
JP-AC太陽光パネル型式登録リスト

メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ａ３２５－Ｂ０ Ａ 325 21.5 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ａ３３０－Ｂ０ Ａ 330 21.8 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ａ３３５－Ｂ０ Ａ 335 22.1 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ｃ３８５－Ｂ０ Ａ 385 21.2 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ｃ３９０－Ｂ０ Ａ 390 21.5 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ｃ３９５－Ｂ０ Ａ 395 21.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＨ６Ｃ４００－Ｂ０ Ａ 400 22.0 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ４８１４５－Ｂ０ Ａ 145 18.5 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ４８１５０ Ａ 150 19.6 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ４８１５０－Ｂ０ Ａ 150 19.2 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ４８１５５－Ｂ０ Ａ 155 19.8 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ４８１６０－Ｂ０ Ａ 160 20.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２１０ Ａ 210 17.6 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２１５ Ａ 215 18.0 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２２０ Ａ 220 18.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２２０－Ｂ０ Ａ 220 18.0 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２２５ Ａ 225 18.9 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２２５－Ｂ０ Ａ 225 18.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２３０－Ｂ０ Ａ 230 18.8 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２３５ Ａ 235 19.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２３５－Ｂ０ Ａ 235 19.2 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ５Ａ２４０－Ｂ０ Ａ 240 19.6 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２５０ Ａ 250 17.5 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２５５ Ａ 255 17.8 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２６０ Ａ 260 18.2 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２６０－Ｂ０ Ａ 260 17.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２６５ Ａ 265 18.5 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２６５－Ｂ０ Ａ 265 18.0 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２７０ Ａ 270 18.9 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２７０－Ｂ０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２７５－Ｂ０ Ａ 275 18.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２８０－Ｂ０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２８５ Ａ 285 19.9 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２８５－Ｂ０ Ａ 285 19.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２９０－Ｂ０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ２９５－Ｂ０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ３００－Ｂ０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ３０５－Ｂ０ Ａ 305 20.8 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ３１０－Ｂ０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ａ３１５－Ｂ０ Ａ 315 21.5 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３３５－Ｂ０ Ａ 335 19.0 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３４０－Ｂ０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３４５－Ｂ０ Ａ 345 19.6 単結晶

2021年5月21日

・変換効率： 設備認定では、セル実効変換効率(小数第二位を切り捨て）を用いているため、カタログ値と異なる場合があります。
・2015年2月20日に登録種別の欄を追加しました。

登録種別 登録要件 使用できる申請の範囲
Ａ登録 認証要件及び変換効率要件の充足 10kW未満太陽光、10kW以上太陽光
B登録 変換効率要件の充足 10kW以上太陽光

・電子申請システムでのメーカー表記の変更履歴（2015年4月1日～）
新表記 旧表記 表記の変更日
アンフィニ アンフィニジャパンソーラー 2015年4月3日
エイケイコムソーラー サンコムソーラー 2016年11月18日
現代重工業グリーンエネルギー 現代重工業 2017年6月9日
LONGi LERRI Solar 2017年8月30日
SHINSUNG E&G シンソンソーラー 2017年9月15日
東芝エネルギーシステムズ 東芝 2017年10月6日
JUMAO PHOTONICS TRILLION SUN 2017年10月20日
URE GINTECH ENERGY 2019年1月31日
URE Neo Solar Power 2019年1月31日
URE SOLARTECH 2019年1月31日
JINZHOU YANGGUANG ENERGYJinmao PV 2019年8月23日
現代エナジーソリューションズ 現代重工業グリーンエネルギー 2019年9月20日
サンパワー ＳｕｎＰｏｗｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2020年2月28日
東京電気工業 ALPHA ZEROTH 2020年3月27日
ABLYTEK アブリテック 2020年3月27日
LS ELECTRIC LS産電 2020年5月15日
Beyondsun Trunsun solar 2020年12月11日

・2016年12月26日に集光型を登録しました。今後、該当品は本表の登録種別欄に"B集光型"などと表記します。
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ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３５０－Ｂ０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３５５－Ｂ０ Ａ 355 20.1 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３６０－Ｂ０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３６５－Ｂ０ Ａ 365 20.7 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３７０－Ｂ０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＭＮ６Ｃ３７５－Ｂ０ Ａ 375 21.3 単結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＮ６Ａ２３０－Ａ０ Ａ 230 15.7 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＮ６Ａ２３５－Ａ０ Ａ 235 16.0 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＮ６Ａ２４０－Ａ０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＮ６Ａ２４５－Ａ０ Ａ 245 16.7 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＮ６Ａ２５０－Ａ０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２６０‐Ｂ０ Ａ 260 17.6 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２６５‐Ｂ０ Ａ 265 17.9 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２７０‐Ｂ０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２７５‐Ｂ０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２８０－Ｂ０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ａ２８０‐Ｂ０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３０５‐Ｂ０ Ａ 305 17.2 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３１０‐Ｂ０ Ａ 310 17.5 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３１５‐Ｂ０ Ａ 315 17.8 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３２０‐Ｂ０ Ａ 320 18.0 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３２５‐Ｂ０ Ａ 325 18.3 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３３０－Ｂ０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３３５－Ｂ０ Ａ 335 18.9 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３４０－Ｂ０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３４５－Ｂ０ Ａ 345 19.5 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３５０－Ｂ０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３５５－Ｂ０ Ａ 355 20.0 多結晶
ＡＢＬＹＴＥＫ ６ＰＴ６Ｃ３６０－Ｂ０ Ａ 360 20.3 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２５０ＳＭＰ６－６０ Ａ 250 17.4 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２５５ＳＭＰ６－６０ Ａ 255 17.7 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２６０ＳＭＰ６－６０ Ａ 260 18.1 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２６５ＳＭＰ６－６０ Ａ 265 18.4 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７０Ｍ６－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７０Ｐ６－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７０ＳＭＭ６－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７０ＳＭＰ６－６０ Ａ 270 18.8 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７５Ｍ６－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７５Ｐ６－６０ Ａ 275 19.0 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７５ＳＭＭ６－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２７５ＳＭＰ６－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８０Ｍ６－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８０Ｐ６－６０ Ａ 280 19.3 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８０ＳＭＭ６－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８０ＳＭＰ６－６０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８５Ｍ６－６０ Ａ 285 19.7 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８５Ｐ６－６０ Ａ 285 19.7 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８５ＳＭＭ６－６０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２８５ＳＭＰ６－６０ Ａ 285 19.5 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２９０Ｍ６－６０ Ａ 290 20.0 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２９０Ｐ６－６０ Ａ 290 20.0 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２９０ＳＭＭ６－６０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２９５Ｍ６－６０ Ａ 295 20.3 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ２９５ＳＭＭ６－６０ Ａ 295 20.5 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３００Ｍ６－６０ Ａ 300 20.7 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３００ＳＭＭ６－６０ Ａ 300 20.9 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３０５Ｍ６－６０ Ａ 305 21.0 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３０５ＳＭＭ６－６０ Ａ 305 21.2 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３０５ＳＭＰ６－７２ Ａ 305 17.7 多結晶
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ＡＥソーラー ＡＥ３１０Ｍ６－６０ Ａ 310 21.4 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３１０ＳＭＰ６－７２ Ａ 310 18.0 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３１５Ｍ６－６０ Ａ 315 21.7 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３１５Ｐ６－７２ Ａ 315 18.1 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３１５ＳＭＰ６－７２ Ａ 315 18.3 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２０Ｍ６－６０ Ａ 320 22.1 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２０Ｍ６－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２０Ｐ６－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２０ＳＭＰ６－７２ Ａ 320 18.6 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２５Ｍ６－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２５Ｐ６－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２５ＳＭＭ６－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３２５ＳＭＰ６－７２ Ａ 325 18.9 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３０Ｍ６－７２ Ａ 330 19.1 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３０Ｐ６－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３０ＳＭＭ６－７２ Ａ 330 19.1 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３０ＳＭＰ６－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３５Ｍ６－７２ Ａ 335 19.4 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３５Ｐ６－７２ Ａ 335 19.2 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３３５ＳＭＭ６－７２ Ａ 335 19.4 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３４０Ｍ６－７２ Ａ 340 19.5 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３４０Ｐ６－７２ Ａ 340 19.5 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３４０ＳＭＭ６－７２ Ａ 340 19.7 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３４５Ｍ６－７２ Ａ 345 19.8 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３４５Ｐ６－７２ Ａ 345 19.8 多結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３４５ＳＭＭ６－７２ Ａ 345 20.0 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３５０Ｍ６－７２ Ａ 350 20.1 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３５０ＳＭＭ６－７２ Ａ 350 20.3 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３５５Ｍ６－７２ Ａ 355 20.4 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３５５ＳＭＭ６－７２ Ａ 355 20.6 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３６０Ｍ６－７２ Ａ 360 20.7 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３６０ＳＭＭ６－７２ Ａ 360 20.9 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３６５Ｍ６－７２ Ａ 365 21.0 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３７０Ｍ６－７２ Ａ 370 21.3 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３７５Ｍ６－７２ Ａ 375 21.6 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３８０Ｍ６－７２ Ａ 380 21.8 単結晶
ＡＥソーラー ＡＥ３８５Ｍ６－７２ Ａ 385 22.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１６０Ｑ６‐Ａｋ Ａ 160 18.2 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１６５Ｑ６‐Ａｋ Ａ 165 18.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１７０Ｑ６‐Ａｋ Ａ 170 19.4 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１８０Ｍ５－Ａａ Ａ 180 16.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１８５Ｍ５－Ａａ Ａ 185 16.6 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１９０Ｍ５－Ａａ Ａ 190 17.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ１９５Ｍ５－Ａａ Ａ 195 17.5 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２００Ｍ５－Ａａ Ａ 200 17.9 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２０５Ｍ５－Ａａ Ａ 205 18.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２１０Ｑ６－Ａｃ Ａ 210 15.9 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２１５Ｍ４‐Ａｓ Ａ 215 18.3 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２１５Ｍ６－Ａｃ Ａ 215 16.6 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２１５Ｑ６－Ａｃ Ａ 215 16.3 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２１５Ｑ６‐Ａｓ Ａ 215 18.4 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２０Ｍ４‐Ａｓ Ａ 220 18.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２０Ｍ６－Ａｃ Ａ 220 17.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２０Ｑ６－Ａｃ Ａ 220 16.7 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２０Ｑ６‐Ａｓ Ａ 220 18.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２５Ｍ４‐Ａｓ Ａ 225 19.2 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２５Ｍ６－Ａｃ Ａ 225 17.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２５Ｑ６－Ａｃ Ａ 225 17.1 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２２５Ｑ６‐Ａｓ Ａ 225 19.2 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２３０Ｍ４‐Ａｓ Ａ 230 19.6 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２３０Ｍ６－Ａｃ Ａ 230 17.8 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２３０Ｑ６－Ａｃ Ａ 230 17.5 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２３５Ｍ４‐Ａｓ Ａ 235 20.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２３５Ｍ６－Ａｃ Ａ 235 18.2 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２３５Ｑ６－Ａｃ Ａ 235 17.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４０Ｍ４‐Ａｃ Ａ 240 18.2 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４０Ｍ４‐Ａｓ Ａ 240 20.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４０Ｍ６－Ａｂ Ａ 240 16.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４０Ｑ６－Ａｂ Ａ 240 16.4 多結晶
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Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４０Ｑ６－Ａｃ Ａ 240 18.2 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４５Ｍ４‐Ａｃ Ａ 245 18.5 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４５Ｍ６－Ａｂ Ａ 245 17.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４５Ｑ６－Ａｂ Ａ 245 16.7 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２４５Ｑ６‐Ａｃ Ａ 245 18.6 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５０Ｍ４‐Ａｃ Ａ 250 18.9 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５０Ｍ６－Ａｂ Ａ 250 17.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５０Ｑ６－Ａｂ Ａ 250 17.1 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５０Ｑ６‐Ａｃ Ａ 250 19.0 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５５Ｍ４‐Ａｃ Ａ 255 19.3 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５５Ｍ６－Ａｂ Ａ 255 17.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２５５Ｑ６－Ａｂ Ａ 255 17.4 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６０Ｍ４‐Ａｃ Ａ 260 19.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６０Ｍ６－Ａｂ Ａ 260 18.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６０Ｑ６－Ａｂ Ａ 260 17.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６５Ｍ４‐Ａｂ Ａ 265 18.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６５Ｍ４‐Ａｃ Ａ 265 20.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６５Ｍ６－Ａｂ Ａ 265 18.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２６５Ｑ６－Ａｂ Ａ 265 18.1 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２７０Ｍ４‐Ａｂ Ａ 270 18.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２７０Ｍ６－Ａｂ Ａ 270 18.8 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２７０Ｑ６－Ａｂ Ａ 270 18.4 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２７５Ｍ４‐Ａｂ Ａ 275 18.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２７５Ｍ６－Ａｂ Ａ 275 19.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２７５Ｑ６‐Ａｂ Ａ 275 18.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８０Ｍ４‐Ａｂ Ａ 280 19.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８０Ｍ６－Ａａ Ａ 280 16.2 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８０Ｍ６－Ａｂ Ａ 280 19.5 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８０Ｑ６‐Ａｂ Ａ 280 19.1 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８５Ｍ４‐Ａｂ Ａ 285 19.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８５Ｍ６－Ａａ Ａ 285 16.5 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２８５Ｍ６－Ａｂ Ａ 285 19.8 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２９０Ｍ４‐Ａｂ Ａ 290 19.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２９０Ｍ６－Ａａ Ａ 290 16.8 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２９０Ｑ６－Ａａ Ａ 290 16.5 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２９５Ｍ４‐Ａｂ Ａ 295 20.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２９５Ｍ６－Ａａ Ａ 295 17.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ２９５Ｑ６－Ａａ Ａ 295 16.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３００Ｍ６－Ａａ Ａ 300 17.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３００Ｑ６－Ａａ Ａ 300 17.1 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３０５Ｍ６－Ａａ Ａ 305 17.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３０５Ｑ６－Ａａ Ａ 305 17.4 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３１０Ｍ６－Ａａ Ａ 310 18.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３１０Ｑ６－Ａａ Ａ 310 17.6 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３１５Ｍ４‐Ａａ Ａ 315 17.9 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３１５Ｍ６－Ａａ Ａ 315 18.3 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３１５Ｑ６－Ａａ Ａ 315 17.9 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３２０Ｍ４‐Ａａ Ａ 320 18.2 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３２０Ｍ６－Ａａ Ａ 320 18.6 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３２０Ｑ６－Ａａ Ａ 320 18.2 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３２５Ｍ４‐Ａａ Ａ 325 18.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３２５Ｍ６－Ａａ Ａ 325 18.9 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３２５Ｑ６－Ａａ Ａ 325 18.5 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３３０Ｍ４‐Ａａ Ａ 330 18.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３３０Ｍ６－Ａａ Ａ 330 19.1 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３３０Ｑ６‐Ａａ Ａ 330 18.8 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３３５Ｍ４‐Ａａ Ａ 335 19.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３３５Ｍ６－Ａａ Ａ 335 19.4 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３３５Ｑ６‐Ａａ Ａ 335 19.1 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３４０Ｍ４‐Ａａ Ａ 340 19.3 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３４０Ｍ６－Ａａ Ａ 340 19.7 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３４０Ｑ６‐Ａａ Ａ 340 19.4 多結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３４５Ｍ４‐Ａａ Ａ 345 19.6 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３４５Ｍ６－Ａａ Ａ 345 20.0 単結晶
Ａｉｄｅ　Ｓｏｌａｒ ＡＤ３５０Ｍ４‐Ａａ Ａ 350 19.9 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ１６０－４０Ｐ Ａ 160 16.4 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ１６５－４０Ｐ Ａ 165 16.9 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ１７０－４０Ｐ Ａ 170 17.4 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２４５－６０Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
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ＡＩＤＵＯ ＡＤ２４５－６０Ｓ Ａ 245 17.1 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２５０－６０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２５０－６０Ｓ Ａ 250 17.4 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２５５－６０Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２５５－６０Ｓ Ａ 255 17.7 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２６０－６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２６０－６０Ｓ Ａ 260 18.1 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２６０－９６Ｍ Ａ 260 17.5 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２６５－６０Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２６５－６０Ｓ Ａ 265 18.2 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２７０－６０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２７０－６０Ｓ Ａ 270 18.6 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２７５－６０Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２７５－６０Ｓ Ａ 275 18.9 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２８０－６０Ｐ Ａ 280 19.1 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２８０－６０Ｓ Ａ 280 19.3 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２８５－６０Ｓ Ａ 285 19.6 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２９０－６０Ｓ Ａ 290 20.0 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２９０－７２Ｐ Ａ 290 16.5 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２９５－６０Ｓ Ａ 295 20.3 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ２９５－７２Ｐ Ａ 295 16.8 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３００－６０Ｓ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３００－７２Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３００－７２Ｓ Ａ 300 17.4 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３０５－６０Ｓ Ａ 305 20.8 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３０５－７２Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３０５－７２Ｓ Ａ 305 17.7 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３１０－６０Ｓ Ａ 310 21.1 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３１０－７２Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３１０－７２Ｓ Ａ 310 18.0 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３１５－７２Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３１５－７２Ｓ Ａ 315 18.3 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３２０－７２Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３２０－７２Ｓ Ａ 320 18.3 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３２５－７２Ｐ Ａ 325 18.5 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３２５－７２Ｓ Ａ 325 18.6 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３３０－７２Ｐ Ａ 330 18.8 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３３０－７２Ｓ Ａ 330 18.9 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３３５－７２Ｐ Ａ 335 19.1 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３３５－７２Ｓ Ａ 335 19.2 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３４０－７２Ｐ Ａ 340 19.4 多結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３４０－７２Ｓ Ａ 340 19.5 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３４５－７２Ｓ Ａ 345 19.8 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３５０－７２Ｓ Ａ 350 20.1 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３５５－７２Ｓ Ａ 355 20.4 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３６０－７２Ｓ Ａ 360 20.4 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３６５－７２Ｓ Ａ 365 20.7 単結晶
ＡＩＤＵＯ ＡＤ３７０－７２Ｓ Ａ 370 21.0 単結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－２５５Ｄ－１８ Ａ 255 17.4 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－２６０Ｄ－１８ Ａ 260 17.8 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－２６５Ｄ－１８ Ａ 265 18.1 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－２７０Ｄ－１８ Ａ 270 18.4 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－２７５Ｄ－１８ Ａ 275 18.8 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－３０５Ｄ－２４ Ａ 305 17.4 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－３１０Ｄ－２４ Ａ 310 17.6 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－３１５Ｄ－２４ Ａ 315 17.9 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－３２０Ｄ－２４ Ａ 320 18.2 多結晶
Ａｌｅｘ　Ｓｏｌａｒ ＡＬＰ－３２５Ｄ－２４ Ａ 325 18.5 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ６０Ｔ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ６０Ｔ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ６０Ｔ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ６０Ｔ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ７２Ｔ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ７２Ｔ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ７２Ｔ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＢ７２Ｔ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ４０Ｔ－１９０ Ａ 190 19.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ４０Ｔ－１９５ Ａ 195 19.9 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ４０Ｔ－２００ Ａ 200 20.4 単結晶
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Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ４０Ｔ－２０５ Ａ 205 20.9 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ５０Ｔ－２４０ Ａ 240 19.6 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ５０Ｔ－２４５ Ａ 245 20.0 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ５０Ｔ－２５０ Ａ 250 20.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ５０Ｔ－２５５ Ａ 255 20.8 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ６０Ｗ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ６０Ｗ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ６０Ｗ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ６０Ｗ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ７２Ｗ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ７２Ｗ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ７２Ｗ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＣ７２Ｗ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ４０Ｔ－１７５ Ａ 175 17.9 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ４０Ｔ－１８０ Ａ 180 18.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ４０Ｔ－１８５ Ａ 185 18.9 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ４０Ｔ－１９０ Ａ 190 19.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ６０Ｔ－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ６０Ｗ－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ６０Ｗ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ６０Ｗ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ６０Ｗ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ６０Ｗ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ７２Ｗ－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ７２Ｗ－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ７２Ｗ－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ７２Ｗ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＭ７２Ｗ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０Ｗ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０Ｗ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０Ｗ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ６０Ｗ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２－３１５ Ａ 315 17.8 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２Ｗ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２Ｗ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２Ｗ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＡＰ７２Ｗ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ６０－２６０Ｂ Ａ 260 18.1 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ６０Ｔ－２６０Ｂ Ａ 260 17.7 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ６０Ｔ－２６５Ｂ Ａ 265 18.0 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ６０Ｔ－２７０Ｂ Ａ 270 18.4 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ７２－３１０Ｂ Ａ 310 18.0 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ７２Ｔ－３１５Ｂ Ａ 315 17.9 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ７２Ｔ－３２０Ｂ Ａ 320 18.2 単結晶
Ａｌｍａｄｅｎ ＳＥＢＢ７２Ｔ－３２５Ｂ Ａ 325 18.4 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｍ６７２－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ５７２－１９０ Ａ 190 17.7 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ５７２－１９５ Ａ 195 18.2 単結晶
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Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ５７２－２００ Ａ 200 18.7 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ５７２－２０５ Ａ 205 19.1 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ５７２－２１０ Ａ 210 19.6 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ５７２－２１５ Ａ 215 20.1 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６３２－１４０ Ａ 140 18.3 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６３２－１４５ Ａ 145 18.9 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６３２－１５０ Ａ 150 19.6 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６３２－１５５ Ａ 155 20.2 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６４８－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６４８－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６４８－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６４８－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６５０－２２０ Ａ 220 18.4 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６５０－２２５ Ａ 225 18.8 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６５０－２３０ Ａ 230 19.2 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６５０－２３５ Ａ 235 19.6 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２６０　 Ａ 260 18.1 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ａｎｊｉ ＡＪＰ－Ｓ６６０－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ６０２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ６０２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ６０２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ６０２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ６０２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ６０２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３２０ Ａ 320 18.2 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭ７２３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２２０ Ａ 220 17.2 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２２５ Ａ 225 17.6 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２３０ Ａ 230 18.0 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２３５ Ａ 235 18.3 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２４０ Ａ 240 18.7 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２４５ Ａ 245 19.1 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２５０ Ａ 250 19.5 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１３２０２５５ Ａ 255 19.9 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０２８５ Ａ 285 17.0 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０２９０ Ａ 290 17.3 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０２９５ Ａ 295 17.6 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３００ Ａ 300 17.9 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３０５ Ａ 305 18.2 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３１０ Ａ 310 18.5 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３１５ Ａ 315 18.8 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３２０ Ａ 320 19.1 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３２５ Ａ 325 19.4 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＭＰ１７２０３３５ Ａ 335 20.0 単結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＰ６０２５０ Ａ 250 17.2 多結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＰ６０２５５ Ａ 255 17.5 多結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＰ６０２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＰ６０２６５ Ａ 265 18.2 多結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＰ６０２７０ Ａ 270 18.5 多結晶
ＡＮＳＲ ＡＮＳＲＰ６０２７５ Ａ 275 18.9 多結晶
ＡＮＴＡＲＩＳ　ＳＯＬＡＲ ＡＳ　Ｐ６０　２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ＡＮＴＡＲＩＳ　ＳＯＬＡＲ ＡＳ　Ｐ６０　２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＮＴＡＲＩＳ　ＳＯＬＡＲ ＡＳ　Ｐ６Ｂ　２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
ＡＮＴＡＲＩＳ　ＳＯＬＡＲ ＡＳ　Ｐ６Ｂ　２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
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ＡＮＴＡＲＩＳ　ＳＯＬＡＲ ＡＳ　Ｐ６Ｂ　２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＮＴＡＲＩＳ　ＳＯＬＡＲ ＡＳ　Ｐ７２　３３０Ｗ Ａ 330 18.8 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－１００Ｍ４－２０ Ａ 100 20.4 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２６０Ｐ４－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２６５Ｐ４－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２７０Ｐ４－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２７５Ｐ４－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２８０Ｍ４－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２８０Ｐ４－６０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２８５Ｍ４－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２８５Ｐ４－６０ Ａ 285 19.5 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２９０Ｍ４－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２９０Ｐ４－７２ Ａ 290 16.5 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２９５Ｍ４－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－２９５Ｐ４－７２ Ａ 295 16.8 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３００Ｍ４－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３００Ｐ４－７２ Ａ 300 17.1 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３０５Ｍ４－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３０５Ｐ４－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３１０Ｍ４－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３１０Ｐ４－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３１５Ｐ４－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３２０Ｐ４－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３２５Ｐ４－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３３０Ｐ４－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３３５Ｍ４－７２ Ａ 335 19.0 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３３５Ｐ４－７２ Ａ 335 19.1 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３４０Ｍ４－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３４０Ｐ４－７２ Ａ 340 19.4 多結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３４５Ｍ４－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３５０Ｍ４－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３５５Ｍ４－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ ＡＣＬ－３６０Ｍ４－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０４８Ｍ００＿２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０４８Ｍ００＿２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０４８Ｍ００＿２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０４８Ｍ００＿２３０ Ａ 230 20.0 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０１＿２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０１＿２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０１＿２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０１＿２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０１＿２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０２＿２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０２＿２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０２＿２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０２＿２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｍ０２＿２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ２＿３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ３＿２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ３＿２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ３＿３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ３＿３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ３＿３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ４＿３２０ Ａ 320 20.6 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ４＿３２５ Ａ 325 20.9 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ４＿３３０ Ａ 330 21.3 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ５＿２８０ Ａ 280 19.2 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ５＿２８３ Ａ 283 19.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ５＿２８５ Ａ 285 19.5 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ５＿３２０ Ａ 320 20.6 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ５＿３２５ Ａ 325 20.9 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ５＿３３０ Ａ 330 21.3 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ６＿３４０ Ａ 340 21.7 単結晶
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ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ６＿３４５ Ａ 345 22.0 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＭＷ６＿３５０ Ａ 350 22.3 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｐ００＿２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｐ００＿２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｐ００＿２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｐ００＿２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０Ｐ００＿２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ０＿２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ０＿２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ０＿２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ０＿２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ１＿２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ１＿２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ１＿２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ１＿２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ３＿２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷ３＿２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷＢ＿２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷＢ＿２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０６０ＰＷＢ＿２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ２＿３８０ Ａ 380 20.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ２＿３８５ Ａ 385 20.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ２＿３９０ Ａ 390 20.9 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ２＿３９５ Ａ 395 21.2 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ２＿４００ Ａ 400 21.5 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ３＿３８０ Ａ 380 20.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ３＿３８５ Ａ 385 20.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ３＿３９０ Ａ 390 20.9 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ３＿３９５ Ａ 395 21.2 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＭＷ３＿４００ Ａ 400 21.5 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＰＷＡ＿３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０７２ＰＷＡ＿３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ０９６Ｂ００＿３２０ Ａ 320 21.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０９６Ｂ００＿３２７ Ａ 327 22.2 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０９６Ｂ００＿３３０ Ａ 330 22.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０９６Ｂ００＿３３５ Ａ 335 22.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ０９６ＢＷ０＿３２７ Ａ 327 22.2 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２００Ｍ００＿２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２００Ｍ００＿２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２００Ｍ００＿２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２００Ｍ００＿２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２４５Ｐ００＿２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ２４５Ｐ００＿２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ２４５Ｐ００＿２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ２４５Ｐ００＿２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ２４５Ｐ００＿２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ２４５Ｐ００＿２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ００＿２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＡＵＯ ＰＭ２５０Ｍ０１＿２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
Ａｖａｎｃｉｓ ＰｏｗｅｒＭａｘ３．５　１２５ Ａ 125 13.1 化合物
Ａｖａｎｃｉｓ ＰｏｗｅｒＭａｘ３．５　１３０ Ａ 130 13.6 化合物
Ａｖａｎｃｉｓ ＰｏｗｅｒＭａｘ３．５　１３５ Ａ 135 14.1 化合物
Ａｖａｎｃｉｓ ＰｏｗｅｒＭａｘ３．５　１４０ Ａ 140 14.6 化合物
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－１５０Ｐ／１５６－３６Ｓ Ａ 150 17.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－１５５Ｐ／１５６－３６Ｓ Ａ 155 17.6 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－１６０Ｐ／１５６－３６Ｓ Ａ 160 18.2 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－１６５Ｐ／１５６－３６Ｓ Ａ 165 18.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２４０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 240 16.4 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２４５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 245 16.7 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２５０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 250 17.4 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２５０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 250 17.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２５５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 255 17.7 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２５５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 255 17.4 多結晶
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ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２６０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 260 18.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２６０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 260 17.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２６５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 265 18.4 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２６５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２６５Ｐ／６０Ｓ Ａ 265 18.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２７０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 270 18.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２７０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２７０Ｐ／６０Ｓ Ａ 270 18.4 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２７５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 275 19.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２７５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２７５Ｐ／６０Ｓ Ａ 275 18.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 280 19.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８０Ｍ／６０Ｓ Ａ 280 19.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 280 19.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８０Ｐ／６０Ｓ Ａ 280 19.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８０ＰＨ／１２０Ｓ Ａ 280 18.9 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８０ＰＨ／６０Ｓ Ａ 280 18.9 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 285 19.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８５Ｍ／６０Ｓ Ａ 285 19.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 285 19.5 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８５ＰＨ／１２０Ｓ Ａ 285 19.3 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２８５ＰＨ／６０Ｓ Ａ 285 19.3 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 290 20.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９０Ｍ／６０Ｓ Ａ 290 20.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 290 19.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９０Ｐ／１５６－７２Ｓ Ａ 290 16.5 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９０ＰＨ／１２０Ｓ Ａ 290 19.6 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９０ＰＨ／６０Ｓ Ａ 290 19.6 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 295 20.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９５Ｍ／６０Ｓ Ａ 295 20.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 295 20.2 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９５Ｐ／１５６－７２Ｓ Ａ 295 16.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９５ＰＨ／１２０Ｓ Ａ 295 20.0 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－２９５ＰＨ／６０Ｓ Ａ 295 20.0 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３００Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 300 20.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３００Ｍ／６０Ｓ Ａ 300 20.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３００Ｐ／１５６－７２Ｓ Ａ 300 17.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３００ＰＨ／１２０Ｓ Ａ 300 20.3 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３００ＰＨ／６０Ｓ Ａ 300 20.3 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３０５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 305 21.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３０５Ｍ／６０Ｓ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 310 21.6 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１０Ｍ／６０Ｓ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１０ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１５Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 315 21.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１５Ｍ／６０Ｓ Ｂ 315 21.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１５ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３１５Ｐ／７２Ｓ Ａ 315 17.9 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２０Ｍ／１５６－６０Ｓ Ａ 320 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２０Ｍ／６０Ｓ Ｂ 320 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２０ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２０Ｐ／７２Ｓ Ａ 320 18.2 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２５Ｍ／６０Ｓ Ｂ 325 22.6 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２５ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 325 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３２５Ｐ／７２Ｓ Ａ 325 18.5 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３０ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 330 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３０Ｐ／７２Ｓ Ａ 330 18.8 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３０ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 330 18.6 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３０ＰＨ／７２Ｓ Ａ 330 18.6 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３５ＭＧ／１２０Ｓ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３５ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 335 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３５Ｐ／７２Ｓ Ａ 335 19.1 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３５ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 335 18.9 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３３５ＰＨ／７２Ｓ Ａ 335 18.9 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４０Ｍ／７２Ｓ Ａ 340 19.7 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４０ＭＧ／１２０Ｓ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４０ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 340 22.4 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４０Ｐ／７２Ｓ Ａ 340 19.4 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４０ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 340 19.2 多結晶
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ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４０ＰＨ／７２Ｓ Ａ 340 19.2 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４５Ｍ／７２Ｓ Ａ 345 20.0 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４５ＭＧ／１２０Ｓ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４５ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４５ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 345 19.5 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３４５ＰＨ／７２Ｓ Ａ 345 19.5 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５０Ｍ／７２Ｓ Ａ 350 20.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５０ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 350 21.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５０ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 350 19.7 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５０ＰＨ／７２Ｓ Ａ 350 19.7 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５５Ｍ／７２Ｓ Ａ 355 20.6 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５５ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 355 21.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５５ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 355 20.0 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３５５ＰＨ／７２Ｓ Ａ 355 20.0 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ３６０Ｍ／７２Ｓ Ａ 360 20.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３６０Ｍ／７２Ｓ Ａ 360 20.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３６０ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 360 21.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３６０ＰＨ／１４４Ｓ Ａ 360 20.3 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３６０ＰＨ／７２Ｓ Ａ 360 20.3 多結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３６５Ｍ／７２Ｓ Ｂ 365 21.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３６５ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 365 22.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３７０Ｍ／７２Ｓ Ｂ 370 21.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３７０ＭＨ／１２０Ｓ Ａ 370 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３７０ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 370 21.0 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３７５Ｍ／７２Ｓ Ｂ 375 21.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３７５ＭＨ／１２０Ｓ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３７５ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 375 21.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３８０Ｍ／７２Ｓ Ｂ 380 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３８０ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３８５ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３９０ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 390 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－３９５ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 395 22.4 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４００ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 400 22.7 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４０５ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 405 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４１０ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 410 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４１５ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４２０ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 420 21.2 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４２５ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 425 21.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４３０ＭＢ／１４４Ｖ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４３０ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 430 21.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４３５ＭＢ／１４４Ｖ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４３５ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 435 22.0 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４４０ＭＢ／１４４Ｖ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４４０ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 440 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４４５ＭＢ／１４４Ｖ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４４５ＭＨ／１４４Ｓ Ａ 445 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４５０ＭＢ／１４４Ｖ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４５０ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－４５５ＭＨ／１４４Ｓ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５２０ＭＢＴ／１４４Ｖ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５２５ＭＢＴ／１４４Ｖ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５２５ＭＨ／１４４Ｖ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５３０ＭＢＴ／１４４Ｖ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５３０ＭＨ／１４４Ｖ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５３５ＭＢＴ／１４４Ｖ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５３５ＭＨ／１４４Ｖ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５４０ＭＢＴ／１４４Ｖ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５４０ＭＨ／１４４Ｖ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＡＸＩＴＥＣ ＡＣ－５４５ＭＨ／１４４Ｖ Ｂ 545 22.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ２７５－６０ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ２８０－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ２８５－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ２９０－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ２９５－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３００－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３０５－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３１０－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３１５－６０ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３２０－６０ Ａ 320 21.8 単結晶
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Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３２５－１２０Ｌ Ａ 325 21.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３２５－７２ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３３０－１２０Ｌ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３３０－７２ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３３５－１２０Ｌ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３３５－７２ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３４０－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３４５－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３５０－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３５５－１２０Ｗ Ａ 355 21.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３５５－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３６０－１２０Ｗ Ａ 360 21.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３６０－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３６５－１２０Ｗ Ａ 365 22.2 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３６５－７２ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３７０－１２０Ｗ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３７０－７２ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３７５－１２０Ｗ Ａ 375 22.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３７５－７２ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３８０－１２０Ｗ Ａ 380 23.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３８０－７２ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３８５－１２０Ｗ Ａ 385 23.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３８５－７２ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３９０－７２ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ３９５－１４４Ｌ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４００－１４４Ｌ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４０５－１４４Ｌ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４２５－１４４Ｗ Ａ 425 21.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４３０－１４４Ｗ Ａ 430 21.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４３５－１４４Ｗ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４４０－１４４Ｗ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４４５－１４４Ｗ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４５０－１４４Ｗ Ａ 450 22.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４５５－１４４Ｗ Ａ 455 23.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４６０－１４４Ｗ Ａ 460 23.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＭ４６５－１４４Ｗ Ａ 465 23.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ２６５－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ２７０－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ２７５－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ２８０－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ２８５－６０ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ２９０－６０ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３１５－７２ Ａ 315 17.8 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３２０－７２ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３２５－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３３０－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３３５－７２ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３４０－７２ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３４５－７２ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＨＰ３５０－７２ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ１７５－３６ Ａ 175 19.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２４５－６０ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２５０－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２５５－６０ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２６０－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２６５－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２７０－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２７５－６０ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２８０－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２８５－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２９０－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２９５－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ２９５－７２ Ａ 295 17.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３００－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３００－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３０５－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３０５－７２ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３１０－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３１０－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
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Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３１５－６０ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３１５－７２ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３２０－６０ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３２０－６０L Ａ 320 21.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３２０－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３２５－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３３０－７２ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３３５－７２ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３４０－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３４５－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３５０－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３５５－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３６０－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３６５－７２ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３７０－７２ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３７５－７２ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３８０－７２ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３８０－７２Ｌ Ａ 380 20.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３８５－７２ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＭ３８５－７２Ｌ Ａ 385 21.2 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ１３０－３０ Ａ 130 17.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ１３５－３０ Ａ 135 18.3 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ１６０－３６ Ａ 160 18.0 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ１６５－３６ Ａ 165 18.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２４０－６０ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２４５－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２５０－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２５５－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２６０－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２６５－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２７０－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２７５－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２８０－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２８５－６０ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２９０－７２ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ２９５－７２ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３００－７２ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３０５－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３１０－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３１５－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３２０－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３２５－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３３０－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３３５－７２ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３４０－７２ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＰ３４５－７２ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＭ３１５－６０ Ａ 315 18.8 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＭ３２０－６０ Ａ 320 19.1 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＭ３２５－６０ Ａ 325 19.4 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＭ３３０－６０ Ａ 330 19.7 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＭ３３５－６０ Ａ 335 20.0 単結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＰ２８５－６０ Ａ 285 17.0 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＰ２９０－６０ Ａ 290 17.3 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＰ２９５－６０ Ａ 295 17.6 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＰ３００－６０ Ａ 300 17.9 多結晶
Ｂｅｙｏｎｄｓｕｎ ＴＳＳＰ３０５－６０ Ａ 305 18.2 多結晶
ＢＬＤ　Ｓｏｌａｒ ＢＬＤ２６０－６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１３５Ｍ－３０ Ａ 135 18.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１４０Ｍ－３０ Ａ 140 19.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１４５Ｍ－３０ Ａ 145 19.9 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１５０Ｍ－３０ Ａ 150 20.6 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１６０Ｍ－３６ Ａ 160 18.3 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１６５Ｍ－３６ Ａ 165 18.9 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１７０Ｍ－３６ Ａ 170 19.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１７５Ｍ－３６ Ａ 175 20.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１８０Ｍ－３６ Ａ 180 20.6 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ１８５Ｍ－３６ Ａ 185 21.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ２５０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
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ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ２８０Ｐ－６０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ２８５Ｐ－６０ Ａ 285 19.5 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ２９０Ｐ－６０ Ａ 290 19.8 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３００Ｍ Ａ 300 17.4 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.6 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３００Ｐ－７２ Ａ 300 17.1 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３１０Ｍ Ａ 310 18.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３１０Ｍ－６０ Ａ 310 21.3 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３１５Ｍ－６０ Ａ 315 20.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３２０Ｍ－６０ Ａ 320 21.1 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３２５Ｍ－６０ Ａ 325 21.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３３０Ｍ－６０ Ａ 330 21.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３３５Ｐ－７２ Ａ 335 19.1 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３４０Ｐ－７２ Ａ 340 19.4 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３４５Ｐ－７２ Ａ 345 19.6 多結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３５０Ｍ－６０ＨＰＨ Ａ 350 21.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３５５Ｍ－６０ＨＢＤ Ａ 355 21.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３５５Ｍ－６０ＨＰＨ Ａ 355 21.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３６０Ｍ－６０ＨＢＤ Ａ 360 21.9 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３６０Ｍ－６０ＨＰＨ Ａ 360 21.9 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３６５Ｍ－６０ＨＢＤ Ａ 365 22.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３６５Ｍ－６０ＨＰＨ Ａ 365 22.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３７０Ｍ－６０ＨＢＤ Ａ 370 22.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３７０Ｍ－６０ＨＰＨ Ａ 370 22.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３７０Ｍ－７２ Ａ 370 21.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３７５Ｍ－６０ＨＢＤ Ａ 375 22.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３７５Ｍ－６０ＨＰＨ Ａ 375 22.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３８０Ｍ－７２ Ａ 380 21.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３８５Ｍ－７２ Ａ 385 21.2 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３８５ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 385 20.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３９０Ｍ－７２ Ａ 390 21.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３９０ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 390 20.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３９５Ｍ－７２ Ａ 395 21.7 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ３９５ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 395 21.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４００ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 400 21.3 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４０５ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 405 21.6 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４１０ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 410 21.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４１５ＰＭ５－６０ＳＢ Ａ 415 22.1 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４２５Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 425 21.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４３０Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 430 21.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４３５Ｍ－７２ＨＢＤ Ａ 435 22.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４３５Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 435 22.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４４０Ｍ－７２ＨＢＤ Ａ 440 22.3 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４４０Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 440 22.3 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４４５Ｍ－７２ＨＢＤ Ａ 445 22.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４４５Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 445 22.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４５０Ｍ－７２ＨＢＤ Ａ 450 22.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４５０Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 450 22.8 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４５５Ｍ－７２ＨＢＤ Ａ 455 23.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４５５Ｍ－７２ＨＰＨ Ａ 455 23.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４６５ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 465 20.6 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４７０ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 470 20.9 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４７５ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 475 21.1 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４８０ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 480 21.3 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４８５ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 485 21.5 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４９０ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 490 21.7 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ４９５ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 495 22.0 単結晶
ＢＬＵＥＳＵＮ ＢＳＭ５００ＰＭ５－７２ＳＢ Ａ 500 22.2 単結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２４５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 245 16.7 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２５０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２５０Ｐ６Ｄ－３０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２５５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２５５Ｐ６Ｄ－３０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２６０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２６０Ｐ６Ｄ－３０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２６５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 265 17.9 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２６５Ｐ６Ｄ－３０ Ａ 265 17.9 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２７０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 270 18.3 多結晶
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ＢＹＤ ＢＹＤ２７０Ｐ６Ｄ－３０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２７５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２７５Ｐ６Ｄ－３０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２８０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ２９５Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 295 16.8 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３００Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 300 17.1 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３０５Ｍ６Ｋ－３０ Ａ 305 20.9 単結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３０５Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 305 17.4 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３１０Ｍ６Ｋ－３０ Ａ 310 21.2 単結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３１０Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 310 17.6 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３１５Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 315 17.9 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３１５Ｐ６Ｄ－３６ Ａ 315 17.8 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３２０Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 320 18.0 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３２０Ｐ６Ｄ－３６ Ａ 320 18.0 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３２５Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 325 18.3 多結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３６５Ｍ６Ｋ－３６ Ａ 365 20.8 単結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３７０Ｍ６Ｋ－３６ Ａ 370 21.1 単結晶
ＢＹＤ ＢＹＤ３７５Ｍ６Ｋ－３６ Ａ 375 21.4 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２７０Ｐ Ａ 270 18.3 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２７５Ｐ Ａ 275 18.6 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２８０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２８５Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－６０－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３２５Ｐ Ａ 325 18.3 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３３０Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３３５Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３４０Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３４５Ｐ Ａ 345 19.5 多結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＣＥＣＥＰ　ソーラー ＣＥＣ６－７２－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ１００Ｓ１２５Ｍ－３９（ＢＥ） Ａ 100 16.9 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ１００Ｓ１２５Ｍ－３９（Ｅ） Ａ 100 16.9 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ１９０Ｓ１２５Ｍ－７２ Ａ 190 17.4 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ１９０Ｓ１２５Ｍ－７２（Ｂ） Ａ 190 17.4 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ１９５Ｓ１２５Ｍ－７２ Ａ 195 17.8 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ１９５Ｓ１２５Ｍ－７２（Ｂ） Ａ 195 17.8 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ２４０Ｓ１５６Ｍ－６０ Ａ 240 16.7 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ２４０Ｓ１５６Ｍ－６０（Ｂ） Ａ 240 16.7 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ２５０Ｓ１５６Ｍ－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ２５０Ｓ１５６Ｍ－６０（Ｂ） Ａ 250 17.4 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ２９０Ｓ１５６Ｍ－７２ Ａ 290 16.8 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ２９０Ｓ１５６Ｍ－７２（Ｂ） Ａ 290 16.8 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ３００Ｓ１５６Ｍ－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ３００Ｓ１５６Ｍ－７２（Ｂ） Ａ 300 17.4 単結晶
ＣＨＡＯＲＩ　ＳＯＬＡＲ ＣＲＭ３１０Ｓ１５６Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
ＣＨＩＮＡＬＡＮＤ　ＳＯＬＡＲ　ＥＮＥＲＧＹ ＣＨＮ２７０－６０Ｍ Ｂ 270 18.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３６５ Ａ 365 22.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３７０ Ａ 370 22.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３２５ Ａ 325 21.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
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Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３５５ Ａ 355 21.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３６０ Ａ 360 21.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３６５ Ａ 365 22.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３７０ Ａ 370 22.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３１５ Ａ 315 21.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｍ－ＨＣ－３５５ Ａ 355 21.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｐ－ＨＣ－２７５ Ａ 275 18.5 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｐ－ＨＣ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｐ－ＨＣ－２８５ Ａ 285 19.2 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｐ－ＨＣ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｐ－ＨＣ－２９５ Ａ 295 19.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６０Ｐ－ＨＣ－３００ Ａ 300 20.2 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－３０５ Ａ 305 20.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＢＬ）－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧ）－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧ）－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧ）－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧ）－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧ）－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧ）－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧＴ）－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧＴ）－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧＴ）－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧＴ）－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧＴ）－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ（ＤＧＴ）－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ／ＨＶ－３１５ Ａ 315 21.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２６０ Ａ 260 17.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２６５ Ａ 265 18.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２７０ Ａ 270 18.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２７５ Ａ 275 18.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２８０ Ａ 280 19.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.6 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－３００ Ａ 300 20.6 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－３０５ Ａ 305 20.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｍ－３１５ Ａ 315 21.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧ）－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧ）－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
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Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧ）－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧ）－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧ）－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧ）－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧＴ）－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧＴ）－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧＴ）－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧＴ）－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧＴ）－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ（ＤＧＴ）－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２５５ Ａ 255 17.2 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ／ＨＶ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２８５ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１０Ｐ－２９０ Ａ 290 19.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ（ＢＬ）－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ（ＢＬ）－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ（ＢＬ）－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ（ＢＬ）－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３７５ Ａ 375 21.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ／ＨＶ－３８０ Ａ 380 21.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３２０ Ａ 320 18.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３２５ Ａ 325 18.6 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３３０ Ａ 330 18.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３３５ Ａ 335 19.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３４０ Ａ 340 19.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３４５ Ａ 345 19.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３５０ Ａ 350 20.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３５５ Ａ 355 20.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３６０ Ａ 360 20.6 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３７０ Ａ 370 20.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３７５ Ａ 375 21.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｍ－３８０ Ａ 380 21.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３１０ Ａ 310 17.5 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３１５ Ａ 315 17.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ／ＨＶ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
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Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３４０ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３４５ Ａ 345 19.6 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ６６１２Ｐ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４１５ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４３５ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４４０ Ａ 440 22.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－５３０ Ａ 530 22.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－５３５ Ａ 535 22.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧ）／Ｆ－ＢＨ－５４０ Ａ 540 22.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－４２５ Ａ 425 21.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－４３０ Ａ 430 21.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－４３５ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ（ＤＧＴ）／Ｆ－ＢＨ－４４０ Ａ 440 22.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３８０ Ａ 380 20.9 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－４１５ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－４２０ Ａ 420 23.1 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｍ－ＨＣ－４３０ Ａ 430 21.7 単結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３３５ Ａ 335 18.8 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３４０ Ａ 340 19.1 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３４５ Ａ 345 19.4 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３６０ Ａ 360 20.2 多結晶
Ｃｈｉｎｔ　Ｓｏｌａｒ ＣＨＳＭ７２Ｐ－ＨＣ－３６５ Ａ 365 20.5 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－１９０Ｍ Ａ 190 17.7 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－１９５Ｍ Ａ 195 18.2 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２００Ｍ Ａ 200 18.7 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２０５Ｍ Ａ 205 19.1 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２１０Ｍ Ａ 210 19.6 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２２０Ｐ－５４ Ａ 220 16.7 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２２５Ｐ－５４ Ａ 225 17.1 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２３０Ｐ－５４ Ａ 230 17.5 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２３５Ｍ－５４ Ａ 235 18.2 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２３５Ｐ Ａ 235 16.0 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２４０Ｍ－５４ Ａ 240 18.6 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２４０Ｐ Ａ 240 16.4 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２４５Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２５０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２５５Ｍ Ａ 255 17.7 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２５５Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２６５Ｍ Ａ 265 18.4 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
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ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２８５Ｐ Ａ 285 16.2 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２９０Ｐ Ａ 290 16.5 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－２９５Ｐ Ａ 295 16.8 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－３００Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－３０５Ｍ Ａ 305 17.7 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－３０５Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－３１０Ｍ Ａ 310 18.0 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－３１５Ｍ Ａ 315 18.3 単結晶
ＣＮＰＶ ＣＮＰＶ－３２０Ｍ Ａ 320 18.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０Ｈ３３０Ｗ Ａ 330 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０Ｈ３３５Ｗ Ａ 335 22.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０Ｈ３４０Ｗ Ａ 340 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０Ｈ３４５Ｗ Ａ 345 22.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０ＨＢ３２０Ｗ Ａ 320 21.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０ＨＢ３２５Ｗ Ａ 325 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０ＨＢ３３０Ｗ Ａ 330 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－６０ＨＢ３３５Ｗ Ａ 335 22.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２Ｈ４００Ｗ Ａ 400 22.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２Ｈ４０５Ｗ Ａ 405 22.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２Ｈ４１０Ｗ Ａ 410 22.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２Ｈ４１５Ｗ Ａ 415 22.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＢ３９０Ｗ Ａ 390 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＢ３９５Ｗ Ａ 395 21.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＢ４００Ｗ Ａ 400 22.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＢ４０５Ｗ Ａ 405 22.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＴ３９５Ｗ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＴ４００Ｗ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＴ４０５Ｗ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１６－７２ＨＴ４１０Ｗ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０Ｈ３６０Ｗ Ａ 360 21.9 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０Ｈ３６５Ｗ Ａ 365 22.2 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０Ｈ３７０Ｗ Ａ 370 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０Ｈ３７５Ｗ Ａ 375 22.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０ＨＢ３４０Ｗ Ａ 340 20.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０ＨＢ３４５Ｗ Ａ 345 20.9 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０ＨＢ３５０Ｗ Ａ 350 21.2 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－６０ＨＢ３５５Ｗ Ａ 355 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２Ｈ４３５Ｗ Ａ 435 22.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２Ｈ４４０Ｗ Ａ 440 22.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２Ｈ４４５Ｗ Ａ 445 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２Ｈ４５０Ｗ Ａ 450 22.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＢ４１５Ｗ Ａ 415 21.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＢ４２０Ｗ Ａ 420 21.2 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＢ４２５Ｗ Ａ 425 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＢ４３０Ｗ Ａ 430 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＴ４３０Ｗ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＴ４３５Ｗ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＴ４４０Ｗ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１７－７２ＨＴ４４５Ｗ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１８－７２Ｈ５３０Ｗ Ａ 530 22.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１８－７２Ｈ５３５Ｗ Ａ 535 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ１８－７２Ｈ５４０Ｗ Ａ 540 22.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ２８０－６０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ２８５－６０Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３０５－６０Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３０５－６０Ｍ－ＢＦ Ａ 305 20.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３１０－６０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３１０－６０Ｍ－ＢＦ Ａ 310 21.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３１５－１２０Ｍ－Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３１５－６０Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３１５－６０Ｍ－Ｈ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３２０－１２０Ｍ－Ｈ Ａ 320 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３２０－６０Ｍ－Ｈ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３２５－１２０Ｍ－Ｈ Ａ 325 22.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３２５－６０Ｍ－Ｈ Ｂ 325 22.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３３０－１２０Ｍ－Ｈ Ａ 330 22.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３３０－７２Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３３５－７２Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３４０－７２Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
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ＣＳＵＮ ＣＳＰ３６０－７２Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３６５－７２Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３６５－７２Ｍ－ＢＦ Ａ 365 20.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３７０－７２Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３７０－７２Ｍ－ＢＦ Ａ 370 21.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３７５－７２Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３７５－７２Ｍ－Ｈ Ｂ 375 21.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３８０－１４４Ｍ－Ｈ Ａ 380 21.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３８０－７２Ｍ－Ｈ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３８５－１４４Ｍ－Ｈ Ａ 385 21.9 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３８５－７２Ｍ－Ｈ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３９０－１４４Ｍ－Ｈ Ａ 390 22.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＰ３９５－１４４Ｍ－Ｈ Ａ 395 22.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ１１０－２４Ｍ Ａ 110 18.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ１１５－２４Ｍ Ａ 115 19.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ１９０－７２Ｍ Ａ 190 17.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ１９５－７２Ｍ Ａ 195 18.2 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２００－７２Ｍ Ａ 200 18.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２０５－７２Ｍ Ａ 205 19.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２１０－７２Ｍ Ａ 210 19.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２４５－６０Ｍ Ａ 245 17.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２４５－６０Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２５０－６０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２５０－６０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２５５－６０Ｍ Ａ 255 17.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２５５－６０Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２６０－６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２６０－６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２６５－６０Ｍ Ａ 265 18.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２６５－６０Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２７０－６０Ｍ Ａ 270 18.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２７０－６０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２７５－６０Ｍ Ａ 275 19.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２７５－６０Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２７５－６０ＰＨ Ａ 275 18.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８０－６０Ｍ Ａ 280 19.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８０－６０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８０－６０Ｐ－ＤＧ Ａ 280 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８０－６０ＰＨ Ａ 280 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８５－６０Ｍ Ａ 285 19.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８５－６０Ｍ－ＤＧ Ａ 285 19.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８５－６０Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２８５－６０ＰＨ Ａ 285 19.3 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９０－６０Ｍ Ａ 290 20.2 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９０－６０Ｐ Ａ 290 19.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９０－６０ＰＨ Ａ 290 19.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９５－６０Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９５－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 295 20.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９５－６０ＭＨ Ａ 295 20.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ２９５－７２Ｍ Ａ 295 17.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３００－６０Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３００－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 300 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３００－６０ＭＨ Ａ 300 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３００－７２Ｍ Ａ 300 17.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３００－７２Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３０５－６０Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３０５－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 305 20.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３０５－６０ＭＨ Ａ 305 20.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３０５－７２Ｍ Ａ 305 17.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３０５－７２Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３１０－７２Ｍ Ａ 310 18.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３１０－７２Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３１５－１２０Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３１５－７２Ｍ Ａ 315 18.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３１５－７２Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３２０－１２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３２０－７２Ｍ Ａ 320 18.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３２０－７２Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３２５－１２０Ｍ Ａ 325 22.1 単結晶
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ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３２５－７２Ｐ Ａ 325 18.3 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３３０－７２Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３３０－７２ＰＨ Ａ 330 18.6 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３３５－７２Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３３５－７２Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３３５－７２ＰＨ Ａ 335 18.9 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３４０－７２Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３４０－７２Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３４０－７２ＰＨ Ａ 340 19.2 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３４５－７２Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３４５－７２Ｐ Ａ 345 19.5 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３４５－７２ＰＨ Ａ 345 19.5 多結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３５０－７２Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３５５－７２Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３６０－１４４Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３６０－７２Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３６０－７２ＭＨ Ａ 360 20.4 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３６５－１４４Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３６５－７２Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３７０－１４４Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３７０－７２Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３８０－１４４Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＣＳＵＮ ＣＳＵＮ３９０－１４４Ｍ Ａ 390 22.1 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ６０－３００Ｗ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ６０－３０５Ｗ Ａ 305 20.8 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ６０－３１０Ｗ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ６０Ｘ－３１５Ｗ Ａ 315 21.0 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ６０Ｘ－３２０Ｗ Ａ 320 21.3 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ６０Ｘ－３２５Ｗ Ａ 325 21.6 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ７２－３６５Ｗ Ａ 365 20.7 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ７２－３７０Ｗ Ａ 370 21.0 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ７２Ｘ－３７５Ｗ Ａ 375 20.8 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ７２Ｘ－３８０Ｗ Ａ 380 21.1 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ７２Ｘ－３８５Ｗ Ａ 385 21.4 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＭ７２Ｘ－３９０Ｗ Ａ 390 21.6 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ６０－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ６０－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ６０－２８５ Ａ 285 18.8 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ６０－２９０ Ａ 290 19.1 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ６０－２９５ Ａ 295 19.5 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ７２－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ７２－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ７２－３４０ Ａ 340 18.7 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ７２－３４５ Ａ 345 19.0 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＤＨＰ７２－３５０ Ａ 350 19.2 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ６０Ｘ９－３２５Ｗ Ａ 325 21.6 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ６０Ｘ９－３３０Ｗ Ａ 330 22.0 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ６０Ｘ９－３３５Ｗ Ａ 335 22.3 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ６０Ｘ９－３４０Ｗ Ａ 340 22.6 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ７２Ｘ９－３９５Ｗ Ａ 395 21.9 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ７２Ｘ９－４００Ｗ Ａ 400 22.2 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ７２Ｘ９－４０５Ｗ Ａ 405 22.5 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＭ７２Ｘ９－４１０Ｗ Ａ 410 22.8 単結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ６０Ｘ９－２９５Ｗ Ａ 295 19.5 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ６０Ｘ９－３００Ｗ Ａ 300 19.8 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ６０Ｘ９－３０５Ｗ Ａ 305 20.1 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ６０Ｘ９－３１０Ｗ Ａ 310 20.5 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ６０Ｘ９－３１５Ｗ Ａ 315 20.8 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ７２Ｘ９－３５５Ｗ Ａ 355 19.5 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ７２Ｘ９－３６０Ｗ Ａ 360 19.8 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ７２Ｘ９－３６５Ｗ Ａ 365 20.1 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ７２Ｘ９－３７０Ｗ Ａ 370 20.3 多結晶
ＤＡＨ　ＳＯＬＡＲ ＨＣＰ７２Ｘ９－３７５Ｗ Ａ 375 20.6 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ６０－２４５Ｍ Ａ 245 17.0 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ６０－２５０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ６０－２５５Ｍ Ａ 255 17.7 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ６０－２６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ６０－２６５Ｍ Ａ 265 18.4 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ６０－２７０Ｍ Ａ 270 18.8 単結晶
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ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ７２－２９５Ｍ Ａ 295 17.1 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ７２－３００Ｍ Ａ 300 17.4 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ７２－３０５Ｍ Ａ 305 17.7 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ７２－３１０Ｍ Ａ 310 18.0 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ７２－３１５Ｍ Ａ 315 18.2 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＭ７２－３２０Ｍ Ａ 320 18.5 単結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ６０－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ７２－２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ７２－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ７２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＤＡＨＡＩ ＤＨＰ７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２５０ＰＳＣａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２５５ＰＳＣａ Ａ 255 17.4 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２６０ＰＳＣａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２６５ＰＳＣａ Ａ 265 18.1 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２７０ＰＳＣａ Ａ 270 18.4 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２７５ＭＳＣａ Ａ 275 19.1 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２７５ＰＳＣａ Ａ 275 18.8 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２８０ＭＳＣａ Ａ 280 19.5 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２８０ＰＳＣａ Ａ 280 19.1 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２８５ＭＳＣａ Ａ 285 19.8 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２８５ＰＳＣａ Ａ 285 19.5 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２９０ＭＳＣａ Ａ 290 20.2 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２９０ＰＳＣａ Ａ 290 19.8 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２９５ＭＳＣａ Ａ 295 20.5 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ２９５ＰＳＣａ Ａ 295 20.2 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３００ＭＳＣａ Ａ 300 20.9 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３００ＰＳＤａ Ａ 300 17.1 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３０５ＭＳＣａ Ａ 305 21.2 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３０５ＰＳＤａ Ａ 305 17.4 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３１０ＭＳＣａ Ａ 310 21.6 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３１０ＰＳＤａ Ａ 310 17.6 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３１５ＭＳＣａ Ａ 315 21.9 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３１５ＰＳＤａ Ａ 315 17.9 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３２０ＰＳＤａ Ａ 320 18.2 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３２５ＰＳＤａ Ａ 325 18.5 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３３０ＰＳＤａ Ａ 330 18.8 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３３５ＰＳＤａ Ａ 335 19.1 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３４０ＰＳＤａ Ａ 340 19.4 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３４５ＰＳＤａ Ａ 345 19.6 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３５０ＰＳＤａ Ａ 350 19.9 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ３５５ＰＳＤａ Ａ 355 20.2 多結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ６０Ｍ－３０５Ｈ Ａ 305 20.8 単結晶
ＤＡＱＯ ＤＱ７２Ｍ－３７０Ｈ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１２０Ｐ－３２０ Ａ 320 21.1 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１２０Ｐ－３２５ Ａ 325 21.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１２０Ｐ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１２０Ｐ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１２０Ｐ６－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１２０Ｐ６－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ－３９０ Ａ 390 21.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ６－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＤＨ１４４Ｐ６－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＣＰ－３２０ Ａ 320 20.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＣＰ－３２５ Ａ 325 20.4 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＣＰ－３３０ Ａ 330 20.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＣＰ－３３５ Ａ 335 21.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＥＰ－２１５ Ａ 215 20.2 単結晶
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Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＥＰ－２２０ Ａ 220 20.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＥＰ－２２５ Ａ 225 21.1 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＦＰ－１０５ Ａ 105 19.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＬＯＦＰ－１１０ Ａ 110 20.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３２５ Ａ 325 21.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ－３４０ Ａ 340 22.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ６－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１２０Ｐ６－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－３９０ Ａ 390 21.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ－４１０ Ａ 410 22.6 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ６－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＨ１４４Ｐ６－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ６６Ｐ－３１５ Ａ 315 20.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ６６Ｐ－３２０ Ａ 320 20.6 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ６６Ｐ－３２５ Ａ 325 21.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ８１Ｐ－３８５ Ａ 385 20.2 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ８１Ｐ－３９０ Ａ 390 20.5 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ８１Ｐ－３９５ Ａ 395 20.8 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯ８１Ｐ－４００ Ａ 400 21.0 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＡＰＨ－４２０ Ａ 420 21.4 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＡＰＨ－４２５ Ａ 425 21.7 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＡＰＨ－４３０ Ａ 430 21.9 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＢＰＨ－３６０ Ａ 360 21.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＢＰＨ－３６５ Ａ 365 21.6 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＢＰＨ－３７０ Ａ 370 21.8 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＣＰＨ－３４０ Ａ 340 21.3 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＣＰＨ－３４５ Ａ 345 21.6 単結晶
Ｄａｓ　Ｓｏｌａｒ ＤＡＳ－ＷＯＣＰＨ－３５０ Ａ 350 21.9 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－２７５Ｗ Ａ 275 19.0 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－２８０Ｗ Ａ 280 19.3 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－２８５Ｗ Ａ 285 19.7 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－２９０Ｗ Ａ 290 20.0 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－２９５Ｗ Ａ 295 20.4 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－３００Ｗ Ａ 300 20.7 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｍ－３０５Ｗ Ａ 305 21.1 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｐ－２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｐ－２７０Ｗ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－６０Ｐ－２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｍ－３３５Ｗ Ａ 335 19.3 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｍ－３４０Ｗ Ａ 340 19.6 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｍ－３４５Ｗ Ａ 345 19.8 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｍ－３５０Ｗ Ａ 350 20.1 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｍ－３５５Ｗ Ａ 355 20.4 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｐ－３１５Ｗ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｐ－３２０Ｗ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｐ－３２５Ｗ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｐ－３３０Ｗ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－７２Ｐ－３３５Ｗ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｍ６０Ｔ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｍ６０Ｔ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｍ６０Ｔ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｍ７２Ｔ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｍ７２Ｔ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｍ７２Ｔ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ６０Ｔ－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ６０Ｔ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ６０Ｔ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
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Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ６０Ｔ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ７２Ｔ－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ７２Ｔ－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ７２Ｔ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｄｅｈｕｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｐｏｗｅｒ ＤＨ－ＤＧ－Ｐ７２Ｔ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ１００－Ｍ１２５－３６ Ａ 100 17.9 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ１０５－Ｍ１２５－３６ Ａ 105 18.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ１１０－Ｍ１５６－２４ Ａ 110 18.7 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ１２０－Ｍ１５６－２４ Ａ 120 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ１７０－Ｍ１５６－３６ Ａ 170 19.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ１８０－Ｍ１５６－３６ Ａ 180 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２０５－Ｍ１２５－７２ Ａ 205 18.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２１０－Ｍ１２５－７２ Ａ 210 18.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２１５－Ｍ１２５－７２ Ａ 215 19.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２２０－Ｍ１５６－４８ Ａ 220 18.7 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２２５－Ｍ１５６－４８ Ａ 225 19.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２３０－Ｍ１５６－４８ Ａ 230 19.6 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２３５－Ｍ１５６－４８ Ａ 235 20.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２４０－Ｍ１５６－４８ Ａ 240 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２４５－Ｍ１５６－４８Ｐ Ａ 245 20.9 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２５０－Ｍ１５６－４８Ｐ Ａ 250 21.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２５０－Ｐ１５６－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２５５－Ｍ１５６－６０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２５５－Ｐ１５６－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２６０－Ｍ１５６－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２６０－Ｐ１５６－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２６５－Ｍ１５６－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２６５－Ｐ１５６－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２７０－Ｍ１５６－６０ Ａ 270 18.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２７０－Ｐ１５６－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２７５－Ｍ１５６－６０ Ａ 275 18.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２７５－Ｐ１５６－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２８０－Ｍ１５６－６０ Ａ 280 19.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ２８５－Ｍ１５６－６０ Ａ 285 19.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３００－Ｍ１５６－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３００－Ｍ１５６－６０ＢＫ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３００－Ｍ１５６－６０Ｌ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３００－Ｍ１５６－６０ＵＢ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３０５－Ｍ１５６－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３０５－Ｍ１５６－６０Ｌ Ａ 305 20.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１０－Ｍ１５６－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１０－Ｍ１５６－６０Ｌ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１０－Ｍ１５６－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１０Ｍ２－６０ＳＷ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１０－Ｐ１５６－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１５－Ｍ１５６－７２ Ａ 315 18.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３１５－Ｐ１５６－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２０Ｇ１－６０ＳＷ Ａ 320 21.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２０－Ｍ１５６－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２０－Ｍ１５９－６０ Ａ 320 21.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２０－Ｐ１５６－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５Ｇ１－６０ＨＢＢ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５Ｇ１－６０ＳＷ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５Ｇ１－Ｂ６０ＨＳＴ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５Ｇ１－Ｂ６０ＨＳＷ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５－Ｍ１５６－７２ Ａ 325 18.6 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５－Ｍ１５９－６０ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３２５－Ｐ１５６－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３３０Ｇ１－６０ＨＳＷ Ａ 330 21.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３３０－Ｍ１５６－７２ Ａ 330 18.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３３０－Ｐ１５６－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３３５Ｇ１－６０ＨＳＷ Ａ 335 22.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３３５－Ｍ１５６－７２ Ａ 335 19.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３４０Ｇ１－６０ＨＳＷ Ａ 340 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３４０－Ｍ１５６－７２ Ａ 340 19.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６０－Ｍ１５６－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６０Ｍ６－６０ＨＳＷ Ａ 360 21.9 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６０Ｍ６－Ｂ６０ＨＳＴ Ａ 360 21.9 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６５－Ｍ１５６－７２ Ａ 365 20.7 単結晶
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ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６５Ｍ６－６０ＨＳＷ Ａ 365 22.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６５Ｍ６－Ｂ６０ＨＳＴ Ａ 365 22.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３６５Ｍ６－Ｂ６０ＨＳＷ Ａ 365 22.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７０－Ｍ１５６－７２ Ａ 370 21.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７０Ｍ２－７２ＳＷ Ａ 370 21.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７０Ｍ６－６０ＨＳＷ Ａ 370 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７０Ｍ６－Ｂ６０ＨＳＴ Ａ 370 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７０Ｍ６－Ｂ６０ＨＳＷ Ａ 370 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７５－Ｍ１５６－７２ Ａ 375 21.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７５Ｍ２－７２ＳＷ Ａ 375 21.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３７５Ｍ６－６０ＨＳＷ Ａ 375 22.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３８５Ｇ１－７２ＳＷ Ａ 385 21.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３８５－Ｍ１５９－７２ Ａ 385 21.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３９０Ｇ１－７２ＨＳＷ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３９０Ｇ１－７２ＳＷ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３９０Ｇ１－Ｂ７２ＨＳＴ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３９０Ｇ１－Ｂ７２ＨＳＷ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３９０－Ｍ１５９－７２ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ３９５Ｇ１－７２ＨＳＷ Ａ 395 21.7 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４００Ｇ１－７２ＨＳＷ Ａ 400 22.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４０５Ｇ１－７２ＨＳＷ Ａ 405 22.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４３０Ｍ６－７２ＨＳＷ Ａ 430 21.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４３５Ｍ６－７２ＨＳＷ Ａ 435 22.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４４０Ｍ６－７２ＨＳＷ Ａ 440 22.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４４０Ｍ６－Ｂ７２ＨＳＴ Ａ 440 22.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４４０Ｍ６－Ｂ７２ＨＳＷ Ａ 440 22.3 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４４５Ｍ６－７２ＨＳＷ Ａ 445 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４４５Ｍ６－Ｂ７２ＨＳＴ Ａ 445 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４４５Ｍ６－Ｂ７２ＨＳＷ Ａ 445 22.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ４５０Ｍ６－７２ＨＳＷ Ａ 450 22.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ６５－Ｍ１２５－２４ Ａ 65 17.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭ７０－Ｍ１２５－２４ Ａ 70 18.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＧ３００Ｂ６－６０ＳＴ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＧ３０５Ｂ６－６０ＳＴ Ａ 305 20.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＧ３１０Ｂ６－６０ＳＴ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＧ３６０Ｂ６－７２ＳＴ Ａ 360 20.4 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＧ３６５Ｂ６－７２ＳＴ Ａ 365 20.7 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３１５Ｍ６－１２０ＳＷ Ａ 315 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３２０Ｍ６－１２０ＳＷ Ａ 320 21.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３２５Ｍ６Ａ－１２０ＢＢ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３２５Ｍ６Ａ－１２０ＳＷ Ａ 325 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３３０Ｍ６Ａ－１２０ＳＷ Ａ 330 21.8 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３３５Ｍ６Ａ－１２０ＳＷ Ａ 335 22.1 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３８５Ｍ６Ａ－１４４ＢＢ Ａ 385 21.2 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３９０Ｍ６Ａ－１４４ＢＢ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３９０Ｍ６Ａ－１４４ＳＷ Ａ 390 21.5 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ３９５Ｍ６Ａ－１４４ＳＷ Ａ 395 21.7 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ４００Ｍ６Ａ－１４４ＳＷ Ａ 400 22.0 単結晶
ＤＭＥＧＣ ＤＭＨ４０５Ｍ６Ａ－１４４ＳＷ Ａ 405 22.3 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－１２０ＭＡ－３５０ＤＤ Ａ 350 23.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－１２０ＭＡ－３６０ＤＤ Ａ 360 23.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－１２０ＭＡ－３８０ＤＤ Ａ 380 25.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－１２０ＭＡ－３９０ＤＤ Ａ 390 25.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－１４４ＭＡ－４２０ＤＤ Ａ 420 23.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－１４４ＭＡ－４３０ＤＤ Ａ 430 23.7 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－３０ＭＡ－１４０Ｍ Ａ 140 19.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－３０ＭＡ－１５０Ｍ Ａ 150 20.4 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－３０ＭＡ－１６０Ｍ Ａ 160 21.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－４０ＭＡ－２００Ｍ Ａ 200 20.4 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－４０ＭＡ－２１０Ｍ Ａ 210 21.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－４０ＭＡ－２２０Ｍ Ａ 220 22.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－４０ＭＡ－２３０Ｍ Ａ 230 23.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３００ＭＰ Ａ 300 20.4 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３１０ＭＰ Ａ 310 21.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２０Ｄ Ａ 320 21.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２０ＤＬ Ａ 320 21.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２０ＨＢ Ａ 320 21.8 単結晶
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ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２０ＭＰ Ａ 320 21.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２５ＤＬ Ａ 325 22.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３２５ＨＢ Ａ 325 22.1 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３０Ｄ Ａ 330 22.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３０ＤＬ Ａ 330 22.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３０ＨＢ Ａ 330 22.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３０Ｍ Ａ 330 22.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３０ＭＰ Ａ 330 22.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３５ＤＬ Ａ 335 22.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３３５ＨＢ Ａ 335 22.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３４０Ｄ Ａ 340 23.2 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３４０ＤＬ Ａ 340 23.2 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３４０ＨＢ Ａ 340 23.2 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３４５ＤＬ Ａ 345 23.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３４５ＨＢ Ａ 345 23.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３５０Ｄ Ａ 350 23.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３５０ＤＬ Ａ 350 23.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３５０ＨＢ Ａ 350 23.8 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＭＡ－３６０Ｄ Ａ 360 24.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＰＨ－３４０Ｍ Ａ 340 23.2 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＰＨ－３４５Ｍ Ａ 345 23.5 単結晶
ＤＭＭ．ｃｏｍ ＤＭＭ６－６０ＰＨ－３５０Ｍ Ａ 350 23.8 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２４５Ｐ（６０） Ｂ 245 16.7 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２５０Ｍ（６０） Ｂ 250 17.4 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２５０Ｐ（６０） Ｂ 250 17.1 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２５５Ｍ（６０） Ｂ 255 17.7 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２５５Ｐ（６０） Ｂ 255 17.4 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２６０Ｍ（６０） Ｂ 260 18.1 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２６０Ｐ（６０） Ｂ 260 17.8 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２６５Ｍ（６０） Ｂ 265 18.4 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２６５Ｐ（６０） Ｂ 265 18.1 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２７０Ｍ（６０） Ｂ 270 18.8 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２７０Ｐ（６０） Ｂ 270 18.4 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ２９５Ｐ（７２） Ｂ 295 16.8 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３００Ｍ（７２） Ｂ 300 17.4 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３００Ｐ（７２） Ｂ 300 17.1 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３０５Ｍ（７２） Ｂ 305 17.7 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３０５Ｐ（７２） Ｂ 305 17.4 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３１０Ｍ（７２） Ｂ 310 18.0 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３１０Ｐ（７２） Ｂ 310 17.6 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３１５Ｍ（７２） Ｂ 315 18.3 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３１５Ｐ（７２） Ｂ 315 17.9 多結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３２０Ｍ（７２） Ｂ 320 18.6 単結晶
Ｄｏｒｔｍｕｎｄ ＤＴ３２０Ｐ（７２） Ｂ 320 18.2 多結晶
Ｅ＆Ｒ　ＳＯＬＡＲ ＳＴＸ－２５０ＰＴ３Ｊ－Ｄ１ Ａ 250 17.1 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２５０Ｍ６０ Ｂ 250 17.5 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２５０Ｐ６０ Ｂ 250 17.1 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２５５Ｍ６０ Ｂ 255 17.8 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２５５Ｐ６０ Ｂ 255 17.4 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２６０Ｍ６０ Ｂ 260 18.2 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２６０Ｐ６０ Ｂ 260 17.8 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２６５Ｍ６０ Ｂ 265 18.5 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２６５Ｐ６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２７０Ｍ６０ Ｂ 270 18.9 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２７０Ｐ６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２７５Ｍ６０ Ｂ 275 19.2 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２７５Ｐ６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２８０Ｍ６０ Ｂ 280 19.6 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－２９５Ｐ７２ Ｂ 295 16.8 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３００Ｐ７２ Ｂ 300 17.1 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３０５Ｍ７２ Ｂ 305 17.8 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３０５Ｐ７２ Ｂ 305 17.4 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３１０Ｍ７２ Ｂ 310 18.1 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３１０Ｐ７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３１５Ｍ７２ Ｂ 315 18.3 単結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３１５Ｐ７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＥＣＳＯＬＡＲ ＥＣＳ－３２０Ｐ７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２００Ｍ４８－Ｃ Ａ 200 17.4 単結晶
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ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２０５Ｍ４８－Ｃ Ａ 205 17.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２１０Ｍ４８－Ｃ Ａ 210 18.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２１５Ｍ４８－Ｃ Ａ 215 18.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２１５Ｐ４８－Ｃ Ａ 215 18.4 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２２０Ｍ４８－Ｃ Ａ 220 19.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２２０Ｐ４８－Ｃ Ａ 220 18.8 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２２５Ｍ４８－Ｃ Ａ 225 19.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２３０Ｍ４８－Ｃ Ａ 230 20.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２４０Ｐ５４－Ｃ Ａ 240 18.2 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２４０Ｐ６０－Ｃ Ａ 240 16.4 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２４５Ｍ５４－Ｃ Ａ 245 19.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２４５Ｐ５４－Ｃ Ａ 245 18.6 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２４５Ｐ６０－Ｃ Ａ 245 16.7 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５０Ｍ５４－Ｃ Ａ 250 19.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５０Ｍ６０－Ｃ Ａ 250 17.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５０Ｐ５４－Ｃ Ａ 250 19.0 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５０Ｐ６０－Ｃ Ａ 250 17.1 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５５Ｍ５４－Ｃ Ａ 255 19.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５５Ｍ６０－Ｃ Ａ 255 17.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２５５Ｐ６０－Ｃ Ａ 255 17.4 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２６０Ｍ５４－Ｃ Ａ 260 20.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２６０Ｍ６０－Ｃ Ａ 260 18.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２６０Ｐ６０－Ｃ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２６５Ｍ６０－Ｃ Ａ 265 18.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２６５Ｐ６０－Ｃ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２７０Ｍ６０－Ｃ Ａ 270 18.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２７０Ｐ６０－Ｃ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２７５Ｍ６０－Ｃ Ａ 275 19.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２７５Ｐ６０－Ｃ Ａ 275 18.8 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２８０Ｍ６０－Ｃ Ａ 280 19.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２８０Ｐ６０－Ｃ Ａ 280 19.1 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２８５Ｍ６０－Ｃ Ａ 285 19.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２８５Ｐ６０－Ｃ Ａ 285 19.3 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９０Ｍ６０－Ｃ Ａ 290 20.2 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９０Ｍ７２－Ｃ Ａ 290 16.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９０Ｐ６０－Ｃ Ａ 290 19.6 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９０Ｐ７２－Ｃ Ａ 290 16.5 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９５Ｍ６０－Ｃ Ａ 295 20.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９５Ｍ７２－Ｃ Ａ 295 17.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－２９５Ｐ７２－Ｃ Ａ 295 16.8 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３００Ｍ６０－Ｃ Ａ 300 20.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３００Ｍ６０－Ｃ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３００Ｍ７２－Ｃ Ａ 300 17.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３００Ｐ７２－Ｃ Ａ 300 17.1 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３０５Ｍ６０－Ｃ Ａ 305 21.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３０５Ｍ６０－Ｃ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３０５Ｍ７２－Ｃ Ａ 305 17.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３０５Ｐ７２－Ｃ Ａ 305 17.4 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１０Ｍ６０－Ｃ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１０Ｍ６０－Ｃ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１０Ｍ６０－ＨＣ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１０Ｍ６０－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１０Ｍ７２－Ｃ Ａ 310 18.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１０Ｐ７２－Ｃ Ａ 310 17.6 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１５Ｍ６０－Ｄ Ａ 315 20.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１５Ｍ６０－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 315 20.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１５Ｍ６０－ＨＣ Ａ 315 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１５Ｍ６０－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 315 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１５Ｍ７２－Ｃ Ａ 315 18.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３１５Ｐ７２－Ｃ Ａ 315 17.9 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ６０－Ｄ Ａ 320 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ６０－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 320 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ６０－ＨＣ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ６０－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ６０－ＨＤ Ａ 320 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ６０－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 320 21.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｍ７２－Ｃ Ａ 320 18.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２０Ｐ７２－Ｃ Ａ 320 18.2 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｍ６０－Ｄ Ａ 325 21.4 単結晶
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ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｍ６０－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 325 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｍ６０－ＨＣ Ａ 325 22.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｍ６０－ＨＤ Ａ 325 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｍ６０－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 325 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｍ７２－Ｃ Ａ 325 18.9 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３２５Ｐ７２－Ｃ Ａ 325 18.5 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３０Ｍ６０－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 330 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３０Ｍ６０－ＨＤ Ａ 330 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３０Ｍ６０－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 330 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３０Ｍ７２－Ｃ Ａ 330 19.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３０Ｐ７２－Ｃ Ａ 330 18.8 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３５Ｍ６０－ＨＤ Ａ 335 22.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３５Ｍ６０－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 335 22.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３５Ｍ７２－Ｃ Ａ 335 19.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３３５Ｐ７２－Ｃ Ａ 335 19.1 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３４０Ｍ６０－ＨＤ Ａ 340 22.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３４０Ｍ６０－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 340 22.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３４０Ｍ７２－Ｃ Ａ 340 19.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３４０Ｐ７２－Ｃ Ａ 340 19.2 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３４５Ｍ７２－Ｃ Ａ 345 20.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３４５Ｐ７２－Ｃ Ａ 345 19.5 多結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３５０Ｍ７２－Ｃ Ａ 350 20.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３５５Ｍ６０－ＨＥ Ａ 355 21.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３５５Ｍ６０－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 355 21.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３５５Ｍ７２－Ｃ Ａ 355 20.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６０Ｍ６０－ＨＥ Ａ 360 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６０Ｍ６０－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 360 21.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６０Ｍ７２－Ｃ Ａ 360 20.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６０Ｍ７２－Ｃ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 360 20.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６０Ｍ７２－ＨＣ Ａ 360 20.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６０Ｍ７２－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 360 20.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６５Ｍ６０－ＨＥ Ａ 365 22.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６５Ｍ６０－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 365 22.1 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６５Ｍ７２－Ｃ Ａ 365 20.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６５Ｍ７２－Ｃ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 365 20.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６５Ｍ７２－ＨＣ Ａ 365 20.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３６５Ｍ７２－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 365 20.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７０Ｍ６０－ＨＥ Ａ 370 22.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７０Ｍ６０－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 370 22.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７０Ｍ７２－Ｃ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 370 21.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７０Ｍ７２－ＨＣ Ａ 370 21.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７０Ｍ７２－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 370 21.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７５Ｍ６０－ＨＥ Ａ 375 22.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７５Ｍ６０－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 375 22.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７５Ｍ７２－ＨＣ Ａ 375 21.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３７５Ｍ７２－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 375 21.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３８０Ｍ７２－Ｄ Ａ 380 20.9 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３８０Ｍ７２－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 380 20.9 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３８０Ｍ７２－ＨＣ Ａ 380 21.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３８０Ｍ７２－ＨＣ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 380 21.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３８５Ｍ７２－Ｄ Ａ 385 21.2 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３８５Ｍ７２－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 385 21.2 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９０Ｍ７２－Ｄ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９０Ｍ７２－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９０Ｍ７２－ＨＤ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９０Ｍ７２－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９５Ｍ７２－Ｄ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９５Ｍ７２－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９５Ｍ７２－ＨＤ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－３９５Ｍ７２－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４００Ｍ７２－Ｄ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 400 22.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４００Ｍ７２－ＨＤ Ａ 400 22.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４００Ｍ７２－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 400 22.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４０５Ｍ７２－ＨＤ Ａ 405 22.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４０５Ｍ７２－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 405 22.3 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４１０Ｍ７２－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 410 22.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４１５Ｍ７２－ＨＤ Ａ 415 22.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４１５Ｍ７２－ＨＤ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 415 22.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４４０Ｍ７２－ＨＥ Ａ 440 22.2 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４４０Ｍ７２－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 440 22.2 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４４５Ｍ７２－ＨＥ Ａ 445 22.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４４５Ｍ７２－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 445 22.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４５０Ｍ７２－ＨＥ Ａ 450 22.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧ－４５０Ｍ７２－ＨＥ／ＢＦ－ＤＧ Ａ 450 22.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－１８５ Ａ 185 16.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－１８５－Ｕ Ａ 185 16.6 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－１９０ Ａ 190 17.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－１９０－Ｕ Ａ 190 17.0 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－１９５ Ａ 195 17.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－１９５－Ｕ Ａ 195 17.5 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－２０５ Ａ 205 18.4 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－２１０ Ａ 210 18.8 単結晶
ＥＧＩＮＧ ＥＧＭ－２１５ Ａ 215 19.3 単結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－６０－２５５Ｐ Ａ 255 17.2 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－６０－２６０Ｐ Ａ 260 17.6 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－６０－２６５Ｐ Ａ 265 17.9 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－６０－２７０Ｐ Ａ 270 18.3 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－６０－２７５Ｐ Ａ 275 18.6 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－６０－２８０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－７２－３１０Ｐ Ａ 310 17.5 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－７２－３１５Ｐ Ａ 315 17.8 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－７２－３２０Ｐ Ａ 320 18.0 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－７２－３２５Ｐ Ａ 325 18.3 多結晶
ＥＩＷＡＴ ＥＷ－７２－３３０Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＰＧＦ３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＰＧＦ３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＰＧＦ３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＰＧＦ３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＴＥ３００Ｆ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＴＥ３１０Ｆ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＴＥ３２０Ｆ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－６０ＭＤＮ／ＴＥ３３０Ｆ Ａ 330 22.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１２０ＭＡ－３５０ＤＤ Ａ 350 23.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１２０ＭＡ－３６０ＤＤ Ａ 360 23.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１４４ＭＡ－４２０ＤＤ Ａ 420 23.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１４４ＭＡ－４３０ＤＤ Ａ 430 23.7 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１４４ＭＡ－４４０ＤＤ Ａ 440 23.6 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１４４ＭＡ－４５０ＤＤ Ａ 450 24.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ６－１４４ＭＡ－４６０ＤＤ Ａ 460 24.7 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３３５ Ａ 335 22.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３４０ Ａ 340 23.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３４５ Ａ 345 23.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３５０ Ａ 350 23.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３５５ Ａ 355 24.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＢ１２０Ｎ－３６０ Ａ 360 24.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＤ１２０Ｎ－３４０ Ａ 340 21.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＤ１２０Ｎ－３４５ Ａ 345 21.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＤ１２０Ｎ－３５０ Ａ 350 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＤ１２０Ｎ－３５５ Ａ 355 22.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＤ１２０Ｎ－３６０ Ａ 360 22.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＳ１２０Ｎ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
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ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３３５ Ａ 335 22.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３４０ Ａ 340 23.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３４５ Ａ 345 23.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３５０ Ａ 350 23.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３５５ Ａ 355 24.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧ－ＨＴ１２０Ｎ－３６０ Ａ 360 24.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－２７５／Ｌ Ａ 275 18.7 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－２８０／Ｌ Ａ 280 19.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－２８５／Ｌ Ａ 285 19.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－２９０／Ｌ Ａ 290 19.7 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－２９５／Ｌ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－３００／Ｌ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－３０５／Ｌ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－３１０／Ｌ Ａ 310 21.1 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－３１５／Ｌ Ａ 315 21.5 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－６０－３２０／Ｌ Ａ 320 21.8 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－７２－３２０／Ｌ Ａ 320 18.2 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－７２－３２５／Ｌ Ａ 325 18.4 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＭ－７２－３３０／Ｌ Ａ 330 18.7 単結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－６０－２６０／３ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－６０－２６０／４ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－６０－２６５／３ＢＢ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－６０－２６５／４ＢＢ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－６０－２７０／３ＢＢ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－６０－２７０／４ＢＢ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－７２－３１５／３ＢＢ Ａ 315 17.9 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－７２－３２０／３ＢＢ Ａ 320 18.2 多結晶
ＥＮＥＲＧＹ　ＧＡＰ ＥＧＰ６－７２－３２０／４ＢＢ Ａ 320 18.2 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２３５Ｗ Ａ 235 16.0 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＯＰＬＬＹ ＥＰ１５６Ｐ／６０―２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５（Ｌ）－７２－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５（Ｌ）－７２－２００／ＳＩ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５（Ｌ）－７２－２０５ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５（Ｌ）－７２－２０５／ＳＩ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５（Ｌ）－７２－２１０ Ａ 210 18.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５（Ｌ）－７２－２１０／ＳＩ Ａ 210 18.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５－７２－２００／ＳＩ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５－７２－２０５／ＳＩ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ５－７２－２１０／ＳＩ Ａ 210 18.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－４８－１９５／ＳＩ Ａ 195 17.0 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－４８－２００／ＳＩ Ａ 200 17.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－４８－２０５／ＳＩ Ａ 205 17.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－４８－２１０／ＳＩ Ａ 210 18.3 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－４８－２１５／ＳＩ Ａ 215 18.7 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－５４－２２０／ＳＩ Ａ 220 17.0 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－５４－２２５／ＳＩ Ａ 225 17.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－５４－２３０／ＳＩ Ａ 230 17.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－５４－２３５／ＳＩ Ａ 235 18.2 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－５４－２４０／ＳＩ Ａ 240 18.6 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２４５／３ＢＢ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２４５／ＳＩ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２５０／３ＢＢ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２５０／ＳＩ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２５５／ＳＩ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２６０／ＳＩ Ａ 260 18.1 単結晶
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Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２６５／ＳＩ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２７０／ＳＩ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２７５／ＳＩ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２８０／ＳＩ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２８５／ＳＩ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－６０－２９０／ＳＩ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－２９０／ＳＩ Ａ 290 16.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－２９５／ＳＩ Ａ 295 17.1 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３００／ＳＩ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３０５／ＳＩ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３１０／ＳＩ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３１５／ＳＩ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３２０／ＳＩ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３２５／ＳＩ Ａ 325 18.8 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３３０／ＳＩ Ａ 330 19.1 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳ６－７２－３３５／ＳＩ Ａ 335 19.4 単結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－２４－１００／ＳＩ Ａ 100 17.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－２４－１０５／ＳＩ Ａ 105 17.9 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－４８－１８５／ＳＩ Ａ 185 15.8 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－４８－１９０／ＳＩ Ａ 190 16.2 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－４８－１９５／ＳＩ Ａ 195 16.6 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－４８－２００／ＳＩ Ａ 200 17.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－４８－２０５／ＳＩ Ａ 205 17.5 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－５４－２１０／ＳＩ Ａ 210 15.9 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－５４－２１５／ＳＩ Ａ 215 16.3 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－５４－２２０／ＳＩ Ａ 220 16.7 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－５４－２２５／ＳＩ Ａ 225 17.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－５４－２３０／ＳＩ Ａ 230 17.5 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－６０－２４０／ＳＩ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－６０－２４５／ＳＩ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－６０－２５０／ＳＩ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－６０－２５５／ＳＩ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６－６０－２６０／ＳＩ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―６０―２３０／ＳＩ Ａ 230 15.7 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―６０―２３５／ＳＩ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―６０―２６５／ＳＩ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―６０―２７０／ＳＩ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―６０―２７５／ＳＩ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―６０―２８０／ＳＩ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―２８０／ＳＩ Ａ 280 15.9 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―２８５／ＳＩ Ａ 285 16.2 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―２９０／ＳＩ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―２９５／ＳＩ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―３００／ＳＩ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―３０５／ＳＩ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―３１０／ＳＩ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―３１５／ＳＩ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―３２０／ＳＩ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｅ－ＳＯＬＡＲ ＥＳＰ６―７２―３２５／ＳＩ Ａ 325 18.5 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴＭ４１０－１４４ＢＬ Ａ 410 22.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１８０ＢＢ Ａ 180 16.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１８５ＢＢ Ａ 185 16.6 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１８５ＷＢ Ａ 185 16.6 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１８５ＷＷ Ａ 185 16.6 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１９０ＢＢ Ａ 190 17.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１９０ＷＢ Ａ 190 17.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１９０ＷＷ Ａ 190 17.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１９５ＢＢ Ａ 195 17.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１９５ＷＢ Ａ 195 17.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２１９５ＷＷ Ａ 195 17.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２２００ＢＢ Ａ 200 17.9 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２２００ＷＢ Ａ 200 17.9 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２２００ＷＷ Ａ 200 17.9 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２２０５ＷＢ Ａ 205 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ５７２２０５ＷＷ Ａ 205 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６４８２００ＢＢ Ａ 200 17.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６４８２１０ＢＢ Ａ 210 18.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６４８２１０ＷＢ Ａ 210 18.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６４８２１５ＢＢ Ａ 215 18.7 単結晶
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ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６４８２１５ＷＢ Ａ 215 18.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６４８２２０ＷＢ Ａ 220 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２６０ＢＢ Ａ 260 18.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２６０ＷＢ Ａ 260 18.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２６０ＷＷ Ａ 260 18.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２６５ＢＢ Ａ 265 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２６５ＷＢ Ａ 265 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２６５ＷＷ Ａ 265 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７０ＢＢ Ａ 270 18.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７０ＷＢ Ａ 270 18.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７０ＷＢＣＯ Ａ 270 18.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７０ＷＷ Ａ 270 18.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７０ＷＷＣＯ Ａ 270 18.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７５ＢＢ Ａ 275 18.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７５ＷＢ Ａ 275 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７５ＷＢＣＯ Ａ 275 18.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７５ＷＷ Ａ 275 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２７５ＷＷＣＯ Ａ 275 18.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８０ＷＢ Ａ 280 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８０ＷＢＣＯ Ａ 280 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８０ＷＷ Ａ 280 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８０ＷＷＣＯ Ａ 280 19.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８５ＷＢ Ａ 285 19.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８５ＷＢＣＯ Ａ 285 19.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８５ＷＷ Ａ 285 19.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２８５ＷＷＣＯ Ａ 285 19.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９０ＷＢ Ａ 290 19.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９０ＷＢＣＯ Ａ 290 19.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９０ＷＷ Ａ 290 19.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９０ＷＷＣＯ Ａ 290 19.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９５ＷＢ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９５ＷＢＣＯ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９５ＷＷ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０２９５ＷＷＣＯ Ａ 295 20.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３００ＷＢ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３００ＷＢＣＯ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３００ＷＷ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３００ＷＷＣＯ Ａ 300 20.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３０５ＷＢ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３０５ＷＷ Ａ 305 20.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０３１０ＷＷＣＯ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３２０ＷＢ Ａ 320 21.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３２０ＷＷ Ａ 320 21.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３２５ＧＬ Ａ 325 21.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３２５ＷＢ Ａ 325 21.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３２５ＷＷ Ａ 325 21.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３３０ＧＬ Ａ 330 21.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３３０ＷＢ Ａ 330 21.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３３０ＷＷ Ａ 330 21.8 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３３５ＧＬ Ａ 335 22.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３３５ＷＢ Ａ 335 22.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３３５ＷＷ Ａ 335 22.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３４０ＧＬ Ａ 340 22.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３４０ＷＢ Ａ 340 22.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６６０ＢＨ３４０ＷＷ Ａ 340 22.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３１５ＷＷ Ａ 315 17.9 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３２０ＷＷ Ａ 320 18.2 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３２５ＷＢ Ａ 325 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３２５ＷＷ Ａ 325 18.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３３０ＷＢ Ａ 330 18.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３３０ＷＷ Ａ 330 18.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３３５ＷＢ Ａ 335 19.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３３５ＷＷ Ａ 335 19.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３４０ＷＢ Ａ 340 19.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３４０ＷＷ Ａ 340 19.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３４５ＷＷ Ａ 345 19.6 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３５０ＷＷ Ａ 350 19.9 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３５５ＷＷ Ａ 355 20.1 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２３６０ＷＷ Ａ 360 20.4 単結晶
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ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３８５ＧＬ Ａ 385 21.2 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３８５ＷＢ Ａ 385 21.2 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３８５ＷＷ Ａ 385 21.2 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３９０ＧＬ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３９０ＷＢ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３９０ＷＷ Ａ 390 21.4 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３９５ＧＬ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３９５ＷＢ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ３９５ＷＷ Ａ 395 21.7 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４００ＧＬ Ａ 400 22.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４００ＷＢ Ａ 400 22.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４００ＷＷ Ａ 400 22.0 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４０５ＧＬ Ａ 405 22.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４０５ＷＢ Ａ 405 22.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４０５ＷＷ Ａ 405 22.3 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４１０ＧＬ Ａ 410 22.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４１０ＷＢ Ａ 410 22.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｍ６７２ＢＨ４１０ＷＷ Ａ 410 22.5 単結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２３０ＢＢ Ａ 230 15.7 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２３０ＷＢ Ａ 230 15.7 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２３０ＷＷ Ａ 230 15.7 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２３５ＢＢ Ａ 235 16.0 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２３５ＷＢ Ａ 235 16.0 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２３５ＷＷ Ａ 235 16.0 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２４０ＢＢ Ａ 240 16.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２４０ＷＢ Ａ 240 16.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２４０ＷＷ Ａ 240 16.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２４５ＢＢ Ａ 245 16.7 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２４５ＷＢ Ａ 245 16.7 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２４５ＷＷ Ａ 245 16.7 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２５０ＢＢ Ａ 250 17.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２５０ＷＢ Ａ 250 17.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２５０ＷＷ Ａ 250 17.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２５５ＢＢ Ａ 255 17.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２５５ＷＢ Ａ 255 17.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２５５ＷＷ Ａ 255 17.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６０ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６０ＷＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６０ＷＢＣＯ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６０ＷＷ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６０ＷＷＣＯ Ａ 260 17.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６５ＷＢ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６５ＷＷ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２６５ＷＷＣＯ Ａ 265 18.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７０ＷＢ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７０ＷＢＣＯ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７０ＷＷ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７０ＷＷＣＯ Ａ 270 18.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７５ＷＢ Ａ 275 18.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７５ＷＢＣＯ Ａ 275 18.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７５ＷＷ Ａ 275 18.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２７５ＷＷＣＯ Ａ 275 18.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２８０ＷＢ Ａ 280 19.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２８０ＷＢＣＯ Ａ 280 19.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２８０ＷＷ Ａ 280 19.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６６０２８０ＷＷＣＯ Ａ 280 19.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３０５ＷＷ Ａ 305 17.4 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３１０ＷＷ Ａ 310 17.6 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３１５ＷＢ Ａ 315 17.9 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３１５ＷＷ Ａ 315 17.9 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３２０ＷＢ Ａ 320 18.2 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３２０ＷＷ Ａ 320 18.2 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３２５ＷＢ Ａ 325 18.5 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３２５ＷＷ Ａ 325 18.5 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３３０ＷＢ Ａ 330 18.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３３０ＷＷ Ａ 330 18.8 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３３５ＷＢ Ａ 335 19.1 多結晶
ＥＴＳＯＬＡＲ ＥＴ－Ｐ６７２３３５ＷＷ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３２５ＭＨ２（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 325 21.4 単結晶
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Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３３０ＭＨ２（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３３５ＭＨ２（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３４０ＭＨ２（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３５５ＭＨ３（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 355 21.5 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３６０ＭＨ３（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 360 21.9 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３６５ＭＨ３（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 365 22.2 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３７０ＭＨ３（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 370 22.5 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３７５ＭＨ３（Ｂ）－６０（１５００） Ａ 375 22.8 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３９０ＭＨ２（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ３９５ＭＨ２（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４００ＭＨ２（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４０５ＭＨ２（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４１０ＭＨ２（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４１５ＭＨ２（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 415 22.8 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４３５ＭＨ３（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 435 22.0 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４４０ＭＨ３（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 440 22.3 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４４５ＭＨ３（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 445 22.5 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４５０ＭＨ３（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 450 22.8 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４８０ＭＨ５（Ｂ）－６６（１５００） Ａ 480 22.0 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４８５ＭＨ５（Ｂ）－６６（１５００） Ａ 485 22.2 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４９０ＭＨ５（Ｂ）－６６（１５００） Ａ 490 22.5 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ４９５ＭＨ５（Ｂ）－６６（１５００） Ａ 495 22.7 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５００ＭＨ５（Ｂ）－６６（１５００） Ａ 500 22.9 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５０５ＭＨ５（Ｂ）－６６（１５００） Ａ 505 23.1 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５３０ＭＨ５（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 530 22.3 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５３５ＭＨ５（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 535 22.5 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５４０ＭＨ５（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 540 22.7 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５４５ＭＨ５（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 545 22.9 単結晶
Ｅｘｉｏｍ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｓ．Ａ． ＥＸ５５０ＭＨ５（Ｂ）－７２（１５００） Ａ 550 23.1 単結晶
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１００ Ａ 100 15.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１００－２ Ａ 100 15.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１００Ａ Ａ 100 15.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１００Ａ－２ Ａ 100 15.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０２ Ａ 102.5 15.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０２－２ Ａ 102.5 15.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０２Ａ Ａ 102.5 15.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０２Ａ－２ Ａ 102.5 15.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０５ Ａ 105 15.8 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０５－２ Ａ 105 15.7 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０５Ａ Ａ 105 15.8 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０５Ａ－２ Ａ 105 15.7 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０７－２ Ａ 107.5 16.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０７－３ Ａ 107.5 16.1 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０７Ａ－２ Ａ 107.5 16.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１０７Ａ－３ Ａ 107.5 16.1 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１０－２ Ａ 110 16.5 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１０－３ Ａ 110 16.5 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１０Ａ－２ Ａ 110 16.5 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１０Ａ－３ Ａ 110 16.5 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１２－２ Ａ 112.5 16.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１２－３ Ａ 112.5 16.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１２Ａ－２ Ａ 112.5 16.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１２Ａ－３ Ａ 112.5 16.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１５－２ Ａ 115 17.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１５－３ Ａ 115 17.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１５Ａ－２ Ａ 115 17.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１５Ａ－３ Ａ 115 17.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１７－２ Ａ 117.5 17.7 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１７－３ Ａ 117.5 17.6 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１７Ａ－２ Ａ 117.5 17.7 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１１７Ａ－３ Ａ 117.5 17.6 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１２０－３ Ａ 120 18.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－４１２０Ａ－３ Ａ 120 18.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６３９０ Ｂ 390 17.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６３９０Ａ Ｂ 390 17.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６３９５ Ｂ 395 17.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６３９５Ａ Ｂ 395 17.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４００ Ｂ 400 17.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４００Ａ Ｂ 400 17.6 化合物
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Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４０５ Ｂ 405 17.7 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４０５Ａ Ｂ 405 17.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４１０ Ｂ 410 17.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４１０Ａ Ｂ 410 18.1 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４１５ Ｂ 415 18.1 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４１５Ａ Ｂ 415 18.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４２０ Ｂ 420 18.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４２０Ａ Ｂ 420 18.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４２５ Ｂ 425 18.5 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４２５Ａ Ｂ 425 18.8 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４３０ Ｂ 430 18.8 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４３０Ａ Ｂ 430 19.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４３５ Ｂ 435 19.0 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４３５Ａ Ｂ 435 19.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４４０ Ｂ 440 19.2 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４４０Ａ Ｂ 440 19.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４４５ Ｂ 445 19.4 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４４５Ａ Ｂ 445 19.6 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４５０ Ｂ 450 19.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４５０Ａ Ｂ 450 19.9 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４５５ Ｂ 455 20.1 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４５５Ａ Ｂ 455 20.1 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４６０ Ｂ 460 20.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＦＳ－６４６０Ａ Ｂ 460 20.3 化合物
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＴＳ－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＴＳ－２９５ Ａ 295 20.5 単結晶
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＴＳ－３００ Ａ 300 20.9 単結晶
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＴＳ－３０５ Ａ 305 21.2 単結晶
Ｆｉｒｓｔ　Ｓｏｌａｒ ＴＳ－３１０ Ａ 310 21.6 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３０５Ｍ／６０ Ａ 305 20.1 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３１０Ｍ／６０ Ａ 310 20.5 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３１５Ｍ／６０ Ａ 315 20.8 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３１５Ｍ／６Ｊ－Ｈ Ａ 315 20.8 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３２０Ｍ／６０ Ａ 320 21.1 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３２０Ｍ／６Ｊ－Ｈ Ａ 320 21.1 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３２５Ｍ／６０ Ａ 325 21.4 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３２５Ｍ／６Ｊ－Ｈ Ａ 325 21.4 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３３０Ｍ／６０ Ａ 330 21.8 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３３０Ｍ／６Ｊ－Ｈ Ａ 330 21.8 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３３５Ｍ／６Ｊ－Ｈ Ａ 335 22.1 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３４０Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 340 20.6 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３４５Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 345 20.9 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３５０Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 350 21.2 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３５５Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 355 21.5 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３６０Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 360 21.9 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３６５Ｍ／６Ｂ Ａ 365 20.1 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３６５Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 365 22.2 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３７０Ｍ／６Ｂ Ａ 370 20.3 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３７０Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 370 22.5 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３７５Ｍ／６Ｂ Ａ 375 20.6 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３７５Ｍ／６Ｎ－Ｈ Ａ 375 20.6 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３７５Ｍ６／６Ｊ－Ｈ Ａ 375 22.8 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３８０Ｍ／６Ｂ Ａ 380 20.9 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３８０Ｍ／６Ｎ－Ｈ Ａ 380 20.9 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３８５Ｍ／６Ｂ Ａ 385 21.2 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３８５Ｍ／６Ｎ－Ｈ Ａ 385 21.2 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３９０Ｍ／６Ｂ Ａ 390 21.4 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３９０Ｍ／６Ｎ－Ｈ Ａ 390 21.4 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３９５Ｍ／６Ｂ Ａ 395 21.7 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－３９５Ｍ／６Ｎ－Ｈ Ａ 395 21.7 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４００Ｍ／６Ｎ－Ｈ Ａ 400 22.0 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４１５Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 415 21.0 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４２０Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 420 21.2 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４２５Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 425 21.5 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４３０Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 430 21.8 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４３５Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 435 22.0 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４４０Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 440 22.3 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４４５Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 445 22.5 単結晶
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＥＮＥＲＧＹ ＦＥＰＭ－４５０Ｍ６／６Ｎ－Ｈ Ａ 450 22.8 単結晶
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ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－１２０Ｍ－Ｈｃ Ｂ 120 20.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－１２５Ｍ－Ｈｃ Ｂ 125 21.3 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２５０Ｐ－Ａａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２５５Ｐ－Ａａ Ａ 255 17.4 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２６０Ｐ－Ａａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２６５Ｐ－Ａａ Ａ 265 18.1 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２７０Ｐ－Ａａ Ａ 270 18.4 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２７５Ｍ－Ｄａ Ａ 275 19.1 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２７５Ｐ－Ａａ Ａ 275 18.8 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２８０Ｍ－Ｄａ Ａ 280 19.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２８０Ｐ－Ａａ Ａ 280 19.1 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２８５Ｍ－Ｄａ Ａ 285 19.8 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２８５Ｐ－Ａａ Ｂ 285 19.3 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２９０Ｍ－Ｄａ Ａ 290 20.2 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２９０Ｐ－Ａａ Ｂ 290 19.6 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２９０Ｐ－Ａｂ Ａ 290 16.5 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２９５Ｍ－Ｄａ Ａ 295 20.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２９５Ｐ－Ａａ Ｂ 295 20.0 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－２９５Ｐ－Ａｂ Ａ 295 16.8 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３００Ｍ－Ｄａ Ａ 300 20.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３００Ｐ－Ａｂ Ａ 300 17.1 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３０５Ｍ－Ｄａ Ａ 305 21.2 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３０５Ｐ－Ａｂ Ａ 305 17.4 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３１０Ｍ－Ｄａ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３１０Ｐ－Ａｂ Ａ 310 17.6 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３１５Ｍ－Ｄａ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３１５Ｐ－Ａｂ Ａ 315 17.9 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３２０Ｐ－Ａｂ Ａ 320 18.2 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３２５Ｍ－Ｂａ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３２５Ｍ－Ｄｂ Ａ 325 18.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３２５Ｍ－Ｑａ Ｂ 325 20.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３２５Ｐ－Ａｂ Ａ 325 18.5 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３０Ｍ－Ｂａ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３０Ｍ－Ｄｂ Ａ 330 19.1 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３０Ｍ－Ｑａ Ｂ 330 20.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３０Ｐ－Ａｂ Ａ 330 18.8 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３５Ｍ－Ｂａ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３５Ｍ－Ｄｂ Ａ 335 19.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３５Ｍ－Ｑａ Ｂ 335 21.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３３５Ｐ－Ａｂ Ａ 335 19.1 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４０Ｍ－Ｂａ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４０Ｍ－Ｄｂ Ａ 340 19.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４０Ｍ－Ｑａ Ｂ 340 21.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４０Ｐ－Ａｂ Ａ 340 19.4 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４５Ｍ－Ｂａ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４５Ｍ－Ｄｂ Ａ 345 20.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４５Ｍ－Ｑａ Ｂ 345 21.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３４５Ｐ－Ａｂ Ｂ 345 19.5 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３５０Ｍ－Ｄｂ Ａ 350 20.3 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３５０Ｍ－Ｑａ Ｂ 350 22.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３５０Ｐ－Ａｂ Ｂ 350 19.7 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３５５Ｍ－Ｂａ Ｂ 355 21.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３５５Ｍ－Ｄｂ Ａ 355 20.6 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３５５Ｐ－Ａｂ Ｂ 355 20.0 多結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３６０Ｍ－Ｂａ Ｂ 360 21.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３６０Ｍ－Ｄｂ Ａ 360 20.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３６５Ｍ－Ｂａ Ｂ 365 22.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３６５Ｍ－Ｄｂ Ａ 365 21.2 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３７０Ｍ－Ｂａ Ｂ 370 22.3 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３７０Ｍ－Ｄｂ Ｂ 370 21.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３７５Ｍ－Ｂａ Ｂ 375 22.6 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３７５Ｍ－Ｄｂ Ｂ 375 21.3 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３８０Ｍ－Ｄｂ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３８５Ｍ－Ｄｂ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３８５Ｍ－Ｑａ Ｂ 385 21.1 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３９０Ｍ－Ｂｂ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３９０Ｍ－Ｑａ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３９５Ｍ－Ｂｂ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３９５Ｍ－Ｑａ Ｂ 395 21.7 単結晶
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ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－３９５Ｍ－Ｑｂ Ｂ 395 20.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４００Ｍ－Ｂｂ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４００Ｍ－Ｑａ Ｂ 400 21.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４００Ｍ－Ｑｂ Ｂ 400 20.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４０５Ｍ－Ｂｂ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４０５Ｍ－Ｑａ Ｂ 405 22.2 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４０５Ｍ－Ｑｂ Ｂ 405 21.2 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４１０Ｍ－Ｂｂ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４１０Ｍ－Ｑａ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４１０Ｍ－Ｑｂ Ｂ 410 21.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４１５Ｍ－Ｂｂ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４１５Ｍ－Ｑｂ Ｂ 415 21.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４２０Ｍ－Ｑｂ Ｂ 420 22.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４３５Ｍ－Ｂｂ Ｂ 435 21.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４４０Ｍ－Ｂｂ Ｂ 440 22.1 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４４５Ｍ－Ｂｂ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４５０Ｍ－Ｂｂ Ｂ 450 22.6 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４５５Ｍ－Ｂｂ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４６０Ｍ－Ｑｂ Ｂ 460 21.0 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４６５Ｍ－Ｑｂ Ｂ 465 21.3 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４７０Ｍ－Ｑｂ Ｂ 470 21.5 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４７５Ｍ－Ｑｂ Ｂ 475 21.7 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４８０Ｍ－Ｑｂ Ｂ 480 21.9 単結晶
ＦＵＬＬＳＴＡＲ ＦＳ－４８５Ｍ－Ｑｂ Ｂ 485 22.2 単結晶
Ｆ－ＷＡＶＥ ＦＰＶ２３４ＰＡＳ－Ｓ Ｂ 92 7.7 薄膜
Ｇａｌａｘｙ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＳ２００Ｍ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｇａｌａｘｙ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＳ２５５Ｍ Ａ 255 17.5 単結晶
Ｇａｌａｘｙ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＳ２５５Ｍｔｓ Ａ 255 17.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５０５ Ｂ 505 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５１０ Ｂ 510 21.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５１５ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５２０ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５２５ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５３０ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５３５ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７２Ｈ５４０ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５５０ Ｂ 550 21.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５５５ Ｂ 555 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５６０ Ｂ 560 21.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５６５ Ｂ 565 21.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５７０ Ｂ 570 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５７５ Ｂ 575 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５８０ Ｂ 580 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ１０／７８Ｈ５８５ Ｂ 585 22.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３３０ Ｂ 330 20.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３３５ Ｂ 335 20.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３４０ Ｂ 340 20.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３４５ Ｂ 345 21.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３５０ Ｂ 350 21.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３５５ Ｂ 355 21.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３６０ Ｂ 360 21.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０ＢＨ３６５ Ｂ 365 22.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０Ｈ３２５ Ａ 325 20.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０Ｈ３３０ Ａ 330 20.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０Ｈ３３５ Ａ 335 20.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０Ｈ３４０ Ａ 340 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０Ｈ３４５ Ａ 345 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／６０Ｈ３５０ Ａ 350 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ３９５ Ａ 395 20.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４００ Ａ 400 20.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４０５ Ａ 405 21.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４１０ Ａ 410 21.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４１５ Ａ 415 21.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４２０ Ａ 420 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４２５ Ｂ 425 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４３０ Ｂ 430 22.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２／７２Ｈ４３５ Ｂ 435 22.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／６６Ｈ３７５ Ｂ 375 21.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／６６Ｈ３８０ Ｂ 380 21.9 単結晶
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ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／６６Ｈ３８５ Ｂ 385 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／６６Ｈ３９０ Ｂ 390 22.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／６６Ｈ３９５ Ｂ 395 22.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／６６Ｈ４００ Ｂ 400 23.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／７２Ｈ４６５ Ｂ 465 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／７２Ｈ４７０ Ｂ 470 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／７２Ｈ４７５ Ｂ 475 22.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／７２Ｈ４８０ Ｂ 480 22.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／７２Ｈ４８５ Ｂ 485 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ２Ｔ／７２Ｈ４９０ Ｂ 490 22.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３０５ Ｂ 305 20.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３１０ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３１５ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３２０ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３２５ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３３０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３４０ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／６０Ｈ３４５ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ３７０ Ｂ 370 20.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ３７５ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ３８０ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ３８５ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ４０５ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ４１０ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２ＧＤＦ４１５ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３６５ Ｂ 365 20.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３７０ Ｂ 370 20.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３７５ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３８０ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３８５ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ４０５ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ４１０ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ４１５ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ３／７２Ｈ４２０ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２６０ Ａ 260 17.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２６５ Ａ 265 18.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０ＧＷ３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０ＧＷ３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０ＧＷ３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０ＧＷ３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３００ Ｂ 300 19.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３０５ Ｂ 305 20.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３１０ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３１５ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３２０ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３２５ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３３０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／６０Ｈ３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
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ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２ＧＷ３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２ＧＷ３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２ＧＷ３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２ＧＷ３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ３７０ Ｂ 370 20.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ３７５ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ３８０ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ３８５ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ６／７２Ｈ４０５ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３５５ Ｂ 355 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３６０ Ｂ 360 21.9 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３６５ Ｂ 365 22.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３７０ Ｂ 370 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３７５ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３８０ Ｂ 380 23.1 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３８５ Ｂ 385 23.4 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／６０Ｈ３９０ Ｂ 390 23.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４２０ Ｂ 420 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４２５ Ｂ 425 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４３０ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４３５ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４４０ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４４５ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２ＧＤＦ４５０ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４１０ Ｂ 410 20.7 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４１５ Ｂ 415 21.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４２０ Ｂ 420 21.2 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４２５ Ｂ 425 21.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４３０ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４３５ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４４０ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４４５ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４５０ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｍ８／７２Ｈ４５５ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３０５ Ｂ 305 20.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３１０ Ｂ 310 20.5 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３１５ Ｂ 315 20.8 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３２０ Ｂ 320 21.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３２５ Ｂ 325 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３３０ Ｂ 330 21.8 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３３５ Ｂ 335 22.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／６０Ｈ３４０ Ｂ 340 22.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ３７０ Ｂ 370 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ３７５ Ｂ 375 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ３８０ Ｂ 380 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ３８５ Ｂ 385 21.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ３９０ Ｂ 390 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ３９５ Ｂ 395 21.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ４００ Ｂ 400 22.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２ＧＤＦ４０５ Ｂ 405 22.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３６５ Ｂ 365 20.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３７０ Ｂ 370 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３７５ Ｂ 375 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３８０ Ｂ 380 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３８５ Ｂ 385 21.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３９０ Ｂ 390 21.4 多結晶
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ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ３９５ Ｂ 395 21.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４００ Ｂ 400 22.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４１０ Ｂ 410 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４１５ Ｂ 415 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４２０ Ｂ 420 21.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４２５ Ｂ 425 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４３０ Ｂ 430 21.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４３５ Ｂ 435 21.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４４０ Ｂ 440 22.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ３／７２Ｈ４４５ Ｂ 445 22.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０３００ Ａ 300 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０３０５ Ａ 305 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０３１０ Ａ 310 21.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０３１５ Ａ 315 21.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０３２０ Ａ 320 21.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ３００ Ａ 300 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ３０５ Ａ 305 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０ＧＷ３１０ Ａ 310 21.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３００ Ｂ 300 19.8 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３０５ Ｂ 305 20.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３１０ Ｂ 310 20.5 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３１５ Ｂ 315 20.8 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３２０ Ｂ 320 21.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３２５ Ｂ 325 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３３０ Ｂ 330 21.8 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／６０Ｈ３３５ Ｂ 335 22.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３６５ Ａ 365 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３７０ Ａ 370 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３７５ Ａ 375 21.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３８０ Ａ 380 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３８５ Ａ 385 21.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３９０ Ｂ 390 22.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２３９５ Ｂ 395 22.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２４００ Ｂ 400 22.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＤＦ３６５ Ｂ 365 20.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＤＦ３７０ Ｂ 370 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＤＦ３７５ Ｂ 375 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＤＦ３８０ Ｂ 380 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＤＦ３８５ Ｂ 385 21.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＤＦ３９０ Ｂ 390 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
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ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３６５ Ａ 365 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２ＧＷ３７０ Ａ 370 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３６５ Ｂ 365 20.1 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３７０ Ｂ 370 20.3 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３７５ Ｂ 375 20.6 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３８０ Ｂ 380 20.9 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３８５ Ｂ 385 21.2 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３９０ Ｂ 390 21.4 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ３９５ Ｂ 395 21.7 多結晶
ＧＣＬ ＧＣＬ－Ｐ６／７２Ｈ４００ Ｂ 400 22.0 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２５５Ｐ６０－Ｃ Ｂ 255 17.4 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２６０Ｐ６０－Ｃ Ｂ 260 17.8 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２６５Ｐ６０－Ｃ Ｂ 265 18.1 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２７０Ｐ６０－Ｃ Ｂ 270 18.4 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２７５Ｐ６０－Ｃ Ｂ 275 18.8 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２８５Ｍ６０－Ｃ Ｂ 285 19.8 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２９０Ｍ６０－Ｃ Ｂ 290 20.2 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－２９５Ｍ６０－Ｃ Ｂ 295 20.5 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３００Ｍ６０－Ｃ Ｂ 300 20.9 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３００Ｐ７２－Ｃ Ｂ 300 17.1 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３０５Ｍ６０－Ｃ Ｂ 305 21.2 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３０５Ｐ７２－Ｃ Ｂ 305 17.4 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３１０Ｐ７２－Ｃ Ｂ 310 17.6 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３１５Ｐ７２－Ｃ Ｂ 315 17.9 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３２０Ｐ７２－Ｃ Ｂ 320 18.2 多結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３３０Ｍ７２－Ｃ Ｂ 330 19.1 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３３５Ｍ７２－Ｃ Ｂ 335 19.4 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３４０Ｍ７２－Ｃ Ｂ 340 19.7 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３４５Ｍ７２－Ｃ Ｂ 345 20.0 単結晶
Ｇｄｅｓｉｇｎ ＧＤ－３５０Ｍ７２－Ｃ Ｂ 350 20.3 単結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２４０ＰＥ０３ Ａ 240 16.4 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２４５ＰＥ０３ Ａ 245 16.7 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２５０ＰＥ０３ Ａ 250 17.1 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２５５ＰＥ０３ Ａ 255 17.4 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２６０ＰＥ０３ Ａ 260 17.8 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２９０ＰＥ０５ Ａ 290 16.5 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐２９５ＰＥ０５ Ａ 295 16.8 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐３００ＰＥ０５ Ａ 300 17.1 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐３０５ＰＥ０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＧＤソーラー ＧＤＭ‐３１０ＰＥ０５ Ａ 310 17.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１４０Ｇ６Ｍ４９ Ａ 140 15.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１４０Ｇ６Ｓ４９ Ａ 140 16.2 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１４５Ｇ６Ｍ４９ Ａ 145 16.5 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１４５Ｇ６Ｓ４９ Ａ 145 16.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１５０Ｇ６Ｍ４９ Ａ 150 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１５０Ｇ６Ｓ４９ Ａ 150 17.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１５５Ｇ６Ｓ４９ Ａ 155 18.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１９０Ｇ６Ｍ６８ Ａ 190 16.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１９０Ｇ６Ｓ６８ Ａ 190 16.5 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１９５Ｇ６Ｍ６８ Ａ 195 16.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－１９５Ｇ６Ｓ６８ Ａ 195 17.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２００Ｇ６Ｍ６８ Ａ 200 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２００Ｇ６Ｓ６８ Ａ 200 17.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２０５Ｇ６Ｓ６８ Ａ 205 17.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２１０Ｇ６Ｍ６９ Ａ 210 15.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２１０Ｇ６Ｓ６９ Ａ 210 16.2 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２１５Ｇ６Ｍ６９ Ａ 215 16.3 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２１５Ｇ６Ｓ６９ Ａ 215 16.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２２０Ｇ６Ｍ６９ Ａ 220 16.7 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２２０Ｇ６Ｓ６９ Ａ 220 17.0 単結晶
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ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２２５Ｇ６Ｍ６９ Ａ 225 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２２５Ｇ６Ｓ６９ Ａ 225 17.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２３０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 230 15.7 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２３０Ｇ６Ｓ６９ Ａ 230 17.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２３５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 235 16.0 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２３５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 235 16.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２４０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 240 16.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２４０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 240 16.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２４５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 245 16.7 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２４５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 245 17.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２５０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２５０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 250 17.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２５５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２５５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 255 17.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２６０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２６０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 260 18.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２６５Ｇ６Ｍ６Ｂ Ａ 265 16.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２６５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 265 18.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２７０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 270 18.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２７５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 275 19.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２８０Ｇ６Ｍ Ａ 280 15.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２８０Ｇ６Ｓ Ａ 280 16.2 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２８０Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 280 17.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２８５Ｇ６Ｍ Ａ 285 16.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２８５Ｇ６Ｓ Ａ 285 16.5 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２８５Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 285 18.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２９０Ｇ６Ｍ Ａ 290 16.5 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２９０Ｇ６Ｓ Ａ 290 16.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２９０Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 290 18.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２９５Ｇ６Ｍ Ａ 295 16.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２９５Ｇ６Ｓ Ａ 295 17.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－２９５Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 295 18.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３００Ｇ６Ｍ Ａ 300 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３００Ｇ６Ｓ Ａ 300 17.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３００Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 300 19.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３０５Ｇ６Ｓ Ａ 305 17.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３０５Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 305 19.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３１０Ｇ６Ｓ Ａ 310 18.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３１５Ｇ６Ｓ Ａ 315 18.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３２０Ｇ６Ｓ Ａ 320 18.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３２５Ｇ６Ｓ Ａ 325 18.9 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＡＳＥＣ－３３０Ｇ６Ｓ Ａ 330 19.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１４０Ｇ６Ｍ６６ Ａ 140 15.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１４５Ｇ６Ｍ６６ Ａ 145 16.5 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１５０Ｇ６Ｍ６６ Ａ 150 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１５５Ｇ６Ｍ６６ Ａ 155 17.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１５５Ｇ６Ｓ６６ Ａ 155 18.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１６０Ｇ６Ｍ６６ Ａ 160 18.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１６０Ｇ６Ｓ６６ Ａ 160 18.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１６５Ｇ６Ｓ６６ Ａ 165 19.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１７０Ｇ６Ｓ６６ Ａ 170 19.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１７５Ｇ６Ｓ６６ Ａ 175 20.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－１９５Ｇ６Ｍ６８ Ａ 195 16.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２００Ｇ６Ｍ６８ Ａ 200 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２０５Ｇ６Ｍ６８ Ａ 205 17.5 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２１０Ｇ６Ｍ６８ Ａ 210 17.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２１０Ｇ６Ｓ６８ Ａ 210 18.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２１５Ｇ６Ｍ６８ Ａ 215 18.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２１５Ｇ６Ｓ６８ Ａ 215 18.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２２０Ｇ６Ｍ６９ Ａ 220 16.7 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２２０Ｇ６Ｓ６８ Ａ 220 19.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２２５Ｇ６Ｍ６９ Ａ 225 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２２５Ｇ６Ｓ６８ Ａ 225 19.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２３０Ｇ６Ｍ６９ Ａ 230 17.5 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２３０Ｇ６Ｓ６８ Ａ 230 20.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２３５Ｇ６Ｍ６９ Ａ 235 17.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２４０Ｇ６Ｍ６９ Ａ 240 18.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２４０Ｇ６Ｓ６９ Ａ 240 18.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２４５Ｇ６Ｓ６９ Ａ 245 19.0 単結晶
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ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２５０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２５０Ｇ６Ｓ６９ Ａ 250 19.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２５５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２５５Ｇ６Ｓ６９ Ａ 255 19.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２６０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２６０Ｇ６Ｓ６９ Ａ 260 20.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２６５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２７０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２７０Ｇ６Ｍ６Ｂ Ａ 270 16.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２７０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 270 18.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２７５Ｇ６Ｍ６Ｂ Ａ 275 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２７５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 275 19.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２８０Ｇ６Ｍ６Ｂ Ａ 280 17.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２８０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 280 19.5 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２８５Ｇ６Ｍ６Ｂ Ａ 285 17.7 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２８５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 285 19.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２９０Ｇ６Ｍ６Ｂ Ａ 290 18.0 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２９０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 290 20.2 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２９５Ｇ６Ｍ Ａ 295 16.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－２９５Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 295 18.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３００Ｇ６Ｍ Ａ 300 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３００Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 300 19.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３０５Ｇ６Ｍ Ａ 305 17.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３０５Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 305 19.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３１０Ｇ６Ｍ Ａ 310 17.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３１０Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 310 19.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３１５Ｇ６Ｍ Ａ 315 17.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３１５Ｇ６Ｓ６Ｂ Ａ 315 19.9 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３２０Ｇ６Ｓ Ａ 320 18.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３２５Ｇ６Ｓ Ａ 325 18.9 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３３０Ｇ６Ｓ Ａ 330 19.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３３５Ｇ６Ｓ Ａ 335 19.4 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３４０Ｇ６Ｓ Ａ 340 19.7 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３４５Ｇ６Ｓ Ａ 345 20.0 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３５０Ｇ６Ｓ Ａ 350 20.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３５５Ｇ６Ｓ Ａ 355 20.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３６０Ｇ６Ｓ Ａ 360 20.9 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３６５Ｇ６Ｓ Ａ 365 21.2 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３７０Ｇ６Ｓ Ａ 370 21.5 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３７５Ｇ６Ｓ Ａ 375 21.8 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３８０Ｇ６Ｓ Ａ 380 22.1 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３８５Ｇ６Ｓ Ａ 385 22.3 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３９０Ｇ６Ｓ Ａ 390 22.6 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－３９５Ｇ６Ｓ Ａ 395 22.9 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＧＴＥＣ－４００Ｇ６Ｓ Ａ 400 23.2 単結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０６５Ｐ２８ Ａ 65 16.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０７０Ｐ２８ Ａ 70 17.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０７５Ｐ２８ Ａ 75 19.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０７５Ｐ２９ Ａ 75 17.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０８０Ｐ２９ Ａ 80 18.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０８５Ｐ２９ Ａ 85 19.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０８５Ｐ２Ａ Ａ 85 17.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０９０Ｐ２Ａ Ａ 90 18.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－０９５Ｐ２Ａ Ａ 95 19.5 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－１５５Ｐ６６ Ａ 155 17.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－１６０Ｐ６６ Ａ 160 18.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－１６５Ｐ６６ Ａ 165 18.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－１７０Ｐ６６ Ａ 170 19.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－１７５Ｐ６６ Ａ 175 19.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２１０Ｐ６８ Ａ 210 17.9 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２１５Ｐ６８ Ａ 215 18.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２２０Ｐ６８ Ａ 220 18.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２２５Ｐ６８ Ａ 225 19.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２３０Ｐ６８ Ａ 230 19.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２３５Ｐ６９ Ａ 235 17.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２４０Ｐ６９ Ａ 240 18.2 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２４５Ｐ６９ Ａ 245 18.6 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２５０Ｐ６９ Ａ 250 19.0 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２５５Ｐ６９ Ａ 255 19.4 多結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２６０Ｐ６９ Ａ 260 19.7 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２６０Ｐ６Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２６５Ｐ６Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２７０Ｐ６Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２７５Ｐ６Ａ Ａ 275 18.8 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２８０Ｐ６Ａ Ａ 280 19.1 多結晶
ＧＩＮＴＵＮＧ ＷＧ－２８５Ｐ６Ａ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２５５Ｍ－６０ Ａ 255 17.3 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.2 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２６０Ｍ－６０ Ａ 260 17.7 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.6 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２６５Ｐ－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２７５Ｍ－６０ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２８０Ｐ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２８５Ｍ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２８５Ｐ－６０ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２９０Ｍ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２９０Ｐ－６０ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２９５Ｍ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－２９５Ｐ－６０ Ａ 295 20.0 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３００Ｐ－６０ Ａ 300 20.3 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３１５Ｍ－７２ Ａ 315 17.9 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.8 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３２０Ｍ－７２ Ａ 320 18.1 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３２５Ｍ－７２ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３３０Ｍ－７２ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３３５Ｍ－７２ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３３５Ｐ－７２ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３４０Ｍ－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３４０Ｐ－７２ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３４５Ｍ－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３４５Ｐ－７２ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３５０Ｍ－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３５０Ｐ－７２ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３５５Ｍ－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３５５Ｐ－７２ Ａ 355 20.0 多結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３６０Ｍ－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｇｉ－Ｐｏｗｅｒ ＧＰ－３６０Ｐ－７２ Ａ 360 20.3 多結晶
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－１ＢＴＭ－２７５ Ａ 275 12.5 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－１ＢＴＭ－３００ Ａ 300 13.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－１ＢＴＮ－２７５ Ａ 275 12.5 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－１ＢＴＮ－３００ Ａ 300 13.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－２ＢＴＭ－１００ Ａ 100 13.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－２ＢＴＭ－９０ Ａ 90 12.3 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－２ＢＴＮ－１００ Ａ 100 13.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－２ＢＴＮ－９０ Ａ 90 12.3 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－４ＢＴＭ－１８５ Ａ 185 12.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－４ＢＴＭ－２００ Ａ 200 13.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－４ＢＴＮ－１８５ Ａ 185 12.6 化合物
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｌａｒ ＦＧ－４ＢＴＮ－２００ Ａ 200 13.6 化合物
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２１０－６０Ｄ Ａ 210 14.3 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２１５－６０Ｄ Ａ 215 14.7 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２２０－６０Ｄ Ａ 220 15.0 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２２５－６０Ｄ Ａ 225 15.4 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２３０－６０Ｄ Ａ 230 15.7 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２３５－６０Ｄ Ａ 235 16.0 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２４０－６０Ｄ Ａ 240 16.4 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２４５－６０Ｄ Ａ 245 16.7 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２３０／２５０－６０Ｄ Ａ 250 17.1 多結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２２５－６０Ｃ Ａ 225 15.6 単結晶
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ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２３０－６０Ｃ Ａ 230 16.0 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２３５－６０Ｃ Ａ 235 16.3 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２４０－６０Ｃ Ａ 240 16.7 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２４５－６０Ｃ Ａ 245 17.0 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２５０－６０Ｃ Ａ 250 17.4 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２５５－６０Ｃ Ａ 255 17.7 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２６０－６０Ｃ Ａ 260 18.1 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２６５－６０Ｃ Ａ 265 18.4 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２４５／２７０－６０Ｃ Ａ 270 18.8 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２７０／２８０－６０Ｃ Ａ 280 19.1 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２７０／２８０－６０Ｃ１ Ａ 280 19.1 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２７０／２９０－６０Ｃ Ａ 290 19.7 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－２７０／２９０－６０Ｃ１ Ａ 290 19.7 単結晶
ＧＭＧ ＧＭＧ－Ｍ１２０－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
ＧＭＧ ＧＳ－２９０Ｍ（６０） Ａ 290 19.7 単結晶
ＧＭＧ ＨＯＧＪ－Ｍ２－２８０－６０Ｃ Ａ 280 19.1 単結晶
ＧＭＧ ＨＯＧＪ－Ｍ２－Ｂ－２８０－６０Ｃ Ａ 280 19.1 単結晶
ＧＯＬＤＥＮ　ＧＬＡＳＳ ＧＧ－ＰＶ７２Ｍ６－Ｐ３１０－Ｔ Ａ 310 17.6 単結晶
ＧＯＬＤＥＮ　ＧＬＡＳＳ ＧＧ－ＰＶ７２Ｍ－Ｐ１９０－Ｔ Ａ 190 16.8 単結晶
ＧＰＰＶ ＧＰＭ１９０－Ａ－７２ Ａ 190 17.0 単結晶
ＧＰＰＶ ＧＰＭ２００－Ａ－７２ Ａ 200 17.9 単結晶
ＧＰＰＶ ＧＰＭ２４０－Ｂ－６０ Ａ 240 16.7 単結晶
ＧＰＰＶ ＧＰＭ２４５－Ｂ－６０ Ａ 245 17.1 単結晶
ＧＰＰＶ ＧＰＭ２５０－Ｂ－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ６０－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ６０－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ６０－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ６０－２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ６０－３００ Ａ 300 20.3 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｐ７２－３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３３０－ＨＶ Ａ 330 21.8 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３３５－ＢＧ Ａ 335 22.1 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３３５－ＨＶ Ａ 335 22.1 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３４０－ＢＧ Ａ 340 22.4 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３４０－ＨＶ Ａ 340 22.4 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３４５－ＨＶ Ａ 345 22.8 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３６０－ＨＶ Ａ 360 21.8 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３６５－ＨＶ Ａ 365 22.1 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１２０／ＦＮＨ－３７０－ＨＶ Ａ 370 22.4 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４００－ＢＧ Ａ 400 22.0 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４００－ＨＶ Ａ 400 22.0 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４０５－ＨＶ Ａ 405 22.3 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４１０－ＢＧ Ａ 410 22.5 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４１０－ＨＶ Ａ 410 22.5 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４３０－ＨＶ Ａ 430 21.7 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４３５－ＨＶ Ａ 435 22.0 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４４０－ＨＶ Ａ 440 22.2 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ１４４／ＦＮＨ－４４５－ＨＶ Ａ 445 22.5 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ６０－３１０－ＨＶ Ａ 310 20.5 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ６０－３１５－ＨＶ Ａ 315 20.8 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ６０－３２０－ＨＶ Ａ 320 21.1 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ６０－３２５－ＨＶ Ａ 325 21.4 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ６０－３３０－ＨＶ Ａ 330 21.8 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ７２－３７０－ＨＶ Ａ 370 20.3 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ７２－３８０－ＨＶ Ａ 380 20.9 単結晶
ＧＲＥＥＮ　ＰＯＷＥＲ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＧＰＮＥ－Ｓ７２－３９０－ＨＶ Ａ 390 21.4 単結晶
ＧＵＴＭＡＮＮ　ＳＯＬＡＲ ＧＳＰＰ　２５５ Ｂ 255 17.4 多結晶
ＧＵＴＭＡＮＮ　ＳＯＬＡＲ ＧＳＰＰ　２６０ Ｂ 260 17.8 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０４４ＩＰＰ Ａ 44 17.9 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０４５ＢＰ Ａ 45 18.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０４６ＡＰ Ａ 46 18.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０４８ＩＯＯ Ａ 48 17.4 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０４８ＹＰ Ａ 48 19.5 単結晶
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ＧＷソーラー ＧＷ－０５０ＢＯ Ａ 50 18.1 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０５０ＩＰ Ａ 50 20.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０５２ＡＯ Ａ 52 18.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０５２ＭＰ Ａ 52 21.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０５４ＹＯ Ａ 54 19.5 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０５６ＩＯ Ａ 56 20.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０５８ＭＯ Ａ 58 21.0 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０６５Ｃ Ａ 65 17.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０７０Ｃ Ａ 70 19.0 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０７０ＭＴ Ａ 70 20.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０７５Ｃ Ａ 75 20.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０８５Ａ Ａ 85 17.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０９０Ａ Ａ 90 18.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－０９５Ａ Ａ 95 19.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１００Ａ Ａ 100 20.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１０５Ａ Ａ 105 21.4 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１２０Ａ Ａ 120 13.6 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１２５Ａ Ａ 125 14.2 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１３０Ａ Ａ 130 14.8 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１３０Ｂ Ａ 130 17.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１３５Ａ Ａ 135 15.4 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１３５Ｂ Ａ 135 18.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１３５Ｃ Ａ 135 18.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１４０Ａ Ａ 140 15.9 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１４０Ｂ Ａ 140 19.0 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１４０Ｃ Ａ 140 19.0 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１４５Ａ Ａ 145 19.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１４５Ｃ Ａ 145 19.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１５０Ａ Ａ 150 20.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１５０Ｃ Ａ 150 20.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１６０Ａ Ａ 160 13.6 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１６５Ａ Ａ 165 14.1 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１７０Ａ Ａ 170 14.5 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１７５Ａ Ａ 175 14.9 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１８０Ａ Ａ 180 13.6 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１８５Ａ Ａ 185 14.0 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１９０Ａ Ａ 190 14.4 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－１９５Ａ Ａ 195 14.8 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２００Ａ Ａ 200 15.2 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２０５Ａ Ａ 205 15.5 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２１０Ａ Ａ 210 15.9 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２１５Ａ Ａ 215 16.3 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２４５Ａ Ａ 245 16.7 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２５０Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２５５－６ＰＢ Ａ 255 17.4 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２６０－６ＰＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２６５－６ＭＢ Ａ 265 18.4 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２７０－６ＭＢ Ａ 270 18.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－２８０－６ＭＢ Ａ 280 19.1 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－３００－６ＰＡ Ａ 300 17.1 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－３０５－６ＰＡ Ａ 305 17.4 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－３１０－６ＰＡ Ａ 310 17.6 多結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－３１５－６ＭＡ Ａ 315 18.3 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－３２０－６ＭＡ Ａ 320 18.5 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－３２５－６ＭＡ Ａ 325 18.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５２２２／０６５０ＳＰ Ａ 65 19.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５２２２／０７００ＳＰ Ａ 70 20.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５２２２／０７５０ＳＰ Ａ 75 22.0 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３０／０９００ＳＰ Ａ 90 19.5 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３０／０９５０ＳＰ Ａ 95 20.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３０／１０００ＳＰ Ａ 100 21.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３０／１０５０ＳＰ Ａ 105 22.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３６／１１００ＳＰ Ａ 110 19.9 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３６／１１５０ＳＰ Ａ 115 20.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３６／１２００ＳＰ Ａ 120 21.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５３３６／１２５０ＳＰ Ａ 125 22.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５４３２／１１００ＳＰ Ａ 110 22.4 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５４３６／１１５０ＳＰ Ａ 115 20.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５４３６／１２００ＳＰ Ａ 120 21.7 単結晶
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ＧＷソーラー ＧＷ５４３６／１２５０ＳＰ Ａ 125 22.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５５６０／１８５０ＳＰ Ａ 185 20.1 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５５６０／１９００ＳＰ Ａ 190 20.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５５６０／１９５０ＳＰ Ａ 195 21.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５５６０／２０００ＳＰ Ａ 200 21.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５５６０／２０５０ＳＰ Ａ 205 22.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５５６０／２１００ＳＰ Ａ 210 22.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５６６０／１８５０ＳＰ Ａ 185 20.1 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５６６０／１９００ＳＰ Ａ 190 20.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５６６０／１９５０ＳＰ Ａ 195 21.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５６６０／２０００ＳＰ Ａ 200 21.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５６６０／２０５０ＳＰ Ａ 205 22.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ５６６０／２１００ＳＰ Ａ 210 22.8 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ０８０Ａ Ａ 80 21.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１００Ａ Ａ 100 18.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１０５Ａ Ａ 105 20.9 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１１５Ａ Ａ 115 19.1 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１２０Ａ Ａ 120 21.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１３０Ａ Ａ 130 20.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１５０Ａ Ａ 150 18.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１５５Ａ Ａ 155 20.6 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－Ｅ１９０Ａ Ａ 190 20.2 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－ＥＳ１５０Ａ Ａ 150 18.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－ＥＳ２２５Ａ Ａ 225 18.7 単結晶
ＧＷソーラー ＧＷ－ＥＳ２３０Ａ Ａ 230 20.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２１０Ｍ－５４ Ａ 210 16.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２３０Ｍ－５４ Ａ 230 17.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２３５Ｍ－５４ Ａ 235 18.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２４５Ｐ－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２５０Ｍ－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２５５Ｍ－６０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２９５Ｍ－７２ Ａ 295 17.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　２９５Ｐ－７２ Ａ 295 16.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３００Ｍ－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３００Ｐ－７２ Ａ 300 17.1 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３０５Ｍ－７２ Ａ 305 17.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３１０Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ　３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ０８５Ｍ４－２０ Ａ 85 17.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ０９０Ｍ４－２０ Ａ 90 18.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ０９５Ｍ４－２０ Ａ 95 19.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ１００Ｍ－３６ Ａ 100 17.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ１００Ｍ４－２０ Ａ 100 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２１０Ｍ－７２ Ａ 210 18.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２５５Ｐ４－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２６０Ｍ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２６０Ｐ４－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２６５Ｐ４－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２６５ＰＡ－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７０Ｍ４－６０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７０Ｐ４－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７０ＰＡ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７５Ｍ４－６０ Ａ 275 18.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７５Ｍ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７５Ｐ４－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７５ＰＡ－６０　 Ｂ 275 18.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２７５ＰＨ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８０Ｍ４－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８０ＭＡ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８０Ｐ４－６０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８０ＰＡ－６０　 Ｂ 280 18.9 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８０ＰＨ－６０ Ｂ 280 18.9 多結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８５Ｍ４－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８５ＭＡ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８５ＰＡ－６０ Ｂ 285 19.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２８５ＰＨ－６０ Ｂ 285 19.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９０ＤＭＡ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９０Ｍ４－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９０ＭＡ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９０ＭＨ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９０ＰＡ－６０ Ｂ 290 19.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９０ＰＨ－６０ Ｂ 290 19.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９５ＤＭＡ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９５Ｍ４－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９５ＭＡ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９５ＭＨ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９５ＰＡ－６０ Ｂ 295 20.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ２９５ＰＨ－６０ Ｂ 295 20.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３００ＤＭＡ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３００Ｍ４－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３００ＭＡ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３００ＭＨ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３００ＰＨ－６０ Ｂ 300 20.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３０５ＤＭＡ－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３０５ＭＡ－６０ Ｂ 305 20.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３０５ＭＨ－６０ Ｂ 305 20.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１０ＤＭＡ－６０ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１０ＭＡ－６０ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１０ＭＨ－６０ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１０Ｐ４－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１５ＤＭＡ－６０ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１５Ｍ－７２ Ａ 315 18.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１５ＭＡ－６０ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１５ＭＨ－６０ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１５Ｐ４－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３１５ＰＡ－７２ Ａ 315 17.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０ＤＭＡ－６０ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０ＤＭＨ２－６０ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０Ｍ－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０ＭＡ－６０ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０ＭＨ－６０ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０Ｐ４－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２０ＰＡ－７２ Ａ 320 18.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５ＤＭＡ－６０ Ｂ 325 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５ＤＭＨ２－６０ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５Ｍ４－７２ Ａ 325 18.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５Ｍ－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５ＭＨ２－６０ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５ＭＨ－６０ Ｂ 325 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５Ｐ４－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５ＰＡ－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３２５ＰＨ－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０ＤＭＡ－６０ Ｂ 330 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０ＤＭＨ２－６０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０Ｍ４－７２ Ａ 330 18.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０Ｍ－７２ Ａ 330 19.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０ＭＨ２－６０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０Ｐ４－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０ＰＡ－７２ Ｂ 330 18.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３０ＰＨ－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３５ＤＭＨ２－６０ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３５Ｍ４－７２ Ａ 335 19.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３５ＭＨ２－６０ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３５ＰＡ－７２ Ｂ 335 18.9 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３３５ＰＨ－７２ Ａ 335 18.9 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４０Ｍ４－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４０ＭＡ－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４０ＭＨ２－６０ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４０ＰＡ－７２ Ｂ 340 19.2 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４０ＰＨ－７２ Ｂ 340 19.2 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４５Ｍ４－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
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ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４５ＭＡ－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４５ＭＨ２－６０ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４５ＰＡ－７２ Ｂ 345 19.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３４５ＰＨ－７２ Ｂ 345 19.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０ＤＭＡ－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０Ｍ４－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０ＭＡ－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０ＭＨ２－６０ Ｂ 350 23.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０ＭＨ－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０ＰＡ－７２ Ｂ 350 19.7 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５０ＰＨ－７２ Ｂ 350 19.7 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５ＤＭＡ－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５ＤＭＨ３－６０ Ｂ 355 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５Ｍ４－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５ＭＡ－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５ＭＨ３－６０ Ｂ 355 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５ＭＨ－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３５５ＰＨ－７２ Ｂ 355 20.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６０ＤＭＡ－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６０ＤＭＨ３－６０ Ｂ 360 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６０Ｍ４－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６０ＭＡ－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６０ＭＨ３－６０ Ｂ 360 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６０ＭＨ－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６５ＤＭＡ－７２ Ａ 365 20.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６５ＤＭＨ３－６０ Ｂ 365 22.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６５ＭＡ－７２ Ｂ 365 20.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６５ＭＨ３－６０ Ｂ 365 22.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３６５ＭＨ－７２ Ａ 365 20.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７０ＤＭＡ－７２ Ｂ 370 21.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７０ＤＭＨ３－６０ Ｂ 370 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７０ＭＡ－７２ Ｂ 370 21.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７０ＭＨ３－６０ Ｂ 370 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７０ＭＨ－７２ Ｂ 370 21.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７５ＤＭＡ－７２ Ｂ 375 21.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７５ＤＭＨ３－６０ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７５ＭＡ－７２ Ｂ 375 21.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７５ＭＨ３－６０ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３７５ＭＨ－７２ Ｂ 375 21.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８０ＤＭＡ－７２ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８０ＤＭＨ２－７２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８０ＤＭＨ３－６０ Ｂ 380 23.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８０ＭＡ－７２ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８０ＭＨ３－６０ Ｂ 380 23.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８０ＭＨ－７２ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８５ＤＭＡ－７２ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８５ＤＭＨ２－７２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８５ＭＨ－７２ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３８５ＭＴ８－４０ Ｂ 385 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９０ＤＭＡ－７２ Ｂ 390 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９０ＤＭＨ２－７２ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９０ＭＨ２－７２ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９０ＭＴ８－４０ Ｂ 390 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９５ＤＭＡ－７２ Ｂ 395 22.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９５ＤＭＨ２－７２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９５ＭＨ２－７２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ３９５ＭＴ８－４０ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４００ＤＭＡ－７２ Ｂ 400 22.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４００ＤＭＨ２－７２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４００ＭＨ２－７２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４００ＭＴ８－４０ Ｂ 400 22.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４０５ＤＭＨ２－７２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４０５ＭＨ２－７２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４０５ＭＴ８－４０ Ｂ 405 22.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４１０ＭＨ２－７２ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４１０ＭＴ８－４０ Ｂ 410 23.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４１５ＭＨ２－７２ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４１５ＭＴ８－４０ Ｂ 415 23.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４２０ＭＨ２－７２ Ｂ 420 23.1 単結晶
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ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４２０ＭＴ８－４０ Ｂ 420 23.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４３０ＤＭＨ３－７２ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４３０ＭＨ３－７２ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４３５ＤＭＨ３－７２ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４３５ＭＨ３－７２ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４３５ＭＨ５－６０ Ｂ 435 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４４０ＤＭＨ３－７２ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４４０ＭＨ３－７２ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４４０ＭＨ５－６０ Ｂ 440 22.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４４５ＤＭＨ３－７２ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４４５ＭＨ３－７２ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４４５ＭＨ５－６０ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４５０ＤＭＨ３－７２ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４５０ＭＨ３－７２ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４５０ＭＨ５－６０ Ｂ 450 22.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４５５ＤＭＨ３－７２ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４５５ＭＨ３－７２ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４５５ＭＨ５－６０ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４６０ＭＨ３－７２ Ｂ 460 23.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４６０ＭＨ５－６０ Ｂ 460 23.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４６５ＤＭＨ３－７８ Ｂ 465 21.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４６５ＭＨ３－７８ Ｂ 465 21.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４６５ＭＨ５－６０ Ｂ 465 23.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４７０ＤＭＨ３－７８ Ｂ 470 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４７０ＭＨ３－７８ Ｂ 470 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４７５ＤＭＨ３－７８ Ｂ 475 22.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４７５ＭＨ３－７８ Ｂ 475 22.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４８０ＤＭＨ３－７８ Ｂ 480 22.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４８０ＭＨ３－７８ Ｂ 480 22.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４８０ＭＴ８－５０ Ｂ 480 21.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４８５ＤＭＨ３－７８ Ｂ 485 22.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４８５ＭＨ３－７８ Ｂ 485 22.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４８５ＭＴ８－５０ Ｂ 485 21.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４９０ＤＭＨ３－７８ Ｂ 490 22.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４９０ＭＨ３－７８ Ｂ 490 22.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４９０ＭＴ８－５０ Ｂ 490 22.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ４９５ＭＴ８－５０ Ｂ 495 22.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５００ＭＴ８－５０ Ｂ 500 22.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５０５ＭＴ８－５０ Ｂ 505 22.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５１０ＭＴ８－５０ Ｂ 510 23.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５１５ＭＴ８－５０ Ｂ 515 23.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５２０ＭＴ８－５０ Ｂ 520 23.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５２５ＭＨ５－７２ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５３０ＭＨ５－７２ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５３５ＭＨ５－７２ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５４０ＭＨ５－７２ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５４５ＭＨ５－７２ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５５０ＭＨ５－７２ Ｂ 550 23.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ５５５ＭＨ５－７２ Ｂ 555 23.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３００Ｐ Ｂ 300 18.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３０５Ｐ Ｂ 305 18.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３１０Ｐ Ｂ 310 19.1 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３１５Ｐ Ｂ 315 19.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３２０Ｍ Ｂ 320 19.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３２０Ｐ Ｂ 320 19.7 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３２５Ｍ Ｂ 325 20.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３２５Ｐ Ｂ 325 20.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３３０Ｍ Ｂ 330 20.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３３５Ｍ Ｂ 335 20.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３４０Ｍ Ｂ 340 20.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３４５Ｍ Ｂ 345 21.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３５０Ｍ Ｂ 350 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３５５Ｍ Ｂ 355 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３６０Ｍ Ｂ 360 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３６５Ｍ Ｂ 365 22.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３６５Ｐ Ｂ 365 18.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３７０Ｍ Ｂ 370 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３７０Ｐ Ｂ 370 18.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３７５Ｍ Ｂ 375 23.1 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３７５Ｐ Ｂ 375 19.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３８０Ｐ Ｂ 380 19.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３８５Ｐ Ｂ 385 19.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３９０Ｍ Ｂ 390 19.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３９０Ｐ Ｂ 390 19.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－３９５Ｍ Ｂ 395 20.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４００Ｍ Ｂ 400 20.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４０５Ｍ Ｂ 405 20.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４１０Ｍ Ｂ 410 20.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４１５Ｍ Ｂ 415 21.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４２０Ｍ Ｂ 420 21.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４２５Ｍ Ｂ 425 21.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４３０Ｍ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４３５Ｍ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４４０Ｍ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４４５Ｍ Ｂ 445 22.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＮＨＮ－４５０Ｍ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３００Ｐ１ Ａ 300 18.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３０５Ｐ１ Ａ 305 18.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３１０Ｐ１ Ａ 310 19.1 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３１５Ｍ１ Ａ 315 19.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３１５Ｐ１ Ａ 315 19.4 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３２０Ｍ１ Ａ 320 19.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３２０Ｐ１ Ａ 320 19.7 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３２５Ｍ１ Ａ 325 20.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３３０Ｍ１ Ａ 330 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３３５Ｍ１ Ａ 335 20.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３４０Ｍ１ Ａ 340 21.1 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３４０Ｍ２ Ｂ 340 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３４５Ｍ１ Ａ 345 21.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３４５Ｍ２ Ｂ 345 20.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３５０Ｍ２ Ｂ 350 21.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３５５Ｍ２ Ｂ 355 21.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＡ－３６０Ｍ２ Ｂ 360 21.6 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３６０Ｐ１ Ａ 360 18.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３６５Ｐ１ Ａ 365 18.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３７０Ｐ１ Ａ 370 18.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３７５Ｐ１ Ａ 375 19.0 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３８０Ｍ１ Ａ 380 19.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３８０Ｐ１ Ａ 380 19.3 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３８５Ｍ１ Ａ 385 19.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３８５Ｐ１ Ａ 385 19.5 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３９０Ｍ１ Ａ 390 19.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３９０Ｐ１ Ａ 390 19.8 多結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－３９５Ｍ１ Ａ 395 20.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４００Ｍ１ Ａ 400 20.4 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４０５Ｍ１ Ａ 405 20.7 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４１０Ｍ１ Ａ 410 20.9 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４１５Ｍ１ Ａ 415 21.2 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４２０Ｍ１ Ａ 420 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４２０Ｍ２ Ｂ 420 20.8 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４２５Ｍ２ Ｂ 425 21.0 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４３０Ｍ２ Ｂ 430 21.3 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４３５Ｍ２ Ｂ 435 21.5 単結晶
ＨＡＩＴＡＩ　ＮＥＷ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＴＭ－ＴＳＢ－４４０Ｍ２ Ｂ 440 21.8 単結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２５５Ｍ－６Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２６０Ｍ－６Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２６５Ｍ－６Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２７０Ｍ－６Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２７５Ｍ－６Ａ Ｂ 275 18.8 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２８０Ｍ－６Ａ Ｂ 280 19.1 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２８５Ｍ－６Ａ Ｂ 285 19.5 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２９０Ｍ－６Ａ Ｂ 290 19.8 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ２９５Ｍ－６Ａ Ｂ 295 20.2 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３１５Ｍ－６Ｃ Ｂ 315 17.9 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３２０Ｍ－６Ｃ Ｂ 320 18.2 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３２５Ｍ－６Ｃ Ｂ 325 18.5 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３３０Ｍ－６Ｃ Ｂ 330 18.8 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３３５Ｍ－６Ｃ Ｂ 335 19.1 多結晶
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Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３４０Ｍ－６Ｃ Ｂ 340 19.4 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３４５Ｍ－６Ｃ Ｂ 345 19.6 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３５０Ｍ－６Ｃ Ｂ 350 19.9 多結晶
Ｈａｎｓｅｎ ＨＪ３５５Ｍ－６Ｃ Ｂ 355 20.2 多結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３００ＧＲＳ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３０５ＧＲＳ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３１０ＧＲＳ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３１５ＧＲＳ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３２０ＧＲＳ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３２５ＧＲＳ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｈｏｎｇｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＨＯＮＧＯ－ＨＴ１２０－３３０ＧＲＳ Ａ 330 22.5 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１１０ Ａ 110 7.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１２０ Ａ 120 8.2 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１３０ Ａ 130 8.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１３５ Ａ 135 9.2 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１４０ Ａ 140 9.6 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１４５ Ａ 145 9.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－０００１５０ Ａ 150 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０１９０ Ａ 190 16.5 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０１９５ Ａ 195 17.0 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０２００ Ａ 200 17.4 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０２０６ Ａ 206 17.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－１２０２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０１１２０ Ａ 120 8.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０１１３０ Ａ 130 8.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０１１３５ Ａ 135 9.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０１１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０１１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０２１２０ Ａ 120 8.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０２１３０ Ａ 130 8.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０２１３５ Ａ 135 9.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０２１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０２１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０３１２０ Ａ 120 8.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０３１３０ Ａ 130 8.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０３１３５ Ａ 135 9.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０３１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０３１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０５１２０ Ａ 120 8.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０５１３０ Ａ 130 8.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０５１３５ Ａ 135 9.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０５１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２０５１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１１１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１１１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１１１５０ Ａ 150 10.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１１１５５ Ａ 155 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１１１６０ Ａ 160 10.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１１１６５ Ａ 165 11.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１２１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１２１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１２１５０ Ａ 150 10.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１２１５５ Ａ 155 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１２１６０ Ａ 160 10.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１２１６５ Ａ 165 11.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１３１４０ Ａ 140 9.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１３１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１３１５０ Ａ 150 10.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１３１５５ Ａ 155 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１３１６０ Ａ 160 10.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２１３１６５ Ａ 165 11.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２１１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２１１５０ Ａ 150 10.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２１１５５ Ａ 155 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２１１６０ Ａ 160 10.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２１１６５ Ａ 165 11.0 薄膜
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ＨＲＤ ＰＶＭ－２２２１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２２１５０ Ａ 150 10.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２２１５５ Ａ 155 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２２１６０ Ａ 160 10.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２２１６５ Ａ 165 11.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２３１４５ Ａ 145 9.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２３１５０ Ａ 150 10.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２３１５５ Ａ 155 10.3 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２３１６０ Ａ 160 10.7 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－２２３１６５ Ａ 165 11.0 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３０１１４０ Ａ 140 9.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３０１１４５ Ａ 145 9.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３０１１５０ Ａ 150 10.2 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３０１１５５ Ａ 155 10.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３０１１６０ Ａ 160 10.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３１１１４０ Ａ 140 9.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３１１１４５ Ａ 145 9.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３１１１５０ Ａ 150 10.2 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３１１１５５ Ａ 155 10.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－３１１１６０ Ａ 160 10.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１１１４０ Ａ 140 9.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１１１４５ Ａ 145 9.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１１１５０ Ａ 150 10.2 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１１１５５ Ａ 155 10.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１１１６０ Ａ 160 10.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１２１４０ Ａ 140 9.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１２１４５ Ａ 145 9.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１２１５０ Ａ 150 10.2 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１２１５５ Ａ 155 10.5 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－４１２１６０ Ａ 160 10.9 薄膜
ＨＲＤ ＰＶＭ－６００２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７００２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐７１０３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐７１０３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐７１０３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐７１０３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐７１０３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７１０３２５ Ｂ 325 18.5 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７１０３３０ Ｂ 330 18.8 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７１０３３５ Ｂ 335 19.1 多結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０１９０ Ａ 190 16.5 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０１９５ Ａ 195 17.0 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０２００ Ａ 200 17.4 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－７２０２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８２０２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８２０２０６ Ａ 206 17.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８２０２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８２０２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐８３０２１０ Ａ 210 17.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐８３０２１５ Ａ 215 18.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐８３０２２０ Ａ 220 18.7 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐８４０３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐８４０３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐８４０３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０４００ Ａ 400 22.0 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ－８５０４１０ Ａ 410 22.6 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐Ａ００２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ＨＲＤ ＰＶＭ‐Ａ００２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
ＨＳＳ ＨＳＭ－ＭＡ４０５－ＷＨ Ａ 405 22.3 単結晶
ＨＳＳ ＨＳＭ－ＭＡ４１０－ＷＨ Ａ 410 22.5 単結晶
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ＨＳＳ ＨＳＭ－ＭＡ４１５－ＷＨ Ａ 415 22.8 単結晶
ＨＳＳ ＨＳＭ－ＭＡ４２０－ＷＨ Ａ 420 23.1 単結晶
Ｈｕａｎｇｈｅ　Ｓｏｌａｒ ＨＨ２５０（３０）Ｐ Ｂ 250 17.1 多結晶
Ｈｕａｎｇｈｅ　Ｓｏｌａｒ ＨＨ２５５（３０）Ｐ Ｂ 255 17.4 多結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－２８５－６０Ｃ Ａ 285 19.4 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－２９０－６０Ｃ Ａ 290 19.7 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－２９５－６０Ｃ Ａ 295 20.1 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３００－６０Ｃ Ａ 300 20.4 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３０５－６０Ｃ Ａ 305 20.8 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３１０－６０Ｃ Ａ 310 21.1 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３１５－６０Ｃ Ａ 315 21.5 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３２０－６０Ｃ Ａ 320 21.8 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３２５－６０Ｃ Ａ 325 22.1 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３３０－６０Ｃ Ａ 330 22.5 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３３５－６０Ｃ Ａ 335 22.8 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３４０－６０Ｃ Ａ 340 23.2 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３４５－７２Ｃ Ａ 345 19.6 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３５０－７２Ｃ Ａ 350 19.9 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３５５－７２Ｃ Ａ 355 20.1 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３６０－７２Ｃ Ａ 360 20.4 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３６５－７２Ｃ Ａ 365 20.7 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３７０－７２Ｃ Ａ 370 21.0 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３７５－７２Ｃ Ａ 375 21.3 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３８０－７２Ｃ Ａ 380 21.6 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３８５－７２Ｃ Ａ 385 21.9 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３９０－７２Ｃ Ａ 390 22.1 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－３９５－７２Ｃ Ａ 395 22.4 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－４００－７２Ｃ Ａ 400 22.7 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－４０５－７２Ｃ Ａ 405 23.0 単結晶
ＨｕａｎＯｕ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＨＯＧＪ－Ｍ２－４１０－７２Ｃ Ａ 410 23.3 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３１５－Ｇ１ Ａ 315 20.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３２０－Ｇ１ Ａ 320 21.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３２５－Ｇ１ Ａ 325 21.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３３０－Ｇ１ Ａ 330 21.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３３５－Ｇ１ Ａ 335 22.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３４０－Ｇ１ Ａ 340 22.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３５５－Ｍ６ Ａ 355 21.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３６０－Ｍ６ Ａ 360 21.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３６５－Ｍ６ Ａ 365 22.0 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１２０－３７０－Ｍ６ Ａ 370 22.3 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－３７５－Ｇ１ Ａ 375 20.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－３８０－Ｇ１ Ａ 380 20.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－３８５－Ｇ１ Ａ 385 21.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－３９０－Ｇ１ Ａ 390 21.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－３９５－Ｇ１ Ａ 395 21.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４００－Ｇ１ Ａ 400 22.0 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４０５－Ｇ１ Ａ 405 22.3 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４１０－Ｇ１ Ａ 410 22.5 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４２５－Ｍ６ Ａ 425 21.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４３０－Ｍ６ Ａ 430 21.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４３５－Ｍ６ Ａ 435 21.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４４０－Ｍ６ Ａ 440 22.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ１４４－４４５－Ｍ６ Ａ 445 22.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－１８０－Ｍ６ Ａ 180 21.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－１８５－Ｍ６ Ａ 185 22.3 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－３１５－Ｇ１ Ａ 315 20.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－３２０－Ｇ１ Ａ 320 21.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－３２５－Ｇ１ Ａ 325 21.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－３３０－Ｇ１ Ａ 330 21.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ６０－３３５－Ｇ１ Ａ 335 22.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－２１５－Ｍ６ Ａ 215 21.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－２２０－Ｍ６ Ａ 220 22.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－３７５－Ｇ１ Ａ 375 20.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－３８０－Ｇ１ Ａ 380 20.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－３８５－Ｇ１ Ａ 385 21.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－３９０－Ｇ１ Ａ 390 21.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－３９５－Ｇ１ Ａ 395 21.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－４００－Ｇ１ Ａ 400 22.0 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＨＳ７２－４０５－Ｇ１ Ａ 405 22.3 単結晶
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ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－１００Ｓ５－１２ Ａ 100 17.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－１５０Ｓ６－１２ Ａ 150 17.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－１９０Ｓ５－２４ Ａ 190 17.0 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２００Ｐ６－１８ Ａ 200 15.2 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２００Ｓ５－２４ Ａ 200 17.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２４０Ｐ６－２０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２４５Ｐ６－２０ Ａ 245 16.7 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２５０Ｐ６－２０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２５０Ｓ６－２０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２５５Ｐ６－２０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２５５Ｓ６－２０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２６０Ｐ６－２０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２６０Ｐ６－２２ Ａ 260 16.1 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２６０Ｓ６－２０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２６５Ｐ６－２０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２６５Ｓ６－２０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２７０Ｐ６－２０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２７０Ｓ６－２０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２７５Ｐ６－２０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２７５Ｓ６－２０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２８０Ｐ６－２０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２８０Ｐ６－２４ Ａ 280 15.9 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２８０Ｓ６－２０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２８０Ｓ６－２４ Ａ 280 16.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２８５Ｐ６－２０ Ａ 285 19.5 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２８５Ｓ６－２０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２９０Ｐ６－２０ Ａ 290 19.8 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２９０Ｓ６－２０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２９５Ｐ６－２４ Ａ 295 16.8 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－２９５Ｓ６－２０ Ａ 295 20.5 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３００Ｐ６－２４ Ａ 300 17.1 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３００Ｓ６－２０ Ａ 300 20.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３００Ｓ６－２４ Ａ 300 17.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３０５Ｓ６－２０ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３１０Ｐ６－２４ Ａ 310 17.6 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３１０Ｓ６－２０ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３１０Ｓ６－２４ Ａ 310 18.0 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３１５Ｐ６－２４ Ａ 315 17.9 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３２０Ｐ６－２４ Ａ 320 18.2 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３２０Ｓ６－２０ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３２０Ｓ６－２４ Ａ 320 18.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３２５Ｐ６－２４ Ａ 325 18.5 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３２５Ｓ６－２０ Ｂ 325 22.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３２５Ｓ６－２４ Ａ 325 18.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３３０Ｐ６－２４ Ａ 330 18.8 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３３０Ｓ６－２０ Ｂ 330 22.5 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３３０Ｓ６－２４ Ａ 330 19.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３３５Ｐ６－２４ Ａ 335 19.1 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３３５Ｓ６－２０ Ｂ 335 22.8 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３３５Ｓ６－２４ Ａ 335 19.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３４０Ｐ６－２４ Ａ 340 19.4 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３４０Ｓ６－２０ Ｂ 340 23.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３４０Ｓ６－２４ Ａ 340 19.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３４５Ｐ６－２４ Ａ 345 19.6 多結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３４５Ｓ６－２４ Ａ 345 20.0 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３５０Ｓ６－２４ Ａ 350 20.3 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３５５Ｓ６－２４ Ａ 355 20.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３６０Ｓ６－２４ Ｂ 360 20.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３６５Ｓ６－２４ Ｂ 365 21.2 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３７０Ｓ６－２４ Ｂ 370 21.5 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３８０Ｓ６－２４ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３８５Ｓ６－２４ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３９０Ｓ６－２４ Ｂ 390 22.1 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－３９５Ｓ６－２４ Ｂ 395 22.4 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－４００Ｓ６－２４ Ｂ 400 22.7 単結晶
ＨＵＡＳＨＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＳＨ－５０Ｓ５－６ Ａ 50 17.9 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ１００Ｍ６－２０ Ｂ 100 20.7 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
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ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ２９０Ｐ－６０ Ｂ 290 19.1 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－２９５ＨＣＰ－１２０ Ｂ 295 19.5 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ２９５Ｐ－６０ Ｂ 295 19.5 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３００ＨＣＰ－１２０ Ｂ 300 19.8 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３００Ｍ６－６０ Ａ 300 20.9 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３００Ｐ－６０ Ｂ 300 19.8 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３０５ＨＣＰ－１２０ Ｂ 305 20.1 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３０５Ｍ６－６０ Ａ 305 21.2 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３１０ＨＣＰ－１２０ Ｂ 310 20.5 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３１０Ｍ６－６０ Ａ 310 21.6 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３１５Ｍ６－６０ Ｂ 315 21.0 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３２０Ｍ６－６０ Ｂ 320 21.3 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３２５ＨＣＭ－１２０ Ｂ 325 21.6 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３２５Ｍ６－６０ Ｂ 325 21.6 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３３０ＨＣＭ－１２０ Ｂ 330 22.0 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３３０Ｍ６－６０ Ｂ 330 22.0 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３３５ＨＣＭ－１２０ Ｂ 335 22.3 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３３５ＨＣＭ－１２０ＧＡ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３３５Ｐ－７２ Ａ 335 19.1 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３４０ＨＣＭ－１２０ Ｂ 340 22.6 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３４０ＨＣＭ－１２０ＧＡ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３４０ＨＣＰ－１４４ Ｂ 340 18.7 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３４５ＨＣＭ－１２０ＧＡ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３４５ＨＣＰ－１４４ Ｂ 345 19.0 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３５０ＨＣＭ－１２０ＧＡ Ｂ 350 23.1 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３５０ＨＣＰ－１４４ Ｂ 350 19.2 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３５５ＨＣＭ－１２０ＧＡ Ｂ 355 23.4 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３５５ＨＣＰ－１４４ Ｂ 355 19.5 多結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３６０ＨＣＭ７－１２０ Ａ 360 21.8 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３６５ＨＣＭ７－１２０ Ａ 365 22.1 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３６５Ｍ６－７２ Ａ 365 21.1 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３７０ＨＣＭ７－１２０ Ａ 370 22.4 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３７０Ｍ６－７２ Ａ 370 21.4 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３７５ＨＣＭ７－１２０ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３７５Ｍ６－７２ Ａ 375 21.7 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３８０ＨＣＭ７－１２０ Ｂ 380 23.1 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３８０Ｍ６－７２ Ｂ 380 21.1 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３８５ＨＣＭ－１４４ Ｂ 385 21.4 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３８５Ｍ６－７２ Ｂ 385 21.4 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３９０ＨＣＭ－１４４ Ｂ 390 21.6 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ３９０Ｍ６－７２ Ｂ 390 21.6 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－３９５ＨＣＭ－１４４ Ｂ 395 21.9 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４００ＨＣＭ－１４４ Ｂ 400 22.2 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４００ＨＣＭ－１４４ＧＡ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４０５ＨＣＭ－１４４ Ｂ 405 22.5 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４０５ＨＣＭ－１４４ＧＡ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４１０ＨＣＭ－１４４ Ｂ 410 22.7 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４１０ＨＣＭ－１４４ＧＡ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４１５ＨＣＭ－１４４ Ｂ 415 23.0 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４１５ＨＣＭ－１４４ＧＡ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４３０ＨＣＭ７－１４４ Ａ 430 21.7 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４３５ＨＣＭ７－１４４ Ａ 435 22.0 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４４０ＨＣＭ７－１４４ Ａ 440 22.2 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４４５ＨＣＭ７－１４４ Ａ 445 22.5 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４５０ＨＣＭ７－１４４ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＨＵＧＥＭＯＲＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＨＭ－４５５ＨＣＭ７－１４４ Ｂ 455 23.0 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２４０Ｍ（Ｇｘ） Ｂ 240 16.7 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２４５Ｍ（Ｇｘ） Ｂ 245 17.1 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２５５Ｄ－２４ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２５５Ｐ－２４ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２６０Ｄ－２４ Ａ 260 17.7 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２６０Ｐ－２４ Ａ 260 17.6 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２６５Ｄ－２４ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２６５Ｐ－２４ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２７０Ｄ－２４ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２７５Ｄ－２４ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２９０Ｍ（Ｇｘ） Ｂ 290 20.2 単結晶
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Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２９０Ｐ－２４ Ａ 290 16.3 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－２９５Ｐ－２４ Ａ 295 16.6 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３００Ｐ－２４ Ａ 300 16.9 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３０５Ｄ－２４ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３０５Ｐ－２４ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３１０Ｄ－２４ Ａ 310 17.6 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３１０Ｐ－２４ Ａ 310 17.5 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３１５Ｄ－２４ Ａ 315 17.9 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３１５Ｐ－２４ Ａ 315 17.8 多結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３２０Ｄ－２４ Ａ 320 18.2 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３２５Ｄ－２４ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｈｕｎａｎ　Ｒｅｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＺＫＸ－３３０Ｄ－２４ Ａ 330 18.7 単結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＭｏｎｏＳｏｌ　３００　ＶＬ４ Ａ 300 20.4 単結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＭｏｎｏＳｏｌ　３１０　ＶＬ５ Ａ 310 21.1 単結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２６５　ＣＳ４ Ａ 265 17.9 多結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２７０　ＣＳ４ Ａ 270 18.3 多結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２７０　ＣＳ５ Ａ 270 18.3 多結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２７５　ＣＳ５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２８０　ＣＳ５ Ａ 280 18.9 多結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２８５　ＲＳ５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＩＢＣ　ＳＯＬＡＲ　ＡＧ ＩＢＣ　ＰｏｌｙＳｏｌ　２９０　ＲＳ５ Ａ 290 19.6 多結晶
ＩＮＤＯＳＯＬＡＲ ＩＳＬＭ－２５０ Ｂ 250 17.1 多結晶
ＩＮＤＯＳＯＬＡＲ ＩＳＬＭ－２５５ Ｂ 255 17.4 多結晶
ＩＮＤＯＳＯＬＡＲ ＩＳＬＭ－２６０ Ｂ 260 17.8 多結晶
ＩＮＤＯＳＯＬＡＲ ＩＳＬＭ－２６５ Ｂ 265 18.1 多結晶
ＩＮＤＯＳＯＬＡＲ ＩＳＬＭ－２７０ Ｂ 270 18.4 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２５０－６ＰＢ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２５５－６ＰＢ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２６０－６ＭＢ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２６０－６ＰＢ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２６５－６ＭＢ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２６５－６ＰＢ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２７０－６ＭＢ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２７０－６ＰＢ Ｂ 270 18.3 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２７５－６ＭＢ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２７５－６ＰＢ Ｂ 275 18.6 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２８０－６ＰＢ Ｂ 280 18.9 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２８５－６ＭＢ Ｂ 285 19.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２８５－６ＰＢ Ｂ 285 19.3 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２８５Ｐ－ＨＣ Ｂ 285 19.3 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２９０－６ＭＢ Ｂ 290 19.7 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２９０Ｍ－ＨＣ Ｂ 290 19.7 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２９０Ｐ－ＨＣ Ｂ 290 19.6 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２９５－６ＭＢ Ｂ 295 20.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２９５Ｍ－ＨＣ Ｂ 295 20.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－２９５Ｐ－ＨＣ Ｂ 295 20.0 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３００－６ＭＢ Ｂ 300 20.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３００－６ＰＡ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３００Ｍ－ＨＣ Ｂ 300 20.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３００Ｐ－ＨＣ Ｂ 300 20.3 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３０５－６ＭＢ Ｂ 305 20.7 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３０５－６ＰＡ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３０５Ｍ－ＨＣ Ｂ 305 20.7 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１０－６ＭＡ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１０－６ＭＢ Ｂ 310 21.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１０－６ＰＡ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１０Ｍ－ＨＣ Ｂ 310 21.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１５－６ＭＡ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１５－６ＭＢ Ｂ 315 21.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１５－６ＰＡ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３１５Ｍ－ＨＣ Ｂ 315 21.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３２０－６ＭＡ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３２０Ｍ－ＨＣ Ｂ 320 21.8 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３２５－６ＭＡ Ａ 325 18.9 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３２５－６ＰＡ Ｂ 325 18.3 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３２５Ｍ－ＨＣ Ｂ 325 22.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３３０－６ＰＡ Ｂ 330 18.6 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３３０Ｍ－ＨＣ Ｂ 330 21.8 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３３５－６ＰＡ Ｂ 335 18.9 多結晶
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Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３３５Ｍ－ＨＣ Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３４０－６ＭＡ Ｂ 340 19.3 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３４０－６ＰＡ Ｂ 340 19.2 多結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３４０Ｍ－ＨＣ Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３４５－６ＭＡ Ｂ 345 19.6 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３４５Ｍ－ＨＣ Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３５０－６ＭＡ Ｂ 350 19.8 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３５０Ｍ－ＨＣ Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３５５－６ＭＡ Ｂ 355 20.1 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３８０Ｍ－ＨＣ Ｂ 380 20.9 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３８５Ｍ－ＨＣ Ｂ 385 21.2 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３９０Ｍ－ＨＣ Ｂ 390 21.4 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－３９５Ｍ－ＨＣ Ｂ 395 21.7 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－４００Ｍ－ＨＣ Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－４０５Ｍ－ＨＣ Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＮＥ－４１０Ｍ－ＨＣ Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｂ６Ａ－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｂ６Ａ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｂ６Ａ－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｂ６Ａ－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６８－２００－Ａ Ａ 200 17.3 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６８－２０５－Ａ Ａ 205 17.7 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６８－２１０－Ａ Ａ 210 18.2 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６９－２３０－Ａ Ａ 230 17.7 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６９－２３５－Ａ Ａ 235 18.1 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６９－２４０－Ａ Ａ 240 18.5 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２５０－Ａ Ａ 250 17.3 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２５５－Ａ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２６０－Ａ Ａ 260 18.0 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２６５－Ａ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｍ６Ａ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６８－２００－Ａ Ａ 200 17.1 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６８－２０５－Ａ Ａ 205 17.5 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６９－２２０－Ａ Ａ 220 16.7 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６９－２２５－Ａ Ａ 225 17.1 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６９－２３０－Ａ Ａ 230 17.5 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２３５－Ａ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２４０－Ａ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２４５－Ａ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２５０－Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２５５－Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２５５－Ｄ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２６０－Ｄ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２６５－Ｄ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２７０－Ｄ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ａ－２７５－Ｄ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ｃ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ｃ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ｃ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ｃ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｉｎｖｅｎｔｅｃ　Ｅｎｅｒｇｙ ＩＥＣＳ－６Ｐ６Ｃ－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－１９５ Ａ 195 17.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２００／ＳＩ Ａ 200 17.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２０５ Ａ 205 18.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２０５／ＳＩ Ａ 205 18.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２１０ Ａ 210 18.8 単結晶
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ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２１０／ＳＩ Ａ 210 18.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５（Ｌ）－７２－２１５／ＳＩ Ａ 215 19.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５０Ｄ３０－５００／ＭＢ Ｂ 500 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５０Ｓ３０－５００／ＭＲ Ｂ 500 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５０Ｓ３０－５０５／ＭＲ Ｂ 505 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５０Ｓ３０－５１０／ＭＲ Ｂ 510 23.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５０Ｓ３０－５１５／ＭＲ Ｂ 515 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５４Ｓ３０－３９０／ＭＲ Ｂ 390 21.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５４Ｓ３０－３９５／ＭＲ Ｂ 395 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５４Ｓ３０－４００／ＭＲ Ｂ 400 22.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５４Ｓ３０－４０５／ＭＲ Ｂ 405 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５４Ｓ３０－４１０／ＭＲ Ｂ 410 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ５４Ｓ３０－４１５／ＭＲ Ｂ 415 23.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）（ＤＧ）－６０－２９５／ＰＲ／１５００Ｖ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）（ＴＧ）－６０－２９０／ＰＲ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）（ＴＧ）－６０－２９５／ＰＲ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－４８－２１５／４ＢＢ Ａ 215 18.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－４８－２２０／４ＢＢ Ａ 220 18.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－４８－２２５／４ＢＢ Ａ 225 19.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－４８－２３０／ＰＲ Ａ 230 19.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－４８－２３５／ＰＲ Ａ 235 20.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－６０－２７５／４ＢＢ Ａ 275 18.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－６０－２８０／４ＢＢ Ａ 280 19.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－６０－２９０／ＰＲ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－６０－２９５／ＰＲ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－６０－３００／ＰＲ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－７２－３２５／４ＢＢ Ａ 325 18.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－７２－３３０／４ＢＢ Ａ 330 18.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－７２－３３５／４ＢＢ Ａ 335 19.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－７２－３４０／ＰＲ Ａ 340 19.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－７２－３４５／ＰＲ Ａ 345 19.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｋ）－７２－３５０／ＰＲ Ａ 350 19.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｌ）（ＴＧ）－６０－２８０／ＰＲ Ａ 280 19.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｌ）－６０－２８０／ＰＲ Ａ 280 19.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｌ）－６０－２８５／ＰＲ Ａ 285 19.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６（Ｒ）－６０－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ００－２９０／ＢＰ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ００－２９５／ＢＰ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ００－３００／ＢＰ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ００－３０５／ＢＰ Ａ 305 20.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ００－３１０／ＢＰ Ａ 310 21.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ００－３１５／ＢＰ Ａ 315 21.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３１０／ＢＰ Ａ 310 20.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３１５／ＢＰ Ａ 315 20.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３２０／ＢＰ Ａ 320 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３２５／ＢＰ Ａ 325 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３３０／ＢＰ Ａ 330 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３３５／ＢＰ Ａ 335 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ０９－３４０／ＢＰ Ａ 340 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ１０－３２５／ＭＢ Ａ 325 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ１０－３３０／ＭＢ Ａ 330 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ１０－３３５／ＭＢ Ａ 335 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ１０－３４０／ＭＢ Ａ 340 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ１０－３４５／ＭＢ Ｂ 345 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ１０－３５０／ＭＢ Ｂ 350 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ２０－３６０／ＭＢ Ｂ 360 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ２０－３６５／ＭＢ Ｂ 365 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ２０－３７０／ＭＢ Ｂ 370 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ２０－３７５／ＭＢ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ２０－３８０／ＭＢ Ｂ 380 23.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｄ２０－３８５／ＭＢ Ｂ 385 23.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－２８０／ＳＣ Ａ 280 19.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－２８５／ＰＲ Ａ 285 19.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－２８５／ＳＣ Ａ 285 19.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－２９０／ＰＲ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－２９０／ＳＣ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－２９５／ＰＲ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－３００／ＰＲ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－３０５／ＰＲ Ａ 305 20.8 単結晶
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ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－３１０／ＰＲ Ａ 310 21.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－３１５／ＰＲ Ａ 315 21.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－３２０／ＰＲ Ａ 320 21.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０１－３２５／ＰＲ Ａ 325 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０２－３００／ＰＲ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３００／ＰＲ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３０５／ＰＲ Ａ 305 20.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３１０／ＰＲ Ａ 310 21.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３１５／ＰＲ Ａ 315 21.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３２０／ＰＲ Ａ 320 21.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３２５／ＰＲ Ａ 325 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０３－３３０／ＰＲ Ａ 330 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０９－３１５／ＰＲ Ａ 315 20.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０９－３２０／ＰＲ Ａ 320 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０９－３２５／ＰＲ Ａ 325 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０９－３３０／ＰＲ Ａ 330 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０９－３３５／ＰＲ Ａ 335 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ０９－３４０／ＰＲ Ｂ 340 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３２０／ＭＢ Ｂ 320 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３２０／ＰＲ Ａ 320 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３２５／ＭＢ Ｂ 325 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３２５／ＰＲ Ａ 325 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３３０／ＭＢ Ｂ 330 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３３０／ＭＲ Ａ 330 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３３０／ＰＲ Ａ 330 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３３５／ＭＢ Ｂ 335 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３３５／ＭＲ Ａ 335 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３３５／ＰＲ Ａ 335 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３４０／ＭＢ Ｂ 340 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３４０／ＭＲ Ａ 340 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３４０／ＰＲ Ａ 340 22.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３４５／ＭＢ Ｂ 345 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３４５／ＭＲ Ａ 345 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３４５／ＰＲ Ａ 345 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３５０／ＭＲ Ｂ 350 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ１０－３５５／ＭＲ Ｂ 355 23.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ２０－３６５／ＭＲ Ｂ 365 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ２０－３７０／ＭＲ Ｂ 370 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ２０－３７５／ＭＲ Ｂ 375 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ２０－３８０／ＭＲ Ｂ 380 22.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ２０－３８５／ＭＲ Ｂ 385 23.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６０Ｓ２０－３９０／ＭＲ Ｂ 390 23.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－４８－２０５／ＳＩ Ａ 205 17.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－４８－２１０／ＳＩ Ａ 210 18.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－６０－２４５／ＳＩ Ａ 245 16.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－６０－２５０／ＳＩ Ａ 250 17.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－６０－２５５／ＳＩ Ａ 255 17.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－６０－２６０／ＳＩ Ａ 260 17.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－６０－２６５／ＳＩ Ａ 265 18.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－６０－２７０／ＳＩ Ａ 270 18.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－７２－３００／ＳＩ Ａ 300 17.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－７２－３０５／ＳＩ Ａ 305 17.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－７２－３１０／ＳＩ Ａ 310 18.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－７２－３１５／ＳＩ Ａ 315 18.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ６－７２－３２０／ＳＩ Ａ 320 18.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ００－３５０／ＢＰ Ａ 350 19.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ００－３５５／ＢＰ Ａ 355 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ００－３６０／ＢＰ Ａ 360 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ００－３６５／ＢＰ Ａ 365 20.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ００－３７０／ＢＰ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ００－３７５／ＢＰ Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ０９－３７５／ＢＰ Ａ 375 20.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ０９－３８０／ＢＰ Ａ 380 21.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ０９－３８５／ＢＰ Ａ 385 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ０９－３９０／ＢＰ Ａ 390 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ０９－３９５／ＢＰ Ａ 395 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ０９－４００／ＢＰ Ａ 400 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ１０－３９５／ＭＢ Ａ 395 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ１０－４００／ＭＢ Ａ 400 22.2 単結晶
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ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ１０－４０５／ＭＢ Ａ 405 22.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ１０－４１０／ＭＢ Ａ 410 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ１０－４１５／ＭＢ Ｂ 415 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ１０－４２０／ＭＢ Ｂ 420 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４３５／ＭＢ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４４０／ＭＢ Ａ 440 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４４５／ＭＢ Ａ 445 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４５０／ＭＢ Ａ 450 22.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４５５／ＭＢ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４６０／ＭＢ Ｂ 460 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ２０－４６５／ＭＢ Ｂ 465 23.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５１５／ＭＢ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５２０／ＭＢ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５２５／ＭＢ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５３０／ＭＢ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５３５／ＭＢ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５４０／ＭＢ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５４５／ＭＢ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｄ３０－５５０／ＭＢ Ｂ 550 23.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３４０／ＰＲ Ａ 340 19.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３４０／ＳＣ Ａ 340 19.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３５０／ＰＲ Ａ 350 19.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３５５／ＰＲ Ａ 355 20.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３６０／ＰＲ Ａ 360 20.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３６５／ＰＲ Ａ 365 20.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３７０／ＰＲ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３７５／ＰＲ Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３８０／ＰＲ Ａ 380 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３８５／ＰＲ Ａ 385 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０１－３９０／ＰＲ Ａ 390 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０３－３７０／ＰＲ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０３－３７５／ＰＲ Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０３－３８０／ＰＲ Ａ 380 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０３－３８５／ＰＲ Ａ 385 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０３－３９０／ＰＲ Ａ 390 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０９－３８０／ＰＲ Ａ 380 21.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０９－３８５／ＰＲ Ａ 385 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０９－３９０／ＰＲ Ａ 390 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０９－３９５／ＰＲ Ａ 395 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０９－４００／ＰＲ Ａ 400 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ０９－４０５／ＰＲ Ａ 405 22.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－３８５／ＰＲ Ａ 385 21.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－３９０／ＭＢ Ｂ 390 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－３９０／ＰＲ Ａ 390 21.6 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－３９５／ＭＢ Ｂ 395 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－３９５／ＭＲ Ａ 395 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－３９５／ＰＲ Ａ 395 21.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４００／ＭＢ Ｂ 400 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４００／ＭＲ Ａ 400 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４００／ＰＲ Ａ 400 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４０５／ＭＢ Ｂ 405 22.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４０５／ＭＲ Ａ 405 22.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４０５／ＰＲ Ａ 405 22.4 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４１０／ＭＢ Ｂ 410 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４１０／ＭＲ Ａ 410 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４１０／ＰＲ Ａ 410 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４１５／ＭＢ Ｂ 415 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４１５／ＭＲ Ａ 415 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４２０／ＭＲ Ａ 420 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ１０－４２５／ＭＲ Ｂ 425 23.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４３５／ＭＢ Ｂ 435 21.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４４０／ＭＢ Ｂ 440 22.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４４５／ＭＢ Ｂ 445 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４５０／ＭＢ Ｂ 450 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４５０／ＭＲ Ｂ 450 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４５５／ＭＢ Ｂ 455 22.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４５５／ＭＲ Ｂ 455 22.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４６０／ＭＢ Ｂ 460 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４６０／ＭＲ Ｂ 460 23.0 単結晶
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ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４６５／ＭＲ Ｂ 465 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ２０－４７０／ＭＲ Ｂ 470 23.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５２０／ＭＲ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５２５／ＭＲ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５３０／ＭＲ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５３５／ＭＲ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５４０／ＭＲ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５４５／ＭＲ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７２Ｓ３０－５５０／ＭＲ Ｂ 550 23.1 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｄ１０－４３５／ＭＢ Ｂ 435 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｄ１０－４４０／ＭＢ Ｂ 440 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｄ１０－４４５／ＭＢ Ｂ 445 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｄ１０－４５０／ＭＢ Ｂ 450 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｓ１０－４３０／ＭＲ Ａ 430 22.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｓ１０－４３５／ＭＲ Ａ 435 22.2 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｓ１０－４４０／ＭＲ Ａ 440 22.5 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｓ１０－４４５／ＭＲ Ａ 445 22.7 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｓ１０－４５０／ＭＲ Ａ 450 23.0 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＭ７８Ｓ１０－４５５／ＭＲ Ａ 455 23.3 単結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（ＦＡ）－６０－２６０／３ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（Ｋ）－６０－２６５／４ＢＢ Ａ 265 17.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（Ｋ）－６０－２７０／４ＢＢ Ａ 270 18.3 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（Ｋ）－６０－２７５／４ＢＢ Ａ 275 18.6 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（Ｋ）－７２－３１５／４ＢＢ Ａ 315 17.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（Ｋ）－７２－３２０／４ＢＢ Ａ 320 18.0 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６（Ｋ）－７２－３２５／４ＢＢ Ａ 325 18.3 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２５５／ＳＣ Ａ 255 17.2 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２６０／ＳＣ Ａ 260 17.6 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２６５／ＳＣ Ａ 265 17.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２７０／ＳＣ Ａ 270 18.3 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２７５／ＳＣ Ａ 275 18.6 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２８０／ＳＣ Ａ 280 18.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０１－２８５／ＳＣ Ａ 285 19.3 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０９－２７０／ＳＣ Ａ 270 17.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０９－２７５／ＳＣ Ａ 275 18.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０９－２８０／ＳＣ Ａ 280 18.5 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０９－２８５／ＳＣ Ａ 285 18.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ０９－２９０／ＳＣ Ａ 290 19.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ１０－２９０／ＳＣ Ａ 290 19.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６０Ｓ１０－２９５／ＳＣ Ｂ 295 19.5 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２５０／３ＢＢ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２５５／３ＢＢ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２６０／３ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２６０／４ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２６５／３ＢＢ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２６５／４ＢＢ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２７０／３ＢＢ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２７０／４ＢＢ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２７０／４ＢＢ／ＲＥ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－６０－２７５／４ＢＢ／ＲＥ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－２９５／３ＢＢ Ａ 295 16.8 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３００／３ＢＢ Ａ 300 17.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３０５／３ＢＢ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３１０／３ＢＢ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３１５／３ＢＢ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３１５／４ＢＢ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３２０／３ＢＢ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３２０／４ＢＢ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３２０／４ＢＢ／ＲＥ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ６－７２－３２５／４ＢＢ／ＲＥ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０１－３１０／ＳＣ Ａ 310 17.5 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０１－３２０／ＳＣ Ａ 320 18.0 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０１－３２５／ＳＣ Ａ 325 18.3 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０１－３３０／ＳＣ Ａ 330 18.6 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０１－３３５／ＳＣ Ａ 335 18.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０９－３２５／ＳＣ Ａ 325 17.9 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０９－３３０／ＳＣ Ａ 330 18.1 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０９－３３５／ＳＣ Ａ 335 18.4 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０９－３４０／ＳＣ Ａ 340 18.7 多結晶
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ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ０９－３４５／ＳＣ Ａ 345 19.0 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ１０－３４０／ＳＣ Ａ 340 18.7 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ１０－３４５／ＳＣ Ａ 345 19.0 多結晶
ＪＡ　ＳＯＬＡＲ ＪＡＰ７２Ｓ１０－３５０／ＳＣ Ａ 350 19.2 多結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｍ６Ａ－２５０－Ａ Ａ 250 17.3 単結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｍ６Ａ－２８０－Ｂ Ａ 280 19.4 単結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｍ６Ａ－２９０－Ｂ Ａ 290 20.1 単結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｐ６Ａ－２４０－Ａ Ａ 240 16.4 多結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｐ６Ａ－２５０－Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｐ６Ａ－２５５－Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｐ６Ａ－２６０－Ｂ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＣＵ ＪＣＵＭＳ－６Ｐ６Ａ－２６５－Ｂ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ２７５ＰＨｈ（１５００） Ａ 275 18.1 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ２７５ＰＰｇ（１５００） Ａ 275 18.1 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ２８０ＰＨｈ（１５００） Ａ 280 18.5 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ２８０ＰＰｇ（１５００） Ａ 280 18.5 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ２８５ＰＨｈ（１５００） Ａ 285 18.8 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ２８５ＰＰｇ（１５００） Ａ 285 18.8 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３１０ＳＰｈ（１５００） Ａ 310 20.5 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３１５ＳＨｈ（１５００） Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３１５ＳＩｈ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３１５ＳＰｈ（１５００） Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３２０ＳＨｈ（１５００） Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３２０ＳＩｈ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３２０ＳＰｈ（１５００） Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３２５ＳＨｈ（１５００） Ａ 325 21.5 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３２５ＳＩｈ Ａ 325 21.5 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３３５ＰＡｇ（１５００） Ａ 335 18.4 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３３５ＰＧｈ（１５００） Ａ 335 18.4 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３４０ＰＡｇ（１５００） Ａ 340 18.7 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３４０ＰＧｈ（１５００） Ａ 340 18.7 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３４５ＰＡｇ（１５００） Ａ 345 19.0 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３４５ＰＧｈ（１５００） Ａ 345 19.0 多結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３８０ＳＡｈ（１５００） Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３８０ＳＳｈ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３８５ＳＡｈ（１５００） Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３８５ＳＳｈ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３９０ＳＡｈ（１５００） Ａ 390 21.5 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３９０ＳＧｈ（１５００） Ａ 390 21.5 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３９０ＳＳｈ Ａ 390 21.5 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ３９５ＳＧｈ（１５００） Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＥＴＩＯＮ　ＳＯＬＡＲ ＪＴ４００ＳＧｈ（１５００） Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３５５ Ａ 355 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３６０ Ａ 360 21.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３８０ Ａ 380 23.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１２０－３８５ Ａ 385 23.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４３５ Ａ 435 22.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４５５ Ａ 455 23.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４６０ Ａ 460 23.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＢＭ１４４－４６５ Ａ 465 23.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ４８－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ４８－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ４８－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ６０－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ６０－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ６０－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ６０－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ６０－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ７２－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ７２－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ７２－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ７２－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＭ７２－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
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ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ４８－２１５ Ａ 215 18.2 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ４８－２２０ Ａ 220 18.6 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ４８－２２５ Ａ 225 19.0 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ６０－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ７２－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ７２－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ７２－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ７２－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＧＰ７２－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３８０ Ａ 380 23.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３８５ Ａ 385 23.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３９０ Ａ 390 23.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１２０－３９５ Ａ 395 24.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４５５ Ａ 455 23.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４６０ Ａ 460 23.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４６５ Ａ 465 23.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４７０ Ａ 470 23.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ１４４－４７５ Ａ 475 24.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ６０－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＨＭ７２－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３２５（Ｉ） Ａ 325 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３３０（Ｉ） Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３３５（Ｉ） Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３４０（Ｉ） Ａ 340 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３５５ Ａ 355 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３６０ Ａ 360 21.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－Ｖ３２５（Ｉ） Ａ 325 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－Ｖ３３０（Ｉ） Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－Ｖ３３５（Ｉ） Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１２０－Ｖ３４０（Ｉ） Ａ 340 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－３９０（Ｉ） Ａ 390 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－３９５（Ｉ） Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４００（Ｉ） Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４０５（Ｉ） Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４１０（Ｉ） Ａ 410 22.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４３５ Ａ 435 22.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－４５５ Ａ 455 23.0 単結晶
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ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－Ｖ３９０（Ｉ） Ａ 390 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－Ｖ３９５（Ｉ） Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－Ｖ４００（Ｉ） Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－Ｖ４０５（Ｉ） Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ１４４－Ｖ４１０（Ｉ） Ａ 410 22.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２５５ Ａ 255 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２６０ Ａ 260 21.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ４８－２６５ Ａ 265 22.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２６０ Ａ 260 18.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２６５ Ａ 265 18.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２７０ Ａ 270 18.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２７５ Ａ 275 19.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２８０ Ａ 280 19.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２８５ Ａ 285 19.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２９０ Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－２９５ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３００ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３０５ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３１０ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３１５ Ａ 315 21.2 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３２０ Ａ 320 21.5 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３２５ Ａ 325 21.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ６０－３３０ Ａ 330 22.2 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３２５ Ａ 325 18.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３３０ Ａ 330 19.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３３５ Ａ 335 19.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３４０ Ａ 340 19.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３４５ Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３５０ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３５５ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３６０ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３６５ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３７０ Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３７５ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３８０ Ａ 380 21.3 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３８５ Ａ 385 21.6 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３９０ Ａ 390 21.9 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－３９５ Ａ 395 22.2 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＭ７２－４００ Ａ 400 22.4 単結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ４８－２１０ Ａ 210 17.8 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ４８－２１５ Ａ 215 18.2 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ４８－２２０ Ａ 220 18.6 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ４８－２２５ Ａ 225 19.0 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ６０－２８５ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＥＲＧＹ ＪＮＭＰ７２－３４０ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ１５５Ｍ－３６－ＤＶ－Ｊ Ａ 155 17.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ１６０Ｍ－３６－ＤＶ－Ｊ Ａ 160 18.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ１６５Ｍ－３６－ＤＶ－Ｊ Ａ 165 18.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ１７０Ｍ－３６－ＤＶ－Ｊ Ａ 170 19.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ１９０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 190 17.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ１９５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 195 17.5 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２００Ｍ－７２－Ｊ Ａ 200 17.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２０５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 205 18.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２１０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 210 18.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２１０ＰＰ－４８－Ｊ Ａ 210 17.9 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２１５Ｍ－４８－ＤＶ－Ｊ Ａ 215 18.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２１５ＰＰ－４８－Ｊ Ａ 215 18.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２２０Ｍ－４２Ｈ－ＴＶ Ｂ 220 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２２０Ｍ－４８－ＤＶ－Ｊ Ａ 220 18.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２２０Ｍ－４８－Ｊ Ａ 220 19.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２２５Ｍ－４２Ｈ－ＴＶ Ｂ 225 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２２５Ｍ－４８－ＤＶ－Ｊ Ａ 225 19.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２２５Ｍ－４８－Ｊ Ａ 225 19.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２３０Ｍ－４２Ｈ－ＴＶ Ｂ 230 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２３０Ｍ－４８－ＤＶ－Ｊ Ａ 230 19.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２３０Ｍ－４８－Ｊ Ａ 230 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２３５Ｍ－４８－Ｊ Ａ 235 20.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２４０Ｍ－４８－Ｊ Ａ 240 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 250 17.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５０Ｐ－６０－Ｊ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５０ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 255 17.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５５Ｐ－６０－Ｊ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５５ＰＰ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２５５ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 260 18.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６０Ｍ－９６－Ｊ Ａ 260 17.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６０Ｐ－６０－Ｊ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６０ＰＰ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６０ＰＰ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６０ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 265 18.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５Ｍ－９６－Ｊ Ａ 265 17.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５Ｐ－６０－Ｊ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５ＰＰ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５ＰＰ－６０（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５ＰＰ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２６５ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 270 18.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０Ｍ－９６－Ｊ Ａ 270 18.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０Ｐ－６０－Ｊ Ａ 270 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０ＰＰ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０ＰＰ－６０（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０ＰＰ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７０ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 270 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 275 19.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５ＰＰ－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５ＰＰ－６０（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５ＰＰ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５ＰＰ－６０－Ｊ４－Ｊ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２７５ＰＰ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 280 19.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０Ｈ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０－Ｊ４－Ｊ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８０ＰＰ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 285 19.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 285 19.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 285 19.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 285 19.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０Ｈ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０－Ｊ Ａ 285 19.5 多結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０－Ｊ４－Ｊ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２８５ＰＰ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－６０Ｈ Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 290 20.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 290 16.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９０Ｐ－７２－Ｊ Ａ 290 16.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０Ｈ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 295 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 295 17.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ２９５Ｐ－７２－Ｊ Ａ 295 16.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０Ｈ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０－Ｊ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 300 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｍ－７２－Ｊ Ａ 300 17.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００Ｐ－７２－Ｊ Ａ 300 17.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３００ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 300 17.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０－ＤＶ Ａ 305 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０Ｈ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０－Ｖ Ａ 305 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 305 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 305 17.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５Ｐ－７２－Ｊ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３０５ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０－ＤＶ Ａ 310 20.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０Ｈ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 310 20.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０－Ｖ Ａ 310 20.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 310 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 310 18.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０Ｐ－７２－Ｊ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１０ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０ Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０－ＤＶ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０Ｈ Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０Ｈ－ＴＶ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０－Ｊ Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０－Ｖ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 315 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 315 18.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５Ｐ－７２－Ｊ Ａ 315 17.9 多結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５ＰＰ－７２（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３１５ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０ Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０（Ｐｌｕｓ） Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０－ＤＶ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０－ＤＶ－Ｊ Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０Ｈ Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０Ｈ－ＤＶ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０Ｈ－ＴＶ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０－Ｊ Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０－Ｖ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－６０－Ｖ－Ｊ Ａ 320 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 320 18.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０Ｐ－７２－Ｊ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０ＰＰ－７２（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２０ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０－ＤＶ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ－ＤＶ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ－ＴＶ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－６０－Ｖ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 325 18.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５ＰＰ－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５ＰＰ－７２（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３２５ＰＰ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ－ＤＶ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ－ＴＶ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 330 19.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０ＰＰ－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０ＰＰ－７２（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０ＰＰ－７２－Ｊ４－Ｊ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３０ＰＰ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－６０Ｈ Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－６０Ｈ－ＤＶ Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－６０Ｈ－ＴＶ Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 335 19.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２Ｈ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２－Ｊ４－Ｊ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３３５ＰＰ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－６０Ｈ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－６０Ｈ－ＤＶ Ａ 340 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 340 22.4 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 340 19.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 340 19.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 340 19.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 340 19.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２（Ｐｌｕｓ）－Ｊ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２Ｈ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２－Ｊ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２－Ｊ４－Ｊ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４０ＰＰ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－６０Ｈ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－６０Ｈ－Ｖ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－７２Ｈ Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３４５Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 345 19.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 350 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－６０Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 350 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２Ｈ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５０Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 350 20.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 355 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 355 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 355 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２Ｈ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３５５Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 355 20.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 360 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 360 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 360 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２Ｈ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６０Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 360 20.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 365 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 365 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 365 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２Ｈ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３６５Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 365 21.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 370 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 370 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 370 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２ Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２Ｈ Ａ 370 21.3 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２－Ｖ Ａ 370 20.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７０Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 370 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 375 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 375 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－６６Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 375 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 375 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 375 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 375 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２－ＤＶ Ａ 375 20.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２Ｈ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 375 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 375 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｎ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 375 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３７５Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 375 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 380 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 380 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 380 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 380 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２ Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２（Ｃｈｅｅｔａｈ） Ｂ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２－ＤＶ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２Ｈ Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２Ｈ（Ｃｈｅｅｔａｈ） Ｂ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２Ｈ－ＴＶ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ（Ｃｈｅｅｔａｈ） Ｂ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２－Ｊ Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２－Ｖ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 380 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 380 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｎ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 380 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８０Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 380 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－６０ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 385 23.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 385 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 385 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 385 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２ Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２（Ｃｈｅｅｔａｈ） Ｂ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２（Ｐｌｕｓ） Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２－ＤＶ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２－ＤＶ－Ｊ Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２Ｈ Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２Ｈ（Ｃｈｅｅｔａｈ） Ｂ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２Ｈ－ＴＶ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ（Ｃｈｅｅｔａｈ） Ｂ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２－Ｊ Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２－Ｖ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｍ－７２－Ｖ－Ｊ Ａ 385 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 385 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｎ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 385 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３８５Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 385 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 390 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 390 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 390 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２－ＤＶ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２Ｈ Ａ 390 21.4 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２Ｈ－ＤＶ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２Ｈ－ＴＶ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｍ－７２－Ｖ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 390 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｎ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 390 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９０Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 390 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２－ＤＶ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２Ｈ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２Ｈ－ＤＶ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２Ｈ－ＴＶ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｍ－７２－Ｖ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｎ－６ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ３９５Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 395 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 400 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 400 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ－ＤＶ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ－ＴＶ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｍ－７２－Ｖ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 400 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 400 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４００Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 405 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 405 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ－ＤＶ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ－ＴＶ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｍ－７２－Ｖ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｎ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 405 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｎ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 405 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－ＴＶ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４０５Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－６ＲＬ３－Ｊ Ｂ 410 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－６ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 410 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－７２Ｈ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－７２Ｈ－ＢＤＶＰ Ａ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－７２Ｈ－ＤＶ Ａ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－ＴＶ Ａ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１０Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｍ－７２Ｈ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 415 22.8 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－ＴＶ Ａ 415 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４１５Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｍ－７２Ｈ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｍ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｍ－７２Ｈ－Ｖ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－ＴＶ Ａ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２０Ｎ－７２Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４２５Ｍ－７８Ｈ－ＴＶ Ｂ 425 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３０Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 430 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３０Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３０Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３０Ｍ－７８Ｈ－ＴＶ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３０Ｍ－７８Ｈ－Ｖ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 435 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 435 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７２ＨＬＭ－ＢＤＶＰ Ｂ 435 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 435 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７８Ｈ－ＴＶ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４３５Ｍ－７８Ｈ－Ｖ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 440 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 440 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７２ＨＬＭ－ＢＤＶＰ Ｂ 440 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 440 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７８Ｈ－ＴＶ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７８Ｈ－Ｖ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ Ｂ 440 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 440 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４０Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 440 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７２ＨＬＭ－ＢＤＶＰ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 445 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 445 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７８Ｈ－Ｖ Ｂ 445 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ Ｂ 445 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 445 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 445 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 445 21.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４４５Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 445 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 450 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 450 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７２ＨＬＭ－ＢＤＶＰ Ｂ 450 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 450 22.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７８Ｈ－ＭＢＢ－Ｖ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ Ｂ 450 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 450 21.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 450 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 450 21.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５０Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 450 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７２ＨＬＭ－ＢＤＶＰ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ Ｂ 455 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 455 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－Ｊ Ｂ 455 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 455 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 455 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 455 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 455 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｎ－７ＲＬ３－ＢＤＶ Ｂ 455 21.7 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４５５Ｎ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 455 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－６０ＨＬ４－Ｖ Ｂ 460 23.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 460 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 460 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ Ｂ 460 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 460 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－Ｊ Ｂ 460 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 460 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 460 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 460 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 460 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｎ－７ＲＬ３－ＢＤＶ Ｂ 460 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６０Ｎ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 460 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｍ－７２ＨＬＭ Ｂ 465 23.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｍ－７２ＨＬＭ－Ｖ Ｂ 465 23.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｍ－７ＲＬ３－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｍ－７ＲＬ３－Ｊ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｎ－７ＲＬ３ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｎ－７ＲＬ３－ＢＤＶ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｎ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４６５Ｎ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 465 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｍ－７ＲＬ３－Ｊ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｎ－７ＲＬ３ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｎ－７ＲＬ３－ＢＤＶ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｎ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７０Ｎ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 470 22.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｍ－７ＲＬ３－Ｊ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｍ－７ＲＬ３－ＴＶ－Ｊ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｎ－７ＲＬ３ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｎ－７ＲＬ３－ＢＤＶ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｎ－７ＲＬ３－ＴＶ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４７５Ｎ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 475 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４８０Ｍ－７ＲＬ３－Ｊ Ｂ 480 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４８０Ｍ－７ＲＬ３－Ｖ－Ｊ Ｂ 480 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４８０Ｎ－７ＲＬ３ Ｂ 480 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４８０Ｎ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 480 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４８５Ｎ－７ＲＬ３ Ｂ 485 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ４８５Ｎ－７ＲＬ３－Ｖ Ｂ 485 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５０５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ Ｂ 505 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５０５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｄ Ｂ 505 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１０Ｍ－７ＴＬ４－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 510 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１０Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ Ｂ 510 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１０Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｄ Ｂ 510 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１０Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 510 21.4 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ Ｂ 510 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｄ Ｂ 510 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ Ｂ 515 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｄ Ｂ 515 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ Ｂ 515 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｄ Ｂ 515 22.0 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５１５Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 515 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７ＴＬ４－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ Ｂ 520 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ Ｂ 520 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｄ Ｂ 520 22.2 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 520 21.8 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７ＴＬ４－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ Ｂ 525 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ Ｂ 525 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５２５Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７２ＨＬ４ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７ＴＬ４－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７ＴＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ Ｂ 530 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３５Ｍ－７２ＨＬ４ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３５Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３５Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３５Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３５Ｍ－７ＴＬ４－ＢＤＶＰ－Ｊ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５３５Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４０Ｍ－７２ＨＬ４ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４０Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４０Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４０Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４０Ｍ－７ＴＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４５Ｍ－７２ＨＬ４ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４５Ｍ－７２ＨＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４５Ｍ－７２ＨＬ４－ＴＶ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４５Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ Ｂ 545 21.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５４５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｄ Ｂ 545 21.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５０Ｍ－７２ＨＬ４ Ｂ 550 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５０Ｍ－７２ＨＬ４－Ｖ Ｂ 550 23.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５０Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ Ｂ 550 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５０Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｄ Ｂ 550 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ Ｂ 550 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｄ Ｂ 550 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ Ｂ 555 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｄ Ｂ 555 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 555 21.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５５Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ Ｂ 555 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５５５Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｄ Ｂ 555 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６０Ｍ－７ＲＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 560 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６０Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ Ｂ 560 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６０Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 560 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ Ｂ 560 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｄ Ｂ 560 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 560 21.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６５Ｍ－７ＲＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 565 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ Ｂ 565 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 565 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６５Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ Ｂ 565 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５６５Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 565 21.9 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７０Ｍ－７ＲＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 570 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７０Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 570 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ Ｂ 570 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 570 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７５Ｍ－７ＲＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 575 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 575 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５７５Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 575 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５８０Ｍ－７ＲＬ４－ＢＤＶＰ Ｂ 580 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５８０Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 580 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５８０Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 580 22.5 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５８５Ｍ－７ＲＬ４－ＴＶ－Ｊ Ｂ 585 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＭ５８５Ｍ－７ＲＬ４－Ｖ－Ｊ Ｂ 585 22.7 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＡＣＡ－４２５ Ｂ 425 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＡＣＡ－４３０ Ｂ 430 21.8 単結晶
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ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＡＣＡ－４３５ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＡＣＡ－４４０ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＣＣＡ－４１５ Ｂ 415 21.1 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＣＣＡ－４２０ Ｂ 420 21.3 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＣＣＡ－４２５ Ｂ 425 21.6 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＣＣＡ－４３０ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＪＩＮＫＯ　ＳＯＬＡＲ ＪＫＳＭ３－ＤＣＣＡ－４３５ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／６０－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／６０－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／６０－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／６０－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／７２－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／７２－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／７２－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ／７２－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＭ２／７２－３７０（Ｒ） Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／６０－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／６０－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／６０－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／６０－２８０ Ａ 280 19.0 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／７２－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／７２－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／７２－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＤＰ／７２－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／６０－２８０ Ａ 280 18.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／６０－２８５ Ａ 285 18.6 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／６０－２９０ Ａ 290 18.9 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／６０－２９５ Ａ 295 19.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／６０－３００ Ａ 300 19.6 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／７２－３４０ Ａ 340 18.5 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／７２－３４５ Ａ 345 18.8 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／７２－３５０ Ａ 350 19.1 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＨＭ／７２－３５５ Ａ 355 19.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ／６０－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ／６０－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ／６０－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ／７２－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ／７２－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ／７２－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ１／７２－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ１／７２－３７０（Ｒ） Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ１／７２－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｍ１／７２－３７５（Ｒ） Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／６０－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／６０－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／６０－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／６０－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／７２－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／７２－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／７２－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＮＤＭ／７２－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／６０－２７０ Ａ 270 18.5 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／６０－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／７２－３１０ Ａ 310 17.7 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／７２－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／７２－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６Ｐ／７２－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／４２－２１０ Ａ 210 20.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／４８－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／６０－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／７２－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／７２－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／７２－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＰＭ／７２－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－６ＶＭ２／７２－３７０（Ｒ） Ａ 370 21.0 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－ＨＭ６ＶＨＢＭ２／７２－４４０（Ｒ） Ａ 440 22.3 単結晶
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ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－ＨＭ６ＶＨＢＭ２／７２－４４５（Ｒ） Ａ 445 22.5 単結晶
ＪＩＮＺＨＯＵ　ＹＡＮＧＧＵＡＮＧ　ＥＮＥＲＧＹ ＪＭＰＶ－ＨＭ６ＶＨＢＭ２／７２－４５０（Ｒ） Ｂ 450 22.8 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－２９０ Ａ 290 19.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３００ Ａ 300 20.3 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３０５ Ａ 305 20.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３１０ Ａ 310 20.9 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３１５ Ａ 315 21.3 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３２０ Ａ 320 21.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３２５ Ａ 325 22.0 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３３０ Ａ 330 22.3 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３３５ Ａ 335 22.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ６０Ｎ－３４０ Ａ 340 23.0 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３６５ Ａ 365 20.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３７０ Ａ 370 20.8 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３７５ Ａ 375 21.1 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３８０ Ａ 380 21.4 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３８５ Ａ 385 21.7 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３９０ Ａ 390 22.0 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－３９５ Ａ 395 22.2 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－４００ Ａ 400 22.5 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－４０５ Ａ 405 22.8 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－Ｄ７２Ｎ－４１０ Ａ 410 23.1 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１２０Ｎ－３２５ Ａ 325 21.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１２０Ｎ－３３０ Ａ 330 22.0 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１２０Ｎ－３３５ Ａ 335 22.3 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１２０Ｎ－３４０ Ａ 340 22.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１２０Ｎ－３４５ Ａ 345 23.0 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１４４Ｎ－３９０ Ａ 390 21.6 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１４４Ｎ－３９５ Ａ 395 21.9 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１４４Ｎ－４００ Ａ 400 22.2 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１４４Ｎ－４０５ Ａ 405 22.5 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１４４Ｎ－４１０ Ａ 410 22.7 単結晶
ＪＯＬＹＷＯＯＤ ＪＷ－ＨＤ１４４Ｎ－４１５ Ａ 415 23.0 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３１５－Ｇ１ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３２０－Ｇ１ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３２５－Ｇ１ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３３０－Ｇ１ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３３５－Ｇ１ Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３４０－Ｇ１ Ａ 340 22.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３５５－Ｍ６ Ａ 355 21.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３６０－Ｍ６ Ａ 360 21.7 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３６５－Ｍ６ Ａ 365 22.0 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１２０－３７０－Ｍ６ Ａ 370 22.3 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－３７５－Ｇ１ Ａ 375 20.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－３８０－Ｇ１ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－３８５－Ｇ１ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－３９０－Ｇ１ Ａ 390 21.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－３９５－Ｇ１ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４００－Ｇ１ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４０５－Ｇ１ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４１０－Ｇ１ Ａ 410 22.5 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４２５－Ｍ６ Ａ 425 21.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４３０－Ｍ６ Ａ 430 21.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４３５－Ｍ６ Ａ 435 21.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４４０－Ｍ６ Ａ 440 22.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ１４４－４４５－Ｍ６ Ａ 445 22.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－１８０－Ｍ６ Ａ 180 21.7 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－１８５－Ｍ６ Ａ 185 22.3 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－３１５－Ｇ１ Ａ 315 20.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－３２０－Ｇ１ Ａ 320 21.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－３２５－Ｇ１ Ａ 325 21.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－３３０－Ｇ１ Ａ 330 21.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ６０－３３５－Ｇ１ Ａ 335 22.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－２１５－Ｍ６ Ａ 215 21.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－２２０－Ｍ６ Ａ 220 22.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－３７５－Ｇ１ Ａ 375 20.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－３８０－Ｇ１ Ａ 380 20.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－３８５－Ｇ１ Ａ 385 21.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－３９０－Ｇ１ Ａ 390 21.4 単結晶
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ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－３９５－Ｇ１ Ａ 395 21.7 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－４００－Ｇ１ Ａ 400 22.0 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＨＳ７２－４０５－Ｇ１ Ａ 405 22.3 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２５０Ｐ６－２０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２５０Ｓ６－２０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２５５Ｐ６－２０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２５５Ｓ６－２０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２６０Ｐ６－２０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２６０Ｓ６－２０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２６５Ｐ６－２０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２６５Ｓ６－２０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２７０Ｐ６－２０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２７０Ｓ６－２０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２７５Ｐ６－２０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２７５Ｓ６－２０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２８０Ｐ６－２０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２８０Ｐ６－２４ Ａ 280 15.9 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２８０Ｓ６－２０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２８０Ｓ６－２４ Ａ 280 16.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２８５Ｐ６－２０ Ａ 285 19.5 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２８５Ｓ６－２０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２９０Ｐ６－２０ Ａ 290 19.8 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２９０Ｓ６－２０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２９５Ｐ６－２４ Ａ 295 16.8 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－２９５Ｓ６－２０ Ａ 295 20.5 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３００Ｐ６－２４ Ａ 300 17.1 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３００Ｓ６－２０ Ａ 300 20.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３００Ｓ６－２４ Ａ 300 17.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３０５Ｓ６－２０ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３１０Ｐ６－２４ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３１０Ｓ６－２０ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３１０Ｓ６－２４ Ａ 310 18.0 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３１５Ｐ６－２４ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３２０Ｐ６－２４ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３２０Ｓ６－２０ Ｂ 320 21.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３２０Ｓ６－２４ Ａ 320 18.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３２５Ｐ６－２４ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３２５Ｓ６－２０ Ｂ 325 22.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３２５Ｓ６－２４ Ａ 325 18.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３３０Ｐ６－２４ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３３０Ｓ６－２０ Ｂ 330 22.5 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３３０Ｓ６－２４ Ａ 330 19.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３３５Ｐ６－２４ Ａ 335 19.1 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３３５Ｓ６－２０ Ｂ 335 22.8 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３３５Ｓ６－２４ Ａ 335 19.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３４０Ｐ６－２４ Ａ 340 19.4 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３４０Ｓ６－２０ Ｂ 340 23.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３４０Ｓ６－２４ Ａ 340 19.7 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３４５Ｐ６－２４ Ａ 345 19.6 多結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３４５Ｓ６－２４ Ａ 345 20.0 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３５０Ｓ６－２４ Ａ 350 20.3 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３５５Ｓ６－２４ Ａ 355 20.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３６０Ｓ６－２４ Ｂ 360 20.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３６５Ｓ６－２４ Ｂ 365 21.2 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３７０Ｓ６－２４ Ｂ 370 21.5 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３８０Ｓ６－２４ Ｂ 380 21.6 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３８５Ｓ６－２４ Ｂ 385 21.9 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３９０Ｓ６－２４ Ｂ 390 22.1 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－３９５Ｓ６－２４ Ｂ 395 22.4 単結晶
ＪＰＮ　ＥＮＥＲＧＹ ＳＨ－４００Ｓ６－２４ Ｂ 400 22.7 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２００－２４／Ａａｆ Ａ 200 17.9 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２４５Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 245 16.7 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２５０Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２５５Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２６０－１８／Ｃｂｆ Ａ 260 18.0 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２６０Ｐ－１８／Ｂｂ Ｂ 260 17.6 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－２６０Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ２７０－６０Ｐ Ｂ 270 18.3 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ２７５－６０Ｐ Ｂ 275 18.6 多結晶
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ＪＳＰ ＪＳＰ－２８０－１８／Ｃｂ Ｂ 280 19.1 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ２８０－６０Ｐ Ｂ 280 18.9 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ２９５－６０Ｍ Ｂ 295 20.1 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ３００－６０Ｍ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ－３２０Ｐ－２４／Ｂａ Ｂ 320 18.0 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ３２０Ｓ－７２Ｐ Ｂ 320 18.0 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ３２５－７２Ｐ Ｂ 325 18.3 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ３３０－７２Ｐ Ｂ 330 18.6 多結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ３４５－７２Ｍ Ｂ 345 19.6 単結晶
ＪＳＰ ＪＳＰ３５０－７２Ｍ Ｂ 350 19.9 単結晶
ＪＳＰＶ ＪＳＭＰ２７０Ａ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｍ２５５Ｗ（１５６） Ａ 255 17.7 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｍ２６０Ｗ（１５６） Ａ 260 18.1 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｍ２６５Ｗ（１５６） Ａ 265 18.4 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｍ２７０Ｗ（１５６） Ａ 270 18.8 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｐ２４５Ｗ（１５６） Ａ 245 16.7 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｐ２５０Ｗ（１５６） Ａ 250 17.1 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｐ２５５Ｗ（１５６） Ａ 255 17.4 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｐ２６０Ｗ（１５６） Ａ 260 17.8 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ６０Ｐ２６５Ｗ（１５６） Ａ 265 18.1 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｍ３０５Ｗ（１５６） Ａ 305 17.7 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｍ３１０Ｗ（１５６） Ａ 310 18.0 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｍ３１５Ｗ（１５６） Ａ 315 18.3 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｍ３２０Ｗ（１５６） Ａ 320 18.5 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｍ３２５Ｗ（１５６） Ａ 325 18.8 単結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｐ２９５Ｗ（１５６） Ａ 295 16.8 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｐ３００Ｗ（１５６） Ａ 300 17.1 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｐ３０５Ｗ（１５６） Ａ 305 17.4 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｐ３１０Ｗ（１５６） Ａ 310 17.6 多結晶
Ｊｕｌｉ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＪＬＳ７２Ｐ３１５Ｗ（１５６） Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１５０Ｗ－Ｐ３６－Ｇ Ａ 150 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１５０Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 150 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１５５Ｗ－Ｐ３６－Ｇ Ａ 155 17.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１６０Ｗ－Ｍ３６－Ｇ Ａ 160 18.2 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１６０Ｗ－Ｐ３６－Ｇ Ａ 160 18.2 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１６５Ｗ－Ｍ３６－Ｇ Ａ 165 18.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１６５Ｗ－Ｐ３６－Ｇ Ａ 165 18.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１７０Ｗ－Ｍ３６－Ｇ Ａ 170 19.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１７０Ｗ－Ｐ３６－Ｇ Ａ 170 19.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１７５Ｗ－Ｍ３６－Ｇ Ａ 175 20.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－１９５Ｗ－Ｐ４８－Ｇ Ａ 195 16.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２００Ｗ－Ｍ４８－Ｇ Ａ 200 17.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２００Ｗ－Ｐ４８－Ｇ Ａ 200 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２００Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 200 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２０５Ｗ－Ｍ４８－Ｇ Ａ 205 17.5 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２０５Ｗ－Ｍ６－Ｇ Ａ 205 17.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２０５Ｗ－Ｐ４８－Ｇ Ａ 205 17.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２１０Ｗ－Ｍ４８－Ｇ Ａ 210 18.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２１０Ｗ－Ｐ４８－Ｇ Ａ 210 17.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２１５Ｗ－Ｍ４８－Ｇ Ａ 215 18.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２１５Ｗ－Ｐ５４－Ｇ Ａ 215 16.3 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２２０Ｗ－Ｍ４８－Ｇ Ａ 220 18.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２２０Ｗ－Ｐ５４－Ｇ Ａ 220 16.7 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２２０Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 220 16.7 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２２５Ｗ－Ｍ５４－Ｇ Ａ 225 17.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２２５Ｗ－Ｐ５４－Ｇ Ａ 225 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２３０Ｗ－Ｍ５４－Ｇ Ａ 230 17.5 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２３０Ｗ－Ｍ６－Ｇ Ａ 230 17.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２３０Ｗ－Ｐ５４－Ｇ Ａ 230 17.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２３５Ｗ－Ｍ５４－Ｇ Ａ 235 17.9 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２４０Ｗ－Ｍ５４－Ｇ Ａ 240 18.2 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２４０Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 240 16.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２４５Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 245 16.7 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２５０Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２５０Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２５５Ｗ－Ｍ６－Ｇ Ａ 255 17.7 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２５５Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２５５Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２６０Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 260 17.8 多結晶
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ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２６０Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２６５Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 265 18.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２７０Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 270 18.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２８０Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 280 18.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２８５Ｗ－Ｍ６０－Ｇ Ａ 285 19.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２９０Ｗ－Ｍ６０－Ｇ Ａ 290 19.7 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２９０Ｗ－Ｐ６０－Ｇ Ａ 290 19.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－２９５Ｗ－Ｍ６０－Ｇ Ａ 295 20.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３００Ｗ－Ｍ６０－Ｇ Ａ 300 20.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３００Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 300 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３０５Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３１０Ｗ－Ｍ６０－Ｇ Ａ 310 21.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３１０Ｗ－Ｍ６－Ｇ Ａ 310 18.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３１０Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３１０Ｗ－Ｐ７２－Ｇ Ａ 310 17.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３１５Ｗ－Ｐ６－Ｇ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３１５Ｗ－Ｐ７２－Ｇ Ａ 315 17.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３２０Ｗ－Ｐ７２－Ｇ Ａ 320 18.2 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３２５Ｗ－Ｐ７２－Ｇ Ａ 325 18.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３３０Ｗ－Ｐ７２－Ｇ Ａ 330 18.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３３５Ｗ－Ｍ６－Ｇ Ａ 335 19.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３３５Ｗ－Ｍ７２－Ｇ Ａ 335 19.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３４０Ｗ－Ｍ７２－Ｇ Ａ 340 19.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３４５Ｗ－Ｍ６－Ｇ Ａ 345 20.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３４５Ｗ－Ｍ７２－Ｇ Ａ 345 19.7 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－３５０Ｗ－Ｍ７２－Ｇ Ａ 350 20.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ３６－１５０ Ａ 150 17.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ３６－１５５ Ａ 155 18.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ３６－１６０ Ａ 160 18.6 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ３６－１６５ Ａ 165 19.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ４８－２００ Ａ 200 17.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ４８－２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ４８－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ４８－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ４８－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ４８－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ５４－２２５ Ａ 225 17.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ５４－２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ５４－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ５４－２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ５４－２４５ Ａ 245 18.9 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ５４－２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ６０－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３００ Ａ 300 17.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３２５ Ａ 325 18.8 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３３０ Ａ 330 19.1 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｍ７２－３３５ Ａ 335 19.4 単結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ３６－１４０ Ａ 140 15.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ３６－１４５ Ａ 145 16.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ３６－１５０ Ａ 150 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ３６－１５５ Ａ 155 17.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ４８－１８５ Ａ 185 15.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ４８－１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ４８－１９５ Ａ 195 16.6 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ４８－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ４８－２０５ Ａ 205 17.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ４８－２１０ Ａ 210 17.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ５４－２１０ Ａ 210 15.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ５４－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
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ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ５４－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ５４－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ５４－２３０ Ａ 230 17.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ５４－２３５ Ａ 235 17.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ６０－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ６０－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ６０－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－２８０ Ａ 280 15.9 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＪＵＭＡＯ　ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＪＭＰ－Ｐ７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－６０ＢＰ－２９０Ｍ　５ＢＢ Ａ 290 19.7 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－６０ＢＰ－２９５Ｍ　５ＢＢ Ａ 295 20.1 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－６０ＢＰ－３００Ｍ　５ＢＢ Ａ 300 20.4 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－６０ＢＰ－３０５Ｍ　５ＢＢ Ａ 305 20.8 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－７２ＢＰ－３５５Ｍ　５ＢＢ Ａ 355 20.1 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－７２ＢＰ－３６０Ｍ　５ＢＢ Ａ 360 20.4 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－７２ＢＰ－３６５Ｍ　５ＢＢ Ａ 365 20.7 単結晶
ＫＡＴＯソーラー ＫＡＴＯ　ＢＩＦＡＣＩＡＬ－７２ＢＰ－３７０Ｍ　５ＢＢ Ａ 370 21.0 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｍ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｍ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｐ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｐ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｐ－２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ６０－１５６Ｐ－３００ Ａ 300 20.3 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－Ｃ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－Ｃ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－Ｃ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－Ｃ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｍ－Ｃ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｐ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｐ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｐ－３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
ＫＨソーラー ＫＨ７２－１５６Ｐ－３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
Ｋｒａｎｎｉｃｈ　Ｓｏｌａｒ ＫＲＡ－２５０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｋｒａｎｎｉｃｈ　Ｓｏｌａｒ ＫＲＡ－２５５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｋｒａｎｎｉｃｈ　Ｓｏｌａｒ ＫＲＡ－２６０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｋｒａｎｎｉｃｈ　Ｓｏｌａｒ ＫＲＡ－２６５Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｋｒａｎｎｉｃｈ　Ｓｏｌａｒ ＫＲＡ－２７０Ｐ／１５６－６０Ｓ Ａ 270 18.4 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－１８０Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 180 16.1 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－１８５Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 185 16.6 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－１９０Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 190 17.0 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－１９５Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 195 17.5 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２００Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 200 17.9 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２０５Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 205 18.4 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２１０Ｄ－２４（Ｓ）／ＪＰ Ａ 210 18.8 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２１０ＭＣＢＷ Ａ 210 18.3 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２２０Ｐ－２０／ＪＰ Ａ 220 15.0 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２２５Ｐ－２０／ＪＰ Ａ 225 15.4 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２３０Ｐ－２０／ＪＰ Ａ 230 15.7 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２３５Ｐ－２０／ＪＰ Ａ 235 16.0 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ－２４０Ｐ－２０／ＪＰ Ａ 240 16.4 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２５０ＭＡＦＷ Ａ 250 17.4 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２５０ＰＡＦＷ Ａ 250 17.1 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２５５ＭＡＦＷ Ａ 255 17.7 単結晶
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ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２５５ＰＡＦＷ Ａ 255 17.4 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２６０ＭＡＦＷ Ａ 260 18.1 単結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ２６０ＰＡＦＷ Ａ 260 17.8 多結晶
ＬＤＫソーラー ＬＤＫ３００ＰＢＦＷ Ａ 300 17.1 多結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２５０Ｎ８Ｃ－Ｊ４ Ａ 250 21.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２５０Ｓ１Ｃ－Ｇ２ Ａ 250 17.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２５５Ｓ１Ｃ－Ｇ２ Ａ 255 17.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２５５Ｓ１Ｃ－Ｇ３ Ａ 255 17.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２６０Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 260 18.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２６０Ｓ１Ｃ－Ｇ３ Ａ 260 18.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２６５Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 265 18.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２７０Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 270 18.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２７５Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 275 18.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８０Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 280 19.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８０Ｓ１Ｃ－Ａ４ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８０Ｓ１Ｗ－Ａ４ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８０Ｓ１Ｗ－Ｌ４ Ａ 280 19.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８５Ｓ１Ｃ－Ａ４ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８５Ｓ１Ｃ－Ｌ４ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８５Ｓ１Ｗ－Ａ４ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２８５Ｓ１Ｗ－Ｌ４ Ａ 285 19.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２９０Ｓ１Ｃ－Ａ５ Ａ 290 18.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２９０Ｓ１Ｗ－Ａ５ Ａ 290 18.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２９５Ｓ１Ｃ－Ａ５ Ａ 295 19.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ２９５Ｓ１Ｗ－Ａ５ Ａ 295 19.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３００Ｎ１Ｃ－Ａ３ Ａ 300 20.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３００Ｓ１Ｃ－Ａ５ Ａ 300 19.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３００Ｓ１Ｗ－Ａ５ Ａ 300 19.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３０２Ｓ１Ｃ－Ａ５ Ａ 302 19.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３０２Ｓ１Ｗ－Ａ５ Ａ 302 19.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３０５Ｎ１Ｃ－Ａ３ Ａ 305 21.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３０５Ｎ１Ｃ－Ｇ４ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３０５Ｎ１Ｗ－Ｇ４ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３１０Ｎ１Ｃ－Ｇ４ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３１０Ｎ１Ｔ－Ａ５ Ａ 310 20.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３１０Ｎ１Ｗ－Ｇ４ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３１５Ｎ１Ｃ－Ｇ４ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３１５Ｎ１Ｔ－Ａ５ Ａ 315 20.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３１５Ｎ１Ｗ－Ｇ４ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３２０Ｎ１Ｃ－Ｇ４ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３２０Ｎ１Ｔ－Ａ５ Ａ 320 20.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３２０Ｎ１Ｗ－Ｇ４ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３２５Ｎ１Ｃ－Ａ５ Ａ 325 20.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３２５Ｎ１Ｗ－Ａ５ Ａ 325 20.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３３０Ｎ１Ｃ－Ａ５ Ａ 330 21.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３３０Ｎ１Ｗ－Ａ５ Ａ 330 21.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３３５Ｎ１Ｃ－Ａ５ Ａ 335 21.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３３５Ｎ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 335 21.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３３５Ｎ１Ｗ－Ａ５ Ａ 335 21.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３３５Ｎ１Ｗ－Ｖ５ Ａ 335 21.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４０Ｎ１Ｃ－Ａ５ Ａ 340 21.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４０Ｎ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 340 21.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４０Ｎ１Ｗ－Ａ５ Ａ 340 21.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４０Ｎ１Ｗ－Ｌ５ Ａ 340 21.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４０Ｎ１Ｗ－Ｖ５ Ａ 340 21.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４５Ｎ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 345 22.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４５Ｎ１Ｗ－Ｌ５ Ａ 345 22.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３４５Ｎ１Ｗ－Ｖ５ Ａ 345 22.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５０Ｎ１Ｃ－Ｌ５ Ａ 350 22.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５０Ｎ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 350 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５０Ｎ１Ｗ－Ｌ５ Ａ 350 22.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５０Ｎ１Ｗ－Ｖ５ Ａ 350 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５０Ｑ１Ｃ－Ａ５ Ａ 350 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５５Ｎ１Ｃ－Ｌ５ Ａ 355 22.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５５Ｎ１Ｃ－Ｎ５ Ａ 355 22.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５５Ｎ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 355 22.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５５Ｎ１Ｗ－Ｌ５ Ａ 355 22.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５５Ｎ１Ｗ－Ｖ５ Ａ 355 22.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３５５Ｑ１Ｃ－Ａ５ Ａ 355 22.9 単結晶
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ＬＧ電子 ＬＧ３６０Ｎ１Ｃ－Ｎ５ Ａ 360 22.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３６０Ｑ１Ｃ－Ａ５ Ａ 360 23.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３６５Ｎ１Ｃ－Ｎ５ Ａ 365 23.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３６５Ｑ１Ｃ－Ａ５ Ａ 365 23.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３６５Ｑ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 365 23.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３６５Ｓ１Ｃ－Ｕ６ Ａ 365 22.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３６５Ｓ１Ｗ－Ｕ６ Ａ 365 22.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７０Ｎ１Ｃ－Ｅ６ Ａ 370 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７０Ｎ１Ｗ－Ｅ６ Ａ 370 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７０Ｑ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 370 23.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７０Ｓ１Ｃ－Ｕ６ Ａ 370 22.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７０Ｓ１Ｗ－Ｕ６ Ａ 370 22.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７５Ｎ１Ｃ－Ｅ６ Ａ 375 22.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７５Ｎ１Ｗ－Ｅ６ Ａ 375 22.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７５Ｎ２Ｔ－Ａ５ Ａ 375 20.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７５Ｑ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 375 24.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７５Ｓ１Ｃ－Ｕ６ Ａ 375 22.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３７５Ｓ１Ｗ－Ｕ６ Ａ 375 22.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８０Ｎ１Ｃ－Ｅ６ Ａ 380 23.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８０Ｎ１Ｗ－Ｅ６ Ａ 380 23.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８０Ｎ２Ｔ－Ａ５ Ａ 380 20.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８０Ｑ１Ｃ－Ｖ５ Ａ 380 24.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８５Ｎ１Ｃ－Ｅ６ Ａ 385 23.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８５Ｎ１Ｗ－Ｅ６ Ａ 385 23.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３８５Ｎ２Ｔ－Ａ５ Ａ 385 20.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３９０Ｎ２Ｔ－Ａ５ Ａ 390 20.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３９０Ｎ２Ｗ－Ａ５ Ａ 390 20.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３９０Ｑ１Ｃ－Ａ６ Ａ 390 23.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３９５Ｎ２Ｔ－Ｊ５ Ａ 395 21.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ３９５Ｎ２Ｗ－Ａ５ Ａ 395 21.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４００Ｎ２Ｔ－Ｊ５ Ａ 400 21.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４００Ｎ２Ｗ－Ａ５ Ａ 400 21.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４０５Ｎ２Ｔ－Ｊ５ Ａ 405 21.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４０５Ｎ２Ｗ－Ａ５ Ａ 405 21.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４０５Ｎ２Ｗ－Ｌ５ Ａ 405 21.5 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４０５Ｎ２Ｗ－Ｖ５ Ａ 405 21.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４１０Ｎ２Ｔ－Ｊ５ Ａ 410 22.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４１０Ｎ２Ｗ－Ｌ５ Ａ 410 21.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４１０Ｎ２Ｗ－Ｖ５ Ａ 410 22.0 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４１５Ｎ２Ｔ－Ｊ５ Ａ 415 22.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４１５Ｎ２Ｗ－Ｌ５ Ａ 415 22.1 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４１５Ｎ２Ｗ－Ｖ５ Ａ 415 22.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４２０Ｎ２Ｔ－Ｊ５ Ａ 420 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４２０Ｎ２Ｗ－Ｌ５ Ａ 420 22.3 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４２０Ｎ２Ｗ－Ｖ５ Ａ 420 22.6 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４２５Ｎ２Ｗ－Ｖ５ Ａ 425 22.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４３０Ｎ２Ｔ－Ｅ６ Ａ 430 21.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４３５Ｎ２Ｔ－Ｅ６ Ａ 435 22.2 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４４０Ｎ２Ｔ－Ｅ６ Ａ 440 22.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４４０Ｎ２Ｗ－Ｅ６．ＡＷ５ Ａ 440 22.4 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４４５Ｎ２Ｗ－Ｅ６．ＡＷ５ Ａ 445 22.7 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４５０Ｎ２Ｗ－Ｅ６．ＡＷ５ Ａ 450 22.9 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４５０Ｓ２Ｗ－Ｕ６ Ａ 450 22.8 単結晶
ＬＧ電子 ＬＧ４５５Ｎ２Ｗ－Ｅ６．ＡＷ５ Ａ 455 23.2 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３１０Ｗ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３１５Ｗ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３２０Ｗ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ６０－３２５Ｗ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３８０ Ａ 380 20.9 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３８０Ｗ Ａ 380 20.9 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３８５Ｗ Ａ 385 21.2 単結晶
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Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３９０ Ａ 390 21.5 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｍ７２－３９０Ｗ Ａ 390 21.5 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３３０Ｗ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３３５Ｗ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３４０ Ａ 340 22.5 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３４０Ｗ Ａ 340 22.5 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ６０－３４５Ｗ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４００Ｗ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４０５Ｗ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４１０ Ａ 410 22.6 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４１０Ｗ Ａ 410 22.6 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４１５ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６ＭＨ７２－４１５Ｗ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ａ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ａ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ａ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ａ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ａ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ｂ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ｂ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ｂ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ｂ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ６０ｂ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２－３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ａ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ａ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ａ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ａ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ｂ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ｂ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ｂ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ｂ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ｂ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｌｉｇｈｔｗａｙ ＬＷ６Ｐ７２ｂ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ１８５ＢＡ５Ａ００ Ａ 185 15.4 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ１９０ＢＡ５Ａ００ Ａ 190 15.9 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ１９５ＢＡ５Ａ００ Ａ 195 16.3 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２００ＢＡ５Ａ００ Ａ 200 16.7 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２０５ＢＡ５Ａ００ Ａ 205 17.1 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２２５ＢＡ６Ａ００ Ａ 225 15.7 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２３０ＢＡ６Ａ００ Ａ 230 16.0 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２３５ＢＡ６Ａ００ Ａ 235 16.4 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２４０ＢＡ６Ａ００ Ａ 240 16.7 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２５０ＢＢ６Ａ００ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２６０ＢＢ６Ａ００ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２６５ＢＢ６Ａ００ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２７０ＢＢ６Ａ００ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２７５ＢＡ６Ａ００ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２８０ＢＡ６Ａ００ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２８５ＢＡ６Ａ００ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｌｉｇｉｔｅｋ ＬＭ２９０ＢＡ６Ａ００ Ａ 290 20.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１１Ｍ２１２－１２０ Ａ 120 20.4 単結晶
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ＬＩＮＵＯ ＬＮ１５０（１８）Ｍ－５－１６５ Ａ 165 18.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１５０（１８）Ｍ－５－１７０ Ａ 170 19.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１５０（１８）Ｍ－５－１７５ Ａ 175 19.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１５０（１８）Ｍ－５－１８０ Ａ 180 20.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１５０（１８）Ｍ－５－１８５ Ａ 185 21.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１５０（１８）Ｍ－５－１９０ Ａ 190 21.6 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１８０（３６）Ｍ－１９５ Ａ 195 17.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１８０（３６）Ｍ－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ１８０（３６）Ｍ－２０５ Ａ 205 18.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２２０ Ａ 220 18.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２４）Ｍ－５－２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２７）Ｍ－２１０ Ａ 210 16.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２１０（２７）Ｍ－２２０／Ｂｌａｃｋ Ａ 220 17.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２５０ Ａ 250 18.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２５５ Ａ 255 19.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２６０ Ａ 260 19.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２６５ Ａ 265 20.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２７０ Ａ 270 20.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２７５ Ａ 275 20.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２８０ Ａ 280 21.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２３０（２７）Ｍ－５－２８５ Ａ 285 21.6 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｍ－３－２５５ Ａ 255 17.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｍ－３－２６０ Ａ 260 17.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｍ－３－２６５ Ａ 265 18.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｍ－３－２７０ Ａ 270 18.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｐ－３－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｐ－３－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｐ－３－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２４０（３０）Ｐ－３－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－３－２５０ Ａ 250 17.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－３－２５５ Ａ 255 17.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－３－２６０ Ａ 260 17.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－３－２６５ Ａ 265 18.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－３－２７０ Ａ 270 18.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－３－２７５ Ａ 275 18.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－４－２６０ Ａ 260 17.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－４－２６５ Ａ 265 18.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－４－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－４－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－４－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－４－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｍ－５－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＭＳ－４－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＭＳ－４－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＭＳ－４－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－３－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－３－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－３－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－３－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
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ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－４－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－５－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－５－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－５－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－５－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）Ｐ－５－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＰＳ－４－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＰＳ－４－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＰＳ－４－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ２６０（３０）ＰＳ－４－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－４－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－４－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－４－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－４－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３２０ Ａ 320 18.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｍ－５－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－４－３１５ Ａ 315 17.8 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－４－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－４－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－４－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３１５ Ａ 315 17.8 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮ３００（３６）Ｐ－５－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１２０－３８０ Ａ 380 23.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４１５ Ａ 415 22.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４２０ Ａ 420 23.1 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４５５ Ａ 455 23.0 単結晶
ＬＩＮＵＯ ＬＮＭＨ１４４－４６０ Ａ 460 23.3 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ１Ａ－２１５Ｈ Ａ 215 18.4 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ１Ａ－２２０Ｈ Ａ 220 18.8 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ１Ａ－２７０Ｈ Ａ 270 18.4 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ１Ａ－２７５Ｈ Ａ 275 18.8 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ１Ｃ－２４０Ｈ Ａ 240 20.4 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ１Ｃ－３００Ｈ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２００Ｈ Ａ 200 17.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２０５Ｈ Ａ 205 17.5 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２１０Ｈ Ａ 210 18.0 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２１５Ｈ Ａ 215 18.4 単結晶
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ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２２０Ｈ Ａ 220 18.8 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２５０Ｈ Ａ 250 17.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２５５Ｈ Ａ 255 17.5 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２６０Ｈ Ａ 260 17.8 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２６５Ｈ Ａ 265 18.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２７０Ｈ Ａ 270 18.5 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＬＸ２Ｂ－２７５Ｈ Ａ 275 18.8 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＮＤ－Ｇ４Ｔ１Ｌ Ａ 74 15.2 多結晶
ＬＩＸＩＬ ＮＤ－Ｓ９Ｔ１Ｌ Ａ 189 15.5 多結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ０８０Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 80 14.3 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ０８５Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 85 15.2 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ０９０Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 90 16.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ０９５Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 95 17.0 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１００Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 100 17.9 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１２０Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 120 16.7 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１２５Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 125 17.4 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１３０Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 130 18.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１３５Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 135 18.8 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１７５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 175 15.7 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１８０Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 180 16.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１８５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 185 16.6 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１９０Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 190 17.0 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ１９５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 195 17.5 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ２４５Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 245 17.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ２５０Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 250 17.4 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ２５５Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 255 17.7 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ２６０Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 260 18.1 単結晶
ＬＩＸＩＬ ＳＬＥ２６５Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 265 18.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３４５Ｍ Ａ 345 20.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３５０Ｍ Ａ 350 21.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３５５Ｍ Ａ 355 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３６０Ｍ Ａ 360 21.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３６５Ｍ Ａ 365 22.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３７０Ｍ Ａ 370 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＢＤ－３７５Ｍ Ａ 375 22.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３５０Ｍ Ａ 350 21.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３５５Ｍ Ａ 355 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３６０Ｍ Ａ 360 21.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３６５Ｍ Ａ 365 22.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３７０Ｍ Ａ 370 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３７５Ｍ Ａ 375 22.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－６０ＨＰＨ－３８０Ｍ Ａ 380 23.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４０５Ｍ Ａ 405 20.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４１０Ｍ Ａ 410 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４１５Ｍ Ａ 415 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４２０Ｍ Ａ 420 21.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４２５Ｍ Ａ 425 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４３０Ｍ Ａ 430 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４３５Ｍ Ａ 435 22.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４４０Ｍ Ａ 440 22.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４４５Ｍ Ａ 445 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４５０Ｍ Ａ 450 22.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＢＤ－４５５Ｍ Ａ 455 23.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４２０Ｍ Ａ 420 21.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４２５Ｍ Ａ 425 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４３０Ｍ Ａ 430 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４３５Ｍ Ａ 435 22.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４４０Ｍ Ａ 440 22.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４４５Ｍ Ａ 445 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４５０Ｍ Ａ 450 22.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４５５Ｍ Ａ 455 23.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４６０Ｍ Ａ 460 23.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ４－７２ＨＰＨ－４６５Ｍ Ａ 465 23.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＢＤ－４８０Ｍ Ｂ 480 22.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＢＤ－４８５Ｍ Ｂ 485 22.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＢＤ－４９０Ｍ Ｂ 490 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＢＤ－４９５Ｍ Ｂ 495 22.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＢＤ－５００Ｍ Ｂ 500 22.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＰＨ－４８０Ｍ Ｂ 480 22.0 単結晶
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ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＰＨ－４８５Ｍ Ｂ 485 22.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＰＨ－４９０Ｍ Ｂ 490 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＰＨ－４９５Ｍ Ｂ 495 22.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＰＨ－５００Ｍ Ｂ 500 22.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－６６ＨＰＨ－５０５Ｍ Ｂ 505 23.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＢＤ－５２０Ｍ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＢＤ－５２５Ｍ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＢＤ－５３０Ｍ Ａ 530 22.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＢＤ－５３５Ｍ Ａ 535 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＢＤ－５４０Ｍ Ａ 540 22.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＢＤ－５４５Ｍ Ａ 545 22.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５２０Ｍ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５２５Ｍ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５３０Ｍ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５３５Ｍ Ａ 535 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５４０Ｍ Ａ 540 22.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５４５Ｍ Ａ 545 22.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５５０Ｍ Ａ 550 23.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７２ＨＰＨ－５５５Ｍ Ａ 555 23.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＢＤ－５７０Ｍ Ｂ 570 22.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＢＤ－５７５Ｍ Ｂ 575 22.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＢＤ－５８０Ｍ Ｂ 580 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＢＤ－５８５Ｍ Ｂ 585 22.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＢＤ－５９０Ｍ Ｂ 590 22.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＮＢＤ－６０５Ｍ Ｂ 605 23.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＮＢＤ－６１０Ｍ Ｂ 610 23.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＮＢＤ－６１５Ｍ Ｂ 615 23.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＮＢＤ－６２０Ｍ Ｂ 620 24.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ５－７８ＨＮＢＤ－６２５Ｍ Ｂ 625 24.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－２７０Ｍ Ａ 270 18.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－２７５Ｍ Ａ 275 18.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－２９０Ｍ Ａ 290 19.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＢＰ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＢＰ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＢＰ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＢＰ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＢＰ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＢＰ－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＢＤ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＢＤ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＢＤ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＢＤ－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＢＤ－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３２５Ｍ Ａ 325 22.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＨＰＨ－３３０Ｍ Ａ 330 22.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３２５Ｍ Ａ 325 19.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３３０Ｍ Ａ 330 20.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３３５Ｍ Ａ 335 20.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３４０Ｍ Ａ 340 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３４５Ｍ Ａ 345 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３５０Ｍ Ａ 350 21.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３５５Ｍ Ａ 355 21.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＤ－３６０Ｍ Ａ 360 22.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＨ－３４０Ｍ Ａ 340 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＨ－３４５Ｍ Ａ 345 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＨ－３５０Ｍ Ａ 350 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＨ－３５５Ｍ Ａ 355 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＨ－３６０Ｍ Ａ 360 21.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＯＰＨ－３６５Ｍ Ａ 365 21.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＢ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
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ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＢ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＢ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＢ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＢ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＤ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＤ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＤ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＤ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－２７５Ｍ Ａ 275 18.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＥ－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＨ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＨ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＨ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＨ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＨ－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＰＨ－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－２７０Ｍ Ａ 270 18.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－２７５Ｍ Ａ 275 18.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－６０ＳＴ－３００Ｍ Ａ 300 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３２０Ｍ Ａ 320 18.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３２５Ｍ Ａ 325 18.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３３０Ｍ Ａ 330 18.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＢＰ－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＢＤ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＢＤ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＢＤ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＢＤ－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＢＤ－３８５Ｍ Ａ 385 21.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３８５Ｍ Ａ 385 21.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３９０Ｍ Ａ 390 22.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－３９５Ｍ Ａ 395 22.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＨＰＨ－４００Ｍ Ａ 400 22.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＤ－３８５Ｍ Ａ 385 19.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＤ－３９０Ｍ Ａ 390 20.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＤ－３９５Ｍ Ａ 395 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＤ－４００Ｍ Ａ 400 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＤ－４０５Ｍ Ａ 405 20.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＤ－４１０Ｍ Ａ 410 21.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＨ－３９０Ｍ Ａ 390 20.5 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＨ－３９５Ｍ Ａ 395 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＨ－４００Ｍ Ａ 400 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＨ－４０５Ｍ Ａ 405 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＨ－４１０Ｍ Ａ 410 21.5 単結晶
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ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＯＰＨ－４１５Ｍ Ａ 415 21.8 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＢ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＢ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＢ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＢ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＢ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＢ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＤ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＤ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＤ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＤ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＥ－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＰＨ－３８５Ｍ Ａ 385 21.9 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３２０Ｍ Ａ 320 18.2 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３２５Ｍ Ａ 325 18.4 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３３０Ｍ Ａ 330 18.7 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
ＬＯＮＧｉ ＬＲ６－７２ＳＴ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－１２０Ｐ－２８Ｈ Ｂ 120 17.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－１２５Ｍ－２８Ｈ Ｂ 125 18.2 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２３５Ｍ－４８Ｈ－００２ Ａ 235 20.0 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２４０Ｍ－４８Ｈ－００２ Ａ 240 20.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２４５Ｍ－４８Ｈ－００２ Ａ 245 20.9 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２５０Ｍ－４８Ｈ－００２ Ａ 250 21.3 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２５０Ｍ－５０Ｈ－００２ Ａ 250 20.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２５５Ｐ－６０Ｃ Ｂ 255 17.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２５５Ｐ－６０Ｃ－００９ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２５５Ｐ－６０Ｗ Ｂ 255 17.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２５５Ｐ－６０Ｗ－００９ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｍ－４８ＭＨ－００２ Ａ 260 22.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｍ－５０Ｈ－００２ Ａ 260 21.3 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｐ－６０Ｃ Ｂ 260 17.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｐ－６０Ｃ－００９ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｐ－６０Ｈ－００２ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｐ－６０Ｗ Ｂ 260 17.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６０Ｐ－６０Ｗ－００９ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６５Ｐ－６０Ｃ Ｂ 265 18.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６５Ｐ－６０Ｃ－００９ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６５Ｐ－６０Ｗ Ｂ 265 18.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２６５Ｐ－６０Ｗ－００９ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｍ－５０ＭＨ－００２ Ａ 270 22.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｍ－６０Ｃ Ｂ 270 18.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｍ－６０Ｃ－００９ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 270 18.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｍ－６０Ｗ Ｂ 270 18.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｍ－６０Ｗ－００９ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｐ－６０Ｃ－００９ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｐ－６０Ｈ Ｂ 270 18.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｐ－６０Ｈ－００２ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｐ－６０Ｗ Ｂ 270 18.3 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７０Ｐ－６０Ｗ－００９ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｍ－６０Ｃ Ｂ 275 19.1 単結晶
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Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｍ－６０Ｃ－００９ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｍ－６０Ｗ Ｂ 275 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｍ－６０Ｗ－００９ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｐ－６０Ｈ Ｂ 275 18.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｐ－６０Ｈ－００２ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｐ－６０Ｗ Ｂ 275 18.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｐ－６０Ｗ－００２ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５Ｐ－６０Ｗ－００９ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２７５ＰＶ－６０Ｈ Ｂ 275 18.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｃ Ｂ 280 19.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｃ－００２ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｃ－００９ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｈ Ｂ 280 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｗ Ｂ 280 19.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｍ－６０Ｗ－００９ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０Ｐ－６０Ｈ Ｂ 280 18.9 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８０ＰＣ－１２０Ｈ Ｂ 280 18.9 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２８５Ｎ－６０ＢＦ－００２ Ｂ 285 19.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｍ－６０Ｈ Ｂ 290 19.7 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｍ－６０Ｗ Ｂ 290 19.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｍ－６０Ｗ－００２ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｎ－６０Ｂ－００２ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｎ－６０ＢＦ Ｂ 290 20.2 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９０Ｐ－６０Ｈ Ｂ 290 19.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９５Ｍ－６０Ｃ－００９ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９５Ｍ－６０Ｈ Ｂ 295 20.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９５Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９５Ｍ－６０Ｗ－００２ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９５Ｍ－６０Ｗ－００９ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－２９５Ｎ－６０ＢＦ Ｂ 295 20.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３００Ｍ－６０Ｈ Ｂ 300 20.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３００Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 300 20.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３０５Ｍ－６０Ｈ Ｂ 305 20.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３０５Ｍ－６０Ｗ－００２ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３１０Ｍ－６０Ｈ Ｂ 310 21.2 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３１０Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 310 21.2 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３１０ＭＣ－１２０Ｈ Ｂ 310 21.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３１５Ｍ－６０Ｈ Ｂ 315 21.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３１５Ｍ－６０Ｈ－００２ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２０Ｍ－６０Ｈ Ｂ 320 21.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２０Ｍ－６０ＭＨ Ｂ 320 21.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２０ＭＶ－６０Ｈ Ｂ 320 21.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２５Ｍ－６０ＭＨ Ｂ 325 22.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２５Ｍ－６０ＭＨ－００２ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２５ＭＶ－６０Ｈ Ｂ 325 21.6 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３２５Ｐ－７２Ｈ Ｂ 325 18.3 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３４０ＭＣＶ－１２０ＭＨ Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３４５ＭＣＶ－１２０ＭＨ Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３７０ＭＣＶ－１２０ＭＨ Ｂ 370 22.5 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３７５ＭＣＶ－１２０ＭＨ Ｂ 375 22.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３８０ＭＣＶ－１２０ＭＨ Ｂ 380 23.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－３８０ＭＣＶ－１２０ＭＨ－００２ Ａ 380 23.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ－４５０ＭＣＶ－１２０ＭＨ Ｂ 450 22.7 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―１００Ｍ―３６Ｈ Ｂ 100 17.9 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―１００ＭＳ―３６ Ｂ 100 17.9 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―１０５Ｍ―３６Ｈ Ｂ 105 18.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―１５０Ｃ２ Ａ 150 15.2 化合物
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―１５５Ｃ２ Ａ 155 15.8 化合物
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―１６０Ｃ２ Ａ 160 16.3 化合物
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２００Ｍ―７２Ｈ Ｂ 200 17.9 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２５０Ｍ―９６Ｈ Ｂ 250 16.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２５０Ｐ―６０Ｈ Ｂ 250 17.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２５５Ｐ―６０Ｈ Ｂ 255 17.4 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２６０Ｐ―６０Ｈ Ｂ 260 17.8 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２６５Ｍ―９６Ｈ Ｂ 265 17.8 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２６５Ｐ―６０Ｈ Ｂ 265 18.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２７０Ｍ―６０Ｈ Ｂ 270 18.5 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２７０Ｍ―９６Ｈ Ｂ 270 18.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―２７５Ｍ―６０Ｈ Ｂ 275 19.1 単結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―３００Ｐ―７２Ｈ Ｂ 300 17.1 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―３１０Ｐ―７２Ｈ Ｂ 310 17.6 多結晶
Ｌｏｏｏｐ ＬＰ―４５０ＭＣＶ―１４４ＭＢＢ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２４５Ｐ　Ｒ１ Ａ 245 16.7 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２５０Ｇ Ａ 250 17.1 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２５０Ｇ／Ｒ１ Ａ 250 17.1 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２５０Ｐ　Ｒ１ Ａ 250 17.1 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２５５Ｐ＿Ｒ１ Ａ 255 17.4 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２６０Ｐ＿Ｒ１ Ａ 260 17.8 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２６５Ｐ４Ｂ Ａ 265 18.1 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２７０Ａ３ Ａ 270 18.3 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２７５Ａ３ Ａ 275 18.6 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２８０Ａ３ Ａ 280 18.9 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ２８５Ａ３ Ａ 285 19.3 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３００ＰＤ Ａ 300 17.1 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３０５Ａ１ Ａ 305 17.4 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３１０Ａ１ Ａ 310 17.6 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３１０ＰＤ Ａ 310 17.6 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３１５Ａ１ Ａ 315 17.9 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３１５Ａ２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３２０Ａ３ Ａ 320 18.0 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３２０Ｐ４Ｂ Ａ 320 18.2 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３２５Ａ３ Ａ 325 18.3 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３３０Ａ３ Ａ 330 18.6 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３３５Ａ３ Ａ 335 18.9 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３４０Ａ３ Ａ 340 19.2 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｍ３４５Ａ３ Ａ 345 19.5 多結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１７５ Ａ 175 16.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１８０ Ａ 180 16.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１８８ Ａ 188 16.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１８８　Ｒ１ Ａ 188 16.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９０ Ａ 190 17.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９０　Ｒ１ Ａ 190 17.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９２　Ｒ２ Ａ 192 17.2 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９３　Ｒ２ Ａ 193 17.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９４　Ｒ１ Ａ 194 17.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９４　Ｒ２ Ａ 194 17.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９５　Ｒ２ Ａ 195 17.5 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９６　Ｒ２ Ａ 196 17.5 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９７　Ｒ２ Ａ 197 17.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９８　Ｒ２ Ａ 198 17.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ１９９　Ｒ２ Ａ 199 17.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２００　Ｒ２ Ａ 200 17.9 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２００　Ｒ３ Ａ 200 17.9 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２００　Ｒ４ Ａ 200 17.9 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０１　Ｒ２ Ａ 201 18.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０２　Ｒ２ Ａ 202 18.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０３　Ｒ２ Ａ 203 18.2 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０４　Ｒ２ Ａ 204 18.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０５　Ｒ２ Ａ 205 18.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０５　Ｒ４ Ａ 205 18.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２０６　Ｒ２ Ａ 206 18.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２１０Ｐ Ａ 210 18.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２２０Ｐ Ａ 220 19.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２２０ＰＨ Ａ 220 19.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２４０　Ｒ１ Ａ 240 16.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２４０　Ｒ２ Ａ 240 16.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２４５　Ｒ２ Ａ 245 17.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２４８　Ｒ２ Ａ 248 17.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２５０　Ｒ４ Ａ 250 17.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２５０Ｐ Ａ 250 17.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２５５　Ｒ４ Ａ 255 17.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２６０　Ｒ４ Ａ 260 18.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２６０Ｐ Ａ 260 18.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２６５Ｐ Ａ 265 18.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２７０Ｐ Ａ 270 18.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２７０ＰＨ Ａ 270 18.8 単結晶
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ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２７５Ｐ Ａ 275 19.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２７５Ｐ４Ｂ Ａ 275 18.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２７５ＰＨ Ａ 275 19.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２８０Ａ３ Ａ 280 19.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２８０Ｐ Ａ 280 19.2 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２８５Ａ３ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２８５Ｐ４Ｂ Ａ 285 19.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２９０Ａ３ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２９０Ｐ Ａ 290 19.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２９５Ａ３ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ２９５Ｐ１ Ａ 295 20.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３００Ａ３ Ａ 300 20.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３１０Ａ３ Ａ 310 21.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３２０ＰＤ Ａ 320 18.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３３５Ａ３ Ａ 335 19.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３４０Ａ３ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３４０Ｆ４Ｂ Ａ 340 19.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３４５Ａ３ Ａ 345 19.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３５０Ａ３ Ａ 350 19.9 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３５０Ｆ４Ｂ Ａ 350 19.9 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３６０Ａ３ Ａ 360 20.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　Ｓ３６５Ａ３ Ａ 365 20.7 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ３４０Ａ６ Ａ 340 22.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ３４５Ａ６１２０ Ａ 345 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ３５０Ａ６１２０ Ａ 350 23.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ３８０Ａ６１３２ Ｂ 380 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ３８５Ａ６１３２ Ｂ 385 23.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４００Ａ６１４４ Ａ 400 22.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４０５Ａ６１４４ Ａ 405 22.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４１０Ａ６１４４ Ａ 410 22.5 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４１５Ａ６１４４ Ａ 415 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４２０Ａ６１４４ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４３５Ａ６１５６ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４４０Ａ６１５６ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４４５Ａ６１５６ Ｂ 445 22.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４５０Ａ６１４４ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４５５Ａ６１４４ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ４６０Ａ６１４４ Ｂ 460 23.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ５００Ａ６１５０ Ｂ 500 22.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ５０５Ａ６１５０ Ｂ 505 22.9 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ５９０Ａ６１２０ Ｂ 590 22.2 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ５９５Ａ６１２０ Ｂ 595 22.4 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ６００Ａ６１２０ Ｂ 600 22.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨ６０５Ａ６１２０ Ｂ 605 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ４３５Ａ６１４４ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ４４０Ａ６１４４ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ４４５Ａ６１４４ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ４５０Ａ６１４４ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ４５５Ａ６１４４ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ４６０Ａ６１４４ Ｂ 460 23.3 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ５００Ａ６１５０ Ｂ 500 22.6 単結晶
ＬＳ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＰＶＭ　ＳＨＢ５０５Ａ６１５０ Ｂ 505 22.9 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２６５Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２７０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２７５Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２８０Ｐ Ａ 280 19.1 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２８５Ｐ Ａ 285 19.5 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－２９０Ｐ Ａ 290 19.8 多結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３００Ｍ Ａ 300 20.5 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３１０Ｍ Ａ 310 21.2 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３２０Ｍ Ａ 320 21.1 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３２５Ｍ Ａ 325 21.4 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３３０Ｍ Ａ 330 21.8 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＥ－３３５Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
ＬＵＸＥＮ ＬＮＳＦ‐３１０Ｍ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－１１５Ｍ／１５６－２７ Ｂ 115 17.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－１２０Ｍ／１５６－２７ Ｂ 120 18.6 単結晶
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Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－１３０Ｍ／１５６－２７＋ Ｂ 130 20.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－１５５Ｐ／１５６－３６＋ Ａ 155 17.6 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－１７０Ｍ／１５６－３６＋ Ａ 170 19.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－１８０Ｍ／１５６－３６＋ Ｂ 180 20.9 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２５０Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２５０Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２５５Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２５５Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２６０Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２６０Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２６５Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２６５Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２７０Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２７０Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２７０Ｐ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 270 18.4 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２７５Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２７５Ｐ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 275 18.8 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８０Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８０Ｐ／１５６－６０＋ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８０Ｐ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 280 19.1 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８０Ｐ／１５６－７２＋ Ａ 280 15.9 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８５Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８５Ｐ／１５６－１２０＋ Ｂ 285 19.3 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８５Ｐ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 285 19.5 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２８５Ｐ／１５６－７２＋ Ａ 285 16.2 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９０Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９０Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 290 16.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９０Ｐ／１５６－１２０＋ Ｂ 290 19.6 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９０Ｐ／１５６－７２＋ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９５Ｍ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 295 20.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９５Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 295 17.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－２９５Ｐ／１５６－１２０＋ Ｂ 295 20.0 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３００Ｍ／１５６－６０＋ Ａ 300 20.9 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３００Ｍ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 300 20.9 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３００Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３００Ｐ／１５６－１２０＋ Ｂ 300 20.3 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３０５Ｍ／１５６－６０＋ Ｂ 305 21.2 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３０５Ｍ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 305 21.2 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１０Ｍ／１５６－６０＋ Ｂ 310 21.6 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１０Ｍ／１５６－６０＋ＧＧ Ｂ 310 21.6 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１０Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１０Ｐ／１５６－７２＋ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１５Ｍ／１５６－１２０＋ Ｂ 315 21.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１５Ｍ／１５６－６０＋ Ｂ 315 21.9 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１５Ｍ／１５８－１２０＋ Ｂ 315 20.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３１５Ｐ／１５６－７２＋ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２０Ｍ／１５６－１２０＋ Ｂ 320 21.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２０Ｍ／１５６－６０＋ Ｂ 320 22.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２０Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２０Ｍ／１５８－１２０＋ Ｂ 320 21.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２０Ｐ／１５６－７２＋ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２５Ｍ／１５６－１２０＋ Ｂ 325 22.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２５Ｍ／１５８－１２０＋ Ｂ 325 21.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３２５Ｍ／１５８－６０＋ Ａ 325 21.6 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３０Ｍ／１５６－１２０＋ Ｂ 330 22.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３０Ｍ／１５８－１２０＋ Ｂ 330 21.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３０Ｍ／１５８－１２０＋　ＧＧ　ＢＩＦ Ａ 330 22.0 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３０Ｐ／１５６－７２＋ Ｂ 330 18.8 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３５Ｍ／１５８－１２０＋ Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３５Ｍ／１５８－１２０＋　ＧＧ　ＢＩＦ Ａ 335 22.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３３５Ｐ／１５６－７２＋ Ｂ 335 19.1 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３４０Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 340 19.7 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３４０Ｍ／１５８－１２０＋ Ａ 340 22.6 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３４０Ｍ／１５８－１２０＋　ＧＧ　ＢＩＦ Ａ 340 22.6 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３４０Ｐ／１５６－１４４＋ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３４０Ｐ／１５６－７２＋ Ｂ 340 19.4 多結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３４５Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 345 20.0 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３５０Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 350 20.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３５５Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 355 20.6 単結晶
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Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３５５Ｍ／１６６－１２０＋　ＧＧ　ＢＩＦ　 Ｂ 355 21.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３６０Ｍ／１５６－７２＋ Ｂ 360 20.9 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３６０Ｍ／１６６－１２０＋　ＧＧ　ＢＩＦ Ｂ 360 21.9 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３６５Ｍ／１５６－７２＋ Ｂ 365 21.2 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３６５Ｍ／１６６－１２０＋ Ｂ 365 22.2 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３６５Ｍ／１６６－１２０＋　ＧＧ　ＢＩＦ Ｂ 365 22.2 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３７０Ｍ／１５６－７２＋ Ｂ 370 21.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３７０Ｍ／１６６－１２０＋ Ｂ 370 22.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３７５Ｍ／１５６－７２＋ Ａ 375 21.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３７５Ｍ／１６６－１２０＋ Ｂ 375 22.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３８０Ｍ／１５６－１４４＋ Ｂ 380 21.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３８０Ｍ／１６６－１２０＋ Ｂ 380 23.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３８５Ｍ／１５６－１４４＋ Ｂ 385 21.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３９０Ｍ／１５６－１４４＋ Ｂ 390 22.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３９０Ｍ／１５８－１４４＋ Ｂ 390 21.4 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－３９５Ｍ／１５８－１４４＋ Ｂ 395 21.7 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４００Ｍ／１５８－１４４＋ Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４０５Ｍ／１５８－１４４＋ Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４１０Ｍ／１５８－１４４＋ Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４４０Ｍ／１６６－１４４＋ Ｂ 440 22.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４５０Ｍ／１６６－１４４＋ Ｂ 450 22.8 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４５５Ｍ／１６６－１４４＋ Ｂ 455 23.0 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－４６０Ｍ／１６６－１４４＋ Ｂ 460 23.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－５２５Ｍ／１８２－１４４＋ Ｂ 525 22.1 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－５３０Ｍ／１８２－１４４＋ Ｂ 530 22.3 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－５３５Ｍ／１８２－１４４＋ Ｂ 535 22.5 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－５４０Ｍ／１８２－１４４＋ Ｂ 540 22.7 単結晶
Ｌｕｘｏｒ　Ｓｏｌａｒ ＬＸ－７５Ｍ／１５６－１８ Ｂ 75 17.4 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＦＣ－３００Ｍ－６０－１５６ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＦＣ－３０５Ｍ－６０－１５６ Ｂ 305 20.8 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＦＣ－３１０Ｍ－６０－１５６ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＦＣ－３１５Ｍ－６０－１５６ Ｂ 315 21.5 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３３０Ｍ－１２０－１５８ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３３５Ｍ－１２０－１５８ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３４０Ｍ－１２０－１５８ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３４５Ｍ－１２０－１５８ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３６０Ｍ－１２０－１６６ Ｂ 360 21.7 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３６５Ｍ－１２０－１６６ Ｂ 365 22.0 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３７０Ｍ－１２０－１６６ Ｂ 370 22.3 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－３７５Ｍ－１２０－１６６ Ｂ 375 22.6 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４００Ｍ－１４４－１５８ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４０５Ｍ－１４４－１５８ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４１０Ｍ－１４４－１５８ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４１５Ｍ－１４４－１５８ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４４０Ｍ－１４４－１６６ Ｂ 440 22.1 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４４５Ｍ－１４４－１６６ Ｂ 445 22.4 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４５０Ｍ－１４４－１６６ Ｂ 450 22.6 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＨＣ－４５５Ｍ－１４４－１６６ Ｂ 455 22.9 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－３９５Ｍ－６０－１６６ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４００Ｍ－６０－１６６ Ｂ 400 21.9 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４０５Ｍ－６０－１６６ Ｂ 405 22.2 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４１０Ｍ－６０－１６６ Ｂ 410 22.5 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４６５Ｍ－７２－１６６ Ｂ 465 21.3 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４７０Ｍ－７２－１６６ Ｂ 470 21.5 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４７５Ｍ－７２－１６６ Ｂ 475 21.7 単結晶
ＭＡＹＡＮ　ＥＣＯＬＵＴＩＯＮ ＭＹＳＳ－４８０Ｍ－７２－１６６ Ｂ 480 21.9 単結晶
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　１１５Ｎ Ａ 115 14.8 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　１２０Ｎ Ａ 120 15.5 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　１２５Ｎ Ａ 125 16.1 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　１３０Ｎ Ａ 130 16.8 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　２２０Ｗ Ａ 220 14.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　２３０Ｗ Ａ 230 15.4 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　２４０Ｗ Ａ 240 16.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　２５０Ｗ Ａ 250 16.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　３４０Ｗ Ａ 340 14.6 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　３５０Ｗ Ａ 350 15.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　３６０Ｗ Ａ 360 15.5 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　３７０Ｗ Ａ 370 15.9 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　７５Ｎ Ａ 75 15.0 化合物
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ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　８０Ｎ Ａ 80 16.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０２　８５Ｎ Ａ 85 17.1 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１２０Ｎ Ａ 120 15.4 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１２５Ｎ Ａ 125 16.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１３０Ｎ Ａ 130 16.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１３５Ｎ Ａ 135 17.3 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１４０Ｎ Ａ 140 18.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１６０Ｗ Ａ 160 14.4 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１７０Ｗ Ａ 170 15.3 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１８０Ｗ Ａ 180 16.2 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　１９０Ｗ Ａ 190 17.1 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　２００Ｗ Ａ 200 18.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　２８０ＮＬ Ａ 280 15.2 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　２９０ＮＬ Ａ 290 15.8 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　３００ＮＬ Ａ 300 16.3 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　３１０ＮＬ Ａ 310 16.9 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　３２０ＮＬ Ａ 320 17.4 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　３３０ＮＬ Ａ 330 18.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　３８０Ｍ Ａ 380 16.2 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　３９０Ｍ Ａ 390 16.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４００Ｍ Ａ 400 17.1 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４１０Ｍ Ａ 410 17.5 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４２０Ｍ Ａ 420 18.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４６０Ｗ Ａ 460 14.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４７０Ｗ Ａ 470 15.1 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４８０Ｗ Ａ 480 15.4 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　４９０Ｗ Ａ 490 15.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５００Ｗ Ａ 500 16.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５１０Ｗ Ａ 510 16.4 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５２０Ｗ Ａ 520 16.7 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５３０Ｗ Ａ 530 17.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５４０Ｗ Ａ 540 17.3 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５５０Ｗ Ａ 550 17.6 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　５６０Ｗ Ａ 560 18.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　７５Ｎ Ａ 75 15.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　８０Ｎ Ａ 80 16.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　８５Ｎ Ａ 85 17.0 化合物
ＭｉａＳｏｌｅ ＦＬＥＸ－０３　９０Ｎ Ａ 90 18.0 化合物
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ２７０ＰＳＣａ Ｂ 270 18.3 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ２７５ＰＳＣａ Ｂ 275 18.6 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ２８０ＰＳＣａ Ｂ 280 18.9 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ２８５ＭＳＣａ Ｂ 285 19.4 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ２９０ＭＳＣａ Ｂ 290 19.8 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ２９５ＭＳＣａ Ｂ 295 20.1 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３１５ＰＳＤａ Ｂ 315 17.8 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３２０ＰＳＤａ Ｂ 320 18.0 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３２５ＰＳＤａ Ｂ 325 18.3 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３３０ＰＳＤａ Ｂ 330 18.6 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３３５ＰＳＤａ Ｂ 335 18.9 多結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３４０ＭＳＤａ Ｂ 340 19.3 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３４５ＭＳＤａ Ｂ 345 19.6 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３５０ＭＳＤａ Ｂ 350 19.9 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３５５ＭＢＰ Ｂ 355 20.2 単結晶
Ｍｏｒｅｇｏｓｏｌａｒ ＭＧ３６０ＭＢＰ Ｂ 360 20.5 単結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＣＡＡＰ２００Ｗｐ Ａ 200 13.6 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＣＡＡＰ２１５Ｗｐ Ａ 215 14.7 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＣＡＡＰ２２５Ｗｐ Ａ 225 15.4 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＣＡＡＰ２３０Ｗｐ Ａ 230 15.7 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＰＶ　ＣＡＡＰ　ＢＢ（２３０Ｗ） Ａ 230 15.7 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＰＶ　ＣＡＡＰ　ＢＢ（２３５Ｗ） Ａ 235 16.0 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＰＶ　ＣＡＡＰ　ＢＢ（２４０Ｗ） Ａ 240 16.4 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬｉｔｅ　６０　２ｘ／３ｘ　２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬｉｔｅ　６０　２ｘ／３ｘ　２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬｉｔｅ　６０　２ｘ／３ｘ　２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬｉｔｅ　６０　２ｘ／３ｘ　２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬｉｔｅ　６０　２ｘ／３ｘ　２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬＩＴＥ　６０　２ｘ／３ｘ　２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬＩＴＥ　６０　２ｘ／３ｘ　２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＭＯＳＥＲ　ＢＡＥＲ　ＰＶ ＭＢＳＬ　ｅＬＩＴＥ　６０　２ｘ／３ｘ　２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
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ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＭ３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＭ３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＭ３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＭ３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＰ３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＰ３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＡＰ３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＭ２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＭ２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＭ２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＭ３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＰ２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＰ２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＮＩＣＥ　ＳＵＮ ＮＣＳ－６ＢＰ２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＨＤＳ２４５Ｍ－６０ Ａ 245 17.1 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＨＤＳ２５０Ｍ－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＨＤＳ２５５Ｍ－６０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＨＤＳ２６０Ｍ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＨＤＳ２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２６５Ｐ－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２７５Ｍ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２８０Ｐ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２８５Ｍ－６０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２９０Ｍ－６０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－２９５Ｍ－６０ Ａ 295 20.5 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.9 単結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.2 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.5 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.8 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.0 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
ＮＩＩＭＩ－ＳＯＬＡＲ ＮＳＣ－３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ１４５Ｂ１Ａ Ａ 145 16.8 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ１５０Ｂ１Ａ Ａ 150 17.4 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ１９５Ｂ２Ａ Ａ 195 17.0 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ２００Ｂ２Ａ Ａ 200 17.4 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ２４０Ｂ３Ａ Ａ 240 16.7 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ２４５Ｂ３Ａ Ａ 245 17.1 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ２５０Ｂ３Ａ Ａ 250 17.4 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｍ２５５Ｂ３Ａ Ａ 255 17.7 単結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ１８０Ａ２Ａ Ａ 180 15.4 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ１８５Ａ２Ａ Ａ 185 15.8 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ１９０Ａ２Ａ Ａ 190 16.2 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ１９５Ａ２Ａ Ａ 195 16.6 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２３０Ａ３Ａ Ａ 230 15.7 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２３５Ａ３Ａ Ａ 235 16.0 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２４０Ａ３Ａ Ａ 240 16.4 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２４５Ａ３Ａ Ａ 245 16.7 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２５０Ａ３Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２５０Ｂ３Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２５５Ｂ３Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２６０Ｂ３Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２６０Ｅ３Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２６５Ｂ３Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
ＮＳＰ・ＤｅｌＳｏｌａｒ Ｄ６Ｐ２７０Ｂ３Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｏｍｓｕｎ　Ｐｏｗｅｒ ＯＭ６０－２５０ Ｂ 250 17.1 多結晶
Ｏｍｓｕｎ　Ｐｏｗｅｒ ＯＭ６０－２６０ Ｂ 260 17.8 多結晶
ＯＭソーラー ＯＭ－１２５ＳＭＳ１１２Ａ－Ｓ Ａ 112 17.2 単結晶
ＯＭソーラー ＯＭ－１５６ＳＭＳ１２５Ａ－Ｓ Ａ 125 17.4 単結晶
ＯＭソーラー ＯＭ－１５６ＳＭＳ１３０Ａ－Ｓ Ａ 130 18.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１４０Ｍ－３０ＤＧ Ａ 140 19.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１４５Ｍ－３６ Ａ 145 16.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１４５Ｐ－３６ Ａ 145 16.5 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１５０Ｍ－３６ Ａ 150 17.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１５０Ｐ－３６ Ａ 150 17.1 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１５５Ｍ－３６ Ａ 155 18.0 単結晶
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Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１５５Ｐ－３６ Ａ 155 17.6 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１９０Ｍ－７２　 Ａ 190 17.0 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１９５Ｍ－４８ Ａ 195 17.0 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－１９５Ｐ－４８ Ａ 195 16.6 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２００Ｍ－４８ Ａ 200 17.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２００Ｍ－７２ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２００Ｐ－４８ Ａ 200 17.1 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２０５Ｍ－４８ Ａ 205 17.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２０５Ｐ－４８ Ａ 205 17.5 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２１０Ｍ－４８ Ａ 210 18.3 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２１０Ｐ－４８ Ａ 210 17.9 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２４０Ｐ－６０ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２４５Ｐ－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２５０Ｍ－６０　 Ａ 250 17.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２５５Ｍ－６０ Ａ 255 17.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６０Ｍ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６０Ｐ－６０ＤＧ Ａ 260 17.6 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.5 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６５ＭＢ－６０ Ａ 265 18.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６５Ｐ－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２６５Ｐ－６０ＤＧ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７０Ｍ－６６ Ａ 270 17.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７０ＭＡ－６０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７０ＭＢ－６０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７０Ｐ－６０ＤＧ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７５Ｍ－６０ Ａ 275 18.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７５ＭＢ－６０ Ａ 275 18.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７５Ｐ－６０ＤＧ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２７５Ｐ－６６ Ａ 275 17.1 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８０ＭＡ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８０ＭＢ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８０Ｐ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８０Ｐ－６０ＤＧ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８５Ｍ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８５ＭＡ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２８５ＭＢ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２９０Ｍ－６０ Ａ 290 19.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２９０ＭＡ－６０ Ａ 290 19.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２９０ＭＢ－６０ Ａ 290 19.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２９５Ｍ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－２９５ＭＢ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.5 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３００Ｍ－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３００ＭＢ－６０ Ａ 300 20.5 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３００Ｐ－７２ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３０５Ｍ－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３０５Ｍ－７２ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３１０Ｍ－６０ Ａ 310 21.2 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３１０Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.8 多結晶
Ｐｅｒｌｉｇｈｔ　Ｓｏｌａｒ ＰＬＭ－３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１４０Ｐ－１２／Ｇ Ａ 140 15.9 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１４５Ｐ－１２／Ｇ Ａ 145 16.5 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１５０Ｍ－１２／Ｇ Ａ 150 17.4 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１５０Ｐ－１２／Ｇ Ａ 150 17.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１５５Ｍ－１２／Ｇ Ａ 155 18.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１５５Ｐ－１２／Ｇ Ａ 155 17.6 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１６０Ｍ－１２／Ｇ Ａ 160 18.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１６０Ｐ－１２／Ｇ Ａ 160 18.2 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１６５Ｍ－１２／Ｇ Ａ 165 19.1 単結晶
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Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１６５Ｐ－１２／Ｇ Ａ 165 18.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１７０Ｍ－１２／Ｇ Ａ 170 19.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１８０Ｍ－２４／Ｆ Ａ 180 16.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１８５Ｍ－２４／Ｆ Ａ 185 16.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１９０Ｍ－２４／Ｆ Ａ 190 17.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ１９５Ｍ－２４／Ｆ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２００Ｍ－２４／Ｆ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２０５Ｍ－２４／Ｆ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２３０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 230 16.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２３５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 235 16.4 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２４０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 240 16.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２４５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２５０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２５０Ｐ－２０／Ｕ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２５５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２５５Ｐ－２０／Ｕ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２６０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２６０Ｐ－２０／Ｕ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２６５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２６５Ｐ－２０／Ｕ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２７０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２７０Ｐ－２０／Ｕ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２７５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２７５Ｐ－２０／Ｕ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２８０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２８０Ｐ－２０／Ｕ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２８０Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２８５Ｐ－２０／Ｕ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２８５Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２９０Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 290 19.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２９５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 295 20.3 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ２９５Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 295 20.2 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３００Ｍ－２０／Ｕ Ａ 300 20.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３００Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 300 20.5 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３００Ｐ－２４／Ｔ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３０５Ｍ－２０／Ｕ Ａ 305 21.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３０５Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 305 20.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３０５Ｐ－２４／Ｔ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３１０Ｍ－２０／Ｕ Ａ 310 21.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３１０Ｍ－２０／ＵＭ Ａ 310 21.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３１０Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 310 21.2 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３１０Ｐ－２４／Ｔ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３１５Ｍ－２０／ＵＭ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３１５Ｐ－２０／ＵＭ Ａ 315 21.5 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３２０Ｍ－２０／ＵＭ Ａ 320 22.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３２０Ｐ－２４／Ｔ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３２５Ｍ－２０／ＵＭ Ａ 325 22.3 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３２５Ｐ－２４／Ｔ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３３０Ｍ１－２０／ＵＨ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３３０Ｍ１Ｈ－２０／ＵＨ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３３０Ｍ－２０／ＵＭ Ａ 330 22.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３３０Ｐ－２４／Ｔ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３３５Ｍ１－２０／ＵＨ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３３５Ｍ１Ｈ－２０／ＵＨ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３４０Ｍ１－２０／ＵＨ Ａ 340 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３４０Ｍ１Ｈ－２０／ＵＨ Ａ 340 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３４０Ｍ２ＧＦＨ－２０／ＵＮＨ Ａ 340 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３４０Ｍ３－２０／ＵＭ Ａ 340 21.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３４５Ｍ－２４／Ｔ Ａ 345 19.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３５０Ｍ－２４／Ｔ Ａ 350 20.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３５０Ｍ２ＧＦＨ－２０／ＵＮＨ Ａ 350 23.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３５５Ｍ－２４／Ｔ Ａ 355 20.3 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３６０Ｍ－２４／Ｔ Ａ 360 20.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３６０Ｐ－２４／ＴＭ Ａ 360 19.8 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３６５Ｍ－２４／Ｔ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３６５Ｐ－２４／ＴＭ Ａ 365 20.1 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３７０Ｍ４－２０／ＵＨ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３７０Ｍ４Ｈ－２０／ＵＨ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３７０Ｐ－２４／ＴＭ Ａ 370 20.3 多結晶
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Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３７５Ｍ４－２０／ＵＨ Ａ 375 22.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３７５Ｍ４Ｈ－２０／ＵＨ Ａ 375 22.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３７５Ｐ－２４／ＴＭ Ａ 375 20.6 多結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３８０Ｍ－２４／ＴＭ Ａ 380 21.7 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３８５Ｍ－２４／ＴＭ Ａ 385 22.0 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３９０Ｍ－２４／ＴＭ Ａ 390 22.3 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ３９５Ｍ－２４／ＴＭ Ａ 395 22.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４１０Ｍ２ＧＦＨ－２４／ＴＮＨ Ａ 410 22.6 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４１５Ｍ２ＧＦＨ－２４／ＴＮＨ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４２０Ｍ２ＧＦＨ－２４／ＴＮＨ Ａ 420 23.1 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４４５Ｍ４－２４／ＴＨ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４４５Ｍ４Ｈ－２４／ＴＨ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４５０Ｍ４－２４／ＴＨ Ａ 450 22.8 単結晶
Ｐｈｏｎｏｓｏｌａｒ ＰＳ４５０Ｍ４Ｈ－２４／ＴＨ Ａ 450 22.8 単結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－１３０Ｍ６ Ａ 135 15.4 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－１４３Ｍ６ Ａ 143 16.3 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－１４５Ｍ６－３Ｂ６０６ Ａ 145 16.5 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－１７５Ｍ６ Ａ 180 15.4 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－１９２Ｍ６ Ａ 190 16.2 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－１９６Ｍ６ Ａ 200 15.2 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２１５Ｍ６ Ａ 214 16.2 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２１６Ｍ６ Ａ 220 15.0 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２２０Ｍ６－３Ｂ６０９ Ａ 220 16.7 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２２５Ｍ６－３Ｂ６０９ Ａ 225 17.1 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２３０Ｍ６ Ａ 230 15.7 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２３７Ｍ６ Ａ 238 16.2 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２４０Ｍ６ Ａ 240 16.4 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２４５Ｍ６ Ａ 245 16.7 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２５０Ｍ６ Ａ 250 17.1 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２５０Ｍ６－３Ｂ６１０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２５５Ｍ６－３Ｂ６１０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＰＯＷＥＲＣＯＭ ＰＰＶ－２６０Ｍ６－３Ｂ６１０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２５０Ｍ６－６０ Ｂ 250 17.4 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２５０Ｐ６－６０ Ｂ 250 17.1 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２５５Ｍ６－６０ Ｂ 255 17.7 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２５５Ｐ６－６０ Ｂ 255 17.4 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２６０Ｍ６－６０ Ｂ 260 18.1 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２６０Ｐ６－６０ Ｂ 260 17.8 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２６５Ｍ６－６０ Ｂ 265 18.4 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２６５Ｐ６－６０ Ｂ 265 18.1 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２７０Ｍ６－６０ Ｂ 270 18.8 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２７０Ｐ６－６０ Ｂ 270 18.4 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２９０Ｐ６－７２ Ｂ 290 16.5 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－２９５Ｐ６－７２ Ｂ 295 16.8 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３００Ｍ６－７２ Ｂ 300 17.4 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３００Ｐ６－７２ Ｂ 300 17.1 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３０５Ｍ６－７２ Ｂ 305 17.7 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３０５Ｐ６－７２ Ｂ 305 17.4 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３１０Ｍ６－７２ Ｂ 310 18.0 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３１０Ｐ６－７２ Ｂ 310 17.6 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３１５Ｍ６－７２ Ｂ 315 18.3 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３１５Ｐ６－７２ Ｂ 315 17.9 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３２０Ｍ６－７２ Ｂ 320 18.6 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３２０Ｐ６－７２ Ｂ 320 18.2 多結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３２５Ｍ６－７２ Ｂ 325 18.9 単結晶
Ｐｏｗｅｒｉｓｅ ＰＲ－３３０Ｍ６－７２ Ｂ 330 19.1 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－ＢＭ６５４２８０ Ｂ 280 21.3 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６３６１６０ Ｂ 160 18.2 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６３６１７０ Ｂ 170 19.3 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６３６１８０ Ｂ 180 20.4 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６５０２８０ Ｂ 280 20.4 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０２６０ Ｂ 260 17.8 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０２７０ Ｂ 270 18.5 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０２７５ＤＧ Ｂ 275 18.7 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０２８０ Ｂ 280 19.2 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０２９０ Ｂ 290 19.7 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０２９５ Ｂ 295 20.1 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６６０３００ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３００ Ｂ 300 17.1 単結晶
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ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３１０ Ｂ 310 17.7 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３２０ Ｂ 320 18.3 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３２０ＤＧ Ｂ 320 18.2 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３４０ Ｂ 340 19.3 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３５０ Ｂ 350 19.9 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３５５ Ｂ 355 20.1 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｍ６７２３６０ Ｂ 360 20.4 単結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６６０２５０ Ｂ 254.9 17.4 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６６０２７０ Ｂ 270 18.3 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６７２２８０ Ｂ 280 15.9 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６７２２９０ Ｂ 290 16.5 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６７２２９５ Ｂ 295 16.8 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６７２３００ Ｂ 300 17.1 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６７２３０５ Ｂ 305 17.4 多結晶
ＰＲＯＰＳＯＬＡＲ ＰＳ－Ｐ６７２３２０ Ｂ 320 18.0 多結晶
ＰＳＴ ＰＳＴ２４８ＧＴ Ａ 248 16.9 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２５０ＴＵ－３０Ｐ Ａ 250 16.9 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２６０ＴＵ－３０Ｐ Ａ 260 17.6 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２７０ＴＵ－３０ＮＤ Ａ 270 18.8 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２７０ＴＵ－３０Ｐ Ａ 270 18.3 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２７５ＴＵ－３０ＮＤ Ａ 275 19.1 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２７５ＴＵ－３０Ｐ Ａ 275 18.6 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２８０ＴＵ－３０ＮＤ Ａ 280 19.5 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２８０ＴＵ－３０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２８５ＴＵ－３０ＮＤ Ａ 285 19.8 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２８５ＴＵ－３０Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２９０ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 290 19.7 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２９０ＴＵ－３０Ｐ Ａ 290 19.6 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２９５ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 295 20.1 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ２９５ＴＵ－３０Ｐ Ａ 295 20.0 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３００ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 300 20.4 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３００ＴＵ－３０Ｐ Ａ 300 20.3 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３００ＴＵ－３６Ｐ Ａ 300 16.9 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３０５ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 305 20.8 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３１０ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 310 21.1 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３１５ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 315 21.5 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３１５ＴＵ－３６Ｐ Ａ 315 17.8 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３２０ＴＵ－３０ＭＤ Ａ 320 21.8 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３２０ＴＵ－３６ＮＤ Ａ 320 18.6 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３２０ＴＵ－３６Ｐ Ａ 320 18.0 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３２５ＴＵ－３６ＮＤ Ａ 325 18.9 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３２５ＴＵ－３６Ｐ Ａ 325 18.3 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３３０ＴＵ－３６ＮＤ Ａ 330 19.1 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３３０ＴＵ－３６Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３３５ＴＵ－３６ＮＤ Ａ 335 19.4 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３３５ＴＵ－３６Ｐ Ａ 335 18.9 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３４０ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 340 19.3 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３４０ＴＵ－３６ＮＤ Ａ 340 19.7 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３４０ＴＵ－３６Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３４５ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 345 19.6 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３４５ＴＵ－３６Ｐ Ａ 345 19.5 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３５０ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 350 19.9 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３５０ＴＵ－３６Ｐ Ａ 350 19.7 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３５５ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 355 20.1 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３５５ＴＵ－３６Ｐ Ａ 355 20.0 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３６０ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 360 20.4 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３６０ＴＵ－３６Ｐ Ａ 360 20.3 多結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３６５ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 365 20.7 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３７０ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 370 21.0 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３７５ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 375 21.3 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３８０ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 380 21.6 単結晶
ＱＸＰＶ ＳＬ３８５ＴＵ－３６ＭＤ Ａ 385 21.9 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２３０ＰＥ（ＢＬＫ） Ａ 230 15.7 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２４０ＰＥ（ＢＬＫ） Ａ 240 16.4 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２４０ＰＥ２ＳＭ　５０　ＢＬＫ Ａ 240 19.6 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２４５ＰＥ２ＳＭ　５０　ＢＬＫ Ａ 245 20.0 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２５０ＰＥ Ａ 250 17.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２５０ＰＥ（ＢＬＫ） Ａ 250 17.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２５０ＰＥ２ＳＭ　５０　ＢＬＫ Ａ 250 20.4 単結晶
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ＲＥＣ ＲＥＣ２５５ＰＥ Ａ 255 17.4 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２５５ＰＥ（ＢＬＫ） Ａ 255 17.4 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２５５ＰＥ２ＳＭ　５０　ＢＬＫ Ａ 255 20.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２６０ＰＥ Ａ 260 17.8 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２６０ＰＥ（ＢＬＫ） Ａ 260 17.8 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２６５ＰＥ Ａ 265 18.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２６５ＴＰ Ａ 265 18.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７０ＰＥ Ａ 270 18.3 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７０ＴＰ Ａ 270 18.4 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７０ＴＰ　ＢＬＫ Ａ 270 18.4 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７５ＰＥ Ａ 275 18.6 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７５ＴＰ Ａ 275 18.8 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７５ＴＰ　ＢＬＫ Ａ 275 18.8 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７５ＴＰ２ Ａ 275 18.6 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２７５ＴＰ２　ＢＬＫ２ Ａ 275 18.6 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８０ＴＰ Ａ 280 19.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８０ＴＰ　ＢＬＫ Ａ 280 19.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８０ＴＰ２ Ａ 280 18.9 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８０ＴＰ２　ＢＬＫ２ Ａ 280 18.9 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８５ＴＰ Ａ 285 19.5 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８５ＴＰ　ＢＬＫ Ａ 285 19.5 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８５ＴＰ２ Ａ 285 19.3 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２８５ＴＰ２　ＢＬＫ２ Ａ 285 19.3 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２９０ＴＰ２ Ａ 290 19.6 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ２９５ＴＰ２ Ａ 295 20.0 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３００ＴＰ２ Ａ 300 20.3 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３００ＴＰ２Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３０５ＮＰ Ａ 305 20.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３０５ＴＰ２Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３１０ＮＰ Ａ 310 21.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３１０ＰＥ　７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３１０ＴＰ２Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３１５ＮＰ Ａ 315 21.5 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３１５ＰＥ　７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３１５ＴＰ２Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３２０ＮＰ Ａ 320 21.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３２０ＴＰ２Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３２０ＴＰ３Ｍ Ａ 320 21.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３２５ＮＰ Ａ 325 22.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３２５ＴＰ２Ｍ Ａ 325 22.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３２５ＴＰ３Ｍ Ａ 325 21.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３０ＮＰ Ａ 330 22.5 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３０ＴＰ　７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３０ＴＰ２Ｍ Ａ 330 22.5 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３０ＴＰ３Ｍ Ａ 330 21.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３５ＴＰ　７２ Ａ 335 19.1 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３５ＴＰ２Ｓ　７２ Ａ 335 18.9 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３５ＴＰ２Ｓ　７２　ＸＶ Ａ 335 18.9 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３３５ＴＰ３Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４０ＡＡ Ａ 340 21.9 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４０ＴＰ　７２ Ａ 340 19.4 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４０ＴＰ２Ｓ　７２ Ａ 340 19.2 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４０ＴＰ２Ｓ　７２　ＸＶ Ａ 340 19.2 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４０ＴＰ３Ｍ Ａ 340 22.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４５ＡＡ Ａ 345 22.2 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４５ＴＰ　７２ Ａ 345 19.6 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４５ＴＰ２Ｓ　７２ Ａ 345 19.5 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３４５ＴＰ２Ｓ　７２　ＸＶ Ａ 345 19.5 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５０ＡＡ Ａ 350 22.6 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５０ＴＰ２Ｓ　７２ Ａ 350 19.7 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５０ＴＰ２Ｓ　７２　ＸＶ Ａ 350 19.7 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５５ＡＡ Ａ 355 22.9 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５５ＡＡ　Ｂｌａｃｋ Ａ 355 22.5 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５５ＴＰ２Ｓ　７２ Ａ 355 20.0 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３５５ＴＰ２Ｓ　７２　ＸＶ Ａ 355 20.0 多結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３６０ＡＡ Ａ 360 23.2 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３６０ＡＡ　Ｂｌａｃｋ Ａ 360 22.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３６０ＴＰ２ＳＭ７２ Ａ 360 20.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３６５ＡＡ Ａ 365 23.5 単結晶
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ＲＥＣ ＲＥＣ３６５ＡＡ　Ｂｌａｃｋ Ａ 365 23.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３６５ＴＰ２ＳＭ７２ Ａ 365 20.7 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３７０ＡＡ Ａ 370 23.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３７０ＡＡ　Ｂｌａｃｋ Ａ 370 23.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３７０ＴＰ２ＳＭ７２ Ａ 370 21.0 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３７５ＡＡ Ａ 375 23.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３７５ＡＡ　Ｂｌａｃｋ Ａ 375 23.8 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３７５ＴＰ２ＳＭ７２ Ａ 375 21.3 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３８０ＡＡ Ａ 380 24.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３８０ＴＰ２ＳＭ７２ Ａ 380 21.6 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３８０ＴＰ３ＳＭ　７２ Ａ 380 20.9 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３８５ＴＰ２ＳＭ　７２ Ａ 385 21.9 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３８５ＴＰ３ＳＭ　７２ Ａ 385 21.2 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３９０ＴＰ２ＳＭ　７２ Ａ 390 22.1 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３９０ＴＰ３ＳＭ　７２ Ａ 390 21.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３９５ＴＰ２ＳＭ　７２ Ａ 395 22.4 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ３９５ＴＰ３ＳＭ　７２ Ａ 395 21.7 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４００ＴＰ２ＳＭ　７２ Ａ 400 22.7 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４００ＴＰ３ＳＭ　７２ Ａ 400 22.0 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４３０ＡＡ　７２ Ａ 430 22.7 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４３５ＡＡ　７２ Ａ 435 23.0 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４４０ＡＡ　７２ Ａ 440 23.2 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４４５ＡＡ　７２ Ａ 445 23.5 単結晶
ＲＥＣ ＲＥＣ４５０ＡＡ　７２ Ａ 450 23.8 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２５０－６ＭＢ Ａ 250 17.0 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２５０－６ＰＢ Ａ 250 16.9 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２５５－６ＭＢ Ａ 255 17.3 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２５５－６ＰＢ Ａ 255 17.2 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２６０－６ＭＢ Ａ 260 17.7 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２６０－６ＰＢ Ａ 260 17.6 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２６５－６ＭＢ Ａ 265 18.0 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２６５－６ＰＢ Ａ 265 17.9 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２７０－６ＭＢ Ａ 270 18.4 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－２７０－６ＰＢ Ａ 270 18.3 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－３００－６ＰＡ Ａ 300 16.9 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－３０５－６ＰＡ Ａ 305 17.2 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－３１０－６ＰＡ Ａ 310 17.5 多結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－３３０－６ＭＡ Ｂ 330 18.7 単結晶
ＲＥＣＯＭ　ＡＧ ＲＣＭ－３５０－６ＭＡ Ｂ 350 19.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２６５－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 265 17.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７０－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 270 18.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７０－６ＰＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 270 18.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７０－６ＰＨ Ａ 270 18.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７０－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 270 18.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７５－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７５－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 275 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７５－６ＰＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 275 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７５－６ＰＨ Ａ 275 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２７５－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 275 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８０－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８０－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８０－６ＰＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８０－６ＰＨ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８０－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＭＨ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 285 19.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＰＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 285 19.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＰＨ Ａ 285 19.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２８５－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 285 19.2 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＭＨ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＰＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＰＨ Ａ 290 19.6 多結晶
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Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９０－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９５－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９５－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９５－６ＭＨ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９５－６ＰＢ－５－ＳＷ Ａ 295 19.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－２９５－６ＰＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 295 19.9 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３００－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３００－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３００－６ＭＨ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３００－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３０５－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３０５－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３０５－６ＭＨ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３０５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１０－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１０－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１０－６ＭＨ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１５－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１５－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１５－６ＭＨ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３１５－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 315 17.7 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２０－６ＭＢ－５－ＳＷ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２０－６ＭＢ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２０－６ＭＨ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２０－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２０－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＭＥ”Ｇ１”（１５００） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＭＨ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＰＨ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３２５－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３０－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３０－６ＭＥ”Ｇ１”（１５００） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３０－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 330 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３０－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 330 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３０－６ＰＨ Ａ 330 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３０－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 330 18.5 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３５－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３５－６ＭＥ”Ｇ１”（１５００） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３５－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 335 18.8 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３５－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 335 18.8 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３５－６ＰＨ Ａ 335 18.8 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３３５－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 335 18.8 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＭＥ”Ｇ１”（１５００） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＭＨ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 340 19.1 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 340 19.1 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＰＨ Ａ 340 19.1 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４０－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 340 19.1 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＭⅠ”Ｇ１”（１５００） Ａ 345 20.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＭＨ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 345 19.4 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 345 19.4 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＰＨ Ａ 345 19.4 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３４５－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 345 19.4 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＭⅠ”Ｇ１”（１５００） Ａ 350 21.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 350 19.9 単結晶
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Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＭＨ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＰＨ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５０－６ＰＨ－１５Ｖ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＭⅠ”Ｇ１”（１５００） Ａ 355 21.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＭＨ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＰＡ－５－ＳＷ Ａ 355 20.0 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３５５－６ＰＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 355 20.0 多結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６０－６ＭⅠ”Ｇ１”（１５００） Ａ 360 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６０－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６０－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６０－６ＭＨ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６５－６ＭⅠ”Ｇ１”（１５００） Ａ 365 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６５－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６５－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６５－６ＭＨ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３６５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７０－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７０－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７０－６ＭＨ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７５－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７５－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７５－６ＭＨ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３７５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８０－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８０－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８０－６ＭＨ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８０－ＳＭＫ Ａ 380 21.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８５－６ＭＡ－５－ＳＷ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８５－６ＭＡ－５－ＳＷ－１５Ｖ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８５－６ＭＨ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８５－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３８５－ＳＭＫ Ａ 385 22.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９０－６ＭＦ”Ｇ１”（１５００） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９０－６ＭＨ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９０－６ＭＨ－１５Ｖ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９０－ＳＭＢ“Ｍ６” Ａ 390 21.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９０－ＳＭＫ Ａ 390 22.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９５－６ＭＦ”Ｇ１”（１５００） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９５－ＳＭＢ“Ｍ６” Ａ 395 21.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－３９５－ＳＭＫ Ａ 395 22.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４００－６ＭＦ”Ｇ１”（１５００） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４００－ＳＭＢ“Ｍ６” Ａ 400 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４００－ＳＭＫ Ａ 400 22.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４０５－６ＭＦ”Ｇ１”（１５００） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４０５－ＳＭＢ“Ｍ６” Ａ 405 22.2 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４１０－６ＭＦ”Ｇ１”（１５００） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４１０－ＳＭＢ“Ｍ６” Ａ 410 22.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４１５－ＳＢＭＡ Ａ 415 20.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４２０－ＳＢＭＡ Ａ 420 21.2 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４２５－６ＭＪ”Ｇ１”（１５００） Ａ 425 21.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４２５－ＳＢＭＡ Ａ 425 21.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４３０－６ＭＪ”Ｇ１”（１５００） Ａ 430 21.3 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４３０－ＳＢＭＡ Ａ 430 21.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４３５－６ＭＪ”Ｇ１”（１５００） Ａ 435 21.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４３５－７ＭＥ（１５００） Ａ 435 22.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４３５－ＳＢＭＡ Ａ 435 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４４０－６ＭＪ”Ｇ１”（１５００） Ａ 440 21.8 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４４０－７ＭＥ（１５００） Ａ 440 22.2 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４４５－６ＭＪ”Ｇ１”（１５００） Ａ 445 22.0 単結晶
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Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４４５－７ＭＥ（１５００） Ａ 445 22.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４５０－７ＭＥ（１５００） Ａ 450 22.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４５０－ＳＢＭＬ Ａ 450 21.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４５５－７ＭＥ（１５００） Ａ 455 23.0 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４５５－ＳＢＭＬ Ａ 455 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４５５－ＳＭＬ Ａ 455 21.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４６０－ＳＢＭＬ Ａ 460 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４６０－ＳＭＬ Ａ 460 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４６５－ＳＭＬ Ａ 465 22.1 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４７０－ＳＭＡ“Ｍ６” Ａ 470 21.5 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４７０－ＳＭＬ Ａ 470 22.4 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４７５－ＳＭＡ“Ｍ６” Ａ 475 21.7 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４７５－ＳＭＬ Ａ 475 22.6 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４８０－ＳＭＡ“Ｍ６” Ａ 480 21.9 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４８５－ＳＭＡ“Ｍ６” Ａ 485 22.2 単結晶
Ｒｅｃｏｍ　Ｓｉｌｌｉａ ＲＣＭ－４９０－ＳＭＡ“Ｍ６” Ａ 490 22.4 単結晶
ＲＥＮＯＧＹ ＲＮＧ－２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＲＥＮＯＧＹ ＲＮＧ－３００Ｐ　 Ａ 300 17.1 多結晶
ＲＥＮＯＧＹ ＲＮＧ－３０５Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３００Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３０５Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３０６Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３０７Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３０８Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３０９Ｐ Ａ 325 18.4 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１０Ｐ Ａ 330 18.8 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１１Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１２Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１３Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１４Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１５Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１６Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１７Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１８Ｐ Ａ 300 17.0 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３１９Ｐ Ａ 305 17.3 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２０Ｐ Ａ 310 17.6 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２１Ｐ Ａ 315 17.9 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２２Ｐ Ａ 320 18.2 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２３Ｐ Ａ 325 18.4 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２４Ｐ Ａ 250 17.0 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２５Ｐ Ａ 255 17.4 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２６Ｐ Ａ 260 17.7 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２７Ｐ Ａ 265 18.0 単結晶
ＲＥＳＵＮ　ＳＯＬＡＲ ＲＳ６Ｓ３２８Ｐ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５３０ＢＭＤＧ Ａ 530 21.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５３５ＢＭＤＧ Ａ 535 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５３５Ｍ Ａ 535 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５４０ＢＭＤＧ Ａ 540 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５４０Ｍ Ａ 540 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５４５ＢＭＤＧ Ａ 545 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５４５Ｍ Ａ 545 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５５０ＢＭＤＧ Ａ 550 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５５０Ｍ Ａ 550 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１１０－８－５５５Ｍ Ａ 555 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３２５Ｍ Ａ 325 21.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３３０Ｍ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３３５ＢＨＤＧ Ａ 335 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３３５ＢＭＤＧ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３３５Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３４０ＢＨＤＧ Ａ 340 23.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３４０ＢＭＤＧ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３４０Ｍ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３４５ＢＨＤＧ Ａ 345 23.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３４５Ｍ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３５０ＢＨＤＧ Ａ 350 23.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３５０Ｍ Ａ 350 23.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－６－３５５ＢＨＤＧ Ａ 355 24.2 単結晶
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Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－７－３５５Ｍ Ａ 355 21.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－７－３６０Ｍ Ａ 360 21.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－７－３６５Ｍ Ａ 365 22.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－７－３７０Ｍ Ａ 370 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－７－３７５Ｍ Ａ 375 22.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５８０ＢＭＤＧ Ａ 580 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５８０Ｍ Ａ 580 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５８５ＢＭＤＧ Ａ 585 22.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５８５Ｍ Ａ 585 22.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５９０ＢＭＤＧ Ａ 590 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５９０Ｍ Ａ 590 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５９５ＢＭＤＧ Ａ 595 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－５９５Ｍ Ａ 595 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－６００ＢＭＤＧ Ａ 600 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－６００Ｍ Ａ 600 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１２０－８－６０５Ｍ Ａ 605 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３６０ＢＭＤＧ Ａ 360 21.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３６０Ｍ Ａ 360 21.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３６５ＢＭＤＧ Ａ 365 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３６５Ｍ Ａ 365 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３７０ＢＭＤＧ Ａ 370 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３７０Ｍ Ａ 370 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３７５ＢＭＤＧ Ａ 375 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３７５Ｍ Ａ 375 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３８０ＢＭＤＧ Ａ 380 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３８０Ｍ Ａ 380 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１３２－６－３８５Ｍ Ａ 385 23.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３７５ＢＭＤＧ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３８０ＢＭＤＧ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３８５ＢＭＤＧ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３８５Ｍ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３９０Ｍ Ａ 390 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３９５ＢＭＤＧ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－３９５Ｍ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４００ＢＭＤＧ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４００Ｍ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４０５ＢＭＤＧ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４０５Ｍ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４１０ＢＭＤＧ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４１０Ｍ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４１５ＢＭＤＧ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４１５Ｍ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－６－４２０Ｍ Ａ 420 23.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４２５ＢＭＤＧ Ａ 425 21.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４３０ＢＭＤＧ Ａ 430 21.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４３０Ｍ Ａ 430 21.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４３５ＢＭＤＧ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４３５Ｍ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４４０ＢＭＤＧ Ａ 440 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４４０Ｍ Ａ 440 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４４５ＢＭＤＧ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４４５Ｍ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４５０ＢＭＤＧ Ａ 450 22.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４５０Ｍ Ａ 450 22.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４５５ＢＭＤＧ Ａ 455 23.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－７－４５５Ｍ Ｂ 455 23.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５２０ＢＭＤＧ Ｂ 520 21.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５２５ＢＭＤＧ Ｂ 525 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５２５Ｍ Ｂ 525 22.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５３０ＢＭＤＧ Ｂ 530 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５３０Ｍ Ｂ 530 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５３５ＢＭＤＧ Ｂ 535 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５３５Ｍ Ｂ 535 22.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５４０ＢＭＤＧ Ｂ 540 22.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５４０Ｍ Ｂ 540 22.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５４５Ｍ Ｂ 545 22.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１４４－９－５５０Ｍ Ｂ 550 23.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４８０Ｍ Ａ 480 21.7 単結晶
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Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４８５ＢＭＤＧ Ａ 485 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４８５Ｍ Ａ 485 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４９０ＢＭＤＧ Ａ 490 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４９０Ｍ Ａ 490 22.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４９５ＢＭＤＧ Ａ 495 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－４９５Ｍ Ａ 495 22.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－５００ＢＭＤＧ Ａ 500 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－５００Ｍ Ａ 500 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－５０５ＢＭＤＧ Ａ 505 22.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－５０５Ｍ Ａ 505 22.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５０－８－５１０ＢＭＤＧ Ａ 510 23.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５６－６－４４０Ｍ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５６－６－４４５Ｍ Ａ 445 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５６－６－４５０Ｍ Ａ 450 22.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ１５６－６－４５５Ｍ Ａ 455 23.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ４０－８－３９０Ｍ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ４０－８－３９５Ｍ Ａ 395 22.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ４０－８－４００Ｍ Ａ 400 22.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ４０－８－４０５Ｍ Ａ 405 22.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ４０－８－４１０Ｍ Ａ 410 23.2 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２６５Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２７０Ｍ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２７０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２７５Ｍ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２７５Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２８０Ｍ Ａ 280 19.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２８０Ｐ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－３１５Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ６０－６－３２０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３００Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３０５Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３１０Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３１５Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３２０Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３２５Ｐ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３３０Ｍ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３３０Ｐ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３３５Ｐ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３４０Ｐ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３５０Ｍ Ａ 350 19.8 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３８０Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＲＳＭ７２－６－３８５Ｍ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＳＹＰ１８５Ｓ－Ｍ Ａ 185 16.7 多結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＳＹＰ２００Ｓ－Ｍ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＳＹＰ２５０Ｍ Ａ 250 17.6 単結晶
Ｒｉｓｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ ＳＹＰ２６０Ｍ Ａ 260 17.9 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ６０－６ＲＴ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３２０ Ａ 320 18.2 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
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ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＭＭ７２－６ＲＴ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ６０－６ＲＴ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ６０－６ＲＴ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ６０－６ＲＴ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ６０－６ＲＴ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ６０－６ＲＴ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ６０－６ＲＴ－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ７２－６ＲＴ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ７２－６ＲＴ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ７２－６ＲＴ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ７２－６ＲＴ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ７２－６ＲＴ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＲＩＴＥＫ ＰＭ７２－６ＲＴ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ１００Ｍ６－２０ Ｂ 100 20.7 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ１７５Ｍ６－３６ Ａ 175 20.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ１９０Ｍ－７２ Ａ 190 17.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ１９５Ｍ－７２ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２００Ｍ－７２ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２０５Ｍ－７２ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２１０Ｍ－７２ Ａ 210 18.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２３０Ｐ－６０ Ａ 230 15.7 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２３５Ｍ６－５４ Ａ 235 18.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２３５Ｐ－６０ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２４０Ｍ６－５４ Ａ 240 18.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２４０Ｐ－６０ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２４５Ｍ６－５４ Ａ 245 19.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２４５Ｐ－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２５０Ｍ－９６ Ａ 250 16.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２６０Ｍ－９６ Ａ 260 17.5 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２６５Ｍ６－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２６５Ｍ－９６ Ａ 265 17.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２６５Ｐ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２７０Ｍ６－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２７０Ｍ－９６ Ａ 270 18.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２７５Ｍ６－６０ Ａ 275 18.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２８０Ｍ６－６０ Ａ 280 19.2 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２８０Ｐ－６０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２８５Ｍ６－６０ Ａ 285 19.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２８５Ｐ－６０ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２９０Ｍ６－６０ Ａ 290 19.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２９０Ｐ－６０ Ｂ 290 19.1 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２９５Ｐ－６０ Ｂ 295 19.5 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ２９５Ｔ－１２０ Ｂ 295 19.5 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３００Ｍ６－６０ Ａ 300 20.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３００Ｐ－６０ Ｂ 300 19.8 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３００Ｔ－１２０ Ｂ 300 19.8 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３０５Ｍ６－６０ Ａ 305 21.2 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３０５Ｔ－１２０ Ｂ 305 20.1 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３１０Ｍ６－６０ Ａ 310 21.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３１０Ｔ－１２０ Ｂ 310 20.5 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３１５Ｍ６－６０ Ｂ 315 21.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３２０Ｍ６－６０ Ｂ 320 21.3 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３２５Ｍ６－６０ Ｂ 325 21.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３２５Ｓ－１２０ Ｂ 325 21.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３３０Ｍ６－６０ Ｂ 330 22.0 単結晶
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Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３３０Ｓ－１２０ Ａ 330 22.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３３５Ｐ－７２ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３３５Ｓ－１２０ Ａ 335 22.3 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３３５Ｓ－１２０ＧＡ Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４０Ｐ－７２ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４０Ｓ－１２０ Ｂ 340 22.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４０Ｓ－１２０ＧＡ Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４０Ｔ－１４４ Ｂ 340 18.7 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４５Ｐ－７２ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４５Ｓ－１２０ Ｂ 345 23.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４５Ｓ－１２０ＧＡ Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３４５Ｔ－１４４ Ｂ 345 19.0 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３５０Ｓ－１２０ Ｂ 350 23.3 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３５０Ｓ－１２０ＧＡ Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３５０Ｔ－１４４ Ｂ 350 19.2 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３５５Ｓ－１２０ Ｂ 355 23.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３５５Ｓ－１２０ＧＡ Ｂ 355 23.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３５５Ｔ－１４４ Ｂ 355 19.5 多結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３６０Ｍ６－７２ Ａ 360 20.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３６０Ｓ７－１２０ Ｂ 360 21.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３６５Ｍ６－７２ Ａ 365 20.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３６５Ｓ７－１２０ Ａ 365 22.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３７０Ｍ６－７２ Ａ 370 21.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３７０Ｓ７－１２０ Ａ 370 22.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３７５Ｍ６－７２ Ａ 375 21.5 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３７５Ｓ７－１２０ Ｂ 375 22.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３８０Ｍ６－７２ Ｂ 380 21.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３８０Ｓ７－１２０ Ｂ 380 23.1 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３８５Ｍ６－７２ Ｂ 385 21.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３８５Ｓ－１４４ Ｂ 385 21.4 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３９０Ｍ６－７２ Ｂ 390 21.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３９０Ｓ－１４４ Ｂ 390 21.6 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ３９５Ｓ－１４４ Ｂ 395 21.9 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４００Ｓ－１４４ Ａ 400 22.2 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４００Ｓ－１４４ＧＡ Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４０５Ｓ－１４４ Ａ 405 22.5 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４０５Ｓ－１４４ＧＡ Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４１０Ｓ－１４４ Ｂ 410 22.7 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４１０Ｓ－１４４ＧＡ Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４１５Ｓ－１４４ Ｂ 415 23.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４１５Ｓ－１４４ＧＡ Ｂ 415 22.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４３０Ｓ７－１４４ Ｂ 430 21.7 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４３５Ｓ７－１４４ Ｂ 435 22.0 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４４０Ｓ７－１４４ Ａ 440 22.2 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４４５Ｓ７－１４４ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４５０Ｓ７－１４４ Ｂ 450 22.8 単結晶
Ｒｕｎｄａ　ＰＶ ＲＳ４５５Ｓ７－１４４ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＭ６－６０／２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＭ６－７２／３２５ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＭ６－７２／３３０ Ａ 330 19.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－５４／２３０ Ａ 230 17.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－５４／２３５ Ａ 235 17.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－５４／２４０ Ａ 240 18.2 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－６０／２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－６０／２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－６０／２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－６０／２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－７２／３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－７２／３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－７２／３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＱＳＰ６－７２／３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＤ－３５０ Ｂ 350 21.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＤ－３５５ Ｂ 355 21.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＤ－３６０ Ｂ 360 22.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＤ－３６５ Ｂ 365 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＤ－３７０ Ｂ 370 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＳ－３５０ Ｂ 350 21.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＳ－３５５ Ｂ 355 21.7 単結晶
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ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＳ－３６０ Ｂ 360 22.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＳ－３６５ Ｂ 365 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１３２ＮＳ－３７０ Ｂ 370 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４１０ Ｂ 410 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４１５ Ｂ 415 21.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４２０ Ｂ 420 21.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４２５ Ｂ 425 22.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４３０ Ｂ 430 22.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４３５ Ｂ 435 22.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４４０ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４４５ Ｂ 445 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４５０ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４５５ Ｂ 455 23.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＤ－４６０ Ｂ 460 23.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＳ－４１０ Ｂ 410 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＳ－４１５ Ｂ 415 21.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＳ－４２０ Ｂ 420 21.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＳ－４２５ Ｂ 425 22.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－１５６ＮＳ－４３０ Ｂ 430 22.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２６５Ｐ－６０ Ｂ 265 18.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２７０Ｐ－６０ Ｂ 270 18.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２７５Ｐ－６０ Ｂ 275 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２８０Ｍ－６０ Ｂ 280 19.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２８０Ｐ－６０ Ｂ 280 19.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２８５Ｍ－６０ Ｂ 285 19.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２８５Ｐ－６０ Ｂ 285 19.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２９０Ｍ－６０ Ｂ 290 20.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２９０Ｐ－６０ Ｂ 290 19.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－２９５Ｍ－６０ Ｂ 295 20.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３００Ｍ－６０ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３０５Ｍ－６０ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３１０Ｍ－６０ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３１５Ｍ－６０ Ｂ 315 21.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３１５Ｐ－７２ Ｂ 315 17.9 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３２０Ｍ－６０ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３２０Ｍ－７２ Ｂ 320 18.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３２０Ｐ－７２ Ｂ 320 18.2 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３２５Ｐ－７２ Ｂ 325 18.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３３０Ｍ－６０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３３０Ｍ－７２ Ｂ 330 19.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３３０Ｐ－７２ Ｂ 330 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３３５Ｐ－７２ Ｂ 335 19.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３４０Ｍ－７２ Ｂ 340 19.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３４０Ｐ－７２ Ｂ 340 19.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３４５Ｍ－７２ Ｂ 345 20.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３４５Ｐ－７２ Ｂ 345 19.6 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３５０Ｍ－７２ Ｂ 350 20.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３５０Ｐ－１４４ Ｂ 350 19.6 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３５５Ｍ－７２ Ｂ 355 20.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３５５Ｐ－１４４ Ｂ 355 19.9 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３６０Ｍ－１２０ Ｂ 360 21.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３６０Ｍ－７２ Ｂ 360 20.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３６０Ｐ－１４４ Ｂ 360 20.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３６５Ｍ－１２０ Ｂ 365 22.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３６５Ｍ－７２ Ｂ 365 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３７０Ｍ－１２０ Ｂ 370 22.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３７０Ｍ－７２ Ｂ 370 21.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３７５Ｍ－１２０ Ｂ 375 22.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３７５Ｍ－１４４ Ｂ 375 21.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３８０Ｍ－１２０ Ｂ 380 23.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３８０Ｍ－１４４ Ｂ 380 21.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３８０Ｍ－７２ Ｂ 380 22.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３８５Ｍ－１２０ Ｂ 385 23.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３８５Ｍ－１４４ Ｂ 385 21.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３８５Ｍ－７２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３９０Ｍ－１２０ Ｂ 390 23.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３９０Ｍ－１４４ Ｂ 390 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３９０Ｍ－７２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－３９５Ｍ－１２０ Ｂ 395 24.0 単結晶
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ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４００Ｍ－１２０ Ｂ 400 24.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４３０Ｍ－１４４ Ｂ 430 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４３５Ｍ－１４４ Ｂ 435 22.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４４０Ｍ－１４４ Ｂ 440 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４４５Ｍ－１４４ Ｂ 445 22.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４５０Ｍ－１４４ Ｂ 450 22.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４５５Ｍ－１４４ Ｂ 455 23.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４６０Ｍ－１４４ Ｂ 460 23.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４６５Ｍ－１４４ Ｂ 465 23.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４７０Ｍ－１４４ Ｂ 470 23.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４７５Ｍ－１４４ Ｂ 475 24.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４８０Ｍ－１４４ Ｂ 480 24.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－４８５Ｍ－１４４ Ｂ 485 24.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－５２０Ｍ－１４４ Ｂ 520 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－５２５Ｍ－１４４ Ｂ 525 22.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－５３０Ｍ－１４４ Ｂ 530 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－５３５Ｍ－１４４ Ｂ 535 22.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－５４０Ｍ－１４４ Ｂ 540 22.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－５４５Ｍ－１４４ Ｂ 545 22.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３５０ Ｂ 350 23.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３５５ Ｂ 355 23.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３６０ Ｂ 360 23.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３６５ Ｂ 365 24.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３７０ Ｂ 370 24.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３７５ Ｂ 375 24.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３８０ Ｂ 380 25.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－３９５ Ｂ 395 24.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－４００ Ｂ 400 24.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－４０５ Ｂ 405 24.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－４１０ Ｂ 410 24.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－４１５ Ｂ 415 25.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１２０Ｎ－４２０ Ｂ 420 25.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４２０ Ｂ 420 23.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４２５ Ｂ 425 23.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４３０ Ｂ 430 23.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４３５ Ｂ 435 23.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４４０ Ｂ 440 24.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４４５ Ｂ 445 24.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４５０ Ｂ 450 24.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４７０ Ｂ 470 23.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４７５ Ｂ 475 24.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４８０ Ｂ 480 24.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４８５ Ｂ 485 24.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４９０ Ｂ 490 24.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－４９５ Ｂ 495 25.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－５００ Ｂ 500 25.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－５０５ Ｂ 505 25.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－５８０ Ｂ 580 24.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－５８５ Ｂ 585 24.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－５９０ Ｂ 590 24.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－５９５ Ｂ 595 25.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－６００ Ｂ 600 25.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ１４４Ｎ－６０５ Ｂ 605 25.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３１０ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３１５ Ｂ 315 21.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３２０ Ｂ 320 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３２５ Ｂ 325 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３３０ Ｂ 330 23.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３３５ Ｂ 335 23.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３４０ Ｂ 340 23.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３４５ Ｂ 345 24.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３５０ Ｂ 350 24.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３５５ Ｂ 355 24.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３６０ Ｂ 360 25.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３６５ Ｂ 365 25.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３７０ Ｂ 370 25.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ６０Ｎ－３７５ Ｂ 375 26.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－３７５ Ｂ 375 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－３８０ Ｂ 380 22.1 単結晶
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ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－３８５ Ｂ 385 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－３９０ Ｂ 390 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－３９５ Ｂ 395 22.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４００ Ｂ 400 23.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４０５ Ｂ 405 23.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４１０ Ｂ 410 23.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４１５ Ｂ 415 24.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４２０ Ｂ 420 24.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４２５ Ｂ 425 24.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４３０ Ｂ 430 25.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４３５ Ｂ 435 25.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４４０ Ｂ 440 25.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｄ７２Ｎ－４４５ Ｂ 445 25.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１２０Ｐ－３２５ Ｂ 325 21.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１２０Ｐ－３３０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１２０Ｐ－３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１２０Ｐ－３４０ Ｂ 340 22.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１２０Ｐ－３４５ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１２０Ｐ－３５０ Ｂ 350 23.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１４４Ｐ－３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１４４Ｐ－３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１４４Ｐ－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ１４４Ｐ－４０５ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３００ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３０５ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３１０ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３１５ Ｂ 315 21.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３２０ Ｂ 320 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３２５ Ｂ 325 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３３０ Ｂ 330 23.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３３５ Ｂ 335 23.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ６０Ｎ－３４０ Ｂ 340 23.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３６０ Ｂ 360 20.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３６５ Ｂ 365 21.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３７０ Ｂ 370 21.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３７５ Ｂ 375 21.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３８０ Ｂ 380 22.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３８５ Ｂ 385 22.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３９０ Ｂ 390 22.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－３９５ Ｂ 395 22.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＦ－Ｓ７２Ｎ－４００ Ｂ 400 23.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－１００Ｓ５－１２ Ａ 100 17.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－１５０Ｓ６－１２ Ａ 150 17.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－１９０Ｓ５－２４ Ａ 190 17.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２００Ｐ６－１８ Ａ 200 15.2 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２００Ｓ５－２４ Ａ 200 17.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２４０Ｐ６－２０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２４５Ｐ６－２０ Ａ 245 16.7 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２５０Ｐ６－２０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２５０Ｐ６－２２ Ａ 250 15.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２５０Ｓ６－２０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２５５Ｐ６－２０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２５５Ｓ６－２０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２６０Ｐ６－２０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２６０Ｐ６－２２ Ａ 260 16.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２６０Ｓ６－２０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２６５Ｐ６－２０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２６５Ｓ６－２０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２７０Ｐ６－２０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２７０Ｓ６－２０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２７５Ｐ６－２０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２７５Ｓ６－２０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２８０Ｐ６－２０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２８０Ｐ６－２４ Ａ 280 15.9 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２８０Ｓ６－２０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２８０Ｓ６－２４ Ａ 280 16.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２８５Ｐ６－２０ Ａ 285 19.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２８５Ｓ６－２０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２９０Ｐ６－２０ Ａ 290 19.8 多結晶
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ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２９０Ｓ６－２０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２９５Ｐ６－２４ Ａ 295 16.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－２９５Ｓ６－２０ Ａ 295 20.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３００Ｐ６－２４ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３００Ｓ６－２４ Ａ 300 17.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３１０Ｐ６－２４ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３１０Ｓ６－２４ Ａ 310 18.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３１５Ｐ６－２４ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３２０Ｐ６－２４ Ａ 320 18.2 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３２０Ｓ６－２４ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３２５Ｐ６－２４ Ａ 325 18.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３２５Ｓ６－２４ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３３０Ｐ６－２４ Ａ 330 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３３０Ｓ６－２４ Ａ 330 19.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３３５Ｐ６－２４ Ａ 335 19.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３３５Ｓ６－２４ Ａ 335 19.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３４０Ｐ６－２４ Ａ 340 19.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３４０Ｓ６－２４ Ａ 340 19.7 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３４５Ｐ６－２４ Ａ 345 19.6 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３４５Ｓ６－２４ Ａ 345 20.0 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３５０Ｓ６－２４ Ａ 350 20.3 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－３５５Ｓ６－２４ Ａ 355 20.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＨ－５０Ｓ５－６ Ａ 50 17.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２６５Ｐ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２７５Ｍ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ２８５Ｍ－６０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３２０Ｍ－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３２５Ｍ－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３３０Ｍ－７２ Ａ 330 19.1 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３３５Ｍ－７２ Ａ 335 19.4 単結晶
ＳＥＡ　ＦＯＲＥＳＴ ＳＮＳ３４０Ｍ－７２ Ａ 340 19.7 単結晶
Ｓｅａｓｕｎ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＨＹ５－９６－２６０Ｍ Ａ 260 17.4 単結晶
Ｓｅａｓｕｎ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＨＹ６－６０－２６０Ｍ Ａ 260 17.9 単結晶
Ｓｅａｓｕｎ　Ｎｅｗ　Ｅｎｅｒｇｙ ＨＹ６－６０－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２５０Ｍ－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２５５Ｍ－６０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２６０Ｍ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２６０Ｍ－９６ Ａ 260 17.5 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２６５Ｍ－９６ Ａ 265 17.8 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２６５Ｐ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２７０Ｍ－９６ Ａ 270 18.1 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ２９５Ｍ－７２ Ａ 295 17.1 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ３００Ｍ－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ３０５Ｍ－７２ Ａ 305 17.7 単結晶
ＳＥＣエレベーター ＳＥＣ－ＪＫＭ３１０Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－６０ＭＡＩ－３５０Ｌ Ａ 350 21.2 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－６０ＭＡＩ－３５５Ｌ Ａ 355 21.5 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－６０ＭＡＩ－３６０Ｌ Ａ 360 21.9 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－６０ＭＡＩ－３６５Ｌ Ａ 365 22.2 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－６０ＭＡＩ－３７０Ｌ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－６０ＭＡＩ－３７５Ｌ Ａ 375 22.8 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４２５Ｌ Ａ 425 21.5 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４３０Ｌ Ａ 430 21.8 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４３５Ｌ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４４０Ｌ Ａ 440 22.3 単結晶
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Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４４５Ｌ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４５０Ｌ Ａ 450 22.8 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＬ４５－７２ＭＡＩ－４５５Ｌ Ａ 455 23.0 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２１５ＰＡ８ Ａ 215 14.7 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２２０ＰＡ８ Ａ 220 15.0 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２２５ＰＡ８ Ａ 225 15.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２３０ＰＡ８ Ａ 230 15.7 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２３５ＰＡ８ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２４０ＰＡ８ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２４０ＰＣ８ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２４５ＰＡ８ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２４５ＰＣ８ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２５０ＰＣ８ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２５５ＰＣ８ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２６０ＰＣ８ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２８０ＰＣ８ Ａ 280 15.9 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２８５ＰＣ８ Ａ 285 16.2 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２９０ＰＣ８ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－２９５ＰＣ８ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－３００ＰＣ８ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＭ－３０５ＰＣ８ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２４５Ｐ－１０ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２５０Ｐ－１０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２５５Ｐ－１０ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２６０Ｐ－１０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２６５Ｍ－１０ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２６５Ｐ－１０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２７０Ｍ－１０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２７０Ｐ－１０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２７０Ｐ－１５ Ａ 270 18.3 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２７５Ｍ－１０ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２７５Ｐ－１０ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２７５Ｐ－１５ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２８０Ｍ－１０ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２８０Ｐ－１０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２８０Ｐ－１５ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２８５Ｍ－１０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２９０Ｍ－１０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２９５Ｍ－１０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ２９５Ｐ－１０ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３００Ｍ－１０ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３００Ｐ－１０ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３０５Ｍ－１０ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３０５Ｐ－１０ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３１０Ｍ－１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３１０Ｐ－１０ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３１５Ｍ－１０ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３１５Ｐ－１０ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３２０Ｍ－１０ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３２０Ｐ－１０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３２０Ｐ－１５ Ａ 320 18.0 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３２５Ｍ－１０ Ａ 325 18.9 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３２５Ｐ－１０ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３２５Ｐ－１５ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３３０Ｍ－１０ Ａ 330 19.1 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３３０Ｐ－１０ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３３０Ｐ－１５ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３３５Ｍ－１０ Ａ 335 19.4 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３４０Ｍ－１０ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３４５Ｍ－１０ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３５０Ｍ－１０ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３５５Ｍ－１０ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３６０Ｍ－１０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３６５Ｍ－１０ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３７０Ｍ－１０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３７５Ｍ－１０ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３８０Ｍ－１０ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｓ－ＥＮＥＲＧＹ ＳＮ３８５Ｍ－１０ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－１００－５ＭＣ Ａ 100 17.9 単結晶
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Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－１１５－Ｇ０Ａ３ Ａ 115 19.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２００－５ＭＢ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２０５－５ＭＢ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２１０－５ＭＢ Ａ 210 18.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２１０－６ＭＤ Ａ 210 18.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２１５－６ＭＤ Ａ 215 18.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２２０－６ＭＤ Ａ 220 19.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２２５－６ＭＤ Ａ 225 19.6 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２２５－６ＰＣ Ａ 225 17.1 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２３０－６ＰＣ Ａ 230 17.5 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２３５－６ＰＣ Ａ 235 17.8 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２４０－６ＭＣ Ａ 240 18.6 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２４０－６ＰＣ Ａ 240 18.2 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２４５－６ＭＣ Ａ 245 19.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２４５－６ＰＢ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２５０－６ＭＣ Ａ 250 19.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２５０－６ＰＢ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２５５－６ＭＣ Ａ 255 19.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２５５－６ＰＢ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２６０－６ＭＢ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２６０－６ＰＢ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２６５－６ＭＢ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２６５－６ＰＢ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２７０－５ＭＡ Ａ 270 18.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２７０－６ＭＢ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２７０－６ＰＢ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２７５－５ＭＡ Ａ 275 18.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２７５－６ＭＢ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２７５－６ＰＢ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８０－５ＭＡ Ａ 280 18.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８０－６ＭＢ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８０－６ＰＢ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８０－ＢＰＢ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８５－５ＭＡ Ａ 285 19.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８５－６ＭＢ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８５－６ＰＢ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８５－ＢＭＢ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８５－ＢＰＢ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２８５－Ｅ１１Ｂ Ａ 285 17.2 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９０－６ＭＢ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９０－ＢＭＢ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９０－ＢＰＢ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９０－Ｅ１１Ｂ Ａ 290 17.5 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９５－６ＭＢ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９５－ＢＭＢ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－２９５－Ｅ１１Ｂ Ａ 295 18.8 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３００－６ＭＢ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３００－６ＰＡ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３００－ＢＭＢ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３００－Ｅ１１Ｂ Ａ 300 19.1 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３０５－６ＭＡ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３０５－６ＭＢ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３０５－６ＰＡ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３０５－ＢＭＢ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３０５－Ｅ０１Ｂ Ａ 305 18.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３０５－Ｅ１１Ｂ Ａ 305 19.4 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－６ＭＡ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－６ＭＢ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－６ＰＡ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－ＢＭＢ Ａ 310 21.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－ＢＭＢ－ＨＶ Ａ 310 21.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－Ｅ０１Ｂ Ａ 310 18.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１０－Ｅ１１Ｂ Ａ 310 19.7 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１５－６ＭＡ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１５－６ＭＢ Ａ 315 21.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１５－６ＰＡ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１５－ＢＭＢ Ａ 315 21.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１５－ＢＭＢ－ＨＶ Ａ 315 21.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３１５－Ｅ０１Ｂ Ａ 315 19.0 単結晶
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Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２０－６ＭＡ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２０－６ＰＡ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２０－ＢＭＢ Ａ 320 21.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２０－ＢＭＢ－ＢＧ Ａ 320 21.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２０－Ｅ０１Ｂ Ａ 320 19.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２５－６ＭＡ Ａ 325 18.9 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２５－６ＰＡ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２５－ＢＭＢ Ａ 325 21.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３２５－Ｅ０１Ｂ Ａ 325 20.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３０－６ＭＡ Ａ 330 19.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３０－６ＰＡ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３０－ＢＭＢ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３０－ＢＭＢ－ＢＧ Ａ 330 21.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３０－ＢＰＡ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３０－Ｅ０１Ｂ Ａ 330 21.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－６ＭＡ Ａ 335 19.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－６ＰＡ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－ＢＭＢ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－ＢＭＢ－ＢＧ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－ＢＰＡ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－Ｅ０１Ｂ Ａ 335 21.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３３５－Ｅ０１Ｂ－ＨＶ Ａ 335 21.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４０－６ＭＡ Ａ 340 19.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４０－ＢＭＢ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４０－ＢＭＢ－ＢＧ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４０－ＢＰＡ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４０－Ｅ０１Ｂ Ａ 340 21.6 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４０－Ｅ０１Ｂ－ＨＶ Ａ 340 21.6 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４５－６ＭＡ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４５－ＢＭＢ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３４５－ＢＰＡ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３５０－６ＭＡ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３５０－ＢＰＡ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３５５－６ＭＡ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３５５－ＢＰＡ Ａ 355 20.0 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３５５－Ｅ１１Ａ Ａ 355 18.8 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３５５－Ｅ６Ｂ Ａ 355 20.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６０－６ＭＡ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６０－ＢＭＢ－ＨＶ Ａ 360 21.9 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６０－Ｅ１１Ａ Ａ 360 19.1 多結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６０－Ｅ６Ｂ Ａ 360 20.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６５－６ＭＡ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６５－ＢＭＢ－ＨＶ Ａ 365 22.2 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３６５－Ｅ６Ｂ Ａ 365 20.9 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３７０－６ＭＡ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３７０－ＢＭＢ－ＨＶ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３７０－Ｅ６Ｂ Ａ 370 21.2 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３７５－６ＭＡ Ａ 375 21.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３７５－ＢＭＡ Ａ 375 21.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３８０－６ＭＡ Ａ 380 21.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３８０－ＢＭＡ Ａ 380 21.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３８５－ＢＭＡ Ａ 385 21.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３８５－Ｅ０１Ａ Ａ 385 20.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３９０－ＢＭＡ Ａ 390 21.4 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３９０－Ｅ０１Ａ Ａ 390 20.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３９５－ＢＭＡ Ａ 395 21.7 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－３９５－Ｅ０１Ａ Ａ 395 21.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４００－ＢＭＡ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４００－ＢＭＡ－ＢＧ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４００－Ｅ０１Ａ Ａ 400 21.2 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４０５－ＢＭＡ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４０５－ＢＭＡ－ＢＧ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４０５－Ｅ０１Ａ Ａ 405 21.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４０５－Ｅ０１Ａ－ＨＶ Ａ 405 21.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４１０－ＢＭＡ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４１０－ＢＭＡ－ＢＧ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４１０－Ｅ０１Ａ Ａ 410 21.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４１０－Ｅ０１Ａ－ＨＶ Ａ 410 21.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４１５－ＢＭＡ Ａ 415 22.8 単結晶
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Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４２５－Ｅ６Ａ Ａ 425 20.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４３０－ＢＭＡ－ＨＶ Ａ 430 21.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４３０－ＢＭＺ－ＨＶ Ａ 430 21.8 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４３０－Ｅ６Ａ Ａ 430 21.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４３５－ＢＭＡ－ＨＶ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４３５－ＢＭＺ－ＨＶ Ａ 435 22.1 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４３５－Ｅ６Ａ Ａ 435 21.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４４０－ＢＭＡ－ＨＶ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４４０－ＢＭＺ－ＨＶ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｓｅｒａｐｈｉｍ ＳＲＰ－４４５－ＢＭＡ－ＨＶ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｓｈａｎｇｈａｉ　ＳＴ　Ｓｏｌａｒ ＳＴ－２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓｈａｎｇｈａｉ　ＳＴ　Ｓｏｌａｒ ＳＴ－２５０Ｗ－Ｍ５４Ｌ Ｂ 250 19.1 単結晶
Ｓｈａｎｇｈａｉ　ＳＴ　Ｓｏｌａｒ ＳＴ－２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｈａｎｇｈａｉ　ＳＴ　Ｓｏｌａｒ ＳＴ－２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＨＥＮＺＨＥＮ　ＳＵＮＧＯＬＤ　ＳＯＬＡＲ ＷＤ－１００－１８Ｖ Ｂ 100 18.4 単結晶
ＳＨＥＮＺＨＥＮ　ＳＵＮＧＯＬＤ　ＳＯＬＡＲ ＷＤ－２００－３６Ｖ Ｂ 200 17.7 単結晶
ＳＨＥＮＺＨＥＮ　ＳＵＮＧＯＬＤ　ＳＯＬＡＲ ＷＤ－ＦＬ－１００－１８Ｖ Ｂ 100 18.7 単結晶
Ｓｈｉｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＳＳ２６０－６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｈｉｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＳＳ２８０－６０Ｐ Ａ 280 15.9 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－３６－１５０ Ａ 150 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－３６－１５５ Ａ 155 18.0 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－３６－１６０ Ａ 160 18.6 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－４８－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－４８－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－４８－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－６０－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－６０－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－６０－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－６０－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－６０－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－６０－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－２９５ Ａ 295 17.1 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３００ Ａ 300 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３２５ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＭ６－７２－３３０ Ａ 330 19.1 単結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－３６－１４５ Ａ 145 16.5 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－３６－１５０ Ａ 150 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－３６－１５５ Ａ 155 17.6 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－４８－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－４８－２０５ Ａ 205 17.5 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－４８－２１０ Ａ 210 17.9 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－２８０ Ａ 280 15.9 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＨＩＮＥＴＩＭＥ　ＳＯＬＡＲ ＸＴＰ６－７２－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２１０Ｃ Ａ 210 16.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２１０Ｍ Ａ 210 16.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２１５Ｃ Ａ 215 16.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２１５Ｍ Ａ 215 16.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２２０Ｃ Ａ 220 17.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２２０Ｍ Ａ 220 17.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２２５Ｃ Ａ 225 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２２５ＣＹ Ａ 225 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２２５Ｍ Ａ 225 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２３０Ｃ Ａ 230 17.8 単結晶
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ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２３０ＣＹ Ａ 230 17.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２３０Ｍ Ａ 230 17.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２３５ＣＹ Ａ 235 18.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２４０ＣＹ Ａ 240 18.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＭ２４５ＣＹ Ａ 245 19.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＰ２００ＣＹ Ａ 200 15.2 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＰ２０５ＣＹ Ａ 205 15.5 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＰ２１０ＣＹ Ａ 210 15.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＰ２１５ＣＹ Ａ 215 16.3 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＡＰ２２０ＣＹ Ａ 220 16.7 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２３５Ｃ Ａ 235 16.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２３５Ｍ Ａ 235 16.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２４０Ｃ Ａ 240 16.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２４０Ｍ Ａ 240 16.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２４５Ｃ Ａ 245 17.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２４５Ｍ Ａ 245 17.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２５０Ｃ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２５０ＣＹ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２５０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２５５Ｃ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２５５ＣＹ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２５５Ｍ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６０Ｃ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６０ＣＭ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６０ＣＹ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６０ＮＡ Ａ 260 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６０ＮＭ Ａ 300 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６５ＣＭ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６５ＣＹ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６５ＮＡ Ａ 265 18.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２６５ＮＭ Ａ 305 18.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２７０ＣＭ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２７０ＣＹ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２７０ＮＡ Ａ 270 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２７０ＮＭ Ａ 310 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２７５ＮＡ Ａ 275 18.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２８０ＮＡ Ａ 280 19.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２８５ＮＡ Ａ 285 19.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２８５ＰＢ Ａ 285 19.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２９０ＭＡ Ａ 290 19.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２９０ＮＡ Ａ 290 19.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２９０ＰＢ Ａ 290 19.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２９５ＭＡ Ａ 295 20.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ２９５ＰＢ Ａ 295 20.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３００ＭＡ Ａ 300 20.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３００ＰＢ Ａ 300 20.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３０５ＭＡ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３０５ＰＢ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３１０ＭＡ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３１０ＰＢ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３１５ＭＡ Ａ 315 21.5 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３２０ＭＨ Ａ 320 21.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３２５ＭＣ Ａ 325 20.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３２５ＭＨ Ａ 325 21.5 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３３０ＤＢ Ａ 330 20.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３３０ＭＣ Ａ 330 20.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３３０ＭＨ Ａ 330 21.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３３５ＤＢ Ａ 335 20.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３３５ＭＣ Ａ 335 20.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３３５ＭＨ Ａ 335 22.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３４０ＤＢ Ａ 340 21.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３４０ＭＣ Ａ 340 21.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３４０ＭＨ Ａ 340 22.5 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３４５ＭＣ Ａ 345 21.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３４５ＭＨ Ａ 345 22.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３５０ＭＨ Ａ 350 23.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３５５ＭＨ Ａ 355 23.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３６０ＤＦ Ａ 360 21.3 単結晶
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ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３６５ＤＦ Ａ 365 21.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＭ３７０ＤＦ Ａ 370 21.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２３５ＣＹ Ａ 235 16.0 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２４０ＣＹ Ａ 240 16.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２４５ＣＹ Ａ 245 16.7 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２５０ＣＡ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２５０ＣＭ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２５０ＣＹ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２５５ＣＡ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２５５ＣＭ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２５５ＣＹ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２６０ＣＡ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２６０ＣＢ Ａ 260 17.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２６０ＣＭ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２６０ＣＹ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２６５ＣＡ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２６５ＣＢ Ａ 265 17.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２７０ＣＡ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２７０ＣＢ Ａ 270 18.3 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２７０ＭＡ Ａ 270 18.3 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２７５ＣＡ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２７５ＣＢ Ａ 275 18.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２７５ＭＡ Ａ 275 18.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２８０ＣＡ Ａ 280 19.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２８０ＣＢ Ａ 280 18.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２８０ＭＡ Ａ 280 18.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２８５ＭＡ Ａ 285 19.3 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２９０ＭＡ Ａ 290 19.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＢＰ２９５ＭＡ Ａ 295 20.0 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３００ＣＹ Ａ 300 17.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３０５ＣＹ Ａ 305 17.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１０ＣＭ Ａ 310 18.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１０ＣＹ Ａ 310 18.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１０ＮＡ Ａ 310 17.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１０ＮＭ Ａ 260 17.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１５ＣＭ Ａ 250 18.3 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１５ＣＹ Ａ 315 18.3 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１５ＮＡ Ａ 315 17.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３１５ＮＭ Ａ 265 17.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２０ＣＭ Ａ 255 18.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２０ＣＹ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２０ＮＡ Ａ 320 18.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２０ＮＭ Ａ 270 18.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２５ＣＭ Ａ 260 18.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２５ＮＡ Ａ 325 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３２５ＮＭ Ａ 310 18.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３３０ＮＡ Ａ 330 18.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３３５ＮＡ Ａ 335 19.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３４０ＮＡ Ａ 340 19.3 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３４０ＰＢ Ａ 340 19.3 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３４５ＮＡ Ａ 345 19.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３４５ＰＢ Ａ 345 19.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３５０ＭＡ Ａ 350 19.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３５０ＮＡ Ａ 350 19.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３５０ＰＢ Ａ 350 19.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３５５ＭＡ Ａ 355 20.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３５５ＰＢ Ａ 355 20.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３６０ＭＡ Ａ 360 20.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３６０ＰＢ Ａ 360 20.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３６５ＭＡ Ａ 365 20.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３６５ＰＢ Ａ 365 20.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３７０ＭＡ Ａ 370 21.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３７０ＰＢ Ａ 370 21.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３７５ＭＡ Ａ 375 21.3 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３８０ＭＡ Ａ 380 21.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３８５ＭＡ Ａ 385 21.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３８５ＭＨ Ａ 385 21.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３９０ＭＡ Ａ 390 22.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３９０ＭＨ Ａ 390 21.5 単結晶
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ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３９５ＭＡ Ａ 395 22.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ３９５ＭＨ Ａ 395 21.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４００ＭＡ Ａ 400 22.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４００ＭＣ Ａ 400 20.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４００ＭＨ Ａ 400 22.0 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４０５ＭＣ Ａ 405 20.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４０５ＭＨ Ａ 405 22.3 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４１０ＭＣ Ａ 410 20.9 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４１０ＭＨ Ａ 410 22.6 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４１５ＭＣ Ａ 415 21.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４１５ＭＨ Ａ 415 22.8 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４２０ＤＦ Ａ 420 20.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４２０ＭＣ Ａ 420 21.5 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４２０ＭＨ Ａ 420 23.1 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４２５ＭＨ Ａ 425 23.4 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４３０ＤＦ Ａ 430 21.2 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＭ４４０ＤＦ Ａ 440 21.7 単結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ２９０ＣＹ Ａ 290 16.5 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ２９５ＣＹ Ａ 295 16.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３００ＣＡ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３００ＣＭ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３００ＣＹ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３０５ＣＡ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３０５ＣＭ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３０５ＣＹ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１０ＣＡ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１０ＣＢ Ａ 310 17.5 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１０ＣＭ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１０ＣＹ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１５ＣＡ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１５ＣＢ Ａ 315 17.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３１５ＭＡ Ａ 315 17.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３２０ＣＡ Ａ 320 18.2 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３２０ＣＢ Ａ 320 18.0 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３２０ＭＡ Ａ 320 18.0 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３２５ＣＡ Ａ 325 18.5 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３２５ＣＢ Ａ 325 18.3 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３２５ＭＡ Ａ 325 18.3 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３３０ＣＡ Ａ 330 18.8 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３３０ＣＢ Ａ 330 18.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３３０ＭＡ Ａ 330 18.6 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３３５ＣＡ Ａ 335 19.1 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３３５ＣＢ Ａ 335 18.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３３５ＭＡ Ａ 335 18.9 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３４０ＣＡ Ａ 340 19.4 多結晶
ＳＨＩＮＳＵＮＧ　Ｅ＆Ｇ ＳＳ－ＤＰ３４０ＭＡ Ａ 340 19.2 多結晶
ＳＩ　ＳＯＬＡＲ ＳＩ－１６０－Ｍ０４０９（Ｆ） Ａ 160 21.1 単結晶
ＳＩ　ＳＯＬＡＲ ＳＩ－３１０－Ｍ０６１０（Ｆ） Ａ 310 20.5 単結晶
ＳＩ　ＳＯＬＡＲ ＳＩ－３１５－Ｍ０６１０（Ｆ） Ａ 315 20.8 単結晶
ＳＩ　ＳＯＬＡＲ ＳＩ－３２０－Ｍ０６１０（Ｆ） Ａ 320 21.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２１０ Ａ 210 16.2 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２１５ Ａ 215 16.6 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２２０ Ａ 220 17.0 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２２５ Ａ 225 17.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６５４－２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２３０ Ａ 230 16.0 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２３５ Ａ 235 16.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
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ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３０５ Ａ 305 20.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３１０ Ａ 310 20.5 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３１５ Ａ 315 20.8 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３２０ Ａ 320 21.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３２５ Ａ 325 21.5 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６６０－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－２７５ Ａ 275 15.9 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－２８０ Ａ 280 16.2 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－２８５ Ａ 285 16.5 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－２９０ Ａ 290 16.8 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－２９５ Ａ 295 17.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３００ Ａ 300 17.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３２５ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３６５ Ａ 365 20.1 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３７０ Ａ 370 20.4 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３７５ Ａ 375 20.6 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３８０ Ａ 380 20.9 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３９０ Ａ 390 21.5 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＭ６７２－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６５４－２０５ Ａ 205 15.6 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６５４－２１０ Ａ 210 15.9 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６５４－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６５４－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６５４－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６５４－２３０ Ａ 230 17.5 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６６０－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－２８０ Ａ 280 15.9 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＩＭＡＸ ＳＰ６７２－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｓｋｙ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓ２６０－Ｐ６６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｋｙ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓ２６５－Ｐ６６０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｓｋｙ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓ２７０－Ｐ６６０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｓｋｙ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｓ２７５－Ｐ６６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳｋｙｂａｓｅＳｏｌａｒ ＳＫ１２５＊１２５－Ｍ－７２－１９０Ｗ Ａ 190 17.0 単結晶
ＳｋｙｂａｓｅＳｏｌａｒ ＳＫ１２５＊１２５－Ｍ－７２－１９５Ｗ Ａ 195 17.5 単結晶
ＳｋｙｂａｓｅＳｏｌａｒ ＳＫ１２５＊１２５－Ｍ－７２－２００Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
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ＳｋｙｂａｓｅＳｏｌａｒ ＳＫ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２３５Ｗ Ａ 235 16.0 多結晶
ＳｋｙｂａｓｅＳｏｌａｒ ＳＫ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
ＳｋｙｂａｓｅＳｏｌａｒ ＳＫ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
ＳｏｌａｒＥｄｇｅ ＰＶ３０５－６０ＭＭＪ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳｏｌａｒＥｄｇｅ ＳＰＶ３００－６０ＭＭＪ Ａ 300 20.4 単結晶
ＳｏｌａｒＥｄｇｅ ＳＰＶ３０５－６０ＭＭＪ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳｏｌａｒＥｄｇｅ ＳＰＶ３１０－６０ＭＭＪ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳｏｌａｒＥｄｇｅ ＳＰＶ３７０－Ｒ６０ＤＷＭＧ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｓｏｌａｒ－Ｆａｂｒｉｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｌ　Ｐｏｌｙ　２４５　Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｓｏｌａｒ－Ｆａｂｒｉｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｌ　Ｐｏｌｙ　２５０　Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓｏｌａｒ－Ｆａｂｒｉｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｌ　Ｐｏｌｙ　２５５　Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｓｏｌａｒ－Ｆａｂｒｉｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｌ　Ｐｏｌｙ　２６０　Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｏｌａｒ－Ｆａｂｒｉｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｌ　Ｐｏｌｙ　２６５　Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２５０　ＳＲ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２５５　ＳＲ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２６０　ｓｍａｒｔ　ｍｏｎｏ Ａ 260 18.1 単結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２６０　ＳＲ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２６５　ｓｍａｒｔ　ｍｏｎｏ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２６５　ＳＲ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２７０　ｓｍａｒｔ　ｍｏｎｏ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３１０　ｍｏｎｏ Ａ 310 18.0 単結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３１５　ｍｏｎｏ Ａ 315 18.3 単結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３２０　ｍｏｎｏ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳｏｌａｒＰａｒｋ　 ＳＰＰ　３２５　ｍｏｎｏ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｂｉｓｕｎ　ＳＷ　２６５　ｄｕｏ Ａ 265 18.1 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｂｉｓｕｎ　ＳＷ　２７０　ｄｕｏ Ａ 270 18.5 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｂｉｓｕｎ　ＳＷ　２７５　ｄｕｏ Ａ 275 18.8 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｂｉｓｕｎ　ＳＷ　２８０　ｄｕｏ Ａ 280 19.2 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｂｉｓｕｎ　ＳＷ　３２５　ＸＬ　ｄｕｏ Ａ 325 18.6 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｂｉｓｕｎ　ＳＷ２９０　ｄｕｏ Ａ 290 19.9 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ　２６５　ｐｏｌｙ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ１９６　Ｖａｒｉｏ　ｐｏｌｙ Ａ 196 16.7 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２００　Ｖａｒｉｏ　ｐｏｌｙ Ａ 200 17.1 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２４０　ｐｏｌｙ Ａ 240 16.4 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２４５　ｐｏｌｙ Ａ 245 16.7 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２５０　ｐｏｌｙ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２５５　ｍｏｎｏ Ａ 255 17.7 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２５５　ｐｏｌｙ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２６０　ｍｏｎｏ Ａ 260 18.0 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２６０　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 260 18.0 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２６０　ｐｏｌｙ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２６５　ｍｏｎｏ Ａ 265 18.3 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２６５　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 265 18.3 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２７０　ｍｏｎｏ Ａ 270 18.7 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２７０　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 270 18.7 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２７５　ｍｏｎｏ Ａ 275 19.0 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２７５　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 275 19.0 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２８０　ｍｏｎｏ Ａ 280 19.4 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２８０　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 280 19.4 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２８５　ｍｏｎｏ Ａ 285 19.7 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２８５　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 285 19.7 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２９０　ｍｏｎｏ Ａ 290 20.1 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２９０　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 290 19.9 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ２９５　　ｍｏｎｏ Ａ 295 20.2 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｌｕｓ　ＳＷ３００　　ｍｏｎｏ Ａ 300 20.6 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　３６０°　ＳＷ２６５　ｄｕｏ Ａ 265 18.1 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　３６０°　ＳＷ２７０　ｄｕｏ Ａ 270 18.5 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２４５　ｐｏｌｙ Ａ 245 16.7 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２５０　ｐｏｌｙ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２５５　ｐｏｌｙ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２６０　ｐｏｌｙ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２７５　ｍｏｎｏ Ａ 275 19.0 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２７５　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 275 18.8 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２８０　ｍｏｎｏ Ａ 280 19.4 単結晶
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ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＳＷ２８０　ｍｏｎｏ　ｂｌａｃｋ Ａ 280 19.2 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ３６０°ＳＷ２７５　ｄｕｏ Ａ 275 18.8 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　ＳＷ３２０　ＸＬ　　ｍｏｎｏ Ａ 320 18.3 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　ＳＷ３２５　ＸＬ　　ｍｏｎｏ Ａ 325 18.6 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　ＳＷ３４０　ＸＬ　　ｍｏｎｏ Ａ 340 19.4 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　ＳＷ３４５　ＸＬ　　ｍｏｎｏ Ａ 345 19.7 単結晶
ＳｏｌａｒＷｏｒｌｄ Ｓｕｎｍｏｄｕｌｅ　ＳＷ３５０　ＸＬ　　ｍｏｎｏ Ａ 350 20.0 単結晶
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ１－７５ Ａ 75 9.5 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ１－８０ Ａ 80 10.1 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ１－８５ Ａ 85 10.7 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ１－９０ Ａ 90 11.4 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ３Ｌ－２００ Ａ 200 8.4 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ３Ｌ－２２０ Ａ 220 9.3 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ３Ｌ－２４０ Ａ 240 10.1 化合物
ＳＯＬＯＰＯＷＥＲ ＳＰ３Ｌ－２６０ Ａ 260 10.9 化合物
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２６５Ｐ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２７５Ｍ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ２８５Ｍ－６０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３２０Ｍ－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３２５Ｍ－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３３０Ｍ－７２ Ａ 330 19.1 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３３５Ｍ－７２ Ａ 335 19.4 単結晶
ＳＯＮＡ ＳＮＳ３４０Ｍ－７２ Ａ 340 19.7 単結晶
ＳＯＶＡ　ＳＯＬＡＲ ＳＳ２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＯＶＡ　ＳＯＬＡＲ ＳＳ２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＯＶＡ　ＳＯＬＡＲ ＳＳ３００Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
ＳＯＶＡ　ＳＯＬＡＲ ＳＳ３０５Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＯＶＡ　ＳＯＬＡＲ ＳＳ３１０Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－６０－３１０／ＢＰＨ Ａ 310 20.5 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－６０－３１５／ＢＰＨ Ａ 315 20.8 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－６０－３２０／ＢＰＨ Ａ 320 21.1 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－６０－３２５／ＢＰＨ Ａ 325 21.5 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－６０－３３０／ＢＰＨ Ａ 330 21.8 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－３７０／ＢＰＨ Ａ 370 20.4 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－３７５／ＢＰＨ Ａ 375 20.6 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－３８０／ＢＰＨ Ａ 380 20.9 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－３８５／ＢＰＨ Ａ 385 21.2 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－３９０／ＢＰＨ Ａ 390 21.5 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－３９５／ＢＰＨ Ａ 395 21.7 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＭ６（ＭＤＦ）－７２－４００／ＢＰＨ Ａ 400 22.0 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－６０－３０５／ＢＭ Ａ 305 20.1 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－６０－３１０／ＢＭ Ａ 310 20.5 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－６０－３１５／ＢＭ Ａ 315 20.8 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－６０－３２０／ＢＭ Ａ 320 21.1 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－６０－３２５／ＢＭ Ａ 325 21.5 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３６５／ＢＭ Ａ 365 20.1 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３７０／ＢＭ Ａ 370 20.4 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３７５／ＢＭ Ａ 375 20.6 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３８０／ＢＭ Ａ 380 20.9 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３８５／ＢＭ Ａ 385 21.2 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３９０／ＢＭ Ａ 390 21.5 単結晶
ＳＰＩＣ　ＰＶ ＳＰＩＣＮ６（ＭＤＦ）－７２－３９５／ＢＭ Ａ 395 21.7 単結晶
ＳＵＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＯＬＡＲ ＭＨ－２００ＡＣ０１ Ａ 200 15.2 多結晶
ＳＵＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＯＬＡＲ ＭＨ－２０５ＡＣ０１ Ａ 205 15.5 多結晶
ＳＵＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＯＬＡＲ ＭＨ－２１０ＡＣ０１ Ａ 210 15.9 多結晶
ＳＵＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＯＬＡＲ ＭＨ－２２５ＡＣ０１ Ａ 225 15.4 多結晶
ＳＵＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＯＬＡＲ ＭＨ－２３０ＡＣ０１ Ａ 230 15.7 多結晶
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ＳＵＮ　ＢＲＩＧＨＴ　ＳＯＬＡＲ ＭＨ－２３５ＡＣ０１ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ　１５６Ｘ１５６－７２－Ｐ　３１０Ｗ Ａ 310 17.7 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２９０Ｗ Ａ 290 19.9 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　３００Ｗ Ａ 300 20.6 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　３１０Ｗ Ｂ 310 21.3 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　３２０Ｗ Ｂ 320 22.0 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　３２５Ｗ Ｂ 325 22.3 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　３３０Ｗ Ｂ 330 21.9 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＤＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　３３５Ｗ Ｂ 335 22.2 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２７０Ｗ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２８０Ｗ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－３６－Ｐ　１００Ｗ Ａ 100 18.7 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－７２－Ｐ　１９５Ｗ Ａ 195 18.2 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－７２－Ｐ　２００Ｗ Ａ 200 18.7 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－７２－Ｐ　２０５Ｗ Ａ 205 19.1 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－９６－Ｐ　２５０Ｗ Ａ 250 17.5 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－９６－Ｐ　２６０Ｗ Ａ 260 18.2 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＤＢ１２５Ｘ１２５－９６－Ｐ　２６５Ｗ Ａ 265 18.5 単結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－６０－Ｐ　２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－７２－Ｐ　２９０Ｗ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－７２－Ｐ　２９５Ｗ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－７２－Ｐ　３００Ｗ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｓｕｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｏｌａｒ　 ＴＰＢ１５６Ｘ１５６－７２－Ｐ　３０５Ｗ Ａ 305 17.4 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１２‐３００ Ｂ 300 17.1 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１２‐３０５ Ｂ 305 17.4 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１２‐３１０ Ｂ 310 17.6 多結晶
ＳＵＮＡＲＲＡＹ Ｍ６Ｂ２６１２‐３１５ Ｂ 315 17.9 多結晶
ＳＵＮＥＣＯ ＳＡ－１００Ｐ－３８ Ｂ 100 17.1 多結晶
ＳＵＮＥＣＯ ＳＡ－１１０Ｐ－３８ Ｂ 110 18.8 多結晶
ＳＵＮＥＣＯ ＳＡ－１２０Ｍ－３８ Ｂ 120 20.4 単結晶
ＳＵＮＥＣＯ ＳＡ－７０Ｍ－２４ Ｂ 70 18.8 単結晶
ＳＵＮＥＣＯ　 ＳＡ－１００ＷＰ－３８ Ｂ 100 17.1 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ２７５－６０Ｐ Ａ 275 18.6 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ２８０－６０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ２８５－６０Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３０５－６０Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３１０－６０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３１５－６０Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３２０－６０Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３２０－６０Ｍ－ＨＤ Ａ 320 21.8 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３２５－６０Ｍ－ＨＤ Ａ 325 22.1 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３３０－６０Ｍ－ＨＤ Ａ 330 22.5 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３３０－７２Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３３５－６０Ｍ－ＨＦＤ Ａ 335 22.1 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３３５－７２Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３４０－６０Ｍ－ＨＦＤ Ａ 340 22.4 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３４０－７２Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３４５－６０Ｍ－ＨＦＤ Ａ 345 22.8 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３６５－７２Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３７０－７２Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３７５－７２Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３８０－７２Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３８５－７２Ｍ－ＨＤ Ａ 385 21.9 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３９０－７２Ｍ－ＨＤ Ａ 390 22.1 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ３９５－７２Ｍ－ＨＤ Ａ 395 22.4 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４００－７２Ｍ－ＨＦＤ Ａ 400 22.0 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４０５－７２Ｍ－ＨＦＤ Ａ 405 22.3 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４１０－７２Ｍ－ＨＦＤ Ａ 410 22.5 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４１５－７８Ｍ－ＨＤ Ａ 415 21.7 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４２０－７８Ｍ－ＨＤ Ａ 420 22.0 単結晶
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ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４２５－７８Ｍ－ＨＤ Ａ 425 22.3 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４３０－７８Ｍ－ＨＤ Ａ 430 22.5 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４３５－７８Ｍ－ＨＦＤ Ａ 435 22.1 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４４０－７８Ｍ－ＨＦＤ Ａ 440 22.3 単結晶
ＳＵＮＥＲＧＹ ＳＵＮ４４５－７８Ｍ－ＨＦＤ Ａ 445 22.6 単結晶
ＳｕｎＬｉｎｋ ＳＬ１６０－２４Ｍ２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ＳｕｎＬｉｎｋ ＳＬ２８０－２４Ｍ３２０ Ａ 320 18.5 単結晶
ＳｕｎＬｉｎｋ ＳＬ２８０－２４Ｍ３３０ Ａ 330 19.0 単結晶
ＳｕｎＬｉｎｋ ＳＬ２８０－２４Ｍ３４０ Ａ 340 19.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０３５Ｍ‐２Ｘ０４ Ａ 35 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０５０Ｍ‐２Ｘ０６ Ａ 50 17.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０５５Ｍ‐２Ｘ０６ Ａ 55 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０６５Ｍ‐４Ｘ０４ Ａ 65 16.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０７０Ｍ‐４Ｘ０４ Ａ 70 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０８５Ｍ‐２Ｘ１０ Ａ 85 17.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ０９０Ｍ‐２Ｘ１０ Ａ 90 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１０５Ｍ‐２Ｘ１２ Ａ 105 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１０５Ｍ‐４Ｘ０６ Ａ 105 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１１０Ｍ‐２Ｘ１２ Ａ 110 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１１０Ｍ‐４Ｘ０６ Ａ 110 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１５５Ｍ‐４Ｘ０９ Ａ 155 17.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１５５Ｍ‐６Ｘ０６ Ａ 155 17.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１６０Ｍ‐４Ｘ０９ Ａ 160 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１６０Ｍ‐６Ｘ０６ Ａ 160 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１７５Ｍ‐４Ｘ０９ＤＷ Ａ 175 19.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１７５Ｍ‐４Ｘ１０ Ａ 175 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１８０Ｍ‐４Ｘ１０ Ａ 180 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ１８５Ｍ‐４Ｘ０９ＤＷ Ａ 185 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２１０Ｍ‐４Ｘ１２ Ａ 210 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２１５Ｍ‐４Ｘ１２ Ａ 215 18.3 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２３５Ｍ‐４Ｘ１２ＤＷ Ａ 235 20.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２４５Ｍ‐４Ｘ１２ＤＷ Ａ 245 20.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２５０Ｍ‐４Ｘ１２ＤＷ Ａ 250 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２６５Ｍ‐６Ｘ１０ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２７０Ｍ‐６Ｘ１０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２９０Ｍ‐６Ｘ１０ＤＷ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ２９５Ｍ‐６Ｘ１０ＤＷ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３１０Ｍ‐６Ｘ１０ＤＷ Ａ 310 20.5 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３２０Ｍ‐６Ｘ１２ Ａ 320 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３２５Ｍ‐６Ｘ１２ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３４５Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３５０Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３５５Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３７０Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 370 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＡ３７５Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 375 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０３０Ｍ－２×０４ Ａ 30 15.3 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０３５Ｍ－２×０４ Ａ 35 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０５０Ｍ－２×０６ Ａ 50 17.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０５５Ｍ－２×０６ Ａ 55 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０６５Ｍ－４×０４ Ａ 65 16.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０７０Ｍ－４×０４ Ａ 70 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０８５Ｍ－２×１０ Ａ 85 17.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ０９０Ｍ－２×１０ Ａ 90 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１０５Ｍ－２×１２ Ａ 105 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１０５Ｍ－４×０６ Ａ 105 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１１０Ｍ－２×１２ Ａ 110 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１１０Ｍ－４×０６ Ａ 110 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１５５Ｍ－４×０９ Ａ 155 17.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１５５Ｍ－６×０６ Ａ 155 17.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１６０Ｍ－４×０９ Ａ 160 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１６０Ｍ－６×０６ Ａ 160 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１７５Ｍ－４×１０ Ａ 175 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１７５Ｍ‐４Ｘ０９ＤＷ Ａ 175 19.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１７５Ｍ‐４Ｘ０９ＵＷ Ａ 175 19.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１８０Ｍ－４×１０ Ａ 180 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１８５Ｍ‐４Ｘ０９ＤＷ Ａ 185 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ１８５Ｍ‐４Ｘ０９ＵＷ Ａ 185 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２１０Ｍ－４×１２ Ａ 210 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２１５Ｍ－４×１２ Ａ 215 18.3 単結晶
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Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２３５Ｍ‐４Ｘ１２ＤＷ Ａ 235 20.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２３５Ｍ‐４Ｘ１２ＵＷ Ａ 235 20.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２４５Ｍ‐４Ｘ１２ＤＷ Ａ 245 20.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２４５Ｍ‐４Ｘ１２ＵＷ Ａ 245 20.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２５０Ｍ‐４Ｘ１２ＤＷ Ａ 250 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２５０Ｍ‐４Ｘ１２ＵＷ Ａ 250 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２６５Ｍ－６×１０ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２７０Ｍ－６×１０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２９０Ｍ‐６Ｘ１０ＤＷ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２９０Ｍ‐６Ｘ１０ＵＷ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２９５Ｍ‐６Ｘ１０ＤＷ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ２９５Ｍ‐６Ｘ１０ＵＷ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３１０Ｍ‐６Ｘ１０ＤＷ Ａ 310 20.5 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３１０Ｍ‐６Ｘ１０ＵＷ Ａ 310 20.5 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３２０Ｍ－６×１２ Ａ 320 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３２５Ｍ－６×１２ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３４５Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３４５Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３５０Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３５０Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３５５Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３５５Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３７０Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 370 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３７０Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ａ 370 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３７５Ｍ‐６Ｘ１２ＤＷ Ａ 375 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＤ３７５Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ａ 375 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＦ３７０Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ｂ 370 20.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＦ３７５Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ｂ 375 20.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＦ３８０Ｍ‐６Ｘ１２ＵＷ Ｂ 380 20.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０３０Ｍ－２×０４ Ａ 30 15.3 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０３５Ｍ－２×０４ Ａ 35 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０５０Ｍ－２×０６ Ａ 50 17.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０５５Ｍ－２×０６ Ａ 55 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０６５Ｍ－４×０４ Ａ 65 16.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０７０Ｍ－４×０４ Ａ 70 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０８５Ｍ－２×１０ Ａ 85 17.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ０９０Ｍ－２×１０ Ａ 90 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１０５Ｍ－２×１２ Ａ 105 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１０５Ｍ－４×０６ Ａ 105 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１１０Ｍ－２×１２ Ａ 110 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１１０Ｍ－４×０６ Ａ 110 18.7 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１５５Ｍ－４×０９ Ａ 155 17.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１５５Ｍ－６×０６ Ａ 155 17.6 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１６０Ｍ－４×０９ Ａ 160 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１６０Ｍ－６×０６ Ａ 160 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１７５Ｍ－４×１０ Ａ 175 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ１８０Ｍ－４×１０ Ａ 180 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ２１０Ｍ－４×１２ Ａ 210 17.9 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ２１５Ｍ－４×１２ Ａ 215 18.3 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ２６５Ｍ－６×１０ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ２７０Ｍ－６×１０ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ３２０Ｍ－６×１２ Ａ 320 18.2 単結晶
Ｓｕｎｍａｎ ＳＭＳ３２５Ｍ－６×１２ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３３０－６０Ｍ Ｂ 330 21.8 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３４０－６０ＭＤ Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３５０－６０ＭＤ Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３５０－７２Ｐ Ｂ 350 19.2 多結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３６０－６０ＭＤ Ｂ 360 21.9 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３７０－６０ＭＤ Ｂ 370 22.5 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３７５－６０ＭＤ Ｂ 375 22.8 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－３９０－７２Ｍ Ｂ 390 21.4 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－４００－７２ＭＤ Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－４１０－７２ＭＤ Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－４３０－７２ＭＤ Ｂ 430 21.8 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－４４０－７２ＭＤ Ｂ 440 22.3 単結晶
Ｓｕｎｏｖａ　Ｓｏｌａｒ ＳＳ－４５０－７２ＭＤ Ｂ 450 22.8 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）－１９５Ｗ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）－２００Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－２６０Ｗ Ａ 260 18.1 単結晶
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Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－２７０Ｗ Ａ 270 18.5 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－２７５Ｗ Ａ 275 18.9 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－２８０Ｗ Ａ 280 19.2 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－２８５Ｗ Ａ 285 19.6 単結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－２７０Ｗ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｓｕｎｏｗｅ ＳＦ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ２８０Ｐ６０ Ａ 280 18.6 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ２８５Ｐ６０ Ａ 285 19.0 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ２９０Ｐ６０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ２９５Ｍ６０Ｓ Ａ 295 20.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ２９５Ｐ６０ Ａ 295 20.0 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３００Ｍ６０Ｓ Ａ 300 20.4 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３００Ｐ６０ Ａ 300 20.3 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３０５Ｍ６０ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３０５Ｍ６０Ｓ Ａ 305 20.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３０５Ｐ６０ Ａ 305 20.6 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１０Ｍ６０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１０Ｍ６０Ｓ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１０Ｐ６０ Ａ 310 21.0 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１５Ｍ６０ Ａ 315 21.4 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１５Ｍ６０Ｓ Ａ 315 21.4 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１５Ｎ６０ Ａ 315 20.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３１５Ｐ６０ Ａ 315 21.3 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３２０Ｍ６０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３２０Ｍ６０Ｓ Ａ 320 21.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３２０Ｎ６０ Ａ 320 20.4 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３２５Ｍ６０ Ａ 325 22.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３２５Ｎ６０ Ａ 325 20.7 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３３０Ｍ６０ Ａ 330 22.5 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３３０Ｎ６０ Ａ 330 21.0 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３３５Ｎ６０ Ａ 335 21.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３４０Ｎ６０ Ａ 340 21.7 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３４０Ｎ６０Ｈ Ａ 340 21.7 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３４０ＮＨＥＨ Ａ 340 20.6 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３４５Ｎ６０Ｈ Ａ 345 22.0 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３４５ＮＨＥＨ Ａ 345 20.9 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３５０Ｎ６０Ｈ Ａ 350 22.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３５０ＮＨＥＨ Ａ 350 21.2 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３５０Ｐ７２ Ａ 350 19.7 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３５５ＮＨＥＨ Ａ 355 21.5 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３５５Ｐ７２ Ａ 355 20.0 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３６０ＮＨＥＨ Ａ 360 21.9 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３６０Ｐ７２ Ａ 360 20.3 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３６５ＮＨＥＨ Ａ 365 22.2 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３６５Ｐ７２ Ａ 365 20.6 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７０ＮＨＥＨ Ａ 370 22.5 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７０ＮＨＦＨ Ａ 370 21.4 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７０Ｐ７２ Ａ 370 20.9 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７５Ｍ７２ Ａ 375 21.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７５ＮＨＥＨ Ａ 375 22.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７５ＮＨＦＨ Ａ 375 21.7 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３７５Ｐ７２ Ａ 375 21.1 多結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３８０Ｍ７２ Ａ 380 21.5 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３８０ＮＨＥＨ Ａ 380 23.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３８０ＮＨＦＨ Ａ 380 22.0 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３８５Ｍ７２ Ａ 385 21.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３８５ＮＨＦＨ Ａ 385 22.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３９０Ｍ７２ Ａ 390 22.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３９０ＮＨ７ Ａ 390 20.7 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３９５Ｍ７２ Ａ 395 22.4 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ３９５ＮＨ７ Ａ 395 21.0 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４００ＮＨ７ Ａ 400 21.2 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４０５ＮＨ７ Ａ 405 21.5 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４１０ＮＨ７ Ａ 410 21.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４１０ＮＨ７Ｈ Ａ 410 21.8 単結晶
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ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４１５ＮＨ７ Ａ 415 22.0 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４１５ＮＨ７Ｈ Ａ 415 22.0 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４２０ＮＨ７Ｈ Ａ 420 22.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４３５ＮＨＪＨ Ａ 435 21.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４４０ＮＨＪＨ Ａ 440 21.6 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４４５ＮＨＪＨ Ａ 445 21.8 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４５０ＮＨＪＨ Ａ 450 22.1 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４５５ＮＨＪＨ Ａ 455 22.3 単結晶
ＳＵＮＰＯＲＴ　ＰＯＷＥＲ ＳＰＰ４６０ＮＨＪＨ Ａ 460 22.6 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧｘＢ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－ＳＬ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－ＳＬ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｓｕｎｐｒｅｍｅ ＳＮＰＭ－ＧＸＢ－ＳＬ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＳＵＮＴＥＬ　ＳＯＬＡＲ ＳＮＴ－４０２ Ｂ集光型 19.9 30.9 化合物
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２５０Ｃ６０ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２５０ＣＢ６０ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２５０Ｐ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２５５Ｃ６０ Ａ 255 17.8 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２５５ＣＢ６０ Ａ 255 17.8 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２６０Ｃ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２６０ＣＢ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２６０Ｐ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２６５Ｃ６０ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２６５Ｐ６０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２７０Ｃ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２７０Ｐ６０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２７５Ｃ６０ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２７５Ｐ６０ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２８０Ｃ６０ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２８０Ｐ６０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２８５Ｃ６０ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２９０Ｃ６０ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２９０Ｐ７２ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２９５Ｃ６０ Ａ 295 20.5 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－２９５Ｐ７２ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３００Ｃ６０ Ａ 300 20.9 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３００Ｃ７２ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３００ＣＢ７２ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３００Ｐ７２ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３０５Ｃ７２ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３０５ＣＢ７２ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３１０Ｃ７２ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３１０ＣＢ７２ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３１０Ｐ７２ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３１５Ｃ７２ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３２０Ｃ７２ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３２０Ｐ７２ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３２５Ｃ７２ Ａ 325 18.9 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３２５Ｐ７２ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３３０Ｃ７２ Ａ 330 19.1 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３３０Ｐ７２ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３３５Ｃ７２ Ａ 335 19.4 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３４０Ｃ７２ Ａ 340 19.7 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３４０Ｐ７２ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３４５Ｃ７２ Ａ 345 20.0 単結晶
Ｓｕｎｔｅｌｌｉｔｅ ＺＤＮＹ－３５０Ｃ７２ Ａ 350 20.3 単結晶
ＳＵＮＵＺ ＳＵ－Ｍ６２４－１２０ Ｂ 120 20.4 単結晶
ＳＵＮＵＺ ＳＵ－Ｍ６６０－２８０ Ｂ 280 19.0 単結晶
ＳＵＮＵＺ ＳＵ－Ｍ６６０－２８５ Ｂ 285 19.4 単結晶
ＳＵＮＵＺ ＳＵ－Ｍ６６０－２９０ Ｂ 290 19.7 単結晶
Ｔ＆ＳＯＬＡＲ ＴＳＳ３－Ｓ２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２２５０１ Ａ 225 15.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２３００１ Ａ 230 15.7 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２３５０１ Ａ 235 16.0 多結晶
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Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２４００１ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２４５０１ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２４５０４ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２４５０７ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５００１ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５００４ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５００７ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５５０１ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５５０４ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５５０７ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５５１４ Ａ 255 17.4 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２５５１７ Ａ 255 17.4 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６００１ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６００４ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６００７ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６０１４ Ａ 260 17.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６０１７ Ａ 260 17.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６５０４ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６５０７ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６５１４ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２６５１７ Ａ 265 18.0 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７００４ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７００７ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７０１４ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７０１７ Ａ 270 18.4 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７５０７ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７５１４ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２７５１７ Ａ 275 18.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２８００７ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２８０１４ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２８０１７ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２８５１７ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＡ－２９０１７ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－２９００１ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－２９５０１ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－２９５０４ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－２９５０７ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－２９５１４ Ａ 295 16.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－２９５１７ Ａ 295 16.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０００１ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０００４ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０００７ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３００１４ Ａ 300 17.0 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３００１７ Ａ 300 17.0 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０５０１ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０５０４ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０５０７ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０５１４ Ａ 305 17.3 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３０５１７ Ａ 305 17.3 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１００１ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１００４ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１００７ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１０１４ Ａ 310 17.6 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１０１７ Ａ 310 17.6 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１５０１ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１５０４ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１５０７ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１５１４ Ａ 315 17.9 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３１５１７ Ａ 315 17.9 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２００１ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２００４ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２００７ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２０１４ Ａ 320 18.2 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２０１７ Ａ 320 18.2 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２５０７ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３２５１７ Ａ 325 18.4 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３３００７ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３３０１７ Ａ 330 18.7 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３３５１７ Ａ 335 19.0 単結晶
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Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３４０１７ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３４５１７ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｔａｉｎｅｒｇｙ ＴＫＳＧ－３５０１７ Ａ 350 19.9 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＢｌ２８５ＭＯＮＯ Ｂ 285 19.4 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＢｌ２９０ＭＯＮＯ Ｂ 290 19.7 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＢｌ２９５ＭＯＮＯ Ｂ 295 20.1 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＢｌ３００ＭＯＮＯ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２００ＭＯＮＯ Ｂ 200 13.6 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２０５ＭＯＮＯ Ｂ 205 13.9 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２１０ＭＯＮＯ Ｂ 210 14.3 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２１５ＭＯＮＯ Ｂ 215 14.6 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２２０ＭＯＮＯ Ｂ 220 15.0 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２２５ＭＯＮＯ Ｂ 225 15.3 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２３０ＭＯＮＯ Ｂ 230 15.7 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２３５ＭＯＮＯ Ｂ 235 16.0 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２４０ＭＯＮＯ Ｂ 240 16.3 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２４５ＭＯＮＯ Ｂ 245 16.7 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２５０ＭＯＮＯ Ｂ 250 17.0 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２７０ＰＯＬＹ Ｂ 270 18.3 多結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２７５ＰＯＬＹ Ｂ 275 18.6 多結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２８０ＭＯＮＯ Ｂ 280 19.1 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２８０ＰＯＬＹ Ｂ 280 18.9 多結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２８５ＭＯＮＯ Ｂ 285 19.4 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２８５ＰＯＬＹ Ｂ 285 19.3 多結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２９０ＭＯＮＯ Ｂ 290 19.7 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２９０ＰＯＬＹ Ｂ 290 19.6 多結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ２９５ＭＯＮＯ Ｂ 295 20.1 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ３００ＭＯＮＯ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ３０５ＭＯＮＯ Ｂ 305 20.8 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＧｒ３１０ＭＯＮＯ Ｂ 310 21.1 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＰｅｒｃ２９５ＭＯＮＯ Ｂ 295 20.1 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＰｅｒｃ３００ＭＯＮＯ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＰｅｒｃ３０５ＭＯＮＯ Ｂ 305 20.8 単結晶
ＴＯＥＮＥＲＧＹ ＴｏＰｅｒｃ３１０ＭＯＮＯ Ｂ 310 21.1 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ３６Ｍ１０５Ｗ（１２５） Ａ 105 18.8 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ３６Ｍ１５５Ｗ（１５６） Ａ 155 17.9 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ４８Ｐ２００Ｗ（１５６） Ａ 200 17.1 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ４８Ｐ２０５Ｗ（１５６） Ａ 205 17.5 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ４８Ｐ２１０Ｗ（１５６） Ａ 210 17.9 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｍ２６０Ｗ（１５６） Ａ 260 18.0 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｍ２６５Ｗ（１５６） Ａ 265 18.4 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｍ２７０Ｗ（１５６） Ａ 270 18.7 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｐ２５０Ｗ（１５６） Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｐ２５５Ｗ（１５６） Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｐ２６０Ｗ（１５６） Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ６０Ｐ２６５Ｗ（１５６） Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ２００Ｗ（１２５） Ａ 200 17.9 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ２０５Ｗ（１２５） Ａ 205 18.4 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ２１０Ｗ（１２５） Ａ 210 18.8 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ３１０Ｗ（１５６） Ａ 310 17.9 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ３１５Ｗ（１５６） Ａ 315 18.2 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ３２０Ｗ（１５６） Ａ 320 18.5 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｍ３２５Ｗ（１５６） Ａ 325 18.8 単結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｐ３００Ｗ（１５６） Ａ 300 17.1 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｐ３０５Ｗ（１５６） Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｐ３１０Ｗ（１５６） Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔｏｋｕｊｙｕｕ　Ｊａｐａｎ ＴＪＬ７２Ｐ３１５Ｗ（１５６） Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＫＴＢＩ－３７Ｍ／１５０ Ａ 150 16.9 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－２７０／３２４　Ｈ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－２７５／３３０　Ｈ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－２８０／３３６　Ｈ Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－２８５／３４２Ｈ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－２９０／３４８Ｈ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－２９５／３５４Ｈ Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＢ６０Ｍ－３００／３６０Ｈ Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＳＢＭ　ＴＢ６０Ｍ－２５０／３００　Ｅ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＳＢＭ　ＴＢ６０Ｍ－２５５／３０６　Ｅ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＳＢＭ　ＴＢ６０Ｍ－２６０／３１２　Ｅ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｏｌａｒ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＴＳＢＭ　ＴＢ６０Ｍ－２６５／３１８　Ｅ Ａ 265 18.4 単結晶
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ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－ＦＭ２６０Ａ３－６１００ Ａ 260 17.8 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－ＦＭ２６５Ａ３－６１００ Ａ 265 18.1 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－ＦＭ２７０Ａ３－６１００ Ａ 270 18.4 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－ＦＭ２７５Ａ３－６１００ Ａ 275 18.8 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－ＦＭ２８０Ａ３－６１００ Ａ 280 19.1 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｍ１９５Ｂ Ａ 195 18.2 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｍ２００Ｂ Ａ 200 18.7 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｍ２６０Ａ３－６１００ Ａ 260 18.1 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｍ２６５Ａ３－６１００ Ａ 265 18.4 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｍ２７０Ａ３－６１００ Ａ 270 18.8 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｍ２７５Ａ３－６１００ Ａ 275 19.1 単結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｐ２３０Ａ３－６１００ Ａ 230 15.7 多結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｐ２５０Ａ３－６１００ Ａ 250 17.1 多結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｐ２５５Ａ３－６１００ Ａ 255 17.4 多結晶
ＴＯＰＰＥＲＳＵＮ ＴＳ－Ｐ２６０Ａ３－６１００ Ａ 260 17.8 多結晶
ＴＯＰＳＵＮ ＴＳＨ－Ｓ５００ＣＢ２ＢＫ（Ｘ）５ Ａ 500 20.4 単結晶
ＴＯＰＳＵＮ ＴＳ‐Ｍ４００ＳＣ２ Ａ 400 17.1 多結晶
ＴＯＰＳＵＮ ＴＳ‐Ｓ４１５ＳＡ１ Ａ 415 18.1 単結晶
ＴＯＰＳＵＮ ＴＳ－Ｓ４３０ＣＢ２Ａ Ａ 430 18.7 単結晶
ＴＯＰＳＵＮ ＴＳ－Ｓ４４０ＣＢ２Ａ Ａ 440 19.1 単結晶
ＴＯＰＳＵＮ ＴＳ－Ｓ４５０ＣＢ２Ａ Ａ 450 19.6 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２２０ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 220 18.7 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２２０ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 220 18.7 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２２５ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 225 19.2 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２２５ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 225 19.2 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２３０ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 230 19.6 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２３０ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 230 19.6 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２３５ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 235 20.0 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２３５ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 235 20.0 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２４０ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 240 20.4 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２４０ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 240 20.4 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２４５ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 245 20.9 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２４５ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 245 20.9 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２５０ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 250 21.3 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ２５０ＨＡＮＥ－Ｇ Ａ 250 21.3 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ３００ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 300 19.8 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ３０５ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 305 20.1 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ３１０ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 310 20.5 単結晶
Ｔｏｙｏ　Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｋ．Ｋ． ＴＹＭ３１５ＨＡＮＥ－ＡＬ Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１６０ＰＥＧ４０．０７ Ａ 160 16.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１６５ＰＥＧ４０．０７ Ａ 165 16.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１７０ＰＥＧ４０．０７ Ａ 170 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１７５ＰＥＧ４０．０７ Ａ 175 17.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１８５ＤＣ０１ Ａ 185 17.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１９０ＤＣ０１Ａ Ａ 190 17.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１９０ＤＣ０１Ａ．０８ Ａ 190 17.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１９５ＤＣ０１Ａ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１９５ＤＣ０１Ａ．０８ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－１９５ＤＣ８０．０８ Ａ 195 17.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２００ＤＣ０１Ａ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２００ＤＣ８０ Ａ 200 17.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２００ＤＣ８０．０８ Ａ 200 17.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２０５ＤＣ８０ Ａ 205 18.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２０５ＤＣ８０．０８ Ａ 205 18.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２１０ＤＣ０８２Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 210 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２１０ＤＣ８０ Ａ 210 18.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２１０ＤＣ８０．０８ Ａ 210 18.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２１５ＤＣ０８２Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 215 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２１５ＤＣ８０．０８ Ａ 215 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２２０ＤＣ０３Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 220 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２２０ＤＣ０８２Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 220 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２２５ＤＣ０３Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 225 19.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２２５ＤＣ０８２Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 225 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２３０ＤＣ０３Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 230 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２３０ＰＣ０５ Ａ 230 15.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２３５ＤＣ０３Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 235 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２３５ＰＣ０５ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４０ＤＣ０３Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 240 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４０ＰＣ０５ Ａ 240 16.4 多結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４０ＰＤＧ５ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４５ＰＣ０５ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４５ＰＣ０５Ａ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４５ＰＤＧ５ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２４５ＰＥＧ５．０７ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５０ＰＣ０５Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５０ＰＣ０５Ａ．０８２ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５０ＰＤＧ５ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５０ＰＥＧ５ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５０ＰＥＧ５．０７ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＤＣ０５Ａ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＣ０５Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＣ０５Ａ．０８２ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＤ０５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＤＧ５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＥ０５Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＥＧ５ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２５５ＰＥＧ５．０７ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＤＣ０５Ａ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＤＣ０５Ａ．０８ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＣ０５Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＣ０５Ａ．０８２ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＣ０６Ａ Ａ 260 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＤ０５ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＤ０５．０８２ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＤＧ５ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＥ０５Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＥＧ５ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＥＧ５．０７ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６０ＰＥＧ５．４７ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＤＣ０５Ａ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＤＣ０５Ａ．０８ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＤＣ０５Ａ．０８２ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＣ０５Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＣ０６Ａ Ａ 265 17.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＤ０５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＤ０５．０８２ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＤＧ５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＥ０５Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＥＧ５ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＥＧ５．０７ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＥＧ５．４０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２６５ＰＥＧ５．４７ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＤＣ０５Ａ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＤＣ０５Ａ．０８ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＤＣ０５Ａ．０８２ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 270 18.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 270 18.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＣ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＣ０６Ａ Ａ 270 17.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＤ０５ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＤ０５．０８２ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥ０５Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５．０７ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５．２０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５．４０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５．４７ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５Ｈ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７０ＰＥＧ５Ｈ．０７ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＤＣ０５Ａ．０８ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 275 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＣ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＣ０６Ａ Ａ 275 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＤ０５ Ａ 275 18.8 多結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＤ０５（ＩＩ） Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＤ０５．０８（ＩＩ） Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＤ０５．０８２ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥ０５Ａ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥ０５Ｈ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥ０５Ｈ．０８ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５．０７ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５．２０ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５．４０ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５．４７ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５Ｈ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２７５ＰＥＧ５Ｈ．０７ Ａ 275 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＣ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 280 19.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＣ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＤ０５ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＤ０５（ＩＩ） Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＤ０５．０８（ＩＩ） Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＤ０５．０８２ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥ０５Ａ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥ０５Ｈ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥ０５Ｈ．０８ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５．０７ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５．２０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５．４０ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５．４７ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５Ｈ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８０ＰＥＧ５Ｈ．０７ Ａ 280 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＣ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 285 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 285 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＤＥＧ５Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 285 19.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＤ０５ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＤ０５（ＩＩ） Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＤ０５．０８（ＩＩ） Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥ０５Ａ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥ０５Ｈ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥ０５Ｈ．０８ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥ０６Ｈ Ａ 285 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥ０６Ｈ．Ｔ０ Ａ 285 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ５ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ５．２０ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ５．４０ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ５Ｈ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ５Ｈ．０７ Ａ 285 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ６Ｈ Ａ 285 18.8 多結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２８５ＰＥＧ６Ｈ．２０ Ａ 285 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＣ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 290 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 290 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＤＥＧ５Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 290 20.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＣ１４ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＤ０５（ＩＩ） Ａ 290 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＤ０５．０８（ＩＩ） Ａ 290 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥ０５Ｈ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥ０５Ｈ．０８ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥ０６Ｈ Ａ 290 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥ０６Ｈ．Ｔ０ Ａ 290 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥＧ５Ｈ Ａ 290 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥＧ６Ｈ Ａ 290 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９０ＰＥＧ６Ｈ．２０ Ａ 290 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＣ０６．０８（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 295 20.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 295 20.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５Ｃ（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＤＥＧ５Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 295 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＣ１４ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＤ０５（ＩＩ） Ａ 295 20.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＤ０５．０８（ＩＩ） Ａ 295 20.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 295 20.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＥ０６Ｈ Ａ 295 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＥ０６Ｈ．Ｔ０ Ａ 295 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＥＧ６Ｈ Ａ 295 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－２９５ＰＥＧ６Ｈ．２０ Ａ 295 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＣ０６．０８（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 300 20.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 300 20.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５Ｃ（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＤＥＧ５Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＣ１４ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＤ０５（ＩＩ） Ａ 300 20.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＤ０５．０８（ＩＩ） Ａ 300 20.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 300 20.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＥ０６Ｈ Ａ 300 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＥ０６Ｈ．Ｔ０ Ａ 300 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＥＧ１４ Ｂ 300 17.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＥＧ６Ｈ Ａ 300 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３００ＰＥＧ６Ｈ．２０ Ａ 300 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＣ０６．０８（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 305 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 305 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５Ｃ（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＤＥＧ５Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＰＣ１４ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＰＤ１４ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＰＥＧ１４ Ｂ 305 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３０５ＰＥＧ１４．０７ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＣ０６．０８（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＤ０５Ａ．０５（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＤ０５Ａ．０８２（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 310 20.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 310 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 310 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５．０７（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５．４７（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５Ｃ（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＤＥＧ５Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＰＣ１４ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＰＤ１４ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＰＥ１４Ａ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１０ＰＥＧ１４ Ｂ 310 17.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＤ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＤ０５Ａ．０８（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥ０５Ａ（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 315 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 315 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥ０６Ｈ（ＩＩ） Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ５（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ５．２０（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ５．２８（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ５．４０（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ５Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ６Ｈ（ＩＩ） Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ６Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 315 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＰＣ１４ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＰＤ１４ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＰＥ１４Ａ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３１５ＰＥＧ１４ Ｂ 315 17.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥ０５Ｈ（ＩＩ） Ａ 320 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥ０５Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 320 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥ０６Ｈ（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 320 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ５Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 320 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ６Ｈ（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ６Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ６ＨＣ（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ６ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 320 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＣ１４（ＩＩ） Ｂ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＤ１４ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＥ１４Ａ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＥＧ１４ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ｂ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２０ＰＥＧ１４．４０ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 325 18.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥ０６Ｈ（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥ０６Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ５Ｈ（ＩＩ） Ａ 325 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６Ｈ（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６ＨＣ（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６Ｍ（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 325 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＣ１４（ＩＩ） Ｂ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＤ１４ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥ１４Ａ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥＧ１４ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ｂ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥＧ１４．２０ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥＧ１４．４０ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３２５ＰＥＧ１４Ｈ．０７ Ａ 325 18.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 330 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥ０６Ｈ（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥ０６Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 330 19.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６Ｈ（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６ＨＣ（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６Ｍ（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 330 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＣ１４（ＩＩ） Ｂ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＤ１４ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥ１４Ａ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥ１４Ｈ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥ１４Ｈ．０８ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１４ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ｂ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１４．２０ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１４．４０ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１４Ｈ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１４Ｈ．０７ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３０ＰＥＧ１５Ｈ．２０ Ｂ 330 18.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 335 19.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥ０６Ｈ（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥ０６Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 335 19.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 335 19.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 335 19.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６Ｈ（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６ＨＣ（ＩＩ） Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６ＨＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６Ｍ（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 335 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＣ１４（ＩＩ） Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＤ１４ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥ１４Ａ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥ１４Ｈ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥ１４Ｈ．０８ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１４ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ｂ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１４．２０ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１４．４０ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１４Ｈ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１４Ｈ．０７ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１５Ｈ Ｂ 335 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３３５ＰＥＧ１５Ｈ．２０ Ｂ 335 18.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 340 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥ０６Ｈ（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥ０６Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 340 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 340 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 340 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 340 19.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ１４Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 340 19.7 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ６Ｍ（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ６Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 340 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＣ１４（ＩＩ） Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＤ１４ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１４Ａ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１４Ｈ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１４Ｈ．０８ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１５Ｈ Ａ 340 18.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１５Ｈ．０８ Ｂ 340 18.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥ１５Ｈ．Ｔ０ Ａ 340 18.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４．２０ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４．４０ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４Ｈ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１４Ｈ．０７ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１５Ｈ Ａ 340 18.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４０ＰＥＧ１５Ｈ．２０ Ａ 340 18.7 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＤ０６Ｍ．０５（ＩＩ） Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ａ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 345 19.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 345 19.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ１４Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ１４Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 345 20.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ６Ｍ（ＩＩ） Ａ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ６Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＮＥ０７Ｍ（ＩＩ） Ｂ 345 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 345 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＣ１４（ＩＩ） Ａ 345 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 345 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥ１４Ｈ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥ１４Ｈ．０８ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥ１５Ｈ Ａ 345 19.0 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥ１５Ｈ．０８ Ｂ 345 19.0 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥ１５Ｈ．Ｔ０ Ａ 345 19.0 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 345 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 345 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 345 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥＧ１４Ｈ Ａ 345 19.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥＧ１５Ｈ Ａ 345 19.0 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３４５ＰＥＧ１５Ｈ．２０ Ａ 345 19.0 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ａ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 350 20.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 350 20.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４Ｃ（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 350 20.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ６Ｍ．２０（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＤＥＧ８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 350 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＮＥ０７Ｍ（ＩＩ） Ｂ 350 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 350 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＣ１４（ＩＩ） Ａ 350 19.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 350 19.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥ１５Ｈ Ａ 350 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥ１５Ｈ．０８ Ｂ 350 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥ１５Ｈ．Ｔ０ Ａ 350 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 350 19.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 350 19.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 350 19.9 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥＧ１５Ｈ Ａ 350 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５０ＰＥＧ１５Ｈ．２０ Ａ 350 19.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥ０８Ｍ（ＩＩ） Ａ 355 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥ０８Ｍ．０８（ＩＩ） Ａ 355 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 355 20.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 355 20.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４Ｃ（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 355 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ８Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 355 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＤＥＧ８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 355 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＮＥ０６Ｍ（ＩＩ） Ｂ 355 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＮＥ０７Ｍ（ＩＩ） Ｂ 355 22.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＮＥＧ６ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 355 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＮＥＧ６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 355 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 355 20.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥ１５Ｈ Ａ 355 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥ１５Ｈ．０８ Ｂ 355 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥ１５Ｈ．Ｔ０ Ａ 355 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 355 20.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 355 20.2 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥＧ１５Ｈ Ａ 355 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３５５ＰＥＧ１５Ｈ．２０ Ａ 355 19.5 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥ０８Ｍ（ＩＩ） Ａ 360 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥ０８Ｍ．０８（ＩＩ） Ａ 360 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 360 20.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 360 20.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４Ｃ（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 360 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ８Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 360 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＤＥＧ８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 360 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＮＥ０７Ｍ（ＩＩ） Ｂ 360 23.2 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＰＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 360 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＰＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 360 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６０ＰＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ｂ 360 19.8 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥ０８Ｍ（ＩＩ） Ａ 365 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥ０８Ｍ．０８（ＩＩ） Ａ 365 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 365 21.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 365 21.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４Ｃ（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４Ｃ．０７（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４Ｃ．２７（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 365 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ８Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 365 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＤＥＧ８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 365 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＰＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 365 20.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＰＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 365 20.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３６５ＰＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ｂ 365 20.1 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥ０８Ｍ（ＩＩ） Ａ 370 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥ０８Ｍ．０８（ＩＩ） Ａ 370 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 370 21.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 370 21.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４Ｃ（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４Ｃ．２０（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 370 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ８Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 370 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＤＥＧ８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 370 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＰＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 370 20.3 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＰＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 370 20.3 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７０ＰＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ｂ 370 20.3 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＤ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥ０８Ｍ（ＩＩ） Ａ 375 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥ０８Ｍ．０８（ＩＩ） Ａ 375 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥ１４Ａ（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 375 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 375 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１４（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１４．２０（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１４．４０（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 375 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ａ 375 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 375 20.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＤＥＧ８Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 375 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＰＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 375 20.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＰＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ｂ 375 20.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３７５ＰＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ｂ 375 20.6 多結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥ０８Ｍ（ＩＩ） Ａ 380 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥ０９．０５ Ｂ 380 21.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 380 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 380 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 380 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 380 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 380 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 380 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 380 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ａ 380 20.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８０ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 380 20.9 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥ０９．０５ Ａ 385 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 385 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥ１４Ｈ．０８（ＩＩ） Ａ 385 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１４Ｈ（ＩＩ） Ａ 385 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１４Ｈ．０７（ＩＩ） Ａ 385 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３８５ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 385 21.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥ０９ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥ０９．０５ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥ０９．０８ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥ１５Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９０ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 390 21.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥ０９ Ａ 395 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥ０９．０５ Ａ 395 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥ０９．０８ Ａ 395 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥ１５Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－３９５ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 395 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥ０９ Ａ 400 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥ０９．０８ Ａ 400 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥ１５Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４００ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 400 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥ０９ Ａ 405 22.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥ０９．０８ Ａ 405 22.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥ１５Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５ＨＣ（ＩＩ） Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５ＨＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＮＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 405 22.3 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４０５ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 405 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥ１５Ｍ．Ｔ０（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ａ 410 20.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥＧ１５Ｈ（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥＧ１５Ｈ．２０（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥＧ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥＧ１５Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＮＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 410 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１０ＮＥＧ１６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 410 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ａ 415 21.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＤＥＧ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＤＥＧ１５Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＤＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＮＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 415 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４１５ＮＥＧ１６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 415 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ａ 420 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ａ 420 21.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＤＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 420 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＮＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 420 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 420 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 420 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＮＥＧ１５ＸＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 420 21.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２０ＮＥＧ１６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 420 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＤＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 425 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ａ 425 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＮＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 425 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 425 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 425 23.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＮＥＧ１５ＸＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 425 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４２５ＮＥＧ１６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 425 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ａ 430 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 430 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＤＥＧ１７Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 430 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＤＥＧ１７ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 430 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＮＥ１５Ｍ（ＩＩ） Ｂ 430 23.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＮＥＧ１５ＭＣ（ＩＩ） Ｂ 430 23.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＮＥＧ１５ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 430 23.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＮＥＧ１５ＸＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 430 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３０ＮＥＧ１６ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 430 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３５ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ａ 435 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３５ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 435 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３５ＤＥＧ１７Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 435 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３５ＤＥＧ１７ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 435 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４３５ＮＥＧ１５ＸＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 435 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４０ＤＥ１５Ｘ（ＩＩ） Ｂ 440 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４０ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 440 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４０ＤＥＧ１７Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 440 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４０ＤＥＧ１７ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 440 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４０ＮＥＧ１５ＸＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 440 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４５ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 445 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４５ＤＥＧ１７Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 445 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４５ＤＥＧ１７ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 445 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４４５ＮＥＧ１５ＸＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 445 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４５０ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 450 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４５０ＤＥＧ１７Ｍ．２０（ＩＩ） Ａ 450 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４５０ＤＥＧ１７ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 450 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４５５ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 455 23.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４６０ＤＥ１７Ｍ（ＩＩ） Ａ 460 23.3 単結晶
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Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４８０ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 480 21.7 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４８５ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 485 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４８５ＤＥＧ１８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 485 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４９０ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 490 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４９０ＤＥＧ１８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 490 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４９５ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 495 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－４９５ＤＥＧ１８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 495 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５００ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 500 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５００ＤＥＧ１８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ａ 500 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５０５ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 505 22.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５０５ＤＥＧ１８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 505 22.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５１０ＤＥ１８Ｍ（ＩＩ） Ａ 510 23.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５２５ＤＥＧ１９Ｃ．２０ Ａ 525 21.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５３０ＤＥ１９ Ａ 530 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５３０ＤＥＧ１９Ｃ．２０ Ａ 530 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５３５ＤＥ１９ Ａ 535 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５３５ＤＥＧ１９Ｃ．２０ Ａ 535 22.0 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５４０ＤＥ１９ Ａ 540 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５４０ＤＥＧ１９Ｃ．２０ Ａ 540 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５４５ＤＥ１９ Ａ 545 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５４５ＤＥＧ１９Ｃ．２０ Ａ 545 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５５０ＤＥ１９ Ａ 550 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５５０ＤＥＧ１８ＭＣ．２０（ＩＩ） Ｂ 550 24.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５５０ＤＥＧ１９Ｃ．２０ Ａ 550 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５５５ＤＥ１９ Ａ 555 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５８０ＤＥＧ２０Ｃ．２０ Ａ 580 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５８５ＤＥ２０ Ａ 585 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５８５ＤＥＧ２０Ｃ．２０ Ａ 585 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５９０ＤＥ２０ Ａ 590 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５９０ＤＥＧ２０Ｃ．２０ Ａ 590 22.2 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５９５ＤＥ２０ Ａ 595 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－５９５ＤＥＧ２０Ｃ．２０ Ａ 595 22.4 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６００ＤＥ２０ Ａ 600 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６００ＤＥＧ２０Ｃ．２０ Ａ 600 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６０５ＤＥ２０ Ａ 605 22.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６３５ＤＥ２１ Ｂ 635 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６３５ＤＥＧ２１Ｃ．２０ Ｂ 635 21.8 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６４０ＤＥ２１ Ｂ 640 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６４０ＤＥＧ２１Ｃ．２０ Ｂ 640 21.9 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６４５ＤＥ２１ Ｂ 645 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６４５ＤＥＧ２１Ｃ．２０ Ｂ 645 22.1 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６５０ＤＥ２１ Ｂ 650 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６５０ＤＥＧ２１Ｃ．２０ Ｂ 650 22.3 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６５５ＤＥ２１ Ｂ 655 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６５５ＤＥＧ２１Ｃ．２０ Ｂ 655 22.5 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６６０ＤＥ２１ Ｂ 660 22.6 単結晶
Ｔｒｉｎａ　ｓｏｌａｒ ＴＳＭ－６６０ＤＥＧ２１Ｃ．２０ Ｂ 660 22.6 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－１９０ Ａ 190 16.5 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－１９５ Ａ 195 17.0 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２００ Ａ 200 17.4 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２３０ Ａ 230 20.0 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２３５ Ａ 235 20.5 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｍ３－２４０ Ａ 240 20.9 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｐ３－２０５ Ａ 205 17.5 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｐ３－２１０ Ａ 210 17.9 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｐ３－２１５ Ａ 215 18.4 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｐ３－２２０ Ａ 220 18.8 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ４８－６Ｐ３－２２５ Ａ 225 19.2 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
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ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－２９５ Ａ 295 20.5 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－３００ Ａ 300 20.9 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｍ３－３０５ Ａ 305 21.2 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ６０－６Ｐ３－２８５ Ａ 285 19.5 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３２５ Ａ 325 18.9 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３３０ Ａ 330 19.1 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３３５ Ａ 335 19.4 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３４０ Ａ 340 19.7 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３４５ Ａ 345 20.0 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３５０ Ａ 350 20.3 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３５５ Ａ 355 20.6 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３６０ Ａ 360 20.9 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｍ３－３６５ Ａ 365 21.2 単結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
ＴＳＥＣ ＴＳ７２－６Ｐ３－３４０ Ａ 340 19.4 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３２５ＰＭ５－６０Ｓ Ａ 325 20.3 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３２５ＰＭＢ５－６０ＳＤ Ａ 325 20.3 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３３０ＰＭ５－６０Ｓ Ａ 330 20.6 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３３０ＰＭＢ５－６０ＳＤ Ａ 330 20.6 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３３５ＰＭ５－６０Ｓ Ａ 335 20.9 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３３５ＰＭＢ５－６０ＳＤ Ａ 335 20.9 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３４０ＰＭ５－６０Ｓ Ａ 340 21.2 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３４０ＰＭＢ５－６０ＳＤ Ａ 340 21.2 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３４５ＰＭ５－６０Ｓ Ａ 345 21.5 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３５０ＰＭ５－６０Ｓ Ａ 350 21.8 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３５０ＰＭ５－６０ＳＡ Ａ 350 21.2 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３５５ＰＭ５－６０ＳＡ Ａ 355 21.5 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３６０ＰＭ５－６０ＳＡ Ａ 360 21.8 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３９０ＰＭＢ５－７２ＳＤ Ａ 390 20.3 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３９５ＰＭ５－７２Ｓ Ａ 395 20.5 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ３９５ＰＭＢ５－７２ＳＤ Ａ 395 20.5 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４００ＰＭ５－７２Ｓ Ａ 400 20.8 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４００ＰＭＢ５－７２ＳＤ Ａ 400 20.8 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４０５ＰＭ５－７２Ｓ Ａ 405 21.1 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４０５ＰＭＢ５－７２ＳＤ Ａ 405 21.1 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４１０ＰＭ５－７２Ｓ Ａ 410 21.3 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４１５ＰＭ５－７２Ｓ Ａ 415 21.6 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４２０ＰＭ５－７２Ｓ Ａ 420 21.8 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４２０ＰＭ５－７２ＳＡ Ａ 420 21.2 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４２５ＰＭ５－７２ＳＡ Ａ 425 21.4 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４３０ＰＭ５－７２ＳＡ Ａ 430 21.7 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＨ４３５ＰＭ５－７２ＳＡ Ａ 435 21.9 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ２７５ＰＷ－６０ Ａ 275 18.5 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ２７５ＰＷ－６０－Ｈ Ａ 275 18.5 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ２８０ＰＷ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ２８０ＰＷ－６０－Ｈ Ａ 280 18.9 多結晶
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ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ２８５ＰＷ－６０ Ａ 285 19.2 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ２８５ＰＷ－６０－Ｈ Ａ 285 19.2 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３１０ＭＷＰ－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３１０ＭＷＰ－６０－Ｈ Ａ 310 21.1 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３１５ＭＷＰ－６０ Ａ 315 21.5 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３１５ＭＷＰ－６０－Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３２０ＭＷＰ－６０ Ａ 320 21.1 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３２０ＭＷＰ－６０－Ｈ Ａ 320 21.1 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３２５ＭＷＰ－６０ Ａ 325 21.4 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３２５ＭＷＰ－６０－Ｈ Ａ 325 21.4 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３３０ＰＷ－７２ Ａ 330 18.5 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３３０ＰＷ－７２－Ｈ Ａ 330 18.5 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３３５ＰＷ－７２ Ａ 335 18.8 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３３５ＰＷ－７２－Ｈ Ａ 335 18.8 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３４０ＰＷ－７２ Ａ 340 19.1 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３４０ＰＷ－７２－Ｈ Ａ 340 19.1 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３４５ＰＷ－７２ Ａ 345 19.4 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３４５ＰＷ－７２－Ｈ Ａ 345 19.4 多結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３７５ＭＷＰ－７２ Ａ 375 21.3 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３７５ＭＷＰ－７２－Ｈ Ａ 375 21.3 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３８０ＭＷＰ－７２ Ａ 380 21.6 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３８０ＭＷＰ－７２－Ｈ Ａ 380 21.6 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３８５ＭＷＰ－７２ Ａ 385 21.2 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３８５ＭＷＰ－７２－Ｈ Ａ 385 21.2 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３９０ＭＷＰ－７２ Ａ 390 21.4 単結晶
ＴＷ　Ｓｏｌａｒ ＴＷ３９０ＭＷＰ－７２－Ｈ Ａ 390 21.4 単結晶
ＴＹＮＳＯＬＡＲ ＴＹＮＰ６２６１０２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＴＹＮＳＯＬＡＲ ＴＹＮＰ６２６１０２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＴＹＮＳＯＬＡＲ ＴＹＮＰ６２６１０２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＴＹＮＳＯＬＡＲ ＴＹＮＰ６２６１２３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＴＹＮＳＯＬＡＲ ＴＹＮＰ６２６１２３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＴＹＮＳＯＬＡＲ ＴＹＮＳ６２６１０２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２４０Ｐ６Ａ－６１００ Ａ 240 16.4 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２４５Ｐ６Ａ－６１００ Ａ 245 16.7 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２４５Ｐ６Ｂ－６１００ Ａ 245 16.7 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５０Ｍ６ＢＡ－６１００　 Ａ 250 17.4 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５０Ｐ６－６１００ Ａ 250 17.1 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５０Ｐ６Ａ－６１００ Ａ 250 17.1 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５０Ｐ６Ｂ－６１００ Ａ 250 17.1 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５５Ｍ６Ｂ－６１００ Ａ 255 17.7 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５５Ｐ６－６１００ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５５Ｐ６Ａ－６１００ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２５５Ｐ６Ｂ－６１００ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６０Ｍ６－６１００ Ａ 260 18.1 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６０Ｍ６Ｂ－６１００ Ａ 260 18.1 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６０Ｍ６ＢＡ－６１００　 Ａ 260 18.1 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６０Ｐ６－６１００ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６０Ｐ６Ａ－６１００ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６０Ｐ６Ｂ－６１００ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６５Ｍ６－６１００ Ａ 265 18.4 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６５Ｍ６Ｂ－６１００ Ａ 265 18.4 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６５Ｍ６ＢＡ－６１００　 Ａ 265 18.4 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２６５Ｐ６－６１００ Ａ 265 18.1 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２７０Ｍ６－６１００ Ａ 270 18.8 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２７０Ｍ６Ｂ－６１００ Ａ 270 18.8 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２７０Ｍ６ＢＡ－６１００　 Ａ 270 18.8 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２７５Ｍ６－６１００ Ａ 275 19.1 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２７５Ｍ６ＢＡ－６１００　 Ａ 275 19.1 単結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ２９５Ｐ６Ａ－６１２０ Ａ 295 16.8 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３００Ｐ６－６１２０ Ａ 300 17.1 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３００Ｐ６Ａ－６１２０ Ａ 300 17.1 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３０５Ｐ６－６１２０ Ａ 305 17.4 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３０５Ｐ６Ａ－６１２０ Ａ 305 17.4 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３１０Ｐ６－６１２０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３１０Ｐ６Ａ－６１２０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３１５Ｐ６－６１２０ Ａ 315 17.9 多結晶
ＵＨＣ ＵＨＣ－３Ｂ３１５Ｐ６Ａ－６１２０ Ａ 315 17.9 多結晶
ＵＫＳＯＬ ＵＫＳ－６Ｐ３０－２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＫＳＯＬ ＵＫＳ－６Ｐ３０－２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
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ＵＫＳＯＬ ＵＫＳ－６Ｐ３０－２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
ＵＫＳＯＬ ＵＫＳ－６Ｐ－３３０Ｗ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１００Ｄ－３６ Ａ 100 17.9 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１０５Ｍ－２４ Ａ 105 18.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１１０Ｍ－２４ Ａ 110 19.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１１５Ｍ－２４ Ａ 115 19.9 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１２０Ｍ－２４ Ａ 120 20.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１２５Ｍ－２４ Ａ 125 21.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１９０Ｄ－７２ Ａ 190 17.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－１９５Ｄ－７２ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２００Ｄ－７２ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２０５Ｄ－７２ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２１０Ｄ－７２ Ａ 210 18.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２４５Ｐ－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２５０Ｍ－６０ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２５５Ｍ－６０ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２６０Ｍ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２６５Ｐ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２７５Ｍ－６０ Ａ 275 19.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２８０Ｐ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２８５Ｍ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２８５Ｐ－１２０ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２８５Ｐ－６０ Ａ 285 19.3 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９０Ｍ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９０Ｐ－１２０ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９０Ｐ－６０ Ａ 290 19.6 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９５Ｍ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９５Ｐ－１２０ Ａ 295 20.0 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９５Ｐ－６０ Ａ 295 20.0 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－２９５Ｐ－７２ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３００Ｍ－６０（ＤＧ） Ａ 300 20.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３００Ｍ－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３００Ｐ－７２ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３０５Ｍ－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３０５Ｍ－７２ Ａ 305 17.7 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３１０Ｍ－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３１０Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３１０Ｐ－７２ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３１５Ｍ－６０ Ａ 315 21.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３１５Ｍ－７２ Ａ 315 18.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３１５Ｐ－７２ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２０Ｍ－１２０ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２０Ｍ－６０ Ａ 320 21.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２０Ｍ－７２ Ａ 320 18.6 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２５Ｍ－１２０ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２５Ｍ－６０ Ａ 325 22.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２５Ｍ－７２ Ａ 325 18.7 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３２５Ｐ－７２ Ａ 325 18.3 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３３０Ｍ－１２０ Ａ 330 22.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３３０Ｍ－７２ Ａ 330 19.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３３５Ｍ－１２０ Ａ 335 22.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３３５Ｍ－７２ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３３５Ｐ－７２ Ａ 335 18.9 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４０Ｍ－１２０ Ａ 340 22.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４０Ｍ－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４０Ｐ－１４４ Ａ 340 19.2 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４０Ｐ－７２ Ａ 340 19.2 多結晶
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Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４５Ｍ－１２０ Ａ 345 22.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４５Ｍ－７２ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４５Ｐ－１４４ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３４５Ｐ－７２ Ａ 345 19.5 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３５０Ｍ－７２ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３５０Ｐ－１４４ Ａ 350 19.7 多結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３５５Ｍ－７２ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３６０Ｍ－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３６５Ｍ－１２０ Ａ 365 22.2 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３６５Ｍ－７２ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３７０Ｍ－１２０ Ａ 370 22.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３７０Ｍ－７２ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３７５Ｍ－１２０ Ａ 375 22.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３７５Ｍ－７２ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３８０Ｍ－７２ Ａ 380 21.6 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３８５Ｍ－１４４ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３８５Ｍ－７２ Ａ 385 21.9 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３９０Ｍ－１４４ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３９０Ｍ－７２ Ａ 390 22.1 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－３９５Ｍ－１４４ Ａ 395 22.4 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４００Ｍ－１４４ Ａ 400 22.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４０５Ｍ－１４４ Ａ 405 22.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４１０Ｍ－１４４ Ａ 410 22.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４１５Ｍ－１４４ Ａ 415 22.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４３５Ｍ－１４４ Ａ 435 22.0 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４４０Ｍ－１４４ Ａ 440 22.3 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４４５Ｍ－１４４ Ａ 445 22.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－４５０Ｍ－１４４ Ａ 450 22.8 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－６５Ｄ－２４ Ａ 65 17.5 単結晶
Ｕｌｉｃａ　ｓｏｌａｒ ＵＬ－７０Ｄ－２４ Ａ 70 18.8 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１０Ｍ Ａ 310 21.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１０Ｍ－Ｂ Ａ 310 21.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１０Ｍ－Ｇ Ａ 310 21.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１０Ｍ－Ｔ Ａ 310 21.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１５Ｍ Ａ 315 21.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１５Ｍ－Ｂ Ａ 315 21.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１５Ｍ－Ｇ Ａ 315 21.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３１５Ｍ－Ｔ Ａ 315 21.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２０Ｍ Ａ 320 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２０Ｍ－Ｂ Ａ 320 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２０Ｍ－Ｇ Ａ 320 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２０Ｍ－Ｔ Ａ 320 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２５Ｍ Ａ 325 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２５Ｍ－Ｂ Ａ 325 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２５Ｍ－Ｇ Ａ 325 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３２５Ｍ－Ｔ Ａ 325 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３３０Ｍ Ａ 330 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３３０Ｍ－Ｂ Ａ 330 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３３０Ｍ－Ｇ Ａ 330 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３３０Ｍ－Ｔ Ａ 330 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３３５Ｍ－Ｇ Ａ 335 22.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３３５Ｍ－Ｔ Ａ 335 22.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３４０Ｍ－Ｇ Ａ 340 23.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３４０Ｍ－Ｔ Ａ 340 23.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３４５Ｍ－Ｇ Ａ 345 23.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３４５Ｍ－Ｔ Ａ 345 23.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３５０Ｍ－Ｇ Ａ 350 24.0 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３５０Ｍ－Ｔ Ａ 350 24.0 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３５５Ｍ－Ｇ Ａ 355 24.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３５５Ｍ－Ｔ Ｂ 355 24.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３６０Ｍ－Ｇ Ａ 360 24.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３６０Ｍ－Ｔ Ｂ 360 24.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３６５Ｍ－Ｇ Ａ 365 25.0 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３６５Ｍ－Ｔ Ｂ 365 25.0 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３７０Ｍ－Ｇ Ａ 370 25.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３７０Ｍ－Ｔ Ｂ 370 25.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３７５ＨＨ－Ｇ Ｂ 375 23.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３８０ＨＨ－Ｇ Ｂ 380 23.5 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３８５ＨＨ－Ｇ Ｂ 385 23.8 単結晶
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Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３９０ＨＨ－Ｇ Ｂ 390 24.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｂ３９５ＨＨ－Ｇ Ｂ 395 24.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ１８０Ｍ Ａ 180 16.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ１８５Ｍ Ａ 185 16.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ１９０Ｍ Ａ 190 17.0 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ１９５Ｍ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ１９５ＭＴ Ａ 195 17.5 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２００Ｍ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２００ＭＴ Ａ 200 17.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２０５Ｍ Ａ 205 18.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２０５ＭＴ Ａ 205 18.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２０５Ｐ Ａ 205 15.5 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２１０Ｐ Ａ 210 15.9 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２１５Ｐ Ａ 215 16.3 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２３０Ｍ Ａ 230 16.0 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２３０Ｐ Ａ 230 15.7 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２３５Ｍ Ａ 235 16.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２３５Ｐ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２３５ＰＴ Ａ 235 16.0 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４０Ｍ Ａ 240 16.7 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４０ＭＴ Ａ 240 16.7 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４０Ｐ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４０ＰＴ Ａ 240 16.4 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４５Ｍ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４５ＭＴ Ａ 245 17.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４５Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２４５ＰＴ Ａ 245 16.7 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５０ＭＴ Ａ 250 17.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５０ＰＴ Ａ 250 17.1 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５５Ｍ Ａ 255 17.8 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５５ＭＴ Ａ 255 17.7 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５５Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２５５ＰＴ Ａ 255 17.4 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２６０ＭＴ Ａ 260 18.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２６５Ｍ Ａ 265 18.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２７０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２７５Ｍ Ａ 275 19.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２７５Ｐ Ａ 275 15.6 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２７５Ｐ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 275 18.8 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８０Ｐ Ａ 280 15.9 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８０Ｐ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 280 19.1 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８０ＰＴ Ａ 280 15.9 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８５Ｍ Ａ 285 19.8 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８５Ｐ Ａ 285 16.2 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８５Ｐ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 285 19.5 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２８５ＰＴ Ａ 285 16.2 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９０Ｍ Ａ 290 20.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９０Ｐ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９０Ｐ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 290 19.8 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９０ＰＴ Ａ 290 16.5 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９５Ｐ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９５Ｐ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 295 20.2 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ２９５ＰＴ Ａ 295 16.8 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３００Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 300 20.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３００Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３００ＰＴ Ａ 300 17.1 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３０５Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 305 21.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３１０Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 310 21.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３１０Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３１５Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 315 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３１５Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３２０Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 320 22.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３２０Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３２５Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 325 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３２５Ｐ Ａ 325 18.5 多結晶
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Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３３０Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ａ 330 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３３０Ｐ Ａ 330 18.8 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３３５Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 335 22.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３３５Ｐ Ａ 335 19.1 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３４０Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 340 23.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３４０Ｐ Ａ 340 19.4 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３４５Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 345 23.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３４５Ｐ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ａ 345 19.6 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３５０Ｍ（６０　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 350 23.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３５０Ｐ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ａ 350 19.9 多結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３６０ＭＨ Ｂ 360 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３６５ＭＨ Ｂ 365 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３７０ＭＨ Ｂ 370 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３７５ＭＨ Ｂ 375 22.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３８０ＭＨ Ｂ 380 23.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３８５Ｍ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ａ 385 21.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３９０Ｍ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ａ 390 22.2 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ３９５Ｍ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ａ 395 22.5 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４００Ｍ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 400 22.8 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４０５Ｍ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 405 23.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４１０Ｍ（７２　ｃｅｌｌｓ） Ｂ 410 23.3 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４３５ＭＨ Ｂ 435 22.1 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４４０ＭＨ Ｂ 440 22.4 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４４５ＭＨ Ｂ 445 22.6 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４５０ＭＨ Ｂ 450 22.9 単結晶
Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ ＵＰ－Ｍ４５５ＭＨ Ｂ 455 23.1 単結晶
ＵＲＥ ＡＳＣ－６Ｍ－３６－１５５－３ＢＢ Ａ 155 17.4 単結晶
ＵＲＥ ＡＳＣ－６Ｍ－６０－２６０－３ＢＢ Ａ 260 18.1 単結晶
ＵＲＥ ＡＳＣ－６Ｐ－３６－１４０ Ａ 140 15.9 多結晶
ＵＲＥ ＡＳＣ－６Ｐ－６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ２４０Ｌ２Ａ Ａ 240 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ２４５Ｌ２Ａ Ａ 245 20.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ２５０Ｌ２Ａ Ａ 250 21.3 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ２５３Ｌ２Ａ Ａ 253 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ２５５Ｌ２Ａ Ａ 255 21.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３０５Ｌ３Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３１０Ｌ３Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３１０Ｏ３Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３１５Ｌ３Ａ Ａ 315 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３１５Ｏ３Ａ Ａ 315 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３２０Ｌ３Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３２０Ｏ３Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３７０Ｌ４Ａ Ａ 370 21.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３７５Ｌ４Ａ Ａ 375 21.3 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３７５Ｏ４Ａ Ａ 375 21.3 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３８０Ｌ４Ａ Ａ 380 21.6 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３８０Ｏ４Ａ Ａ 380 21.6 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３８５Ｌ４Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３８５Ｏ４Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｇ３９０Ｏ４Ａ Ａ 390 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ２３５Ｌ２Ａ Ａ 235 20.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ２４０Ｌ２Ａ Ａ 240 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ２４５Ｌ２Ａ Ａ 245 20.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ２９０Ｋ３Ａ Ａ 290 19.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ２９５Ｋ３Ａ Ａ 295 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ２９５Ｌ３Ａ Ａ 295 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３００Ｋ３Ａ Ａ 300 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３００Ｌ３Ａ Ａ 300 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３００Ｏ３Ａ Ａ 300 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３０５Ｌ３Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３０５Ｏ３Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３５０Ｌ４Ａ Ａ 350 19.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３５５Ｌ４Ａ Ａ 355 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３６０Ｌ４Ａ Ａ 360 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３６０Ｏ４Ａ Ａ 360 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３６５Ｌ４Ａ Ａ 365 20.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３６５Ｏ４Ａ Ａ 365 20.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３７０Ｏ４Ａ Ａ 370 21.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｌ３７５Ｏ４Ａ Ａ 375 21.3 単結晶
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ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２６５Ｂ３Ａ Ａ 265 18.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２６５Ｅ３Ａ Ａ 265 18.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２７０Ｂ３Ａ Ａ 270 18.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２７０Ｅ３Ａ Ａ 270 18.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２７５Ｂ３Ａ Ａ 275 18.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２７５Ｅ３Ａ Ａ 275 18.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２８０Ｂ３Ａ Ａ 280 19.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２８０Ｅ３Ａ Ａ 280 19.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２８０Ｈ３Ａ Ａ 280 19.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２８５Ｂ３Ａ Ａ 285 19.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２８５Ｅ３Ａ Ａ 285 19.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２８５Ｈ３Ａ Ａ 285 19.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２９０Ｂ３Ａ Ａ 290 19.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２９０Ｅ３Ａ Ａ 290 19.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２９０Ｈ３Ａ Ａ 290 19.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２９５Ｅ３Ａ Ａ 295 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ２９５Ｈ３Ａ Ａ 295 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３００Ｅ３Ａ Ａ 300 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３００Ｈ３Ａ Ａ 300 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３０５Ｅ３Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３０５Ｈ３Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３１０Ｅ３Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３１０Ｈ３Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３１５Ｈ３Ａ Ａ 315 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３２０Ｈ３Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３２５Ｈ３Ａ Ａ 325 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３５０Ｅ４Ａ Ａ 350 19.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３５５Ｅ４Ａ Ａ 355 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３５５Ｈ４Ａ Ａ 355 20.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３６０Ｅ４Ａ Ａ 360 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３６０Ｈ４Ａ Ａ 360 20.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３６５Ｅ４Ａ Ａ 365 20.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３６５Ｈ４Ａ Ａ 365 20.7 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３７０Ｅ４Ａ Ａ 370 21.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３７０Ｈ４Ａ Ａ 370 21.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３７５Ｈ４Ａ Ａ 375 21.3 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３８０Ｈ４Ａ Ａ 380 21.6 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３８５Ｈ４Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３９０Ｈ４Ａ Ａ 390 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｍ３９５Ｈ４Ａ Ａ 395 22.4 単結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２６５Ｅ３Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２６５Ｈ３Ａ Ａ 265 17.9 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２７０Ｅ３Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２７０Ｈ３Ａ Ａ 270 18.3 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２７５Ｅ３Ａ Ａ 275 18.8 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２７５Ｈ３Ａ Ａ 275 18.6 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２８０Ｈ３Ａ Ａ 280 18.9 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２８５Ｈ３Ａ Ａ 285 19.3 多結晶
ＵＲＥ Ｄ６Ｐ２９０Ｈ３Ａ Ａ 290 19.6 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３１０Ｈ７Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３１５Ｈ７Ａ Ａ 315 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３２０Ｈ７Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３２５Ｈ７Ａ Ａ 325 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３３０Ｈ７Ａ Ａ 330 22.5 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３７０Ｈ８Ａ Ａ 370 21.0 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３７５Ｈ８Ａ Ａ 375 21.3 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３８０Ｈ８Ａ Ａ 380 21.6 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３８５Ｈ８Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｍ３９０Ｈ８Ａ Ａ 390 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ２７０Ｈ７Ａ Ａ 270 18.3 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ２７５Ｈ７Ａ Ａ 275 18.6 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ２８０Ｈ７Ａ Ａ 280 18.9 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ２８５Ｈ７Ａ Ａ 285 19.3 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ２９０Ｈ７Ａ Ａ 290 19.6 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ２９５Ｈ７Ａ Ａ 295 20.0 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ３３５Ｈ８Ａ Ａ 335 18.9 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ３４０Ｈ８Ａ Ａ 340 19.2 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ３４５Ｈ８Ａ Ａ 345 19.5 多結晶
ＵＲＥ Ｄ７Ｐ３５０Ｈ８Ａ Ａ 350 19.7 多結晶
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ＵＲＥ Ｄ７Ｐ３５５Ｈ８Ａ Ａ 355 20.0 多結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３２０Ｈ７Ｄ Ａ 320 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３２５Ｈ７Ｄ Ａ 325 21.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３３０Ｈ７Ｄ Ａ 330 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３３５Ｈ７Ａ Ａ 335 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３３５Ｈ７Ｄ Ａ 335 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３４０Ｈ７Ａ Ａ 340 22.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３４０Ｈ７Ｄ Ａ 340 22.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３８５Ｈ８Ｄ Ａ 385 21.2 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３９０Ｈ８Ｄ Ａ 390 21.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ３９５Ｈ８Ｄ Ａ 395 21.7 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ４００Ｈ８Ｄ Ａ 400 22.0 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ４０５Ｈ８Ａ Ａ 405 22.3 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ４０５Ｈ８Ｄ Ａ 405 22.3 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｋ４１０Ｈ８Ａ Ａ 410 22.5 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｍ３３５Ｈ７Ａ Ａ 335 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｍ３４０Ｈ７Ａ Ａ 340 22.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｍ４００Ｈ８Ａ Ａ 400 22.0 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｍ４０５Ｈ８Ａ Ａ 405 22.3 単結晶
ＵＲＥ Ｆ２Ｍ４１０Ｈ８Ａ Ａ 410 22.5 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｋ３１５Ｈ３Ａ Ａ 315 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｋ３２０Ｈ３Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｋ３８０Ｈ４Ａ Ａ 380 21.6 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｋ３８５Ｈ４Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３０５Ｈ３Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３１０Ｈ３Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３１５Ｈ３Ａ Ａ 315 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３２０Ｈ３Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３７０Ｈ４Ａ Ａ 370 21.0 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３７５Ｈ４Ａ Ａ 375 21.3 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３８０Ｈ４Ａ Ａ 380 21.6 単結晶
ＵＲＥ Ｆ６Ｍ３８５Ｈ４Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ３２０Ｈ７Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ３２５Ｈ７Ａ Ａ 325 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ３４０ＨＢＡ Ａ 340 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ３４５ＨＢＡ Ａ 345 21.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ３８５Ｈ８Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ３９０Ｈ８Ａ Ａ 390 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ４１０Ｈ９Ａ Ａ 410 20.9 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ４１５Ｈ９Ａ Ａ 415 21.2 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｋ４２０Ｈ９Ａ Ａ 420 21.5 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３１０Ｈ７Ａ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３２０Ｈ７Ａ Ａ 320 21.8 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３２５Ｈ７Ａ Ａ 325 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３４０ＨＢＡ Ａ 340 21.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３４５ＨＢＡ Ａ 345 21.4 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３８５Ｈ８Ａ Ａ 385 21.9 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ３９０Ｈ８Ａ Ａ 390 22.1 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ４１０Ｈ９Ａ Ａ 410 20.9 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ４１５Ｈ９Ａ Ａ 415 21.2 単結晶
ＵＲＥ Ｆ７Ｍ４２０Ｈ９Ａ Ａ 420 21.5 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ３５５Ｅ７Ｄ Ａ 355 21.5 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ３６０Ｅ７Ｄ Ａ 360 21.9 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ３６５Ｅ７Ｄ Ａ 365 22.2 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ３７０Ｅ７Ｄ Ａ 370 22.5 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ３７５Ｅ７Ｄ Ａ 375 22.8 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ４４０Ｅ８Ｄ Ａ 440 22.3 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ４４５Ｅ８Ｄ Ａ 445 22.5 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ４５０Ｅ８Ｄ Ａ 450 22.8 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ４５５Ｅ８Ｄ Ａ 455 23.0 単結晶
ＵＲＥ ＦＡＫ４６０Ｅ８Ｄ Ａ 460 23.3 単結晶
ＵＲＥ ＧＩＮ　Ｐ６－６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＲＥ ＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２６５－３ＢＢ Ａ 265 18.4 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２７０－３ＢＢ Ａ 270 18.8 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２７５－３ＢＢ Ａ 275 19.1 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２８０－３ＢＢ Ａ 280 19.5 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２８５－３ＢＢ Ａ 285 19.8 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２９０－３ＢＢ Ａ 290 20.2 単結晶
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ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－２９５－３ＢＢ Ａ 295 20.5 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－３００－３ＢＢ Ａ 300 20.9 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０－３０５－３ＢＢ Ａ 305 21.2 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０Ａ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０Ａ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０Ａ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－６０Ａ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３１０－３ＢＢ Ａ 310 18.0 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３１５－３ＢＢ Ａ 315 18.3 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３２０－３ＢＢ Ａ 320 18.6 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３２５－３ＢＢ Ａ 325 18.9 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３３０－３ＢＢ Ａ 330 19.1 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３３５－３ＢＢ Ａ 335 19.4 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｍ－７２－３４０－３ＢＢ Ａ 340 19.7 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－３６－１４５ Ａ 145 16.5 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－５４－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－５４－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２５５－３ＢＢ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２６０－３ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２６５－３ＢＢ Ａ 265 18.1 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２７０－３ＢＢ Ａ 270 18.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２７５－３ＢＢ Ａ 275 18.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０－２８０－３ＢＢ Ａ 280 19.1 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０Ａ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０Ａ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０Ａ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０Ａ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－６０Ａ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－２９０－３ＢＢ Ａ 290 16.5 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－２９５－３ＢＢ Ａ 295 16.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３１５－３ＢＢ Ａ 315 17.9 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３２０－３ＢＢ Ａ 320 18.2 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３２５－３ＢＢ Ａ 325 18.5 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣ－６Ｐ－７２－３３０－３ＢＢ Ａ 330 18.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｍ－６０－２６０－３ＢＢ Ａ 260 18.1 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｍ－６０－２６５－３ＢＢ Ａ 265 18.4 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｍ－６０－２７０－３ＢＢ Ａ 270 18.8 単結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｐ－６０－２５０－３ＢＢ Ａ 250 17.1 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｐ－６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｐ－６０－２５５－３ＢＢ Ａ 255 17.4 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｐ－６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｐ－６０－２６０－３ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ＵＲＥ ＳＥＣＪ－６Ｐ－６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１６５－３６Ｐ Ａ 165 18.6 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１７０－３６Ｐ Ａ 170 19.2 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１７５－３６Ｐ Ａ 175 19.7 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８０－３６Ｍ Ａ 180 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８０－３６Ｍ－ＢＢ Ａ 180 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８０－３６Ｍ－ＢＷ Ａ 180 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８０－３６Ｐ Ａ 180 20.3 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８５－３６Ｍ Ａ 185 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８５－３６Ｍ－ＢＢ Ａ 185 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ１８５－３６Ｍ－ＢＷ Ａ 185 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２３０－４８Ｐ Ａ 230 19.5 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２３５－４８Ｐ Ａ 235 19.9 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４０－４８Ｍ Ａ 240 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４０－４８Ｍ－ＢＢ Ａ 240 20.4 単結晶
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ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４０－４８Ｍ－ＢＷ Ａ 240 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４０－４８Ｐ Ａ 240 20.3 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４５－４８Ｍ Ａ 245 20.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４５－４８Ｍ－ＢＢ Ａ 245 20.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４５－４８Ｍ－ＢＷ Ａ 245 20.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２４５－４８Ｐ Ａ 245 20.7 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５０－４８Ｍ Ａ 250 21.3 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５０－４８Ｍ－ＢＢ Ａ 250 21.3 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５０－４８Ｍ－ＢＷ Ａ 250 21.3 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５０－５４Ｐ Ａ 250 18.8 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５０－５４Ｐ－ＢＷ Ａ 250 18.8 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５５－５４Ｐ Ａ 255 19.2 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２５５－５４Ｐ－ＢＷ Ａ 255 19.2 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２６０－５４Ｐ Ａ 260 19.5 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２６０－５４Ｐ－ＢＷ Ａ 260 19.5 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２６５－５４Ｐ Ａ 265 19.9 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２６５－５４Ｐ－ＢＷ Ａ 265 19.9 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７０－５４Ｍ Ａ 270 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７０－５４Ｍ－ＢＢ Ａ 270 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７０－５４Ｍ－ＢＷ Ａ 270 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７０－５４Ｐ Ａ 270 20.3 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７０－５４Ｐ－ＢＷ Ａ 270 20.3 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７５－５４Ｍ Ａ 275 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７５－５４Ｍ－ＢＢ Ａ 275 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２７５－５４Ｍ－ＢＷ Ａ 275 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２８０－５４Ｍ Ａ 280 21.2 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２８０－５４Ｍ－ＢＢ Ａ 280 21.2 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２８０－５４Ｍ－ＢＷ Ａ 280 21.2 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２８０－６０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２８５－６０Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２９０－６０Ｐ Ａ 290 19.6 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２９５－６０ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 295 20.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２９５－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 295 20.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ２９５－６０Ｐ Ａ 295 20.0 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３００－６０ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 300 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３００－６０Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３００－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 300 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３００－６０Ｍ－ＢＷ Ａ 300 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３００－６０Ｐ Ａ 300 20.3 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３０５－６０ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 305 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３０５－６０Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３０５－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 305 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３０５－６０Ｍ－ＢＷ Ａ 305 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３０５－６０Ｐ Ａ 305 20.6 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１０－６０ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 310 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１０－６０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１０－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 310 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１０－６０Ｍ－ＢＷ Ａ 310 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１０－６０Ｐ Ａ 310 21.0 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１５－６０ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 315 20.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１５－６０Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１５－６０Ｍ－ＢＢ Ａ 315 21.5 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３１５－６０Ｍ－ＢＷ Ａ 315 21.5 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３２０－６０ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 320 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３２０－６０Ｍ Ａ 320 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３２０－６０ＭＨ Ａ 320 21.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３２５－６０Ｍ Ａ 325 21.5 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３２５－６０ＭＨ Ａ 325 21.5 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３３０－６０Ｍ Ａ 330 21.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３３０－６０ＭＨ Ａ 330 21.8 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３３０－７２Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３３５－７２Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３４０－７２Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３４５－７２Ｐ Ａ 345 19.5 多結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３５０－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 350 19.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３５０－７２Ｍ－ＢＢ Ａ 350 19.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３５５－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 355 20.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３５５－７２Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３５５－７２Ｍ－ＢＢ Ａ 355 20.1 単結晶
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ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３５５－７２Ｍ－ＢＷ Ａ 355 20.1 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６０－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 360 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６０－７２Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６０－７２Ｍ－ＢＢ Ａ 360 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６０－７２Ｍ－ＢＷ Ａ 360 20.4 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６５－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 365 20.7 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６５－７２Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６５－７２Ｍ－ＢＢ Ａ 365 20.7 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３６５－７２Ｍ－ＢＷ Ａ 365 20.7 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３７０－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 370 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３７０－７２Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３７０－７２Ｍ－ＢＢ Ａ 370 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３７０－７２Ｍ－ＢＷ Ａ 370 21.0 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３７５－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 375 21.3 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３８０－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 380 20.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３８０－７２Ｍ Ａ 380 20.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３８０－７２ＭＨ Ａ 380 20.9 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３８５－７２ＢＭＨ－ＤＧ Ａ 385 21.2 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３８５－７２Ｍ Ａ 385 21.2 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３８５－７２ＭＨ Ａ 385 21.2 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３９０－７２Ｍ Ａ 390 21.5 単結晶
ＶＳＵＮ ＶＳＵＮ３９０－７２ＭＨ Ａ 390 21.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１０５Ｍ－ＣＬ２４ Ｂ 105 18.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１１５Ｍ－ＣＩ２４ Ａ 115 19.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４０Ｍ－ＣＩ３６ Ａ 140 16.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４０Ｍ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 140 16.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４０Ｐ－ＣＩ３６ Ａ 140 15.9 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４０Ｐ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 140 15.9 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４５Ｍ－ＣＩ３６ Ａ 145 16.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４５Ｍ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 145 16.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４５Ｐ－ＣＩ３６ Ａ 145 16.5 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１４５Ｐ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 145 16.5 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１５０Ｍ－ＣＩ３６ Ａ 150 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１５０Ｍ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 150 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１５５Ｍ－ＣＩ３６ Ａ 155 18.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１５５Ｍ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 155 18.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１６０Ｍ－ＣＩ３６ Ａ 160 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１６０Ｍ－ＣＩ３６－ＢＷ Ａ 160 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１８５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 185 16.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１８５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 185 16.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９０Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 190 16.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９０Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 190 16.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 190 17.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 190 17.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９０Ｐ－ＣＩ４８ Ａ 190 16.2 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９０Ｐ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 190 16.2 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９５Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 195 16.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９５Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 195 16.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 195 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 195 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９５Ｐ－ＣＩ４８ Ａ 195 16.6 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－１９５Ｐ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 195 16.6 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２００Ｍ－ＣＨ６４ Ａ 200 22.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２００Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 200 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２００Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 200 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２００Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 200 17.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２００Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 200 17.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２０５Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 205 17.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２０５Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 205 17.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１０Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 210 18.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１０Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 210 18.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 210 18.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 215 18.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 215 18.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 215 16.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 215 16.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｍ－ＣＬ４８ Ｂ 215 18.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｐ－ＣＩ５４ Ａ 215 16.3 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２１５Ｐ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 215 16.3 多結晶
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ＷＷＢ ＷＳ－２２０Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 220 18.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２０Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 220 18.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２０Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 220 17.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２０Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 220 17.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２５Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 225 19.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２５Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 225 19.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２５Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 225 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２２５Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 225 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３０Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 230 19.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３０Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 230 19.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３０Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 230 17.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３０Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 230 17.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 235 20.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 235 20.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 235 18.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 235 18.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 235 16.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 235 16.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 235 16.0 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２３５Ｐ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 235 16.0 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 240 20.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｍ－ＣＩ４８－ＢＷ Ａ 240 20.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 240 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 240 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 240 16.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 240 16.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 240 16.4 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４０Ｐ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 240 16.4 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４５Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 245 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４５Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 245 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 245 17.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 245 17.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４５Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 245 16.7 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２４５Ｐ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 245 16.7 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５０Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 250 18.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５０Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 250 18.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 250 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 250 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５０Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５０Ｐ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 250 17.1 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 255 19.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 255 19.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 255 17.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 255 17.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｐ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 255 17.4 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２５５Ｐ－ＣＴ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０Ｍ－ＣＩ５０－ＢＷ Ａ 260 21.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 260 19.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 260 19.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 260 18.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０ＭＷ－ＣＩ５４ Ｂ 260 19.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６０Ｐ－ＣＴ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６５Ｍ－ＣＩ５４ Ａ 265 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６５Ｍ－ＣＩ５４－ＢＷ Ａ 265 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 265 18.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２６５Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 265 17.9 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 270 18.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７０Ｍ－ＣＴ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７０Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 270 18.3 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７５Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 275 18.6 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７５Ｐ－ＣＫ６０ Ａ 275 18.8 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２７５ＰＧ－ＣＩ６０ Ｂ 275 18.6 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８０Ｍ－６ＣＳ６０ Ａ 280 20.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８０Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 280 19.1 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８０ＰＧ－ＣＩ６０ Ｂ 280 18.9 多結晶
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ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 285 19.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 285 19.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 285 16.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 285 16.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｎ－ＣＴ６０ Ａ 285 19.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 285 19.3 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 285 16.2 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５Ｐ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 285 16.2 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２８５ＰＧ－ＣＩ６０ Ｂ 285 19.3 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 290 19.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 290 19.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 290 16.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 290 16.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０ＭＧ－ＣＩ６０ Ｂ 290 19.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｐ－ＣＩ６０ Ａ 290 19.6 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 290 16.5 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９０Ｐ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 290 16.5 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 295 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 295 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 295 17.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 295 17.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５ＭＧ－ＣＩ６０ Ｂ 295 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 295 16.8 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－２９５Ｐ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 295 16.8 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３００Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 300 20.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３００Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 300 20.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３００Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 300 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３００Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 300 17.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３００ＭＧ－ＣＩ６０ Ｂ 300 20.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３０５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 305 20.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３０５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 305 20.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３０５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 305 17.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３０５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 305 17.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３０５ＭＧ－ＣＩ６０ Ｂ 305 20.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 310 21.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 310 21.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 310 18.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 310 18.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１０Ｐ－ＣＴ７２ Ａ 310 17.6 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 315 21.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 315 21.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 315 18.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 315 18.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１５Ｍ－ＣＴ７２ Ａ 315 18.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３１５Ｐ－ＣＴ７２ Ａ 315 17.9 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｍ－６ＣＳ４０ Ａ 320 19.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 320 21.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 320 21.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 320 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 320 18.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｍ－ＣＴ７２ Ａ 320 18.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２０Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 320 18.2 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２５Ｍ－ＣＩ６０－ＢＷ Ａ 325 22.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２５Ｍ－ＣＬ７２ Ｂ 325 18.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２５Ｍ－ＣＴ７２ Ａ 325 18.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３２５Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 325 18.5 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３３０Ｍ－６ＣＳ４０ Ａ 330 21.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３３０Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 330 18.8 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３３５Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 335 19.1 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３４０Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 340 19.2 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３４５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 345 19.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３４５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 345 19.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３４５Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 345 19.5 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３５０Ｍ－ＣＨ１２０ Ａ 350 21.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３５０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 350 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３５０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 350 20.1 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３５０Ｐ－ＣＩ７２ Ａ 350 19.7 多結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３５５Ｍ－ＣＨ１２０ Ａ 355 21.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３５５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 355 20.4 単結晶
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ＷＷＢ ＷＳ－３５５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 355 20.4 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３６０Ｍ－ＣＨ１２０ Ａ 360 21.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３６０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 360 20.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３６０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 360 20.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３６５Ｍ－ＣＨ１２０ Ａ 365 22.2 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３６５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 365 20.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３６５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 365 20.7 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３７０Ｍ－ＣＨ１２０ Ａ 370 22.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３７０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 370 21.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３７０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 370 21.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３７５Ｍ－ＣＨ１２０ Ａ 375 22.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３７５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 375 21.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３７５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 375 21.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３８０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 380 21.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３８０Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 380 21.6 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３８５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 385 21.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－３８５Ｍ－ＣＩ７２－ＢＷ Ａ 385 21.9 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４２５Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 425 21.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４２５Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 425 21.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４３０Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 430 21.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４３０Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 430 21.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４３５Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 435 22.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４３５Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 435 22.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４４０Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 440 22.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４４０Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 440 22.3 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４４５Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 445 22.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４４５Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 445 22.5 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４５０Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 450 22.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４５０Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 450 22.8 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４５５Ｍ－ＣＨ１４４ Ａ 455 23.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－４５５Ｍ－ＧＨ１４４ Ａ 455 23.0 単結晶
ＷＷＢ ＷＳ－５００ＭＳ－ＣＫ２００ Ｂ 500 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＤＧ－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＤＧ－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＤＧ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＨＶ－２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＨＶ－２９０Ｍ Ａ 290 19.7 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＨＶ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＨＶ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＤ－２９５Ｍ Ａ 295 20.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＤ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＤ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＤ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＥ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＥ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＥ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＨ－３００Ｍ Ａ 300 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＨ－３０５Ｍ Ａ 305 20.8 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－６０ＰＨ－３１０Ｍ Ａ 310 21.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＨＶ－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＨＶ－３４５Ｍ Ａ 345 19.6 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＨＶ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＥ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＥ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＥ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＥ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＥ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＥ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＨ－３５０Ｍ Ａ 350 19.9 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＨ－３５５Ｍ Ａ 355 20.1 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＨ－３６０Ｍ Ａ 360 20.4 単結晶
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Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＨ－３６５Ｍ Ａ 365 20.7 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＨ－３７０Ｍ Ａ 370 21.0 単結晶
Ｙｉｍｅｉｘｕ　ＷｉｔＣｈｉｐ ＹＭＸ－７２ＰＨ－３７５Ｍ Ａ 375 21.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１１５Ｃ－１２ｂ Ｂ 115 19.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１１５ＣＧ－１２ｂ Ｂ 115 19.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１７５Ｐ－２３ｂ Ａ 175 14.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１８０Ｐ－２３ｂ Ａ 180 15.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１８５Ｐ－２３ｂ Ａ 185 15.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１９０Ｐ－２３ｂ Ａ 190 16.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１９５Ｃ－２４ｂ Ａ 195 17.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ１９５Ｐ－２３ｂ Ａ 195 16.6 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２００Ｃ－２４ｂ Ａ 200 17.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２００Ｐ－２３ｂ Ａ 200 17.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２０５Ｃ－２４ｂ Ａ 205 17.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２０５Ｐ－２３ｂ Ａ 205 17.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１０Ｃ－２４ｂ Ａ 210 18.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１０Ｃ－２５ｂ Ａ 210 17.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１０Ｐ－２３ｂ Ａ 210 17.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１０Ｐ－２６ｂ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１５Ｃ－２４ｂ Ａ 215 18.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１５Ｃ－２５ｂ Ａ 215 18.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２１５Ｄ－２５ｂ Ａ 215 18.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２０Ｃ－２４ｂ Ａ 220 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２０Ｃ－２５ｂ Ａ 220 18.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２０Ｄ－２５ｂ Ａ 220 18.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２５Ｃ－２４ｂ Ａ 225 19.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２５Ｃ－２５ｂ Ａ 225 18.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２５Ｄ－２５ｂ Ａ 225 18.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２２５Ｐ－２９ｂ Ａ 225 15.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３０Ｃ－２４ｂ Ａ 230 20.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３０Ｃ－２５ｂ Ａ 230 19.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３０Ｄ－２５ｂ Ａ 230 19.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３０Ｐ－２９ｂ Ａ 230 15.7 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３５Ｃ－２４ｂ Ａ 235 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３５Ｃ－２５ｂ Ａ 235 19.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３５Ｄ－２５ｂ Ａ 235 19.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２３５Ｐ－２９ｂ Ａ 235 16.0 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４０Ｃ－２４ｂ Ａ 240 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４０Ｃ－２５ｂ Ａ 240 20.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４０Ｄ－２５ｂ Ａ 240 20.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４０Ｐ－２９ｂ Ａ 240 16.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４５Ｃ－２５ｂ Ａ 245 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４５Ｃ－３０ｂ Ａ 245 17.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４５Ｄ－２５ｂ Ａ 245 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２４５Ｐ－２９ｂ Ａ 245 16.7 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５０Ｃ－２５ｂ Ａ 250 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５０Ｃ－３０ｂ Ａ 250 17.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５０Ｄ－２５ｂ Ａ 250 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５０Ｐ－２９ｂ Ａ 250 17.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５０ＰＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 250 17.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５０ＰＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 250 17.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５５Ｃ－３０ｂ Ａ 255 17.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５５Ｄ－２５ｂ Ａ 255 21.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５５Ｐ－２９ｂ Ａ 255 17.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５５ＰＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 255 17.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５５ＰＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 255 17.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２５５ＰＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 255 17.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６０Ｃ－３０ｂ Ａ 260 18.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６０Ｄ－２５ｂ Ａ 260 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６０Ｐ－２９ｂ Ａ 260 17.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６０ＰＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 260 17.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６０ＰＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 260 17.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６０ＰＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 260 17.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５Ｃ－３０ｂ Ａ 265 18.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５Ｄ－２５ｂ Ａ 265 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５Ｐ－２９ｂ Ａ 265 18.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５Ｐ－２９ｂ　１５００Ｖ Ａ 265 18.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５ＰＤ－２９ｂ Ａ 265 18.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５ＰＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 265 18.1 多結晶
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ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５ＰＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 265 18.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２６５ＰＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 265 18.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０Ｃ－３０ｂ Ａ 270 18.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０Ｄ－２５ｂ Ａ 270 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０Ｄ－３０ｂ Ａ 270 18.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０Ｐ１２Ｂ－２９ｂ Ａ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０Ｐ－２９ｂ Ａ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０Ｐ－２９ｂ　１５００Ｖ Ａ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０ＰＤ－２９ｂ Ａ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０ＰＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０ＰＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７０ＰＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 270 18.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５Ｃ－３０ｂ Ａ 275 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 275 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５Ｄ－３０ｂ Ａ 275 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５Ｐ１２Ｂ－２９ｂ Ａ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５Ｐ－２９ｂ Ａ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５Ｐ－２９ｂ　１５００Ｖ Ａ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５ＰＤ－２９ｂ Ａ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５ＰＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５ＰＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２７５ＰＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 275 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０Ｃ－３０ｂ Ａ 280 19.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 280 19.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 280 19.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０Ｄ－３０ｂ Ａ 280 19.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０ＤＤ－３０ｂ Ａ 280 19.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０Ｐ１２Ｂ－２９ｂ Ａ 280 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０Ｐ－２９ｂ Ａ 280 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０Ｐ－２９ｂ　１５００Ｖ Ａ 280 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０Ｐ－３５ｂ Ａ 280 15.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８０ＰＤ－２９ｂ Ａ 280 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５Ｃ－３０ｂ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＣＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５Ｄ－３０ｂ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＤＤ－３０ｂ Ａ 285 19.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５Ｐ１２Ｂ－２９ｂ Ａ 285 19.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５Ｐ－２９ｂ Ａ 285 19.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５Ｐ－２９ｂ　１５００Ｖ Ａ 285 19.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５Ｐ－３５ｂ Ａ 285 16.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２８５ＰＤ－２９ｂ Ａ 285 19.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０Ｃ－３０ｂ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＣＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０Ｄ－３０ｂ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＤＤ－３０ｂ Ａ 290 20.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０Ｐ１２Ｂ－２９ｂ Ａ 290 19.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０Ｐ－２９ｂ Ａ 290 19.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０Ｐ－２９ｂ　１５００Ｖ Ａ 290 19.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０Ｐ－３５ｂ Ａ 290 16.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９０ＰＤ－２９ｂ Ａ 290 19.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５Ｃ－３０ｂ Ａ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５Ｃ－３６ｂ Ａ 295 17.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５ＣＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ｂ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ａ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５Ｄ－３０ｂ Ａ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５ＤＤ－３０ｂ Ａ 295 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５Ｐ－２９ｂ Ａ 295 20.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ２９５Ｐ－３５ｂ Ａ 295 16.8 多結晶
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ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００Ｃ－３０ｂ Ａ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００ＣＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００Ｄ－３０ｂ Ａ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００ＤＤ－３０ｂ Ａ 300 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３００Ｐ－３５ｂ Ａ 300 17.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５Ｃ－３６ｂ Ａ 305 17.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５ＣＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５Ｄ－３０ｂ Ａ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５ＤＤ－３０ｂ Ａ 305 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３０５Ｐ－３５ｂ Ａ 305 17.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０Ｃ－３６ｂ Ａ 310 18.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ（２．５）－３０ｂ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 310 21.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 310 21.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 310 21.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 310 21.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０Ｄ－３０ｂ Ａ 310 21.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０Ｄ－３６ｂ Ａ 310 18.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 310 20.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１０Ｐ－３５ｂ Ａ 310 17.6 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５Ｃ－３６ｂ Ａ 315 18.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 315 21.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 315 21.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 315 21.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 315 21.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５Ｄ－３０ｂ Ａ 315 21.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５Ｄ－３６ｂ Ａ 315 18.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 315 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＤＳ－４５ｂ Ｂ 315 18.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５Ｐ１２Ｂ－３５ｂ Ａ 315 17.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５Ｐ－３５ｂ Ａ 315 17.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 315 17.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３１５ＰＤ－３５ｂ Ａ 315 17.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｃ－３６ｂ Ａ 320 18.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 320 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 320 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ａ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ａ 320 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 320 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｄ－３０ｂ Ａ 320 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｄ－３６ｂ Ａ 320 18.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 320 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＤＳ－４５ｂ Ｂ 320 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｐ１２Ｂ－３５ｂ Ａ 320 18.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｐ－３５ｂ Ａ 320 18.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 320 18.2 多結晶
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ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２０ＰＤ－３５ｂ Ａ 320 18.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｃ－３６ｂ Ａ 325 18.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ｂ 325 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 325 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ａ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 325 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 325 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｄ－３０ｂ Ａ 325 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｄ－３０ｂ　１／２ Ａ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｄ－３６ｂ Ａ 325 18.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 325 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＤＳ－４５ｂ Ａ 325 19.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 325 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｐ１２Ｂ－３５ｂ Ａ 325 18.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｐ－３５ｂ Ａ 325 18.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 325 18.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３２５ＰＤ－３５ｂ Ａ 325 18.5 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｃ－３６ｂ Ａ 330 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ｂ 330 23.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ａ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ａ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 330 23.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｄ－３０ｂ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｄ－３０ｂ　１／２ Ａ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｄ－３６ｂ Ａ 330 19.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 330 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＤＳ－４５ｂ Ａ 330 19.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 330 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｐ１２Ｂ－３５ｂ Ａ 330 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｐ－３５ｂ Ａ 330 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 330 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３０ＰＤ－３５ｂ Ａ 330 18.8 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｃ－３６ｂ Ａ 335 19.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ｂ 335 23.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ａ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 335 23.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｄ－３０ｂ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｄ－３０ｂ　１／２ Ａ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｄ－３６ｂ Ａ 335 19.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＤ－３６ｂ Ａ 335 19.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 335 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＳ－４５ｂ Ａ 335 20.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 335 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｐ１２Ｂ－３５ｂ Ａ 335 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｐ－３５ｂ Ａ 335 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 335 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３３５ＰＤ－３５ｂ Ａ 335 19.1 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｃ－３６ｂ Ａ 340 19.7 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 340 23.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ａ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 340 23.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｄ－３０ｂ　１／２ Ａ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｄ－３０ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｄ－３６ｂ Ａ 340 19.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＤ－３６ｂ Ａ 340 19.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 340 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＳ－４５ｂ Ａ 340 20.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 340 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｐ１２Ｂ－３５ｂ Ａ 340 19.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｐ－３５ｂ Ａ 340 19.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 340 19.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４０ＰＤ－３５ｂ Ａ 340 19.4 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５Ｃ－３６ｂ Ａ 345 20.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 345 24.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＣＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＣＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 345 24.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＣＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＣＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５Ｄ－３６ｂ Ａ 345 20.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＤＤ－３６ｂ Ａ 345 20.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＤＧ２５３０Ｆ－２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＤＧ２５３０Ｆ－２　１／２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＤＧ２５３０Ｌ－２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＤＧ２５３０Ｌ－２　１／２ Ｂ 345 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５Ｐ－３５ｂ Ａ 345 19.6 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５Ｐ－３５ｂ　１５００Ｖ Ａ 345 19.6 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３４５ＰＤ－３５ｂ Ａ 345 19.6 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０Ｃ－３６ｂ Ａ 350 20.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 350 24.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０ＣＧ２５３０Ｆ－１　１／２ Ａ 350 23.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０ＣＧ２５３０Ｌ－１ Ｂ 350 24.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０Ｄ－３６ｂ Ａ 350 20.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０ＤＤ－３６ｂ Ａ 350 20.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０Ｐ－３５ｂ Ａ 350 19.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０ＰＤ－３５ｂ Ａ 350 19.9 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５０ＰＨ－３５ｂ Ａ 350 19.7 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５Ｃ－３６ｂ Ａ 355 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 355 23.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５ＣＧ２５３０Ｆ－１　１／２ Ａ 355 23.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５Ｄ－３６ｂ Ａ 355 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５ＤＤ－３６ｂ Ａ 355 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５ＤＳ－４５ｃ Ｂ 355 20.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３５５Ｐ－３５ｂ Ａ 355 20.2 多結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６０Ｃ－３６ｂ Ａ 360 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 360 23.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６０ＣＧ２５３０Ｆ－１　１／２ Ａ 360 23.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６０Ｄ－３６ｂ Ａ 360 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６０ＤＤ－３６ｂ Ａ 360 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６０ＤＳ－４５ｃ Ｂ 360 20.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６５Ｄ－３４ｄ　１／２ Ａ 365 22.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６５Ｄ－３４ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 365 22.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６５Ｄ－３６ｂ Ａ 365 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３６５ＤＳ－４５ｃ Ｂ 365 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０ＣＧ２５３０Ｆ－１ Ａ 370 24.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０ＣＧ２５３０Ｆ－１　１／２ Ａ 370 24.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０Ｄ－３４ｄ　１／２ Ａ 370 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０Ｄ－３４ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 370 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０Ｄ－３６ｂ Ａ 370 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０ＤＳ－４５ｂ Ｂ 370 18.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７０ＤＳ－４５ｃ Ｂ 370 21.2 単結晶
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ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＣＧ２５３０Ｆ－１　１／２ Ａ 375 24.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＣＧ２５３６Ｆ－１ Ａ 375 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５Ｄ－３４ｄ　１／２ Ａ 375 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５Ｄ－３４ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 375 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５Ｄ－３６ｂ Ａ 375 21.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 375 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３７５ＤＳ－４５ｂ Ｂ 375 18.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＣＧ２５３６Ｆ－１ Ａ 380 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 380 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 380 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０Ｄ－３４ｄ　１／２ Ａ 380 23.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０Ｄ－３４ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 380 23.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０Ｄ－３６ｂ Ａ 380 22.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 380 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８０ＤＳ－４５ｂ Ｂ 380 18.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＣＧ２５３６Ｆ－１ Ａ 385 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 385 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 385 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５Ｄ－３６ｂ Ａ 385 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３８５ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 385 21.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ａ 390 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 390 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０Ｄ－３６ｂ Ａ 390 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 390 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＤＳ－４５ｂ Ａ 390 19.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９０ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 390 20.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ａ 395 22.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 395 22.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５Ｄ－３６ｂ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５Ｄ－３６ｂ　１／２ Ａ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 395 21.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＤＳ－４５ｂ Ａ 395 19.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ３９５ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 395 20.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ａ 400 23.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 400 23.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００Ｄ－３６ｂ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００Ｄ－３６ｂ　１／２ Ａ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 400 22.0 単結晶
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ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 400 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＤＳ－４５ｂ Ａ 400 19.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４００ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 400 21.1 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ａ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５Ｄ－３６ｂ　１／２ Ａ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 405 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＤＳ－４５ｂ Ａ 405 21.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４０５ＤＳ－４５ｂ　１５００Ｖ Ａ 405 21.4 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ａ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０Ｄ－３６ｂ　１／２ Ａ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０Ｄ－３６ｂ　１５００Ｖ　１／２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＤＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＤＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＤＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１０ＤＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 410 22.6 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１５ＣＧ２５３６Ｆ－２ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１５ＣＧ２５３６Ｆ－２　１／２ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１５ＣＧ２５３６Ｌ－２ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４１５ＣＧ２５３６Ｌ－２　１／２ Ｂ 415 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４２５ＤＳ－４５ｃ Ｂ 425 20.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４３０ＣＧ２５３６Ｆ－１　１／２ Ａ 430 23.7 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４３０ＤＳ－４５ｃ Ｂ 430 21.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４３５ＣＧ２５３６Ｆ－１　１／２ Ａ 435 23.9 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４３５Ｄ－４０ｄ　１／２ Ａ 435 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４３５Ｄ－４０ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 435 22.0 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４３５ＤＳ－４５ｃ Ｂ 435 21.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４０ＣＧ２５３６Ｆ－１　１／２ Ａ 440 24.2 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４０Ｄ－４０ｄ　１／２ Ａ 440 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４０Ｄ－４０ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 440 22.3 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４０ＤＳ－４５ｃ Ｂ 440 21.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４５ＣＧ２５３６Ｆ－１　１／２ Ａ 445 24.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４５Ｄ－４０ｄ　１／２ Ａ 445 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４４５Ｄ－４０ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 445 22.5 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４５０ＣＧ２５３６Ｆ－１　１／２ Ａ 450 24.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４５０Ｄ－４０ｄ　１／２ Ａ 450 22.8 単結晶
ＹＩＮＧＬＩ ＹＬ４５０Ｄ－４０ｄ　１５００Ｖ　１／２ Ａ 450 22.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６０－Ａ１１ Ａ 160 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６０－Ａ１１ＢＷ Ａ 160 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６０－Ｄ１１ Ａ 160 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６０－Ｄ１１ＢＷ Ａ 160 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６５－Ａ１１ Ａ 165 15.4 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６５－Ａ１１ＢＷ Ａ 165 15.4 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６５－Ｄ１１ Ａ 165 15.4 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１６５－Ｄ１１ＢＷ Ａ 165 15.4 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７０－Ａ１１ Ａ 170 15.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７０－Ａ１１ＢＷ Ａ 170 15.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７０－Ｄ１１ Ａ 170 15.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７０－Ｄ１１ＢＷ Ａ 170 15.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７５－Ａ１１ Ａ 175 16.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７５－Ａ１１ＢＷ Ａ 175 16.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７５－Ａ１１ＢＷＳ Ａ 175 16.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７５－Ｄ１１ Ａ 175 16.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１７５－Ｄ１１ＢＷ Ａ 175 16.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１８０－Ａ１１ Ａ 180 16.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１８０－Ａ１１ＢＷ Ａ 180 16.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１８０－Ｄ１１ Ａ 180 16.8 単結晶
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ＹＯＣＡＳＯＬ ＬＤＡ１８０－Ｄ１１ＢＷ Ａ 180 16.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ａ０１ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ａ０１ＢＷ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ａ０４ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ａ０４ＢＷ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ａ２３ Ａ 190 14.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ａ２３ＢＷ Ａ 190 14.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｄ０１ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｄ０１ＢＷ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｄ０４ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｄ０４ＢＷ Ａ 190 14.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｄ２３ Ａ 190 14.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｄ２３ＢＷ Ａ 190 14.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｆ２３ Ａ 190 14.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９０－Ｇ２３ Ａ 190 14.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ａ０１ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ａ０１ＢＷ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ａ０４ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ａ０４ＢＷ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ａ２３ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ａ２３ＢＷ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｄ０１ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｄ０１ＢＷ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｄ０４ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｄ０４ＢＷ Ａ 195 14.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｄ２３ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｄ２３ＢＷ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｆ２３ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｇ２３ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ１９５－Ｈ２３ Ａ 195 15.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ０１ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ０１ＢＷ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ０４ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ０４ＢＷ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ０４ＢＷＳ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ０４Ｓ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ２３ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ２３ＢＷ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ２３ＢＷＳ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ａ２３Ｓ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ０１ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ０１ＢＷ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ０４ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ０４ＢＷ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ０４ＢＷＳ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ０４Ｓ Ａ 200 15.3 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ２３ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ２３ＢＷ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ２３ＢＷＳ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｄ２３Ｓ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｆ２３ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｇ２３ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２００－Ｈ２３ Ａ 200 15.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ０１ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ０１ＢＷ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ０４ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ０４ＢＷ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ０４ＢＷＳ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ０４Ｓ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ２３ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ２３ＢＷ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ２３ＢＷＳ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ａ２３Ｓ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ０１ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ０１ＢＷ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ０４ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ０４ＢＷ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ０４ＢＷＳ Ａ 205 15.7 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ０４Ｓ Ａ 205 15.7 単結晶
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ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ２３ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ２３ＢＷ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ２３ＢＷＳ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｄ２３Ｓ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｆ２３ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｇ２３ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２０５－Ｈ２３ Ａ 205 15.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ０１ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ０１ＢＷ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ０４ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ０４ＢＷ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ０４ＢＷＳ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ０４Ｓ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ２３ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ２３ＢＷ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ２３ＢＷＳ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ａ２３Ｓ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ０１ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ０１ＢＷ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ０４ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ０４ＢＷ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ０４ＢＷＳ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ０４Ｓ Ａ 210 16.1 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ２３ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ２３ＢＷ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ２３ＢＷＳ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｄ２３Ｓ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｆ２３ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｇ２３ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１０－Ｈ２３ Ａ 210 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ０１ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ０１ＢＷ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ０４ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ０４ＢＷ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ０４ＢＷＳ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ０４Ｓ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ２３ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ２３ＢＷ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ２３ＢＷＳ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ａ２３Ｓ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ０１ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ０１ＢＷ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ０４ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ０４ＢＷ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ０４ＢＷＳ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ０４Ｓ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ２３ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ２３ＢＷ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ２３ＢＷＳ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｄ２３Ｓ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｆ０４ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｆ０４Ｓ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｆ２３ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｇ２３ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｈ２３ Ａ 215 16.6 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｊ０４ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｊ０４ＢＷ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｊ０４Ｓ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｌ０４ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｌ０４ＢＷ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２１５－Ｌ０４Ｓ Ａ 215 16.5 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｆ０４ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｆ０４ＢＷ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｆ０４Ｓ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｇ０４ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｇ０４ＢＷ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｊ０４ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｊ０４ＢＷ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｊ０４Ｓ Ａ 220 16.9 単結晶
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ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｌ０４ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｌ０４ＢＷ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２０－Ｌ０４Ｓ Ａ 220 16.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｆ０４ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｊ０４ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｊ０４ＢＷ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｊ０４Ｓ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｌ０４ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｌ０４ＢＷ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＡ２２５－Ｌ０４Ｓ Ａ 225 17.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ａ１７ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ａ１７ＢＷ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ａ２１ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ａ２１ＢＷ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ｄ１７ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ｄ１７ＢＷ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ｄ２１ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ｄ２１ＢＷ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ｆ２１ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８０－Ｇ２１ Ａ 180 13.6 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ａ１７ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ａ１７ＢＷ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ａ２１ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ａ２１ＢＷ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ｄ１７ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ｄ１７ＢＷ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ｄ２１ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ｄ２１ＢＷ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ｆ２１ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１８５－Ｇ２１ Ａ 185 14.0 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ａ１７ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ａ１７ＢＷ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ａ２１ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ａ２１ＢＷ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｄ１７ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｄ１７ＢＷ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｄ２１ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｄ２１ＢＷ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｆ２１ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｇ２１ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９０－Ｈ２１ Ａ 190 14.4 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ１７ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ１７ＢＷ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ１７ＢＷＳ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ１７Ｓ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ２１ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ２１ＢＷ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ２１ＢＷＳ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ａ２１Ｓ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ１７ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ１７ＢＷ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ１７ＢＷＳ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ１７Ｓ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ２１ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ２１ＢＷ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ２１ＢＷＳ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｄ２１Ｓ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｆ２１ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｇ２１ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ１９５－Ｈ２１ Ａ 195 14.8 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ１７ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ１７ＢＷ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ１７ＢＷＳ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ１７Ｓ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ２１ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ２１ＢＷ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ２１ＢＷＳ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ａ２１Ｓ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ１７ Ａ 200 15.2 多結晶
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ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ１７ＢＷ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ１７ＢＷＳ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ１７Ｓ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ２１ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ２１ＢＷ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ２１ＢＷＳ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｄ２１Ｓ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｆ２１ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｇ２１ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２００－Ｈ２１ Ａ 200 15.2 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ１７ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ１７ＢＷ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ１７ＢＷＳ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ１７Ｓ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ２１ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ２１ＢＷ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ２１ＢＷＳ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ａ２１Ｓ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ１７ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ１７ＢＷ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ１７ＢＷＳ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ１７Ｓ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ２１ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ２１ＢＷ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ２１ＢＷＳ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｄ２１Ｓ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｆ２１ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｇ２１ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２０５－Ｈ２１ Ａ 205 15.5 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｆ２１ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｆ２１Ｓ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｇ２１ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｇ２１Ｓ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｈ２１ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｊ２１ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｊ２１Ｓ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｌ２１ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１０－Ｌ２１Ｓ Ａ 210 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１５－Ｆ２１ Ａ 215 16.3 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１５－Ｊ２１ Ａ 215 16.3 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１５－Ｊ２１Ｓ Ａ 215 16.3 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１５－Ｌ２１ Ａ 215 16.3 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＣＢ２１５－Ｌ２１Ｓ Ａ 215 16.3 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＦＱ１５５－Ａ２１ＢＷ Ａ 155 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＦＱ１５５－Ａ２１ＢＷＳ Ａ 155 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１２３－Ａ０４ＢＷ Ａ 123 15.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１２３－Ｂ０４ＢＷ Ａ 123 15.9 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１２５－Ａ０４ＢＷ Ａ 125 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１２５－Ｂ０４ＢＷ Ａ 125 16.2 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１２７－Ａ０４ＢＷ Ａ 127 16.4 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１２７－Ｂ０４ＢＷ Ａ 127 16.4 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＰＨＫ１３０－Ｂ０４ＢＷ Ａ 130 16.8 単結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＵＦＱ１５５－Ａ２１ＢＷ Ａ 155 15.9 多結晶
ＹＯＣＡＳＯＬ ＵＦＱ１５７－Ａ２１ＢＷ Ａ 157 16.1 多結晶
Ｚｈｏｎｇｊｉｎｇ　Ｓｏｌａｒ ＣＮＳＤＰＶ３２０（７２）Ｐ６－４５ Ａ 320 18.2 多結晶
Ｚｈｏｎｇｊｉｎｇ　Ｓｏｌａｒ ＣＮＳＤＰＶ３２０（７２）Ｐ６－５０ Ａ 320 18.2 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－７２－１８０／ＭＳ Ａ 180 16.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－７２－１８５／ＭＳ Ａ 185 16.6 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－７２－１９０／ＭＳ Ａ 190 17.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－７２－１９５／ＭＳ Ａ 195 17.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－７２－２００／ＭＳ Ａ 200 17.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－７２－２０５／ＭＳ Ａ 205 18.4 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２４５／ＭＳ Ａ 245 16.4 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２５０／ＭＳ Ａ 250 16.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２５５／ＭＳ Ａ 255 17.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２６０／ＭＳ Ａ 260 17.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２６５／ＭＳ Ａ 265 17.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２７０／ＭＳ Ａ 270 18.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ５－９６－２７５／ＭＳ Ａ 275 18.5 単結晶
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ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２５０／Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２５５／Ｍ Ａ 255 17.7 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２６０／Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２６５／Ｍ Ａ 265 18.4 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２７０／Ｍ Ａ 270 18.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２７５／Ｍ Ａ 275 19.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２８０／Ｍ Ａ 280 19.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２８５／Ｍ Ａ 285 19.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２９０／Ｍ Ａ 290 20.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－２９５／Ｍ Ａ 295 20.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３００／Ｍ Ａ 300 20.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３０５／Ｍ Ａ 305 21.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３１０／Ｍ Ａ 310 21.6 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３１５／Ｍ Ａ 315 21.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３２０／Ｍ Ａ 320 21.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３２５／Ｍ Ａ 325 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－６０－３３０／Ｍ Ａ 330 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３５０／Ｍ Ａ 350 20.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３５５／Ｍ Ａ 355 20.6 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３６０／Ｍ Ａ 360 20.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３６５／Ｍ Ａ 365 21.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３７０／Ｍ Ａ 370 21.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３７５／Ｍ Ａ 375 21.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３８０／Ｍ Ａ 380 21.6 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３８５／Ｍ Ａ 385 21.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３９０／Ｍ Ａ 390 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－７２－３９５／Ｍ Ａ 395 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－Ｈ１２０－３３５／Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－Ｈ１４４－３９５／Ｍ Ａ 395 21.7 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－Ｈ１４４－４００／Ｍ Ａ 400 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－Ｈ１４４－４０５／Ｍ Ａ 405 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＨＬＤ１２０－３３５／Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＨＬＤ１４４－３９５／Ｍ Ａ 395 21.7 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＨＬＤ１４４－４００／Ｍ Ａ 400 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＨＬＤ１４４－４０５／Ｍ Ａ 405 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＬＤ６０－２９０／Ｍ Ａ 290 20.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＬＤ６０－２９５／Ｍ Ａ 295 20.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＬＤ６０－３００／Ｍ Ａ 300 20.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＬＤ６０－３０５／Ｍ Ａ 305 21.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＬＤ６０－３１０／Ｍ Ａ 310 21.6 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＬＤ７２－３８５／Ｍ Ａ 385 21.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１２０－３２５／Ｍ Ａ 325 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１２０－３３０／Ｍ Ａ 330 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１２０－３３５／Ｍ Ａ 335 22.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１２０－３６５／Ｍ Ａ 365 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１２０－３７０／Ｍ Ａ 370 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１３２－３６５／Ｍ Ａ 365 21.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１３２－３７０／Ｍ Ａ 370 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１４４－４００／Ｍ Ａ 400 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１４４－４０５／Ｍ Ａ 405 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１４４－４３５／Ｍ Ａ 435 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１４４－４４０／Ｍ Ａ 440 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１４４－４４５／Ｍ Ａ 445 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１５６－４３０／Ｍ Ａ 430 21.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１５６－４３５／Ｍ Ａ 435 22.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１５６－４４０／Ｍ Ａ 440 22.4 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１５６－４６５／Ｍ Ａ 465 21.7 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１５６－４７０／Ｍ Ａ 470 21.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨ１５６－４７５／Ｍ Ａ 475 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１２０－３３０／Ｍ Ａ 330 21.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１２０－３３５／Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１２０－３６５／Ｍ Ａ 365 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１２０－３７０／Ｍ Ａ 370 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１３２－３６５／Ｍ Ａ 365 21.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１３２－３７０／Ｍ Ａ 370 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１４４－４００／Ｍ Ａ 400 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１４４－４０５／Ｍ Ａ 405 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１４４－４３５／Ｍ Ａ 435 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１４４－４４０／Ｍ Ａ 440 22.3 単結晶
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ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤ１４４－４４５／Ｍ Ａ 445 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１２０－３３０／Ｍ Ａ 330 21.8 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１２０－３３５／Ｍ Ａ 335 22.1 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１２０－３６５／Ｍ Ａ 365 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１２０－３７０／Ｍ Ａ 370 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１３２－３６５／Ｍ Ａ 365 21.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１３２－３７０／Ｍ Ａ 370 22.2 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１４４－３９５／Ｍ Ａ 395 21.7 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１４４－４００／Ｍ Ａ 400 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１４４－４０５／Ｍ Ａ 405 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１４４－４３５／Ｍ Ａ 435 22.0 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１４４－４４０／Ｍ Ａ 440 22.3 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－ＮＨＬＤＤ１４４－４４５／Ｍ Ａ 445 22.5 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－Ｔ６０－３００／Ｍ Ａ 300 20.9 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＭ６－Ｔ６０－３１０／Ｍ Ａ 310 21.6 単結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２４５／Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２５０／Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２５５／Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２６０／Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２６５／Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２７０／Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２７５／Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２８０／Ｐ Ａ 280 19.1 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２８５／Ｐ Ａ 285 19.5 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２９０／Ｐ Ａ 290 19.8 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－６０－２９５／Ｐ Ａ 295 20.2 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３００／Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３０５／Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３２０／Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３２５／Ｐ Ａ 325 18.5 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３３０／Ｐ Ａ 330 18.8 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３３５／Ｐ Ａ 335 19.1 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３４０／Ｐ Ａ 340 19.4 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３４５／Ｐ Ａ 345 19.6 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－７２－３５０／Ｐ Ａ 350 19.9 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－Ｔ６０－２６５／Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－Ｔ６０－２７０／Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－Ｔ６０－２７５／Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ＺＮＳＨＩＮＥＳＯＬＡＲ ＺＸＰ６－Ｔ６０－２８０／Ｐ Ａ 280 19.8 多結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＨＭＡ－３５０ Ａ 350 21.2 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＨＭＡ－３５５ Ａ 355 21.5 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＨＭＡ－３６０ Ａ 360 21.9 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＨＭＡ－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＨＭＡ－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＨＭＡ－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＭＡ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＭＡ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＭＡ－３１５ Ａ 315 21.4 単結晶
アイラックダイヤモンドソーラー ＩＬＤＳ６０ＭＡ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
アポロニュー・エナジー ＫＡＰ－１４０ Ａ 140 15.9 多結晶
アポロニュー・エナジー ＫＡＰ－１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
アポロニュー・エナジー ＫＡＰ－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ１２－６０Ｗ Ａ 60 16.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ１２－６５Ｗ Ａ 65 17.5 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ１２－７０Ｗ Ａ 70 18.8 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ１８－１００Ｗ Ａ 100 17.9 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ１８－９０Ｗ Ａ 90 16.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ１８－９５Ｗ Ａ 95 17.0 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ－２００Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－５Ｍ－２０５Ｗ Ａ 205 18.4 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１２０－ＨＣ－３６０Ｗ Ａ 360 21.9 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１２０－ＨＣ－３６５Ｗ Ａ 365 22.2 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１２０－ＨＣ－３７０Ｗ Ａ 370 22.5 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１２０－ＨＣ－３７５Ｗ Ａ 375 22.8 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１２０－ＨＣ－３８０Ｗ Ａ 380 23.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１４４－ＨＣ－４３０Ｗ Ａ 430 21.8 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１４４－ＨＣ－４３５Ｗ Ａ 435 22.0 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１４４－ＨＣ－４４０Ｗ Ａ 440 22.3 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１４４－ＨＣ－４４５Ｗ Ａ 445 22.5 単結晶
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アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ１４４－ＨＣ－４５０Ｗ Ａ 450 22.8 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－２８０Ｗ Ａ 280 19.6 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－２９０Ｗ Ａ 290 16.9 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－２９５Ｗ Ａ 295 17.2 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３００Ｗ Ａ 300 17.5 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－２６０Ｗ Ａ 260 18.2 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－２９５Ｗ Ａ 295 20.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－３００Ｗ Ａ 300 20.4 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－３０５Ｗ Ａ 305 20.8 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－３１０Ｗ Ａ 310 21.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－３１５Ｗ Ａ 315 21.5 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－３２０Ｗ Ａ 320 21.8 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－３２５Ｗ Ａ 325 22.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－ＢＮ－３２０Ｗ Ａ 320 21.6 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ３０－ＢＮ－３４０Ｗ Ａ 340 23.0 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３４０Ｗ Ａ 340 19.3 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３４５Ｗ Ａ 345 19.6 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３５０Ｗ Ａ 350 19.9 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３５５Ｗ Ａ 355 20.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３６０Ｗ Ａ 360 20.4 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－３６５Ｗ Ａ 365 20.7 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｍ－ＢＮ－４１０Ｗ Ａ 410 23.1 単結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２７０Ｗ Ａ 270 18.4 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２８０Ｗ Ａ 280 18.9 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２８５Ｗ Ａ 285 19.3 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ３０－２９０Ｗ Ａ 290 19.6 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ－３１０Ｗ Ａ 310 17.6 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ－３２０Ｗ Ａ 320 18.2 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ－３３０Ｗ Ａ 330 18.8 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ－３３５Ｗ Ａ 335 18.9 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ－３４０Ｗ Ａ 340 19.2 多結晶
アメリソーラー ＡＳ－６Ｐ－３４５Ｗ Ａ 345 19.5 多結晶
アンフィニ ＪＰＳ－２７０Ｐ－６０－Ａ Ａ 270 18.3 多結晶
アンフィニ ＪＰＳ－２７５Ｐ－６０－Ａ Ａ 275 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＰＳ－２９５Ｍ－６０－Ａ Ａ 295 20.1 単結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３００Ｍ－６０－Ａ Ａ 300 20.4 単結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３０５Ｍ－６０－Ａ Ａ 305 20.8 単結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３２０Ｍ－６０－Ａ Ａ 320 21.3 単結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３２０Ｐ－７２－Ａ Ａ 320 18.0 多結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３２５Ｐ－７２－Ａ Ａ 325 18.3 多結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３３０Ｐ－７２－Ａ Ａ 330 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＰＳ－３６０Ｍ－７２－Ａ Ａ 360 20.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－１４０Ｍ－ＣＩ３６ Ａ 140 16.2 単結晶
アンフィニ ＪＳ－１４５Ｕ－ＡＩ Ａ 145 16.5 多結晶
アンフィニ ＪＳ－１８５Ｕ－ＡＩ Ａ 185 15.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－１９５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 195 17.5 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２００Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 200 17.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２００Ｍ－ＲＩ７２ Ａ 200 17.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２００Ｍ－ＲＩ７２ＢＢ Ａ 200 17.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２０５Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 205 17.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２０５Ｍ－ＥＩ７２ Ａ 205 18.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２０５Ｍ－ＰＩ７２ Ａ 205 18.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２０５Ｍ－ＲＩ７２ Ａ 205 18.2 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２０５Ｍ－ＲＩ７２ＢＢ Ａ 205 18.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２１０Ｍ－ＣＩ４８ Ａ 210 18.3 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２１０Ｍ－ＳＩ４８ Ａ 210 18.3 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２１０Ｍ－ＳＩ７２ Ａ 210 18.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２２５Ｕ－ＡＩ Ａ 225 15.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２３５Ｕ－ＣＩ６０ Ａ 235 16.1 多結晶
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アンフィニ ＪＳ－２４０Ｕ－ＣＩ６０ Ａ 240 16.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 250 17.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２５０Ｕ－ＣＩ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５０Ｕ－ＥＩ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５０Ｕ－ＮＩ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５０Ｕ－ＮＩ６０ＤＧ Ａ 250 17.1 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５０Ｕ－ＰＩ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 255 17.7 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２５５Ｕ－ＣＩ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５５Ｕ－ＥＩ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５５Ｕ－ＰＩ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５５Ｕ－ＲＩ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２５５Ｕ－ＲＩ６０ＢＢ Ａ 255 17.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｍ－ＥＩ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｍ－ＰＩ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｍ－ＳＩ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＣＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＥＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＬＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＰＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＲＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＲＪＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６０Ｕ－ＳＩ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２６５Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 265 18.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２６５Ｕ－ＬＩ６０ Ａ 265 18.1 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｍ－ＣＩ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｍ－ＬＩ６０ Ａ 270 18.5 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｍ－ＰＩ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｍ－ＲＪＩ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｍ－ＳＩ６０ Ａ 270 18.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｐ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｐ－６０－１５００ Ａ 270 18.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｐ－ＰＩ６０ Ａ 270 18.3 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｕ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７０Ｕ－ＬＩ６０ Ａ 270 18.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７５Ｍ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７５Ｍ－ＬＩ６０ Ａ 275 18.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７５Ｍ－ＲＪＩ６０ Ａ 275 19.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２７５Ｐ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７５Ｐ－６０Ｆ Ａ 275 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２７５Ｐ－ＰＩ６０ Ａ 275 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２８０Ｍ－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２８０Ｍ－６０Ｙ Ｂ 280 19.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２８０Ｍ－ＬＩ６０ Ａ 280 19.2 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２８５Ｍ－ＬＩ６０ Ａ 285 19.6 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２９０Ｍ－ＬＩ６０ Ａ 290 19.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２９５ＢＭ－６０ Ａ 295 19.5 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２９５Ｍ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２９５Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 295 17.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－２９５ＰＮ－１Ｂ Ａ 295 17.7 多結晶
アンフィニ ＪＳ－２９５ＰＮ－３４０ Ａ 295 18.8 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３００Ｍ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３００Ｍ－６０Ｆ Ａ 300 20.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３００ＰＮ－３４０ Ａ 300 19.0 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３０５Ｍ－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３０５Ｕ－ＰＩ７２ Ａ 305 17.4 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３１０Ｍ－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１０Ｍ－ＣＩ７２ Ａ 310 18.0 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１０Ｍ－ＰＩ６０ Ａ 310 21.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１０Ｍ－ＰＩ７２ Ａ 310 17.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１５ＭＮ－１Ｂ Ａ 315 18.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１５ＭＮ－３４０ Ａ 315 20.1 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１５Ｍ－ＰＩ６０ Ａ 315 21.5 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３１５Ｕ－ＬＩ７２ Ａ 315 17.9 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３２０Ｐ－７２ Ａ 320 18.0 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３２０Ｕ－ＬＩ７２ Ａ 320 18.2 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３２５Ｍ－ＬＩ７２ Ａ 325 18.6 単結晶
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アンフィニ ＪＳ－３２５Ｕ－ＰＩ７２ Ａ 325 18.3 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３３０Ｍ－ＬＩ７２ Ａ 330 18.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３３０ＭＮ－３４０ Ａ 330 20.9 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３３０Ｍ－ＳＰＩ６０ Ａ 330 22.0 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３３０Ｐ－７２ Ａ 330 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３３０Ｐ－７２Ｆ Ａ 330 18.6 多結晶
アンフィニ ＪＳ－３３５Ｍ－ＬＩ７２ Ａ 335 19.2 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３４０Ｍ－７２ Ａ 340 19.3 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３４０ＭＮ－３４０ Ａ 340 20.8 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３６０Ｍ－７２ Ａ 360 20.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３６０Ｍ－７２Ｆ Ａ 360 20.4 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３７０Ｍ－７２ Ａ 370 21.0 単結晶
アンフィニ ＪＳ－３７５ＭＨ－ＳＰＩ１２６ Ａ 375 22.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－２３５ Ａ 235 16.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－２９５Ｍ６０ Ａ 295 20.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３２５Ｍ６０－ＨＤ Ａ 325 21.5 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３３０Ｍ６０－ＨＤ Ａ 330 21.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３３５Ｍ６０－ＨＤ Ａ 335 22.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３４０Ｍ６０－ＨＤ Ａ 340 22.5 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３４５Ｍ６０－ＨＤ Ａ 345 22.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３５５Ｍ６０－ＨＥ Ａ 355 21.5 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３６０Ｍ６０－ＨＥ Ａ 360 21.9 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３６５Ｍ６０－ＨＥ Ａ 365 22.2 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３７０Ｍ６０－ＨＥ Ａ 370 22.5 単結晶
イソフォトン ＩＳＦ－３７５Ｍ６０－ＨＥ Ａ 375 22.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－２４５Ｐ６０ Ａ 245 16.7 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－２５０Ｍ６０ Ａ 250 17.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－２５０Ｐ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－２５５Ｍ６０ Ａ 255 17.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－２５５Ｐ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－２６０Ｍ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－３０５Ｍ１２０ＨＣ Ａ 305 20.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－３１０Ｍ１２０ＨＣ Ａ 310 21.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－３１５Ｍ１２０ＨＣ Ａ 315 21.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－３２０Ｍ１２０ＨＣ Ａ 320 21.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＪ－３２５Ｍ１２０ＨＣ Ａ 325 22.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２１０Ｍ４８ＨＰ Ａ 210 18.0 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２１５Ｍ４８ＨＰ Ａ 215 18.5 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２２０Ｍ４８ＨＰ Ａ 220 18.9 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２５０Ｐ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２５５Ｍ６０ Ａ 255 17.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２５５Ｐ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２６０Ｍ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２６０Ｐ６０ Ａ 260 17.8 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２６５Ｍ６０ Ａ 265 18.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２６５Ｐ６０ Ａ 265 18.1 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２７０Ｍ６０ Ａ 270 18.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２７０Ｐ６０ Ａ 270 18.4 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２７５Ｍ６０ Ａ 275 18.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２７５Ｍ６０ＨＰ Ａ 275 18.9 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２７５Ｐ６０ＨＰ Ａ 275 18.8 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２８０Ｍ６０ Ａ 280 19.0 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２８０Ｍ６０ＨＰ Ａ 280 19.2 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２８０Ｐ６０ＨＰ Ａ 280 19.1 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２８５Ｍ６０ＨＰ Ａ 285 19.6 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２８５Ｐ６０ＨＰ Ａ 285 19.2 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２９０Ｍ６０ＨＰ Ａ 290 19.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－２９５Ｍ６０ＨＰ Ａ 295 20.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３００Ｍ６０ＨＰ Ａ 300 20.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３０５Ｍ６０ＨＰ Ａ 305 20.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３１０Ｍ６０ＨＰ Ａ 310 21.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３２０Ｐ７２ Ａ 320 18.0 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３２５Ｐ７２ Ａ 325 18.3 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３３０Ｐ７２ Ａ 330 18.6 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３３５Ｐ７２ＨＰ Ａ 335 18.9 多結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

イソフォトン ＩＳＦＭ－３４０Ｐ７２ＨＰ Ａ 340 19.2 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３４５Ｍ７２ＨＰ Ａ 345 19.6 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３４５Ｐ７２ＨＰ Ａ 345 19.5 多結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３５０Ｍ７２ＨＰ Ａ 350 19.8 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３５５Ｍ７２ＨＰ Ａ 355 20.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３６０Ｍ７２ＨＰ Ａ 360 20.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＭ－３６５Ｍ７２ＨＰ Ａ 365 20.7 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＴ－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＴ－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
イソフォトン ＩＳＦＴ－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ１８０－０１ Ａ 180 16.8 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ１８５－０３ Ａ 185 16.6 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ１９０－０２Ａ Ａ 190 17.0 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ１９０－０３ Ａ 190 17.0 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ１９５－０２Ａ Ａ 195 17.5 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ１９５－０３ Ａ 195 17.5 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２００－０２Ａ Ａ 200 17.9 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２００－０３ Ａ 200 17.9 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２００－０４－５７２ Ａ 200 17.9 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２０５－０２Ａ Ａ 205 18.4 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２０５－０４－５７２ Ａ 205 18.4 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２１０－０２Ａ Ａ 210 18.8 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２１０－０４－５７２ Ａ 210 18.8 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２７０－０４－６６０ Ａ 270 18.4 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２７５－０４－６６０ Ａ 275 18.7 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｍ２８０－０４－６６０ Ａ 280 19.1 単結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２５０－０２Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２５５－０２Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２６０－０２Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２６５－０２Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２７０－０２Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２７５－０２Ａ Ａ 275 18.8 多結晶
イワテック ＩＷ－Ｐ２８０－０２Ａ Ａ 280 19.1 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２５０－０２Ａ Ａ 250 17.1 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２５５－０２Ａ Ａ 255 17.4 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２６０－０２Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２６０－０４－６６０ Ａ 260 17.8 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２６５－０２Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２６５－０４－６６０ Ａ 265 18.1 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２７０－０２Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２７０－０４－６６０ Ａ 270 18.4 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２７５－０２Ａ Ａ 275 18.8 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２７５－０４－６６０ Ａ 275 18.8 多結晶
イワテック ＩＷ－ＰＰ２８０－０２Ａ Ａ 280 19.1 多結晶
インターアクション ＩＡ１９０ＭＦＡａ Ａ 190 17.0 単結晶
インターアクション ＩＡ２４５ＰＳＣａ Ａ 245 16.7 多結晶
インターアクション ＩＡ２５０ＰＳＣａ Ａ 250 17.1 多結晶
インターアクション ＩＡ２７０ＭＳＣａ Ａ 270 18.4 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２１０Ｍ６ Ａ 210 18.3 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２１５Ｍ６ Ａ 215 18.7 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２２０Ｍ６ Ａ 220 19.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２４５Ｐ６ Ａ 245 16.7 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２５０Ｐ６ Ａ 250 17.1 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２５５Ｍ６ Ａ 255 17.7 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２５５Ｐ６ Ａ 255 17.4 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２６０Ｍ６ Ａ 260 18.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２６０Ｐ６ Ａ 260 17.8 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２６５Ｍ６ Ａ 265 18.4 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２７０Ｍ６ Ａ 270 18.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２７５Ｍ６ Ａ 275 19.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２８０Ｍ６ Ａ 280 19.5 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２８５Ｍ６ Ａ 285 19.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－２９０Ｍ６ Ａ 290 20.2 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３１０Ｍ６ Ａ 310 21.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３１５Ｍ６ Ａ 315 21.5 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３２０ＭＸ Ａ 320 20.6 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３２５Ｍ６ Ａ 325 21.5 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３３０Ｍ６ Ａ 330 21.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３３０ＭＸ Ａ 330 21.3 単結晶
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ウィンアイコ ＷＳＰ－３３５Ｍ６ Ａ 335 22.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３３５ＭＸ Ａ 335 21.6 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３４０ＭＸ Ａ 340 21.9 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＰ－３７５ＭＧ Ａ 375 22.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２４０Ｐ６ Ａ 240 16.4 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２４５Ｐ６ Ａ 245 16.7 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２５０Ｐ６ Ａ 250 17.1 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２５５Ｐ６ Ａ 255 17.4 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２６０Ｐ６ Ａ 260 17.8 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２７０Ｍ６ Ａ 270 18.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２７５Ｍ６ Ａ 275 19.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２７５Ｐ６ Ａ 275 18.8 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２８０Ｍ６ Ａ 280 19.5 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２８０Ｐ６ Ａ 280 19.1 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２８５Ｍ６ Ａ 285 19.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２８５Ｐ６ Ａ 285 19.5 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２９０Ｍ６ Ａ 290 20.2 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－２９０Ｐ６ Ａ 290 19.8 多結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３００Ｍ６ Ａ 300 20.6 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３０５Ｍ６ Ａ 305 20.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３１０Ｍ６ Ａ 310 21.2 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３１５Ｍ６ Ａ 315 21.5 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３２５Ｍ６ Ａ 325 21.5 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３３０Ｍ６ Ａ 330 21.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３３５Ｍ６ Ａ 335 22.1 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３７５ＭＧ Ａ 375 22.8 単結晶
ウィンアイコ ＷＳＴ－３７５ＭＧＬ Ａ 375 22.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１６５０ Ａ 165 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１７００ Ａ 170 19.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１７５０ Ａ 175 19.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１８００ Ａ 180 20.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１８５０ Ａ 185 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１９００ Ａ 190 21.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－１９５０ Ａ 195 22.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｍ－２０００ Ａ 200 22.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｐ－１６５０ Ａ 165 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｐ－１７００ Ａ 170 19.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｐ－１７５０ Ａ 175 19.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ３６Ｐ－１８００ Ａ 180 20.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２１５４ Ａ 215 18.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２２００ Ａ 220 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２２０４ Ａ 220 18.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２２５０ Ａ 225 19.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２２５４ Ａ 225 19.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２３００ Ａ 230 19.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２３５０ Ａ 235 20.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２４００ Ａ 240 20.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２４５０ Ａ 245 20.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２５００ Ａ 250 21.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２５５０ Ａ 255 21.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２６００ Ａ 260 22.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｍ－２６５０ Ａ 265 22.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２１０４ Ａ 210 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２１５４ Ａ 215 18.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２２００ Ａ 220 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２２０４ Ａ 220 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２２５０ Ａ 225 19.2 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２３００ Ａ 230 19.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２３５０ Ａ 235 20.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ４８Ｐ－２４００ Ａ 240 20.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ５－７２－２００ＳＩ Ａ 200 17.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ５－７２－２０５ＳＩ Ａ 205 18.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ５－７２－２１０ＳＩ Ａ 210 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２４０３ＢＢ Ａ 240 16.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２４５３ＢＢ Ａ 245 16.7 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２５０３ＢＢ Ａ 250 17.1 多結晶
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ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２５０ＭＰ Ａ 250 17.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２６０３ＢＢ Ａ 260 17.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－６０－２６５３ＢＢ Ａ 265 18.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２７０ Ａ 270 18.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２７０３ Ａ 270 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２７０４ Ａ 270 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２７５ Ａ 275 18.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２７５０ Ａ 275 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２７５４ Ａ 275 19.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８０ Ａ 280 19.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８００ Ａ 280 19.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８０４ Ａ 280 19.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８０５ＤＧ Ａ 280 19.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８０５Ｈ Ａ 280 19.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８５０ Ａ 285 19.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８５５ＤＧ Ａ 285 19.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２８５５Ｈ Ａ 285 19.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９００ Ａ 290 19.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９０５ＤＧ Ａ 290 19.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９０５Ｈ Ａ 290 19.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９０ＤＣ Ａ 290 19.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９５０ Ａ 295 20.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９５５ＤＧ Ａ 295 20.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９５５Ｈ Ａ 295 20.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－２９５ＤＣ Ａ 295 20.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３００ Ａ 300 20.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０００ Ａ 300 20.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３００５ＤＧ Ａ 300 20.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３００５Ｈ Ａ 300 20.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３００ＤＣ Ａ 300 20.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０５ Ａ 305 21.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０５０ Ａ 305 20.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０５５ＤＧ Ａ 305 20.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０５５Ｈ Ａ 305 20.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０５ＤＣ Ａ 305 20.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３０５Ｈ Ａ 305 20.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１００ Ａ 310 21.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１０５ＤＧ Ａ 310 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１０５Ｈ Ａ 310 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１０Ｈ Ａ 310 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１５０ Ａ 315 21.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１５５ＤＧ Ａ 315 21.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１５５Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３１５Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３２００ Ａ 320 21.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３２０５ＤＧ Ａ 320 21.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３２０５Ｈ Ａ 320 21.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３２０Ｃ Ａ 320 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３２５０ Ａ 325 22.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３２５Ｃ Ａ 325 21.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３３００ Ａ 330 22.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３３０Ｃ Ａ 330 21.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３４０Ｃ Ａ 340 22.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３４０ＣＨ Ａ 340 22.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３４５Ｃ Ａ 345 22.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３４５ＣＨ Ａ 345 22.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３６０ＣＨ Ａ 360 21.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３６５ＣＨ Ａ 365 22.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｍ－３７０ＣＨ Ａ 370 22.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２５５３ＤＧ Ａ 255 17.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２６０３ Ａ 260 17.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２６０４ Ａ 260 17.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
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ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２６５４ Ａ 265 18.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２６５４ＤＧ Ａ 265 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７０４ Ａ 270 18.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７０５ＤＧ Ａ 270 18.3 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７０５Ｈ Ａ 270 18.3 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７５０ Ａ 275 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７５４ Ａ 275 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７５５ Ａ 275 18.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７５５ＤＧ Ａ 275 18.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２７５５Ｈ Ａ 275 18.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８００ Ａ 280 19.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８０４ Ａ 280 19.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８０５ Ａ 280 18.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８０５ＤＧ Ａ 280 18.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８０５Ｈ Ａ 280 18.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８５０ Ａ 285 19.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８５５ Ａ 285 19.3 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８５５ＤＧ Ａ 285 19.3 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２８５５Ｈ Ａ 285 19.3 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２９００ Ａ 290 19.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２９０５ Ａ 290 19.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－２９５０ Ａ 295 20.2 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ６０Ｐ－３０００ Ａ 300 20.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ－７２－３１５３ＢＢ Ａ 315 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３１０ Ａ 310 17.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３１０４ Ａ 310 18.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３１５ Ａ 315 18.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３１５４ Ａ 315 18.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３２０ Ａ 320 18.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３２０４ Ａ 320 18.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３２５ Ａ 325 18.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３２５０ Ａ 325 18.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３２５４ Ａ 325 18.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３３０ Ａ 330 18.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３３００ Ａ 330 18.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３３５ Ａ 335 19.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３３５０ Ａ 335 19.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３４０ Ａ 340 19.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３４００ Ａ 340 19.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３４５ Ａ 345 19.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３４５０ Ａ 345 19.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３５０ Ａ 350 20.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３５００ Ａ 350 19.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３５５ Ａ 355 20.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３５５０ Ａ 355 20.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３５５ＤＣ Ａ 355 20.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６０ Ａ 360 20.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６００ Ａ 360 20.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６０ＤＣ Ａ 360 20.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６５ Ａ 365 20.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６５０ Ａ 365 20.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６５ＤＣ Ａ 365 20.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３６５Ｈ Ａ 365 20.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７０ Ａ 370 21.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７００ Ａ 370 21.1 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７０ＤＣ Ａ 370 21.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７０Ｈ Ａ 370 21.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７５０ Ａ 375 21.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３７５Ｈ Ａ 375 21.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３８００ Ａ 380 21.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３８０Ｈ Ａ 380 21.6 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３８５０ Ａ 385 21.9 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３８５Ｃ Ａ 385 21.7 単結晶
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ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３９００ Ａ 390 22.2 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３９０Ｃ Ａ 390 21.4 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３９５０ Ａ 395 22.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－３９５Ｃ Ａ 395 21.7 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－４０００ Ａ 400 22.8 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－４００Ｃ Ａ 400 22.0 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－４０５Ｃ Ａ 405 22.3 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｍ－４１０Ｃ Ａ 410 22.5 単結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３００４Ｈ Ａ 300 17.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３０５４Ｈ Ａ 305 17.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１０４ Ａ 310 17.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１０４Ｈ Ａ 310 17.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１５３ Ａ 315 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１５４ Ａ 315 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３１５４Ｈ Ａ 315 17.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２０４ Ａ 320 18.2 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２０４Ｈ Ａ 320 18.2 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２５０ Ａ 325 18.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２５４ Ａ 325 18.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３２５４Ｈ Ａ 325 18.5 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３００ Ａ 330 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３０４ Ａ 330 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３０４Ｈ Ａ 330 18.8 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３５０ Ａ 335 19.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３５４ Ａ 335 19.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３３５４Ｈ Ａ 335 19.1 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３４００ Ａ 340 19.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３４０４ Ａ 340 19.4 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３４５０ Ａ 345 19.6 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３５００ Ａ 350 19.9 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３５５０ Ａ 355 20.2 多結晶
ウエストホールディングス ＷＥＳＴ７２Ｐ－３６００ Ａ 360 20.5 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３２５ Ａ 325 21.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｍ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０ＭＣ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０ＭＣ－３４０ Ａ 340 22.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０ＭＣ－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０ＭＨＶＣ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０ＭＨＶＣ－３４０ Ａ 340 22.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０ＭＨＶＣ－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
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エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２８５ Ａ 285 19.5 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１０Ｐ－２９０ Ａ 290 19.8 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３２５ Ａ 325 18.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３３０ Ａ 330 19.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３３５ Ａ 335 19.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｍ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＣ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＣ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＣ－４１０ Ａ 410 22.6 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＣ－４１５ Ａ 415 22.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＣＢ－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＨＶ－３７０ Ｂ 370 21.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＨＶＣ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＨＶＣ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＨＶＣ－４１０ Ａ 410 22.6 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＨＶＣ－４１５ Ａ 415 22.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２ＭＨＶＣ－Ｂ－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ６６１２Ｐ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１０ＭＣ－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１０ＭＣ－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１０ＭＣ－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１０ＭＨＶＣ－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１０ＭＨＶＣ－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１０ＭＨＶＣ－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１２ＭＣ－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１２ＭＣ－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１２ＭＣ－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１２ＭＨＶＣ－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１２ＭＨＶＣ－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫ８６１２ＭＨＶＣ－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３００ Ａ 300 18.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３０５ Ａ 305 19.2 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３１０ Ａ 310 19.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３１５ Ａ 315 19.8 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３２０ Ａ 320 20.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３２５ Ａ 325 20.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３３０ Ａ 330 20.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３３５ Ａ 335 21.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３４０ Ａ 340 21.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３４５ Ａ 345 21.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１０Ｍ－３５０ Ａ 350 22.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３６５ Ａ 365 19.1 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３７０ Ａ 370 19.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３７５ Ａ 375 19.6 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３８０ Ａ 380 19.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３８５ Ａ 385 20.2 単結晶
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エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３９０ Ａ 390 20.4 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－３９５ Ａ 395 20.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－４００ Ａ 400 20.9 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－４０５ Ａ 405 21.2 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－４１０ Ａ 410 21.5 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－４１５ Ａ 415 21.7 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－４２０ Ａ 420 22.0 単結晶
エイケイコムソーラー ＳＫＤＷ１２Ｍ－４２５ Ａ 425 22.3 単結晶
エクソル ＸＬＢ１４４－４５０ＬＤ Ａ 450 22.8 単結晶
エクソル ＸＬＢ１４４－５４０ＬＤ Ａ 540 22.7 単結晶
エクソル ＸＬＪＫ－２７０ＰＫ Ａ 270 18.4 多結晶
エクソル ＸＬＪＫ－２７５ＰＫ Ａ 275 18.8 多結晶
エクソル ＸＬＪＫ－３２５ＰＫ Ａ 325 18.5 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－２０５ＰＫ Ａ 205 17.5 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－２１５ＰＫ Ａ 215 18.4 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－２６０ＰＫ Ａ 260 17.8 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－２７０ＰＫ Ａ 270 18.4 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－２７５ＰＫ Ａ 275 18.6 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－２９０ＰＫ Ａ 290 19.6 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－３１０ＰＫ Ａ 310 17.6 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－３１５ＰＫ Ａ 315 17.9 多結晶
エクソル ＸＬＫＴ－３２５ＰＫ Ａ 325 18.5 多結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３３０Ｓ Ａ 330 21.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３３５Ｓ Ａ 335 22.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３４０Ｓ Ａ 340 22.4 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３５５Ｌ Ａ 355 21.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３６０Ｌ Ａ 360 21.9 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３６５Ｌ Ａ 365 22.2 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３７０Ｌ Ａ 370 22.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３７５Ｌ Ａ 375 22.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ１２０－３８０Ｌ Ａ 380 23.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４００Ｓ Ａ 400 22.0 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４１０Ｓ Ａ 410 22.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４２５Ｌ Ａ 425 21.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４３５Ｌ Ａ 435 22.0 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４４０Ｌ Ａ 440 22.3 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４４５Ｌ Ａ 445 22.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ１４４－４５０Ｌ Ａ 450 22.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ１５６－４６０Ｓ Ｂ 460 21.9 単結晶
エクソル ＸＬＭ１５６－４６５Ｓ Ｂ 465 22.2 単結晶
エクソル ＸＬＭ４８－２４０Ｘ Ａ 240 20.4 単結晶
エクソル ＸＬＭ４８－２４５Ｘ Ａ 245 20.9 単結晶
エクソル ＸＬＭ４８－２５０Ｘ Ａ 250 21.3 単結晶
エクソル ＸＬＭ４８－２６０Ｘ Ａ 260 22.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ５０－２５０Ｘ Ａ 250 20.4 単結晶
エクソル ＸＬＭ５０－２５５Ｘ Ａ 255 20.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ５０－２６０Ｘ Ａ 260 21.2 単結晶
エクソル ＸＬＭ５０－２７０Ｘ Ａ 270 22.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ５０－２８０Ｘ Ａ 280 22.2 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－２９５Ｘ Ａ 295 20.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３００Ｌ Ａ 300 20.4 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３００Ｓ Ａ 300 20.7 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３００Ｘ Ａ 300 20.4 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３０５Ｌ Ａ 305 20.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３０５Ｓ Ａ 305 21.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３０５Ｘ Ａ 305 20.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１０Ｌ Ａ 310 21.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１０Ｓ Ａ 310 21.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１０Ｘ Ａ 310 21.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１５Ｌ Ａ 315 21.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１５ＬＶ Ａ 315 21.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１５Ｓ Ａ 315 21.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３１５Ｘ Ａ 315 21.5 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３２０Ｘ Ａ 320 21.8 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０－３２５Ｘ Ａ 325 22.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ６０Ｓ－３５０Ｌ Ａ 350 21.0 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２－２７５Ｘ Ａ 275 23.1 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２－３５０Ｘ Ａ 350 19.9 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２－３６０Ｌ Ａ 360 20.4 単結晶
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エクソル ＸＬＭ７２－３６５Ｌ Ａ 365 20.7 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２－３７０Ｌ Ａ 370 21.0 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２－３７０ＬＶ Ａ 370 21.0 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２－３８５Ｘ Ａ 385 21.9 単結晶
エクソル ＸＬＭ７２Ｓ－４００Ｌ Ａ 400 21.0 単結晶
エクソル ＸＬＭ９６－３００Ｘ Ａ 300 22.8 単結晶
エクソル ＸＬＭＡ－２７１ＶＫ Ａ 271 18.9 単結晶
エクソル ＸＬＮ１５６－４７０Ｓ Ｂ 470 22.4 単結晶
エクソル ＸＬＮ１５６－４７５Ｓ Ｂ 475 22.7 単結晶
エクソル ＸＬＯＴ－２５５Ｐ Ｂ 255 17.4 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ４８Ｍ－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ４８Ｍ－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ４８Ｍ－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ４８Ｍ－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ４８Ｍ－２３０ Ａ 230 20.0 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ５４Ｍ－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ５４Ｍ－２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ５４Ｍ－２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ５４Ｍ－２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ５４Ｍ－２５５ Ａ 255 19.7 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２７０Ｈ５ Ｂ 270 18.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２７５Ｈ５ Ｂ 275 18.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２７５Ｋ５ Ｂ 275 18.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２８０Ｈ５ Ｂ 280 18.9 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２８０Ｋ５ Ｂ 280 18.9 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２８０ＭＢＢ Ｂ 280 18.9 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２８５Ｈ５ Ｂ 285 19.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２８５ＭＢＢ Ｂ 285 19.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２９０Ｈ５ Ｂ 290 19.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２９０ＭＢＢ Ｂ 290 19.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２９５Ｈ５ Ｂ 295 20.0 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－２９５ＭＢＢ Ｂ 295 20.0 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－３００ＭＢＢ Ｂ 300 20.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－３０５ＭＢＢ Ｂ 305 20.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０－３１０ＭＢＢ Ｂ 310 21.0 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２７５ Ｂ 275 18.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２８０ Ｂ 280 18.9 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２８５ Ｂ 285 19.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２８５Ｋ Ｂ 285 19.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２９０ Ｂ 290 19.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２９０Ｋ Ｂ 290 19.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２９５ Ｂ 295 20.0 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－２９５Ｋ Ｂ 295 20.0 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－３００ Ｂ 300 20.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｈ－３００Ｋ Ｂ 300 20.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３００Ｈ５ Ｂ 300 20.4 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３０５Ｈ５ Ｂ 305 20.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３０５Ｋ５ Ｂ 305 20.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３１０Ｈ５ Ｂ 310 21.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３１０Ｋ５ Ｂ 310 21.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３１５Ｈ５ Ｂ 315 21.5 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３１５Ｋ５ Ｂ 315 21.5 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３２０Ｈ５ Ｂ 320 21.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３２０ＭＢＢ Ｂ 320 21.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０Ｍ－３２５ＭＢＢ Ｂ 325 22.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３０５ Ｂ 305 20.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３１０ Ｂ 310 21.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３１５ Ｂ 315 21.5 単結晶
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エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３１５Ｋ Ｂ 315 21.5 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３２０ Ｂ 320 21.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３２０Ｋ Ｂ 320 21.8 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６０ＭＨ－３２５ Ｂ 325 22.1 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ６６Ｍ－３５５ＴＳ Ｂ 355 21.3 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２－３３０Ｈ５ Ｂ 330 18.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２－３３５Ｈ５ Ｂ 335 18.9 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２－３４０Ｈ５ Ｂ 340 19.2 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２－３４５Ｈ５ Ｂ 345 19.5 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２－３５０Ｈ５ Ｂ 350 19.7 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３２５ Ｂ 325 18.3 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３３０ Ｂ 330 18.6 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３３５ Ｂ 335 18.9 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３４０ Ｂ 340 19.2 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３４５ Ｂ 345 19.5 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３５０ Ｂ 350 19.7 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｈ－３５５ Ｂ 355 20.0 多結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｍ－３６５Ｈ５ Ｂ 365 20.7 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｍ－３７０Ｈ５ Ｂ 370 21.0 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｍ－３７５Ｈ５ Ｂ 375 21.3 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２Ｍ－３８０Ｈ５ Ｂ 380 21.6 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２ＭＨ－３６５ Ｂ 365 20.7 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２ＭＨ－３７０ Ｂ 370 21.0 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２ＭＨ－３７５ Ｂ 375 21.3 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２ＭＨ－３８０ Ｂ 380 21.6 単結晶
エグチホールディングス ＥＨＪ７２ＭＨ－３８５ Ｂ 385 21.9 単結晶
エコスタイル ＥＳ６０－１５６Ｍ－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
エコスタイル ＥＳ６０－１５６Ｍ－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
エコスタイル ＥＳ６０－１５６Ｍ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
エコスタイル ＥＳ６０－１５６Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
エコスタイル ＥＳ６０－１５６Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
エコスタイル ＥＳ７２－１５６Ｍ－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
エコスタイル ＥＳ７２－１５６Ｍ－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
エコスタイル ＥＳ７２－１５６Ｍ－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
エコスタイル ＥＳ７２－１５６Ｐ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
エコスタイル ＥＳ７２－１５６Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
エコスタイル ＥＳ７２－１５６Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
エコネスエネルギー ＥＮ１５６Ｍ－６０－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
エコネスエネルギー ＥＮ１５６Ｍ－７２－３１５ Ａ 315 18.2 単結晶
エコネスエネルギー ＥＮ１５６Ｐ－６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
エコネスエネルギー ＥＮ１５６Ｐ－７２－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ０５２ＡＡ Ａ 52 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ０５５ＳＡ Ａ 55 16.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ０６０ＳＡ Ａ 60 17.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ０７０ＡＡ Ａ 70 18.3 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１００ＴＣ－２０ Ｂ 100 20.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１１０ＡＡ Ａ 110 14.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１２０ＡＡ Ａ 120 15.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１２５ＡＡ Ａ 125 14.2 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１３０ＡＡ Ａ 130 16.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１３５ＡＡ Ａ 135 17.3 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１４０ＡＡ Ａ 140 18.3 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１４５ＡＡ Ａ 145 16.5 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１５０ＡＡ Ａ 150 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１５５ＡＡ Ａ 155 18.0 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１７０ＡＡ Ａ 170 14.5 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１８０ＡＡ Ａ 180 15.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１９０ＡＡ Ａ 190 16.2 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１９０ＡＢ Ａ 190 16.2 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１９３ＡＡ Ａ 193 16.5 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１９５ＡＡ Ａ 195 16.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１９５ＡＢ Ａ 195 16.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ１９７ＡＡ Ａ 197 16.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２００ＡＡ Ａ 200 17.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２００ＡＢ Ａ 200 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２００ＡＦ Ａ 200 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１０ＡＡ Ａ 210 18.3 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１０ＡＧ Ａ 210 18.3 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１０ＴＢ－４８ Ａ 210 17.8 多結晶
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エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１５ＡＣ Ａ 215 18.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１５ＡＧ Ａ 215 18.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１５ＴＢ－４８ Ａ 215 18.2 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２１５ＴＣ－４８ Ａ 215 18.3 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２０ＡＡ Ａ 220 15.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２０ＡＣ Ａ 220 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２０ＡＧ Ａ 220 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２０ＰＡ Ａ 220 15.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２０ＴＢ－４８ Ａ 220 18.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２０ＴＣ－４８ Ａ 220 18.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２５ＡＣ Ａ 225 19.6 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２５ＡＧ Ａ 225 19.6 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２５ＰＡ Ａ 225 15.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２５ＳＡ Ａ 225 15.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２５ＴＢ－４８ Ａ 225 19.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２２５ＴＣ－４８ Ａ 225 19.2 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＡＡ Ａ 230 15.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＡＣ Ａ 230 20.0 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＡＧ Ａ 230 20.0 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＰＡ Ａ 230 15.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＳＡ Ａ 230 15.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＴＢ－４８ Ａ 230 19.5 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３０ＴＣ－４８ Ａ 230 19.6 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３３ＡＡ Ａ 233 15.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３５ＡＡ Ａ 235 16.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３５ＡＧ Ａ 235 20.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３５ＰＡ Ａ 235 16.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３５ＳＡ Ａ 235 16.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３５ＴＢ－４８ Ａ 235 19.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３５ＴＣ－４８ Ａ 235 20.0 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２３７ＡＡ Ａ 237 16.2 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＡＡ Ａ 240 16.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＡＢ Ａ 240 16.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＧＡ－６０ Ａ 240 16.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＰＡ Ａ 240 16.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＳＡ Ａ 240 16.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＴＢ－４８ Ａ 240 20.3 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４０ＴＣ－４８ Ａ 240 20.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４３ＡＡ Ａ 243 16.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＡＡ Ａ 245 16.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＡＢ Ａ 245 16.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＤＡ Ａ 245 16.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＧＡ－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＰＡ Ａ 245 16.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＳＡ Ａ 245 16.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＴＢ－４８ Ａ 245 20.7 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４５ＴＣ－４８ Ａ 245 20.9 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２４８ＡＡ Ａ 248 16.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＡＡ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＡＢ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＡＦ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＣＡ Ａ 250 17.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＤＡ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＧＡ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＰＡ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＳＡ Ａ 250 17.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５０ＴＣ－４８ Ａ 250 21.3 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５３ＡＡ Ａ 253 17.3 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＡＡ Ａ 255 17.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＡＢ Ａ 255 17.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＡＦ Ａ 255 17.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＣＡ Ａ 255 17.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＤＡ Ａ 255 17.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＧＡ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＭＡ Ａ 255 17.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＰＡ Ａ 255 17.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＳＡ Ａ 255 17.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５５ＴＣ－４８ Ａ 255 21.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２５８ＡＡ Ａ 258 18.0 単結晶
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エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＡＡ Ａ 260 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＡＢ Ａ 260 17.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＡＤ Ａ 260 17.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＡＦ Ａ 260 17.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＡＧ Ａ 260 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＣＡ Ａ 260 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＤＡ Ａ 260 17.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＧＡ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＨＡ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＭＡ Ａ 260 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＰＡ Ａ 260 17.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＳＡ Ａ 260 17.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＴＢ－６０ Ａ 260 17.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６０ＴＣ－４８ Ａ 260 22.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＡＡ Ａ 265 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＡＤ Ａ 265 18.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＡＧ Ａ 265 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＣＡ Ａ 265 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＤＡ Ａ 265 18.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＧＡ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＨＡ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＭＡ Ａ 265 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＰＡ Ａ 265 18.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＴＢ－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２６５ＴＦ－６０ Ａ 265 17.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＡＡ Ａ 270 15.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＡＣ Ａ 270 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＡＤ Ａ 270 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＡＧ Ａ 270 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＣＡ Ａ 270 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＤＡ Ａ 270 18.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＧＡ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＨＡ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＭＡ Ａ 270 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＴＢ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＴＣ－６０ Ａ 270 18.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＴＤ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７０ＴＦ－６０ Ａ 270 18.3 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＡＣ Ａ 275 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＡＤ Ａ 275 18.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＡＧ Ａ 275 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＣＡ Ａ 275 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＤＡ Ａ 275 18.8 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＨＡ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＭＡ Ａ 275 18.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＴＢ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＴＣ－６０ Ａ 275 18.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＴＤ－６０ Ａ 275 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２７５ＴＦ－６０ Ａ 275 18.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＡＡ Ａ 280 15.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＡＣ Ａ 280 19.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＡＤ Ａ 280 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＡＧ Ａ 280 19.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＣＡ Ａ 280 19.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＤＡ Ａ 280 19.1 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＭＡ Ａ 280 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＲＡ Ａ 280 19.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＴＢ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＴＣ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＴＤ－６０ Ａ 280 19.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＴＦ－６０ Ａ 280 18.9 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８０ＴＨ－６０ Ａ 280 19.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＡＣ Ａ 285 19.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＡＤ Ａ 285 19.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＡＧ Ａ 285 19.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＣＡ Ａ 285 19.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＭＡ Ａ 285 19.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＲＡ Ａ 285 19.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＴＢ－６０ Ａ 285 19.3 多結晶
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エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＴＣ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＴＤ－６０ Ａ 285 19.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２８５ＴＨ－６０ Ａ 285 19.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＡＡ Ａ 290 16.5 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＡＣ Ａ 290 20.2 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＡＤ Ａ 290 19.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＡＧ Ａ 290 20.2 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＭＡ Ａ 290 19.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＲＡ Ａ 290 20.2 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＴＢ－６０ Ａ 290 19.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＴＣ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＴＤ－６０ Ａ 290 20.2 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９０ＴＨ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＡＣ Ａ 295 20.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＡＤ Ａ 295 20.2 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＡＧ Ａ 295 20.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＲＡ Ａ 295 20.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＴＢ－６０ Ａ 295 20.0 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＴＣ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ２９５ＴＨ－６０ Ａ 295 20.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３００ＡＡ Ａ 300 17.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３００ＲＡ Ａ 300 20.9 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３００ＴＢ－６０ Ａ 300 20.3 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３００ＴＣ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３００ＴＣ－９６Ｃ Ａ 300 22.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３００ＴＨ－６０ Ａ 300 20.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３０５ＴＢ－６０ Ａ 305 20.6 多結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３０５ＴＣ－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３１０ＡＡ Ａ 310 18.0 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３１０ＴＣ－６０ Ａ 310 21.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３１５ＴＣ－６０ Ａ 315 21.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３２０ＴＣ－６０ Ａ 320 21.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３２５ＴＣ－６０ Ａ 325 22.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３３０ＴＣ－１２０Ｃ Ａ 330 21.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３３０ＴＣ－６０ Ａ 330 22.5 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３３５ＴＣ－１２０Ｃ Ａ 335 22.1 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３４０ＴＣ－１２０Ｃ Ａ 340 22.4 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３７５ＴＣ－１２０Ｃ Ａ 375 22.8 単結晶
エスパワー ＳＣＳ－Ｍ３８０ＴＣ－１２０Ｃ Ａ 380 23.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ａ－２５０ＭＳ Ａ 250 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ａ－２５５ＭＳ Ａ 255 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ａ－２６０ＭＳ Ａ 260 21.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｈ－３２５ＭＳ Ａ 325 20.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｈ－３３０ＭＳ Ａ 330 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｈ－３３５ＭＳ Ａ 335 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｈ－３４０ＭＳ Ａ 340 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｈ－３４５ＭＳ Ａ 345 22.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＨＡ－２６５ＭＳ Ａ 265 20.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＨＡ－２７０ＭＳ Ａ 270 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＨＡ－２７５ＭＳ Ａ 275 21.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＨＡ－２８０ＭＳ Ａ 280 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｋ－３１５ＭＳ Ａ 315 20.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｋ－３２０ＭＳ Ａ 320 20.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｋ－３２５ＭＳ Ａ 325 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｋ－３３０ＭＳ Ａ 330 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｋ－３３５ＭＳ Ａ 335 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｋ－３４０ＭＳ Ａ 340 22.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｕ－４００ＭＳ Ａ 400 20.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｕ－４０５ＭＳ Ａ 405 21.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｕ－４１０ＭＳ Ａ 410 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｕ－４１５ＭＳ Ａ 415 21.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｕ－４２０ＭＳ Ａ 420 22.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｖ－２４５ＭＳ Ａ 245 19.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｖ－２５０ＭＳ Ａ 250 19.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｖ－２５５ＭＳ Ａ 255 20.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｖ－２６０ＭＳ Ａ 260 20.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｖ－２６５ＭＳ Ａ 265 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１Ｖ－２７０ＭＳ Ａ 270 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＶＬ－２０５ＭＳ Ａ 205 20.5 単結晶
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カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＶＬ－２１０ＭＳ Ａ 210 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ１ＶＬ－２１５ＭＳ Ａ 215 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２８０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２８５Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９０Ｐ Ａ 290 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９０ＰＢ－ＡＧ Ａ 290 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９０ＰＢ－ＦＧ Ａ 290 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９５Ｐ Ａ 295 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９５Ｐ－ＡＧ Ａ 295 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９５ＰＢ－ＡＧ Ａ 295 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９５ＰＢ－ＦＧ Ａ 295 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－２９５Ｐ－ＦＧ Ａ 295 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００ＭＢ－ＡＧ Ａ 300 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００ＭＢ－ＦＧ Ａ 300 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００ＭＳ Ａ 300 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００Ｐ Ａ 300 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００Ｐ－ＡＧ Ａ 300 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００ＰＢ－ＡＧ Ａ 300 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００ＰＢ－ＦＧ Ａ 300 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３００Ｐ－ＦＧ Ａ 300 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５ＭＢ－ＡＧ Ａ 305 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５ＭＢ－ＦＧ Ａ 305 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５ＭＳ Ａ 305 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５Ｐ Ａ 305 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５Ｐ－ＡＧ Ａ 305 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５ＰＢ－ＡＧ Ａ 305 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５ＰＢ－ＦＧ Ａ 305 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３０５Ｐ－ＦＧ Ａ 305 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０ＭＢ－ＡＧ Ａ 310 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０ＭＢ－ＦＧ Ａ 310 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０ＭＳ Ａ 310 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０ＭＳ－ＡＧ Ａ 310 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０ＭＳ－ＦＧ Ａ 310 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０Ｐ Ａ 310 21.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１０ＰＢ－ＡＧ Ａ 310 21.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１５ＭＢ－ＡＧ Ａ 315 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１５ＭＢ－ＦＧ Ａ 315 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１５ＭＳ Ａ 315 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１５ＭＳ－ＡＧ Ａ 315 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３１５ＭＳ－ＦＧ Ａ 315 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２０ＭＢ－ＡＧ Ａ 320 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２０ＭＢ－ＦＧ Ａ 320 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２０ＭＳ Ａ 320 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２０ＭＳ－ＡＧ Ａ 320 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２０ＭＳ－ＦＧ Ａ 320 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２５ＭＢ－ＡＧ Ａ 325 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２５ＭＢ－ＦＧ Ａ 325 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２５ＭＳ Ａ 325 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３２５ＭＳ－ＡＧ Ａ 325 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｋ－３３０ＭＳ Ａ 330 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３２５Ｐ Ａ 325 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３３０Ｐ Ａ 330 19.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３３５Ｐ Ａ 335 20.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３４０Ｐ Ａ 340 20.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３４５Ｐ Ａ 345 20.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３５０ＭＳ Ａ 350 21.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３５０Ｐ Ａ 350 21.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３５５ＭＳ Ａ 355 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３５５Ｐ Ａ 355 21.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３６０ＭＳ Ａ 360 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３６０Ｐ Ａ 360 21.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３６５ＭＳ Ａ 365 22.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３６５Ｐ Ａ 365 22.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３７０ＭＳ Ａ 370 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３７０ＭＳ－Ｌ Ａ 370 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３７５ＭＳ Ａ 375 22.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３７５ＭＳ－Ｌ Ａ 375 22.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３８０ＭＳ Ａ 380 23.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｌ－３８０ＭＳ－Ｌ Ａ 380 22.7 単結晶
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カナディアン・ソーラー ＣＳ３ＬＡ－２９５ＭＳ Ａ 295 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３ＬＡ－３００ＭＳ Ａ 300 22.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３ＬＡ－３０５ＭＳ Ａ 305 22.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３ＬＢ－２４５ＭＳ Ａ 245 22.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３ＬＢ－２５０ＭＳ Ａ 250 22.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３ＬＢ－２５５ＭＳ Ａ 255 22.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３３５Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３４０Ｐ Ａ 340 19.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３４５Ｐ Ａ 345 19.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５０Ｐ Ａ 350 19.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５０ＰＢ－ＡＧ Ａ 350 19.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５０ＰＢ－ＦＧ Ａ 350 19.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５５Ｐ Ａ 355 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５５Ｐ－ＡＧ Ａ 355 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５５ＰＢ－ＡＧ Ａ 355 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５５ＰＢ－ＦＧ Ａ 355 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３５５Ｐ－ＦＧ Ａ 355 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０ＭＢ－ＡＧ Ａ 360 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０ＭＢ－ＦＧ Ａ 360 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０ＭＳ Ａ 360 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０Ｐ Ａ 360 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０Ｐ－ＡＧ Ａ 360 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０ＰＢ－ＡＧ Ａ 360 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０ＰＢ－ＦＧ Ａ 360 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６０Ｐ－ＦＧ Ａ 360 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５ＭＢ－ＡＧ Ａ 365 20.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５ＭＢ－ＦＧ Ａ 365 20.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５ＭＳ Ａ 365 20.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５Ｐ Ａ 365 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５Ｐ－ＡＧ Ａ 365 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５ＰＢ－ＡＧ Ａ 365 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５ＰＢ－ＦＧ Ａ 365 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３６５Ｐ－ＦＧ Ａ 365 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０ＭＢ－ＡＧ Ａ 370 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０ＭＢ－ＦＧ Ａ 370 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０ＭＳ Ａ 370 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０ＭＳ－ＦＧ Ａ 370 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０Ｐ Ａ 370 20.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０ＰＢ－ＡＧ Ａ 370 20.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７０ＰＢ－ＦＧ Ａ 370 20.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７５ＭＢ－ＡＧ Ａ 375 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７５ＭＢ－ＦＧ Ａ 375 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７５ＭＳ Ａ 375 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７５ＭＳ－ＡＧ Ａ 375 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３７５ＭＳ－ＦＧ Ａ 375 21.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８０ＭＢ－ＡＧ Ａ 380 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８０ＭＢ－ＦＧ Ａ 380 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８０ＭＳ Ａ 380 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８０ＭＳ－ＡＧ Ａ 380 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８０ＭＳ－ＦＧ Ａ 380 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８５ＭＢ－ＡＧ Ａ 385 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８５ＭＢ－ＦＧ Ａ 385 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８５ＭＳ Ａ 385 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８５ＭＳ－ＡＧ Ａ 385 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３８５ＭＳ－ＦＧ Ａ 385 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３９０ＭＢ－ＡＧ Ａ 390 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３９０ＭＳ Ａ 390 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３９０ＭＳ－ＡＧ Ａ 390 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３９０ＭＳ－ＦＧ Ａ 390 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－３９５ＭＳ Ａ 395 22.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｕ－４００ＭＳ Ａ 400 22.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－３９０ＰＢ－ＡＧ Ａ 390 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－３９５Ｐ Ａ 395 19.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－３９５ＰＢ－ＡＧ Ａ 395 19.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４００ＭＢ－ＡＧ Ａ 400 20.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４００Ｐ Ａ 400 20.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４００ＰＢ－ＡＧ Ａ 400 20.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４０５ＭＢ－ＡＧ Ａ 405 20.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４０５Ｐ Ａ 405 20.4 多結晶
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カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４０５ＰＢ－ＡＧ Ａ 405 20.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４１０ＭＢ－ＡＧ Ａ 410 20.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４１０Ｐ Ａ 410 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４１０ＰＢ－ＡＧ Ａ 410 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４１５ＭＢ－ＡＧ Ａ 415 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４１５Ｐ Ａ 415 20.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４１５ＰＢ－ＡＧ Ａ 415 20.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２０ＭＢ－ＡＧ Ａ 420 21.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２０Ｐ Ａ 420 21.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２０ＰＢ－ＡＧ Ａ 420 21.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２５ＭＢ－ＡＧ Ａ 425 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２５ＭＳ Ａ 425 21.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２５Ｐ Ａ 425 21.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４２５ＰＢ－ＡＧ Ａ 425 21.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３０ＭＢ－ＡＧ Ａ 430 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３０ＭＳ Ａ 430 21.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３０Ｐ Ａ 430 21.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３０ＰＢ－ＡＧ Ａ 430 21.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３５ＭＢ－ＡＧ Ａ 435 22.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３５ＭＳ Ａ 435 22.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３５Ｐ Ａ 435 21.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４３５ＰＢ－ＡＧ Ａ 435 21.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４４０ＭＢ－ＡＧ Ａ 440 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４４０ＭＳ Ａ 440 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４４０Ｐ Ａ 440 22.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４４５ＭＢ－ＡＧ Ａ 445 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４４５ＭＳ Ａ 445 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４４５Ｐ Ａ 445 22.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４５０ＭＢ－ＡＧ Ａ 450 22.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４５０ＭＳ Ａ 450 22.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４５５ＭＳ Ａ 455 23.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｗ－４６０ＭＳ Ａ 460 23.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４４５Ｐ Ａ 445 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４５０Ｐ Ａ 450 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４５５Ｐ Ａ 455 20.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４６０Ｐ Ａ 460 21.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４６５Ｐ Ａ 465 21.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４７０ＭＢ－ＡＧ Ａ 470 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４７０Ｐ Ａ 470 21.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４７５ＭＢ－ＡＧ Ａ 475 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４７５Ｐ Ａ 475 21.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４８０ＭＢ－ＡＧ Ａ 480 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４８０ＭＳ Ａ 480 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４８０Ｐ Ａ 480 21.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４８５ＭＢ－ＡＧ Ａ 485 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４８５ＭＳ Ａ 485 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４９０ＭＳ Ａ 490 22.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－４９５ＭＳ Ａ 495 22.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ３Ｙ－５００ＭＳ Ａ 500 23.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１７０Ｍ Ａ 170 15.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１８０Ｍ Ａ 180 16.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１８０Ｍ（ａｂ） Ａ 180 16.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１８０Ｍ（ｂｆ） Ａ 180 16.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１８５Ｍ Ａ 185 16.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１８５Ｍ（ｂｆ） Ａ 185 16.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１９０Ｍ Ａ 190 17.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１９０Ｍ（ｂｆ） Ａ 190 17.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１９５Ｍ Ａ 195 17.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－１９５Ｍ（ｂｆ） Ａ 195 17.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－２００Ｍ Ａ 200 17.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－２００Ｍ（ｂｆ） Ａ 200 17.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－２０５Ｍ Ａ 205 18.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ａ－２０５Ｍ（ｂｆ） Ａ 205 18.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５ＡＨ－１８０Ｍ Ａ 180 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５ＡＨ－１８５Ｍ Ａ 185 21.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５ＡＨ－１９０Ｍ Ａ 190 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５ＡＨ－１９５Ｍ Ａ 195 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５ＡＨ－２００Ｍ Ａ 200 22.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５ＡＨ－２０５Ｍ Ａ 205 23.3 単結晶
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カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ｃ－８０Ｍ Ａ 80 14.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ｃ－８５Ｍ Ａ 85 15.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ５Ｃ－９０Ｍ Ａ 90 16.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－１８０Ｐ Ａ 180 15.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－１９０Ｐ Ａ 190 16.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－１９５Ｐ Ａ 195 16.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２００Ｍ Ａ 200 17.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２００ＭＭ Ａ 200 17.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２００Ｐ Ａ 200 17.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２０５Ｍ Ａ 205 17.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２０５ＭＭ Ａ 205 17.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２０５Ｐ Ａ 205 17.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２１０Ｍ Ａ 210 18.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２１０ＭＭ Ａ 210 18.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２１０Ｐ Ａ 210 17.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２１５Ｍ Ａ 215 18.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２１５ＭＭ Ａ 215 18.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２２０ＭＭ Ａ 220 19.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２２５ＭＳ Ａ 225 19.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２３０ＭＳ Ａ 230 19.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２３５ＭＳ Ａ 235 20.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２４０ＭＳ Ａ 240 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ａ－２４５ＭＳ Ａ 245 20.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－１８５Ｐ Ａ 185 17.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－１９０Ｐ Ａ 190 18.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－１９５Ｐ Ａ 195 18.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２００Ｐ Ａ 200 19.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２０５Ｐ Ａ 205 19.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２１０Ｐ Ａ 210 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２１５Ｍ Ａ 215 20.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２１５Ｐ Ａ 215 20.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２２０Ｍ Ａ 220 21.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２２０Ｐ Ａ 220 21.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２２５Ｍ Ａ 225 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２３０Ｍ Ａ 230 22.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＡＨ－２３５Ｍ Ａ 235 22.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２６０Ｐ－ＦＧ Ａ 260 17.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２６５Ｍ Ａ 265 18.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２６５Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２６５Ｐ－ＡＧ Ａ 265 17.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２６５Ｐ－ＦＧ Ａ 265 18.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７０Ｍ Ａ 270 18.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７０Ｐ Ａ 270 18.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７０Ｐ－ＡＧ Ａ 270 18.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７０Ｐ－ＦＧ Ａ 270 18.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７５Ｍ Ａ 275 18.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７５Ｐ Ａ 275 18.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７５Ｐ－ＡＧ Ａ 275 18.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２７５Ｐ－ＦＧ Ａ 275 18.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２８０Ｍ Ａ 280 19.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２８０Ｐ Ａ 280 18.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２８０Ｐ－ＡＧ Ａ 280 18.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２８５ＭＳ Ａ 285 19.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２８５Ｐ Ａ 285 19.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２８５Ｐ－ＡＧ Ａ 285 19.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２９０ＭＳ Ａ 290 19.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２９０ＭＳ－ＡＧ Ａ 290 19.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２９０Ｐ Ａ 290 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２９０Ｐ－ＡＧ Ａ 290 19.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２９５ＭＳ Ａ 295 20.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－２９５ＭＳ－ＡＧ Ａ 295 20.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－３００ＭＳ Ａ 300 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－３００ＭＳ－ＡＧ Ａ 300 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－３０５ＭＳ Ａ 305 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｋ－３１０ＭＳ Ａ 310 21.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２００Ｐ Ａ 200 13.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２００ＰＥ Ａ 200 13.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２１０Ｐ Ａ 210 14.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２２０Ｐ Ａ 220 15.0 多結晶
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カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２２５Ｐ Ａ 225 15.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２３０Ｐ Ａ 230 15.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２３５Ｐ Ａ 235 16.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２４０Ｐ Ａ 240 16.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２４５Ｍ Ａ 245 17.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２４５Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２５０Ｍ Ａ 250 17.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２５５Ｍ Ａ 255 17.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２５５ＭＭ Ａ 255 17.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２５５Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６０Ｍ Ａ 260 18.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６０Ｍ（ｓｃ） Ａ 260 17.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６０ＭＭ Ａ 260 18.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６５Ｍ Ａ 265 18.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６５Ｍ（ｓｃ） Ａ 265 18.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６５ＭＭ Ａ 265 18.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２６５Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２７０ＭＭ Ａ 270 18.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２７０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｐ－２７５Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２４０Ｐ Ａ 240 18.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２４５Ｐ Ａ 245 18.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２５０Ｐ Ａ 250 18.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２５５Ｐ Ａ 255 19.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２６０Ｐ Ａ 260 19.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２６５Ｐ Ａ 265 19.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２７０Ｐ Ａ 270 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２７５Ｐ Ａ 275 20.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２８０Ｍ Ａ 280 21.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２８０Ｐ Ａ 280 21.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２８５Ｍ Ａ 285 21.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２９０Ｍ Ａ 290 21.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－２９５Ｍ Ａ 295 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－３００Ｍ Ａ 300 22.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＰＨ－３０５Ｍ Ａ 305 23.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｓ－１３０Ｐ Ａ 130 17.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３２０Ｐ Ａ 320 18.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３２５Ｐ Ａ 325 18.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３３０Ｍ Ａ 330 18.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３３０Ｐ Ａ 330 18.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３３５Ｍ Ａ 335 19.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３３５Ｐ Ａ 335 18.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３４０Ｍ Ａ 340 19.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｕ－３４５Ｐ Ａ 345 19.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２０５Ｐ Ａ 205 16.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２１０Ｍ Ａ 210 17.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２１０Ｐ Ａ 210 17.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２１５Ｍ Ａ 215 17.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２１５ＭＭ Ａ 215 18.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２１５Ｐ Ａ 215 17.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２２０Ｍ Ａ 220 18.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２２０ＭＭ Ａ 220 18.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２２５Ｍ Ａ 225 18.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２２５ＭＭ Ａ 225 18.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２３５ＭＳ Ａ 235 19.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２４０ＭＳ Ａ 240 19.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２４５ＭＳ Ａ 245 20.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２５０ＭＳ Ａ 250 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｖ－２５５ＭＳ Ａ 255 20.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＨ－１００Ｐ Ａ 100 16.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＨ－１０５ＭＭ Ａ 105 17.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＨ－１０５Ｐ Ａ 105 17.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＨ－１１０ＭＭ Ａ 110 18.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＬ－１９０ＭＳ Ａ 190 19.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＬ－１９５ＭＳ Ａ 195 19.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＶＬ－２００ＭＳ Ａ 200 20.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５２０ＭＢ－ＡＧ Ａ 520 21.8 単結晶
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カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５２５ＭＢ－ＡＧ Ａ 525 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５３０ＭＢ－ＡＧ Ａ 530 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５３５ＭＢ－ＡＧ Ａ 535 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５３５ＭＳ Ａ 535 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５４０ＭＢ－ＡＧ Ａ 540 22.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５４０ＭＳ Ａ 540 22.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５４５ＭＳ Ａ 545 22.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｗ－５５０ＭＳ Ａ 550 23.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－２８０Ｐ Ａ 280 15.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－２８５Ｐ Ａ 285 16.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－２９０Ｐ Ａ 290 16.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－２９５Ｍ Ａ 295 17.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－２９５Ｐ Ａ 295 16.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３００Ｍ Ａ 300 17.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３００Ｐ Ａ 300 17.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３０５Ｍ Ａ 305 17.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３０５Ｐ Ａ 305 17.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３１０Ｍ Ａ 310 18.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３１０Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３１５Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３１５Ｐ－ＦＧ Ａ 315 17.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３２０Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３２０Ｐ－ＦＧ Ａ 320 18.2 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３２５Ｐ－ＦＧ Ａ 325 18.5 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６Ｘ－３３０Ｐ－ＦＧ Ａ 330 18.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３００Ｐ Ａ 300 18.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３０５Ｐ Ａ 305 18.8 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３１０Ｐ Ａ 310 19.1 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３１５Ｐ Ａ 315 19.4 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３２０Ｐ Ａ 320 19.7 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３２５Ｐ Ａ 325 20.0 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３３０Ｐ Ａ 330 20.3 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３３５Ｐ Ａ 335 20.6 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３４０Ｐ Ａ 340 20.9 多結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３４５Ｍ Ａ 345 21.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３５０Ｍ Ａ 350 21.7 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３５５Ｍ Ａ 355 22.0 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３６０Ｍ Ａ 360 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３６５Ｍ Ａ 365 22.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３７０Ｍ Ａ 370 22.9 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ６ＸＨ－３７５Ｍ Ａ 375 23.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｌ－５８５ＭＳ Ａ 585 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｌ－５９０ＭＳ Ａ 590 22.2 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｌ－５９５ＭＳ Ａ 595 22.4 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｌ－６００ＭＳ Ａ 600 22.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｌ－６０５ＭＳ Ａ 605 22.8 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｎ－６４５ＭＳ Ａ 645 22.1 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｎ－６５０ＭＳ Ａ 650 22.3 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｎ－６５５ＭＳ Ａ 655 22.5 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｎ－６６０ＭＳ Ａ 660 22.6 単結晶
カナディアン・ソーラー ＣＳ７Ｎ－６６５ＭＳ Ａ 665 22.8 単結晶
カネカ ６－Ｄ３１１０ Ａ 110 10.3 薄膜
カネカ ６－Ｄ３１１５ Ａ 115 10.7 薄膜
カネカ ６－Ｄ３１２０ Ａ 120 11.2 薄膜
カネカ ６－Ｄ３１２５ Ａ 125 11.7 薄膜
カネカ ６－Ｄ３１３０ Ａ 130 12.1 薄膜
カネカ ６－Ｚ３１１０ Ａ 110 10.3 薄膜
カネカ ６－Ｚ３１１５ Ａ 115 10.7 薄膜
カネカ ６－Ｚ３１２０ Ａ 120 11.2 薄膜
カネカ ６－Ｚ３１２５ Ａ 125 11.7 薄膜
カネカ ６－Ｚ３１３０ Ａ 130 12.1 薄膜
カネカ ７－Ｄ３１１０ Ａ 110 10.3 薄膜
カネカ ７－Ｄ３１１５ Ａ 115 10.7 薄膜
カネカ ７－Ｄ３１２０ Ａ 120 11.2 薄膜
カネカ ７－Ｄ３１２５ Ａ 125 11.7 薄膜
カネカ ７－Ｄ３１３０ Ａ 130 12.1 薄膜
カネカ ７－Ｚ３１１０ Ａ 110 10.3 薄膜
カネカ ７－Ｚ３１１５ Ａ 115 10.7 薄膜
カネカ ７－Ｚ３１２０ Ａ 120 11.2 薄膜
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カネカ ７－Ｚ３１２５ Ａ 125 11.7 薄膜
カネカ ７－Ｚ３１３０ Ａ 130 12.1 薄膜
カネカ Ｂ－２Ｇ１２５ Ａ 125 9.0 薄膜
カネカ Ｂ－２Ｇ１３０ Ａ 130 9.4 薄膜
カネカ Ｂ－２Ｇ１３５ Ａ 135 9.7 薄膜
カネカ Ｂ－２Ｇ１４０ Ａ 140 10.1 薄膜
カネカ Ｂ－２Ｇ１４５ Ａ 145 10.5 薄膜
カネカ Ｂ－６Ｇ１２５ Ａ 125 9.0 薄膜
カネカ Ｂ－６Ｇ１３０ Ａ 130 9.4 薄膜
カネカ Ｂ－６Ｇ１３５ Ａ 135 9.7 薄膜
カネカ Ｂ－６Ｇ１４０ Ａ 140 10.1 薄膜
カネカ Ｂ－６Ｇ１４５ Ａ 145 10.5 薄膜
カネカ Ｃ－ＪＩ２２０ Ａ 220 17.0 単結晶
カネカ Ｃ－ＪＩ２２５ Ａ 225 17.4 単結晶
カネカ Ｃ－ＪＩ２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
カネカ Ｄ－ＡＶ３１０ Ａ 31 9.2 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３２０ Ａ 32 9.5 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３３０ Ａ 33 9.8 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３４０ Ａ 34 10.1 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３５０ Ａ 35 10.4 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３６０ Ａ 36 10.7 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３７０ Ａ 37 11.0 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３８０ Ａ 38 11.3 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ３９０ Ａ 39 11.6 薄膜
カネカ Ｄ－ＡＶ４００ Ａ 40 12.0 薄膜
カネカ Ｄ－Ｋ４２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４３００ Ａ 300 20.4 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
カネカ Ｄ－Ｋ４３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ２２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ２２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ２２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ２２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ４３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ４３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ４３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
カネカ Ｄ－Ｐ４３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４３００ Ａ 300 20.4 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
カネカ Ｄ－Ｓ４３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
カネカ Ｅ－２Ｇ１２５ Ａ 125 9.0 薄膜
カネカ Ｅ－２Ｇ１３０ Ａ 130 9.4 薄膜
カネカ Ｅ－２Ｇ１３５ Ａ 135 9.7 薄膜
カネカ Ｅ－２Ｇ１４０ Ａ 140 10.1 薄膜
カネカ Ｅ－２Ｇ１４５ Ａ 145 10.5 薄膜
カネカ Ｅ－６Ｇ１２５ Ａ 125 9.0 薄膜
カネカ Ｅ－６Ｇ１３０ Ａ 130 9.4 薄膜
カネカ Ｅ－６Ｇ１３５ Ａ 135 9.7 薄膜
カネカ Ｅ－６Ｇ１４０ Ａ 140 10.1 薄膜
カネカ Ｅ－６Ｇ１４５ Ａ 145 10.5 薄膜
カネカ Ｅ－ＡＨ４１０ Ａ 41 18.6 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＨ４１５ Ａ 41.5 18.8 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＨ４２０ Ａ 42 19.1 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＨ４２５ Ａ 42.5 19.3 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＨ４３０ Ａ 43 19.5 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＨ４３５ Ａ 43.5 19.7 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＨ４４０ Ａ 44 20.0 単結晶
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カネカ Ｅ－ＡＫ４１０ Ａ 41 18.6 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＫ４１５ Ａ 41.5 18.8 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＫ４２０ Ａ 42 19.1 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＫ４２５ Ａ 42.5 19.3 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＫ４３０ Ａ 43 19.5 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＫ４３５ Ａ 43.5 19.7 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＫ４４０ Ａ 44 20.0 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４１０ Ａ 41 18.6 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４１５ Ａ 41.5 18.8 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４２０ Ａ 42 19.1 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４２５ Ａ 42.5 19.3 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４３０ Ａ 43 19.5 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４３５ Ａ 43.5 19.7 単結晶
カネカ Ｅ－ＡＬ４４０ Ａ 44 20.0 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４００ Ａ 40 18.2 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４０５ Ａ 40.5 18.4 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４１０ Ａ 41 18.6 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４１５ Ａ 41.5 18.8 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４２０ Ａ 42 19.1 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４２５ Ａ 42.5 19.3 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４３０ Ａ 43 19.5 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４３５ Ａ 43.5 19.7 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＨ４４０ Ａ 44 20.0 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４００ Ａ 40 18.2 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４０５ Ａ 40.5 18.4 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４１０ Ａ 41 18.6 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４１５ Ａ 41.5 18.8 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４２０ Ａ 42 19.1 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４２５ Ａ 42.5 19.3 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４３０ Ａ 43 19.5 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４３５ Ａ 43.5 19.7 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＫ４４０ Ａ 44 20.0 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４００ Ａ 40 18.2 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４０５ Ａ 40.5 18.4 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４１０ Ａ 41 18.6 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４１５ Ａ 41.5 18.8 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４２０ Ａ 42 19.1 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４２５ Ａ 42.5 19.3 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４３０ Ａ 43 19.5 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４３５ Ａ 43.5 19.7 単結晶
カネカ Ｅ－ＰＬ４４０ Ａ 44 20.0 単結晶
カネカ Ｆ－ＮＪ１２０ Ａ 120 8.5 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１２５ Ａ 125 8.8 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１３０ Ａ 130 9.2 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１３５ Ａ 135 9.5 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１４０ Ａ 140 9.9 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１４５ Ａ 145 10.2 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１５０ Ａ 150 10.6 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１５５ Ａ 155 11.0 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１６０ Ａ 160 11.3 薄膜
カネカ Ｆ－ＮＪ１６５ Ａ 165 11.7 薄膜
カネカ Ｇ－Ｋ２２２０ Ａ 220 18.7 単結晶
カネカ Ｇ－Ｋ２２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
カネカ Ｇ－Ｋ２２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
カネカ Ｇ－Ｋ２２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
カネカ Ｇ－Ｋ２２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
カネカ Ｇ－Ｓ２２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
カネカ Ｇ－Ｓ２２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
カネカ Ｇ－Ｓ２２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
カネカ Ｇ－Ｓ２２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
カネカ Ｇ－Ｓ２２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
カネカ Ｈ－ＬＶ５２０ Ａ 52 18.1 単結晶
カネカ Ｈ－ＬＶ５４０ Ａ 54 18.8 単結晶
カネカ Ｈ－ＬＶ５６０ Ａ 56 19.5 単結晶
カネカ Ｈ－ＬＶ５８０ Ａ 58 20.2 単結晶
カネカ Ｉ－ＡＨ２４０ Ａ 24 9.9 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＨ２５０ Ａ 25 10.3 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＨ２６０ Ａ 26 10.7 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＨ２７０ Ａ 27 11.1 薄膜
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カネカ Ｉ－ＡＨ２８０ Ａ 28 11.5 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＫ２３０ Ａ 23 9.8 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＫ２４０ Ａ 24 10.3 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＫ２５０ Ａ 25 10.7 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＫ２６０ Ａ 26 11.1 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＫ２７０ Ａ 27 11.6 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＬ２５０ Ａ 25 9.8 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＬ２６０ Ａ 26 10.2 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＬ２７０ Ａ 27 10.6 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＬ２８０ Ａ 28 11.0 薄膜
カネカ Ｉ－ＡＬ２９０ Ａ 29 11.4 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ２８０ Ａ 28 8.5 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ２９０ Ａ 29 8.8 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３００ Ａ 30 9.1 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３１０ Ａ 31 9.4 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３２０ Ａ 32 9.7 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３３０ Ａ 33 10.0 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３４０ Ａ 34 10.4 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３５０ Ａ 35 10.7 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３６０ Ａ 36 11.0 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３７０ Ａ 37 11.3 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３８０ Ａ 38 11.6 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ３９０ Ａ 39 11.9 薄膜
カネカ Ｊ－ＡＶ４００ Ａ 40 12.2 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１２０ Ａ 120 8.6 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１２５ Ａ 125 8.9 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１３０ Ａ 130 9.3 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１３５ Ａ 135 9.6 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１４０ Ａ 140 10.0 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１４５ Ａ 145 10.4 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１５０ Ａ 150 10.7 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１５５ Ａ 155 11.1 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１６０ Ａ 160 11.4 薄膜
カネカ Ｋ－２Ｊ１６５ Ａ 165 11.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＫ１８０ Ａ 18 8.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＫ１９０ Ａ 19 9.3 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＫ２００ Ａ 20 9.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＫ２１０ Ａ 21 10.3 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＫ２２０ Ａ 22 10.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＬ１８０ Ａ 18 8.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＬ１９０ Ａ 19 9.3 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＬ２００ Ａ 20 9.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＬ２１０ Ａ 21 10.3 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＬ２２０ Ａ 22 10.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＳ１８０ Ａ 18 8.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＳ１９０ Ａ 19 9.3 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＳ２００ Ａ 20 9.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＳ２１０ Ａ 21 10.3 薄膜
カネカ Ｍ－ＨＳ２２０ Ａ 22 10.8 薄膜
カネカ Ｍ－ＬＶ４６０ Ａ 46 15.7 多結晶
カネカ Ｍ－ＬＶ４７０ Ａ 47 16.0 多結晶
カネカ Ｍ－ＬＶ４８０ Ａ 48 16.4 多結晶
カネカ Ｍ－ＬＶ４９０ Ａ 49 16.7 多結晶
カネカ Ｍ－ＬＶ５００ Ａ 50 17.1 多結晶
カネカ Ｎ－２Ｊ１２０ Ａ 120 8.6 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１２５ Ａ 125 8.9 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１３０ Ａ 130 9.3 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１３５ Ａ 135 9.6 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１４０ Ａ 140 10.0 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１４５ Ａ 145 10.4 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１５０ Ａ 150 10.7 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１５５ Ａ 155 11.1 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１６０ Ａ 160 11.4 薄膜
カネカ Ｎ－２Ｊ１６５ Ａ 165 11.8 薄膜
カネカ Ｐ－ＡＶ５５０ Ａ 55 18.7 単結晶
カネカ Ｐ－ＡＶ５６０ Ａ 56 19.1 単結晶
カネカ Ｐ－ＡＶ５７０ Ａ 57 19.4 単結晶
カネカ Ｐ－ＡＶ５８０ Ａ 58 19.7 単結晶
カネカ Ｐ－ＡＶ５９０ Ａ 59 20.1 単結晶
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カネカ Ｐ－ＬＶ４６０ Ａ 46 15.7 多結晶
カネカ Ｐ－ＬＶ４７０ Ａ 47 16.0 多結晶
カネカ Ｐ－ＬＶ４８０ Ａ 48 16.4 多結晶
カネカ Ｐ－ＬＶ４９０ Ａ 49 16.7 多結晶
カネカ Ｐ－ＬＶ５００ Ａ 50 17.1 多結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５３０ Ａ 53 18.0 単結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５４０ Ａ 54 18.4 単結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５５０ Ａ 55 18.7 単結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５６０ Ａ 56 19.1 単結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５７０ Ａ 57 19.4 単結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５８０ Ａ 58 19.7 単結晶
カネカ Ｐ－ＰＶ５９０ Ａ 59 20.1 単結晶
カネカ Ｐ－ＱＢ０７２ Ａ 72 8.5 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ２４０ Ａ 24 9.7 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ２５０ Ａ 25 10.1 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ２６０ Ａ 26 10.5 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ２７０ Ａ 27 10.9 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ２８０ Ａ 28 11.3 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ２９０ Ａ 29 11.7 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ３００ Ａ 30 12.1 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＨ３１０ Ａ 31 12.5 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２３０ Ａ 23 9.6 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２４０ Ａ 24 10.1 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２５０ Ａ 25 10.5 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２６０ Ａ 26 10.9 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２７０ Ａ 27 11.3 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２８０ Ａ 28 11.7 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ２９０ Ａ 29 12.2 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＫ３００ Ａ 30 12.6 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ２５０ Ａ 25 9.6 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ２６０ Ａ 26 10.0 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ２７０ Ａ 27 10.4 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ２８０ Ａ 28 10.8 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ２９０ Ａ 29 11.2 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ３００ Ａ 30 11.6 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ３１０ Ａ 31 12.0 薄膜
カネカ Ｒ－ＡＬ３２０ Ａ 32 12.3 薄膜
カネカ Ｒ－ＬＶ７２０ Ａ 72 19.6 単結晶
カネカ Ｒ－ＬＶ７３０ Ａ 73 19.9 単結晶
カネカ Ｒ－ＬＶ７４０ Ａ 74 20.2 単結晶
カネカ Ｒ－ＬＶ７５０ Ａ 75 20.4 単結晶
カネカ Ｒ－ＬＶ７６０ Ａ 76 20.7 単結晶
カネカ Ｒ－ＬＶ７７０ Ａ 77 21.0 単結晶
カネカ Ｔ－ＢＢ０８５ Ｂ 85 7.6 薄膜
カネカ Ｕ－ＥＡ０９５ Ａ 95 8.7 薄膜
カネカ Ｕ－ＥＡ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＥＡ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｕ－ＥＡ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＡ０９５ Ａ 95 8.7 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＡ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＡ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＡ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＡ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＡ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ０９５ Ａ 95 8.7 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＢ１２５ Ａ 125 11.4 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＤ０９５ Ａ 95 8.7 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＤ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＤ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＤ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＤ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｕ－ＮＤ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＥ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＥ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

カネカ Ｕ－ＺＥ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＥ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＥ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＧ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＧ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＧ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＧ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｕ－ＺＧ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｖ－ＫＡ２２５ Ａ 225 15.4 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＡ２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
カネカ Ｖ－ＫＵ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
カネカ Ｗ－ＮＡ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＡ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＡ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＡ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＡ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＢ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＢ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＢ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＢ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｗ－ＮＢ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｗ－ＺＥ１００ Ａ 100 9.1 薄膜
カネカ Ｗ－ＺＥ１０５ Ａ 105 9.6 薄膜
カネカ Ｗ－ＺＥ１１０ Ａ 110 10.1 薄膜
カネカ Ｗ－ＺＥ１１５ Ａ 115 10.5 薄膜
カネカ Ｗ－ＺＥ１２０ Ａ 120 11.0 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１２０ Ａ 120 8.5 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１２５ Ａ 125 8.8 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１３０ Ａ 130 9.2 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１３５ Ａ 135 9.5 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１４０ Ａ 140 9.9 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１４５ Ａ 145 10.2 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１５０ Ａ 150 10.6 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１５５ Ａ 155 11.0 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１６０ Ａ 160 11.3 薄膜
カネカ Ｘ－ＮＪ１６５ Ａ 165 11.7 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３１０ Ａ 31 9.2 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３２０ Ａ 32 9.5 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３３０ Ａ 33 9.8 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３４０ Ａ 34 10.1 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３５０ Ａ 35 10.4 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３６０ Ａ 36 10.7 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３７０ Ａ 37 11.0 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３８０ Ａ 38 11.3 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ３９０ Ａ 39 11.6 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ４００ Ａ 40 11.9 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ４１０ Ａ 41 12.2 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ４２０ Ａ 42 12.5 薄膜
カネカ Ｙ－ＡＶ４３０ Ａ 43 12.8 薄膜
カネカ Ｚ－ＡＨ４２０ Ａ 42 18.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４３０ Ａ 43 19.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４４０ Ａ 44 19.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４５０ Ａ 45 20.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４６０ Ａ 46 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４７０ Ａ 47 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４８０ Ａ 48 21.4 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ４９０ Ａ 49 21.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＨ５００ Ａ 50 22.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４２０ Ａ 42 18.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４３０ Ａ 43 19.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４４０ Ａ 44 19.6 単結晶
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カネカ Ｚ－ＡＩ４５０ Ａ 45 20.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４６０ Ａ 46 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４７０ Ａ 47 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４８０ Ａ 48 21.4 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ４９０ Ａ 49 21.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＩ５００ Ａ 50 22.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４２０ Ａ 42 18.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４３０ Ａ 43 19.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４４０ Ａ 44 19.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４５０ Ａ 45 20.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４６０ Ａ 46 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４７０ Ａ 47 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４８０ Ａ 48 21.4 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ４９０ Ａ 49 21.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＡＪ５００ Ａ 50 22.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４２０ Ａ 42 18.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４３０ Ａ 43 19.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４４０ Ａ 44 19.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４５０ Ａ 45 20.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４６０ Ａ 46 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４７０ Ａ 47 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４８０ Ａ 48 21.4 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ４９０ Ａ 49 21.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＰＨ５００ Ａ 50 22.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２５５ Ａ 255 19.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２６０ Ａ 260 20.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２６５ Ａ 265 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２７０ Ａ 270 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２７５ Ａ 275 21.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２８０ Ａ 280 21.2 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２８５ Ａ 285 21.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＣ２９０ Ａ 290 21.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２５５ Ａ 255 19.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２６０ Ａ 260 20.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２６５ Ａ 265 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２７０ Ａ 270 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２７５ Ａ 275 21.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２８０ Ａ 280 21.2 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２８５ Ａ 285 21.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＤ２９０ Ａ 290 21.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２５５ Ａ 255 19.7 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２６０ Ａ 260 20.1 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２６５ Ａ 265 20.5 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２７０ Ａ 270 20.9 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２７５ Ａ 275 21.3 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２８０ Ａ 280 21.2 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２８５ Ａ 285 21.6 単結晶
カネカ Ｚ－ＴＩ２９０ Ａ 290 21.9 単結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｍ１９０ Ａ 190 17.0 単結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｍ１９５ Ａ 195 17.5 単結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｍ２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｍ２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｍ３００－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｐ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
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キングダムソーラー ＫＤ－Ｐ２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｐ３００ Ａ 300 17.1 多結晶
キングダムソーラー ＫＤ－Ｐ３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２６０ＬＣ Ａ 260 18.1 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２６０ＬＣＳ Ａ 260 18.1 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２６５ＬＣ Ａ 265 18.4 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２６５ＬＣＳ Ａ 265 18.4 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２６５ＬＤ Ａ 265 18.4 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２７０ＬＣ Ａ 270 18.8 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２７０ＬＣＳ Ａ 270 18.8 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２７０ＬＤ Ａ 270 18.8 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２７５ＬＣ Ａ 275 19.1 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２７５ＬＣＳ Ａ 275 19.1 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２７５ＬＤ Ａ 275 19.1 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｍ２８０ＬＤ Ａ 280 19.5 単結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２５０ＬＣ Ａ 250 17.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２５０ＬＣＳ Ａ 250 17.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２５５ＬＣ Ａ 255 17.4 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２５５ＬＣＳ Ａ 255 17.4 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２５５ＬＤ Ａ 255 17.4 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２６０ＬＣ Ａ 260 17.8 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２６０ＬＣＳ Ａ 260 17.8 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２６０ＬＤ Ａ 260 17.8 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２６５ＬＣ Ａ 265 18.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２６５ＬＣＳ Ａ 265 18.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ６０Ｐ２６５ＬＤ Ａ 265 18.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３０５ＬＣ Ａ 305 17.7 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３０５ＬＣＳ Ａ 305 17.7 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３１０ＬＣ Ａ 310 18.0 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３１０ＬＣＳ Ａ 310 18.0 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３１５ＬＣ Ａ 315 18.3 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３１５ＬＣＳ Ａ 315 18.3 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３１５ＬＤ Ａ 315 18.3 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３２０ＬＤ Ａ 320 18.6 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３２５ＬＤ Ａ 325 18.9 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３３０ＬＤ Ａ 330 19.1 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｍ３３５ＬＤ Ａ 335 19.4 単結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３００ＬＣ Ａ 300 17.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３００ＬＣＳ Ａ 300 17.1 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３０５ＬＣ Ａ 305 17.4 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３０５ＬＣＳ Ａ 305 17.4 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３０５ＬＤ Ａ 305 17.4 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３１０ＬＣ Ａ 310 17.6 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３１０ＬＣＳ Ａ 310 17.6 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３１０ＬＤ Ａ 310 17.6 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３１５ＬＤ Ａ 315 17.9 多結晶
クアトロエ ＱＥ７２Ｐ３２０ＬＤ Ａ 320 18.2 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－１３０ Ｂ 130 14.8 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－１８２Ｇ Ａ 182 15.5 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－１８２ＧＳ Ａ 182 15.5 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－１８８Ｇ Ａ 188 16.0 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－１８８ＧＳ Ａ 188 16.0 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２００Ｇ Ａ 200 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２００ＧＳ Ａ 200 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２００Ｇ－ＶＲ－ＢＬ Ａ 200 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２３０Ｓ Ａ 230 15.7 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２３６ Ａ 236 16.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２３６Ｓ Ａ 236 16.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２４２ Ａ 242 16.5 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２４２Ｓ Ａ 242 16.5 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２４８ Ａ 248 16.9 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２４８Ｓ Ａ 248 16.9 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２５０Ｓ Ａ 250 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－２５０－ＶＲ－ＳＬ Ａ 250 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ５－ＡＧＲＩ６０４８－１９０ Ｂ 190 16.2 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ７－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
グリッド ＳＯ－ＫＰＣ７－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
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グリッド ＳＯ－ＫＰＣ７－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
クレア ＣＲ２２０Ｐ－Ｂ１ Ａ 220 15.0 多結晶
クレア ＣＲ２２５Ｐ－Ｂ１ Ａ 225 15.4 多結晶
クレア ＣＲ２３０Ｐ－Ｂ１ Ａ 230 15.7 多結晶
クレア ＣＲ－２３０ＰＴ２ Ａ 230 15.7 多結晶
クレア ＣＲ２３５Ｍ－Ａ１ Ａ 235 16.3 単結晶
クレア ＣＲ２３５Ｐ－Ｂ１ Ａ 235 16.0 多結晶
クレア ＣＲ－２３５ＰＴ２ Ａ 235 16.0 多結晶
クレア ＣＲ２４０Ｍ－Ａ１ Ａ 240 16.7 単結晶
クレア ＣＲ－２４０ＭＴ２ Ａ 240 16.5 単結晶
クレア ＣＲ２４０Ｐ－Ｂ１ Ａ 240 16.4 多結晶
クレア ＣＲ２４５Ｍ－Ａ１ Ａ 245 17.0 単結晶
クレア ＣＲ－２４５ＭＴ２ Ａ 245 16.9 単結晶
クレア ＣＲ２５０Ｍ－Ａ１ Ａ 250 17.4 単結晶
クレア ＣＲ－２５０ＭＴ２ Ａ 250 17.2 単結晶
クレア ＣＲ２５５Ｍ－Ａ１ Ａ 255 17.7 単結晶
クレア ＣＲ－２５５ＭＴ２ Ａ 255 17.6 単結晶
クレア ＣＲ２６０Ｍ－Ａ１ Ａ 260 18.1 単結晶
クレア ＣＲ－２６０ＭＴ２ Ａ 260 17.9 単結晶
クレア ＣＲ－２７５ＰＴ２ Ａ 275 15.6 多結晶
クレア ＣＲ－２８０ＰＴ２ Ａ 280 15.9 多結晶
クレア ＣＲ－２８５ＰＴ２ Ａ 285 16.2 多結晶
クレア ＣＲ－２９０ＭＴ２ Ａ 290 16.6 単結晶
クレア ＣＲ－２９５ＭＴ２ Ａ 295 16.9 単結晶
クレア ＣＲ－３００ＭＴ２ Ａ 300 17.2 単結晶
クレア ＣＲ－３０５ＭＴ２ Ａ 305 17.5 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１３０Ｇ６Ｍ Ａ 130 14.8 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１３０Ｇ６Ｓ Ａ 130 15.1 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１３５Ｇ６Ｍ Ａ 135 15.4 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１３５Ｇ６Ｓ Ａ 135 15.7 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１４０Ｇ６Ｍ Ａ 140 15.9 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１４０Ｇ６Ｓ Ａ 140 16.2 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１９０Ｇ６Ｍ Ａ 190 14.4 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１９０Ｇ６Ｓ Ａ 190 14.7 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１９５Ｇ６Ｍ Ａ 195 14.8 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－１９５Ｇ６Ｓ Ａ 195 15.1 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２００Ｇ６Ｍ Ａ 200 15.2 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２００Ｇ６Ｓ Ａ 200 15.5 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２０５Ｇ６Ｍ Ａ 205 15.5 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２０５Ｇ６Ｓ Ａ 205 15.8 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２１０Ｇ６Ｍ Ａ 210 15.9 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２１０Ｇ６Ｓ Ａ 210 16.2 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２１５Ｇ６Ｍ Ａ 215 14.7 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２１５Ｇ６Ｓ Ａ 215 15.0 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２２０Ｇ６Ｍ Ａ 220 15.0 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２２０Ｇ６Ｓ Ａ 220 15.3 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２２５Ｇ６Ｍ Ａ 225 15.4 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２２５Ｇ６Ｓ Ａ 225 15.7 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２３０Ｇ６Ｍ Ａ 230 15.7 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２３０Ｇ６Ｓ Ａ 230 16.0 単結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２３５Ｇ６Ｍ Ａ 235 16.0 多結晶
ケー・アイ・エス ＡＳＥＣ－２３５Ｇ６Ｓ Ａ 235 16.4 単結晶
ケー・アイ・エス ＷＧＷＳ８２／ＧＢＩ Ｂ 82 17.1 単結晶
コアテック ＣＡＭ００２３Ｆ０１１Ａ３ Ｂ 23 7.7 薄膜
コアテック ＣＡＭ００４６Ｆ０１２Ａ３ Ｂ 46 7.7 薄膜
コアテック ＣＡＭ００６９Ｆ０１３Ａ３ Ｂ 69 7.7 薄膜
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＥ　２４０Ｐ Ａ 240 16.4 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＥ　２４５Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＥ　２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＥ　２５５Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＥ　２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＨ　２４０Ｐ Ａ 240 16.4 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＨ　２４５Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＨ　２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＨ　２５５Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　ＰＨ　２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２３０Ｐ Ａ 230 15.7 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２３５Ｐ Ａ 235 16.0 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２４０Ｐ Ａ 240 16.4 多結晶
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コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２４５Ｐ Ａ 245 16.7 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２５０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２５５Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
コナジー Ｃｏｎｅｒｇｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌｕｓ　２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
サニックス ＤＱ２００ＭＦＡａ Ａ 200 17.9 単結晶
サニックス ＤＱ２０５ＭＦＡａ Ａ 205 18.4 単結晶
サニックス ＤＱ２１０ＭＦＡａ Ａ 210 18.8 単結晶
サニックス ＤＱ２６０ＭＳＣａ Ａ 260 18.1 単結晶
サニックス ＤＱ２６５ＭＳＣａ Ａ 265 18.4 単結晶
サニックス ＤＱ２７０ＭＳＣａ Ａ 270 18.8 単結晶
サニックス ＤＱ２８０ＭＳＣａ Ａ 280 19.1 単結晶
サニックス ＤＱ３００ＭＳＤａ Ａ 300 17.4 単結晶
サニックス ＤＱ３０５ＭＳＤａ Ａ 305 17.7 単結晶
サニックス ＤＱ３１０ＭＳＤａ Ａ 310 18.0 単結晶
サニックス ＤＱ３１５ＭＳＤａ Ａ 315 18.3 単結晶
サニックス ＤＱ３２０ＭＳＤａ Ａ 320 18.6 単結晶
サニックス ＤＱ３２５ＭＳＤａ Ａ 325 18.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ１７３Ｍ－７２ Ａ 173 15.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ１７６Ｍ－７２ Ａ 176 15.7 単結晶
サニックス ＳＲＭ１７９Ｍ－７２ Ａ 179 16.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ１７９Ｍ－７２ＦＮ Ａ 179 16.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ１７９Ｍ－７２Ｎ Ａ 179 16.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８２Ｍ－７２ Ａ 182 16.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８２Ｍ－７２ＦＮ Ａ 182 16.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８２Ｍ－７２Ｎ Ａ 182 16.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８５Ｍ－７２ Ａ 185 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８５Ｍ－７２ＦＮ Ａ 185 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８５Ｍ－７２Ｎ Ａ 185 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８８Ｍ－７２ Ａ 188 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８８Ｍ－７２ＦＮ Ａ 188 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ１８８Ｍ－７２Ｎ Ａ 188 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９１Ｍ－７２ Ａ 191 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９１Ｍ－７２ＦＮ Ａ 191 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９１Ｍ－７２Ｎ Ａ 191 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９４Ｍ－７２ Ａ 194 17.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９４Ｍ－７２ＦＮ Ａ 194 17.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９４Ｍ－７２Ｎ Ａ 194 17.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９７Ｍ－７２ Ａ 197 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９７Ｍ－７２ＦＮ Ａ 197 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ１９７Ｍ－７２Ｎ Ａ 197 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２００Ｍ－５４ Ａ 200 15.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ２００Ｍ－７２ Ａ 200 17.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２００Ｍ－７２ＦＮ Ａ 200 17.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２００Ｍ－７２Ｎ Ａ 200 17.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２０３Ｍ－５４ Ａ 203 15.7 単結晶
サニックス ＳＲＭ２０６Ｍ－５４ Ａ 206 15.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２０９Ｍ－５４ Ａ 209 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２０９Ｍ－５４ＦＮ Ａ 209 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２０９Ｍ－５４Ｎ Ａ 209 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１２Ｍ－５４ Ａ 212 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１２Ｍ－５４ＦＮ Ａ 212 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１２Ｍ－５４Ｎ Ａ 212 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１５Ｍ－５４ Ａ 215 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１５Ｍ－５４ＦＮ Ａ 215 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１５Ｍ－５４Ｎ Ａ 215 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１８Ｍ－５４ Ａ 218 16.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１８Ｍ－５４ＦＮ Ａ 218 16.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２１８Ｍ－５４Ｎ Ａ 218 16.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２１Ｍ－５４ Ａ 221 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２１Ｍ－５４ＦＮ Ａ 221 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２１Ｍ－５４Ｎ Ａ 221 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２１Ｍ－６０ Ａ 221 15.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２４Ｍ－５４ Ａ 224 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２４Ｍ－５４ＦＮ Ａ 224 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２４Ｍ－５４Ｎ Ａ 224 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２4Ｍ－６０ Ａ 224 15.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２４Ｐ－５４Ｎ Ａ 224 17.0 多結晶
サニックス ＳＲＭ２２６Ｐ－５４Ｎ Ａ 226 17.1 多結晶
サニックス ＳＲＭ２２７Ｍ－５４ Ａ 227 17.6 単結晶
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サニックス ＳＲＭ２２７Ｍ－５４ＦＮ Ａ 227 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２７Ｍ－５４Ｎ Ａ 227 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２７Ｍ－６０ Ａ 227 15.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２２８Ｐ－５４Ｎ Ａ 228 17.3 多結晶
サニックス ＳＲＭ２３０Ｍ－６０ Ａ 230 16.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３０Ｍ－６０ＦＮ Ａ 230 16.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３０Ｍ－６０Ｎ Ａ 230 16.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３０Ｐ－５４Ｎ Ａ 230 17.5 多結晶
サニックス ＳＲＭ２３２Ｐ－５４Ｎ Ａ 232 17.6 多結晶
サニックス ＳＲＭ２３３Ｍ－６０ Ａ 233 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３３Ｍ－６０ＦＮ Ａ 233 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３３Ｍ－６０Ｎ Ａ 233 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３４Ｐ－５４Ｎ Ａ 234 17.8 多結晶
サニックス ＳＲＭ２３６Ｍ－６０ Ａ 236 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３６Ｍ－６０ＦＮ Ａ 236 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３６Ｍ－６０Ｎ Ａ 236 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３６Ｐ－５４Ｎ Ａ 236 17.9 多結晶
サニックス ＳＲＭ２３８Ｐ－５４Ｎ Ａ 238 18.1 多結晶
サニックス ＳＲＭ２３９Ｍ－６０ Ａ 239 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３９Ｍ－６０ＦＮ Ａ 239 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２３９Ｍ－６０Ｎ Ａ 239 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４０Ｐ－５４Ｎ Ａ 240 18.2 多結晶
サニックス ＳＲＭ２４２Ｍ－６０ Ａ 242 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４２Ｍ－６０ＦＮ Ａ 242 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４２Ｍ－６０Ｎ Ａ 242 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４２Ｐ－５４Ｎ Ａ 242 18.4 多結晶
サニックス ＳＲＭ２４５Ｍ－６０ Ａ 245 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４５Ｍ－６０ＦＮ Ａ 245 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４５Ｍ－６０Ｎ Ａ 245 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４８Ｍ－６０ Ａ 248 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４８Ｍ－６０ＦＮ Ａ 248 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２４８Ｍ－６０Ｎ Ａ 248 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２５０Ｐ－６０Ｎ Ａ 250 17.1 多結晶
サニックス ＳＲＭ２５１Ｍ－６０ Ａ 251 17.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ２５１Ｍ－６０ＦＮ Ａ 251 17.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ２５１Ｍ－６０Ｎ Ａ 251 17.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ２５４Ｍ－６０ Ａ 254 17.7 単結晶
サニックス ＳＲＭ２５４Ｍ－６０ＦＮ Ａ 254 17.7 単結晶
サニックス ＳＲＭ２５４Ｍ－６０Ｎ Ａ 254 17.7 単結晶
サニックス ＳＲＭ２６０ＭＨ－６０Ｎ Ａ 260 18.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ２６０Ｐ－６０Ｎ Ａ 260 17.8 多結晶
サニックス ＳＲＭ２６２Ｍ－７２ Ａ 262 15.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２６２Ｐ－６０Ｎ Ａ 262 17.9 多結晶
サニックス ＳＲＭ２６４Ｐ－６０Ｎ Ａ 264 18.0 多結晶
サニックス ＳＲＭ２６５Ｍ－７２ Ａ 265 15.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２６８Ｍ－７２ Ａ 268 15.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ２６８Ｐ－６０Ｎ Ａ 268 18.3 多結晶
サニックス ＳＲＭ２７１Ｍ－７２ Ａ 271 15.7 単結晶
サニックス ＳＲＭ２７４Ｍ－７２ Ａ 274 15.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２７５Ｐ－６０Ｎ Ａ 275 18.6 多結晶
サニックス ＳＲＭ２７７Ｍ－７２ Ａ 277 16.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２７７Ｍ－７２ＦＮ Ａ 277 16.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２７７Ｍ－７２Ｎ Ａ 277 16.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８０Ｍ－７２ Ａ 280 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８０Ｍ－７２ＦＮ Ａ 280 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８０Ｍ－７２Ｎ Ａ 280 16.2 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８３Ｍ－７２ Ａ 283 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８３Ｍ－７２ＦＮ Ａ 283 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８３Ｍ－７２Ｎ Ａ 283 16.4 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８６Ｍ－７２ Ａ 286 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８６Ｍ－７２ＦＮ Ａ 286 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８６Ｍ－７２Ｎ Ａ 286 16.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８９Ｍ－７２ Ａ 289 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８９Ｍ－７２ＦＮ Ａ 289 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２８９Ｍ－７２Ｎ Ａ 289 16.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９２Ｍ－７２ Ａ 292 16.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９２Ｍ－７２ＦＮ Ａ 292 16.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９２Ｍ－７２Ｎ Ａ 292 16.9 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９２Ｐ－７２Ｎ Ａ 292 16.6 多結晶
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サニックス ＳＲＭ２９４Ｐ－７２Ｎ Ａ 294 16.7 多結晶
サニックス ＳＲＭ２９５Ｍ－７２ Ａ 295 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９５Ｍ－７２ＦＮ Ａ 295 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９５Ｍ－７２Ｎ Ａ 295 17.1 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９６Ｐ－７２Ｎ Ａ 296 16.8 多結晶
サニックス ＳＲＭ２９８Ｍ－７２ Ａ 298 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９８Ｍ－７２ＦＮ Ａ 298 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９８Ｍ－７２Ｎ Ａ 298 17.3 単結晶
サニックス ＳＲＭ２９８Ｐ－７２Ｎ Ａ 298 17.0 多結晶
サニックス ＳＲＭ３００Ｐ－７２Ｎ Ａ 300 17.1 多結晶
サニックス ＳＲＭ３０１Ｍ－７２ Ａ 301 17.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０１Ｍ－７２ＦＮ Ａ 301 17.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０１Ｍ－７２Ｎ Ａ 301 17.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０２Ｐ－７２Ｎ Ａ 302 17.2 多結晶
サニックス ＳＲＭ３０４Ｍ－７２ Ａ 304 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０４Ｍ－７２ＦＮ Ａ 304 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０４Ｍ－７２Ｎ Ａ 304 17.6 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０４Ｐ－７２Ｎ Ａ 304 17.3 多結晶
サニックス ＳＲＭ３０５Ｍ－６０Ｎ Ａ 305 20.8 単結晶
サニックス ＳＲＭ３０６Ｐ－７２Ｎ Ａ 306 17.4 多結晶
サニックス ＳＲＭ３０８Ｐ－７２Ｎ Ａ 308 17.5 多結晶
サニックス ＳＲＭ３１０Ｐ－７２Ｎ Ａ 310 17.6 多結晶
サニックス ＳＲＭ３１２Ｐ－７２Ｎ Ａ 312 17.8 多結晶
サニックス ＳＲＭ３１４Ｐ－７２Ｎ Ａ 314 17.9 多結晶
サニックス ＳＲＭ３１６Ｐ－７２Ｎ Ａ 316 18.0 多結晶
サニックス ＳＲＭ３１８Ｐ－７２Ｎ Ａ 318 18.1 多結晶
サニックス ＳＲＭ３２２Ｐ－７２Ｎ Ａ 322 18.3 多結晶
サニックス ＳＲＭ３３０Ｐ－７２Ｎ Ａ 330 18.6 多結晶
サニックス ＳＲＭ３７０Ｍ－６０Ｈ Ａ 370 22.5 単結晶
サニックス ＳＲＭ３７０Ｍ－７２Ｎ Ａ 370 21.0 単結晶
サニックス ＳＲＭ４４０Ｍ－７２Ｈ Ａ 440 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ２２５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 225 19.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ２３０Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 230 19.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ２３０Ｓ－１６／Ｔｆｍ Ａ 230 19.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ２３５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 235 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ２３５Ｓ－１６／Ｔｆｍ Ａ 235 20.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ２４０Ｓ－１６／Ｔｆｍ Ａ 240 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ３０５Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 305 20.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ３１０Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 310 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ３１５Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 315 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＡＨ３２０Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 320 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０７５ＳＳ＋ Ａ 75 13.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０７５ＳＳ－Ｓ１＋ Ａ 75 13.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０７５ＳＴ＋ Ａ 75 13.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０８０ＳＳ＋ Ａ 80 14.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０８０ＳＳ－Ｓ１＋ Ａ 80 14.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０８０ＳＴ＋ Ａ 80 14.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０８５ＳＳ＋ Ａ 85 15.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０８５ＳＳ－Ｓ１＋ Ａ 85 15.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０８５ＳＴ＋ Ａ 85 15.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０９０ＳＳ＋ Ａ 90 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０９０ＳＳ－Ｓ１＋ Ａ 90 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０９０ＳＴ＋ Ａ 90 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０９５ＳＳ＋ Ａ 95 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０９５ＳＳ－Ｓ１＋ Ａ 95 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－０９５ＳＴ＋ Ａ 95 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１００ＳＳ＋ Ａ 100 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１００ＳＳ－Ｓ１＋ Ａ 100 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１００ＳＴ＋ Ａ 100 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１２０ＳＳ Ａ 120 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１２０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 120 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１２０ＳＴ Ａ 120 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１２５ＳＳ Ａ 125 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１２５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 125 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１２５ＳＴ Ａ 125 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１３０ＳＳ Ａ 130 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１３０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 130 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１３０ＳＴ Ａ 130 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１３５ＳＳ Ａ 135 18.5 単結晶
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サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１３５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 135 18.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１３５ＳＴ Ａ 135 18.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１４０ＳＳ Ａ 140 19.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１４０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 140 19.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１４０ＳＴ Ａ 140 19.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１４５ＳＳ Ａ 145 19.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１４５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 145 19.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１４５ＳＴ Ａ 145 19.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５０ＳＳ Ａ 150 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５０ＳＳａ Ａ 150 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 150 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５０ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 150 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５０ＳＴ Ａ 150 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５０ＳＴａ Ａ 150 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５２ＳＳａ Ａ 152 20.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５２ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 152 20.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５２ＳＴａ Ａ 152 20.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５５ＳＳ Ａ 155 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５５ＳＳａ Ａ 155 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 155 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５５ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 155 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５５ＳＴ Ａ 155 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５５ＳＴａ Ａ 155 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５７ＳＳａ Ａ 157 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５７ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 157 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１５７ＳＴａ Ａ 157 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６０ＳＳ Ａ 160 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６０ＳＳａ Ａ 160 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 160 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６０ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 160 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６０ＳＴ Ａ 160 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６０ＳＴａ Ａ 160 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６２ＳＳａ Ａ 162 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６２ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 162 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６２ＳＴａ Ａ 162 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６５ＳＳａ Ａ 165 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６５ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 165 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６５ＳＴａ Ａ 165 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６７ＳＳａ Ａ 167 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６７ＳＳ－Ｓ１ａ Ａ 167 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－１６７ＳＴａ Ａ 167 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－８５ＳＳ Ａ 85 15.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－８５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 85 15.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺ－８５ＳＴ Ａ 85 15.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１２０ＳＳ Ａ 120 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１２０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 120 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１２０ＳＴ Ａ 120 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１２５ＳＳ Ａ 125 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１２５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 125 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１２５ＳＴ Ａ 125 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１３０ＳＳ Ａ 130 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１３０ＳＳ－Ｓ１ Ａ 130 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１３０ＳＴ Ａ 130 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１３５ＳＳ Ａ 135 18.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１３５ＳＳ－Ｓ１ Ａ 135 18.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＭＳＺｍ－１３５ＳＴ Ａ 135 18.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０８０Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 80 14.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０８５Ｓ－１２／Ｊｄ＋ Ａ 85 15.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０８５Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 85 15.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０９０Ｓ－１２／Ｊｄ＋ Ａ 90 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０９０Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 90 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０９５Ｓ－１２／Ｊｄ＋ Ａ 95 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ０９５Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 95 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１００Ｓ－１２／Ｊｄ＋ Ａ 100 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１００Ｓ－１２／Ｊｄｂ＋ Ａ 100 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１２５Ｓ－１０／Ｎｄ Ａ 125 17.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１２５Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 125 17.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１３０Ｓ－１０／Ｎｄ Ａ 130 18.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１３０Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 130 18.1 単結晶
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サンテックパワージャパン ＳＴＰ１３５Ｓ－１０／Ｎｄ Ａ 135 18.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１３５Ｓ－１０／Ｎｄｂ Ａ 135 18.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１５５Ｓ－２０／Ｉｄｂ Ａ 155 16.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１６０Ｓ－２０／Ｉｄｂ Ａ 160 16.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１６５Ｓ－２０／Ｉｄｂ Ａ 165 17.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１６５Ｓ－２４／Ａｄ Ａ 165 15.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１６５Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 165 14.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１６５Ｓ－２４／Ａｄｂ Ａ 165 15.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７０Ｓ－２０／Ｉｄｂ Ａ 170 17.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７０Ｓ－２４／Ａｄ Ａ 170 15.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７０Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 170 15.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７０Ｓ－２４／Ａｄｂ Ａ 170 15.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７５Ｓ－２０／Ｉｄｂ Ａ 175 18.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７５Ｓ－２４／Ａｄ Ａ 175 16.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７５Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 175 15.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７５Ｓ－２４／Ａｄｂ Ａ 175 16.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１７５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 175 15.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８０－１８／Ｕｄ Ａ 180 13.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８０Ｓ－２４／Ａｄ Ａ 180 16.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８０Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 180 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８０Ｓ－２４／Ａｄｂ Ａ 180 16.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８０Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 180 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８５Ｓ－２４／Ａｄ Ａ 185 17.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８５Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 185 16.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８５Ｓ－２４／Ａｄｂ Ａ 185 17.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１８５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 185 16.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１９０－１８／Ｕｄ Ａ 190 14.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１９０Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 190 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１９０Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 190 17.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１９５Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 195 17.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ１９５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 195 17.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２００－１８／Ｕｄ Ａ 200 15.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２００Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 200 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２００Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 200 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２００Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 200 17.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２０５－１６／Ｔｅｅ＋ Ａ 205 17.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２０５－１８／Ｕｄ Ａ 205 15.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２０５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 205 17.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２０５Ｓ－２４／Ａｄ＋ Ａ 205 18.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２０５Ｓ－２４／Ａｄｂ＋ Ａ 205 18.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２１０－１６／Ｔｅｅ＋ Ａ 210 17.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２１０－１８／Ｕｄ Ａ 210 15.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２１０Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 210 18.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２１５－１６／Ｔｅｅ＋ Ａ 215 18.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２１５－１８／Ｕｄ Ａ 215 16.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２１５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 215 18.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２２０－１６／Ｔｅｅ＋ Ａ 220 18.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２２０－１８／Ｕｄ Ａ 220 16.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２２０Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 220 18.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２２５－２０／Ｗｄ Ａ 225 15.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２２５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 225 19.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３０－２０／Ｗｄ Ａ 230 15.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３０－２０／Ｗｅｍ Ａ 230 15.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３０Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 230 19.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３０Ｓ－１６／Ｔｆｍ Ａ 230 19.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３５－２０／Ｗｄ Ａ 235 16.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３５－２０／Ｗｅｍ Ａ 235 16.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 235 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３５Ｓ－１６／Ｔｆｍ Ａ 235 20.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２３５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 235 16.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４０－２０／Ｗｄ Ａ 240 16.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４０－２０／Ｗｅｍ Ａ 240 16.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４０Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 240 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４０Ｓ－１６／Ｔｆｍ Ａ 240 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 240 16.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５－２０／Ｗｄ Ａ 245 16.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５－２０／Ｗｅｍ Ａ 245 16.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 245 20.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５Ｓ－１６／Ｔｆｈｍ Ａ 245 20.9 単結晶
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サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５Ｓ－２０／Ｗｄ Ａ 245 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 245 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２４５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 245 16.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０－２０／Ｗｄ Ａ 250 17.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０－２０／Ｗｅｍ Ａ 250 17.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０－２４／Ｖｄ Ａ 250 14.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 250 21.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０Ｓ－１６／Ｔｆｈｍ Ａ 250 21.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０Ｓ－２０／Ｗｄ Ａ 250 17.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 250 17.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 250 17.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５－２０／Ｗｄ Ａ 255 17.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５－２０／Ｗｅｍ Ａ 255 17.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５Ｓ－１６／Ｔｅｍ Ａ 255 21.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５Ｓ－１６／Ｔｆｈｍ Ａ 255 21.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５Ｓ－２０／Ｗｄ Ａ 255 17.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 255 17.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２５５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 255 17.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０－２０／Ｗｄ Ａ 260 17.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０－２０／Ｗｅｅ＋ Ａ 260 17.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０－２０／Ｗｅｍ Ａ 260 17.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０－２４／Ｖｄ Ａ 260 14.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０Ｓ－１６／Ｔｆｈｍ Ａ 260 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０Ｓ－２０／Ｗｄ Ａ 260 18.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 260 18.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 260 17.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０Ｓ－Ａ１６／Ｔｆｈｍ Ａ 260 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６０Ｓ－Ａ４８／Ｔｆｈｍ Ａ 260 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５－２０／Ｗｄ Ａ 265 18.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５－２０／Ｗｅｅ＋ Ａ 265 18.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５－２０／Ｗｅｍ Ａ 265 18.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５－２０／Ｗｆｍ Ａ 265 17.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５－２０／Ｗｆｗ Ａ 265 17.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５Ｓ－１６／Ｔｆｈｍ Ａ 265 22.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５Ｓ－２０／Ｗｄ Ａ 265 18.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５Ｓ－２０／Ｗｄｂ Ａ 265 18.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 265 18.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５Ｓ－Ａ１６／Ｔｆｈｍ Ａ 265 21.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２６５Ｓ－Ａ４８／Ｔｆｈｍ Ａ 265 21.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０－２０／Ｗｅｅ＋ Ａ 270 18.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０－２０／Ｗｅｍ Ａ 270 18.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０－２０／Ｗｆｍ Ａ 270 18.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０－２０／Ｗｆｗ Ａ 270 18.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０－２４／Ｖｄ Ａ 270 15.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０－２４／Ｖｅｍ Ａ 270 15.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 270 18.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０Ｓ－Ａ１６／Ｔｆｈｍ Ａ 270 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７０Ｓ－Ａ４８／Ｔｆｈｍ Ａ 270 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５－２０／Ｗｅｅ＋ Ａ 275 18.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５－２０／Ｗｅｍ Ａ 275 18.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５－２０／Ｗｆｍ Ａ 275 18.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５－２０／Ｗｆｗ Ａ 275 18.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５－２４／Ｖｄ Ａ 275 15.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５－２４／Ｖｅｍ Ａ 275 15.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２７５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 275 18.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０－２０／Ｗｆｈ Ａ 280 18.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 280 18.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０－２０／Ｗｆｍ Ａ 280 18.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０－２０／Ｗｆｗ Ａ 280 18.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０－２４／Ｖｄ Ａ 280 15.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０－２４／Ｖｅｍ Ａ 280 15.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 280 19.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２０／Ｗｆｈ Ａ 285 19.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 285 19.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２０／Ｗｆｍ Ａ 285 19.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２０／Ｗｆｗ Ａ 285 19.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２４／Ｖｄ Ａ 285 16.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２４／Ｖｅ Ａ 285 16.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５－２４／Ｖｅｍ Ａ 285 16.2 多結晶
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サンテックパワージャパン ＳＴＰ２８５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 285 19.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２０／Ｗｆｈ Ａ 290 19.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 290 19.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２０／Ｗｆｍ Ａ 290 19.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２０／Ｗｆｗ Ａ 290 19.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２４／Ｖｄ Ａ 290 16.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２４／Ｖｅ Ａ 290 16.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－２４／Ｖｅｍ Ａ 290 16.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０－６０／Ｗｆｈ Ａ 290 19.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 290 19.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９０Ｓ－２０／Ｗｅｗ Ａ 290 19.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－２０／Ｗｆｈ Ａ 295 20.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 295 20.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－２０／Ｗｆｍ Ａ 295 20.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－２４／Ｖｄ Ａ 295 16.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－２４／Ｖｅ Ａ 295 16.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－２４／Ｖｅｍ Ａ 295 16.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－６０／Ｗｆｈ Ａ 295 20.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５－Ａ６０／Ｗｆｈ Ａ 295 19.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 295 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５Ｓ－２０／Ｗｅｗ Ａ 295 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５Ｓ－２０／Ｗｆｍ Ａ 295 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ２９５Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 295 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－２０／Ｗｆｈ Ａ 300 20.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 300 20.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－２４／Ｖｄ Ａ 300 17.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－２４／Ｖｅ Ａ 300 17.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－２４／Ｖｅｍ Ａ 300 17.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－６０／Ｗｆｈ Ａ 300 20.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００－Ａ６０／Ｗｆｈ Ａ 300 19.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 300 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００Ｓ－２０／Ｗｅｗ Ａ 300 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 300 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００Ｓ－２０／Ｗｆｍ Ａ 300 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３００Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 300 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５－２０／Ｗｆｈ Ａ 305 20.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 305 20.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５－２４／Ｖｄ Ａ 305 17.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５－２４／Ｖｅ Ａ 305 17.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５－２４／Ｖｅｍ Ａ 305 17.4 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５－Ａ６０／Ｗｆｈ Ａ 305 20.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 305 20.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 305 20.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５Ｓ－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 305 20.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５Ｓ－２０／Ｗｆｍ Ａ 305 20.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３０５Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 305 20.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０－２４／Ｖｄ Ａ 310 17.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０－２４／Ｖｅ Ａ 310 17.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０－２４／Ｖｅｍ Ａ 310 17.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 310 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 310 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０Ｓ－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 310 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０Ｓ－２０／Ｗｆｍ Ａ 310 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１０Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 310 21.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１５－２４／Ｖｅｍ Ａ 315 17.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１５Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 315 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１５Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 315 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１５Ｓ－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 315 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１５Ｓ－２０／Ｗｆｍ Ａ 315 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３１５Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 315 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２０－２４／Ｖｅｍ Ａ 320 18.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２０Ｓ－２０／Ｗｅｍ Ａ 320 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２０Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 320 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２０Ｓ－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 320 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２０Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 320 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５－２４／Ｖｅｍ Ａ 325 18.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５－２４／Ｖｆｗ Ａ 325 18.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 325 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５Ｓ－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 325 22.1 単結晶
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サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５Ｓ－２０／Ｗｆｗ Ａ 325 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５Ｓ－Ａ６０／Ｗｆｈ Ａ 325 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３２５Ｓ－Ａ６０／Ｗｆｈｍ Ａ 325 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０－２４／Ｖｅｍ Ａ 330 18.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０－２４／Ｖｆｈ Ａ 330 18.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０－２４／Ｖｆｗ Ａ 330 18.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０Ｓ－２０／Ｗｆｈ Ａ 330 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０Ｓ－２０／Ｗｆｈｍ Ａ 330 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０Ｓ－２１／Ｗｆｈ Ａ 330 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０Ｓ－Ａ６０／Ｗｆｈ Ａ 330 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０Ｓ－Ａ６０／Ｗｆｈｍ Ａ 330 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３０Ｓ－Ａ６０／Ｗｎｈ Ａ 330 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５－２４／Ｖｆｈ Ａ 335 18.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５－２４／Ｖｆｗ Ａ 335 18.9 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－２１／Ｗｆｈ Ａ 335 21.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－２４／Ｖｅｍ Ａ 335 19.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 335 19.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－Ａ２１／Ｗｆｈ Ａ 335 21.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－Ａ６０／Ｗｆｈ Ａ 335 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－Ａ６０／Ｗｆｈｍ Ａ 335 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３３５Ｓ－Ａ６０／Ｗｎｈ Ａ 335 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０－２４／Ｖｆｈ Ａ 340 19.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０－２４／Ｖｆｗ Ａ 340 19.2 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０Ｓ－２１／Ｗｆｈ Ａ 340 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０Ｓ－２４／Ｖｅｍ Ａ 340 19.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 340 19.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０Ｓ－Ａ２１／Ｗｆｈ Ａ 340 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４０Ｓ－Ａ６０／Ｗｎｈ Ａ 340 22.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４５－２４／Ｖｆｈ Ａ 345 19.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４５－２４／Ｖｆｗ Ａ 345 19.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４５Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 345 19.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３４５Ｓ－Ａ２１／Ｗｆｈ Ａ 345 21.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０－２４／Ｖｆｈ Ａ 350 19.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０－２４／Ｖｆｗ Ａ 350 19.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０－７２／Ｖｆｈ Ａ 350 19.7 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 350 19.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０Ｓ－Ａ２１／Ｗｆｈ Ａ 350 22.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 350 21.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 350 21.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５－２４／Ｖｆｈ Ａ 355 20.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５－７２／Ｖｆｈ Ａ 355 20.0 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 355 19.5 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 355 20.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５Ｓ－Ａ２１／Ｗｆｈ Ａ 355 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 355 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３５５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 355 21.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０－２４／Ｖｆｈ Ａ 360 20.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０－７２／Ｖｆｈ Ａ 360 20.3 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 360 19.8 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 360 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 360 20.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 360 21.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 360 21.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５－２４／Ｖｆｈ Ａ 365 20.6 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 365 20.1 多結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 365 20.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 365 20.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 365 22.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 365 22.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３６５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｍ Ａ 365 22.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７０Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 370 21.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７０Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 370 21.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 370 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 370 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｍ Ａ 370 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７５Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 375 21.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７５Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 375 21.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 375 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 375 22.8 単結晶
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サンテックパワージャパン ＳＴＰ３７５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｍ Ａ 375 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８０Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 380 21.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８０Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 380 21.6 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 380 23.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 380 23.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８０Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｍ Ａ 380 23.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８５Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 385 21.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８５Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 385 21.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８５Ｓ－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 385 21.2 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈ Ａ 385 23.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｂ Ａ 385 23.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３８５Ｓ－Ｂ６０／Ｗｎｈｍ Ａ 385 23.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９０Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 390 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９０Ｓ－２４／Ｖｆｗ Ａ 390 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９０Ｓ－Ａ７２／Ｐｆｈ＋ Ａ 390 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９０Ｓ－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 390 21.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９０Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｂ Ａ 390 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９５Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 395 22.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９５Ｓ－Ａ７２／Ｐｆｈ＋ Ａ 395 21.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９５Ｓ－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 395 21.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ３９５Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｂ Ａ 395 22.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－２４／Ｖｆｈ Ａ 400 22.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－Ａ７２／Ｐｆｈ＋ Ａ 400 22.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 400 22.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－Ａ７２／Ｖｎｈ Ａ 400 22.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈ Ａ 400 22.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｂ Ａ 400 22.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４００Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｍ Ａ 400 22.4 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４０５Ｓ－Ａ７２／Ｖｆｈ Ａ 405 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４０５Ｓ－Ａ７２／Ｖｎｈ Ａ 405 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４０５Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈ Ａ 405 22.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４０５Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｂ Ａ 405 22.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４０５Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｍ Ａ 405 22.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４１０Ｓ－Ａ７２／Ｖｎｈ Ａ 410 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４１０Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈ Ａ 410 23.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４１０Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｂ Ａ 410 23.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４１０Ｓ－Ｃ５４／Ｕｍｈｍ Ａ 410 23.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４３０Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 430 21.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４３５Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈｇ Ａ 435 22.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４３５Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 435 22.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４４０Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈ＋ Ａ 440 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４４０Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈｇ Ａ 440 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４４０Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 440 22.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４４５Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈ＋ Ａ 445 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４４５Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈｇ Ａ 445 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４４５Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 445 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４５０Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈ＋ Ａ 450 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４５０Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈｇ Ａ 450 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４５０Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 450 22.8 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４５５Ｓ－Ｂ７２／Ｐｎｈｇ Ａ 455 23.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４５５Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 455 23.0 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４６０Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 460 23.3 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ４６５Ｓ－Ｂ７２／Ｖｎｈ Ａ 465 23.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５３５Ｓ－Ｃ７２／Ｐｍｈ＋ Ａ 535 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５３５Ｓ－Ｃ７２／Ｖｍｈ Ａ 535 22.5 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５４０Ｓ－Ｃ７２／Ｐｍｈ＋ Ａ 540 22.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５４０Ｓ－Ｃ７２／Ｖｍｈ Ａ 540 22.7 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５４５Ｓ－Ｃ７２／Ｐｍｈ＋ Ａ 545 22.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５４５Ｓ－Ｃ７２／Ｖｍｈ Ａ 545 22.9 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５５０Ｓ－Ｃ７２／Ｐｍｈ＋ Ａ 550 23.1 単結晶
サンテックパワージャパン ＳＴＰ５５０Ｓ－Ｃ７２／Ｖｍｈ Ａ 550 23.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ１９－２４０ Ａ 240 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－２４５ Ａ 245 22.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－２５０ Ａ 250 22.4 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－３２７ Ａ 327 22.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－３２７－ＣＯＭ Ａ 327 22.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－３２７－ＣＯＭ－ＩＥＣ Ａ 327 21.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－３２７－ＩＥＣ Ａ 327 21.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－４３５ Ａ 435 21.9 単結晶
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サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－４３５－ＣＯＭ Ａ 435 22.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－４４０－ＣＯＭ Ａ 440 22.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２０－４４５－ＣＯＭ Ａ 445 22.4 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２１－３３５ Ａ 335 22.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｅ２１－３３５－ＣＯＭ Ａ 335 22.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－３７０ Ａ 370 22.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－３７０－ＣＯＭ Ａ 370 22.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－３９０ Ａ 390 24.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－３９０－ＣＯＭ Ａ 390 24.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－３９５ Ａ 395 24.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－４００ Ａ 400 24.8 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－ＭＡＸ３－４００－ＣＯＭ Ａ 400 24.8 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１７－３４０－ＣＯＭ Ａ 340 17.8 多結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１７－３４５－ＣＯＭ Ａ 345 18.1 多結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３１０ Ａ 310 19.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３１０－ＢＬＫ Ａ 310 19.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３１５ Ａ 315 20.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３１５－ＢＬＫ Ａ 315 20.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３２０ Ａ 320 20.6 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３２０－ＢＬＫ Ａ 320 20.6 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３２５ Ａ 325 20.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３２５－ＢＬＫ Ａ 325 20.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３３０ Ａ 330 21.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３３０－ＢＬＫ Ａ 330 21.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３３５ Ａ 335 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３３５－ＢＬＫ Ａ 335 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３８５－ＣＯＭ Ａ 385 20.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３９０－ＣＯＭ Ａ 390 20.4 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－３９５－ＣＯＭ Ａ 395 20.7 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－４００－ＣＯＭ Ａ 400 21.0 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－４０５－ＣＯＭ Ａ 405 21.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ１９－４１０－ＣＯＭ Ａ 410 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－３１５－ＢＬＫ Ａ 315 20.0 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－３２０－ＢＬＫ Ａ 320 20.3 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－３２５－ＢＬＫ Ａ 325 20.6 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－３３０－ＢＬＫ Ａ 330 20.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－３３５－ＢＬＫ Ａ 335 21.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４０５－ＣＯＭ Ｂ 405 20.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４０５－ＣＯＭ－１５００ Ｂ 405 20.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４１０－ＣＯＭ Ｂ 410 21.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４１０－ＣＯＭ－１５００ Ａ 410 21.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４１５－ＣＯＭ Ｂ 415 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４１５－ＣＯＭ－１５００ Ａ 415 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４２０－ＣＯＭ Ｂ 420 21.7 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４２０－ＣＯＭ－１５００ Ｂ 420 21.7 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４２５－ＣＯＭ Ｂ 425 22.0 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４２５－ＣＯＭ－１５００ Ｂ 425 22.0 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４３０－ＣＯＭ Ｂ 430 22.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４３０－ＣＯＭ－１５００ Ｂ 430 22.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４７５－ＵＰＰ Ｂ 475 21.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４８０－ＵＰＰ Ｂ 480 21.3 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４８５－ＵＰＰ Ｂ 485 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４９０－ＵＰＰ Ｂ 490 21.8 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－４９５－ＵＰＰ Ｂ 495 22.0 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ３－５００－ＵＰＰ Ｂ 500 22.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－４８５－ＵＰＰ Ｂ 485 20.6 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－４９０－ＵＰＰ Ｂ 490 20.8 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－４９５－ＵＰＰ Ｂ 495 21.0 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５００－ＵＰＰ Ｂ 500 21.3 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５０５－ＵＰＰ Ｂ 505 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５１０－ＵＰＰ Ｂ 510 21.7 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５１５－ＵＰＰ Ｂ 515 21.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５２０－ＵＰＰ Ｂ 520 21.3 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５２５－ＵＰＰ Ｂ 525 21.5 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５３０－ＵＰＰ Ｂ 530 21.7 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５３５－ＵＰＰ Ｂ 535 21.9 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５４０－ＵＰＰ Ｂ 540 22.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｐ５－５４５－ＵＰＰ Ｂ 545 22.3 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２０－２５０ Ａ 250 22.4 単結晶
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サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－２６５ Ａ 265 23.7 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－３４５ Ａ 345 23.4 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－３４５－ＣＯＭ Ａ 345 23.4 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－３４５－ＣＯＭ－ＩＥＣ Ａ 345 23.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－３４５－ＩＥＣ Ａ 345 23.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－４６０－ＣＯＭ Ａ 460 23.1 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２１－４７０－ＣＯＭ Ａ 470 23.6 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２２－３６０ Ａ 360 24.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２２－３６０－ＣＯＭ Ａ 360 24.2 単結晶
サンパワー ＳＰＲ－Ｘ２２－４８０－ＣＯＭ Ａ 480 24.2 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ５７２　１９０ Ａ 190 17.7 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６４８　２００ Ａ 200 17.4 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６５４　２１０ Ａ 210 16.2 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６５４　２１５ Ａ 215 16.6 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６５４　２２０ Ａ 220 17.0 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６５４　２２５ Ａ 225 17.4 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６６０　２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
サンライズソーラーテック ＳＲ－Ｍ６７２　３００ Ａ 300 17.4 単結晶
シャープ ＮＡ－Ｂ０９５ＡＡ Ｂ 95 8.4 薄膜
シャープ ＮＡ－Ｂ１４Ｃ Ｂ 95 8.6 薄膜
シャープ ＮＡ－Ｈ０９０Ｂ４ Ｂ 90 9.5 薄膜
シャープ ＮＡ－Ｈ１３５Ｈ Ａ 135 10.4 薄膜
シャープ ＮＡ－ＨＣＬ１Ａ Ａ 121 9.3 薄膜
シャープ ＮＡ－ＨＣＭ５Ａ Ａ 135 10.4 薄膜
シャープ ＮＡ－ＨＣＭ５Ｇ Ａ 135 10.4 薄膜
シャープ ＮＢ－２４５ＡＢ Ａ 245 22.2 単結晶
シャープ ＮＢ－３７０ＹＧ Ａ 370 20.9 単結晶
シャープ ＮＢ－４４０ＫＧ Ｂ 440 22.3 単結晶
シャープ ＮＢ－５４０ＫＧ Ｂ 540 22.7 単結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＬＡ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＬＶ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＬＶＬ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＬＷ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＬＹ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＲＡ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＲＶ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＲＶＬ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＲＷ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－０６１ＲＹ Ａ 60.5 15.5 多結晶
シャープ ＮＤ－１１４ＣＡ Ａ 114 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１１４ＣＶ Ａ 114 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１１４ＣＶＬ Ａ 114 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１１４ＣＷ Ａ 114 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１１４ＣＹ Ａ 114 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１５０ＡＮ Ｂ 150 14.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１５３ＡＷ Ａ 153 14.9 多結晶
シャープ ＮＤ－１５６ＡＡ Ａ 156 15.2 多結晶
シャープ ＮＤ－１５７ＡＲ Ｂ 157 15.3 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＡＢ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＡＬ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＡＶ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＡＶＬ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＡＷ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＢＡ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６０ＢＷ Ａ 160 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１６３ＡＡ Ａ 163 15.9 多結晶
シャープ ＮＤ－１６３ＡＷ Ａ 163 15.9 多結晶
シャープ ＮＤ－１６３ＡＹ Ａ 163 15.9 多結晶
シャープ ＮＤ－１６５ＡＡ Ａ 165 16.1 多結晶
シャープ ＮＤ－１７０ＡＡ Ａ 170 16.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１７０ＨＢ Ａ 170 16.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１７５ＡＣ Ａ 175 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－１８０ＡＡ Ａ 180 15.4 多結晶
シャープ ＮＤ－１８０ＡＦ Ａ 180 17.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１８５ＡＡ Ａ 185 15.8 多結晶
シャープ ＮＤ－１８６ＣＡ Ａ 185.5 15.8 多結晶
シャープ ＮＤ－１９０ＡＢ Ａ 190 16.2 多結晶
シャープ ＮＤ－１９１ＡＶ Ａ 191 16.3 多結晶
シャープ ＮＤ－１９１ＡＷ Ａ 191 16.3 多結晶
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シャープ ＮＤ－１９３ＣＡ Ａ 192.5 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－１９３ＨＮ Ａ 192.5 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－１９３ＬＮ Ａ 192.5 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－１９５ＣＡ Ａ 195 16.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１９５ＨＮ Ａ 195 16.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１９５ＬＮ Ａ 195 16.6 多結晶
シャープ ＮＤ－１９６ＡＣ Ａ 196 16.7 多結晶
シャープ ＮＤ－２３０ＣＡ Ａ 230 15.6 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＣＡ Ａ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＦＡ Ａ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＦＡＸ Ｂ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＦＢＸ Ｂ 240 16.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＦＶ Ａ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＨＡ Ａ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＲＡ Ａ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＳＡ Ａ 240 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２４０ＳＢＸ Ｂ 240 16.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２４５ＣＢ Ａ 245 16.7 多結晶
シャープ ＮＤ－２４５ＦＡ Ａ 245 16.7 多結晶
シャープ ＮＤ－２４５ＦＢ Ａ 245 16.7 多結晶
シャープ ＮＤ－２４５ＦＢＸ Ｂ 245 16.5 多結晶
シャープ ＮＤ－２４５ＨＡ Ａ 245 16.7 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＣＢ Ａ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＦＡ Ａ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＦＢ Ａ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＦＢＸ Ｂ 250 16.9 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＦＲ Ｂ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＦＳ Ａ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＳＡ Ａ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５０ＳＥ Ａ 250 17.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２５５ＦＢ Ａ 255 17.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２５５ＦＢＸ Ｂ 255 17.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２５５ＪＢ Ａ 255 17.4 多結晶
シャープ ＮＤ－２６０ＦＲ Ｂ 260 17.8 多結晶
シャープ ＮＤ－２６０ＭＢ Ａ 260 17.8 多結晶
シャープ ＮＤ－２６０ＭＪ Ａ 260 17.8 多結晶
シャープ ＮＤ－２６０ＳＢ Ａ 260 17.8 多結晶
シャープ ＮＤ－２６５ＦＲ Ｂ 265 18.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２６５ＭＢ Ａ 265 18.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２６５ＭＭ Ａ 265 18.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２６５ＳＢ Ａ 265 18.1 多結晶
シャープ ＮＤ－２７０ＭＭ Ａ 270 18.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２７０ＭＲ Ｂ 270 18.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２７０ＹＣ Ａ 270 18.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２７０ＹＭ Ａ 270 18.2 多結晶
シャープ ＮＤ－２７５ＹＣ Ａ 275 18.5 多結晶
シャープ ＮＤ－２７５ＹＭ Ａ 275 18.5 多結晶
シャープ ＮＤ－３４５ＶＳ Ｂ 345 19.4 多結晶
シャープ ＮＤ－８９Ｂ１Ｃ Ａ 88.5 14.5 多結晶
シャープ ＮＤ－９２Ｂ１Ｃ Ａ 92 15.1 多結晶
シャープ ＮＤ－ＡＦ３２５Ｈ Ａ 325 18.3 多結晶
シャープ ＮＤ－ＡＨ３３０Ｈ Ａ 330 18.5 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｅ２２０Ａ２ Ａ 220 15.0 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｊ６Ｂ１Ｃ Ａ 106 14.5 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｋ１Ｂ１Ｃ Ａ 110.5 15.1 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｒ２２５Ａ２ Ａ 225 15.4 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｒ２４５Ａ５ Ａ 245 16.7 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｒ７Ｂ１Ｃ Ａ 177 14.5 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｒ７Ｖ１Ｃ Ａ 177 14.5 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｓ０Ｌ７Ｈ Ａ 180 15.4 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｓ０Ｌ８Ｈ Ａ 180 15.4 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｓ４Ｂ１Ｃ Ａ 184 15.1 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｓ５Ａ１Ｒ Ａ 185 15.8 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｓ５Ｃ１Ｃ Ａ 185 15.8 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｓ５Ｖ１Ｃ Ａ 185 15.8 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｔ２Ｃ１Ｃ Ａ 192 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｔ２Ｖ１Ｃ Ａ 192 16.4 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｔ８Ｃ１Ｃ Ａ 198 16.9 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｔ８Ｖ１Ｃ Ａ 198 16.9 多結晶
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シャープ ＮＤ－Ｖ０Ｌ７Ｈ Ａ 210 14.3 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｖ２Ｂ１Ｃ Ａ 212 14.5 多結晶
シャープ ＮＤ－Ｗ１Ｂ１Ｃ Ａ 221 15.1 多結晶
シャープ ＮＥ－３３ＫＳ Ａ 33.2 15.0 多結晶
シャープ ＮＥ－３３ＫＳＡ Ａ 33.2 15.0 多結晶
シャープ ＮＥ－３３ＫＳＤ Ａ 33.2 15.0 多結晶
シャープ ＮＥ－３８Ｋ１Ｄ Ａ 38 15.0 多結晶
シャープ ＮＥ－３８Ｋ１ＲＡ Ａ 38 15.0 多結晶
シャープ ＮＥ－５３Ｋ１Ｄ Ａ 52.5 15.1 多結晶
シャープ ＮＥ－５３Ｋ１ＲＡ Ａ 52.5 15.1 多結晶
シャープ ＮＥ－５３ＫＳ Ａ 52.5 15.1 多結晶
シャープ ＮＥ－５３ＫＳＡ Ａ 52.5 15.1 多結晶
シャープ ＮＥ－５３ＫＳＤ Ａ 52.5 15.1 多結晶
シャープ ＮＱ－０９２ＬＤ Ａ 92 19.2 単結晶
シャープ ＮＱ－０９２ＲＤ Ａ 92 19.2 単結晶
シャープ ＮＱ－０９５ＬＤ Ａ 95 19.6 単結晶
シャープ ＮＱ－０９５ＲＤ Ａ 95 19.6 単結晶
シャープ ＮＱ－１０１ＬＥ Ａ 101 20.5 単結晶
シャープ ＮＱ－１０１ＲＥ Ａ 101 20.5 単結晶
シャープ ＮＱ－１０３ＬＧ Ａ 103 20.9 単結晶
シャープ ＮＱ－１０３ＲＧ Ａ 103 20.9 単結晶
シャープ ＮＱ－１３４ＬＷ Ａ 133.5 17.4 単結晶
シャープ ＮＱ－１３５ＡＡ Ａ 135 18.7 単結晶
シャープ ＮＱ－１３８ＡＡ Ａ 137.5 19.1 単結晶
シャープ ＮＱ－１４０ＡＣ Ａ 139.5 19.3 単結晶
シャープ ＮＱ－１４３ＡＤ Ａ 143 19.8 単結晶
シャープ ＮＱ－１４８ＡＤ Ａ 148 20.3 単結晶
シャープ ＮＱ－１５５ＡＥ Ａ 155 21.0 単結晶
シャープ ＮＱ－１５９ＡＧ Ａ 159 21.5 単結晶
シャープ ＮＱ－１９０ＡＡ Ａ 190 18.8 単結晶
シャープ ＮＱ－１９５ＡＡ Ａ 195 19.3 単結晶
シャープ ＮＱ－１９８ＡＣ Ａ 198 19.6 単結晶
シャープ ＮＱ－１９８ＰＸ Ａ 198 19.6 単結晶
シャープ ＮＱ－２０３ＡＤ Ａ 203 20.1 単結晶
シャープ ＮＱ－２０８ＡＥ Ａ 208 20.4 単結晶
シャープ ＮＱ－２０９ＬＷ Ａ 208.5 18.1 単結晶
シャープ ＮＱ－２１０ＡＤ Ａ 210 20.6 単結晶
シャープ ＮＱ－２１７ＡＨ Ａ 217 21.0 単結晶
シャープ ＮＱ－２２０ＡＥ Ａ 220 21.3 単結晶
シャープ ＮＱ－２２０ＨＥ Ａ 220 21.3 単結晶
シャープ ＮＱ－２２５ＡＧ Ａ 225 21.8 単結晶
シャープ ＮＱ－２５３ＡＦ Ａ 253 21.4 単結晶
シャープ ＮＱ－２５６ＡＦ Ａ 256 21.7 単結晶
シャープ ＮＱ－３１Ｓ４Ｗ Ａ 30.8 17.1 単結晶
シャープ ＮＱ－３２Ｓ４Ｂ Ａ 31.8 17.7 単結晶
シャープ ＮＱ－５６Ｓ４Ｗ Ａ 55.8 17.2 単結晶
シャープ ＮＱ－５７Ｓ４Ｂ Ａ 57.3 17.7 単結晶
シャープ ＮＱ－Ｗ２Ａ１Ａ Ａ 222 19.3 単結晶
シャープ ＮＴ－３６ＫＳＤ Ａ 36 16.6 単結晶
シャープ ＮＴ－３７Ｓ４Ｃ Ａ 37 17.0 単結晶
シャープ ＮＴ－３７Ｓ５Ｃ Ａ 37 17.0 単結晶
シャープ ＮＴ－３８Ｓ４Ｅ Ａ 38 17.3 単結晶
シャープ ＮＴ－３８Ｓ５Ｅ Ａ 38 17.3 単結晶
シャープ ＮＴ－３９Ｓ４Ｇ Ａ 39 17.7 単結晶
シャープ ＮＴ－３９Ｓ５Ｇ Ａ 39 17.7 単結晶
シャープ ＮＴ－４１Ｋ１Ｄ Ａ 41 16.5 単結晶
シャープ ＮＴ－４２Ｋ５Ｃ Ａ 42 16.9 単結晶
シャープ ＮＴ－４３Ｋ５Ｅ Ａ 43 17.1 単結晶
シャープ ＮＴ－４４Ｋ５Ｇ Ａ 44 17.5 単結晶
シャープ ＮＴ－５８Ｋ１Ｄ Ａ 58 17.0 単結晶
シャープ ＮＴ－５８ＫＳＤ Ａ 58 17.0 単結晶
シャープ ＮＴ－５９Ｋ５Ｃ Ａ 59 17.3 単結晶
シャープ ＮＴ－５９Ｓ４Ｃ Ａ 59 17.3 単結晶
シャープ ＮＴ－５９Ｓ５Ｃ Ａ 59 17.3 単結晶
シャープ ＮＴ－６１Ｋ５Ｅ Ａ 61 17.6 単結晶
シャープ ＮＴ－６１Ｓ４Ｅ Ａ 61 17.6 単結晶
シャープ ＮＴ－６１Ｓ５Ｅ Ａ 61 17.6 単結晶
シャープ ＮＴ－６３Ｋ５Ｇ Ａ 62.5 18.1 単結晶
シャープ ＮＴ－６３Ｓ４Ｇ Ａ 62.5 18.1 単結晶
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シャープ ＮＴ－６３Ｓ５Ｇ Ａ 62.5 18.1 単結晶
シャープ ＮＴ－９４ＴＣ Ａ 93.5 16.6 単結晶
シャープ ＮＴ－９４ＴＦ Ａ 93.5 16.6 単結晶
シャープ ＮＵ－０６２ＬＡ Ａ 62 16.1 単結晶
シャープ ＮＵ－０６２ＲＡ Ａ 62 16.1 単結晶
シャープ ＮＵ－０８１ＬＢ Ａ 81 16.8 単結晶
シャープ ＮＵ－０８１ＲＢ Ａ 81 16.8 単結晶
シャープ ＮＵ－１１９ＣＡ Ａ 119 16.5 単結晶
シャープ ＮＵ－１２２ＣＢ Ａ 122 16.9 単結晶
シャープ ＮＵ－１６７ＢＡ Ａ 167 16.5 単結晶
シャープ ＮＵ－１７２ＢＢ Ａ 172 17.0 単結晶
シャープ ＮＵ－１８０ＨＷ Ａ 180 15.6 単結晶
シャープ ＮＵ－１８０ＬＷ Ａ 180 15.6 単結晶
シャープ ＮＵ－１８６ＬＮ Ａ 185.5 16.1 単結晶
シャープ ＮＵ－１９２ＬＮ Ａ 192 16.6 単結晶
シャープ ＮＵ－１９７ＡＨ Ａ 197 19.2 単結晶
シャープ ＮＵ－２００ＡＢ Ａ 200 17.3 単結晶
シャープ ＮＵ－２０５ＡＤ Ａ 205 17.8 単結晶
シャープ ＮＵ－２１０ＡＨ Ａ 210 20.4 単結晶
シャープ ＮＵ－２１５ＡＥ Ａ 215 18.5 単結晶
シャープ ＮＵ－２１８ＡＪ Ａ 218 21.1 単結晶
シャープ ＮＵ－２２６ＡＨ Ａ 226 19.2 単結晶
シャープ ＮＵ－２４０ＡＨ Ａ 240 20.4 単結晶
シャープ ＮＵ－２５０ＡＪ Ａ 250 21.2 単結晶
シャープ ＮＵ－２５０ＫＡ Ａ 250 17.2 単結晶
シャープ ＮＵ－２５０ＫＡＺ Ｂ 250 17.2 単結晶
シャープ ＮＵ－２５５ＦＢ Ａ 255 17.5 単結晶
シャープ ＮＵ－２５９ＡＭ Ａ 259 22.5 単結晶
シャープ ＮＵ－２５９ＨＭ Ａ 259 22.5 単結晶
シャープ ＮＵ－２６０ＦＢ Ａ 260 17.9 単結晶
シャープ ＮＵ－２６５ＦＢ Ａ 265 18.2 単結晶
シャープ ＮＵ－２７０ＭＤ Ａ 270 18.5 単結晶
シャープ ＮＵ－２７５ＭＢ Ａ 275 18.7 単結晶
シャープ ＮＵ－２７８ＧＢ Ａ 278 18.3 単結晶
シャープ ＮＵ－２８５ＮＢ Ａ 285 18.7 単結晶
シャープ ＮＵ－２８５ＳＨ Ａ 285 18.7 単結晶
シャープ ＮＵ－２９５ＭＣ Ａ 295 20.0 単結晶
シャープ ＮＵ－３００ＭＣ Ａ 300 20.4 単結晶
シャープ ＮＵ－３０５ＹＣ Ｂ 305 20.7 単結晶
シャープ ＮＵ－３０５ＹＲ Ｂ 305 20.7 単結晶
シャープ ＮＵ－３１０ＳＢ Ａ 310 21.1 単結晶
シャープ ＮＵ－３１０ＹＣ Ａ 310 21.1 単結晶
シャープ ＮＵ－３２５ＫＣ Ｂ 325 21.4 単結晶
シャープ ＮＵ－３３０ＫＣ Ａ 330 21.7 単結晶
シャープ ＮＵ－３３０ＫＤ Ａ 330 21.7 単結晶
シャープ ＮＵ－３７５ＹＣ Ｂ 375 21.2 単結晶
シャープ ＮＵ－３９０ＫＣ Ｂ 390 21.4 単結晶
シャープ ＮＵ－３９５ＫＧ Ｂ 395 21.7 単結晶
シャープ ＮＵ－４３Ｓ４Ｈ Ａ 43 19.5 単結晶
シャープ ＮＵ－４３Ｓ５Ｈ Ａ 43 19.5 単結晶
シャープ ＮＵ－４４０ＫＧ Ｂ 440 22.3 単結晶
シャープ ＮＵ－４４Ｓ４Ｊ Ａ 44 20.0 単結晶
シャープ ＮＵ－４４Ｓ５Ｊ Ａ 44 20.0 単結晶
シャープ ＮＵ－５１Ｋ５Ｈ Ａ 50.5 19.6 単結晶
シャープ ＮＵ－６５Ｋ５Ｈ Ａ 65 19.7 単結晶
シャープ ＮＵ－６５Ｓ４Ｈ Ａ 65 19.7 単結晶
シャープ ＮＵ－６５Ｓ５Ｈ Ａ 65 19.7 単結晶
シャープ ＮＵ－６７Ｓ４Ｊ Ａ 66.5 20.1 単結晶
シャープ ＮＵ－６７Ｓ５Ｊ Ａ 66.5 20.1 単結晶
シャープ ＮＵ－ＪＤ４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｌ２Ｒ１Ｓ Ａ 122 16.8 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｕ８Ｃ１Ｂ Ａ 208 18.0 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｕ８Ｖ１Ｂ Ａ 208 18.0 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｖ５Ｃ１Ｂ Ａ 215 18.6 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｖ５Ｖ１Ｂ Ａ 215 18.6 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｗ５Ｃ１Ｃ Ａ 225 19.2 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｗ５Ｖ１Ｃ Ａ 225 19.2 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｘ２２ＡＦ Ａ 220 18.7 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｘ５Ｃ１Ｃ Ａ 235 20.0 単結晶
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シャープ ＮＵ－Ｘ５Ｖ１Ｃ Ａ 235 20.0 単結晶
シャープ ＮＵ－Ｙ２２ＡＧ Ａ 220 18.7 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２３５Ｍ－５４ Ａ 235 18.2 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２４０Ｍ－５４ Ａ 240 18.6 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２４５Ｐ－６０ Ａ 245 16.7 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２６０Ｐ－６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２６５Ｍ－６０ Ａ 265 18.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー Ｊ３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＨ２３５Ｍ－５４ Ａ 235 18.1 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＨ２５０Ｐ－６０ Ａ 250 17.1 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＨ２５５Ｐ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＨ２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＨ３０５Ｐ－７２ Ａ 305 17.4 多結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２０ＡＡＢＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２０ＡＡＷＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２０ＡＢＢＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２０ＡＢＷＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２５ＡＡＢＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２５ＡＡＷＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２５ＡＢＢＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２２５ＡＢＷＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２３０ＡＡＢＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２３０ＡＡＷＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２３０ＡＢＢＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＣＫ２３０ＡＢＷＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２４５ＡＢＢＮ Ａ 245 17.1 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２４５ＡＢＷＮ Ａ 245 17.1 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２５０ＡＢＢＮ Ａ 250 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２５０ＡＢＷＮ Ａ 250 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２５５ＡＢＢＮ Ａ 255 17.7 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２５５ＡＢＷＮ Ａ 255 17.7 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２６０ＡＢＢＮ Ａ 260 18.1 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＭＥＫ２６０ＡＢＷＮ Ａ 260 18.1 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２０ＡＡＢＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２０ＡＡＷＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２０ＡＢＢＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２０ＡＢＷＮ Ａ 220 17.0 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２５ＡＡＢＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２５ＡＡＷＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２５ＡＢＢＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２２５ＡＢＷＮ Ａ 225 17.4 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２３０ＡＡＢＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２３０ＡＡＷＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２３０ＡＢＢＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＪＰＣＫ２３０ＡＢＷＮ Ａ 230 17.8 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＰＣＡ２２０－Ｊ０４ Ａ 220 16.9 単結晶
ジャパンソーラーファクトリー ＰＣＡ２２０－Ｊ０４Ｓ Ａ 220 16.9 単結晶
シュクメン ＳＥ１９５Ｍ－２４／Ｆ Ａ 195 17.4 単結晶
シュクメン ＳＥ２５０Ｍ－３３／Ｄ Ａ 250 16.8 単結晶
シリケン ＳＬＪ４８Ｐ６Ｌ１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
シリケン ＳＬＪ４８Ｐ６Ｌ２００ Ａ 200 17.1 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２２５ Ａ 225 15.4 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
シリケン ＳＬＪ６０Ｐ６Ｌ２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ２７５ Ａ 275 15.6 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ２８０ Ａ 280 15.9 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ３００ Ａ 300 17.1 多結晶
シリケン ＳＬＪ７２Ｐ６Ｌ３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
シリケン ＳＬＫ４８Ｍ６Ｌ１９０ Ａ 190 16.5 単結晶
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シリケン ＳＬＫ４８Ｍ６Ｌ２００ Ａ 200 17.4 単結晶
シリケン ＳＬＫ４８Ｐ６Ｌ１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
シリケン ＳＬＫ４８Ｐ６Ｌ２００ Ａ 200 17.1 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｍ６Ｌ２３５ Ａ 235 16.4 単結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｍ６Ｌ２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｍ６Ｌ２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｍ６Ｌ２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｍ６Ｌ２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２２５ Ａ 225 15.4 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
シリケン ＳＬＫ６０Ｐ６Ｌ２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｍ６Ｌ２８０ Ａ 280 16.2 単結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｍ６Ｌ２８５ Ａ 285 16.5 単結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｍ６Ｌ２９０ Ａ 290 16.8 単結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｍ６Ｌ２９５ Ａ 295 17.1 単結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｍ６Ｌ３００ Ａ 300 17.4 単結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｍ６Ｌ３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ２７５ Ａ 275 15.6 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ２８０ Ａ 280 15.9 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ３００ Ａ 300 17.1 多結晶
シリケン ＳＬＫ７２Ｐ６Ｌ３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２００Ｄ－７２Ｕ Ａ 200 19.4 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２００Ｍ－４８Ｌ Ａ 200 17.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２０５Ｄ－７２Ｕ Ａ 205 19.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２０５Ｍ－４８Ｌ Ａ 205 17.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２０５Ｍ－４８Ｕ Ａ 205 17.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２１０Ｄ－７２Ｕ Ａ 210 20.4 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２１０Ｍ－４８Ｌ Ａ 210 18.3 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２１０Ｍ－４８Ｕ Ａ 210 18.3 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２１５Ｍ－４８Ｌ Ａ 215 18.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２２０Ｍ－４８Ｌ Ａ 220 19.2 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２２５Ｍ－４８Ｌ Ａ 225 19.7 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２３０Ｍ－４８Ｌ Ａ 230 20.1 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２３５Ｍ－４８Ｌ Ａ 235 20.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２４０Ｐ－６０Ｕ Ａ 240 16.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２４５Ｐ－６０Ｌ Ａ 245 16.7 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２４５Ｐ－６０Ｕ Ａ 245 16.7 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５０Ｍ－６０Ｌ Ａ 250 17.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５０Ｍ－６０Ｕ Ａ 250 17.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５０Ｐ－６０Ｌ Ａ 250 17.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５０Ｐ－６０Ｕ Ａ 250 17.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５５Ｍ－６０Ｌ Ａ 255 17.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５５Ｍ－６０Ｕ Ａ 255 17.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５５Ｐ－６０Ｌ Ａ 255 17.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２５５Ｐ－６０Ｕ Ａ 255 17.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６０Ｍ－６０Ｌ Ａ 260 18.2 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６０Ｍ－６０Ｕ Ａ 260 18.2 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６０Ｐ－６０Ｌ Ａ 260 17.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６０Ｐ－６０Ｕ Ａ 260 17.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６５Ｍ－６０Ｌ Ａ 265 18.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６５Ｍ－６０Ｕ Ａ 265 18.4 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２６５Ｐ－６０Ｌ Ａ 265 18.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２７０Ｍ－６０Ｌ Ａ 270 18.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２７０Ｍ－６０Ｕ Ａ 270 18.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２７０Ｐ－６０Ｌ Ａ 270 18.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２７５Ｍ－６０Ｌ Ａ 275 19.2 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２７５Ｐ－６０Ｌ Ａ 275 18.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２８０Ｍ－６０Ｌ Ａ 280 19.6 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２８０Ｐ－６０Ｌ Ａ 280 19.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２８５Ｍ－６０Ｌ Ａ 285 19.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２８５Ｐ－６０Ｌ Ａ 285 19.5 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９０Ｍ－６０Ｌ Ａ 290 20.3 単結晶
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スカイジャパン ＳＢＪ－２９０Ｐ－６０Ｌ Ａ 290 19.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９０Ｐ－７２Ｌ Ａ 290 16.5 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９０Ｐ－７２Ｕ Ａ 290 16.5 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９５Ｍ－６０Ｌ Ａ 295 20.6 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９５Ｍ－７２Ｌ Ａ 295 17.2 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９５Ｐ－７２Ｌ Ａ 295 16.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－２９５Ｐ－７２Ｕ Ａ 295 16.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３００Ｍ－６０Ｌ Ａ 300 20.4 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３００Ｍ－７２Ｌ Ａ 300 17.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３００Ｍ－７２Ｕ Ａ 300 17.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３００Ｐ－７２Ｌ Ａ 300 17.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３００Ｐ－７２Ｕ Ａ 300 17.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３０５Ｍ－６０Ｕ Ａ 305 20.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３０５Ｍ－７２Ｌ Ａ 305 17.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３０５Ｍ－７２Ｕ Ａ 305 17.7 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３０５Ｐ－７２Ｌ Ａ 305 17.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１０Ｍ－６０Ｕ Ａ 310 21.1 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１０Ｍ－６０ＵＨＶ Ａ 310 21.1 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１０Ｍ－７２Ｌ Ａ 310 18.1 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１０Ｍ－７２Ｕ Ａ 310 18.0 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１０Ｐ－７２Ｌ Ａ 310 17.6 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１０Ｐ－７２Ｕ Ａ 310 17.6 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１５Ｍ－６０Ｕ Ａ 315 21.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１５Ｍ－６０ＵＨＶ Ａ 315 21.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１５Ｍ－７２Ｌ Ａ 315 18.3 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３１５Ｐ－７２Ｌ Ａ 315 17.9 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２０Ｍ－６０Ｕ Ａ 320 21.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２０Ｍ－６０ＵＨＶ Ａ 320 21.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２０Ｍ－７２Ｌ Ａ 320 18.6 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２０Ｍ－７２Ｕ Ａ 320 18.6 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２０Ｐ－７２Ｌ Ａ 320 18.2 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２５Ｍ－６０ＵＨＶ Ａ 325 22.1 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２５Ｍ－７２Ｌ Ａ 325 18.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３２５Ｐ－７２Ｌ Ａ 325 18.5 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３３０Ｍ－７２Ｌ Ａ 330 19.2 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３３０Ｐ－７２Ｌ Ａ 330 18.8 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３３５Ｍ－７２Ｌ Ａ 335 19.5 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３３５Ｐ－７２Ｌ Ａ 335 19.1 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３４０Ｍ－７２Ｌ Ａ 340 19.8 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３４０Ｐ－７２Ｌ Ａ 340 19.4 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３４５Ｍ－７２Ｌ Ａ 345 20.1 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３４５Ｐ－７２Ｌ Ａ 345 19.6 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３５０Ｍ－７２Ｌ Ａ 350 20.4 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３５０Ｐ－７２Ｌ Ａ 350 19.9 多結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３５５Ｍ－７２Ｌ Ａ 355 20.7 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３６０Ｍ－７２Ｌ Ａ 360 20.4 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３７０Ｍ－７２Ｕ Ａ 370 21.0 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３７５Ｍ－７２Ｕ Ａ 375 21.3 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３８０Ｍ－７２Ｕ Ａ 380 21.6 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３８０Ｍ－７２ＵＨＶ Ａ 380 21.6 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３８５Ｍ－７２Ｕ Ａ 385 21.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３８５Ｍ－７２ＵＨＶ Ａ 385 21.9 単結晶
スカイジャパン ＳＢＪ－３９０Ｍ－７２ＵＨＶ Ａ 390 22.1 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－２４０Ｐ－６０Ｋ Ａ 240 16.4 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－２４５Ｐ－６０Ｋ Ａ 245 16.7 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－２５０Ｐ－６０Ｋ Ａ 250 17.1 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－２５５Ｐ－６０Ｋ Ａ 255 17.4 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－２６０Ｐ－６０Ｋ Ａ 260 17.8 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－２９０Ｐ－７２Ｋ Ａ 290 16.5 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－２９５Ｐ－７２Ｋ Ａ 295 16.8 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－３００Ｐ－７２Ｋ Ａ 300 17.1 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－３０５Ｐ－７２Ｋ Ａ 305 17.4 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－３１０Ｐ－７２Ｋ Ａ 310 17.6 多結晶
スカイジャパン ＳＪ－３２５Ｍ－１２０Ｌ Ａ 325 21.4 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３３０Ｍ－１２０Ｌ Ａ 330 21.8 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３３５Ｍ－１２０Ｌ Ａ 335 22.1 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３４０Ｍ－１２０Ｌ Ａ 340 22.4 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３４５Ｍ－１２０Ｌ Ａ 345 22.8 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３５０Ｍ－１２０Ｌ Ａ 350 21.2 単結晶
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スカイジャパン ＳＪ－３５５Ｍ－１２０Ｌ Ａ 355 21.5 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３６０Ｍ－１２０Ｌ Ａ 360 21.8 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３６５Ｍ－１２０Ｌ Ａ 365 22.1 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３７０Ｍ－１２０Ｌ Ａ 370 22.4 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－３９５Ｍ－１４４Ｌ Ａ 395 21.7 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４００Ｍ－１４４Ｌ Ａ 400 22.0 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４０５Ｍ－１４４Ｌ Ａ 405 22.3 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４１０Ｍ－１４４Ｌ Ａ 410 22.5 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４１５Ｍ－１４４Ｌ Ａ 415 22.8 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４３０Ｍ－１４４Ｌ Ａ 430 21.7 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４３５Ｍ－１４４Ｌ Ａ 435 22.0 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４４０Ｍ－１４４Ｌ Ａ 440 22.2 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４４５Ｍ－１４４Ｌ Ａ 445 22.5 単結晶
スカイジャパン ＳＪ－４５０Ｍ－１４４Ｌ Ａ 450 22.8 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３２５ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 325 19.7 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３２５ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 325 19.4 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３３０ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 330 20.0 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３３０ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 330 19.7 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３３５ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 335 20.3 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３３５ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 335 20.0 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３４０ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 340 20.6 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３４０ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 340 20.3 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３４５ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 345 20.9 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３４５ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 345 20.6 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３５０ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 350 21.2 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３５０ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 350 20.9 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３５５ＳＰ（Ｂ）－Ｃ Ａ 355 21.5 単結晶
スカイジャパン ＳＪＺ－３５５ＳＰ（Ｂ）－Ｒ Ａ 355 21.2 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２５０－６０Ｐ Ａ 250 17.1 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２５５－６０Ｐ Ａ 255 17.4 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２６０－６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２６０－６０Ｓ Ａ 260 18.1 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２６５－６０Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２６５－６０Ｓ Ａ 265 18.2 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２７０－６０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２７０－６０Ｓ Ａ 270 18.6 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２７５－６０Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２７５－６０Ｓ Ａ 275 18.9 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２８０－６０Ｐ Ａ 280 19.1 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２８０－６０Ｓ Ａ 280 19.3 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２８５－６０Ｓ Ａ 285 19.6 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２９０－６０Ｓ Ａ 290 20.0 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ２９５－６０Ｓ Ａ 295 20.3 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３１０－７２Ｐ Ａ 310 17.6 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３１５－７２Ｐ Ａ 315 17.9 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３２０－７２Ｐ Ａ 320 18.2 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３２０－７２Ｓ Ａ 320 18.3 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３２５－７２Ｐ Ａ 325 18.5 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３２５－７２Ｓ Ａ 325 18.6 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３３０－７２Ｐ Ａ 330 18.8 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３３０－７２Ｓ Ａ 330 18.9 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３３５－７２Ｐ Ａ 335 19.1 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３３５－７２Ｓ Ａ 335 19.2 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３４０－７２Ｐ Ａ 340 19.4 多結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３４０－７２Ｓ Ａ 340 19.5 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３４５－７２Ｓ Ａ 345 19.8 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３５０－７２Ｓ Ａ 350 20.1 単結晶
セイビ・パーフェクトエナジー ＡＤ３５５－７２Ｓ Ａ 355 20.4 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＣ６０－Ａ Ａ 60 9.0 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ６０－ＲＴ－Ａ Ａ 60 9.0 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ６５－Ａ Ａ 65 9.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ６５－ＲＴ－Ａ Ａ 65 9.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ７０－Ａ Ａ 70 10.5 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ７０－ＲＴ－Ａ Ａ 70 10.5 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ７５－Ａ Ａ 75 11.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ７５－ＲＴ－Ａ Ａ 75 11.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ８０－Ａ Ａ 80 12.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ８０－ＲＴ－Ａ Ａ 80 12.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ８５－Ａ Ａ 85 12.8 化合物
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ソーラーフロンティア ＳＣ８５－ＲＴ－Ａ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ９０－Ａ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＣ９０－ＲＴ－Ａ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１３０－Ｉ Ｂ 130 12.4 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１３０－Ｋ Ａ 130 12.4 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１３０－Ｌ Ａ 130 12.4 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１３０－Ｓ Ａ 130 12.4 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１３５－Ｓ Ａ 135 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１４０－Ｉ Ｂ 140 13.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１４０－Ｋ Ａ 140 13.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１４０－Ｌ Ａ 140 13.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１４０－Ｓ Ａ 140 13.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１４５－Ｋ Ａ 145 13.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１４５－Ｓ Ａ 145 13.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５０－Ｋ Ａ 150 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５０－Ｎ Ａ 150 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５０－Ｓ Ａ 150 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５５－Ｋ Ａ 155 14.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５５－Ｎ Ａ 155 14.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５５－Ｓ Ａ 155 14.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１５５－Ｗ Ａ 155 14.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１６０－Ｓ Ａ 160 15.2 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１６０－Ｗ Ａ 160 15.2 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１６５－Ｓ Ａ 165 15.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１６５－Ｗ Ａ 165 15.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１７０－Ｓ Ａ 170 16.2 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１７０－Ｗ Ａ 170 16.2 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１７５－Ｓ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１７５－Ｗ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１８０－Ｓ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１８０－Ｗ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ１８５－Ｓ Ａ 185 17.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ７０－Ａ Ａ 70 10.5 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ７０－ＲＴ－Ａ Ａ 70 10.5 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ７５－Ａ Ａ 75 11.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ７５－ＲＴ－Ａ Ａ 75 11.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ８０－Ａ Ａ 80 12.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ８０－ＲＴ－Ａ Ａ 80 12.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ８５－Ａ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ８５－ＲＴ－Ａ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ９０－Ａ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦ９０－ＲＴ－Ａ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３２５－１２０Ａ Ａ 325 21.4 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３３０－１２０Ａ Ａ 330 21.8 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３３５－１２０Ａ Ａ 335 22.1 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３４０－１２０Ａ Ａ 340 22.4 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３５５－１２０Ａ Ａ 355 21.5 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３６０－１２０Ａ Ａ 360 21.9 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３６５－１２０Ａ Ａ 365 22.2 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３７０－１２０Ａ Ａ 370 22.5 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３７５－１２０Ａ Ａ 375 22.8 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３９０－１４４Ａ Ａ 390 21.4 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ３９５－１４４Ａ Ａ 395 21.7 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４００－１４４Ａ Ａ 400 22.0 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４０５－１４４Ａ Ａ 405 22.3 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４１０－１４４Ａ Ａ 410 22.5 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４１５－１４４Ａ Ａ 415 22.8 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４３０－１４４Ａ Ａ 430 21.8 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４３５－１４４Ａ Ａ 435 22.0 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４４０－１４４Ａ Ａ 440 22.3 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４４５－１４４Ａ Ａ 445 22.5 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＡ４５０－１４４Ａ Ａ 450 22.8 単結晶
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１７５－ＬＳ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１７５－ＬＸ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１７５－Ｓ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１７５－ＳＳ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１７５－ＷＳ Ａ 175 16.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－ＬＳ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－ＬＸ Ａ 180 17.2 化合物
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ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－Ｓ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－ＳＡ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－ＳＳ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－Ｗ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８０－ＷＳ Ａ 180 17.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８５－Ｓ Ａ 185 17.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８５－ＳＡ Ａ 185 17.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８５－ＳＳ Ａ 185 17.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８５－Ｗ Ａ 185 17.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１８５－ＷＳ Ａ 185 17.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９０－Ｓ Ａ 190 18.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９０－ＳＡ Ａ 190 18.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９０－ＳＳ Ａ 190 18.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９０－Ｗ Ａ 190 18.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９０－ＷＳ Ａ 190 18.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９５－Ｓ Ａ 195 18.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９５－ＳＡ Ａ 195 18.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＫ１９５－Ｗ Ａ 195 18.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ１００－Ｃ Ａ 100 15.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ１００－Ｄ Ａ 100 15.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ８５－Ａ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ８５－Ｃ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ８５－ＲＴ－Ｂ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ８５－ＲＴ－Ｃ Ａ 85 12.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９０－Ａ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９０－Ｃ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９０－ＲＴ－Ｂ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９０－ＲＴ－Ｃ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９５－Ｃ Ａ 95 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９５－Ｄ Ａ 95 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＬ９５－ＲＴ－Ｃ Ａ 95 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１００－Ｒ Ａ 100 14.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１０５－Ｒ Ａ 105 15.4 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１１０－Ｒ Ａ 110 16.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１１０－Ｒ１ Ａ 110 16.4 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１１０－Ｒ２ Ａ 110 17.0 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１１５－Ｒ Ａ 115 16.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１１５－Ｒ１ Ａ 115 17.2 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１１５－Ｒ２ Ａ 115 17.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１２０－Ｒ１ Ａ 120 17.9 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１２０－Ｒ２ Ａ 120 18.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ１２５－Ｒ１ Ａ 125 18.7 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＭ９５－Ｒ Ａ 95 13.9 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＲ１００－Ａ Ａ 100 15.1 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＲ１０５－Ａ Ａ 105 15.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＲ９０－Ａ Ａ 90 13.6 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＲ９５－Ａ Ａ 95 14.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＴ１６０－Ａ Ａ 160 14.9 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＴ１６５－Ａ Ａ 165 15.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＴ１７０－Ａ Ａ 170 15.8 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＴ１７５－Ａ Ａ 175 16.3 化合物
ソーラーフロンティア ＳＦＴ１８０－Ａ Ａ 180 17.1 化合物
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２２０ Ａ 220 15.0 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２２０－Ｙ Ａ 220 15.0 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２２５ Ａ 225 15.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２２５－Ｙ Ａ 225 15.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２３０－Ｙ Ａ 230 15.7 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２３５－Ｙ Ａ 235 16.0 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２４０－Ｙ Ａ 240 16.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２４５－Ｙ Ａ 245 16.7 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２５０－Ｙ Ａ 250 17.1 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２５５Ｄ Ａ 255 17.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２５５－Ｙ Ａ 255 17.4 多結晶
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ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６０Ｄ Ａ 260 17.8 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６０－Ｙ Ａ 260 17.8 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６５Ｄ Ａ 265 18.1 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６５Ｅ Ａ 265 17.9 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２６５－Ｙ Ａ 265 18.1 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２７０Ｄ Ａ 270 18.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２７０Ｅ Ａ 270 18.3 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２７５Ｅ Ａ 275 18.6 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３０５Ｄ Ａ 305 17.4 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３１０Ｄ Ａ 310 17.6 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３１５Ｄ Ａ 315 17.9 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３２０Ｄ Ａ 320 18.2 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３２０Ｅ Ａ 320 18.0 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３２５Ｅ Ａ 325 18.3 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３３０Ｅ Ａ 330 18.6 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１５６Ｐ－３３５Ｅ Ａ 335 18.9 多結晶
ソプレイ ＳＲ－１８０ Ａ 180 16.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－１８５ Ａ 185 16.6 単結晶
ソプレイ ＳＲ－１９０ Ａ 190 17.0 単結晶
ソプレイ ＳＲ－１９５ Ａ 195 17.5 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２０５ Ａ 205 18.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２４０－Ｙ Ａ 240 16.7 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２４５－Ｙ Ａ 245 17.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２５０－Ｙ Ａ 250 17.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２５５－Ｙ Ａ 255 17.7 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２６５Ｄ Ａ 265 18.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２７０Ｄ Ａ 270 18.8 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２７５Ｄ Ａ 275 19.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２８０Ｄ Ａ 280 19.5 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２８０Ｅ Ａ 280 19.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２８５Ｅ Ａ 285 19.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２９０Ｅ Ａ 290 19.7 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２９５ Ａ 295 17.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－２９５Ｅ Ａ 295 20.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３００ Ａ 300 17.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３００Ｅ Ａ 300 20.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３０５Ｅ Ａ 305 20.8 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３１５Ｄ Ａ 315 18.3 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３２０Ｄ Ａ 320 18.6 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３２５ Ａ 325 18.9 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３２５Ｄ Ａ 325 18.9 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３３０Ｄ Ａ 330 19.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３３５Ｄ Ａ 335 19.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３３５Ｅ Ａ 335 19.0 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３４０Ｅ Ａ 340 19.3 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３４５Ｅ Ａ 345 19.6 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３５０Ｅ Ａ 350 19.9 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３５５Ｅ Ａ 355 20.1 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３６０Ｅ Ａ 360 20.4 単結晶
ソプレイ ＳＲ－３６５Ｅ Ａ 365 20.7 単結晶
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ソプレイ ＳＲ－３７０Ｅ Ａ 370 21.0 単結晶
ソプレイ ＳＲＭ－６０－Ｅ－３１０ Ｂ 310 21.1 単結晶
ソプレイ ＳＲＭ－６０－Ｅ－３１５ Ｂ 315 21.5 単結晶
ソプレイ ＳＲＭ－６０－Ｅ－３３０ Ｂ 330 21.8 単結晶
ソプレイ ＳＲＭ－７２－Ｅ－３７５ Ｂ 375 21.3 単結晶
ソプレイ ＳＲＰ－６０－２６５ Ｂ 265 17.9 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＡ０７０ＮＳ Ａ 70 15.9 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＡ０７７ＮＨ Ａ 77 15.8 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＡ０７７ＮＭ Ａ 77 15.8 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＡ１６５ＮＳ Ａ 165 16.1 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＥ１９０ＰＳ Ａ 190 16.2 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＥ２００ＳＳ Ａ 200 17.1 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＧ１９０ＰＳ Ａ 190 16.2 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＧ１９５ＮＳ Ａ 195 16.6 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＧ２００ＳＳ Ａ 200 17.1 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＳ０４８ＮＳ Ａ 48 16.4 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＳ０６４ＮＳ Ａ 64 16.4 多結晶
ダイキン工業 ＤＫＪＳ０８０ＮＳ Ａ 80 16.4 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ０９０Ｐ－Ｂ－２４ Ａ 90 15.4 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ０９５Ｐ－Ｂ－２４ Ａ 95 16.2 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ１００Ｐ－Ｂ－２４ Ａ 100 17.1 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ１３０－Ａ－４８ Ａ 130 17.5 単結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ１９０－Ａ－７２ Ａ 190 17.0 単結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ２３０Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 230 15.7 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ２３５Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 235 16.0 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ２４０Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 240 16.4 多結晶
タイタンＰＶ ＴＤＭ２５５Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 255 17.4 多結晶
タイタンＰＶ ＴＳＭ２６５Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 265 18.1 多結晶
タイタンＰＶ ＴＳＭ２７０Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 270 18.4 多結晶
タイタンＰＶ ＴＳＭ２７５Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 275 18.8 多結晶
タイタンＰＶ ＴＳＭ２８０Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 280 19.1 多結晶
タイタンＰＶ ＴＳＭ２８５Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 285 19.5 多結晶
タイタンＰＶ ＴＳＭ２９０Ｐ－Ｂ－６０ Ａ 290 19.8 多結晶
ダックス ＰＵＬ－２４５Ｐ－６０　 Ａ 245 16.7 多結晶
ダックス ＰＵＬ－２５０Ｍ－６０　 Ａ 250 17.4 単結晶
ダックス ＰＵＬ－２５０Ｐ－６０　 Ａ 250 17.1 多結晶
ダックス ＰＵＬ－２５５Ｍ－６０　 Ａ 255 17.7 単結晶
ダックス ＰＵＬ－２５５Ｐ－６０　 Ａ 255 17.4 多結晶
ダックス ＰＵＬ－２６０Ｍ－６０　 Ａ 260 18.1 単結晶
ダックス ＰＵＬ－２６０Ｐ－６０　 Ａ 260 17.8 多結晶
ダックス ＰＵＬ－２６５Ｍ－６０　 Ａ 265 18.4 単結晶
ダックス ＰＵＬ－２７０Ｍ－６０　 Ａ 270 18.8 単結晶
ダックス ＰＵＬ－２９０Ｐ－７２　 Ａ 290 16.5 多結晶
ダックス ＰＵＬ－２９５Ｐ－７２　 Ａ 295 16.8 多結晶
ダックス ＰＵＬ－３００Ｍ－７２　 Ａ 300 17.4 単結晶
ダックス ＰＵＬ－３００Ｐ－７２　 Ａ 300 17.1 多結晶
ダックス ＰＵＬ－３０５Ｍ－７２　 Ａ 305 17.7 単結晶
ダックス ＰＵＬ－３０５Ｐ－７２　 Ａ 305 17.4 多結晶
ダックス ＰＵＬ－３１０Ｍ－７２　 Ａ 310 18.0 単結晶
ダックス ＰＵＬ－３１０Ｐ－７２　 Ａ 310 17.6 多結晶
ダックス ＰＵＬ－３１５Ｍ－７２　 Ａ 315 18.3 単結晶
ダックス ＰＵＬ－３２０Ｍ－７２　 Ａ 320 18.6 単結晶
ダックス ＰＵＬ－３２５Ｍ－７２　 Ａ 325 18.9 単結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｄ０６１２ｗ Ｂ 252 15.0 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｄ２０９ Ｂ 63 14.3 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｄ４０９ Ｂ 126 14.3 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｄ４１２ Ｂ 170 14.5 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｄ６０６ Ｂ 126 14.3 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｓ０６１２ｃｂｓ Ｂ 252 15.0 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｋｓ６０９ Ｂ 189 14.3 多結晶
タミヤ製作所 ＳｏＲ－ｓｓ０６１２ｗｂｓ Ｂ 217.1 20.3 単結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＧＩＮ　Ｐ６Ｆ－６０－２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２４５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 245 16.7 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２５０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 250 17.1 多結晶
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ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２５５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 255 17.4 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２６０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 260 17.8 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２６０Ｐ６Ｃ－３０Ａ Ａ 260 17.6 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２６５Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 265 18.1 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２６５Ｐ６Ｃ－３０Ａ Ａ 265 17.9 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２７０Ｐ６Ｃ－３０ Ａ 270 18.4 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ２７０Ｐ６Ｃ－３０Ａ Ａ 270 18.3 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ３１０Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 310 17.6 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ３１０Ｐ６Ｃ－３６Ａ Ａ 310 17.5 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ３１５Ｐ６Ｃ－３６ Ａ 315 17.9 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＭ３１５Ｐ６Ｃ－３６Ａ Ａ 315 17.8 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２６０Ｐ Ａ 260 17.8 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２６５Ｐ Ａ 265 18.1 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２７０Ｐ Ａ 270 18.4 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２７５Ｐ Ａ 275 18.8 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２８０Ｐ Ａ 280 19.1 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２８５Ｐ Ａ 285 19.5 多結晶
ディンプレックス・ジャパン ＤＸＰＶＳＥ－２９０Ｐ Ａ 290 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ（Ｈ）－３０５ Ｂ 305 20.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ（Ｈ）－３１０ Ｂ 310 21.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ（Ｈ）－３１５ Ｂ 315 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ（Ｈ）－３２０ Ｂ 320 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－３０５ Ｂ 305 20.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－３１０ Ｂ 310 21.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－３１５ Ｂ 315 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６６０Ｍ－３２０ Ｂ 320 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ（Ｈ）－３５０ Ｂ 350 19.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ（Ｈ）－３５５ Ｂ 355 20.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ（Ｈ）－３６０ Ｂ 360 20.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ（Ｈ）－３６５ Ｂ 365 20.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ（Ｈ）－３７０ Ｂ 370 20.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ－３５０ Ｂ 350 19.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ－３５５ Ｂ 355 20.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ－３６０ Ｂ 360 20.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ－３６５ Ｂ 365 20.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６７２Ｍ－３７０ Ｂ 370 20.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ（Ｈ）－２９５ Ｂ 295 20.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ（Ｈ）－３００ Ｂ 300 20.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ（Ｈ）－３０５ Ｂ 305 20.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ（Ｈ）－３１０ Ｂ 310 21.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ（Ｈ）－３１５ Ｂ 315 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ６０Ｍ－３１５ Ｂ 315 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ（Ｈ）－３８０ Ｂ 380 20.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ（Ｈ）－３８５ Ｂ 385 21.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ（Ｈ）－３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ（Ｈ）－３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ（Ｈ）－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３８０ Ｂ 380 20.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３８５ Ｂ 385 21.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｅ７２Ｍ－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ６０Ｍ－３２０ Ｂ 320 21.1 単結晶
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テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ６０Ｍ－３２５ Ｂ 325 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ６０Ｍ－３３０ Ｂ 330 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ６０Ｍ－３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ６０Ｍ－３４０ Ｂ 340 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７２Ｍ－３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７２Ｍ－３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７２Ｍ－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７２Ｍ－４０５ Ｂ 405 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７２Ｍ－４１０ Ｂ 410 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７２Ｍ－４１５ Ｂ 415 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７８Ｍ－４３０ Ｂ 430 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７８Ｍ－４３５ Ｂ 435 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７８Ｍ－４４０ Ｂ 440 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７８Ｍ－４４５ Ｂ 445 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｇ７８Ｍ－４５０ Ｂ 450 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ６０Ｍ－３５５ Ｂ 355 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ６０Ｍ－３６０ Ｂ 360 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ６０Ｍ－３６５ Ｂ 365 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ６０Ｍ－３７０ Ｂ 370 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ６０Ｍ－３７５ Ｂ 375 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ７２Ｍ－４３０ Ｂ 430 21.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ７２Ｍ－４３５ Ｂ 435 21.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ７２Ｍ－４４０ Ｂ 440 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ７２Ｍ－４４５ Ｂ 445 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｉ７２Ｍ－４５０ Ｂ 450 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｌ７２Ｍ－４３０ Ｂ 430 21.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｌ７２Ｍ－４３５ Ｂ 435 21.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｌ７２Ｍ－４４０ Ｂ 440 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｌ７２Ｍ－４４５ Ｂ 445 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｌ７２Ｍ－４５０ Ｂ 450 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ６Ｌ７２Ｍ－４５５ Ｂ 455 22.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７２Ｍ－５１０ Ｂ 510 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７２Ｍ－５１５ Ｂ 515 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７２Ｍ－５２０ Ｂ 520 22.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７２Ｍ－５２５ Ｂ 525 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７２Ｍ－５３０ Ｂ 530 22.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７８Ｍ－５７０ Ｂ 570 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７８Ｍ－５７５ Ｂ 575 22.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７８Ｍ－５８０ Ｂ 580 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７８Ｍ－５８５ Ｂ 585 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＤ７Ｇ７８Ｍ－５９０ Ｂ 590 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ５７２Ｍ－１９５ Ａ 195 17.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ５７２Ｍ－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ５７２Ｍ－２０５ Ａ 205 18.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６２４Ｍ－１２０ Ｂ 120 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６４８Ｍ－２１０ Ａ 210 17.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６４８Ｍ－２１５ Ａ 215 18.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６４８Ｍ－２２０ Ａ 220 18.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３２０ Ａ 320 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３２５ Ａ 325 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ（Ｈ）－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２６５ Ａ 265 18.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３２５ Ａ 325 21.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
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テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３４０ Ａ 340 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｍ－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ（Ｈ）－２９０ Ａ 290 19.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ（Ｈ）－２９５ Ａ 295 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ（Ｈ）－３００ Ａ 300 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２９０ Ａ 290 19.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－２９５ Ａ 295 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６６０Ｐ－３００ Ａ 300 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３１０ Ａ 310 17.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３１５ Ａ 315 18.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３２０ Ａ 320 18.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｍ－４１０ Ａ 410 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ（Ｈ）－３４５ Ａ 345 19.0 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ（Ｈ）－３５０ Ａ 350 19.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ（Ｈ）－３５５ Ａ 355 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ（Ｈ）－３６０ Ａ 360 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３００　　 Ａ 300 17.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３４５ Ａ 345 19.0 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３５０ Ａ 350 19.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３５５ Ａ 355 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７２Ｐ－３６０ Ａ 360 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７８Ｍ－４１０ Ａ 410 20.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７８Ｍ－４１５ Ａ 415 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７８Ｍ－４２０ Ａ 420 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７８Ｍ－４２５ Ａ 425 21.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６７８Ｍ－４３０ Ａ 430 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ（Ｈ）－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ（Ｈ）－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ（Ｈ）－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ（Ｈ）－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ（Ｈ）－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ（Ｈ）－３５５ Ａ 355 23.4 単結晶
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テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ－３４５ Ａ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ－３５０ Ａ 350 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ６０Ｍ－３５５ Ａ 355 23.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－４１５ Ａ 415 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－４２０ Ａ 420 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ（Ｈ）－４２５ Ａ 425 23.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－４１５ Ａ 415 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－４２０ Ａ 420 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７２Ｍ－４２５ Ａ 425 23.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７８Ｍ－４２５ Ｂ 425 21.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７８Ｍ－４３０ Ｂ 430 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７８Ｍ－４３５ Ｂ 435 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７８Ｍ－４４０ Ｂ 440 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｆ７８Ｍ－４４５ Ｂ 445 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ６０Ｍ－３２０ Ｂ 320 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ６０Ｍ－３２５ Ｂ 325 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ６０Ｍ－３３０ Ｂ 330 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ６０Ｍ－３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ６０Ｍ－３４０ Ｂ 340 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ６０Ｍ－３４５ Ｂ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ７２Ｍ－３８５ Ｂ 385 21.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ７２Ｍ－３９０ Ｂ 390 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ７２Ｍ－３９５ Ｂ 395 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ７２Ｍ－４００ Ｂ 400 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ７２Ｍ－４０５ Ｂ 405 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｇ７２Ｍ－４１０ Ｂ 410 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３２０ Ａ 320 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３２５ Ａ 325 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３４０ Ｂ 340 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３４５ Ｂ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ（Ｈ）－３５０ Ｂ 350 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３３０ Ａ 330 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３３５ Ｂ 335 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３４０ Ｂ 340 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３４５ Ｂ 345 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｍ－３５０ Ｂ 350 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ（Ｈ）－２９５ Ａ 295 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ（Ｈ）－３００ Ａ 300 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ－２９５ Ａ 295 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ６０Ｐ－３００ Ａ 300 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
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テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－３９５ Ａ 395 21.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－４００ Ａ 400 22.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－４０５ Ａ 405 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｍ－４１０ Ｂ 410 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－３４５ Ａ 345 19.0 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－３５０ Ａ 350 19.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－３５５ Ａ 355 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－３６０ Ａ 360 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－３９０ Ｂ 390 19.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－３９５ Ｂ 395 19.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－４００ Ｂ 400 20.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－４０５ Ｂ 405 20.4 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－４１０ Ｂ 410 20.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－４１５ Ｂ 415 20.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ（Ｈ）－４２０ Ｂ 420 21.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３４５ Ａ 345 19.0 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３５０ Ａ 350 19.2 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３５５ Ａ 355 19.5 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３６０ Ａ 360 19.8 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３９０ Ｂ 390 19.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－３９５ Ｂ 395 19.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－４００ Ｂ 400 20.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－４０５ Ｂ 405 20.4 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－４１０ Ｂ 410 20.6 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－４１５ Ｂ 415 20.9 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｈ７２Ｐ－４２０ Ｂ 420 21.1 多結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ６０Ｍ－３５５ Ｂ 355 21.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ６０Ｍ－３６０ Ｂ 360 21.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ６０Ｍ－３６５ Ｂ 365 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ６０Ｍ－３７０ Ｂ 370 22.3 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ６０Ｍ－３７５ Ｂ 375 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ７２Ｍ－４３５ Ｂ 435 21.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ７２Ｍ－４４０ Ｂ 440 22.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ７２Ｍ－４４５ Ｂ 445 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ７２Ｍ－４５０ Ｂ 450 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ７２Ｍ－４５５ Ｂ 455 22.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ６Ｌ７２Ｍ－４６０ Ｂ 460 23.1 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５１０ Ｂ 510 21.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５１５ Ｂ 515 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５２０ Ｂ 520 22.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５２５ Ｂ 525 22.5 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５３０ Ｂ 530 22.7 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５３５ Ｂ 535 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５４０ Ｂ 540 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５４５ Ｂ 545 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７２Ｍ－５５０ Ｂ 550 23.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７８Ｍ－５７０ Ｂ 570 22.0 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７８Ｍ－５７５ Ｂ 575 22.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７８Ｍ－５８０ Ｂ 580 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７８Ｍ－５８５ Ｂ 585 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ７Ｆ７８Ｍ－５９０ Ｂ 590 22.8 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ８Ｑ５０Ｍ－４８５ Ｂ 485 21.9 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ８Ｑ５０Ｍ－４９０ Ｂ 490 22.2 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ８Ｑ５０Ｍ－４９５ Ｂ 495 22.4 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ８Ｑ５０Ｍ－５００ Ｂ 500 22.6 単結晶
テルサンソーラー ＴＰ８Ｑ５０Ｍ－５０５ Ｂ 505 22.9 単結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＵＳ２５５Ｐ Ｂ 255 17.4 多結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２２０Ｍ Ａ 220 19.1 単結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２２０Ｍ２ Ｂ 220 18.9 単結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２５５Ｐ Ｂ 255 17.4 多結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２７７Ｍ Ａ 277 19.3 単結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２７７Ｍ２ Ｂ 277 19.0 単結晶
デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２８０Ｍ Ａ 280 19.5 単結晶
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デンカシンキ ＤＳ－ＷＭ２８５Ｍ Ａ 285 19.4 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－１６０Ｍ－３６ Ａ 160 18.6 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２０５Ｍ－４８ Ａ 205 17.8 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２１５Ｍ－４８ Ａ 215 18.7 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２４０Ｍ－５４ Ａ 240 18.6 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２６０Ｍ－６０ Ａ 260 18.1 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２６０Ｗ－６０Ｍ Ｂ 260 18.1 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２６５Ｐ－６０ Ｂ 265 18.1 多結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２７０Ｍ－６０ Ａ 270 18.8 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２７５Ｐ－６０ Ｂ 275 18.6 多結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２９０Ｍ－６０ Ａ 290 19.7 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－２９５Ｍ－６０ Ｂ 295 20.1 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３００Ｍ－６０ Ｂ 300 20.4 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３００Ｍ－６０ＤＧＢ Ｂ 300 20.4 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３０５Ｍ－６０ Ａ 305 20.8 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３０５Ｍ－６０ＤＧＢ Ｂ 305 20.8 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３１０Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３１０Ｗ－７２Ｍ Ｂ 310 18.0 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３１５Ｍ－６０ Ｂ 315 21.5 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３２０Ｐ－７２ Ｂ 320 18.2 多結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３２５Ｍ－７２ Ａ 325 18.9 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３２５Ｐ－７２ Ｂ 325 18.3 多結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３３０Ｐ－７２ Ｂ 330 18.6 多結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－３６０Ｍ－７２ Ｂ 360 20.4 単結晶
テンフィールズファクトリー １０ＦＦ－４００Ｍ－１４４ Ｂ 400 22.0 単結晶
トワダソーラー ＡＳＥＣ－２６５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
トワダソーラー ＡＳＥＣ－２８０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 280 19.1 単結晶
トワダソーラー ＡＳＥＣ－３１０Ｇ６Ｍ Ａ 310 17.6 多結晶
トワダソーラー ＡＳＥＣ－３２０Ｇ６Ｍ Ａ 320 18.2 多結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－２６０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 260 17.8 多結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－２６５Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 265 18.1 多結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－２７０Ｇ６Ｍ６Ａ Ａ 270 18.4 多結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－２８０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 280 19.5 単結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－２８５Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 285 19.8 単結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－２９０Ｇ６Ｓ６Ａ Ａ 290 20.2 単結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－３１０Ｇ６Ｍ Ａ 310 17.6 多結晶
トワダソーラー ＧＴＥＣ－３２０Ｇ６Ｍ Ａ 320 18.2 多結晶
トワダソーラー ＴＳ１９０Ｍ２４ＳＳ Ａ 190 16.2 多結晶
トワダソーラー ＴＳ１９５Ｍ２４ＳＳ Ａ 195 16.6 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２００Ｍ２４ＳＳ Ａ 200 17.1 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２０５Ｍ２４ＳＳ Ａ 205 17.5 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２１０Ｍ２４ＳＳ Ａ 210 17.9 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２１５Ｍ２４ＳＳ Ａ 215 18.4 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２４０Ｍ３０ＳＳ Ａ 240 16.4 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２４５Ｍ３０ＳＳ Ａ 245 16.7 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２５０Ｍ３０ＳＳ Ａ 250 17.1 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２５５Ｍ３０ＳＳ Ａ 255 17.4 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２６０Ｍ３０ＳＳ Ａ 260 17.8 多結晶
トワダソーラー ＴＳ２６５Ｍ３０ＳＳ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－２８０ＰＲ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－２８５ＰＲ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－２９０ＰＲ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－２９５ＰＲ Ａ 295 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－３００ＰＲ Ａ 300 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－３０５ＰＲ Ａ 305 20.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－３１０ＰＲ Ａ 310 21.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＣＭ６６０Ｍ－３１５ＰＲ Ａ 315 21.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｍ－３０５ＰＲ Ａ 305 20.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｍ－３１０ＰＲ Ａ 310 21.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｍ－３１５ＰＲ Ａ 315 21.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｍ－３２０ＰＲ Ａ 320 21.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｐ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｐ－２８０ＰＲ Ａ 280 18.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｐ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｐ－２８５ＰＲ Ａ 285 19.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＨＭＬ６６０Ｐ－２９０ＰＲ Ａ 290 19.6 多結晶
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ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－３００ＰＲ Ａ 300 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－３０５ＰＲ Ａ 305 20.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－３１０ＰＲ Ａ 310 21.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－３１５ＰＲ Ａ 315 21.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－３２０ＰＲ Ａ 320 21.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｍ－３２５ＰＲ Ａ 325 22.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｐ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｐ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｐ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｐ－２８５ＰＲ Ａ 285 19.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＬＷ６６０Ｐ－２９０ＰＲ Ａ 290 19.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５×１２５－３６－Ｍ（Ｌ）　ＳＩ　０９５Ｗ Ａ 95 17.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５×１２５－３６－Ｍ（Ｌ）　ＳＩ　１００Ｗ Ａ 100 17.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５×１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　ＳＩ　１９５Ｗ Ａ 195 17.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５×１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　ＳＩ　２０５Ｗ Ａ 205 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　１８０Ｗ Ａ 180 16.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　１８５Ｗ Ａ 185 16.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　１９０Ｗ Ａ 190 17.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　１９５Ｗ Ａ 195 17.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　２００Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥ１２５ｘ１２５－７２－Ｍ（Ｌ）　ＳＩ　２００Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３３５Ｊ－ＭＢ Ａ 335 22.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３４０Ｃ－ＭＢ Ａ 340 22.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３４０Ｊ－ＭＢ Ａ 340 22.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３４０Ｊ－ＭＢＤ Ａ 340 22.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３４５Ｃ－ＭＢ Ａ 345 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３４５Ｊ－ＭＢ Ａ 345 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３４５Ｊ－ＭＢＤ Ａ 345 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３５０Ｃ－ＭＢ Ａ 350 23.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３７０Ｌ－ＭＣ Ａ 370 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３７５Ｃ－ＭＣ Ａ 375 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３７５Ｌ－ＭＣ Ａ 375 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０Ｍ３８０Ｃ－ＭＣ Ａ 380 23.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１２０ＭＲ３３０Ｊ Ａ 330 21.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１３５４ＭＡ－２４０ Ａ 240 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１３５４ＭＡ－２４５ Ａ 245 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１３５４ＭＡ－２５０ Ａ 250 19.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１３５４ＭＡ－２５５ Ａ 255 19.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４００Ｊ－ＭＢ Ａ 400 22.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４０５Ｊ－ＭＢ Ａ 405 22.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４１０Ｃ－ＭＢ Ａ 410 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４１０Ｊ－ＭＢ Ａ 410 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４１０Ｊ－ＭＢＤ Ａ 410 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４１５Ｃ－ＭＢ Ａ 415 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４１５Ｊ－ＭＢ Ａ 415 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４１５Ｊ－ＭＢＤ Ａ 415 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４２０Ｃ－ＭＢ Ａ 420 23.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４２０Ｊ－ＭＢ Ａ 420 23.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４４５Ｃ－ＭＣＤ Ａ 445 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４４５Ｌ－ＭＣＤ Ａ 445 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５０Ｃ－ＭＣ Ａ 450 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５０Ｃ－ＭＣＤ Ａ 450 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５０Ｌ－ＭＣ Ａ 450 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５０Ｌ－ＭＣＤ Ａ 450 22.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５５Ｃ－ＭＣ Ａ 455 23.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５５Ｌ－ＭＣ Ａ 455 23.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ４５５Ｌ－ＭＣＤ Ａ 455 23.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５３５Ｊ－ＭＤＤ Ａ 535 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５３５Ｌ－ＭＤＤ Ａ 535 22.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５４０Ｊ－ＭＤ Ａ 540 22.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５４０Ｊ－ＭＤＤ Ａ 540 22.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５４０Ｌ－ＭＤＤ Ａ 540 22.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５４５Ｊ－ＭＤ Ａ 545 22.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５４５Ｊ－ＭＤＤ Ａ 545 22.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５４５Ｌ－ＭＤ Ａ 545 22.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５５０Ｊ－ＭＤ Ａ 550 23.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５５０Ｌ－ＭＤ Ａ 550 23.1 単結晶
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ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４Ｍ５５５Ｌ－ＭＤ Ａ 555 23.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４ＭＲ３９５Ｊ Ａ 395 21.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１４４ＭＲ４００Ｊ Ａ 400 22.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３１５Ｃ Ａ 315 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３２０ Ａ 320 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３２０Ｃ Ａ 320 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３２５ Ａ 325 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３２５Ｃ Ａ 325 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３３０ Ａ 330 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３３０Ｃ Ａ 330 20.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ１７５４ＭＡ－３３５ Ａ 335 20.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２２０－ＢＫ Ａ 220 18.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２２５ Ａ 225 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２２５－ＢＫ Ａ 225 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２３０ Ａ 230 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２３０－ＢＫ Ａ 230 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２３５ Ａ 235 20.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ（Ｌ）２３５－ＢＫ Ａ 235 20.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ２２５－ＢＫ Ａ 225 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ２３０－ＢＫ Ａ 230 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６４８Ｍ２３５－ＢＫ Ａ 235 20.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６５０Ｍ２５０ Ａ 250 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６５０Ｍ２５５ Ａ 255 20.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６５０Ｍ２６０ Ａ 260 21.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６５０Ｍ２６５ Ａ 265 21.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６５０Ｍ２７０ Ａ 270 22.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２７５－ＢＫ Ａ 275 18.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２８０ Ａ 280 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２８０－ＢＫ Ａ 280 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２８５ Ａ 285 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２８５－ＢＫ Ａ 285 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２９０ Ａ 290 19.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２９０－ＢＫ Ａ 290 19.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２９５ Ａ 295 20.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ（Ｌ）２９５－ＢＫ Ａ 295 20.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２７０Ａ Ａ 270 18.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２７５Ａ Ａ 275 18.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２７５Ａ（４）－ＬＳ Ａ 275 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８０Ａ Ａ 280 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８０Ａ（４）－ＬＳ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８０－ＢＫ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８０－ＳＥ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８０－ＴＧ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８５Ａ Ａ 285 19.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８５Ａ（４）－ＬＳ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８５－ＢＫ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８５－ＳＥ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２８５－ＴＧ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９０Ａ Ａ 290 19.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９０－ＢＫ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９０－ＳＥ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９０－ＴＧ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９５Ａ Ａ 295 20.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９５－ＢＫ Ａ 295 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９５－ＳＥ Ａ 295 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ２９５－ＴＧ Ａ 295 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３００Ａ Ａ 300 20.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３００－ＳＥ Ａ 300 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３００－ＴＧ Ａ 300 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
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ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｍ３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０ＭＰ２９０Ａ（４） Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０ＭＰ２９５Ａ（４） Ａ 295 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０ＭＰ３００Ａ（４） Ａ 300 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０ＭＰ３０５Ａ（４） Ａ 305 20.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０ＭＰ３１０Ａ（４） Ａ 310 21.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２６０－ＴＧ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２６５－ＳＥ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２６５－ＴＧ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２７０－ＳＥ Ａ 270 18.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２７０－ＴＧ Ａ 270 18.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２７５－ＳＥ Ａ 275 18.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２７５－ＴＧ Ａ 275 18.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６６０Ｐ２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３５５－１５Ｖ Ａ 355 20.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３６０－１５Ｖ Ａ 360 20.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３６５－１５Ｖ Ａ 365 20.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３７０－１５Ｖ Ａ 370 21.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３７５－１５Ｖ Ａ 375 21.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３８０－１５Ｖ Ａ 380 21.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｍ３８５－１５Ｖ Ａ 385 21.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３１５－ＳＥ Ａ 315 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３２０－ＳＥ Ａ 320 18.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３２５－ＳＥ Ａ 325 18.5 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３３５－１５Ｖ Ａ 335 18.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３４０－１５Ｖ Ａ 340 19.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３４５－１５Ｖ Ａ 345 19.5 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３５０－１５Ｖ Ａ 350 19.7 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ６７２Ｐ３５５－１５Ｖ Ａ 355 20.0 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ１Ｂ－３１０ Ａ 310 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ１Ｂ－３１５ Ａ 315 19.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ１Ｂ－３２０ Ａ 320 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ１Ｂ－３２５ Ａ 325 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ１Ｂ－３３０ Ａ 330 19.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ９Ｂ－２３５ Ａ 235 18.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ９Ｂ－２４０ Ａ 240 18.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ９Ｂ－２４５ Ａ 245 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲ－ＥＭ９Ｂ－２５０ Ａ 250 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－４８－Ｍ　ＳＩ　２１５Ｗ Ａ 215 18.3 単結晶
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ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－４８－Ｍ　ＳＩ　２１５Ｗ－ＢＫ Ａ 215 18.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－４８－Ｍ　ＳＩ　２２０Ｗ Ａ 220 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－４８－Ｍ　ＳＩ　２２０Ｗ－ＢＫ Ａ 220 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－４８－Ｍ　ＳＩ　２２５Ｗ Ａ 225 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－４８－Ｍ　ＳＩ　２２５Ｗ－ＢＫ Ａ 225 19.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２６５Ｗ Ａ 265 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２６５Ｗ－ＢＫ Ａ 265 18.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２６５Ｗ－ＴＧ Ａ 265 18.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７０Ｗ Ａ 270 18.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７０Ｗ－ＢＫ Ａ 270 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７０Ｗ－ＳＥ Ａ 270 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７０Ｗ－ＴＧ Ａ 270 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７５Ｗ Ａ 275 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７５Ｗ－ＢＫ Ａ 275 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７５Ｗ－ＳＥ Ａ 275 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２７５Ｗ－ＴＧ Ａ 275 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２８０Ｗ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２８０Ｗ－ＢＫ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２８０Ｗ－ＳＥ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２８０Ｗ－ＴＧ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２８５Ｗ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２８５Ｗ－ＳＥ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２９０Ｗ Ａ 290 19.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２６５Ｗ Ａ 265 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２７０Ｗ Ａ 270 18.8 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２７５Ｗ Ａ 275 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２８０Ｗ Ａ 280 19.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２８５Ｗ Ａ 285 19.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－７２－Ｍ　ＳＩ　３１０Ｗ Ａ 310 18.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－７２－Ｍ　ＳＩ　３１５Ｗ Ａ 315 18.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－７２－Ｍ　ＳＩ　３２０Ｗ Ａ 320 18.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６×１５６－７２－Ｍ　ＳＩ　３２５Ｗ Ａ 325 18.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２４５Ｗ Ａ 245 17.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２５０Ｗ Ａ 250 17.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２５５Ｗ Ａ 255 17.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ　ＳＩ　２６０Ｗ Ａ 260 18.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２５０Ｗ Ａ 250 17.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２５５Ｗ Ａ 255 17.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ１５６ｘ１５６－６０－Ｍ－Ｈ　ＳＩ　２６０Ｗ Ａ 260 18.1 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１０Ｍ－２６５ Ａ 265 18.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１０Ｍ－２７０ Ａ 270 18.5 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１０Ｍ－２７５ Ａ 275 18.9 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３２０Ｗ Ａ 320 18.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３２０Ｗ－ＳＥ Ａ 320 18.2 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３２５Ｗ Ａ 325 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３２５Ｗ－ＳＥ Ａ 325 18.4 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３３０Ｗ Ａ 330 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３３０Ｗ－ＳＥ Ａ 330 18.7 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３３５Ｗ Ａ 335 19.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３３５Ｗ－１５Ｖ Ａ 335 19.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３３５Ｗ－ＳＥ Ａ 335 19.0 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３４０Ｗ Ａ 340 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３４０Ｗ－１５Ｖ Ａ 340 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３４０Ｗ－ＳＥ Ａ 340 19.3 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３４５Ｗ Ａ 345 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＭ－ＣＳ６６１２Ｍ－３４５Ｗ－１５Ｖ Ａ 345 19.6 単結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２６０Ｗ－ＳＥ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２６０Ｗ－ＴＧ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２６５Ｗ－ＳＥ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２６５Ｗ－ＴＧ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２７０Ｗ Ａ 270 18.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２７０Ｗ－ＳＥ Ａ 270 18.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２７０Ｗ－ＴＧ Ａ 270 18.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２７５Ｗ－ＳＥ Ａ 275 18.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２７５Ｗ－ＴＧ Ａ 275 18.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２８０Ｗ Ａ 280 18.9 多結晶
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ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２６５Ｗ Ａ 265 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２７０Ｗ Ａ 270 18.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２７５Ｗ Ａ 275 18.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－７２－Ｐ　ＳＩ　２９５Ｗ Ａ 295 16.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－７２－Ｐ　ＳＩ　３００Ｗ Ａ 300 17.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－７２－Ｐ　ＳＩ　３０５Ｗ Ａ 305 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－７２－Ｐ　ＳＩ　３１０Ｗ Ａ 310 17.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６×１５６－７２－Ｐ　ＳＩ　３１５Ｗ Ａ 315 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ　ＳＩ　２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ１５６ｘ１５６－６０－Ｐ－Ｈ　ＳＩ　２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１０Ｐ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１０Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１０Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１０Ｐ－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１０Ｐ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３０５Ｗ Ａ 305 17.4 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３１０Ｗ Ａ 310 17.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３１０Ｗ－ＳＥ Ａ 310 17.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３１５Ｗ Ａ 315 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３１５Ｗ－ＳＥ Ａ 315 17.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２０Ｗ Ａ 320 18.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２０Ｗ－ＳＥ Ａ 320 18.2 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２５Ｗ Ａ 325 18.5 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２５Ｗ－１５Ｖ Ａ 325 18.3 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３２５Ｗ－ＳＥ Ａ 325 18.5 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３３０Ｗ Ａ 330 18.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３３０Ｗ－１５Ｖ Ａ 330 18.6 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３３５Ｗ Ａ 335 18.9 多結晶
ネクストエナジー・アンド・リソース ＮＥＲＰ－ＣＳ６６１２Ｐ－３３５Ｗ－１５Ｖ Ａ 335 18.9 多結晶
ネクスパワー ＮＴ－１４０ＡＦ Ａ 140 9.5 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１４０ＡＸ Ａ 140 9.5 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１４５ＡＦ Ａ 145 9.9 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１４５ＡＸ Ａ 145 9.9 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１５０ＡＦ Ａ 150 10.2 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１５０ＡＸ Ａ 150 10.2 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１５５ＡＦ Ａ 155 10.5 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１５５ＡＸ Ａ 155 10.5 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１６０ＡＦ Ａ 160 10.9 薄膜
ネクスパワー ＮＴ－１６０ＡＸ Ａ 160 10.9 薄膜
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１２８０１－ＳＱ Ａ 128 16.4 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１３１０１－ＴＬ Ａ 131 16.3 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１３１０１－ＴＲ Ａ 131 16.3 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１３６０１－ＳＱ Ａ 136 17.4 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１４１０１－ＴＬ Ａ 141 17.5 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１４１０１－ＴＲ Ａ 141 17.5 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１４３０１－ＳＱ Ａ 143 16.3 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１５４０１－ＳＱ Ａ 154 17.5 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１９００１－ＳＱ Ａ 190 16.2 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ１９５０１－ＳＱ Ａ 195 16.6 多結晶
ノーリツ ＰＶＭＤ－Ｐ２０５０１－ＳＱ Ａ 205 17.5 多結晶
ハイブリッド太陽電池研究所 ＳＵＮＰＲＡＹ－ＮＩ－２００Ｍ Ｂ 200 22.0 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２００ＢＫ１ Ａ 200 19.7 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２００ＢＫ５ Ａ 200 19.7 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２００ＮＫＨ１ Ａ 200 17.9 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２００ＮＫＨ５ Ａ 200 17.9 単結晶
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パナソニック ＨＩＰ－２０５ＢＫＨ１ Ａ 205 18.6 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１０ＢＫＨ１ Ａ 210 19.1 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１０ＢＫＨ５ Ａ 210 19.1 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１０ＮＫＨ１ Ａ 210 18.8 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１０ＮＫＨ５ Ａ 210 18.8 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１０ＮＫＨ５－３ Ａ 210 18.8 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１５ＮＫＨ５ Ａ 215 19.3 単結晶
パナソニック ＨＩＰ－２１５ＮＫＨ５－３ Ａ 215 19.3 単結晶
パナソニック ＨＩＴ－Ｂ２００Ｊ０１ Ａ 200 19.7 単結晶
パナソニック ＨＩＴ－Ｂ２０５Ｊ０１ Ａ 205 20.2 単結晶
パナソニック ＨＩＴ－Ｎ２２５ＳＪ２８ Ａ 225 20.2 単結晶
パナソニック ＨＩＴ－Ｎ２３０ＳＪ１３ Ａ 230 20.6 単結晶
パナソニック ＨＩＴ－Ｎ２３０ＳＪ１６ Ａ 230 20.6 単結晶
パナソニック ＭＤ－ＨＨ２１０Ｔ Ａ 210 18.8 単結晶
パナソニック ＭＤ－ＨＨ２１５Ｔ Ａ 215 19.3 単結晶
パナソニック ＭＤ－ＨＨ２３０Ｔ Ａ 230 20.6 単結晶
パナソニック ＭＤ－ＰＨ１５４Ｔ Ａ 154 15.8 多結晶
パナソニック ＭＤ－ＰＨ２０８Ｍ Ａ 208.4 15.8 多結晶
パナソニック ＭＤ－ＰＨ２２７Ｙ Ａ 227.3 15.5 多結晶
パナソニック ＭＰ６－２２７Ｊ０１ Ａ 227.3 15.5 多結晶
パナソニック ＶＢＨ０７０ＷＪ０１Ｌ Ａ 70 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨ０７０ＷＪ０１Ｒ Ａ 70 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨ１３２０５Ｔ Ａ 205 20.2 単結晶
パナソニック ＶＢＨ２４５ＷＪ０３Ｎ Ａ 245 22.0 単結晶
パナソニック ＶＢＨ２９３ＣＪ４９Ｎ Ａ 293 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＨ２５０ＡＪ０１Ａ Ａ 250 20.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ０４７ＡＪ０４ Ａ 47 18.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ０４９ＳＪ１０ Ａ 49 19.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ０７０ＷＪ０１Ｌ Ａ 70 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ０７０ＷＪ０１Ｒ Ａ 70 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ０７２ＡＪ０３ Ａ 72 19.4 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ０７５ＳＪ１０ Ａ 75 20.2 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１１６ＳＪ０６ Ａ 116 20.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１２０ＳＪ０６ Ａ 120 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１２０ＳＪ０８ Ａ 120 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１２０ＳＪ２１ Ａ 120 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１２０ＳＪ３３ Ａ 120 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１２０ＳＪ４４ Ａ 120 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１２０ＷＪ０１ Ａ 120 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ１３１ＳＪ２６ Ａ 131 21.1 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２１０ＤＪ０１ Ａ 210 18.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２２５ＤＪ０５ Ａ 225 20.2 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３０ＳＪ４１ Ａ 230 20.6 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３２ＳＪ５２ Ａ 232 20.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３３ＳＪ０１ Ａ 233 20.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３３ＳＪ０１Ａ Ａ 233 20.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３５ＳＪ０２Ｂ Ａ 235 21.1 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３５ＳＪ２２Ｂ Ａ 235 21.1 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３５ＷＪ０１ Ａ 235 21.1 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３８ＳＪ２３ Ａ 238 21.3 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３８ＳＪ２３Ａ Ａ 238.1 21.3 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２３８ＳＪ２４Ｂ Ａ 238 21.3 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ０１ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ２１ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ２２Ｂ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ３４ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ３４Ｂ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ３５Ａ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ３６Ｂ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ４１ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ４２Ｂ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４０ＳＪ５１ Ａ 240 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４２ＷＪ０１ Ａ 242 21.7 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４３ＳＪ２１ Ａ 243 21.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４３ＳＪ３３ Ａ 243 21.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４３ＳＪ３４Ｂ Ａ 243 21.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４３ＳＪ４１ Ａ 243 21.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４３ＳＪ４４ Ａ 243 21.8 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４３ＳＪ５６ Ａ 243 21.8 単結晶
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パナソニック ＶＢＨＮ２４４ＳＪ３３ Ａ 244 21.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４４ＳＪ３４Ｂ Ａ 244 21.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４５ＳＪ２１ Ａ 245 22.0 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４５ＳＪ３３ Ａ 245 22.0 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４５ＳＪ４４ Ａ 245 22.0 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４５ＷＪ０１ Ａ 245 22.0 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４５ＷＪ０３ Ａ 245 22.0 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４７ＷＪ０１ Ａ 247 22.1 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２４８ＳＪ３１ Ａ 248 22.2 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２５０ＳＪ３１ Ａ 250 22.4 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２５０ＳＪ３３ Ａ 250 22.4 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２５０ＳＪ４４ Ａ 250 22.4 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２５０ＷＪ０１ Ａ 250 22.4 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２５２ＷＪ０１ Ａ 252 22.6 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２５５ＷＪ０１ Ａ 255 22.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２８５ＳＪ３９ Ａ 285 20.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２８５ＳＪ４０ Ａ 285 20.9 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２９０ＳＪ２７ Ａ 290 21.3 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ２９３ＳＪ４９ Ａ 293 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ３２０ＳＪ４８ Ａ 320 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＨＮ３２５ＳＪ５３ Ａ 325 21.8 単結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２２７ＡＪ０３ Ａ 227.3 15.5 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２４０ＡＪ０１ Ａ 240 16.4 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２４０ＡＪ０２ Ａ 240 16.4 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２４０ＡＪ０３ Ａ 240 16.4 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２４５ＡＪ０１ Ａ 245 16.7 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２４５ＡＪ０４ Ａ 245 16.7 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２５０ＡＪ０４ Ａ 250 17.1 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２５５ＡＪ０４ Ａ 255 17.4 多結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２６５ＡＪ１１ Ａ 265 21.9 単結晶
パナソニック ＶＢＭＳ２８５ＡＪ０５ Ａ 285 19.5 単結晶
パナソニック ＶＢＭＳ３１５ＡＪ０８ Ａ 315 21.5 単結晶
パナソニック ＶＢＭＳ３３０ＡＪ１０ Ａ 330 21.8 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１００Ｐ－１２／Ｂａｈ Ａ 100 17.1 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１０５Ｐ－１２／Ｂａｈ Ａ 105 17.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１１０Ｐ－１２／Ｂａｈ Ａ 110 18.6 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１４０Ｐ－１２／Ｂｋ Ａ 140 17.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１４５Ｐ－１２／Ｂｋ Ａ 145 18.4 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１５０Ｐ－１２／Ｂｅ Ａ 150 17.1 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１５０Ｐ－１２／Ｂｋ Ａ 150 19.0 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１５５Ｐ－１２／Ｂｅ Ａ 155 17.5 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－１６０Ｐ－１２／Ｂｅ Ａ 160 18.0 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２１０Ｐ－１６／Ｂｄ Ａ 210 17.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２１５Ｐ－１６／Ｂｄ Ａ 215 18.2 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２４５Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 245 16.7 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２５０Ｐ－１８／Ｂｂ Ｂ 250 17.1 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２５０Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 250 17.1 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２５５Ｐ－１８／Ｂｂ Ｂ 255 17.4 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２５５Ｐ－１８／Ｂｂｆ Ａ 255 17.4 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２６０Ｐ－１８／Ｂｂ Ｂ 260 17.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２６５－１８／Ｃｂｂ Ａ 265 18.4 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２６５Ｐ－１８／Ｂｂ Ａ 265 18.1 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２６５Ｐ－１８／Ｂｂｄ Ａ 265 17.9 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２６５Ｐ－１８／Ｂｂｄ－１ Ａ 265 17.9 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２６５Ｐ－１８／Ｂｂｊ Ａ 265 18.1 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７０－１８／Ｃｂ Ｂ 270 18.8 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７０－１８／Ｃｂｂ Ａ 270 18.8 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７０Ｐ－１８／Ｂｂ Ａ 270 18.4 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７０Ｐ－１８／Ｂｂｄ Ａ 270 18.3 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７０Ｐ－１８／Ｂｂｄ－１ Ａ 270 18.3 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７０Ｐ－１８／Ｂｂｊ Ａ 270 18.4 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７５－１８／Ｃｂ Ａ 275 19.1 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７５－１８／Ｃｂｂ Ａ 275 19.1 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７５Ｐ－１８／Ｂｂ Ａ 275 18.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７５Ｐ－１８／Ｂｂｄ Ａ 275 18.6 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２７５Ｐ－１８／Ｂｂｄ－１ Ａ 275 18.6 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２８０－１８／Ｃｂ Ａ 280 19.5 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２８０－１８／Ｃｂｂ Ａ 280 19.5 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２８０－１８／Ｃｂｄ Ａ 280 19.1 単結晶
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ハレオンソーラー ＨＲ－２８５－１８／Ｃｂ Ａ 285 19.8 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２８５－１８／Ｃｂｄ Ａ 285 19.4 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２９０－１８／Ｃｂ Ａ 290 19.7 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－２９０－２４／Ｃａ Ａ 290 16.4 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３１０Ｐ－２４／Ｂａ Ａ 310 17.6 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３１５－２４／Ｃａｂ Ａ 315 18.3 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３１５Ｐ－２４／Ｂａ Ａ 315 17.9 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３１５Ｐ－２４／Ｂａｄ Ａ 315 17.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２０－２４／Ｃａ Ａ 320 18.6 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２０－２４／Ｃａｂ Ａ 320 18.6 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２０Ｐ－２４／Ｂａ Ａ 320 18.2 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２０Ｐ－２４／Ｂａｄ Ａ 320 18.0 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２５－２４／Ｃａ Ａ 325 18.9 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２５－２４／Ｃａｂ Ａ 325 18.9 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２５Ｐ－２４／Ｂａ Ａ 325 18.5 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３２５Ｐ－２４／Ｂａｄ Ａ 325 18.3 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３０－２４／Ｃａ Ａ 330 19.1 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３０－２４／Ｃａｂ Ａ 330 19.1 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３０Ｐ－２４／Ｂａ Ａ 330 18.8 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３０Ｐ－２４／Ｂａｄ Ａ 330 18.6 多結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３５－２４／Ｃａ Ａ 335 19.4 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３５－２４／Ｃａｂ Ａ 335 19.4 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３３５－２４／Ｃａｄ Ａ 335 19.0 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３４０－２４／Ｃａ Ａ 340 19.7 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３４０－２４／Ｃａｄ Ａ 340 19.3 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３４５－２４／Ｃａ Ａ 345 19.6 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－３５０－２４／Ｃａ Ａ 350 19.9 単結晶
ハレオンソーラー ＨＲ－７５Ｐ－１２／Ｂｅｈ Ａ 75 17.1 多結晶
ハレオンソーラー ＳＣＨＯＴＴ　ＰＯＷＥＲ　ＴＭ　ＰＯＬＹ２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハレオンソーラー ＳＣＨＯＴＴ　ＰＯＷＥＲ　ＴＭ　ＰＯＬＹ２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２４０ＭＢ－Ｂ０４ Ｂ 240 16.4 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２４０ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２４０ＳＢ Ａ 240 16.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２４５ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２４５ＳＢ Ａ 245 17.0 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２５０ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２５０ＳＢ Ａ 250 17.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２５５ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２５５ＳＢ Ａ 255 17.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６０ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６０Ｎ－ＡＮ３ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６０ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 260 17.6 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６０ＳＢ Ａ 260 18.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６０ＳＥ－Ｖ０１ Ａ 260 17.8 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６５ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 265 18.1 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６５ＮＢ－ＡＮ３ Ａ 265 18.1 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６５ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 265 17.9 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２６５ＳＥ－Ｖ０１ Ａ 265 18.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７０ＮＢ－ＡＮ３ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７０ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 270 18.3 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７０ＳＥ－Ｖ０１ Ａ 270 18.5 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７０ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 270 18.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７５ＮＢ－ＡＮ３ Ａ 275 18.8 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７５ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 275 18.6 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７５ＳＥ－Ｖ０１ Ａ 275 18.8 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２７５ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 275 18.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２８０ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 280 18.9 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２８０ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 280 19.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２８５ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 285 19.3 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２８５ＴＢ－ＡＮ３ Ａ 285 19.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２８５ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 285 19.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９０ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 290 19.6 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９０ＴＢ－ＡＮ３ Ａ 290 19.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９０ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 290 19.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９５ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 295 20.0 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９５ＳＤ Ａ 295 17.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９５ＴＢ－ＡＮ３ Ａ 295 20.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ２９５ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 295 20.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３００ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 300 17.1 多結晶
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ハンソルテクニクス ＨＳ３００ＰＢ－ＡＮ１ Ａ 300 20.3 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３００ＳＤ Ａ 300 17.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３００ＴＢ－ＡＮ３ Ａ 300 20.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３００ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 300 20.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３０５ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 305 17.4 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３０５ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１０ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 310 17.6 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１０ＮＤ－ＡＮ３ Ａ 310 17.6 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１０ＳＤ－Ｖ０１ Ａ 310 17.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１０ＵＢ－ＡＨ２ Ａ 310 20.5 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１０ＵＢ－ＡＮ１ Ａ 310 21.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１５ＭＥ－Ｖ０１ Ａ 315 17.9 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１５ＮＤ－ＡＮ３ Ａ 315 17.9 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１５ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 315 17.8 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１５ＳＤ－Ｖ０１ Ａ 315 18.0 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３１５ＵＢ－ＡＨ２ Ａ 315 20.8 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２０ＮＤ－ＡＮ３ Ａ 320 18.2 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２０ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 320 18.0 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２０ＳＤ－Ｖ０１ Ａ 320 18.3 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２０ＵＢ－ＪＨ２ Ａ 320 21.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２５ＮＤ－ＡＮ３ Ａ 325 18.5 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２５ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 325 18.3 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２５ＳＤ－Ｖ０１ Ａ 325 18.6 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３２５ＵＢ－ＪＨ２ Ａ 325 21.5 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３３０ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 330 18.6 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３３０ＳＤ－Ｖ０１ Ａ 330 18.8 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３３０ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 330 18.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３３５ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 335 18.9 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３３５ＴＤ－ＡＮ３ Ａ 335 19.0 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３３５ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 335 19.0 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３４０ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 340 19.2 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３４０ＴＤ－ＡＮ３ Ａ 340 19.3 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３４０ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 340 19.3 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３４５ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 345 19.5 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３４５ＴＤ－ＡＮ３ Ａ 345 19.6 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３４５ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 345 19.6 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３５０ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 350 19.7 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３５０ＴＤ－ＡＮ３ Ａ 350 19.9 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３５０ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 350 19.9 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３５５ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 355 20.0 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３５５ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 355 20.1 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３６０ＰＤ－ＡＮ１ Ａ 360 20.3 多結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３６０ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 360 20.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３６５ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 365 20.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３７０ＵＤ－ＡＨ２ Ａ 370 20.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３７０ＵＤ－ＡＮ１ Ａ 370 21.0 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３７５ＵＤ－ＡＨ２ Ａ 375 20.6 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３８０ＵＤ－ＡＨ２ Ａ 380 20.9 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３８０ＵＤ－ＪＨ２ Ａ 380 20.9 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３８５ＵＤ－ＪＨ２ Ａ 385 21.2 単結晶
ハンソルテクニクス ＨＳ３９０ＵＤ－ＪＨ２ Ａ 390 21.5 単結晶
ハンソルテクニクス ＰＶ－ＨＳＭＢＡ１ＢＧ２４４ Ａ 244 17.0 単結晶
ハンソルテクニクス ＰＶ－ＨＳＭＢＡ１ＢＧ２４７ Ａ 247 17.2 単結晶
ハンソルテクニクス ＰＶ－ＨＳＭＢＡ１ＢＧ２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ハンソルテクニクス ＰＶ－ＨＳＭＢＡ１ＢＧ２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ハンソルテクニクス ＰＶ－ＨＳＭＢＡ１ＢＧ２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＡ－１－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２３５ Ａ 235 16.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２３５Ｂ Ａ 235 16.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２３５Ｗ Ａ 235 16.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２４０ Ａ 240 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２４０Ｂ Ａ 240 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２４０Ｗ Ａ 240 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２４５Ｂ Ａ 245 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２４５Ｗ Ａ 245 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２５０Ｂ Ａ 250 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２５０Ｗ Ａ 250 17.4 単結晶
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ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２５５Ｂ Ａ 255 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２５５Ｗ Ａ 255 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２６０Ｂ Ａ 260 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２６０Ｗ Ａ 260 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２６５Ｂ Ａ 265 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｍ６－ＨＢ－１－２６５Ｗ Ａ 265 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＡ－１－２４０Ｅ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２３０Ｂ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２３０Ｗ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２３５Ｂ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２３５Ｗ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２４０Ｂ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２４５Ｂ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５０Ｂ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５０Ｅ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５５Ｂ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５５Ｅ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＢ－１－２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２５５Ｅ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２６０Ｅ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２６５Ｅ Ａ 265 18.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２７０Ｅ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２７０Ｌ Ａ 270 18.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ６０Ｐ６－ＰＣ－１－２７０ＬＥ Ａ 270 18.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２８０ Ａ 280 16.2 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２８０Ｂ Ａ 280 16.2 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２８０Ｗ Ａ 280 16.2 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２８５ Ａ 285 16.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２８５Ｂ Ａ 285 16.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２８５Ｗ Ａ 285 16.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２９０ Ａ 290 16.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２９０Ｂ Ａ 290 16.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２９０Ｗ Ａ 290 16.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２９５ Ａ 295 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２９５Ｂ Ａ 295 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－２９５Ｗ Ａ 295 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３００ Ａ 300 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３００Ｂ Ａ 300 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３００Ｗ Ａ 300 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３０５Ｂ Ａ 305 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３０５Ｗ Ａ 305 17.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３１０Ｂ Ａ 310 18.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３１０Ｗ Ａ 310 18.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３１５ Ａ 315 18.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３１５Ｂ Ａ 315 18.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３１５Ｗ Ａ 315 18.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３２０ Ａ 320 18.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３２０Ｂ Ａ 320 18.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｍ６－ＨＢ－１－３２０Ｗ Ａ 320 18.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２８０ Ａ 280 15.9 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２８０Ｂ Ａ 280 15.9 多結晶
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ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２８０Ｗ Ａ 280 15.9 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２８５Ｂ Ａ 285 16.2 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２８５Ｗ Ａ 285 16.2 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９０Ｂ Ａ 290 16.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９０Ｅ Ａ 290 16.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９０Ｗ Ａ 290 16.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９５Ｂ Ａ 295 16.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９５Ｅ Ａ 295 16.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－２９５Ｗ Ａ 295 16.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－３００Ｂ Ａ 300 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－３００Ｗ Ａ 300 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＢ－１－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３０５Ｅ Ａ 305 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３１０Ｅ Ａ 310 17.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３１５Ｅ Ａ 315 17.9 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３２０Ｌ Ａ 320 18.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＨＳＬ７２Ｐ６－ＰＣ－１－３２０ＬＥ Ａ 320 18.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＢＡＳＥ－Ｇ２　２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　２４０ Ａ 240 16.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　２４５ Ａ 245 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　２５０ Ａ 250 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　２５５ Ａ 255 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　２６０ Ａ 260 17.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　２６５ Ａ 265 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ　２３５ Ａ 235 16.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ　２４０ Ａ 240 16.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ　２４５ Ａ 245 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ　２５０ Ａ 250 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ　２５５ Ａ 255 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２４０ Ａ 240 16.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２４５ Ａ 245 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２５０ Ａ 250 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２５５ Ａ 255 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２６０ Ａ 260 17.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２６５ Ａ 265 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２７５ Ａ 275 18.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ２　２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ３　２５０ Ａ 250 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ３　２５５ Ａ 255 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ３　２６０ Ａ 260 17.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ３　２６５ Ａ 265 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ３　２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ４．１　２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ４．１　２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ４．１　３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ４．１　３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ５．１　３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＢＬＫ－Ｇ５．１　３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＢＬＫ－Ｇ８　３４０ Ａ 340 21.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．２　３８０ Ａ 380 21.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．２　３８５ Ａ 385 21.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．２　３９０ Ａ 390 22.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．２　３９５ Ａ 395 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．３　３８０ Ａ 380 21.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．３　３８５ Ａ 385 21.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．３　３９０ Ａ 390 22.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．３　３９５ Ａ 395 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ５．３　４００ Ａ 400 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ６．３　４０５ Ａ 405 21.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ６．３　４１５ Ａ 415 22.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ６．３　４２０ Ｂ 420 22.6 単結晶
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ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ６．３　４２５ Ａ 425 22.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ７．３　３９５ Ａ 395 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ７．３　４００ Ａ 400 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ７．３　４０５ Ａ 405 22.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ７．３　４１０ Ｂ 410 23.2 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ８．３／ＢＦＧ　４１５ Ａ 415 22.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｌ－Ｇ８．３／ＢＦＧ　４２０ Ｂ 420 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＭＬ－Ｇ９　３８５ Ａ 385 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＭＬ－Ｇ９　３９０ Ａ 390 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＭＳ－Ｇ９　２３５ Ａ 235 22.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　Ｓ－Ｇ６　２８０ Ａ 280 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＸＬ－Ｇ９．３　４５０ Ｂ 450 22.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＸＬ－Ｇ９．３　４５５ Ａ 455 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＸＬ－Ｇ９．３　４６０ Ａ 460 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＸＬ－Ｇ９．３／ＢＦＧ　４５０ Ｂ 450 22.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＸＬ－Ｇ９．３／ＢＦＧ　４５５ Ｂ 455 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ　ＸＳ－Ｇ６　１８５ Ａ 185 22.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ５　３１５ Ａ 315 21.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ５　３２０ Ａ 320 21.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ５　３２５ Ａ 325 22.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ５　３３０ Ａ 330 22.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ５　３３５ Ａ 335 22.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ５　３４０ Ａ 340 23.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ６　３３５ Ａ 335 21.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ６　３４０ Ａ 340 21.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ６　３４５ Ａ 345 22.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ６　３５０ Ａ 350 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ６　３５５ Ａ 355 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ６　３６０ Ａ 360 23.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ７　３３０ Ａ 330 22.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ７　３３５ Ａ 335 22.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ７　３４０ Ｂ 340 23.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ９　３５０ Ａ 350 22.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ９　３５５ Ａ 355 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＤＵＯ－Ｇ９＋　３５５ Ａ 355 22.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ４．２　３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ４．２　３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ４．５　３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ４．５　３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ４．５　３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ５．２　３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ５．２　３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ５．２　３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｌ－Ｇ５．２　３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ　１９５ Ａ 195 16.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ　２００ Ａ 200 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ　２０５ Ａ 205 17.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ３　２００ Ａ 200 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ３　２０５ Ａ 205 17.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ３　２１０ Ａ 210 17.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ３　２１５ Ａ 215 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ３　２２０ Ａ 220 18.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ３　２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ４．１　２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ４．１　２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ５．１　２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　Ｓ－Ｇ５．１　２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＸＳ－Ｇ３　１４０ Ａ 140 17.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＸＳ－Ｇ３　１４５ Ａ 145 18.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＸＳ－Ｇ３　１５０ Ａ 150 19.2 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＸＳ－Ｇ４．１　１５５ Ａ 155 19.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＸＳ－Ｇ４．１　１６０ Ａ 160 20.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ　ＸＳ－Ｇ５．１　１６５ Ａ 165 21.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２４５ Ａ 245 16.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２５０ Ａ 250 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２５５ Ａ 255 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２６０ Ａ 260 17.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２６５ Ａ 265 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
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ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２７５ Ａ 275 18.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ２　２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２５０ Ａ 250 17.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２５５ Ａ 255 17.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２６０ Ａ 260 17.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２６５ Ａ 265 18.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２７０ Ａ 270 18.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２７５ Ａ 275 18.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３　２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ３．１　３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．１　２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．１　３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．１　３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．１　３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．１　３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．１　３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．４　３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．４　３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．４　３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ４．４　３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ５．１　３００ Ａ 300 20.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ５．１　３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ５．１　３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＥＡＫ－Ｇ５．１　３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　ＢＦＲ－Ｇ４．１　２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　ＢＦＲ－Ｇ４．１　２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　ＢＦＲ－Ｇ４．１　２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　ＢＦＲ－Ｇ４．１　２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　ＢＦＲ－Ｇ４．１　２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．１　３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．１　３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．１　３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．１　３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．１　３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．１　３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．２　３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．２　３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．２　３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｌ－Ｇ４．２　３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｓ－Ｇ４．１　２１５ Ａ 215 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｓ－Ｇ４．１　２２０ Ａ 220 18.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ　Ｓ－Ｇ４．１　２２５ Ａ 225 19.2 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ３　２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ３　２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．１　２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．１　２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．１　２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．１　２８５ Ａ 285 19.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．２　２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．２　２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．３　２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．３　２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＬＵＳ－Ｇ４．３　２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ　Ｌ－Ｇ５　３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ　Ｌ－Ｇ５．１　３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ　Ｌ－Ｇ５．１　３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ　Ｌ－Ｇ５．２　３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ　Ｌ－Ｇ５．２　３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ　Ｌ－Ｇ５．２　３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ－Ｇ５．１　２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＯＷＥＲ－Ｇ５．１　２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＩＭＥ－Ｇ５．１　２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＩＭＥ－Ｇ５．１　２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ　Ｇ３　２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ　Ｇ３　２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
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ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ　ＭＪ＋　２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ２　２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ３　２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ３　２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ３　２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ３　２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ３　２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ３　２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ４．１　２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ４．１　２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン Ｑ．ＰＲＯ－Ｇ４．１　２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１７５Ｌ Ａ 175 15.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１７５Ｌ－Ｂ Ａ 175 15.7 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１８０Ｌ Ａ 180 16.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１８０Ｌ－Ｂ Ａ 180 16.1 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１８５Ｌ Ａ 185 16.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１８５Ｌ－Ｂ Ａ 185 16.6 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１９０Ｌ Ａ 190 17.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１９０Ｌ－Ｂ Ａ 190 17.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１９０Ｌ－Ｗ Ａ 190 17.0 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１９５Ｌ Ａ 195 17.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１９５Ｌ－Ｂ Ａ 195 17.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ１９５Ｌ－Ｗ Ａ 195 17.5 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ２００Ｌ Ａ 200 17.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ２００Ｌ－Ｂ Ａ 200 17.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１６０－２４－１Ｍ２００Ｌ－Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１９０－２７－１Ｐ２０５Ｌ Ａ 205 15.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１９０－２７－１Ｐ２１０Ｌ Ａ 210 15.9 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１９０－２７－１Ｐ２１５Ｌ Ａ 215 16.3 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ１９０－２７－１Ｐ２２０Ｌ Ａ 220 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２２０－３０－１Ｐ２２５Ｌ Ａ 225 15.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２２０－３０－１Ｐ２３０Ｌ Ａ 230 15.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２２０－３０－１Ｐ２３５Ｌ Ａ 235 16.0 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２２０－３０－１Ｐ２４０Ｌ Ａ 240 16.4 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２２０－３０－１Ｐ２４５Ｌ Ａ 245 16.7 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２２０－３０－１Ｐ２５０Ｌ Ｂ 250 17.1 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２６０－３６－１Ｐ２９０Ｌ Ａ 290 16.5 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２６０－３６－１Ｐ２９５Ｌ Ａ 295 16.8 多結晶
ハンファＱセルズジャパン ＳＦ２６０－３６－１Ｐ３００Ｌ Ａ 300 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＣ－１６４ＥＮ Ａ 164 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６４ＨＮ Ａ 164 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６４Ｘ Ａ 164 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６４Ｙ Ａ 164 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６８ＥＮ Ａ 168 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６８ＨＮ Ａ 168 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６８Ｘ Ａ 168 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１６８Ｙ Ａ 168 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７２ＥＮ Ａ 172 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７２ＨＮ Ａ 172 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７２Ｘ Ａ 172 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７２Ｙ Ａ 172 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７６ＥＮ Ａ 176 17.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７６ＨＮ Ａ 176 17.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１７６Ｘ Ａ 176 17.5 単結晶
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フジプレアム ＦＣ－１７６Ｙ Ａ 176 17.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１８０ＥＮ Ａ 180 17.9 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１８０ＨＮ Ａ 180 17.9 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１８０Ｘ Ａ 180 17.9 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１８０Ｙ Ａ 180 17.9 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１８５ＤＮ Ａ 185 16.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１８５Ｙ Ａ 185 16.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１９０ＤＮ Ａ 190 16.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１９０Ｙ Ａ 190 16.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１９５ＤＮ Ａ 195 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－１９５Ｙ Ａ 195 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２００ＤＮ Ａ 200 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２００Ｙ Ａ 200 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２０５ＤＮ Ａ 205 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２０５Ｙ Ａ 205 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１０ＢＮ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１０ＣＮ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１０ＩＮ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１０Ｗ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１０Ｘ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１０Ｙ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５ＢＮ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５ＣＮ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５ＩＮ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５Ｗ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５Ｘ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５Ｙ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５ＹＦＰＮ Ｂ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２１５ＹＲ２Ｒ Ｂ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０ＢＮ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０ＣＮ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０ＩＮ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０Ｗ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０Ｘ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０Ｙ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０ＹＦＰＮ Ｂ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２０ＹＲ２Ｒ Ｂ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５ＢＮ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５ＣＮ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５ＩＮ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５Ｗ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５Ｘ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５Ｙ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５ＹＦＰＮ Ｂ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２２５ＹＲ２Ｒ Ｂ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０ＢＮ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０ＣＮ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０ＩＮ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０Ｗ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０Ｘ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０Ｙ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３０ＹＭＡ３ Ｂ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３５Ｙ Ａ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２３５ＹＭＡ３ Ｂ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２４０Ｙ Ａ 240 18.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２４０ＹＭＡ３ Ｂ 240 18.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－２４５ＹＭＡ３ Ｂ 245 19.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２１０Ｙ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２１５Ｙ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２２０Ｙ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２２５Ｙ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２３０Ｙ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２３５Ｙ Ａ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４－２４０Ｙ Ａ 240 18.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２１０Ｙ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２１５Ｙ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２２０Ｙ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２２５Ｙ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２３０Ｙ Ａ 230 17.8 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２３５Ｙ Ａ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ５４ｆ－２４０Ｙ Ａ 240 18.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２３０Ｙ Ａ 230 16.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２３５Ｙ Ａ 235 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２４０Ｙ Ａ 240 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２４５Ｙ Ａ 245 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２５０Ｙ Ａ 250 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２５５Ｙ Ａ 255 17.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２６０Ｙ Ａ 260 18.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０－２６５Ｙ Ａ 265 18.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２３０Ｙ Ａ 230 16.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２３５Ｙ Ａ 235 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２４０Ｙ Ａ 240 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２４５Ｙ Ａ 245 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２５０Ｙ Ａ 250 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２５５Ｙ Ａ 255 17.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２６０Ｙ Ａ 260 18.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ６０ｆ－２６５Ｙ Ａ 265 18.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－２８０Ｙ Ａ 280 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－２８５Ｙ Ａ 285 16.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－２９０Ｙ Ａ 290 16.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－２９５Ｙ Ａ 295 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－３００Ｙ Ａ 300 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－３０５Ｙ Ａ 305 17.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－３１０Ｙ Ａ 310 18.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２－３１５Ｙ Ａ 315 18.3 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－２８０Ｙ Ａ 280 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－２８５Ｙ Ａ 285 16.5 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－２９０Ｙ Ａ 290 16.8 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－２９５Ｙ Ａ 295 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－３００Ｙ Ａ 300 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－３０５Ｙ Ａ 305 17.7 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－３１０Ｙ Ａ 310 18.0 単結晶
フジプレアム ＦＣ－ＮＳ７２ｆ－３１５Ｙ Ａ 315 18.3 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１６４Ｘ Ａ 164 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１６４Ｙ Ａ 164 16.3 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１６８Ｘ Ａ 168 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１６８Ｙ Ａ 168 16.7 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１７２Ｘ Ａ 172 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１７２Ｙ Ａ 172 17.1 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１７６Ｘ Ａ 176 17.5 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１７６Ｙ Ａ 176 17.5 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１８０Ｘ Ａ 180 17.9 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１８０Ｙ Ａ 180 17.9 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１８５Ｘ Ａ 185 16.1 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１８５Ｙ Ａ 185 16.1 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１９０Ｘ Ａ 190 16.5 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１９０Ｙ Ａ 190 16.5 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１９５Ｘ Ａ 195 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－１９５Ｙ Ａ 195 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２００Ｘ Ａ 200 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２００Ｙ Ａ 200 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２０５Ｘ Ａ 205 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２０５Ｙ Ａ 205 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１０Ｘ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１０Ｙ Ａ 210 16.2 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１５Ｘ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１５Ｙ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１５Ｙ３ Ａ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１５Ｙ３Ｆ Ｂ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１５Ｙ３Ｒ Ｂ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２１５Ｙ３Ｓ Ｂ 215 16.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２０Ｘ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２０Ｙ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２０Ｙ３ Ａ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２０Ｙ３Ｆ Ｂ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２０Ｙ３Ｒ Ｂ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２０Ｙ３Ｓ Ｂ 220 17.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２５Ｘ Ａ 225 17.4 単結晶
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フジプレアム ＦＣＴ－２２５Ｙ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２５Ｙ３ Ａ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２５Ｙ３Ｆ Ｂ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２５Ｙ３Ｒ Ｂ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２２５Ｙ３Ｓ Ｂ 225 17.4 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３０Ｘ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３０Ｙ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３０Ｙ３ Ａ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３０Ｙ３Ｍ Ｂ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３０Ｙ３Ｓ Ｂ 230 17.8 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３５Ｙ３ Ａ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３５Ｙ３Ｆ Ｂ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２３５Ｙ３Ｍ Ｂ 235 18.2 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２４０Ｙ３ Ａ 240 18.5 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２４０Ｙ３Ｆ Ｂ 240 18.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２４０Ｙ３Ｍ Ｂ 240 18.6 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２４５Ｙ３Ｆ Ｂ 245 19.0 単結晶
フジプレアム ＦＣＴ－２４５Ｙ３Ｍ Ｂ 245 19.0 単結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１２７ＦＧ Ａ 127 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１２７ＦＮ Ａ 127 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１２７ＦＳ Ａ 127 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１２７ＦＳＴ Ａ 127 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３０ＦＧ Ａ 130 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３０ＦＮ Ａ 130 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３０ＦＳ Ａ 130 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３０ＦＳＴ Ａ 130 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３３ＦＧ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３３ＦＮ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３３ＦＳ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３３ＦＳＴ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３３Ｙ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３５ＨＭ Ａ 135 13.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３６ＦＧ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３６ＦＮ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３６ＦＳ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３６ＦＳＴ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１３６Ｙ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４０ＨＭ Ａ 140 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４５ＨＭ Ａ 145 14.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＥＧ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＥＮ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＥＳ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＥＳＴ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＥＴ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＨＧ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＨＮ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＨＳ　 Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＨＳＴ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１４８ＨＴ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５０Ａ Ａ 150 13.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５０ＨＭ Ａ 150 14.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２Ａ Ａ 152 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＥＧ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＥＮ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＥＳ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＥＳＴ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＥＴ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＨＧ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＨＮ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＨＳ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＨＳＴ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５２ＨＴ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５５Ａ Ａ 155 14.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＥＧ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＥＮ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＥＳ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＥＳＴ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＥＴ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＨＧ Ａ 156 15.2 多結晶
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フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＨＮ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＨＳ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＨＳＴ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６ＨＴ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６Ｘ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１５６Ｙ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＥＧ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＥＮ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＥＳ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＥＳＴ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＥＴ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＨＧ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＨＮ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＨＳ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＨＳＴ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０ＨＴ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０Ｘ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６０Ｙ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＥＮ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＥＳ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＥＳＴ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＥＴ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＨＮ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＨＳ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＨＳＴ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４ＨＴ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４Ｘ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６４Ｙ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＤＧ Ａ 169 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＤＮ Ａ 169 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＤＳ Ａ 169 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＤＳＴ Ａ 169 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＤＴ Ａ 169 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＥＮ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＥＳＴ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＥＴ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＨＮ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＨＳＴ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９ＨＴ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９Ｘ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１６９Ｙ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７０ＢＭ Ａ 170 12.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７０ＣＭ Ａ 170 12.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７０ＩＭ Ａ 170 12.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７４ＤＧ Ａ 174 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７４ＤＮ Ａ 174 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７４ＤＳ Ａ 174 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７４ＤＳＴ Ａ 174 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７４ＤＴ Ａ 174 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７５ＢＭ Ａ 175 13.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７５ＣＭ Ａ 175 13.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７５ＩＭ Ａ 175 13.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７８ＤＧ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７８ＤＮ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７８ＤＳ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７８ＤＳＴ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７８ＤＴ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１７８Ｙ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＢＧ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＢＭ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＢＳ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＣＧ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＣＭ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＣＮ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＣＳ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＣＳＴ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＩＧ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＩＭ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＩＮ Ａ 180 13.6 多結晶
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フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＩＳ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８０ＩＳＴ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８３ＤＧ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８３ＤＮ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８３ＤＳ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８３ＤＳＴ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８３ＤＴ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８３Ｙ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＢＧ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＢＭ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＢＳ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＣＧ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＣＭ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＣＮ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＣＳ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＣＳＴ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＩＧ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＩＭ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＩＮ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＩＳ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１８５ＩＳＴ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＢＧ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＢＭ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＢＳ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＢＴ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＣＧ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＣＭ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＣＮ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＣＳ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＣＳＴ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＣＴ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＩＧ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＩＭ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＩＮ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＩＳ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＩＳＴ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９０ＩＴ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＢＧ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＢＳ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＢＴ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＣＧ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＣＭ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＣＮ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＣＳ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＣＳＴ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＣＴ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＩＧ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＩＭ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＩＮ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＩＳ　 Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＩＳＴ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－１９５ＩＴ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＢＧ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＢＳ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＢＴ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＣＧ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＣＮ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＣＳ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＣＳＴ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＣＴ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＩＧ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＩＮ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＩＳ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＩＳＴ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００ＩＴ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００Ｗ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００Ｘ　 Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２００Ｙ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＢＧ Ａ 205 15.5 多結晶
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フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＢＳ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＢＴ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＣＧ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＣＮ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＣＳ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＣＳＴ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＣＴ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＩＧ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＩＮ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＩＳ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＩＳＴ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５ＩＴ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５Ｗ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５Ｘ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２０５Ｙ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＢＳ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＢＴ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＣＮ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＣＳ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＣＳＴ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＣＴ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＩＮ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＩＳ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＩＳＴ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＩＴ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０Ｗ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０Ｘ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０Ｙ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＹＦＰ Ｂ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１０ＹＲ２ Ｂ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＢＴ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＣＮ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＣＳＴ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＣＴ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＩＮ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＩＳＴ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＩＴ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５Ｗ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５Ｘ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５Ｙ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＹＦＰ Ｂ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－２１５ＹＲ２ Ｂ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８５ＧＧ Ａ 85 14.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８５ＧＮ Ａ 85 14.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８５ＧＳ Ａ 85 14.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８５ＧＳＴ Ａ 85 14.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８７ＧＧ Ａ 87 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８７ＧＮ Ａ 87 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８７ＧＳ Ａ 87 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８７ＧＳＴ Ａ 87 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８９ＧＧ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８９ＧＮ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８９ＧＳ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８９ＧＳＴ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－８９Ｙ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－９１ＧＧ Ａ 91 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－９１ＧＮ Ａ 91 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－９１ＧＳ Ａ 91 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－９１ＧＳＴ Ａ 91 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－９１Ｙ Ａ 91 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２００Ｙ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２０５Ｙ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２１０Ｙ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２１５Ｙ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２２０Ｙ Ａ 220 16.7 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２２５Ｙ Ａ 225 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４－２３０Ｙ Ａ 230 17.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２００Ｙ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２０５Ｙ Ａ 205 15.5 多結晶
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フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２１０Ｙ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２１５Ｙ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２２０Ｙ Ａ 220 16.7 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２２５Ｙ Ａ 225 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ５４ｆ－２３０Ｙ Ａ 230 17.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２２０Ｙ Ａ 220 15.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２２５Ｙ Ａ 225 15.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２３０Ｙ Ａ 230 15.7 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２３５Ｙ Ａ 235 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２４０Ｙ Ａ 240 16.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２４５Ｙ Ａ 245 16.7 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２５０Ｙ Ａ 250 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０－２５５Ｙ Ａ 255 17.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２２０Ｙ Ａ 220 15.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２２５Ｙ Ａ 225 15.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２３０Ｙ Ａ 230 15.7 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２３５Ｙ Ａ 235 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２４０Ｙ Ａ 240 16.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２４５Ｙ Ａ 245 16.7 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２５０Ｙ Ａ 250 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ６０ｆ－２５５Ｙ Ａ 255 17.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２６５Ｙ Ａ 265 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２７０Ｙ Ａ 270 15.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２７５Ｙ Ａ 275 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２８０Ｙ Ａ 280 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２８５Ｙ Ａ 285 16.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２９０Ｙ Ａ 290 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－２９５Ｙ Ａ 295 16.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－３００Ｙ Ａ 300 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－３０５Ｙ Ａ 305 17.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２－３１０Ｙ Ａ 310 17.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２６５Ｙ Ａ 265 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２７０Ｙ Ａ 270 15.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２７５Ｙ Ａ 275 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２８０Ｙ Ａ 280 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２８５Ｙ Ａ 285 16.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２９０Ｙ Ａ 290 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－２９５Ｙ Ａ 295 16.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－３００Ｙ Ａ 300 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－３０５Ｙ Ａ 305 17.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＮＳ７２ｆ－３１０Ｙ Ａ 310 17.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ５４－２１０Ｙ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ６０－２４０Ｙ Ａ 240 16.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ６０－２５０Ｙ Ａ 250 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ６０－２５５Ｙ Ａ 255 17.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ６０－２６０Ｙ Ａ 260 17.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ７２－２８０Ｙ Ａ 280 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣ－ＳＴ７２－３００Ｙ Ａ 300 17.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１２７Ｘ Ａ 127 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１２７Ｙ Ａ 127 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１３０Ｘ Ａ 130 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１３０Ｙ Ａ 130 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１３３Ｘ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１３３Ｙ Ａ 133 15.1 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１３６Ｘ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１３６Ｙ Ａ 136 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１４８Ｘ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１４８Ｙ Ａ 148 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１５２Ｘ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１５２Ｙ Ａ 152 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１５６Ｘ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１５６Ｙ Ａ 156 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１６０Ｘ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１６０Ｙ Ａ 160 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１６４Ｘ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１６４Ｙ Ａ 164 16.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１６９Ｘ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１６９Ｙ Ａ 169 16.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１７４Ｘ Ａ 174 14.8 多結晶
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フジプレアム ＦＭＣＴ－１７４Ｙ Ａ 174 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１７８Ｘ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１７８Ｙ Ａ 178 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１８０Ｘ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１８０Ｙ Ａ 180 13.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１８３Ｘ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１８３Ｙ Ａ 183 15.6 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１８５Ｘ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１８５Ｙ Ａ 185 14.0 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１９０Ｘ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１９０Ｙ Ａ 190 14.4 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１９５Ｘ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－１９５Ｙ Ａ 195 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２００Ｘ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２００Ｙ Ａ 200 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２０５Ｘ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２０５Ｙ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２０５Ｙ３ Ａ 205 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２１０Ｘ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２１０Ｙ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２１０Ｙ３ Ａ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ２１０Ｙ３Ｆ Ｂ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ２１０Ｙ３Ｒ Ｂ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ２１０Ｙ３Ｓ Ｂ 210 15.9 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２１５Ｘ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２１５Ｙ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－２１５Ｙ３ Ａ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ２１５Ｙ３Ｆ Ｂ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ２１５Ｙ３Ｒ Ｂ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ２１５Ｙ３Ｓ Ｂ 215 16.3 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－８５Ｘ Ａ 85 14.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－８５Ｙ Ａ 85 14.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－８７Ｘ Ａ 87 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－８７Ｙ Ａ 87 14.8 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－８９Ｘ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－８９Ｙ Ａ 89 15.2 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－９１Ｘ Ａ 91 15.5 多結晶
フジプレアム ＦＭＣＴ－９１Ｙ Ａ 91 15.5 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２６５ Ａ 265 18.1 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２７０ Ａ 270 18.4 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２７５ Ａ 275 18.8 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／６０２８０ Ａ 280 19.1 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２２８５ Ａ 285 16.2 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２２９０ Ａ 290 16.5 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３００ Ａ 300 17.1 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３１５ Ａ 315 17.9 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３２０ Ａ 320 18.2 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３３５ Ａ 335 19.1 多結晶
プラン ＰＬＡＮ－Ｐ６／７２３４０ Ａ 340 19.4 多結晶
ヘリオスジャパン ＨＥＥ２１５ＭＡ６６ Ａ 240 16.7 単結晶
ヘリオスジャパン ＨＥＥ２１５ＭＡ６７ Ａ 245 17.1 単結晶
ヘリオスジャパン ＨＥＥ２１５ＭＡ６８ Ａ 250 17.4 単結晶
ヘリオスジャパン ＨＥＥ２１５ＭＡ６９ Ａ 255 17.7 単結晶
ヘリオスジャパン ＨＥＥ２１５ＭＡ７０ Ａ 260 18.1 単結晶
ホンダソルテック ＨＥＭ０８５ＭＣＢ Ａ 85 14.1 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ０９２ＭＣＢ Ａ 92.5 15.4 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１１５ＰＡ Ａ 115 13.3 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１１５ＰＣＡ Ａ 115 13.3 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１１５ＰＨＡ Ａ 115 13.3 化合物
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ホンダソルテック ＨＥＭ１１５ＰＳＡ Ａ 115 13.3 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２０ＰＣＡ Ａ 120 13.9 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２０ＰＣＢ Ａ 120 13.3 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２０ＰＨＢ Ａ 120 13.3 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２０ＰＳＢ Ａ 120 13.3 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＡ Ａ 125 14.5 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＣＡ Ａ 125 14.5 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＣＢ Ａ 125 13.9 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＨＡ Ａ 125 14.5 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＨＢ Ａ 125 13.9 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＳＡ Ａ 125 14.5 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１２５ＰＳＢ Ａ 125 13.9 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３０ＰＣＡ Ａ 130 15.0 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３０ＰＣＢ Ａ 130 14.4 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３０ＰＨＢ Ａ 130 14.4 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３０ＰＳＡ Ａ 130 15.0 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３０ＰＳＢ Ａ 130 14.4 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３５ＰＣＢ Ａ 135 15.0 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３５ＰＨＢ Ａ 135 15.0 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１３５ＰＳＢ Ａ 135 15.0 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１４０ＰＣＢ Ａ 140 15.6 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１４０ＰＨＢ Ａ 140 15.6 化合物
ホンダソルテック ＨＥＭ１４０ＰＳＢ Ａ 140 15.6 化合物
マサミツ ＵＬ－３００Ｍ－７２ Ａ 300 17.4 単結晶
マサミツ ＵＬ－３０５Ｍ－７２ Ａ 305 17.7 単結晶
マサミツ ＵＬ－３１０Ｍ－７２ Ａ 310 18.0 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２０５－ＭＳＢ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２０５－ＭＳＣ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２０５－ＭＳＤ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２１０－ＭＳＢ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２１０－ＭＳＣ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２１０－ＭＳＤ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２１５－ＭＳＢ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２１５－ＭＳＣ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２１５－ＭＳＤ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２２０－ＭＳＢ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２２０－ＭＳＣ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２２０－ＭＳＤ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２３０－ＭＳＢ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２３０－ＭＳＣ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２３０－ＭＳＤ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２３５－ＭＳＢ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２３５－ＭＳＣ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２３５－ＭＳＤ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２４０－ＭＳＢ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２４０－ＭＳＣ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２４０－ＭＳＤ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２４５－ＭＳＢ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２４５－ＭＳＣ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－２４５－ＭＳＤ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ２－１６０ Ａ 160 15.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ２－１６５ Ａ 165 16.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ２－１７０ Ａ 170 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ２－１７５ Ａ 175 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ３－１６０ Ａ 160 15.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ３－１６５ Ａ 165 16.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ３－１７０ Ａ 170 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｂ３－１７５ Ａ 175 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ２－１６０ Ａ 160 15.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ２－１６５ Ａ 165 16.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ２－１７０ Ａ 170 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ２－１７５ Ａ 175 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ３－１６０ Ａ 160 15.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ３－１６５ Ａ 165 16.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ３－１７０ Ａ 170 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４２Ｄ３－１７５ Ａ 175 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ２－１８５ Ａ 185 15.8 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ２－１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ２－１９５ Ａ 195 16.6 多結晶
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ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ２－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ３－１８５ Ａ 185 15.8 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ３－１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ３－１９５ Ａ 195 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｂ３－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ２－１８５ Ａ 185 15.8 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ２－１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ２－１９５ Ａ 195 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ２－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ３－１８５ Ａ 185 15.8 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ３－１９０ Ａ 190 16.2 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ３－１９５ Ａ 195 16.6 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ４８Ｄ３－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ２－２０５ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ２－２１０ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ２－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ２－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ３－２０５ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ３－２１０ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ３－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｂ３－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ２－２０５ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ２－２１０ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ２－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ２－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ２－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ３－２０５ Ａ 205 15.5 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ３－２１０ Ａ 210 15.9 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ３－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ３－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ５４Ｄ３－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ２－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ２－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ２－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ２－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ３－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ３－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ３－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｂ３－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ２－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ２－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ２－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ２－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ２－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ３－２３０ Ａ 230 15.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ３－２３５ Ａ 235 16.0 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ３－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ３－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＩＭ６０Ｄ３－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｂ３－１６５ Ａ 165 16.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｂ３－１７０ Ａ 170 16.9 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｂ３－１７５ Ａ 175 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｂ３－１８０ Ａ 180 17.9 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｄ３－１６５ Ａ 165 16.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｄ３－１７０ Ａ 170 16.9 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｄ３－１７５ Ａ 175 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｄ３－１８０ Ａ 180 17.9 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４２Ｄ３－１８５ Ａ 185 18.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｂ３－１９５ Ａ 195 17.0 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｂ３－２００ Ａ 200 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｂ３－２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｄ３－１９５ Ａ 195 17.0 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｄ３－２００ Ａ 200 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｄ３－２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ４８Ｄ３－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｂ３－２２０ Ａ 220 17.0 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｂ３－２２５ Ａ 225 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｂ３－２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｂ３－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
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ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｄ３－２２０ Ａ 220 17.0 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｄ３－２２５ Ａ 225 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｄ３－２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ５４Ｄ３－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｂ３－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｂ３－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｂ３－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｂ３－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｄ３－２４５ Ａ 245 17.1 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｄ３－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｄ３－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｄ３－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
ミサワホームイング １１７－３３０－ＸＳ６０Ｄ３－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ４２Ｄ３－１７０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ４２Ｄ３－１７５ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ４８Ｄ３－１９５ Ａ 195 16.6 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ４８Ｄ３－２００ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ５４Ｄ３－２１５ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ５４Ｄ３－２２０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ５４Ｄ３－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ６０Ｄ３－２４０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ６０Ｄ３－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＩＭ６０Ｄ３－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＭＴＰＶｐ－２０５Ｍ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＭＴＰＶｐ－２１０Ｍ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＭＴＰＶｐ－２１５Ｍ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＭＴＰＶｐ－２２０Ｍ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ４２Ｄ３－１７５ Ａ 175 17.4 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ４２Ｄ３－１８０ Ａ 180 17.9 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ４２Ｄ３－１８５ Ａ 185 18.4 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ４８Ｄ３－２００ Ａ 200 17.4 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ４８Ｄ３－２０５ Ａ 205 17.8 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ４８Ｄ３－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ５４Ｄ３－２３０ Ａ 230 17.8 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ５４Ｄ３－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ６０Ｄ３－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ６０Ｄ３－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
モテック ＣＯＳＭＯ－ＸＳ６０Ｄ３－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ２－１６０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 160 15.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ２－１６５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 165 16.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ２－１７０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ２－１７５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ３－１６０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 160 15.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ３－１６５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 165 16.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ３－１７０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｂ３－１７５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ２－１６０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 160 15.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ２－１６５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 165 16.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ２－１７０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ２－１７０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ２－１７５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ２－１７５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ３－１６０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 160 15.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ３－１６５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 165 16.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ３－１７０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ３－１７０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ３－１７５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４２Ｄ３－１７５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ２－１８５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 185 15.8 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ２－１９０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 190 16.2 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ２－１９５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 195 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ２－２００－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ３－１８５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 185 15.8 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ３－１９０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 190 16.2 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ３－１９５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 195 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｂ３－２００－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ２－１８５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 185 15.8 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ２－１９０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 190 16.2 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ２－１９５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 195 16.6 多結晶
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モテック ＩＭ４８Ｄ２－１９５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 195 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ２－２００－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ２－２００－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ３－１８５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 185 15.8 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ３－１９０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 190 16.2 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ３－１９５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 195 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ３－１９５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 195 16.6 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ３－２００－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＩＭ４８Ｄ３－２００－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ２－２０５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ２－２１０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ２－２１５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ２－２２０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ３－２１０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ３－２１５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ３－２２０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｂ３－２２５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２０５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２１０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２１５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２１５－Ｔ１０Ｂ５０Ｊ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２１５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２０－Ｔ１０Ｂ５０Ｊ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２５－Ｓ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２２５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ２－２３０ Ａ 230 17.5 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２１０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２１５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２１５－Ｔ１０Ｂ５０Ｊ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２１５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２０－Ｔ１０Ｂ５０Ｊ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２５ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２５－Ｓ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２２５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.1 多結晶
モテック ＩＭ５４Ｄ３－２３０ Ａ 230 17.5 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ２－２３０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ２－２３５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ２－２４０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ２－２４５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ２－２５０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ３－２３５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ３－２４０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ３－２４５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｂ３－２５０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｃ３－２４０－Ｔ１０Ｂ４５ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｃ４－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｃ４－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
モテック ＩＭ６０ＣＢ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
モテック ＩＭ６０ＣＢ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２３０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２３５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２４０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２４０－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２４０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２４５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２４５－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２４５－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２５０－Ｓ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２５０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２５０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ２－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
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モテック ＩＭ６０Ｄ３－２３５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２４０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２４０－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２４０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２４５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２４５－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２４５－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２５０－Ｓ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２５０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２５０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.1 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ３－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ４－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ４－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
モテック ＩＭ６０Ｄ４－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
モテック ＩＭ６０ＤＢ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
モテック ＩＭ６０ＤＢ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ２－２８０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ２－２８５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ２－２９０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ２－２９５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ３－２８５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ３－２９０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ３－２９５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｂ３－３００－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 300 17.1 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ２－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ２－３００－Ｓ１２Ｂ５０ Ａ 300 17.1 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ２－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ３－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ３－３００－Ｓ１２Ｂ５０ Ａ 300 17.1 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ３－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｃ４－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
モテック ＩＭ７２ＣＢ－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
モテック ＩＭ７２ＣＢ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ２－２８０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ２－２８５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ２－２９０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ２－２９０－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ２－２９５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ２－２９５－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ３－２８５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ３－２９０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ３－２９０－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ３－２９５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ３－２９５－Ｔ１２Ｂ５０Ｊ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ３－３００－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 300 17.1 多結晶
モテック ＩＭ７２Ｄ４－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２０５－ＭＳＢ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２０５－ＭＳＢＪ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２０５－ＭＳＣ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２０５－ＭＳＣＪ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２０５－ＭＳＤ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２０５－ＭＳＤＪ Ａ 205 15.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１０－ＭＳＢ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１０－ＭＳＢＪ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１０－ＭＳＣ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１０－ＭＳＣＪ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１０－ＭＳＤ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１０－ＭＳＤＪ Ａ 210 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１５－ＭＳＢ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１５－ＭＳＢＪ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１５－ＭＳＣ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１５－ＭＳＣＪ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１５－ＭＳＤ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２１５－ＭＳＤＪ Ａ 215 16.3 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２２０－ＭＳＢ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２２０－ＭＳＢＪ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２２０－ＭＳＣ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２２０－ＭＳＣＪ Ａ 220 16.7 多結晶
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モテック ＭＴＰＶｐ－２２０－ＭＳＤ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２２０－ＭＳＤＪ Ａ 220 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３０－ＭＳＢ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３０－ＭＳＢＪ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３０－ＭＳＣ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３０－ＭＳＣＪ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３０－ＭＳＤ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３０－ＭＳＤＪ Ａ 230 15.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３５－ＭＳＢ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３５－ＭＳＢＪ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３５－ＭＳＣ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３５－ＭＳＣＪ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３５－ＭＳＤ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２３５－ＭＳＤＪ Ａ 235 16.0 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４０－ＭＳＢ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４０－ＭＳＢＪ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４０－ＭＳＣ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４０－ＭＳＣＪ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４０－ＭＳＤ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４０－ＭＳＤＪ Ａ 240 16.4 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４５－ＭＳＢ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４５－ＭＳＢＪ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４５－ＭＳＣ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４５－ＭＳＣＪ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４５－ＭＳＤ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２４５－ＭＳＤＪ Ａ 245 16.7 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８０－ＭＳＢ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８０－ＭＳＢＪ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８０－ＭＳＣ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８０－ＭＳＣＪ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８０－ＭＳＤ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８０－ＭＳＤＪ Ａ 280 15.9 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８５－ＭＳＢ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８５－ＭＳＢＪ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８５－ＭＳＣ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８５－ＭＳＣＪ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８５－ＭＳＤ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２８５－ＭＳＤＪ Ａ 285 16.2 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９０－ＭＳＢ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９０－ＭＳＢＪ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９０－ＭＳＣ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９０－ＭＳＣＪ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９０－ＭＳＤ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９０－ＭＳＤＪ Ａ 290 16.5 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９５－ＭＳＢ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９５－ＭＳＢＪ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９５－ＭＳＣ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９５－ＭＳＣＪ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９５－ＭＳＤ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＭＴＰＶｐ－２９５－ＭＳＤＪ Ａ 295 16.8 多結晶
モテック ＸＳ４２Ｂ３－１６５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 165 16.4 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｂ３－１７０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.9 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｂ３－１７５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.4 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｂ３－１８０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 180 17.9 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１６５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 165 16.4 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１７０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 170 16.9 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１７５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.4 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１７５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 175 17.4 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１８０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 180 17.9 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１８０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 180 17.9 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１８５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 185 18.4 単結晶
モテック ＸＳ４２Ｄ３－１８５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 185 18.4 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｂ３－１９５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 195 17.0 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｂ３－２００－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.4 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｂ３－２０５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 205 17.8 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｂ３－２１０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 210 18.3 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｃ４－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－１９５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 195 17.0 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－２００－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.4 単結晶
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モテック ＸＳ４８Ｄ３－２００－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 200 17.4 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－２０５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 205 17.8 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－２０５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 205 17.8 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－２１０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 210 18.3 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－２１０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 210 18.3 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ３－２１５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 215 18.7 単結晶
モテック ＸＳ４８Ｄ４－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｂ３－２２０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 220 17.0 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｂ３－２２５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.4 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｂ３－２３０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 230 17.8 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｂ３－２３５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 235 18.2 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｃ４－２６０ Ａ 260 19.7 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｃ４－２６５ Ａ 265 20.1 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２２０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 220 17.0 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２２５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 225 17.4 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２３０－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 230 17.8 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２３０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 230 17.8 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２３５ Ａ 235 18.2 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２３５－Ｓ１０Ｂ５０ Ａ 235 18.2 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２３５－Ｔ１０Ｂ５０ Ａ 235 18.2 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２３５－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 235 18.2 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ３－２４０－Ｙ１０Ｂ５０ Ａ 240 18.6 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ４－２６０ Ａ 260 19.7 単結晶
モテック ＸＳ５４Ｄ４－２６５ Ａ 265 20.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｂ３－２４５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 245 17.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｂ３－２５０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｂ３－２５５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 255 17.7 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｂ３－２６０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 260 18.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｃ４－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｃ４－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｃ４－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｃ４－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
モテック ＸＳ６０ＣＢ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
モテック ＸＳ６０ＣＢ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
モテック ＸＳ６０ＣＢ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
モテック ＸＳ６０ＣＢ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
モテック ＸＳ６０ＣＢ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
モテック ＸＳ６０ＣＢ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２４５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 245 17.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２５０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２５０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 250 17.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２５５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 255 17.7 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２５５－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 255 17.7 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２６０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 260 18.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２６０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 260 18.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２６５－Ｓ１２Ｂ５０ Ａ 265 18.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２６５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 265 18.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２６５－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 265 18.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ３－２７０－Ｙ１２Ｂ５０ Ａ 270 18.8 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ４－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ４－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ４－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
モテック ＸＳ６０Ｄ４－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
モテック ＸＳ６０ＤＢ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
モテック ＸＳ６０ＤＢ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
モテック ＸＳ６０ＤＢ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｂ３－２９５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 295 17.1 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｂ３－３００－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 300 17.4 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｂ３－３０５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 305 17.7 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｂ３－３１０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 310 18.0 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｄ３－２９５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 295 17.1 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｄ３－３００－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 300 17.4 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｄ３－３０５－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 305 17.7 単結晶
モテック ＸＳ７２Ｄ３－３１０－Ｔ１２Ｂ５０ Ａ 310 18.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－７２－１９０Ｗ Ａ 190 17.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－７２－１９５Ｗ Ａ 195 17.5 単結晶
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リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－７２－２００Ｗ Ａ 200 17.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－７２－２０５Ｗ Ａ 205 18.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－７２－２１０Ｗ Ａ 210 18.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－９６－２６０Ｗ Ａ 260 17.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－９６－２６５Ｗ Ａ 265 17.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１２５＊１２５－Ｍ－９６－２７０Ｗ Ａ 270 18.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３０－１４０Ｗ Ａ 140 19.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３０－１４５Ｗ Ａ 145 19.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３０－１５０Ｗ Ａ 150 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３０－１５５Ｗ Ａ 155 21.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３６－１６５Ｗ Ａ 165 18.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３６－１７０Ｗ Ａ 170 19.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３６－１７５Ｗ Ａ 175 19.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－３６－１８０Ｗ Ａ 180 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４２－１９５Ｗ Ａ 195 19.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４２－２００Ｗ Ａ 200 19.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４２－２０５Ｗ Ａ 205 19.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４２－２１０Ｗ Ａ 210 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４２－２１５Ｗ Ａ 215 20.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４２－２２０Ｗ Ａ 220 21.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２００Ｗ Ａ 200 17.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２０５Ｗ Ａ 205 17.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２１０Ｗ Ａ 210 18.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２１５Ｗ Ａ 215 18.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２２０Ｗ Ａ 220 19.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２２５Ｗ Ａ 225 19.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２３０Ｗ Ａ 230 19.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２３５Ｗ Ａ 235 20.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２４０Ｗ Ａ 240 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２４５Ｗ Ａ 245 20.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－４８－２５０Ｗ Ａ 250 21.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－５４－２５０Ｗ Ａ 250 18.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－５４－２５５Ｗ Ａ 255 19.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－５４－２６０Ｗ Ａ 260 19.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－５４－２６５Ｗ Ａ 265 20.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－５４－２７０Ｗ Ａ 270 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－５４－２７５Ｗ Ａ 275 20.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２５０Ｗ Ａ 250 17.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２５５Ｗ Ａ 255 17.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２６０Ｗ Ａ 260 18.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２６５Ｗ Ａ 265 18.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２７０Ｗ Ａ 270 18.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２７５Ｗ Ａ 275 19.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２８０Ｗ Ａ 280 19.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２８５Ｗ Ａ 285 19.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２９０Ｗ Ａ 290 19.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－２９５Ｗ Ａ 295 20.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３００Ｗ Ａ 300 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３０５Ｗ Ａ 305 20.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３１０Ｗ Ａ 310 21.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３１５Ｗ Ａ 315 21.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３２０Ｗ Ａ 320 21.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３２０Ｗ－Ｇ Ｂ 320 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３２５Ｗ Ａ 325 21.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３２５Ｗ－Ｇ Ｂ 325 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３３０Ｗ Ａ 330 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３３０Ｗ－Ｇ Ｂ 330 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３３５Ｗ Ａ 335 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－３３５Ｗ－Ｇ Ｂ 335 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３２０Ｗ Ｂ 320 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３２５Ｗ Ｂ 325 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３３０Ｗ Ｂ 330 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３３５Ｗ Ｂ 335 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３４０Ｗ Ｂ 340 22.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３４５Ｗ Ｂ 345 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－６０－Ｈ－３５０Ｗ Ｂ 350 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３００Ｗ Ａ 300 17.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３０５Ｗ Ａ 305 17.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３１０Ｗ Ａ 310 18.0 単結晶
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リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３１５Ｗ Ａ 315 18.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３２０Ｗ Ａ 320 18.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３２５Ｗ Ａ 325 18.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３３０Ｗ Ａ 330 19.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３３５Ｗ Ａ 335 19.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３４０Ｗ Ａ 340 19.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３４５Ｗ Ａ 345 19.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３５０Ｗ Ａ 350 19.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３５５Ｗ Ａ 355 20.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３６０Ｗ Ａ 360 20.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３６５Ｗ Ａ 365 20.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３７０Ｗ Ａ 370 21.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３７５Ｗ Ａ 375 21.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３８０Ｗ Ａ 380 21.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３８５Ｗ Ａ 385 21.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３８５Ｗ－Ｇ Ｂ 385 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３９０Ｗ Ａ 390 21.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３９０Ｗ－Ｇ Ｂ 390 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３９５Ｗ Ａ 395 21.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－３９５Ｗ－Ｇ Ｂ 395 22.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－４００Ｗ Ａ 400 22.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－４００Ｗ－Ｇ Ｂ 400 22.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－３８０Ｗ Ｂ 380 21.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－３８５Ｗ Ｂ 385 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－３９０Ｗ Ｂ 390 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－３９５Ｗ Ｂ 395 21.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－４００Ｗ Ｂ 400 22.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－４０５Ｗ Ｂ 405 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－４１０Ｗ Ｂ 410 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－４１５Ｗ Ｂ 415 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｍ－７２－Ｈ－４２０Ｗ Ｂ 420 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－４８－２００Ｗ Ａ 200 17.1 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－４８－２０５Ｗ Ａ 205 17.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－４８－２１０Ｗ Ａ 210 17.9 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－４８－２１５Ｗ Ａ 215 18.4 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－４８－２２０Ｗ Ａ 220 18.8 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２３５Ｗ Ａ 235 16.0 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２４０Ｗ Ａ 240 16.4 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２４５Ｗ Ａ 245 16.7 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２５０Ｗ Ａ 250 17.1 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２５５Ｗ Ａ 255 17.4 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２６０Ｗ Ａ 260 17.8 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２６５Ｗ Ａ 265 18.1 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２７０Ｗ Ａ 270 18.4 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２７５Ｗ Ａ 275 18.8 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２８０Ｗ Ａ 280 18.9 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２８５Ｗ Ａ 285 19.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２９０Ｗ Ａ 290 19.6 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２９５Ｗ Ａ 295 19.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－２９５Ｗ－Ｇ Ｂ 295 20.0 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－３００Ｗ Ａ 300 19.8 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－３００Ｗ－Ｇ Ｂ 300 20.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－２８５Ｗ Ａ 285 19.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－２９０Ｗ Ａ 290 19.6 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－２９５Ｗ Ａ 295 20.0 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－３００Ｗ Ａ 300 20.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－３０５Ｗ Ａ 305 20.6 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－３１０Ｗ Ｂ 310 21.0 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－３１５Ｗ Ｂ 315 21.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－６０－Ｈ－３２０Ｗ Ｂ 320 21.7 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－２９０Ｗ Ａ 290 16.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－２９５Ｗ Ａ 295 16.8 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３００Ｗ Ａ 300 17.1 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３０５Ｗ Ａ 305 17.4 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３１０Ｗ Ａ 310 17.6 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３１５Ｗ Ａ 315 17.9 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３２０Ｗ Ａ 320 18.2 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３２５Ｗ Ａ 325 18.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３３０Ｗ Ａ 330 18.8 多結晶
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リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３３５Ｗ Ａ 335 18.9 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３４０Ｗ Ａ 340 19.2 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３４５Ｗ Ａ 345 19.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３５０Ｗ Ａ 350 19.2 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３５０Ｗ－Ｇ Ｂ 350 19.7 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３５５Ｗ Ａ 355 19.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３５５Ｗ－Ｇ Ｂ 355 20.0 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３６０Ｗ Ａ 360 19.8 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－３６０Ｗ－Ｇ Ｂ 360 20.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－Ｈ－３４５Ｗ Ａ 345 19.5 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－Ｈ－３５０Ｗ Ａ 350 19.7 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－Ｈ－３５５Ｗ Ａ 355 20.0 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－Ｈ－３６０Ｗ Ａ 360 20.3 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－Ｈ－３６５Ｗ Ａ 365 20.6 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５６＊１５６－Ｐ－７２－Ｈ－３７０Ｗ Ａ 370 20.9 多結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３２０Ｗ Ａ 320 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３２５Ｗ Ａ 325 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３３０Ｗ Ａ 330 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３３５Ｗ Ｂ 335 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３４０Ｗ Ｂ 340 22.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３４５Ｗ Ｂ 345 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－Ｈ－３５０Ｗ Ｂ 350 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－ＭＨ－３３５Ｗ Ａ 335 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６０－ＭＨ－３４０Ｗ Ａ 340 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－Ｈ－３５０Ｗ Ｂ 350 21.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－Ｈ－３５５Ｗ Ｂ 355 21.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－Ｈ－３６０Ｗ Ｂ 360 21.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－Ｈ－３６５Ｗ Ｂ 365 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－ＭＨ－３７０Ｗ Ａ 370 22.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－ＭＨ－３７５Ｗ Ａ 375 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－ＭＨ－３８０Ｗ Ｂ 380 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－６６－ＭＨ－３８５Ｗ Ｂ 385 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－３８０Ｗ Ａ 380 21.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－３８５Ｗ Ａ 385 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－３９０Ｗ Ａ 390 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－３９５Ｗ Ａ 395 21.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－４００Ｗ Ａ 400 22.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－４０５Ｗ Ｂ 405 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－４１０Ｗ Ｂ 410 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－４１５Ｗ Ｂ 415 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－Ｈ－４２０Ｗ Ｂ 420 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－ＭＨ－４０５Ｗ Ａ 405 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１５８＊１５８－Ｍ－７２－ＭＨ－４１０Ｗ Ａ 410 22.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３５０Ｗ Ａ 350 21.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３５５Ｗ Ａ 355 21.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３６０Ｗ Ａ 360 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３６５Ｗ Ａ 365 22.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３７０Ｗ Ａ 370 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３７５Ｗ Ａ 375 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３８０Ｗ Ａ 380 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６０－ＭＨ－３８５Ｗ Ｂ 385 23.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－３８５Ｗ Ａ 385 21.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－３９０Ｗ Ａ 390 21.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－３９５Ｗ Ａ 395 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－４００Ｗ Ａ 400 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－４０５Ｗ Ａ 405 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－４１０Ｗ Ａ 410 22.6 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－６６－ＭＨ－４１５Ｗ Ａ 415 22.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４２０Ｗ Ａ 420 21.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４２５Ｗ Ａ 425 21.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４３０Ｗ Ａ 430 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４３５Ｗ Ａ 435 22.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４４０Ｗ Ａ 440 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４４５Ｗ Ａ 445 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４５０Ｗ Ａ 450 22.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４５５Ｗ Ａ 455 23.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１６６＊１６６－Ｍ－７２－ＭＨ－４６０Ｗ Ｂ 460 23.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－５４－ＭＨ－３９０Ｗ Ａ 390 21.8 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－５４－ＭＨ－３９５Ｗ Ａ 395 22.1 単結晶
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リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－５４－ＭＨ－４００Ｗ Ａ 400 22.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－５４－ＭＨ－４０５Ｗ Ａ 405 22.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－５４－ＭＨ－４１０Ｗ Ａ 410 23.0 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－５４－ＭＨ－４１５Ｗ Ａ 415 23.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４３０Ｗ Ａ 430 21.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４３５Ｗ Ａ 435 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４４０Ｗ Ａ 440 22.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４４５Ｗ Ａ 445 22.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４５０Ｗ Ａ 450 22.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４５５Ｗ Ａ 455 22.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４６０Ｗ Ａ 460 23.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６０－ＭＨ－４６５Ｗ Ａ 465 23.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６６－ＭＨ－４８５Ｗ Ａ 485 22.2 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６６－ＭＨ－４９０Ｗ Ａ 490 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６６－ＭＨ－４９５Ｗ Ａ 495 22.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６６－ＭＨ－５００Ｗ Ａ 500 22.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６６－ＭＨ－５０５Ｗ Ａ 505 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－６６－ＭＨ－５１０Ｗ Ａ 510 23.4 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５２５Ｗ Ａ 525 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５３０Ｗ Ａ 530 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５３５Ｗ Ａ 535 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５４０Ｗ Ａ 540 22.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５４５Ｗ Ａ 545 22.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５５０Ｗ Ａ 550 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７２－ＭＨ－５５５Ｗ Ａ 555 23.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５６０Ｗ Ａ 560 21.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５６５Ｗ Ａ 565 21.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５７０Ｗ Ａ 570 22.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５７５Ｗ Ａ 575 22.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５８０Ｗ Ａ 580 22.5 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５８５Ｗ Ａ 585 22.7 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５９０Ｗ Ａ 590 22.9 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－５９５Ｗ Ａ 595 23.1 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－６００Ｗ Ａ 600 23.3 単結晶
リープトンエナジー ＬＰ１８２＊１８２－Ｍ－７８－ＭＨ－６０５Ｗ Ａ 605 23.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ１９０Ｓ－２４／Ｄｂ Ａ 190 17.0 単結晶
レネソーラ ＪＣ１９０Ｓ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 190 17.0 単結晶
レネソーラ ＪＣ１９５Ｆ－２４／Ｄｂ Ａ 195 17.3 単結晶
レネソーラ ＪＣ１９５Ｆ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 195 17.3 単結晶
レネソーラ ＪＣ１９５Ｓ－２４／Ｄｂ Ａ 195 17.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ１９５Ｓ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 195 17.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ２００Ｆ－２４／Ｄｂ Ａ 200 17.7 単結晶
レネソーラ ＪＣ２００Ｆ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 200 17.7 単結晶
レネソーラ ＪＣ２００Ｓ－２４／Ｄｂ Ａ 200 17.9 単結晶
レネソーラ ＪＣ２００Ｓ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 200 17.9 単結晶
レネソーラ ＪＣ２０５Ｆ－２４／Ｄｂ Ａ 205 18.2 単結晶
レネソーラ ＪＣ２０５Ｆ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 205 18.2 単結晶
レネソーラ ＪＣ２０５Ｓ－２４／Ｄｂ Ａ 205 18.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２０５Ｓ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 205 18.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２１０Ｆ－２４／Ｄｂ Ａ 210 18.6 単結晶
レネソーラ ＪＣ２１０Ｆ－２４／Ｄｂ－ｂ Ａ 210 18.6 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５０Ｆ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 250 17.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５０Ｍ－２４／Ｂｂ Ａ 250 17.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ２５０Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 250 17.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５０Ｓ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 250 17.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５５Ｆ－２４／Ｂｂ Ａ 255 17.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５５Ｆ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 255 17.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５５Ｍ－２４／Ｂｂ Ａ 255 17.4 多結晶
レネソーラ ＪＣ２５５Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 255 17.7 単結晶
レネソーラ ＪＣ２５５Ｓ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 255 17.7 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６０Ｆ－２４／Ｂｂ Ａ 260 17.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６０Ｆ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 260 17.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６０Ｍ－２４／Ｂｂ Ａ 260 17.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ２６０Ｍ－２４／Ｂｂｓ Ａ 260 17.6 多結晶
レネソーラ ＪＣ２６０Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 260 18.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６０Ｓ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 260 18.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６５Ｆ－２４／Ｂｂ Ａ 265 18.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６５Ｆ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 265 18.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６５Ｍ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 265 18.1 多結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

レネソーラ ＪＣ２６５Ｍ－２４／Ｂｂｓ Ａ 265 17.9 多結晶
レネソーラ ＪＣ２６５Ｍ－２４／Ｂｂｗ Ａ 265 18.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ２６５Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 265 18.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２６５Ｓ－２４／Ｂｂ－ｂ Ａ 265 18.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｆ－２４／Ｂｂ Ａ 270 18.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｍ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 270 18.4 多結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｍ－２４／Ｂｂｓ Ａ 270 18.3 多結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｍ－２４／Ｂｂｗ Ａ 270 18.4 多結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 270 18.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｓ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 270 18.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７０Ｓ－２４／Ｂｂｓ Ａ 270 18.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７５Ｍ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 275 18.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ２７５Ｍ－２４／Ｂｂｓ Ａ 275 18.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ２７５Ｍ－２４／Ｂｂｗ Ａ 275 18.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ２７５Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 275 19.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７５Ｓ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 275 19.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２７５Ｓ－２４／Ｂｂｓ Ａ 275 19.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ２８０Ｍ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 280 19.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ２８０Ｍ－２４／Ｂｂｓ Ａ 280 19.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ２８０Ｍ－２４／Ｂｂｗ Ａ 280 19.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ２８０Ｓ－２４／Ｂｂ Ａ 280 19.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ２８０Ｓ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 280 19.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ２８０Ｓ－２４／Ｂｂｓ Ａ 280 19.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ２８５Ｍ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 285 19.5 多結晶
レネソーラ ＪＣ２８５Ｍ－２４／Ｂｂｓ Ａ 285 19.5 多結晶
レネソーラ ＪＣ２８５Ｍ－２４／Ｂｂｗ Ａ 285 19.5 多結晶
レネソーラ ＪＣ２８５Ｓ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 285 19.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２８５Ｓ－２４／Ｂｂｓ Ａ 285 19.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ２９０Ｓ－２４／Ｂｂｐｓ Ａ 290 20.2 単結晶
レネソーラ ＪＣ２９０Ｓ－２４／Ｂｂｓ Ａ 290 20.2 単結晶
レネソーラ ＪＣ３００Ｍ－２４／Ａｂ Ａ 300 17.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ３０５Ｍ－２４／Ａｂ Ａ 305 17.4 多結晶
レネソーラ ＪＣ３１０Ｍ－２４／Ａｂ Ａ 310 17.6 多結晶
レネソーラ ＪＣ３１０Ｍ－２４／Ａｂｓ Ａ 310 17.5 多結晶
レネソーラ ＪＣ３１５Ｍ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 315 17.9 多結晶
レネソーラ ＪＣ３１５Ｍ－２４／Ａｂｓ Ａ 315 17.7 多結晶
レネソーラ ＪＣ３１５Ｍ－２４／Ａｂｗ Ａ 315 17.9 多結晶
レネソーラ ＪＣ３２０Ｍ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 320 18.2 多結晶
レネソーラ ＪＣ３２０Ｍ－２４／Ａｂｓ Ａ 320 18.0 多結晶
レネソーラ ＪＣ３２０Ｍ－２４／Ａｂｗ Ａ 320 18.2 多結晶
レネソーラ ＪＣ３２５Ｍ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 325 18.5 多結晶
レネソーラ ＪＣ３２５Ｍ－２４／Ａｂｓ Ａ 325 18.3 多結晶
レネソーラ ＪＣ３２５Ｍ－２４／Ａｂｗ Ａ 325 18.5 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３０Ｍ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 330 18.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３０Ｍ－２４／Ａｂｓ Ａ 330 18.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３０Ｍ－２４／Ａｂｗ Ａ 330 18.8 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３０Ｓ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 330 19.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ３３０Ｓ－２４／Ａｂｓ Ａ 330 19.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ３３５Ｍ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 335 19.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３５Ｍ－２４／Ａｂｓ Ａ 335 19.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３５Ｍ－２４／Ａｂｗ Ａ 335 19.1 多結晶
レネソーラ ＪＣ３３５Ｓ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 335 19.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ３３５Ｓ－２４／Ａｂｓ Ａ 335 19.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ３４０Ｓ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 340 19.7 単結晶
レネソーラ ＪＣ３４０Ｓ－２４／Ａｂｓ Ａ 340 19.7 単結晶
レネソーラ ＪＣ３４５Ｓ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 345 20.0 単結晶
レネソーラ ＪＣ３４５Ｓ－２４／Ａｂｓ Ａ 345 20.0 単結晶
レネソーラ ＪＣ３５０Ｓ－２４／Ａｂｐｓ Ａ 350 20.3 単結晶
レネソーラ ＪＣ３５０Ｓ－２４／Ａｂｓ Ａ 350 20.3 単結晶
レネソーラ ＪＣ３６０Ｓ－Ｂｂｃ Ｂ 360 21.6 単結晶
レネソーラ ＪＣ３６５Ｓ－Ｂｂｃ Ｂ 365 21.9 単結晶
レネソーラ ＪＣ３７０Ｓ－Ｂｂｃ Ｂ 370 22.2 単結晶
レネソーラ ＪＣ３７５Ｓ－Ｂｂｃ Ｂ 375 22.5 単結晶
レネソーラ ＪＣ３８０Ｓ－Ｂｂｃ Ｂ 380 22.8 単結晶
レネソーラ ＪＣ４３０Ｓ－Ａｂｃ Ｂ 430 21.9 単結晶
レネソーラ ＪＣ４３５Ｓ－Ａｂｃ Ｂ 435 22.1 単結晶
レネソーラ ＪＣ４４０Ｓ－Ａｂｃ Ｂ 440 22.4 単結晶
レネソーラ ＪＣ４４５Ｓ－Ａｂｃ Ｂ 445 22.6 単結晶
レネソーラ ＪＣ４５０Ｓ－Ａｂｃ Ｂ 450 22.9 単結晶
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旭硝子 ＬＷ２２５ＳＺ１Ａ Ａ 225 17.4 単結晶
伊藤組モテック ＩＭＰＶｐ－２００－Ｍ Ａ 200 15.2 多結晶
伊藤組モテック ＩＭＰＶｐ－２０５－Ｍ Ａ 205 15.5 多結晶
伊藤組モテック ＩＭＰＶｐ－２１０－Ｍ Ａ 210 15.9 多結晶
伊藤組モテック ＩＭＰＶｐ－２１５－Ｍ Ａ 215 16.3 多結晶
伊藤組モテック ＩＭＰＶｐ－２２０－Ｍ Ａ 220 16.7 多結晶
化成品商事 ＮＳＨ１６０－Ｓ１８Ｔ４ＸＡ Ｂ 159 18.4 単結晶
吉岡 ＥＴＲＯ１ＨＮ Ａ 65 16.6 多結晶
吉岡 ＥＴＲＯ１ＨＹ Ａ 65 16.6 多結晶
吉岡 ＥＴＲＯ１ＳＮ Ａ 130 16.6 多結晶
吉岡 ＥＴＲＯ１ＳＹ Ａ 130 16.6 多結晶
吉岡 ＥＴＲＯ３ＳＮ１６５ Ａ 165 19.9 単結晶
吉岡 ＥＴＲＯ３ＳＹ１６５ Ａ 165 19.9 単結晶
京セラ ＡＥ－ＨＲ２００Ｒ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＡＥ－ＨＲ２２０ＲＭ Ａ 220 18.8 単結晶
京セラ ＥＨ４２Ｔ－０２ Ｂ 42 15.9 多結晶
京セラ ＥＨ５３Ｔ－０２ Ｂ 53 16.1 多結晶
京セラ ＫＣ１２０Ｓ－ＡＴＤＸ Ｂ 120 14.3 多結晶
京セラ ＫＣ１２５ＧＸ－ＲＰＱ－ＳＤＸ Ｂ 125 14.9 多結晶
京セラ ＫＣ１２５ＴＪＤＸ Ｂ 125 14.9 多結晶
京セラ ＫＣ２１０Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 210 15.9 多結晶
京セラ ＫＣ２１５Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＣ２４２Ｐ－３ＤＢＣＡ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＣ２４２Ｐ－３ＤＨＣＧ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＣ８５ＴＳＫ Ｂ 87 15.5 多結晶
京セラ ＫＤ１８０Ｘ－ＰＰＥ－Ｓ Ｂ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＤ１８５Ｘ－ＱＹＥ２－Ｓ Ｂ 185 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ１９０ＧＨ－２ＰＵ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＤ１９０ＧＨ－２ＹＵ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰ１ＥＨ－Ｓ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰ１Ｅ－Ｓ Ｂ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰ１Ｅ－ＳＤＸ Ｂ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰＥＨ－Ｓ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰＥＨ－ＳＤＸ Ｂ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰＥ－Ｓ Ｂ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２０８４Ｘ－ＰＰＥ－ＳＤＸ Ｂ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＤ２１０ＧＨ－２ＰＵ Ａ 210 15.9 多結晶
京セラ ＫＤ２１５ＧＨ－２ＰＵ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＤ２１５ＧＨ－４ＰＵ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＤ２１５ＧＸ－ＬＦＢＳ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＤ２１５Ｘ－ＰＰ１ＥＵ－ＳＤＸ Ｂ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＤ２２０ＧＨ－４ＹＵ Ａ 220 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２２０ＧＸ－ＬＦＢＳ Ａ 220 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２２０Ｘ－ＰＰＥＵ－Ｓ Ａ 220 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２２０Ｘ－ＰＰＥＵ－ＳＤＸ Ｂ 220 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２２８ＨＸ－ＢＰ１ＥＨ－Ｓ Ｂ 228 17.3 多結晶
京セラ ＫＤ２３３ＨＸ－ＢＰＥＨ－Ｓ Ｂ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＤ２４０ＧＸ－ＬＦＢ Ａ 240 16.4 多結晶
京セラ ＫＤ２４２ＨＸ－ＢＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ２４２Ｘ－ＰＰＥＢ２－ＧＥ Ｂ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ２４２Ｘ－ＰＰＥＢ２－ＮＡ Ｂ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ２４５ＧＨ－２ＹＢ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２４５ＧＨ－４ＰＢ２ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２４５ＧＨ－４ＹＢ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２４５ＧＨ－４ＹＢ２ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２４５ＧＸ－ＬＦＢ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２４５Ｘ－ＰＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＤ２５０ＨＸ－ＢＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＤ２５０Ｘ－ＰＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＤ２５５ＨＸ－ＢＰ１ＥＭ－Ｓ Ｂ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＤ２５５ＨＸ－ＢＰＥＦＢ２－ＳＤＸ Ｂ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＤ２５５ＨＸ－ＢＰＥＦＵ２－Ｓ Ｂ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＤ２５５ＨＸ－ＢＰＥＭ－Ｓ Ｂ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＤ２５５Ｘ－ＰＰＥＦＵ２－Ｓ Ｂ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＤ２６０ＨＸ－ＢＰ１ＥＭ－Ｓ Ｂ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＤ２６０ＨＸ－ＢＰＥＭ－Ｓ Ｂ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＤ２６５ＨＸ－ＢＰＥＦＢ２－ＳＤＸ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＤ２６５ＨＸ－ＢＰＥＭ－Ｓ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＤ２７０ＨＸ－ＢＰ１ＥＦＭ－Ｓ Ｂ 270 18.4 多結晶
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京セラ ＫＤ２７０ＨＸ－ＢＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＤ２７０ＨＸ－ＢＰＥＦＭ－Ｓ Ｂ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＤ２７０ＨＸ－ＢＰＥＭ－Ｓ Ｂ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＤ２７５ＨＸ－ＢＰＥＦＭ－Ｓ Ｂ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＤ２７５ＨＸ－ＢＰＥＭ－Ｓ Ｂ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＤ２８０ＨＸ－ＢＰＥＦＭ－Ｓ Ｂ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＤ３１５ＧＸ－ＬＰＢ Ａ 315 16.1 多結晶
京セラ ＫＤ３１５Ｘ－ＰＰＢ－ＢＤＸ Ｂ 315 16.1 多結晶
京セラ ＫＤ３２２ＨＸ－ＢＰ１Ｗ－ＳＫＤＸ Ｂ 322 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ３２２Ｘ－ＰＰ１ＥＢ－ＫＣ Ｂ 322 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ３２２Ｘ－ＰＰＢ－ＫＣ Ｂ 322 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ３２２Ｘ－ＰＰＢ－ＫＣＤＸ Ｂ 322 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ３２２Ｘ－ＰＰＷ－ＫＣ Ｂ 322 16.5 多結晶
京セラ ＫＤ３２２Ｘ－ＰＰＷ－ＫＣＤＸ Ｂ 322 16.5 多結晶
京セラ ＫＦ２５０Ｘ－ＢＰＥＢ２－ＳＤＸ Ｂ 250 17.4 単結晶
京セラ ＫＦ２５０Ｘ－ＰＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 250 17.4 単結晶
京セラ ＫＦ２５５ＨＸ－ＢＰ１ＥＢ２－Ｓ Ｂ 255 17.7 単結晶
京セラ ＫＦ２６５ＨＸ－ＢＰＥＢ２－ＳＤＸ Ｂ 265 18.1 単結晶
京セラ ＫＦ２７０ＨＸ－ＢＰＥＢ２－Ｓ Ｂ 270 18.5 単結晶
京セラ ＫＧ２５５ＨＸ－ＢＰＥＦＢ２－ＳＤＸ Ｂ 255 17.2 多結晶
京セラ ＫＧ２７０ＨＸ－ＬＰＮ－ＢＤＸ Ｂ 270 18.3 多結晶
京セラ ＫＧ２８５ＨＸ－ＢＰＥＦＭ－Ｓ Ｂ 285 19.3 多結晶
京セラ ＫＨ２９５ＨＸ－ＢＷ１ＥＬ３－Ｓ Ｂ 295 20.1 単結晶
京セラ ＫＨ３００ＣＨＸ－ＢＷＥＬ３－Ｓ Ｂ 300 20.4 単結晶
京セラ ＫＨ３００ＨＸ－ＢＷＥＭ－Ｓ Ｂ 300 20.4 単結晶
京セラ ＫＨ３０５ＨＸ－ＢＷＥＢ２－Ｓ Ｂ 305 20.8 単結晶
京セラ ＫＨ３０５ＨＸ－ＢＷＥＬ３－Ｓ Ｂ 305 20.8 単結晶
京セラ ＫＨ３２０ＣＨＸ－ＢＷＥＬ３－Ｓ Ｂ 320 21.8 単結晶
京セラ ＫＨ３９５Ｍ－４Ｍ４ＣＢ Ａ 39.5 18.0 単結晶
京セラ ＫＨ４１Ｍ－４Ｍ４ＣＢ Ａ 41 18.7 単結晶
京セラ ＫＨ４３Ｍ－４Ｅ４ＣＢ Ａ 43 19.5 単結晶
京セラ ＫＨ４６Ｓ－４Ｍ４ＣＢ Ａ 46 18.0 単結晶
京セラ ＫＨ４７Ｓ－４Ｍ４ＣＢ Ａ 47 18.4 単結晶
京セラ ＫＨ４９５Ｓ－４Ｅ４ＣＢ Ａ 49.5 19.2 単結晶
京セラ ＫＨ４９５Ｓ－４Ｅ４ＣＢ（ＡＲ） Ａ 49.5 19.2 単結晶
京セラ ＫＨ６０Ｍ－４Ｍ６ＣＢ Ａ 60 18.3 単結晶
京セラ ＫＨ６０Ｓ－４Ｍ５ＣＢ Ａ 60 18.3 単結晶
京セラ ＫＨ６２Ｍ－４Ｍ６ＣＢ Ａ 62 18.9 単結晶
京セラ ＫＨ６２Ｓ－４Ｍ５ＣＢ Ａ 62 18.9 単結晶
京セラ ＫＨ６５Ｍ－４Ｅ６ＣＢ Ａ 65 19.7 単結晶
京セラ ＫＨ６５Ｓ－４Ｅ５ＣＢ Ａ 65 19.7 単結晶
京セラ ＫＨ６５Ｓ－４Ｅ５ＣＢ（ＡＲ） Ａ 65 19.7 単結晶
京セラ ＫＨ７２Ｓ－４Ｍ６ＣＢ Ａ 72 17.9 単結晶
京セラ ＫＨ７５Ｓ－４Ｍ６ＣＢ Ａ 75 18.7 単結晶
京セラ ＫＨ７８Ｓ－４Ｅ６ＣＢ Ａ 78 19.3 単結晶
京セラ ＫＨ７８Ｓ－４Ｅ６ＣＢ（ＡＲ） Ａ 78 19.3 単結晶
京セラ ＫＨＭ１３７Ｐ－３ＣＧＴＣＷ Ａ 137 18.7 多結晶
京セラ ＫＨＭ１３９Ｐ－５ＣＧＴＣＷ Ａ 139 18.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ１５０Ｐ－５ＥＧＴＣＷ Ａ 150 20.4 単結晶
京セラ ＫＨＭ１６４Ｐ－３ＣＧＴＣＷ Ａ 164 18.7 多結晶
京セラ ＫＨＭ１６７Ｐ－５ＣＧＴＣＷ Ａ 167 18.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ１８０Ｐ－５ＥＧＴＣＷ Ａ 180 20.4 単結晶
京セラ ＫＨＭ１８６Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＨＭ１８６Ｐ－３ＣＳＰＣＷ Ａ 186 18.1 多結晶
京セラ ＫＨＭ１９２Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＨＭ１９７Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 197 16.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ１９７Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 197 16.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ２００Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＨＭ２０８Ｐ－３ＣＤ６ＣＧ Ａ 208 17.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ２１０Ｐ－３ＭＤ４ＣＧ Ａ 210 18.0 単結晶
京セラ ＫＨＭ２１０Ｐ－３ＭＪ２ＣＥ Ａ 210 18.0 単結晶
京セラ ＫＨＭ２１０Ｐ－５ＣＪ２ＣＧ Ａ 210 17.7 多結晶
京セラ ＫＨＭ２２０Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ２２０Ｐ－３ＣＤ６ＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ２２０Ｐ－３ＣＧ４ＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＨＭ２２０Ｐ－３ＭＤ４ＣＧ Ａ 220 18.8 単結晶
京セラ ＫＨＭ２２０Ｐ－３ＭＤ６ＣＧ Ａ 220 18.8 単結晶
京セラ ＫＨＭ２２５Ｐ－３ＣＤ６ＣＧ Ａ 225 19.2 多結晶
京セラ ＫＨＭ２４０Ｐ－５ＥＤ４ＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
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京セラ ＫＨＭ２４０Ｐ－５ＥＤ６ＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＨＭ２４０Ｐ－５ＥＧ４ＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＨＭ２４３Ｐ－５ＥＬ６ＣＧ Ａ 243 20.7 単結晶
京セラ ＫＨＭ２５０Ｐ－５ＥＬ６ＣＧ Ａ 250 20.6 単結晶
京セラ ＫＨＭ６８Ｐ－３ＣＧＬＣＧ Ａ 68 18.6 多結晶
京セラ ＫＨＭ６８Ｐ－３ＣＧＲＣＧ Ａ 68 18.6 多結晶
京セラ ＫＨＭ６９Ｐ－５ＣＧＬＣＧ Ａ 69 18.7 多結晶
京セラ ＫＨＭ６９Ｐ－５ＣＧＲＣＧ Ａ 69 18.7 多結晶
京セラ ＫＨＭ７４Ｐ－５ＥＧＬＣＧ Ａ 74 20.1 単結晶
京セラ ＫＨＭ７４Ｐ－５ＥＧＲＣＧ Ａ 74 20.1 単結晶
京セラ ＫＪ１０９Ｐ－３ＣＴＣＡ Ａ 109 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１１５Ｐ－３ＭＴＣＡ Ａ 115 16.9 単結晶
京セラ ＫＪ１２５Ｐ－３ＭＴＣＧ Ａ 125 18.3 単結晶
京セラ ＫＪ１３０Ｐ－３ＭＴＣＧ Ａ 130 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ１３０Ｐ－ＭＰＴＣＧ Ａ 130 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ１３１Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 131 16.8 多結晶
京セラ ＫＪ１３３Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 133 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ１３７Ｐ－５ＥＴＣＧ Ａ 137 20.0 単結晶
京セラ ＫＪ１４０Ｐ－３ＭＲＣＥ Ａ 140 18.0 単結晶
京セラ ＫＪ１４５Ｐ－３ＭＲＣＧ Ａ 145 18.6 単結晶
京セラ ＫＪ１５７Ｐ－５ＥＲＣＧ Ａ 157 20.0 単結晶
京セラ ＫＪ１６５Ｐ－３ＣＴＣＡ Ａ 165 16.1 多結晶
京セラ ＫＪ１６７Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 167 14.2 多結晶
京セラ ＫＪ１６７Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 167 14.2 多結晶
京セラ ＫＪ１７０Ｐ－ＭＰＴＣＧ Ａ 170 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ１７３Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 173 19.6 単結晶
京セラ ＫＪ１７５Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 175 14.9 多結晶
京セラ ＫＪ１７５Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 175 14.9 多結晶
京セラ ＫＪ１７５Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 175 14.9 多結晶
京セラ ＫＪ１７５Ｐ－３ＭＴＣＡ Ａ 175 17.1 単結晶
京セラ ＫＪ１７８Ｐ－５ＥＴＣＧ Ａ 178 20.2 単結晶
京セラ ＫＪ１８３Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 183 15.6 多結晶
京セラ ＫＪ１８３Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 183 15.6 多結晶
京セラ ＫＪ１８５Ｐ－ＮＡＪ２ＣＥ Ａ 185 15.8 多結晶
京セラ ＫＪ１８５Ｐ－ＮＡＲＣＥ Ａ 185 15.8 多結晶
京セラ ＫＪ１８６Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１８６Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１８６Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１８６Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１８６Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１８６Ｐ－３ＣＵＣＥ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ１８７Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 187 16.0 多結晶
京セラ ＫＪ１８７Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 187 16.0 多結晶
京セラ ＫＪ１８７Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 187 16.0 多結晶
京セラ ＫＪ１８８Ｐ－３ＣＴＣＧ Ａ 188 18.3 多結晶
京セラ ＫＪ１８９Ｐ－５ＣＴＣＧ Ａ 189 18.3 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＤＪ２ＣＥ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＤＲＣＥ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＤＵＣＥ Ａ 190 16.2 多結晶
京セラ ＫＪ１９０Ｐ－３ＭＴＣＧ Ａ 190 18.6 単結晶
京セラ ＫＪ１９２Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ１９２Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ１９２Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ１９２Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ１９２Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ１９２Ｐ－３ＣＵＣＥ Ａ 192 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ１９３Ｐ－５ＣＴＣＧ Ａ 193 18.6 多結晶
京セラ ＫＪ１９５Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 195 16.6 多結晶
京セラ ＫＪ１９５Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 195 16.6 多結晶
京セラ ＫＪ１９５Ｐ－３ＣＵＣＥ Ａ 195 16.6 多結晶
京セラ ＫＪ１９７Ｐ－３ＭＴＣＧ Ａ 197 19.3 単結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＣＧ３ＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＣＪ２ＣＧ Ａ 200 17.1 多結晶
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京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＣＵＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＤＪ２ＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＤＲＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－３ＤＵＣＥ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－５ＣＪ２ＣＧＤＸ Ｂ 200 16.9 多結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 200 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ２００Ｐ－ＭＰＴＣＧ Ａ 200 19.6 単結晶
京セラ ＫＪ２０５Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 205 17.5 多結晶
京セラ ＫＪ２０５Ｐ－３ＣＵＣＧ Ａ 205 17.5 多結晶
京セラ ＫＪ２０５Ｐ－３ＤＲＣＧ Ａ 205 17.5 多結晶
京セラ ＫＪ２０５Ｐ－３ＭＲＣＥ Ａ 205 17.5 単結晶
京セラ ＫＪ２０５Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 205 19.9 単結晶
京セラ ＫＪ２０６Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 206 17.6 多結晶
京セラ ＫＪ２０６Ｐ－３ＤＲＣＧ Ａ 206 17.6 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＣＧ３ＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＣＪ２ＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＣＵＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＣＷ６ＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＤＤ４ＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＭＤ４ＣＥ Ａ 210 18.0 単結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＭＲＣＥ Ａ 210 18.0 単結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－３ＭＵＣＥ Ａ 210 18.0 単結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－５ＣＤ４ＣＧＤＸ Ｂ 210 17.7 多結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－５ＥＴＡ４ＣＧ Ａ 210 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２１０Ｐ－５ＥＴＣＧ Ａ 210 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２１５Ｐ－３ＣＲＣＧ　 Ａ 215 18.4 多結晶
京セラ ＫＪ２１５Ｐ－３ＤＤ４ＣＧ Ａ 215 18.4 多結晶
京セラ ＫＪ２１５Ｐ－３ＤＲＣＧ Ａ 215 18.4 多結晶
京セラ ＫＪ２１５Ｐ－３ＭＲＣＧ Ａ 215 18.4 単結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＣＧ３ＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＣＷ６ＣＧ Ａ 220 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＥＲＣＧ Ａ 220 18.7 単結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＭＤ４ＣＧ Ａ 220 18.8 単結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＭＲＣＧ Ａ 220 18.8 単結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－３ＭＵＣＧ Ａ 220 18.8 単結晶
京セラ ＫＪ２２０Ｐ－５ＣＪ２ＣＧＤＸ Ｂ 220 18.6 多結晶
京セラ ＫＪ２２２Ｐ－５ＣＤ４ＣＧ Ａ 222 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２２Ｐ－５ＣＧ３ＣＧ Ａ 222 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２２Ｐ－５ＣＷＣＧ Ａ 222 18.8 多結晶
京セラ ＫＪ２２３Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 223 19.0 多結晶
京セラ ＫＪ２２３Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 223 19.0 多結晶
京セラ ＫＪ２３０Ｐ－５ＣＲＣＧ Ａ 230 19.4 多結晶
京セラ ＫＪ２３５Ｐ－３ＥＲＣＧ Ａ 235 20.0 単結晶
京セラ ＫＪ２４０Ｐ－５ＥＧ３ＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２４０Ｐ－５ＥＧ６ＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２４０Ｐ－５ＥＲＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２４０Ｐ－５ＥＵＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２４０Ｐ－５ＥＷＣＧ Ａ 240 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ２４３Ｐ－３ＣＴＣＧ Ａ 243 18.4 多結晶
京セラ ＫＪ２４５Ｐ－５ＣＴＣＧ Ａ 245 18.4 多結晶
京セラ ＫＪ２４７Ｐ－３ＣＴＣＧ Ａ 247 18.7 多結晶
京セラ ＫＪ２４９Ｐ－５ＣＴＣＧ Ａ 249 18.7 多結晶
京セラ ＫＪ２５２Ｐ－５ＣＴＣＧ Ａ 252 18.9 多結晶
京セラ ＫＪ２５５Ｐ－ＭＰＴＣＧ Ａ 255 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ２６０Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 260 19.7 単結晶
京セラ ＫＪ２６０Ｐ－ＭＰＴＣＧ Ａ 260 19.8 単結晶
京セラ ＫＪ２６５Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 265 20.0 単結晶
京セラ ＫＪ２７０Ｐ－５ＥＴＣＧ Ａ 270 20.4 単結晶
京セラ ＫＪ３６Ｐ－４ＭＹＣＢ Ａ 36 16.4 単結晶
京セラ ＫＪ３９Ｐ－４ＡＹＣＢ Ａ 39 15.2 多結晶
京セラ ＫＪ４２５Ｐ－４ＭＹ２ＣＢ Ａ 42.5 16.6 単結晶
京セラ ＫＪ４２Ｐ－３ＢＹＣＡ Ａ 42 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ４２Ｐ－４ＥＹＣＢ Ａ 42 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ４６Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 46 15.7 多結晶
京セラ ＫＪ４６Ｐ－３ＣＳＣＢ Ａ 46 15.7 多結晶
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京セラ ＫＪ４７Ｐ－３ＭＳＣＢ Ａ 47 16.1 単結晶
京セラ ＫＪ４８５Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 48.5 16.6 多結晶
京セラ ＫＪ４８Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 48 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ４８Ｐ－４ＥＹ２ＣＢ Ａ 48 18.7 単結晶
京セラ ＫＪ５０Ｐ－３ＭＳＣＡ Ａ 50 17.1 単結晶
京セラ ＫＪ５０Ｐ－３ＭＳＣＨ Ａ 50 17.1 単結晶
京セラ ＫＪ５０Ｐ－４ＡＹＣＢ Ａ 50 15.2 多結晶
京セラ ＫＪ５２Ｐ－３ＣＳＣＨ Ａ 52 17.8 多結晶
京セラ ＫＪ５２Ｐ－３ＭＳＣＧ Ａ 52 17.8 単結晶
京セラ ＫＪ５３Ｐ－３ＢＹＣＡ Ａ 53 16.1 多結晶
京セラ ＫＪ５３Ｐ－５ＣＳＣＨ Ａ 53 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ５４Ｐ－３ＥＳＣＧ Ａ 54 18.4 単結晶
京セラ ＫＪ５４Ｐ－３ＭＳＣＧ Ａ 54 18.5 単結晶
京セラ ＫＪ５５Ｐ－４ＭＹ２ＣＢ Ａ 55 16.7 単結晶
京セラ ＫＪ５５Ｐ－４ＭＹＣＢ Ａ 55 16.7 単結晶
京セラ ＫＪ５５Ｐ－５ＥＳＣＨ Ａ 55 18.7 単結晶
京セラ ＫＪ６１Ｐ－４ＡＹＣＢ Ａ 61 15.1 多結晶
京セラ ＫＪ６２Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 62 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ６２Ｐ－３ＣＳＣＢ Ａ 62 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ６４Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 64 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ６４Ｐ－３ＭＳＣＢ Ａ 64 16.4 単結晶
京セラ ＫＪ６４Ｐ－４ＥＹ２ＣＢ Ａ 64 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ６４Ｐ－４ＥＹＣＢ Ａ 64 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ６５Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 65 16.6 多結晶
京セラ ＫＪ６６Ｐ－３ＭＳＣＡ Ａ 66 16.9 単結晶
京セラ ＫＪ６６Ｐ－３ＭＳＣＨ Ａ 66 16.9 単結晶
京セラ ＫＪ６７Ｐ－４ＭＹ２ＣＢ Ａ 67 16.7 単結晶
京セラ ＫＪ６８Ｐ－３ＣＮＣＧ Ａ 68 17.4 多結晶
京セラ ＫＪ６９Ｐ－３ＭＳＣＧ Ａ 69 17.7 単結晶
京セラ ＫＪ７０５Ｐ－５ＣＳＣＨ Ａ 70.5 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ７０Ｐ－３ＣＳＣＨ Ａ 70 17.9 多結晶
京セラ ＫＪ７０Ｐ－３ＣＴＣＡ Ａ 70 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ７１５Ｐ－５ＣＳＣＨ Ａ 71.5 18.1 多結晶
京セラ ＫＪ７２Ｐ－３ＥＳＣＧ Ａ 72 18.4 単結晶
京セラ ＫＪ７２Ｐ－３ＭＳＣＧ Ａ 72 18.5 単結晶
京セラ ＫＪ７３Ｐ－３ＭＴＣＡ Ａ 73 16.7 単結晶
京セラ ＫＪ７５Ｐ－５ＥＳＣＨ Ａ 75 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ７７５Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 77.5 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ７７５Ｐ－３ＣＳＣＢ Ａ 77.5 15.9 多結晶
京セラ ＫＪ７７Ｐ－３ＣＴＬＣＡ Ａ 77 15.8 多結晶
京セラ ＫＪ７７Ｐ－３ＣＴＲＣＡ Ａ 77 15.8 多結晶
京セラ ＫＪ７７Ｐ－４ＥＹ２ＣＢ Ａ 77 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ８０Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 80 16.4 多結晶
京セラ ＫＪ８０Ｐ－３ＭＳＣＢ Ａ 80 16.4 単結晶
京セラ ＫＪ８０Ｐ－３ＭＴＣＧ Ａ 80 18.3 単結晶
京セラ ＫＪ８１Ｐ－３ＣＳＣＡ Ａ 81 16.6 多結晶
京セラ ＫＪ８１Ｐ－３ＭＴＬＣＡ Ａ 81 16.6 単結晶
京セラ ＫＪ８１Ｐ－３ＭＴＲＣＡ Ａ 81 16.6 単結晶
京セラ ＫＪ８３Ｐ－３ＭＳＣＡ Ａ 83 17.0 単結晶
京セラ ＫＪ８３Ｐ－３ＭＴＣＧ Ａ 83 18.9 単結晶
京セラ ＫＪ８３Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 83 18.8 単結晶
京セラ ＫＪ８３Ｐ－ＭＰＴＣＧ Ａ 83 18.9 単結晶
京セラ ＫＪ８４Ｐ－３ＭＳＣＨ Ａ 84 17.2 単結晶
京セラ ＫＪ８５Ｐ－ＭＥＴＣＧ Ａ 85 19.3 単結晶
京セラ ＫＪ８７Ｐ－３ＣＳＣＨ Ａ 87 17.8 多結晶
京セラ ＫＪ８７Ｐ－５ＥＴＡ１ＣＧ Ａ 87 19.7 単結晶
京セラ ＫＪ８７Ｐ－５ＥＴＣＧ Ａ 87 19.7 単結晶
京セラ ＫＪ８８Ｐ－３ＭＳＣＧ Ａ 88 18.1 単結晶
京セラ ＫＪ８８Ｐ－３ＭＴＬＣＧ Ａ 88 18.1 単結晶
京セラ ＫＪ８８Ｐ－３ＭＴＲＣＧ Ａ 88 18.1 単結晶
京セラ ＫＪ９０Ｐ－３ＥＳＣＧ Ａ 90 18.4 単結晶
京セラ ＫＪ９０Ｐ－３ＭＳＣＧ Ａ 90 18.5 単結晶
京セラ ＫＪ９１Ｐ－３ＭＴＬＣＧ Ａ 91 18.7 単結晶
京セラ ＫＪ９１Ｐ－３ＭＴＲＣＧ Ａ 91 18.7 単結晶
京セラ ＫＪ９３Ｐ－ＭＥＴＬＣＧ Ａ 93 19.0 単結晶
京セラ ＫＪ９３Ｐ－ＭＥＴＲＣＧ Ａ 93 19.0 単結晶
京セラ ＫＪ９３Ｐ－ＭＰＴＬＣＧ Ａ 93 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ９３Ｐ－ＭＰＴＲＣＧ Ａ 93 19.1 単結晶
京セラ ＫＪ９５Ｐ－５ＥＳＣＨ Ａ 95 19.4 単結晶
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京セラ ＫＪ９５Ｐ－ＭＥＴＬＣＧ Ａ 95 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ９５Ｐ－ＭＥＴＲＣＧ Ａ 95 19.4 単結晶
京セラ ＫＪ９７Ｐ－５ＥＴＬＡＣＧ Ａ 97 19.8 単結晶
京セラ ＫＪ９７Ｐ－５ＥＴＬＣＧ Ａ 97 19.8 単結晶
京セラ ＫＪ９７Ｐ－５ＥＴＲＣＧ Ａ 97 19.8 単結晶
京セラ ＫＫ２００Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２００Ｐ－３ＣＲＣ５ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２００Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 200 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２００Ｐ－５ＣＲＣＧＤＸ Ｂ 200 16.9 多結晶
京セラ ＫＫ２１０Ｐ－３ＣＲＣ５ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＫ２１０Ｐ－３ＣＲＣＧ Ａ 210 17.9 多結晶
京セラ ＫＫ２２０Ｐ－５ＣＪ２ＣＧ Ａ 220 18.6 多結晶
京セラ ＫＫ２２０Ｐ－５ＣＲＣ５ Ａ 220 18.6 多結晶
京セラ ＫＫ２２２Ｐ－５ＣＧ３ＣＧ Ａ 222 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２２２Ｐ－５ＣＲＣＧ Ａ 222 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２２２Ｐ－５ＣＲＣＧＤＸ Ｂ 222 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２２８Ｐ－５ＣＦ２Ｃ５ＤＸ Ｂ 228 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３０Ｐ－５ＣＵＣＧＤＸ Ｂ 230 19.4 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＤ４Ｃ５ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＦ２Ｃ５ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＦ２ＣＧ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＦ２ＣＧＤＸ Ｂ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＧ３ＣＧ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＪ２ＣＧ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＵＣＧＤＸ Ｂ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３３Ｐ－３ＣＷ５ＣＧ Ａ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＤ４Ｃ５ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＦ２Ｃ５ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＦ２ＣＧ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＧ３Ｃ５ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＧ３ＣＧ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－３ＣＷ５ＣＧ Ａ 238.1 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－５ＣＤＡＣＧＤＸ Ｂ 238.1 17.9 多結晶
京セラ ＫＫ２３８１Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 238.1 16.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８Ｐ－３ＣＤ４ＣＧ Ａ 238 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８Ｐ－３ＣＦ２Ｃ５ Ａ 238 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８Ｐ－３ＣＦ２ＣＧ Ａ 238 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８Ｐ－３ＣＧ３ＣＧ Ａ 238 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２３８Ｐ－３ＣＷ５ＣＧ Ａ 238 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２４０Ｐ－５ＣＦ２Ｃ５ＤＸ Ｂ 240 18.0 多結晶
京セラ ＫＫ２４１Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 241 16.3 多結晶
京セラ ＫＫ２４２Ｐ－３ＣＤ３ＣＧＤＸ Ｂ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＫ２４２Ｐ－５ＣＦ３Ｃ５ＤＸ Ｂ 242 16.4 多結晶
京セラ ＫＫ２４２Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 242 16.4 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＢ２ＣＧ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＢＣＧＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＦ２ＣＧＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＨＣＧＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－３ＣＷＣＧＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－５ＣＦ２Ｃ５ Ａ 245 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 245 16.6 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－５ＣＧ３Ｃ５ Ａ 245 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－５ＣＧ３ＣＧ Ａ 245 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２４５Ｐ－５ＣＪ２ＣＧ Ａ 245 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－３ＣＦ３Ｃ５ Ａ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－３ＣＷ２ＣＧ Ａ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－５ＣＦ２ＣＧ Ａ 250 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 250 16.9 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－５ＣＧ３ＣＧ Ａ 250 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２５０Ｐ－５ＣＪ２ＣＧ Ａ 250 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２５５Ｐ－３ＣＢ２ＣＧ Ａ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＫ２５５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 255 17.4 多結晶
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京セラ ＫＫ２５５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＫ２５５Ｐ－３ＣＦ３Ｃ５ Ａ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＫ２５５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＫ２５５Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 255 17.2 多結晶
京セラ ＫＫ２５６５Ｐ－５ＣＪ２ＣＧ Ａ 256.5 19.3 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－３ＣＦ３Ｃ５ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－３ＣＷ２ＣＧ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－３ＣＷＣＧ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 260 17.6 多結晶
京セラ ＫＫ２６０Ｐ－５ＣＷ２ＣＧＤＸ Ｂ 260 17.6 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ＤＸ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧＤＸ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－５ＣＦ３Ｃ５ＤＸ Ｂ 265 17.9 多結晶
京セラ ＫＫ２６５Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 265 17.9 多結晶
京セラ ＫＫ２７０Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２７０Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２７０Ｐ－３ＣＦ３Ｃ５ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２７０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＫ２７０Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 270 18.3 多結晶
京セラ ＫＫ２７３Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 273 18.6 多結晶
京セラ ＫＫ２７３Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 273 18.5 多結晶
京セラ ＫＫ２７５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２７５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２７５Ｐ－３ＣＦ３Ｃ５ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２７５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＫ２７５Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 275 18.6 多結晶
京セラ ＫＫ２７８Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 278 19.0 多結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－３ＣＦ３Ｃ５ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－３ＭＦ３ＣＧ Ａ 280 19.2 単結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 280 18.9 多結晶
京セラ ＫＫ２８０Ｐ－５ＥＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 280 19.1 単結晶
京セラ ＫＫ２８５Ｐ－５ＣＤ３ＣＧ Ａ 285 19.3 多結晶
京セラ ＫＫ２８５Ｐ－５ＣＦ３ＣＧ Ａ 285 19.3 多結晶
京セラ ＫＫ２８５Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 285 19.3 多結晶
京セラ ＫＫ２８８Ｐ－５ＣＤ３ＣＧ Ａ 288 19.5 多結晶
京セラ ＫＫ２９０Ｐ－５ＣＤ３ＣＧ Ａ 290 19.6 多結晶
京セラ ＫＫ２９５Ｐ－５ＥＬ３Ｃ５ Ａ 295 20.1 単結晶
京セラ ＫＫ３００Ｐ－５ＥＬ３Ｃ５ Ａ 300 20.4 単結晶
京セラ ＫＫ３００Ｐ－５ＥＬ３ＣＧ Ａ 300 20.4 単結晶
京セラ ＫＫ３０５Ｐ－５ＥＦ３ＣＧ Ａ 305 20.8 単結晶
京セラ ＫＫ３０５Ｐ－５ＥＬ３ＣＧ Ａ 305 20.8 単結晶
京セラ ＫＫ３１５Ｐ－５ＥＬ３ＥＧ Ａ 315 20.8 単結晶
京セラ ＫＬ２３３Ｐ－３ＣＪＣＥＤＸ Ｂ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＬ２３３Ｐ－３ＣＪＣＧＤＸ Ｂ 233 17.7 多結晶
京セラ ＫＬ２４２Ｐ－３ＣＦ３ＣＥ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＬ２４５Ｐ－３ＣＦ３ＣＥ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＭ７１Ｐ－３ＣＬＣＢ Ａ 71 14.8 多結晶
京セラ ＫＭ７１Ｐ－３ＣＭＣＢ Ａ 71 14.8 多結晶
京セラ ＫＭ７５Ｐ－３ＣＬＣＢ Ａ 75 15.4 多結晶
京セラ ＫＭ７５Ｐ－３ＣＭＣＢ Ａ 75 15.4 多結晶
京セラ ＫＭ８０Ｐ－３ＭＬＣＢ Ａ 80 16.7 単結晶
京セラ ＫＭ８０Ｐ－３ＭＭＣＢ Ａ 80 16.7 単結晶
京セラ ＫＭ８８Ｐ－３ＣＬＣＨ Ａ 88 18.0 多結晶
京セラ ＫＭ８８Ｐ－３ＣＭＣＨ Ａ 88 18.0 多結晶
京セラ ＫＭ８８Ｐ－３ＭＬＣＨ Ａ 88 18.1 単結晶
京セラ ＫＭ８８Ｐ－３ＭＬＣＨ（Ｌ１） Ａ 88 18.0 単結晶
京セラ ＫＭ８８Ｐ－３ＭＭＣＨ Ａ 88 18.1 単結晶
京セラ ＫＭ８８Ｐ－３ＭＭＣＨ（Ｌ１） Ａ 88 18.0 単結晶
京セラ ＫＭ９２Ｐ－５ＣＬＣＨ Ａ 92 18.7 多結晶
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京セラ ＫＭ９２Ｐ－５ＣＭＣＨ Ａ 92 18.7 多結晶
京セラ ＫＭ９７Ｐ－５ＥＬＣＨ Ａ 97 19.8 単結晶
京セラ ＫＭ９７Ｐ－５ＥＭＣＨ Ａ 97 19.8 単結晶
京セラ ＫＮ３１５－１２０ＨＬ３ Ｂ 315 20.8 単結晶
京セラ ＫＮ３１５ＨＸ－ＢＷＥＢ２－Ｓ Ｂ 315 20.8 単結晶
京セラ ＫＮ３１５ＨＸ－ＢＷＥＦＭ－Ｓ Ｂ 315 20.8 単結晶
京セラ ＫＮ３１５ＨＸ－ＢＷＥＬ３－Ｓ Ｂ 315 20.8 単結晶
京セラ ＫＮ３２５－１２０ＨＣ１ Ｂ 325 21.4 単結晶
京セラ ＫＮ３２５－１２０ＨＬ３ Ｂ 325 21.4 単結晶
京セラ ＫＮ３３０－１２０ＨＣ１ Ｂ 330 21.8 単結晶
京セラ ＫＮ３３０－１２０ＨＬ３ Ｂ 330 21.8 単結晶
京セラ ＫＮ３３５－１２０ＨＣ１ Ｂ 335 22.1 単結晶
京セラ ＫＮ３３５－１２０ＨＬ３ Ｂ 335 22.1 単結晶
京セラ ＫＳ１７０Ｐ－３ＡＲ３ＣＧＤＸ Ｂ 170 15.2 多結晶
京セラ ＫＳ１８０Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＳ１８０Ｐ－３ＣＪＣ１ Ａ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＳ１８０Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＳ１８０Ｐ－３ＣＲＣ１ Ａ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＳ１８０Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＳ１８０Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 180 15.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＪ２Ｃ３ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＪＣ１ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＲＣ１ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＲＣ３ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＲＣＡ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ１９２４Ｐ－３ＣＲＣＥ Ａ 192.4 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＦ２Ｃ３ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＦ２ＣＥ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＦＣＡ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＪ２Ｃ３ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＪＣ１ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２０８４Ｐ－３ＣＪＣＡ Ａ 208.4 15.8 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＦ２Ｃ３ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＦ２ＣＥ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＧ３ＣＥ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＪ２Ｃ３ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＪ２ＣＥ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＪＣＥ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１５Ｐ－３ＣＵＣＡ Ａ 215 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２１６Ｐ－３ＣＤ４ＣＥ Ａ 216 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ２３８１Ｐ－３ＣＦ３Ｃ３ Ａ 238.1 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２３８１Ｐ－３ＣＦ３ＣＥ Ａ 238.1 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２３８１Ｐ－３ＣＦＣ１ Ａ 238.1 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２３８１Ｐ－３ＣＦＣＡ Ａ 238.1 16.3 多結晶
京セラ ＫＳ２４０Ｐ－３ＣＦ２ＣＥ Ａ 240 16.4 多結晶
京セラ ＫＳ２４１Ｐ－３ＣＦ６ＣＧ Ａ 241 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４２Ｐ－３ＣＦ３Ｃ３ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４２Ｐ－３ＣＦ３ＣＥ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４２Ｐ－３ＣＶＣＥ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４２Ｐ－３ＣＷ３ＣＥ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４２Ｐ－３ＣＷＣ３ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４２Ｐ－３ＣＷＣＥ Ａ 242 16.5 多結晶
京セラ ＫＳ２４５Ｐ－３ＣＦ３Ｃ３ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＳ２４５Ｐ－３ＣＦ３ＣＥ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＳ２４５Ｐ－３ＣＷＣＥ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＳ２５０Ｐ－３ＣＦ３ＣＥ Ａ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＳ２７０Ｐ－５ＥＴＣＧ Ａ 270 20.4 単結晶
京セラ ＫＳ６８Ｐ－３ＣＮＣＧ Ａ 68 17.4 多結晶
京セラ ＫＳ７５Ｐ－５ＥＮＣＨ Ａ 75 19.1 単結晶
京セラ ＫＵ２６０－６ＭＣＡ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＵ２７０－６ＭＣＡ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＶ２４５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧＤＸ Ｂ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＶ２４５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 245 16.7 多結晶
京セラ ＫＶ２５０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 250 17.1 多結晶
京セラ ＫＶ２５５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 255 17.4 多結晶
京セラ ＫＶ２５５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 255 17.4 多結晶
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京セラ ＫＶ２６０Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＶ２６０Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＶ２６０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 260 17.8 多結晶
京セラ ＫＶ２６５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＶ２６５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ＤＸ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＶ２６５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＶ２６５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧＤＸ Ｂ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＶ２６５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 265 18.1 多結晶
京セラ ＫＶ２７０Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＶ２７０Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＶ２７０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 270 18.4 多結晶
京セラ ＫＶ２７５Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＶ２７５Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＶ２７５Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 275 18.8 多結晶
京セラ ＫＶ２８０Ｐ－３ＣＤ３Ｃ５ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＶ２８０Ｐ－３ＣＤ３ＣＧ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＶ２８０Ｐ－３ＣＦ３ＣＧ Ａ 280 19.1 多結晶
京セラ ＫＶ２８０Ｐ－５ＣＦ３ＣＧＤＸ Ｂ 280 18.9 多結晶
京セラ ＫＶ３００Ｐ－５ＥＬ３ＣＧ Ｂ 300 20.4 単結晶
京セラ ＫＶ３１５Ｈ－５ＣＬ３ＣＧ－ＵＫ Ｂ 315 21.3 多結晶
京セラ ＫＶ３１５Ｈ－５ＥＬ３ＣＧ－ＵＫ Ｂ 315 21.4 単結晶
京セラ ＬＡ４４１Ｋ６６ＤＸ Ｂ 66.2 14.6 多結晶
京セラ ＬＰ４２０ＤＲＸ－ＫＢＣ－７２Ｈ Ｂ 420 21.2 単結晶
京セラ ＬＰ４２０ＲＸ－ＫＷＣ－７２Ｈ Ａ 420 21.2 単結晶
京セラ ＬＰ４３０ＲＸ－ＫＷＣ－７２Ｈ Ｂ 430 21.8 単結晶
京セラ ＬＰ４３５ＤＲＸ－ＫＢＣ－７２Ｈ Ａ 435 22.0 単結晶
京セラ ＬＰ４４０ＤＲＸ－ＫＢＣ－７２Ｈ Ａ 440 22.3 単結晶
京セラ ＬＰ４４０ＲＸ－ＫＷＣ－７２Ｈ Ｂ 440 22.3 単結晶
京セラ ＬＰ４４５ＤＲＸ－ＫＢＣ－７２Ｈ Ａ 445 22.5 単結晶
京セラ ＬＰ４４５ＲＸ－ＫＷＣ－７２Ｈ Ｂ 445 22.5 単結晶
京セラ Ｒ１８０Ｔ－０２ＤＸ Ｂ 180 16.1 多結晶
京セラ ＲＡ１７５Ｔ－０２ Ｂ 175 15.6 多結晶
京セラ ＲＤ１８０Ｘ－ＰＰ－Ｒ Ｂ 180 15.4 多結晶
京セラ ＲＤ１８３Ｘ－ＱＰ－Ｒ Ｂ 183 15.6 多結晶
京セラ ＲＤ１８６Ｘ－ＱＰ－Ｒ Ｂ 186 15.9 多結晶
京セラ ＲＹ１８６Ｇ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＲＹ１８６Ｒ Ａ 186 15.9 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０１ＥＫＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０１ＦＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０１ＫＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０２Ｅ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０２ＥＫ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０２ＥＫＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０２ＦＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１７８６Ｔ－０２ＫＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＧ１８６５Ｔ－０２ＤＸ Ｂ 186.5 16.7 多結晶
京セラ ＳＰＧ２００Ｔ－０２ Ｂ 200 15.9 多結晶
京セラ ＳＰＧ２００Ｔ－０２ＥＤＸ Ｂ 200 15.9 多結晶
京セラ ＳＰＧ２０９Ｔ－０２ＤＸ Ｂ 209 16.6 多結晶
京セラ ＳＰＧ５０１－０２ＫＤＸＴ Ｂ 50.1 14.3 多結晶
京セラ ＳＰＲ１７８６Ｔ－０２Ｋ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＰＲ１７８６Ｔ－０２ＫＤＸ Ｂ 178.6 16.0 多結晶
京セラ ＳＵ４５Ｔ－０２ Ｂ 45 16.1 多結晶
京セラ ＳＵ６０Ｔ－０２ Ｂ 60 16.1 多結晶
銀星ソーラー ＹＸＧＦ－２５０Ｐ６０ Ａ 250 17.1 多結晶
銀星ソーラー ＹＸＧＦ－２５５Ｍ６０ Ａ 255 17.7 単結晶
銀星ソーラー ＹＸＧＦ－２５５Ｐ６０ Ａ 255 17.4 多結晶
銀星ソーラー ＹＸＧＦ－２６０Ｍ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
元旦ビューティ工業 ＭＳＲ３－Ａ９０ Ａ 90 17.9 単結晶
元旦ビューティ工業 ＭＳＲ３－Ｂ９３ Ｂ 93 18.1 単結晶
元旦ビューティ工業 ＭＳＲ３－Ｃ９３ Ｂ 93 18.1 単結晶
元旦ビューティ工業 ＮＳＳ３－Ａ９０ Ａ 90 17.9 単結晶
元旦ビューティ工業 ＮＳＳ３－Ｂ９３ Ｂ 93 18.1 単結晶
元旦ビューティ工業 ＮＳＳ３－Ｃ９３ Ｂ 93 18.1 単結晶
元旦ビューティ工業 ＳＢＭ－Ａ７８ Ａ 78 18.1 単結晶
元旦ビューティ工業 ＳＢＮ－Ａ７８ Ａ 78 18.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３１０ＲＧ Ａ 310 21.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３１５ＲＧ Ａ 315 21.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３３５ＳＧ Ａ 335 20.8 単結晶
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現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３４０ＳＧ Ａ 340 21.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３４５ＳＧ Ａ 345 21.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３５０ＳＧ Ａ 350 21.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３５０ＵＧ Ａ 350 21.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３５５ＵＧ Ａ 355 21.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３６０ＵＧ Ａ 360 21.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３７０ＲＩ Ａ 370 21.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３７５ＲＩ Ａ 375 21.3 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３８５ＶＧ Ａ 385 21.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３９０ＶＧ Ａ 390 21.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ３９５ＶＧ Ａ 395 21.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４００ＶＧ Ａ 400 21.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４０５ＳＩ Ａ 405 20.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４０５ＶＧ Ａ 405 22.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４１０ＳＩ Ａ 410 21.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４１０ＶＧ Ａ 410 22.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４１５ＳＩ Ａ 415 21.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４２０ＳＩ Ａ 420 21.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４２０ＵＩ Ａ 420 21.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４２５ＵＩ Ａ 425 21.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４３０ＵＩ Ａ 430 21.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４３５ＵＩ Ａ 435 21.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４６０ＶＩ Ａ 460 21.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４６５ＶＩ Ａ 465 21.3 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４７０ＶＩ Ａ 470 21.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４７５ＶＩ Ａ 475 21.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４８０ＶＩ Ａ 480 21.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＥ－Ｓ４８５ＶＩ Ａ 485 22.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ１９７ＳＦ Ａ 197 14.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２００ＭＦ Ａ 200 15.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２００ＳＦ Ａ 200 15.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２０３ＭＦ Ａ 203 15.4 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２０３ＳＦ Ａ 203 15.4 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２０５ＭＦ Ａ 205 15.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２０６ＳＦ Ａ 206 15.6 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２０８ＭＦ Ａ 208 15.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２０９ＳＦ Ａ 209 15.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１０ＭＦ Ａ 210 15.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１２ＳＦ Ａ 212 16.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１３ＭＦ Ａ 213 16.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１５ＭＦ Ａ 215 16.3 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１５ＲＦ Ａ 215 16.3 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１５ＳＦ Ａ 215 16.3 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１８ＭＦ Ａ 218 16.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２１８ＳＦ Ａ 218 16.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２０ＭＦ Ａ 220 16.7 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２０ＲＦ Ａ 220 16.7 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２１ＳＧ Ａ 221 15.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２３ＭＦ Ａ 223 16.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２３ＭＧ Ａ 223 15.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２４ＳＧ Ａ 224 15.3 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２５ＭＦ Ａ 225 17.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２５ＭＧ Ａ 225 15.4 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２５ＲＦ Ａ 225 17.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２７ＳＧ Ａ 227 15.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２２８ＭＧ Ａ 228 15.6 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３０ＭＧ Ａ 230 15.7 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３０ＲＦ Ａ 230 17.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３０ＳＧ Ａ 230 15.7 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３３ＭＧ Ａ 233 15.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３３ＳＧ Ａ 233 15.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３５ＭＧ Ａ 235 16.0 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３５ＲＦ Ａ 235 17.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３６ＳＧ Ａ 236 16.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３８ＭＧ Ａ 238 16.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２３９ＳＧ Ａ 239 16.3 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４０ＭＧ Ａ 240 16.4 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４０ＲＦ Ａ 240 18.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４０ＲＧ Ａ 240 16.4 多結晶
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現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４２ＳＧ Ａ 242 16.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４５ＭＧ Ａ 245 16.7 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４５ＲＦ Ａ 245 18.6 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２４５ＲＧ Ａ 245 16.7 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２５０ＭＧ Ａ 250 17.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２５０ＲＦ Ａ 250 19.0 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２５０ＲＧ Ａ 250 17.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２５５ＲＧ Ａ 255 17.4 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６０ＲＧ Ａ 260 17.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６０ＲＷ Ａ 260 17.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６０ＴＧ Ａ 260 17.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６０ＴＷ Ａ 260 17.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６５ＲＧ Ａ 265 18.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６５ＴＧ Ａ 265 18.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２６５ＴＷ Ａ 265 18.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２７０ＲＧ Ａ 270 18.4 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２７５ＲＧ Ａ 275 18.8 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ２８０ＲＧ Ａ 280 19.1 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ３１５ＲＩ Ａ 315 17.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ３１５ＴＩ Ａ 315 17.9 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ３２０ＲＩ Ａ 320 18.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ３２０ＴＩ Ａ 320 18.2 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ３２５ＲＩ Ａ 325 18.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｍ３２５ＴＩ Ａ 325 18.5 多結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ１９７ＳＦ Ａ 197 15.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２００ＳＦ Ａ 200 15.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２０３ＳＦ Ａ 203 15.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２０６ＳＦ Ａ 206 15.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２０９ＳＦ Ａ 209 16.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２１２ＳＦ Ａ 212 16.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２１３ＭＦ Ａ 213 16.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２１５ＭＦ Ａ 215 16.6 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２１５ＳＦ Ａ 215 16.6 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２１８ＭＦ Ａ 218 16.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２１８ＳＦ Ａ 218 16.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２０ＭＦ Ａ 220 17.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２１ＳＧ Ａ 221 15.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２３ＭＦ Ａ 223 17.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２４ＳＧ Ａ 224 15.6 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２５ＭＦ Ａ 225 17.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２５ＲＦ Ａ 225 17.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２７ＳＧ Ａ 227 15.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２２８ＭＦ Ａ 228 17.6 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３０ＭＦ Ａ 230 17.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３０ＲＦ Ａ 230 17.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３０ＳＧ Ａ 230 16.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３３ＳＧ Ａ 233 16.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３５ＭＧ Ａ 235 16.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３５ＲＦ Ａ 235 18.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３６ＳＧ Ａ 236 16.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３８ＭＧ Ａ 238 16.6 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２３９ＳＧ Ａ 239 16.6 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４０ＭＧ Ａ 240 16.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４０ＲＦ Ａ 240 18.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４２ＳＧ Ａ 242 16.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４３ＭＧ Ａ 243 16.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４５ＭＧ Ａ 245 17.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４５ＲＦ Ａ 245 18.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２４８ＭＧ Ａ 248 17.3 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５０ＭＧ Ａ 250 17.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５０ＲＦ Ａ 250 19.3 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５０ＲＧ Ａ 250 17.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５０ＲＷ Ａ 250 17.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５５ＭＧ Ａ 255 17.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５５ＲＦ Ａ 255 19.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５５ＲＧ Ａ 255 17.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２５５ＲＷ Ａ 255 17.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６０ＭＧ Ａ 260 18.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６０ＲＦ Ａ 260 19.7 単結晶
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現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６０ＲＧ Ａ 260 18.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６０ＲＷ Ａ 260 18.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６５ＲＦ Ａ 265 20.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６５ＲＧ Ａ 265 18.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２６５ＲＷ Ａ 265 18.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７０ＲＦ Ａ 270 20.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７０ＲＧ Ａ 270 18.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７０ＲＷ Ａ 270 18.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７５ＲＦ Ａ 275 20.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７５ＲＧ Ａ 275 19.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７５ＲＷ Ａ 275 19.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７５ＴＧ Ａ 275 19.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２７５ＴＷ Ａ 275 19.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８０ＲＦ Ａ 280 21.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８０ＲＧ Ａ 280 19.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８０ＲＷ Ａ 280 19.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８０ＴＧ Ａ 280 19.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８０ＴＷ Ａ 280 19.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８５ＲＧ Ａ 285 19.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８５ＲＷ Ａ 285 19.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８５ＴＧ Ａ 285 19.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８５ＴＷ Ａ 285 19.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２８５ＷＧ Ａ 285 19.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９０ＲＧ Ａ 290 20.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９０ＲＷ Ａ 290 20.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９０ＴＧ Ａ 290 20.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９０ＴＷ Ａ 290 20.2 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９０ＷＧ Ａ 290 19.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９５ＲＧ Ａ 295 20.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９５ＴＧ Ａ 295 20.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ２９５ＷＧ Ａ 295 20.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３００ＲＧ Ａ 300 20.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３００ＷＧ Ａ 300 20.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３０５ＲＧ Ａ 305 20.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３０５ＷＧ Ａ 305 20.8 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３１０ＲＧ Ａ 310 21.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３１０ＷＧ Ａ 310 21.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３１５ＲＧ Ａ 315 21.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３１５ＷＧ Ａ 315 21.5 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３３０ＲＩ Ａ 330 19.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３３０ＴＩ Ａ 330 19.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３３５ＲＩ Ａ 335 19.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３３５ＴＩ Ａ 335 19.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３４０ＲＩ Ａ 340 19.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３４０ＴＩ Ａ 340 19.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３４５ＲＩ Ａ 345 20.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３４５ＴＩ Ａ 345 20.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３５０ＲＩ Ａ 350 19.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３５５ＲＩ Ａ 355 20.1 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３６０ＲＩ Ａ 360 20.4 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３６５ＲＩ Ａ 365 20.7 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３７０ＲＩ Ａ 370 21.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＨｉＳ－Ｓ３７５ＲＩ Ａ 375 21.3 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＳＰＲ－Ｅ２０－４３５ Ａ 435 21.9 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＳＰＲ－Ｐ１９－４００－ＣＯＭ Ａ 400 21.0 単結晶
現代エナジーソリューションズ ＳＰＲ－Ｐ１９－４０５－ＣＯＭ Ａ 405 21.2 単結晶
三協立山 Ｍ７５－ＡＣＥ－００ Ａ 136 16.1 単結晶
三協立山 Ｍ８５－ＡＣＥ－００ Ａ 152 15.7 単結晶
三菱化学 ＧＭＭＫ０４６Ｍ８ Ｂ 46 7.7 薄膜
三菱化学 ＧＭＭＫ０９２Ｍ８ Ｂ 92 7.7 薄膜
三菱重工業 ＭＴ１３０Ｔ３ Ａ 130 8.9 薄膜
三菱重工業 ＭＴ１３０Ｖ３ Ａ 130 8.9 薄膜
三菱重工業 ＭＴ１３５Ｖ３ Ａ 135 9.2 薄膜
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ０８４０ＪＶ Ａ 84 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ０８７０ＫＶ Ａ 87 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ０８９０ＫＶ Ａ 89 18.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ０９１０ＬＶ Ａ 91 19.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ０９７０ＭＶ Ａ 97 19.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ０９８０ＮＶ Ａ 98 20.0 単結晶
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三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０００ＨＢ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０００ＪＨＫ－Ｅ９ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０００ＪＬＫ－Ｅ９ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０００ＪＲＫ－Ｅ９ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０００ＬＢ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０００ＲＢ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０２０ＪＨ Ａ 102 17.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０２０ＪＬ Ａ 102 17.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０２０ＪＲ Ａ 102 17.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＨＣ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＪＨ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＪＬ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＪＲ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＫＨ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＫＬ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＫＲ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＬＣ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０５０ＲＣ Ａ 105 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０８０ＫＨ Ａ 108 18.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０８０ＫＬ Ａ 108 18.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１０８０ＫＲ Ａ 108 18.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１００ＫＨ Ａ 110 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１００ＫＬ Ａ 110 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１００ＫＲ Ａ 110 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１００ＭＨ Ａ 110 18.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１００ＭＬ Ａ 110 18.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１００ＭＲ Ａ 110 18.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１２０ＬＨ Ａ 112 18.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１２０ＬＬ Ａ 112 18.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１１２０ＬＲ Ａ 112 18.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１２００ＭＨ Ａ 120 19.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１２００ＭＬ Ａ 120 19.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１２００ＭＲ Ａ 120 19.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１２２０ＮＨ Ａ 122 19.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１２２０ＮＬ Ａ 122 19.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１２２０ＮＲ Ａ 122 19.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１６８０ＪＷ Ａ 168 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１７４０ＫＷ Ａ 174 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１７８０ＫＷ Ａ 178 18.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１８２０ＬＷ Ａ 182 19.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１９５０ＭＷ Ａ 195 19.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１９７０ＮＷ Ａ 197 20.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ１９９０ＪＳ Ａ 199 16.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２０００Ｂ Ａ 200 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２０００ＣＫ Ａ 200 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２０００ＪＫ Ａ 200 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２０００ＪＳＫ－Ｅ９ Ａ 200 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２０７０Ｊ Ａ 207 17.3 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２０８２ＪＳ Ａ 208.2 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１００Ｃ Ａ 210 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１００ＫＫ Ａ 210 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１００ＫＳ Ａ 210 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１２０Ｊ Ａ 212 17.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１２０Ｋ Ａ 212 17.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１５０ＫＦＺ Ａ 215 18.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１８０Ｋ Ａ 218 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２１８０ＫＳ Ａ 218 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２２００Ｋ Ａ 220 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２２００ＫＳ Ａ 220 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２２５０Ｋ Ａ 225 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２２５０ＫＳ Ａ 225 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２２５０Ｍ Ａ 225 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２２５０ＭＳ Ａ 225 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２３００Ｌ Ａ 230 19.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２３００ＬＳ Ａ 230 19.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２３００Ｎ Ａ 230 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２３００ＮＳ Ａ 230 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２４５０Ｍ Ａ 245 20.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２４５０ＭＳ Ａ 245 20.0 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２４５０Ｎ Ａ 245 20.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２４５０ＮＳ Ａ 245 20.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５００Ｊ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５００Ｋ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５００Ｎ Ａ 250 20.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５００ＮＳ Ａ 250 20.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５３０Ｎ Ａ 253 20.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５３０ＮＳ Ａ 253 20.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５８０Ｎ Ａ 258 21.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２５８０ＮＳ Ａ 258 21.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＡ２７５０Ｎ Ａ 275 18.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＢ２６００ＫＦ Ａ 260 18.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＢ２６００ＫＦＳ Ａ 260 18.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＢ２７００ＭＦ Ａ 270 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＢ２７００ＭＦＳ Ａ 270 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＢ３０４０ＰＦ Ａ 304 20.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＢ３０４０ＰＦＳ Ａ 304 20.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＣ２１５０ＬＦ Ａ 215 18.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＣ２２２０ＬＦ Ａ 222 19.3 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＣ２３５０ＮＦ Ａ 235 20.0 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＣ２４１０ＰＦ Ａ 241 20.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ０９２５ＨＡＸＴ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ０９２５ＪＡＸＴ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１００ＡＢＸＴ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１００ＢＢＸＴＳ Ａ 100 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１１０ＣＢＸＴＳ Ａ 110 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１２０ＤＢＸＴＳ Ａ 120 19.6 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１８５ＨＡＸ Ａ 185 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１８５ＨＸ Ａ 185 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１８５ＪＡＸ Ａ 185 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１９０ＨＡＸ Ａ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１９０ＨＡＸＢ Ａ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１９０ＨＸ Ｂ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１９０ＨＸＢ Ａ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ１９０ＪＡＸ Ａ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２００ＡＢＦ Ａ 200 16.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＡＣＦ Ａ 209 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＡＣＸ Ａ 209 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＡＤＦＢ Ａ 209 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＡＤＸＢ Ａ 209 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＢＸＢＲ Ａ 209 17.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＢＸＲ Ａ 209 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＢＸＳ Ａ 209 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＣＦ Ａ 209 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＣＦＢＲ Ａ 209 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＣＸＢＲ Ａ 209 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２０９ＢＤＦＢ Ａ 209 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２２０ＣＢＸＢＲ Ａ 220 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２２０ＣＢＸＲ Ａ 220 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２２０ＣＢＸＳ Ａ 220 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２２５ＣＢＸＲ Ａ 225 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２２５ＣＢＸＳ Ａ 225 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧ２５０ＤＢＸＳ Ａ 250 20.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２３０ＡＡＦ Ａ 230 15.7 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２３０ＢＡＦ Ａ 230 15.7 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２５０ＡＣＦ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２５０ＢＢＦＲ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２５０ＢＢＦＳ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２５０ＢＣＦ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２５０ＢＣＦＲ Ａ 250 17.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２５５ＢＢＦＲ Ａ 255 17.7 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＢＦＰＨＲ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＢＦＲ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＢＦＳ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＣＦＨＳ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＣＦＰＨＳ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＣＦＰＳ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６１ＢＣＦＳ Ａ 261 18.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＢＢＦＰＨＲ Ａ 265 18.4 単結晶
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三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＢＢＦＲ Ａ 265 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＢＢＦＳ Ａ 265 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＣＢＦＫＲ Ａ 265 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＣＢＦＫＳ Ａ 265 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＣＢＦＲ Ａ 265 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６５ＣＢＦＳ Ａ 265 18.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６６ＢＣＦＲ Ａ 266 18.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２６６ＣＣＦＫＲ Ａ 266 18.5 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７０ＣＢＦＢＫＳ Ａ 270 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７０ＣＢＦＫＲ Ａ 270 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７０ＣＢＦＫＳ Ａ 270 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７０ＣＢＦＲ Ａ 270 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７０ＣＢＦＳ Ａ 270 18.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７１ＣＣＦＫＲ Ａ 271 18.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７１ＣＣＦＫＳ Ａ 271 18.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７５ＣＢＦＫＲ Ａ 275 19.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７５ＣＢＦＫＳ Ａ 275 19.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７５ＣＢＦＲ Ａ 275 19.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７５ＣＢＦＳ Ａ 275 19.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７８ＣＢＦＫＲ Ａ 278 19.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７８ＣＢＦＫＳ Ａ 278 19.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７８ＣＢＦＲ Ａ 278 19.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２７８ＣＢＦＳ Ａ 278 19.2 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２９５ＤＢＦＫＲ Ａ 295 20.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ２９５ＤＢＦＫＳ Ａ 295 20.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３００ＤＢＦＢＫＳ Ａ 300 20.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３００ＤＢＦＫＲ Ａ 300 20.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３００ＤＢＦＫＳ Ａ 300 20.4 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３０５ＤＢＦＫＲ Ａ 305 20.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３０５ＤＢＦＫＳ Ａ 305 20.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３０６ＤＢＦＫＲ Ａ 306 20.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３０６ＤＢＦＫＳ Ａ 306 20.8 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３０７ＤＢＦＫＲ Ａ 307 20.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＧＪ３０７ＤＢＦＫＳ Ａ 307 20.9 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＬＥ２８０ＨＤ２ Ａ 280 19.1 単結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＨ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＨＡ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＨＡ－Ｃ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＬ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＬＡ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＬＡ－Ｃ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＲ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＲＡ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９２５ＨＲＡ－Ｃ Ａ 92.5 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９５ＨＨＡ Ａ 95 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９５ＨＨＡ－Ｃ Ａ 95 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９５ＨＬＡ Ａ 95 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９５ＨＬＡ－Ｃ Ａ 95 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９５ＨＲＡ Ａ 95 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ０９５ＨＲＡ－Ｃ Ａ 95 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ１８０Ｈ Ａ 180 14.7 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ１８５Ｈ Ａ 185 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ１８５ＨＡ Ａ 185 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ１８５ＨＡ－Ｃ Ａ 185 15.2 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ１９０ＨＡ Ａ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＭＸ１９０ＨＡ－Ｃ Ａ 190 15.6 多結晶
三菱電機 ＰＶ－ＵＪ２３５ＧＡ６ Ａ 235 16.0 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ１８２ＢＰ４８ Ａ 182 15.5 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ１８８ＢＰ４８ Ａ 188 16.0 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ１９４ＢＰ４８ Ａ 194 16.6 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ２００ＢＭ４８ Ａ 200 17.4 単結晶
賛光精機 ＳＳＭ２０６ＢＭ４８ Ａ 206 17.9 単結晶
賛光精機 ＳＳＭ２１２ＢＭ４８ Ａ 212 18.4 単結晶
賛光精機 ＳＳＭ２３０ＢＰ６０ Ａ 230 15.7 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ２３６ＢＰ６０ Ａ 236 16.1 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ２４２ＢＰ６０ Ａ 242 16.5 多結晶
賛光精機 ＳＳＭ２５４ＢＭ６０ Ａ 254 17.7 単結晶
賛光精機 ＳＳＭ２６０ＢＭ６０ Ａ 260 18.1 単結晶
賛光精機 ＳＳＭ２６６ＢＭ６０ Ａ 266 18.5 単結晶
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賛光精機 ＳＳＴ　２１５　２ＧＰ４８ Ｂ 215 18.4 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ　２６０　３ＧＰ Ｂ 260 17.8 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ－１８８Ｐ４８ Ａ 188 16.0 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ２１５ＢＰ４８ Ｂ 215 18.4 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ２２０ＢＰ４８ Ｂ 220 18.8 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ－２３６Ｐ６０ Ａ 236 16.1 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ２７０ＢＰ６０ Ｂ 270 18.4 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ２７５ＢＰ６０ Ｂ 275 18.8 多結晶
賛光精機 ＳＳＴ２８０ＢＰ６０ Ｂ 280 19.1 多結晶
上海エアロ ＨＴ３２－１６６Ｍ－２００ Ａ 200 22.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ３６－１８Ｘ－２７０ Ａ 270 22.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ３６－１８Ｘ－２７５ Ａ 275 23.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ３６－１８Ｘ－２８０ Ａ 280 23.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－１９５ Ａ 195 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２００ Ａ 200 19.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２０５ Ａ 205 19.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２１０ Ａ 210 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２１５ Ａ 215 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２２０ Ａ 220 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２２５ Ａ 225 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２３０ Ａ 230 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－１９５ Ａ 195 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２００ Ａ 200 19.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２０５ Ａ 205 19.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２１０ Ａ 210 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２１５ Ａ 215 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２２０ Ａ 220 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２２５ Ａ 225 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２３０ Ａ 230 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－２３０ Ａ 230 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－２３５ Ａ 235 20.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－２４０ Ａ 240 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２３０ Ａ 230 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２３５ Ａ 235 20.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２４０ Ａ 240 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２２０ Ａ 220 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２６０ Ａ 260 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２２０ Ａ 220 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２６０ Ａ 260 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２２５ Ａ 225 19.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２３０ Ａ 230 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ（Ｖ）－２６０ Ａ 260 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２１０ Ａ 210 18.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２１５ Ａ 215 18.7 単結晶
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上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２２０ Ａ 220 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２２５ Ａ 225 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２３０ Ａ 230 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２３５ Ａ 235 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２４０ Ａ 240 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２４５ Ａ 245 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－２６０ Ａ 260 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－Ｍ－２５０ Ａ 250 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－Ｍ－２５５ Ａ 255 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｍ－Ｍ－２６０ Ａ 260 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２０５ Ａ 205 17.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２１０ Ａ 210 17.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２１５ Ａ 215 18.2 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２２０ Ａ 220 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２２５ Ａ 225 19.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２３０ Ａ 230 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２３５ Ａ 235 19.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２４０ Ａ 240 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２０５ Ａ 205 17.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２１０ Ａ 210 17.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２１５ Ａ 215 18.2 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２２０ Ａ 220 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２２５ Ａ 225 19.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２３０ Ａ 230 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２３５ Ａ 235 19.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２４０ Ａ 240 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２０５ Ａ 205 17.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２１０ Ａ 210 17.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２１５ Ａ 215 18.4 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２２０ Ａ 220 18.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２２５ Ａ 225 19.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２３０ Ａ 230 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２３５ Ａ 235 19.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２４０ Ａ 240 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－２４５ Ａ 245 20.7 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－Ｍ－２２０ Ａ 220 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－Ｍ－２２５ Ａ 225 19.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１５６Ｐ－Ｍ－２３０ Ａ 230 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１６６Ｍ－２９５ Ａ 295 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１６６Ｍ－３００ Ａ 300 22.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ４８－１６６Ｍ－３０５ Ａ 305 23.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－２２５ Ａ 225 18.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－２３０ Ａ 230 18.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－２３５ Ａ 235 19.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－２４０ Ａ 240 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－２４５ Ａ 245 20.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－２５０ Ａ 250 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－Ｍ－２６０ Ａ 260 21.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－Ｍ－２６５ Ａ 265 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－Ｍ－２７０ Ａ 270 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｍ－Ｍ－２７５ Ａ 275 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｐ－Ｍ－２３０ Ａ 230 18.7 多結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｐ－Ｍ－２３５ Ａ 235 19.1 多結晶
上海エアロ ＨＴ５０－１５６Ｐ－Ｍ－２４０ Ａ 240 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－２５５ Ａ 255 19.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－２６０ Ａ 260 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－２６５ Ａ 265 20.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２４０ Ａ 240 18.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２４５ Ａ 245 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２５０ Ａ 250 19.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２５５ Ａ 255 19.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２６０ Ａ 260 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２６５ Ａ 265 20.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１８Ｘ－４０５ Ａ 405 22.7 単結晶
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上海エアロ ＨＴ５４－１８Ｘ－４１０ Ａ 410 23.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１８Ｘ－４１５ Ａ 415 23.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ５４－１８Ｘ－４２０ Ａ 420 23.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２７５ Ａ 275 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２８０ Ａ 280 19.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２８５ Ａ 285 19.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２９０ Ａ 290 20.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＮＤ）－Ｆ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－Ｆ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－３２５ Ａ 325 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－３２５ Ａ 325 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ（Ｖ）－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２５０ Ａ 250 17.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２５５ Ａ 255 17.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２６０ Ａ 260 18.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２６５ Ａ 265 18.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２７０ Ａ 270 18.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２７５ Ａ 275 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２８０ Ａ 280 19.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２８５ Ａ 285 19.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２９０ Ａ 290 19.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－２９５ Ａ 295 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３００ Ａ 300 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３０５ Ａ 305 20.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
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上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３２０ Ａ 320 21.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３２５ Ａ 325 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３３０ Ａ 330 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｃ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｍ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｍ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｍ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－Ｍ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３１０ Ａ 310 21.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３１５ Ａ 315 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３２０ Ａ 320 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３２５ Ａ 325 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３３０ Ａ 330 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３３５ Ａ 335 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｍ－ＭＣ－３４０ Ａ 340 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３００ Ａ 300 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２６０ Ａ 260 17.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－Ｆ－３００ Ａ 300 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２４５ Ａ 245 16.7 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２５０ Ａ 250 17.1 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２５５ Ａ 255 17.4 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２６０ Ａ 260 17.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２６５ Ａ 265 17.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２７０ Ａ 270 18.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－３００ Ａ 300 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－３０５ Ａ 305 20.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－Ｍ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－Ｍ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－Ｍ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－ＭＣ－２７５ Ａ 275 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－ＭＣ－２８０ Ａ 280 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－ＭＣ－２８５ Ａ 285 19.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－ＭＣ－２９０ Ａ 290 19.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１５６Ｐ－ＭＣ－２９５ Ａ 295 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３４５ Ａ 345 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３５０ Ａ 350 21.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３５５ Ａ 355 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３６０ Ａ 360 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３６５ Ａ 365 22.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３７０ Ａ 370 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３７５ Ａ 375 22.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１６６Ｍ－３８０ Ａ 380 23.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１８Ｘ－４４５ Ｂ 445 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１８Ｘ－４５０ Ａ 450 22.7 単結晶
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上海エアロ ＨＴ６０－１８Ｘ－４５５ Ａ 455 22.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１８Ｘ－４６０ Ａ 460 23.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１８Ｘ－４６５ Ａ 465 23.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６０－１８Ｘ－４７０ Ｂ 470 23.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６６－１８Ｘ－４９０ Ｂ 490 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ６６－１８Ｘ－４９５ Ａ 495 22.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ６６－１８Ｘ－５００ Ａ 500 22.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ６６－１８Ｘ－５０５ Ａ 505 23.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ６６－１８Ｘ－５１０ Ａ 510 23.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ６６－１８Ｘ－５１５ Ａ 515 23.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１２５Ｍ－２００ Ａ 200 17.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１２５Ｍ－２０５ Ａ 205 18.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１２５Ｍ－２１０ Ａ 210 18.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－３９５ Ａ 395 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（ＰＤＶ）－ＭＣＢＦ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ（Ｖ）－３９５ Ａ 395 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３００ Ａ 300 17.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３０５ Ａ 305 17.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３１０ Ａ 310 18.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３１５ Ａ 315 17.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３２０ Ａ 320 18.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３２５ Ａ 325 18.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３３０ Ａ 330 18.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３３５ Ａ 335 19.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３４０ Ａ 340 19.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３４５ Ａ 345 19.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３５０ Ａ 350 19.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３５５ Ａ 355 20.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３６０ Ａ 360 20.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３６５ Ａ 365 20.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
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上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－３９５ Ａ 395 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－３８０ Ａ 380 20.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－３８５ Ａ 385 21.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－３９０ Ａ 390 21.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－３９５ Ａ 395 21.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－４００ Ａ 400 22.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｃ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｍ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｍ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｍ－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｍ－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－Ｍ－３９５ Ａ 395 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－３７０ Ａ 370 21.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－３７５ Ａ 375 21.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－３８０ Ａ 380 21.6 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－３８５ Ａ 385 21.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－３９０ Ａ 390 22.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－３９５ Ａ 395 22.4 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－４００ Ａ 400 22.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－４０５ Ａ 405 22.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｍ－ＭＣ－４１０ Ａ 410 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３２５ Ａ 325 18.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ（ＰＤＶ）－３６５ Ａ 365 20.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－２９５ Ａ 295 16.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３００ Ａ 300 17.1 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３０５ Ａ 305 17.4 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３１０ Ａ 310 17.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３１５ Ａ 315 17.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３２０ Ａ 320 18.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３２５ Ａ 325 18.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３３０ Ａ 330 18.8 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３６０ Ａ 360 20.3 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３６５ Ａ 365 20.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－３７０ Ａ 370 20.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－Ｍ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－Ｍ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－Ｍ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－Ｍ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－ＭＣ－３３０ Ａ 330 18.6 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－ＭＣ－３３５ Ａ 335 18.9 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－ＭＣ－３４０ Ａ 340 19.2 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－ＭＣ－３４５ Ａ 345 19.5 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－ＭＣ－３５０ Ａ 350 19.7 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１５６Ｐ－ＭＣ－３５５ Ａ 355 20.0 多結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４１５ Ａ 415 21.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４２０ Ａ 420 21.2 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４２５ Ａ 425 21.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４３０ Ａ 430 21.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４３５ Ａ 435 22.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４４０ Ａ 440 22.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４４５ Ａ 445 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４５０ Ａ 450 22.8 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４５５ Ａ 455 23.0 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１６６Ｍ－４６０ Ａ 460 23.3 単結晶
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上海エアロ ＨＴ７２－１８Ｘ－５３５ Ｂ 535 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１８Ｘ－５４０ Ｂ 540 22.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１８Ｘ－５４５ Ｂ 545 22.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１８Ｘ－５５０ Ｂ 550 23.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１８Ｘ－５５５ Ｂ 555 23.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７２－１８Ｘ－５６０ Ｂ 560 23.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７８－１８Ｘ－５８０ Ｂ 580 22.5 単結晶
上海エアロ ＨＴ７８－１８Ｘ－５８５ Ｂ 585 22.7 単結晶
上海エアロ ＨＴ７８－１８Ｘ－５９０ Ｂ 590 22.9 単結晶
上海エアロ ＨＴ７８－１８Ｘ－５９５ Ｂ 595 23.1 単結晶
上海エアロ ＨＴ７８－１８Ｘ－６００ Ｂ 600 23.3 単結晶
上海エアロ ＨＴ７８－１８Ｘ－６０５ Ｂ 605 23.5 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－１８０Ｃ Ａ 180 16.1 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－１８５Ｃ Ａ 185 16.6 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－１９５Ｃ Ａ 195 17.5 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－２１５Ｃ Ａ 215 16.6 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－２２５Ｃ Ａ 225 15.7 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－２３５Ｃ Ａ 235 16.4 単結晶
上海ソーラーエナジー Ｓ－２４０Ｄ Ａ 240 16.4 多結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＩＩ　１．５Ｎ Ａ 52.5 15.1 多結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＩＩ　１Ｎ Ａ 33.2 15.0 多結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＩＩＩ　１．５Ｎ Ａ 58 17.0 単結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＩＩＩ　１Ｎ Ａ 36 16.6 単結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＩＶ　１．５Ｎ Ａ 59 17.3 単結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＩＶ　１Ｎ Ａ 37 17.0 単結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＶ　１．５Ｎ Ａ 61 17.6 単結晶
積水ハウスリフォーム （Ｒｅｆ）太陽光一体型メタルーフＶ　１Ｎ Ａ 38 17.3 単結晶
太陽工業 ＴＨＢ０５８Ｋ０４０６Ｓ－００ Ｂ 58 7.9 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０６０Ｋ０４０６Ｓ－００ Ｂ 60 7.7 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０６１Ｋ０４０６Ｓ－００ Ｂ 60 7.7 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４０６Ｌ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４０６Ｓ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４０８Ｌ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４０８Ｓ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４０８ＴＬ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４０８ＴＳ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４１０Ｌ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４１０Ｓ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４１０ＴＬ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０４１０ＴＳ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５０５Ｌ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５０５Ｓ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５０８Ｌ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５０８Ｓ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５０８ＴＬ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５０８ＴＳ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５１０Ｌ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５１０Ｓ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５１０ＴＬ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ０８５Ｋ０５１０ＴＳ－０１ Ａ 85 8.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４０６Ｌ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４０６Ｓ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４０８Ｌ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４０８Ｓ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４０８ＴＬ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４０８ＴＳ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４１０Ｌ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４１０Ｓ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４１０ＴＬ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０４１０ＴＳ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５０５Ｌ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５０５Ｓ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５０８Ｌ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５０８Ｓ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５０８ＴＬ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５０８ＴＳ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５１０Ｌ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５１０Ｓ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５１０ＴＬ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
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太陽工業 ＴＨＢ１００Ｋ０５１０ＴＳ－０１ Ａ 100 9.2 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４０６Ｌ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４０６Ｓ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４０８Ｌ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４０８Ｓ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４０８ＴＬ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４０８ＴＳ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４１０Ｌ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４１０Ｓ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４１０ＴＬ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０４１０ＴＳ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５０５Ｌ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５０５Ｓ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５０８Ｌ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５０８Ｓ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５０８ＴＬ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５０８ＴＳ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５１０Ｌ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５１０Ｓ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５１０ＴＬ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
太陽工業 ＴＨＢ１１５Ｋ０５１０ＴＳ－０１ Ａ 115 10.1 薄膜
長州産業 ＣＳ－１０７Ｂ３１Ｌ Ａ 107 17.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０７Ｂ３１Ｒ Ａ 107 17.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０７Ｂ３１Ｓ Ａ 107 17.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０９Ｂ３１Ｌ Ａ 109 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０９Ｂ３１Ｒ Ａ 109 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０９Ｂ３１Ｓ Ａ 109 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０９Ｂ４１Ｌ Ａ 109 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０９Ｂ４１Ｒ Ａ 109 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１０９Ｂ４１Ｓ Ａ 109 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１０Ｃ１１Ｌ Ａ 110 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１０Ｃ１１Ｒ Ａ 110 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１０Ｃ１１Ｓ Ａ 110 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１１Ｃ１１Ｌ Ａ 111 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１１Ｃ１１Ｒ Ａ 111 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１１Ｃ１１Ｓ Ａ 111 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｂ４１Ｌ Ａ 113 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｂ４１Ｒ Ａ 113 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｂ４１Ｓ Ａ 113 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ１３Ｌ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ１３Ｒ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ１３Ｓ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ２１Ｌ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ２１Ｒ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ２１Ｓ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ３１Ｌ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ３１Ｒ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ３１Ｓ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ４１Ｌ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ４１Ｒ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１３Ｃ４１Ｓ Ａ 113 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１４Ｂ５１Ｌ Ａ 114 18.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１４Ｂ５１Ｒ Ａ 114 18.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－１１４Ｂ５１Ｓ Ａ 114 18.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－１２２Ｂ６１Ｌ Ａ 122 19.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１２２Ｂ６１Ｒ Ａ 122 19.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１２２Ｂ６１Ｓ Ａ 122 19.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－１２４Ｂ６１Ｌ Ａ 124 20.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－１２４Ｂ６１Ｒ Ａ 124 20.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－１２４Ｂ６１Ｓ Ａ 124 20.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－１４５Ａ１ Ａ 145 14.8 多結晶
長州産業 ＣＳ－１５０Ａ１ Ａ 150 15.4 多結晶
長州産業 ＣＳ－１５５Ｂ１ Ａ 155 16.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－１６０Ｋ１１Ｈ Ａ 160 20.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－１９０ＮＫ１ Ａ 190 18.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－１９０ＮＫ５ Ａ 190 18.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－１９５Ａ１ Ａ 195 14.8 多結晶
長州産業 ＣＳ－２００Ａ１ Ａ 200 15.2 多結晶
長州産業 ＣＳ－２０５Ａ１ Ａ 205 15.5 多結晶
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長州産業 ＣＳ－２０５Ａ２ Ａ 205 15.5 多結晶
長州産業 ＣＳ－２０５ＮＫＨ５－３ Ａ 205 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２０９Ａ１ Ａ 209 15.9 多結晶
長州産業 ＣＳ－２１０Ａ１ Ａ 210 15.9 多結晶
長州産業 ＣＳ－２１０Ｂ１ Ａ 210 16.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２１０ＮＫＨ１ Ａ 210 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２１０ＮＫＨ５ Ａ 210 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２１５Ｂ１ Ａ 215 16.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２１６Ｂ３１Ｓ Ａ 216 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２０Ｂ１３ Ａ 220 17.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２０Ｂ１５ Ａ 220 17.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２０Ｂ１６ Ａ 220 17.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２０Ｂ３１Ｓ Ａ 220 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２０Ｂ４１Ｓ Ａ 220 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２０Ｃ１１Ｓ Ａ 220 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２２Ｃ１１Ｓ Ａ 222 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２３Ｂ１３ Ａ 223 17.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２３Ｂ１４ Ａ 223 17.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２６Ｃ１３Ｓ Ａ 226 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２６Ｃ２１Ｓ Ａ 226 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２６Ｃ３１Ｓ Ａ 226 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２６Ｃ４１Ｓ Ａ 226 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２２８Ｂ４１Ｓ Ａ 228 19.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３０Ｂ２１ Ａ 230 17.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３０Ｂ２２ Ａ 230 17.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３０Ｂ２３ Ａ 230 17.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３０Ｂ２４ Ａ 230 17.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３０Ｂ４１Ｓ Ａ 230 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３３Ｂ２１ Ａ 233 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３３Ｂ２２ Ａ 233 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３３Ｂ２３ Ａ 233 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３３Ｂ２４ Ａ 233 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３４Ｂ５１Ｓ Ａ 234 19.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３６Ｂ３１ Ａ 236 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３６Ｂ３２ Ａ 236 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３６Ｂ３３ Ａ 236 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３６Ｂ３４ Ａ 236 18.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２３６Ｂ５１Ｓ Ａ 236 19.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４０Ｂ３１ Ａ 240 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４０Ｂ３２ Ａ 240 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４０Ｂ３３ Ａ 240 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４０Ｂ３４ Ａ 240 18.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４２Ｂ４１ Ａ 242 18.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４６Ｂ４１ Ａ 246 18.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４６Ｂ４２ Ａ 246 18.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４６Ｂ４３ Ａ 246 18.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４６Ｂ４４ Ａ 246 18.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２４９Ｃ１１ Ａ 249 17.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ４１ Ａ 250 19.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ４２ Ａ 250 19.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ４３ Ａ 250 19.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ４４ Ａ 250 19.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ５１ Ａ 250 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ５２ Ａ 250 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ５３ Ａ 250 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ５４ Ａ 250 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｂ６１Ｓ Ａ 250 20.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５０Ｋ１１Ｈ Ａ 250 19.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５１Ｃ１１ Ａ 251 17.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５２Ｂ４１ Ａ 252 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５２Ｂ４２ Ａ 252 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５２Ｂ４３ Ａ 252 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５２Ｂ４４ Ａ 252 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５２Ｂ６１Ｓ Ａ 252 20.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５５Ｃ１１ Ａ 255 17.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５５Ｋ２１Ｈ Ａ 255 19.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５５Ｌ３４ＨＬＧ－Ｓ Ｂ 290 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５５Ｓ１Ｃ－Ｇ２ Ａ 255 17.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５６Ｂ５１ Ａ 256 19.4 単結晶
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長州産業 ＣＳ－２５６Ｂ５２ Ａ 256 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５６Ｂ５３ Ａ 256 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２５６Ｂ５４ Ａ 256 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ５１ Ａ 260 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ５２ Ａ 260 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ５３ Ａ 260 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ５４ Ａ 260 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ５５ Ａ 260 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ５６ Ａ 260 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｂ６１Ｓ Ａ 260 21.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｃ１１ Ａ 260 17.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｃ１２ Ａ 260 17.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｇ５１Ｓ Ａ 260 21.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ１４ＨＬＧ－Ａ Ｂ 260 17.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ１４ＨＬＧ－Ａ２ Ｂ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ１４ＨＬＧ－Ｓ Ｂ 290 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ２３ＨＡＵ－Ａ Ｂ 260 17.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ２３ＨＡＵ－Ａ２ Ｂ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ２３ＨＡＵ－Ｓ Ｂ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ３４ＨＲＴ－Ａ Ｂ 260 17.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ３４ＨＲＴ－Ａ２ Ｂ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｌ３４ＨＲＴ－Ｓ Ｂ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６０Ｓ１Ｃ－Ｇ３ Ａ 260 18.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６２Ｂ６１Ｓ Ａ 262 21.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６２Ｇ５１Ｓ Ａ 262 21.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６４Ｇ５１Ｓ Ａ 264 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｃ１１ Ａ 265 18.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｇ５１Ｓ Ａ 265 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｌ１４ＨＬＧ Ｂ 265 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｌ１４ＨＬＧ－Ａ Ｂ 265 18.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｌ１４ＨＬＧ－Ａ２ Ｂ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｌ１４ＨＬＧ－Ｓ Ｂ 290 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６５Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 265 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６６Ｇ５１Ｓ Ａ 266 21.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６８Ｂ４１ Ａ 268 18.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２６８Ｇ５１Ｓ Ａ 268 21.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｂ４１ Ａ 270 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｂ４４ Ａ 270 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｃ１３ Ａ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｃ２１ Ａ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｃ３１ Ａ 270 18.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｇ２１ Ａ 270 20.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｇ２２ Ａ 270 20.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７０Ｇ５１Ｓ Ａ 270 22.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７２Ｂ６１ Ａ 272 20.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７２Ｂ６２ Ａ 272 20.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７４Ｂ６１ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７４Ｂ６２ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７４Ｂ６３ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７４Ｂ６４ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７４Ｂ６５ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７４Ｂ６６ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７５Ｂ４１ Ａ 275 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７５Ｂ４４ Ａ 275 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７５Ｃ１３ Ａ 275 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７５Ｃ２１ Ａ 275 18.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７５Ｇ２１ Ａ 275 20.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７５Ｇ５１Ｓ Ａ 275 22.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７８Ｂ５３ Ａ 278 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７８Ｂ５４ Ａ 278 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２７８Ｂ５４Ｈ Ａ 278 18.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｂ４１ Ａ 280 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｂ４４ Ａ 280 19.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｇ２１ Ａ 280 21.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｋ２１Ｈ Ａ 280 21.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｌ１４ＨＬＧ－Ａ Ｂ 280 19.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｌ１４ＨＬＧ－Ａ２ Ｂ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｌ１４ＨＬＧ－Ｓ Ｂ 290 19.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８０Ｓ１Ｃ－Ａ３ Ａ 280 19.3 単結晶
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長州産業 ＣＳ－２８２Ｂ６１ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８２Ｂ６２ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８２Ｇ３１ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８２Ｇ５１ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８２Ｇ５５ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｂ６１ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｂ６２ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｂ６３ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｂ６４ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｂ６５ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｂ６６ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｃ１３ Ａ 284 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｃ２１ Ａ 284 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｃ３１ Ａ 284 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｃ４１ Ａ 284 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８４Ｇ５１ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｂ４３Ｈ Ａ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｂ４４Ｈ Ａ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｂ５１ Ａ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｂ５１Ｈ Ａ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｂ５４ Ａ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｂ５４Ｈ Ａ 285 19.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｇ２１ Ａ 285 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８５Ｇ５１ Ａ 285 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８６Ｇ３１ Ａ 286 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８６Ｇ５１ Ａ 286 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８６Ｇ５５ Ａ 286 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－２８８Ｇ５１ Ａ 288 21.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９０Ｇ３１ Ａ 290 21.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９０Ｇ５１ Ａ 290 21.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９０Ｇ５５ Ａ 290 21.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９２Ｇ５１ Ａ 292 22.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９４Ｇ５１ Ａ 294 22.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９５Ｇ５１ Ａ 295 22.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９６Ｇ５１ Ａ 296 22.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－２９８Ｇ５１ Ａ 298 22.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３００Ｃ３１ Ａ 300 20.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３００Ｇ５１ Ａ 300 22.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０２Ｇ５１ Ａ 302 22.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６１ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６１ＡＧ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６１ＨＡＧ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６２ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６３ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６３Ｈ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６４ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６４Ｈ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６５ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６５Ｈ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６６ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｂ６６Ｈ Ａ 304 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３０４Ｇ５１ Ａ 304 23.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１０Ｇ２１ Ａ 310 21.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１０Ｇ２２ Ａ 310 21.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６１ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６２ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６３ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６３Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６４ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６４Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６５ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６５Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６６ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｂ６６Ｈ Ａ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３１５Ｇ２１ Ａ 315 21.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２０Ｇ２１ Ａ 320 21.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２０Ｇ３１ Ａ 320 21.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２０Ｇ５１ Ａ 320 21.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２０Ｇ５５ Ａ 320 21.7 単結晶
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長州産業 ＣＳ－３２２Ｇ５１ Ａ 322 21.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２４Ｇ３１ Ａ 324 22.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２４Ｇ５１ Ａ 324 22.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２４Ｇ５５ Ａ 324 22.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２５Ｇ５１ Ａ 325 22.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２６Ｇ５１ Ａ 326 22.2 単結晶
長州産業 ＣＳ－３２８Ｇ５１ Ａ 328 22.3 単結晶
長州産業 ＣＳ－３３０Ｇ５１ Ａ 330 22.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３３２Ｇ５１ Ａ 332 22.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－３３３Ｇ５１ Ａ 333 22.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３３４Ｇ５１ Ａ 334 22.7 単結晶
長州産業 ＣＳ－３３５Ｇ５１ Ａ 335 22.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－３７０Ｋ４４Ｈ Ｂ 370 22.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－３７５Ｋ４４Ｈ Ｂ 375 22.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－４５０Ｋ４４Ｈ Ｂ 450 22.8 単結晶
長州産業 ＣＳ－８０Ｋ１１Ｈ Ａ 80 20.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＡＤ３１０－６０Ｓ Ｂ 310 21.1 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２７４Ｂ６２ＡＪ１ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２７４Ｂ６２ＡＪ２ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２７４Ｂ６２ＢＪ１ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２７４Ｂ６２ＢＪ２ Ａ 274 20.7 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２８０Ｂ６２ＢＪ１ Ａ 280 21.2 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２８０Ｂ６２ＢＪ２ Ａ 280 21.2 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２８２Ｂ６２ＢＪ１ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２８２Ｂ６２ＢＪ２ Ａ 282 21.3 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２８４Ｂ６２ＢＪ１ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳＨ－２８４Ｂ６２ＢＪ２ Ａ 284 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＭＭ２６０ Ｂ 260 18.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－Ｎ２３０ＳＪ１３ Ａ 230 20.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－Ｎ２３３ＳＪ０１ Ａ 233 20.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－Ｎ２４０ＳＪ０２ Ａ 240 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－Ｎ２４４ＳＪ０３ Ａ 244 21.9 単結晶
長州産業 ＣＳ－Ｎ２４５ＳＪ０３ Ａ 245 22.0 単結晶
長州産業 ＣＳ－Ｎ２５０ＳＪ０３ Ａ 250 22.4 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＰＭ２６０Ｍ０１ Ａ 260 18.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＳＫ６６１０Ｍ－３１０ Ｂ 310 21.1 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＳＫ６６１０Ｍ－３１５ Ｂ 315 21.5 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＳＫ６６１２Ｍ－３８０ Ｂ 380 21.6 単結晶
長州産業 ＣＳ－ＴＳＭ３１０－６０ Ｂ 310 21.0 単結晶
長州産業 ＳＰＲ－Ｐ３－４１０－ＣＯＭ－１５００ Ａ 410 21.2 単結晶
長州産業 ＳＰＲ－Ｐ３－４１５－ＣＯＭ－１５００ Ａ 415 21.5 単結晶
東京機工 Ｍ１４０７０００１ Ｂ 170 17.7 単結晶
東京電気工業 ＡＺ６－６０－２７０ＰＳ／１０００Ｖ Ａ 270 18.3 多結晶
東京電気工業 ＡＺ６－６０－２８０ＭＳ／１０００Ｖ Ａ 280 19.1 単結晶
東京電気工業 ＡＺ６－６０－３００ＭＳ／１０００Ｖ Ａ 300 20.4 単結晶
東京電気工業 ＡＺ６－７２－３２５ＰＳ／１０００Ｖ Ａ 325 18.3 多結晶
東京電気工業 ＡＺ６－７２－３４０ＭＳ／１０００Ｖ Ａ 340 19.3 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＦＡＭ－１２５Ａ Ａ 125 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＦＡＭ－１２５Ｂ Ａ 125 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＦＢＭ－１３０Ａ Ａ 130 17.8 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＦＢＭ－１３０Ｂ Ａ 130 17.8 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＦＢＭ－１３５Ａ Ａ 135 18.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＦＢＭ－１３５Ｂ Ａ 135 18.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＭ－２００Ｓ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 200 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－１２５Ｅ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 125 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－１２５Ｖ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 125 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－１７５Ｖ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 175 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－２００Ｅ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 200 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－２００Ｖ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 200 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－８３ＬＥ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 83 17.3 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－８３ＬＶ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 83 17.3 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－８３ＲＥ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 83 17.3 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＬＰＶ－８３ＲＶ－ＢＬＫ－Ｊ Ａ 83 17.3 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－１２５ＮＥ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 125 22.6 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－２１０Ｎ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 210 19.6 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－２４０ＮＥ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 240 21.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－２５０ＮＥ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 250 22.6 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－２５３ＮＸ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 253 22.9 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－Ｅ２０－２５０ Ａ 250 22.4 単結晶
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東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－Ｘ２１－２６５ Ａ 265 23.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－Ｘ２１－３４５ Ａ 345 23.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＳＰＲ－Ｘ２２－３６０ Ａ 360 24.2 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３０５ＷＢ／Ｅ Ａ 305 20.8 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３１０ＷＢ／Ｅ Ａ 310 21.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３３０ＷＡ／Ｈ Ｂ 330 21.9 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３３０ＷＢ／Ｈ Ａ 330 21.8 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３３５ＷＡ／Ｈ Ａ 335 22.3 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３７０ＷＡ／Ｈ Ｂ 370 22.2 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３７５ＷＡ／Ｈ Ａ 375 22.5 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｅ３８０ＷＡ／Ｈ Ｂ 380 22.8 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２５０ＷＡ／Ｅ Ａ 250 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２５０ＷＡ／Ｊ Ａ 250 17.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２６０ＷＡ／Ｅ Ａ 260 18.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２６０ＷＢ／Ｅ Ａ 260 17.8 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２６５ＷＡ／Ｅ Ａ 265 18.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２６５ＷＢ／Ｅ Ａ 265 18.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２７５ＷＡ／Ｅ Ａ 275 18.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２７５ＷＢ／Ｅ Ａ 275 18.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２８０ＷＡ／Ｅ Ａ 280 19.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２８０ＷＢ／Ｅ Ａ 280 19.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｍ２８５ＷＢ／Ｅ Ａ 285 19.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２５０ＷＡ／Ｅ Ａ 250 17.1 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２５５ＷＡ／Ｅ Ａ 255 17.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２６０ＷＢ／Ｅ Ａ 260 17.8 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２６５ＢＡ／Ｅ Ａ 265 18.1 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２６５ＳＡ／Ｅ Ａ 265 18.1 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２６５ＷＡ／Ｅ Ａ 265 18.1 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２６５ＷＢ／Ｅ Ａ 265 18.1 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７０ＢＡ／Ｅ Ａ 270 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７０ＳＡ／Ｅ Ａ 270 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７０ＷＡ／Ｅ Ａ 270 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７０ＷＢ／Ｅ Ａ 270 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７５ＢＡ／Ｅ Ａ 275 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７５ＳＡ／Ｅ Ａ 275 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２７５ＷＡ／Ｅ Ａ 275 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｐ２８０ＷＡ／Ｅ Ｂ 280 18.5 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｒ２６５ＷＡ／Ｅ Ａ 265 18.1 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ６０Ｒ２７０ＷＡ／Ｅ Ａ 270 18.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３６５ＷＡ／Ｅ Ａ 365 20.5 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３６５ＷＢ／Ｅ Ａ 365 20.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３７０ＷＢ／Ｅ Ａ 370 21.0 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３７０ＷＢ／Ｈ Ａ 370 21.0 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３９０ＷＡ／Ｈ Ｂ 390 21.6 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３９０ＷＢ／Ｈ Ａ 390 21.5 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３９５ＷＡ／Ｈ Ｂ 395 21.9 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ３９５ＷＢ／Ｈ Ａ 395 21.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ４００ＷＡ／Ｈ Ｂ 400 22.2 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ４０５ＷＡ／Ｈ Ｂ 405 22.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｅ４１０ＷＡ／Ｈ Ｂ 410 22.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｍ３３０ＷＡ／Ｅ Ａ 330 18.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｍ３３０ＷＢ／Ｅ Ａ 330 18.7 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｍ３３５ＷＡ／Ｅ Ａ 335 19.0 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＡ７２Ｍ３３５ＷＢ／Ｅ Ａ 335 19.0 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＧＸ－２５５ＰＭ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 255 17.4 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＧＸ－２８０ＰＭ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 280 19.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＧＸ－３１０ＰＭ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 310 21.1 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＨ５４Ｐ２５０ＷＡ／Ｅ Ａ 250 18.6 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＨ６０Ｅ３０５ＷＡ／Ｅ Ａ 305 20.6 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＨ６０Ｅ３１０ＷＡ／Ｅ Ａ 310 20.9 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＪＭ－２４０ＰＰ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 240 20.4 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＭＬ－２７０Ｎ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 270 20.6 単結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＭＸ－２０５Ｐ－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 205 17.5 多結晶
東芝エネルギーシステムズ ＴＭＸ－２１０Ｐ４－ＷＨＴ－Ｊ Ａ 210 17.9 多結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ１０５ＢＢ Ａ 105 18.6 単結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ１０５ＤＢ Ａ 105 18.8 単結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ２１０ＢＢ Ａ 210 18.6 単結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ２１０ＤＢ Ａ 210 18.8 単結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ２３０ＣＢ Ａ 230 19.7 単結晶



メーカー 型　式
登録
種別

出力
（W）

セル実効
変換効率

（％）

太陽電池
種類

日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ２５５ＢＣ Ａ 255 17.4 多結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ２６０ＤＣ Ａ 260 17.8 多結晶
日立アプライアンス ＨＳＳ－Ｍ３００ＥＢ Ａ 300 20.4 単結晶
富士電機 ＦＰＶ１０９６ＳＬＮ Ｂ 92 7.7 薄膜


